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PRESENTACION

El contenido de los volimenes 5 y 6 de la Revista Espafiola de Mecanica de la Fractura, que se edita
por tercer afio consecutivo, corresponde a la recopilacion de los trabajos del congreso anual de la
Sociedad Espafiola de Integridad Estructural del Grupo Espafiol de Fractura (SEIE-GEF), en su edicién
numero 39 celebrada en Gijon, Asturias, del 22 al 24 de marzo de 2023.

Los congresos del Grupo Espafiol de Fractura son reuniones cientificas que se celebran anualmente
desde el afio 1984 de forma ininterrumpida. Estos encuentros se han convertido en una cita ineludible
para todos los cientificos y técnicos dedicados al estudio de la fatiga y fractura de materiales y
elementos estructurales y representan una oportunidad excepcional para el intercambio de
impresiones, presentacion de avances y divulgacidn de los trabajos realizados por los investigadores
de este apasionante campo de la ingenieria. Los congresos del GEF sirven, ademas, como un foro de
intercambio de ideas y de resultados de investigacion, en el que se fomenta especialmente la
participacién de los jovenes investigadores.

La organizacion del presente congreso, ha correspondido a cargo de Cristina Rodriguez Gonzdlez, de la
Universidad de Oviedo, que conté con la colaboracién de Francisco Javier Belzunce Varela, Covadonga
Betegdn Biempica, Guillermo Alvarez Diaz, Victor Arniella Guzman y Luis Borja Peral Martinez. Quiero
destacar su gran labor y empuje, y el éxito de participacidn tanto de asistentes como de ponentes.

Quiero destacar también el enorme trabajo y empuje de la junta directiva de la sociedad. La dedicacién
durante muchos dias, horas interminables, reuniones presenciales y virtuales. Por ello no quiero dejar
de citar a Alicia Salazar, Cristina Rodriguez, Jesus Manuel Alegre, Gonzalo Ruiz Lépez, Carlos Navarro
Pintado, Orlando Santana, y Luis Tavara, agradeciéndoles su trabajo y dedicacién a esta sociedad, sin
cuyo esfuerzo estas reuniones y publicaciones no serian posibles. Ademds, den esta ocasién quiero
hacer mencidn especial a Jesus Manuel Alegre, que durante tantos afios ha sido miembro de la junta
directiva y que ahora deja su puesto. Han sido muchos ainos apoyando a la sociedad y luchando por su
éxito, por lo que estaremos siempre agradecidos por su trabajo. Su puesto en la junta lo ocupara a
partir de ahora Miriam Lorenzo-Pefiuelas, que ha demostrado un fuerte compromiso con esta
sociedad. También quiero dedicar un especial reconocimiento a Eugenio Giner que, por su dedicacién
durante muchos afios tanto a la Mecanica de la Fractura, como a la sociedad SEIE-GEF, ha recibido la
Medalla del Grupo Espafiol de Fractura, distincidon que se otorga anualmente. Finalmente, solo unas
breves palabra animandoos a seguir trabajando como hasta ahora, a seguir empujando a esta
sociedad, y a mantener la tradicién de celebrar un congreso anual que ademas de un importante foro
de discusidn cientificas, constituye sobre todo una gran reunién de amigos.

Francisco Galvez Diaz-Rubio

Presidente de la Sociedad Espafiola de Integridad Estructural SEIE-GEF
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INFLUENCIA DEL HIDROGENO EN LA TENACIDAD A LA FRACTURA DEL ACERO 42CrMo4
TEMPLADO Y REVENIDO Y DEL ACERO INOXIDABLE DUPLEX 2205

V. Arniella*, G. Alvarez, M. Llera, J. Belzunce y C. Rodriguez

Grupo de investigacion SIMUMECAMAT,
Escuela Politécnica de Ingenieria. Universidad de Oviedo.
Campus Universitario, 33203 Gijon, Espafia
* arniellavictor@uniovi.es

RESUMEN

En este estudid, se evaluo la influencia de la carga de hidrogeno in-situ en la tenacidad a la fractura del acero 42CrMo4,
templado y revenido a 700°C durante 2 horas, y el acero inoxidable duplex 2205. Para ello, se realizaron ensayos
mecanicos de tenacidad a la fractura sobre probetas tipo SENB en las que a la vez se introducia hidrogeno
electroquimicamente, utilizando tanto un medio 4cido como otro salino bajo distintas densidades de corriente. También,
se midio el hidrégeno adsorbido para las distintas condiciones de carga. Ademas, se analizé también la influencia de la
velocidad de desplazamiento utilizada en los ensayos. Se observo una disminucion de la tenacidad a la fractura conforme
se aumenta la densidad de corriente aplicada o se utiliza un medio mas hidrogenante (medio acido frente al medio salino)
y/o cuando se disminuye la velocidad de desplazamiento. También se observaron cambios evidentes en los
micromecanismos de fallo operativos, que pasan de mecanismos ductiles (coalescencia de microhuecos) en los ensayos
sin hidrégeno de los dos aceros a mecanismos mas fragiles que implican distintos fendmenos de descohesion interna
cuando se introduce hidrogeno.

ABSTRACT

The influence of in-situ hydrogen charging on the fracture toughness of a 42CrMo4 steel quenched and tempered at 700°C
for 2 hours and a 2205 duplex stainless steel was evaluated. For this purpose, fracture toughness tests were performed
using SENB specimens while hydrogen was electrochemically introduced from acid and saline solutions under different
current densities. In order to correlate fracture toughness results to the amount of hydrogen introduced, hydrogen absorbed
contents were determined for different charging conditions. The influence of the applied displacement rate was also
evaluated. Fracture toughness decreased as current density increased and/or when a more hydrogenated medium is
employed (acid medium against saline one) and as the displacement rate is decreased. Evident modifications in the
operative failure micromechanisms were also observed, from ductile micromechanism (coalescence of microvoids, MVC)
in the absence of hydrogen in both steels, to more brittle micromechanisms characterized by different decohesion
phenomena in presence of hydrogen.

PALABRAS CLAVE: Fragilizacion por hidrogeno, duplex 2205, 42CrMo4, carga electroquimica in-situ, tenacidad a la
fractura, micromecanismos de fallo.

KEYWORDS: Hydrogen embrittlement, duplex stainless steel, 42CrMo4, in-situ electrochemical charge, tenacidad a la
fractura, failure micromechanisims.

1. INTRODUCCION

La creciente inquietud medioambiental ha dado lugar al
desarrollo de una serie de nuevas fuentes de energia
respetuosas con el medioambiente. En este contexto, el
hidrogeno debe considerarse como una de las grandes
alternativas de futuro a los combustibles fosiles
convencionales. El hidrégeno puede obtenerse a partir de
fuentes renovables como la energia eolica, solar,
hidraulica o geotérmica, dando lugar a lo que se conoce
como “hidrégeno verde”. Ademas, otra de las ventajas

que aporta es que el hidrogeno produce cero emisiones
de CO,. En este contexto, la seleccion de materiales
capaces de transportar y almacenar con seguridad este
gas bajo alta presion de hidrogeno se ha convertido en un
tema de especial interés [1,2].

Es bien sabido que cuando los componentes metalicos
trabajan en un entorno de hidrégeno a alta presion suele
tener lugar la fragilizacion por hidrégeno (HE). Este
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fenémeno provoca la degradacion de las propiedades
mecanicas, en particular de la ductilidad y la tenacidad,
pudiendo provocar fallos criticos con cargas inferiores a
las requeridas en ausencia de hidrogeno [3,4]. A pesar de
que el citado fendomeno es conocido, el mecanismo
concreto que lo justifica en cada caso particular es
todavia hoy dia objeto de debate. De cualquier modo,
diferentes mecanismos estan plenamente aceptados por
la comunidad cientifica. Entre ellos los mas conocidos
son los siguientes: plasticidad localizada inducida por
hidrégeno (HELP) [5], descohesién inducida por
hidrégeno (HEDE) [6] y adsorcion de hidrogeno
inducida por la emision de dislocaciones (AIDE) [7].

El hidrogeno puede introducirse en el metal por via
electroquimica (fendmenos de corrosion, proteccion
catdédica, etc.) o mediante la exposicion directa al
hidrégeno en estado gaseoso a alta presion. Por otro lado,
la fragilizacion por hidrogeno es especialmente notable
en presencia de concentradores de tension (entallas,
grietas) dando lugar a fuertes caidas de la tenacidad a la
fractura, asi como grandes crecimientos de la velocidad
de crecimiento de grieta por fatiga. [8,9].

Los aceros martensiticos templados y revenidos de media
resistencia como el 42CrMo4 son una buena opcion para
la fabricacion de tanques a presion, tuberias,
compresores, valvulas, etc. en ambientes de hidrogeno a
alta presion (hasta 100 MPa). Por otro lado, el acero
inoxidable duplex 2205 en virtud de su estructura
bifasica de ferrita y austenita puede ser una buena
alternativa en estas mismas aplicaciones.

Las propiedades mecanicas de ambos aceros en ensayos
de traccidn con carga in-situ de hidrogeno han sido ya
estudiadas en trabajos previos [10,11]. El objetivo de este
trabajo ha sido estudiar la tenacidad a la fractura del acero
42CrMo4 templado y revenido a 700°C y de un acero
inoxidable duplex 2205 utilizando ensayos con carga
electroquimica de hidrégeno aplicada in-situ. Otros
aspectos que también se han estudiado son la influencia
de la cantidad de hidrégeno introducida y la velocidad de
desplazamiento empleada en la tenacidad de estos
materiales.

2. MATERIALES Y METODOS
2.1. Materiales

Los materiales empleados en este estudio fueron el acero
estructural 42CrMo4 y el acero inoxidable duplex 2205,
La composiciéon quimica de ambos aceros se muestra en
las tablas 1 y 2. Chapas de 250 x 250 x 12 mm del acero
42CrMo4 fueron sometidas a un tratamiento térmico que
consistid en una austenizacion a 845°C durante 40
minutos, seguido de un enfriamiento en agua a TA y un
revenido a 700°C durante 2 horas. En el caso del acero
duplex 2205, se utilizd una chapa de acero de 10 mm de
espesor laminada en caliente, posteriormente recocida a

1080°C y, finalmente, enfriada primero al aire y luego
con agua.

Tabla 1. Composicion quimica del acero 42CrMo4
templado a 700°C (% en peso)
%C %Cr | %Mo | %Mn | %Si %P %S
042 1098 | 0.22 0.62 0.18 | 0.008 | 0.002

Tabla 2. Composicion quimica del acero inoxidable
duplex 2205 (% en peso
%C %Mn | %Si %P %S %Cr %Ni
0.025 | 1.375 | 0.372 | 0.018 | 0.001 | 22.675 | 5.425
%Mo | %N %Nb | %V %Ti %Al %Cu
3.482 | 0.165 | 0.016 | 0.133 | 0.027 | 0.007 0.167

2.2. Carga y medida de hidrogeno introducido

Para la determinacion del hidrégeno introducido, se
utilizaron probetas de 50 x 10 x 2 mm para el 42CrMo4
yde 50 x 10 x 1 mm para el 2205. Con el fin de introducir
diferentes cantidades de hidrogeno se utilizaron
diferentes densidades de corriente (entre 0.04 y 0.5
mA/cm?) y dos tipos de electrolitos: una solucién 4cida
IM H,SO4 + 0.25 g/ As>O3 y una solucion salina 3%
NacCl. El 6xido de arsénico es un veneno que dificulta la
recombinacion de los atomos de hidrégeno para formar
la molécula Hj, facilitando de este modo la entrada de
hidrégeno atomico en la probeta, de tal modo que el
electrolito acido empleado es mas hidrogenante que el
salino. Por su parte, dado que los dos aceros tienen
coeficientes de difusion de hidrogeno muy diferentes a
TA (2.2:10'° m?/s el 42CrMo4 y 7.5-:107'4 m?%/s el 2205)
[12,13], el tiempo utilizado para las cargas en el
42CrMo4 fue de 3 horas mientras que las probetas del
acero 2205 se cargaron durante 24 horas. En la figura 1
se muestra un esquema del dispositivo empleado para
realizar la carga electroquimica de hidrogeno.

Potenciostato

L=\

_ electrodo

Muestra __|

\ELH

H L1
\ Electrolito /

Precarga electroguimica

Figura 1. Esquema de la carga catodica.

Una vez precargadas las muestras, se midi6 su contenido
de hidrogeno en un analizador LECO DH603, mediante
calentamiento hasta 1100°C durante 5 min.
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2.3. Ensayos de tenacidad a la fractura con carga in-situ
de hidrogeno

En la figura 2 se puede observar un esquema del
dispositivo empleado para realizar los ensayos de
tenacidad a la fractura con carga electroquimica in-situ
de hidrégeno, en el que la probeta actiia como catodo. Se
utilizaron probetas SENB pre-agrietadas de 108 mm de
longitud, 24 mm de ancho y 12 mm de espesor para el
acero 42CrMo4 y 90 mm de longitud, 20 mm de nacho y
10 de espesor para el 2205. Ademas, se realizaron
ensayos con los dos -electrolitos indicados con
anterioridad.

En el curso de estos ensayos se registro continuamente la
carga aplicada, el desplazamiento del punto de cargay la
abertura del extensometro y se determind la curva de
resistencia J-R o J-Aa utilizando el método de la
flexibilidad que recoge la norma ASTM E 1820. En estos
ensayos se determind el valor de la integral J para la que
se iniciaba el crecimiento de la pre-grieta, Jo.».

En el caso de las probetas de referencia (sin hidrogeno)
la velocidad de ensayo fue de 1 mm/min, mientras que en
los ensayos con carga in-situ de hidrogeno se utilizaron
velocidades de 1, 0.1, 0.01 mm/min, siendo la velocidad
menor la mas utilizada para dar mas tiempo para la
difusion del hidrogeno en la probeta y facilitar asi la
actuacion del mecanismo fragilizador. Ademas, se
utilizaron diferentes densidades de corriente (0.04 - 0.5
mA/cm?) con el objetivo de estudiar la influencia de este
parametro en la fragilizacion.

Utillaje flexion en tres
puntos

Mordazas

AC/DC

coo |

Extensometro

Recubrimiento
no conductor

—_ Entalla
s

-
Pre-gricta
Pt

Electrolito Electrodo
IM H,SO, + 0.25 g/L As,0, Entallas laterales
0 3% NaCl (sin recubrimiento no conductor

Figura 2. Esquema del ensayo de tenacidad a la
fractura con carga electroquimica de hidrogeno in-situ.

El efecto fragilizador del hidrogeno se cuantifico a través
del indice de Fragilizacién (IF), definido en la expresion
(1) y que toma el valor 0, si no hay fragilizacion, y de
100, cuando la fragilizacion es maxima.

X1 100 (1)

IF [%] = p

donde X y Xu son, respectivamente, la propiedad
mecanica que estamos evaluando en ausencia de
hidrégeno y con hidrogeno. En este estudio se evaluo el
IF correspondiente a la tenacidad a la fractura, Jo..

2.3. Microestructura y superficie de fractura

Para observar la microestructura de los dos aceros se los
ataco con Nital 2% en el caso del 42CrMo4, y utilizando
ataque electroquimico con un reactivo compuesto por 56
g KOH disuelto en 100 ml de agua bajo un voltaje de 2
voltios durante 3 segundos en el 2205. Por otro lado, las
superficies de fractura de las probetas ensayadas fueron
observadas utilizando un microscopio electrénico de
barrido (SEM JEOL-JSM5600) bajo un voltaje de 20 kV.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Microestructura

En la figura 3 se muestra la microestructura de los aceros
evaluados. En la figura 3.a) se observa la microestructura
de martensita revenida caracteristica de los aceros
templados y revenidos, mientras que la figura 3.b)
muestra la microestructura bifasica del diplex 2205, con
un porcentaje de ambas fases proximo al 50/50. Ambas
fases forman bandas alineadas en la direccion de la
laminacion (direccion L) que estan apiladas en la
direccion del espesor (direccion S). La ferrita es la fase
continua de color mas oscuro, mientras que la austenita,
se observa con una tonalidad mas clara.

b)
Figura 3. Microestructura de los aceros: a) 42CrMo4
templado y revenido a 700°C, b) duplex 2205 (plano L-
S)
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3.2. Tenacidad a la fractura

3.2.1. Acero 42CrMo4

Con este acero se estudiaron tres velocidades (1, 0.1 y
0.01 mm/min) bajo una densidad de corriente de 0.5
mA/cm?, y la velocidad més lenta (0.01 mm/min) con una
densidad de corriente de 0.2 mA/cm?. En la figura 4 se
recogen las curvas J-R representativas de las distintas
condiciones de ensayo. La figura 4.a) muestra el efecto
de la velocidad de ensayo en el comportamiento a
fractura del acero en medio acido. Por su parte, las figuras
4.b) y 4.c) dan cuenta del efecto de la densidad de
corriente cuando se utiliza la menor velocidad de

La tabla 3 resume todos los resultados obtenidos con el
acero 42CrMo4. En cada condicion se realizaron dos
ensayos y el valor expuesto es la media de los dos
resultados. La tabla muestra también los contenidos de
hidrogeno medidos en cada condicion. Se destaca que la
tenacidad a la fractura del acero 42CrMo4 disminuye a
medida que aumenta la cantidad de hidrogeno acumulada
en la zona de proceso situada delante de la grieta, es
decir, cuando aumenta la densidad de corriente y/o
disminuye la velocidad de ensayo.

Tabla 3. Tenacidad a la fractura, Jy. e indice de
fragilizacion IF respecto a la tenacidad Jy 2. 42CrMo4.

desplazamiento en un medio acido (Fig. 4.b)) o en uno

neutro salino (Fig. 4.¢)).

J(kifm?)
1000 -
900
200 .
.
700 -
2 L[]
600 - s
P
500
T
400 4 g P Electrolito dcido
4 i b 1=0.5 mA/cm?>
300 1, N A RE
= ] =
v =1.00 mm/min
200 I =010 mm/min
100 o . B - 0.01 mm/min
T i S N . . ==l
0.0 1.0 20 3.0 4.0 5.0
a)
Jiki/m?)
1000
900 -
800
700
600
500 *
400 L S oo Electrolito acido
300 1, v =0.01 mm/min
56 I AIRE
. - 50 mA/em?
I | - 0.20 mA/cm?
100
s F= " - ‘ ‘ 8a (mm)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
1 (kifm?)
1000
900 -
800 A
700 -
A
600 -
500 | .
400 A Electrolito salino
< v=0.01 mm/min
300 7 B AlRE
200 4 I | = 0.50 mA/cm?
I | =0.20 mA/cm?
100 -
.
o T . T — T T T T £a (mm}
0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 30 3.5 4.0
¢)

. Contenido Joz
Ambiente ﬁﬁftﬁi‘} H [kJ/m?]
[ppm)] (%IF")
Al aire 1 - 417
| 317
(24)
electrolito acido 237
0.5 mA/cm? 0.1 1.24 (43)
143
0.01 (66)
electrolito acido 206
0.2 mA/cm? 0.01 0.86 (€29
electrolito salino 254
0.2 mA/cm? 0.01 0.63 (39)
electrolito salino 238
0.5 mA/cm? 0.01 0.88 (43)

*%IF calculado a través de la expresion (1)

4

B8 . 1881m

Figura 4. Curvas J-R a) Efecto de la velocidad de
desplazamiento, electrolito dcido, densidad de corriente
0.5 mA/cm?. Efecto de la densidad de corriente para
una velocidad de 0.01 mm/min utilizando b) electrolito
acido y c) electrolito salino.




Revista de Mecanica de la Fractura Vol.6 (2023)

Figura 5. Micromecanismos de fractura en el acero
42CrMo4; a) ensayo al aire, b) electrolito salino, 0.01
mm/miny 0.2 mA/cm?, c) electrolito dcido, 0.01 mm/min
v 0.5 mA/cm?.

Por otro lado, en la figura 5 se recoge algunas de las
superficies de fractura observadas en estos ensayos. Se
puede observar una clara evolucion de los
micromecanismos operativos conforme aumenta la
cantidad de hidrégeno introducida y disminuye la
velocidad de desplazamiento empleada. La figura 5.a),
correspondiente a la probeta ensayada al aire, muestra un
micromecanismo totalmente ductil, caracterizado por la
coalescencia de microhuecos (CMH). Cuando se ensay6
el acero en una condiciéon de hidrogenacion moderada
(0.2 mA/cm? con electrolito salino), el mecanismo de
fallo predominante fue la descohesion matriz - carburos
(DMC), figura 5.b), mientras que en la situacion mas
desfavorable (medio 4cido bajo 0.5 mA/ cm? y 0.01
mm/min) se observo el desarrollo de un mecanismo de
descohesion en las lajas de martensita, figura 5.c).

3.2.2. Acero inoxidable duplex 2205

La figura 6 muestra el descenso de las curvas de
resistencia J-R debido a la entrada de hidrogeno en el
acero 2205, mientras que la tabla 4 expone los valores de
J para el inicio del crecimiento de grieta, Jo», medidos en
este acero.

Con este acero se ha medido una fuerte fragilizacion en
los ensayos realizados en el electrolito acido, con indices
de fragilizacion respectivos del 86% y del 70% bajo las
densidades de corriente de 0.5 y 0.2 mA/cm?, y una
fragilizacion ya menor pero todavia significativa en el
ensayo realizado con el electrolito salino. Debe tenerse
en cuenta que en este caso los contenidos de hidrogeno
indicados en la tabla 4 no son contenidos reales en las
probetas de fractura ya que corresponden a los
determinados tras 24 h de carga en las probetas de 1 mm
de espesor, que no llegan a saturarse tras este tiempo.

En cuanto a los micromecanismos de fallo operativos, se
hace constar que en el ensayo realizado en ausencia de
hidrogeno el mecanismo observado fue totalmente ductil,
como el observado en el acero anterior.

Figura 6. Curvas J-Aa de acero 2205. Efecto del
electrolito y de la densidad de corriente aplicada.

Tabla 4. Parametros de tenacidad a la fractura e IF
respecto a la tenacidad Jy, para el acero 2205.

. Contenido Joz
Ambiente ﬁ:ﬁftﬁi‘; H [/’
[ppm] (%IF")
Al aire 1 - 685
electrolito acido 208
0.2 mA/cm? 0.01 - (70)
diosdo | oo | m | e
electrolito salino 438
0.04 mA/cm? 0.01 4 (36)

*%IF calculado a través de la expresion (1)

En el caso de los ensayos con carga electroquimica de
hidroégeno in-situ con electrolito salino, al comienzo del
crecimiento de grieta se observa un micromecanismo
totalmente ductil (CMH). Sin embargo, una vez
avanzado el crecimiento, se observaba tanto la rotura por
descohesion(clivaje) de las bandas de ferrita como otras
zonas con una indudable plastificacion que asociamos a
las bandas de austenita. Este mismo comportamiento,
pero sin microhuecos se observo en los ensayos con el
electrolito acido (figura 7).
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Figura 7. Micromecanismos de fractura en el acero
2205, a) electrolito salino 0.04 mA/cm?, b) electrolito
dcido 0.5 mA/cm’.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la tenacidad a la
fractura medida en ambos aceros con contenidos de
hidrogeno intermedios (con el medio salino) son bastante
altas, 238-254 kJ/m? para el 42CrMo4 y 438 kJ/m? para
el duplex 2205.

4.CONCLUSIONES

En este estudio se evalud la fragilizacion por hidrégeno
en la tenacidad a la fractura de un acero estructural
42CrMo4 y de un acero inoxidable duplex 2205.

La fragilizacion medida es tanto mayor cuanto mayor es
el contenido de hidrégeno introducido (medio mas
hidrogenante y/o mayor densidad de corriente) y cuanto
mas lenta es la velocidad de desplazamiento utilizada en
el ensayo (mayor tiempo para la difusion del hidrogeno).
Con el medio 4cido se introduce una cantidad de
hidrogeno muy alta que da lugar a una fuerte
fragilizacion, mientras que el medio salino reproduce
mejor los contenidos de hidrogeno que entrarian en los
aceros en contacto con hidrogeno a presion. A pesar de
que la fragilizacion en este caso es menor, 43% y 36%
para el 42CrMo4 y 2205 respectivamente, ésta sigue
siendo importante. La agresividad del ambiente
determina el micromecanismo de fallo operativo, siendo
el mas fragil y peligroso la descohesion de las lajas de
martensita en el 42CrMo4 y el clivaje de las bandas de
ferrita en el 2205.

AGRADECIMIENTOS

Al Ministerio de Economia y Competitividad por la
financiacion recibida en el marco del proyecto RTI2018-
096070-B-C31 y PID2021-1247680B-C22 y de la ayuda
FPI PRE2019-088533 concedida a V. Arniella. Al
Principado de Asturias por la financiacion con referencia
AYUD-2021-50985 y la ayuda “Severo Ochoa” PA-20-
PF-BP19-087 concedida a G. Alvarez. También a los
Servicios Cientifico-Técnicos de la Universidad de
Oviedo por el uso del MEB Jeol-JSM5600.

(3]

(4]

(3]

(6]

(7]

(11]

[12]

[13]

REFERENCIAS
Hydrogen Roadmap Europe Report, 2019.

A. Martin, M.F. Agnoletti, E. Brangier, Users in
the design of Hydrogen Energy Systems: A
systematic review, Int. J. Hydrogen Energy. 45
(2020) 11889-11900.

J.P. Hirth, Effects of Hydrogen on the Properties
of Iron and Steel, Metall. Mater. Trans. 11
(1980).

R. Singh, V. Singh, A. Arora, D.K. Mahajan, In-
situ investigations of hydrogen in fl uenced crack
initiation and propagation under tensile and low
cycle fatigue loadings in RPV steel, J. Nucl.
Mater. 529 (2020) 151912.

H. Birnbaum, Hydrogen-enhanced localized
plasticity--a mechanism for hydrogen- related
fracture, 176 (1994) 191-202.

Z. Tarzimoghadam, M. Rohwerder, S. V
Merzlikin, A. Bashir, L. Yedra, S. Eswara, Acta
Materialia Multi-scale and spatially resolved
hydrogen mapping in a Ni e Nb model alloy
reveals the role of the d phase in hydrogen
embrittlement of alloy 718, Acta Mater. 109
(2016) 69-81.

S.P. Lynch, Environmentally assisted cracking:
Overview of evidence for and adsorption-
induced localised-slip process, Acta Metall. 36
(1988) 2639-2661.

B.N. Popov, J. Lee, M.B. Djukic, Hydrogen
Permeation and Hydrogen-Induced Cracking,
Third Edit, Elsevier Inc., 2018.

M. Wang, Determination of the critical hydrogen
concentration for delayed fracture of high
strength steel by constant load test and numerical
calculation, 48 (2006) 2189-2202.

V. Armiella, A. Zafra, G. Alvarez, J. Belzunce, C.
Rodriguez, Comparative study of embrittlement
of quenched and tempered steels in hydrogen

environments, Int. J. Hydrogen Energy. 47
(2022) 17056-17068.

V. Amiella, G. Alvarez, J. Belzunce, C.
Rodriguez, Hydrogen embrittlement of 2205
duplex stainless steel in in-situ tensile tests,
Theor. Appl. Fract. Mech. 124 (2023).

A. Zafra, L.B. Peral, J. Belzunce, Hydrogen
diffusion and trapping in A 42CrMo4 quenched
and tempered steel: Influence of tempering
temperature, Int. J. Hydrogen Energy. 45 (2020)
31225-31242.

F. Iacoviello, J. Galland, M. Habashi, A thermal
outgassing method (T.0.M.) to measure the
hydrogen diffusion coefficients in austenitic,
austeno-ferritic and ferritic-perlitic ~ steels,
Corros. Sci. 40 (1998) 1281-1293.



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

CARACTERIZACIQN DE LA FRAGILIZACI('?N POR HIDROGENO MEDIANTE ENSAYOS DE
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RESUMEN

El desarrollo de materiales metalicos capaces de trabajar en ambientes de hidrégeno es, hoy en dia, un reto para la
comunidad cientifica. En el presente trabajo, el comportamiento frente al hidrogeno de acero 42CrMo4 se ha caracterizado
mediante ensayos de fractura hidraulica a elevada presion interna. Para ello, se han utilizado probetas miniatura entalladas
que han sido precargadas electroliticamente durante un tiempo de 3 horas bajo una densidad de corriente de 1.2 mA/cm?.
Se han utilizado dos electrolitos diferentes: una disolucion acida 1 M H,SO4 + 0.25 g/l As>O3 y una disolucion salina
3.5% de NaCl. Los ensayos de fractura hidratlica sobre las probetas precargadas se han realizado a diferentes velocidades:
220, 80, 60 y 30 MPa/h. La interaccion entre el hidrogeno y la microestructura se ha analizados mediante ensayos de
desorcidén a temperatura ambiente y ensayos de permeacion electroquimica. Finalmente, la susceptibilidad a la
fragilizacion por hidrégeno ha sido discutida en funcion del tamafio de grano (PAGS) y de los micromecanismos de
fractura operativos en cada caso.

PALABRAS CLAVE: presion interna alta, 42CrMo4, PAGS, fragilizacion por hidroégeno.

ABSTRACT

The use of metallic materials able to work in hydrogen environments, under high working pressures, is now a challenge
for the scientific community. The influence of hydrogen on the mechanical behavior of a 42CrMo4 steel grade, with two
different PAGS, has been evaluated by means of high pressure hydraulic fracture tests. Hydraulic fracture tests have been
carried out on hydrogen precharged notched cylindrical specimens. Notched cylindrical specimens were precharged for
3 hand 1.2 mA/cm?, with two different solutions: 1 M H,SO4 + 0.25 g/l As>O3 and 3.5% of NaCl, respectively. Hydraulic
fracture tests were performed under different ramps of pressure: from 220 to 30 MPa/h. The interaction
hydrogen/microstructure is analyzed by Thermal Desorption Analysis (TDA) and electrochemical permeation
experiments. Finally, hydrogen embrittlement susceptibility is discussed through the PAGS and the operative hydrogen
embrittlement micromechanisms.

KEYWORDS: high-internal pressure, 42CrMo4, PAGS, hydrogen embrittlement.

Para dar cabida a la nueva sociedad basada en el uso del
hidrégeno como fuente de energia alternativa, seria
necesario almacenar y distribuir grandes cantidades. Los
recipientes y tuberias destinados al almacenamiento y
distribucion de hidrogeno se han fabricado comtinmente
con aceros martensiticos templados y revenidos,
pertenecientes a los grados cromo, cromo-molibdeno o

1 INTRODUCCION

El inminente aumento de la demanda energética a nivel
mundial hace pensar en la necesidad de encontrar nuevas
fuentes de energia alternativas. Es importante tener en
cuenta que desde la década de los 60, el ser humano ha

emitido alrededor de 350 mil millones de toneladas de
carbono a la atmosfera debido al uso de combustibles
fosiles como el carbon, el gas natural o el petréleo. Por
este motivo, debemos encontrar un combustible
alternativo que nos permita afrontar los nuevos retos
energéticos. En este sentido, el hidrogeno surge como un
potencial candidato.

cromo-molibdeno-vanadio, entre otros. Estos tipos de
componentes mecanicos han demostrado su capacidad
para manejar presiones de hidrogeno de 3 a 18 MPa. Sin
embargo, el mencionado aumento de la demanda
energética requeriria alcanzar mayores presiones de
trabajo, hasta 70 o incluso 100 MPa [1]. Por lo tanto, es
esencial proporcionar una buena resistencia contra el


mailto:lbperal@ubu.es

Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

fenémeno de fragilizacion por hidrogeno (FPH). A pesar
de que muchos estudios han evaluado el deterioro de las
propiedades mecanicas de los aceros martensiticos en
presencia de hidrégeno [2], todavia no hay acuerdo en la
comunidad cientifica sobre los mecanismos de
fragilizacion y su interaccion con la microestructura de
los aceros. En este sentido, también existe un desacuerdo
en cuanto al efecto del tamafio de grano en la FPH. Pese
a que mayormente, existe un consenso en que el
refinamiento de grano puede contribuir a mitigar el efecto
de la fragilizacion [3], algunos autores han reportado el
efecto contrario [4]. Para contribuir a este punto
controvertido, es necesario comprender el complejo
fenémeno de fragilizacion que tiene lugar cuando el
hidrégeno difunde en los mencionados componentes
estructurales sometidos a cargas estaticas y ciclicas en
entornos de hidrégeno.

En el presente trabajo se ha estudia la influencia del
hidréogeno en una acero martensitico templado y
revenido. Se ha estudiado la influencia del tamaifio de
grano (PAGS) en la cinética de difusion y atrapamiento
de hidrogeno que posteriormente, se han relacionado con
los mecanismos de fragilizacion observados en los
ensayos de fractura hidraulica realizados sobre depositos
miniatura precargados con hidrogeno. Con esta
geometria, se puede reproducir un estado biaxial de
tensiones semejante a la de un cilindro de pared delgada
con tapa.

2  MATERIAL

En el presente trabajo se ha empleado un acero al carbono
de baja aleacion, 42CrMo4, en condicion de temple y
posterior revenido. La Tabla 1 muestra la composicion

quimica del acero objeto de estudio.

Tabla 1. Composicion quimica (% en peso)

C Mn Si Cr
0.42 0.62 0.18 0.98

Mo
0.22

Se aplicaron dos tratamientos térmicos diferentes. El
primer tratamiento consistio en austenizar el acero a una
temperatura de 1200°C durante un tiempo de 20 minutos,
seguido por un temple en aceite y posteriormente, se
realizé un revenido a 700°C durante un tiempo de 2 horas.
En el segundo tratamiento térmico, el acero fue
austenizado a 845°C durante un tiempo de 45 minutos;
acto seguido, fue templado en agua y finalmente, fue
revenido a 700°C durante 2 horas. El la Figura 1 se
muestra la microestructura obtenida tras los citados
tratamientos térmicos. En ambas calidades, la
microestructura estd principalmente compuesta por
martensita revenida. La importante precipitacion de
carburos (FesC) que tiene lugar durante el curso del

10

tratamiento térmico de revenido puede ser vista a lo largo
de las fronteras de grano y entre las lajas martensiticas.
En el acero de grano grueso se determin6 una tamafio de
grano de 150 um (PAGS — Prior Austenite Grain Size)
mientras que, en el acero de grano fino, se determind un
tamafio de grano menor, de 20 pm, debido
principalmente a su menor temperatura de austenizacion.

EHT= 200 kV

woD

. P
Signal A = SE2
Mag= 5.00KX  SaniafNo = GominiSEM 5608219010142

Figura 1. Microestructuras. (a) Grano grueso
(PAGS~150um). (b) Grano fino (PAGS~20um)

EHT= 500 kV
WD = 6.6 mm

En la Tabla 2 se recogen las propiedades mecanicas
fundamentales: ‘HV” es la dureza Vickers, ‘oys’ el limite
elastico, ‘ous’ la resistencia ultima y ‘A’ representa el
alargamiento a rotura.

Tabla 2. Propiedades mecanicas fundamentales

HVi | 6y (MPa) | ous (MPa) | A (%)
230 600 750 24
207 622 710 23

3 METODOLOGIA

3.1  Carga de hidrégeno

Con el objetivo de simular las condiciones de
fragilizacion por hidrogeno, los depdsitos miniatura
fueron inicialmente precargados con hidrogeno. En la
Figura 2, se muestra el montaje experimental utilizado
para realizar la precarga electrolitica de hidrégeno. Se
aplico una densidad de corriente de 1.2 mA/cm? durante
un tiempo de tres horas. Para llevar a cabo la precarga de
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hidrégeno se utilizaron dos disoluciones. Una disolucion
acida compuesta por 1M H2SO4 + 0.25 g/l de As>O3, con
un pH~0.95 y otra disolucion salina, 3.5% de NaCl, con
un pH~6.7.

1.2 mA/cm?
+

(1) 1M H,50, +0.25 g/I AS,0,

P
“7(2) 3.5% Nacl

Figura 2. Carga electrolitica de hidrogeno

3.2  Ensayos de  desorcion 'y

electroquimica de hidrogeno

permeacion

Para caracterizar la cinética de difusion y atrapamiento
de hidrogeno a temperatura ambiente (TA), se
mecanizaron probetas planas de 2 mm de espesor que
también han sido precargadas bajo las condiciones
descritas previamente en el apartado 3.1. El contenido de
hidrégeno introducido fue medido mediante un
analizador de hidrogeno LECO DH603. Para evaluar la
desorcion de hidrogeno, algunas de las muestras fueron
expuestas a TA durante tiempos de 2, 4 y 24h, tras el
proceso de carga de hidrogeno.

En cuanto a los ensayos de permeacion electroquimica de
hidrégeno, estos se llevaron a cabo en una celda de dos
compartimentos conforme a la norma ASTM G-148. Se
emplearon probetas planas de 1 mm de espesor. En el
compartimento de generacion de hidrogeno se utilizé un
electrolito 1M H,SO4 + 0.25 g/l de As>O3 y se aplicd una
densidad de corriente de 1.2 mA/cm?. En el
compartimento de deteccion de hidrogeno se utilizé un
electrolito 0.1M NaOH (pH~12). Los ensayos se
realizaron con un bipotenciostato [VIUM VERTEX C.

3.3 Ensayos de fractura hidraulica

Los ensayos de fractura hidraulica se han llevado a cabo
en un dispositivo de ensayo de alta presion desarrollado
por el equipo de investigacion capaz de alcanzar 6000
bares de presion interna. Los depdsitos miniatura fueron
inicialmente precargados con hidrégeno y acto seguido,
mediante un émbolo acoplado y controlado por una
maquina MTS 820 se inyectd agua a presion en el interior
del deposito miniatura hasta alcanzar la presion de rotura.
En el ensayo realizado sin hidrégeno se empled una
velocidad de 220 MPa/h. En el caso de la probetas
precargadas, las velocidades empleadas fueron: 220, 80,
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60 y 30 MPa/h, respectivamente. En la Figura 3, se
muestra la geometria de los depdsitos miniatura
ensayados. Para asegurar que la rotura se produce en la
zona central, se mecaniz6 una entalla longitudinal con
una profundidad de 250 um, un angulo de 60° y un radio
de punta de 0.1 mm. El ligamento resistente es de 250
pm.

Figura 3. Depositos miniatura. Cotas en ‘mm’

3.4  Modelizacion numérica (MEF) de la desorcion de

hidrogeno

Las caracteristicas de difusividad y atrapamiento de
hidrégeno se han ajustado a partir de la curva de
desorcion experimental, considerando dos enfoques
numéricos  diferentes [2]. Ambos han sido
implementados en el moddulo ‘transport of diluted
species’, mediante el software de elementos finitos
‘Comsol Multiphysics’.

4  DISCUSION Y RESULTADOS

4.1  Interaccion Hidrogeno-microestructura

En la Figura 4, se muestran las curvas de desorcion de
hidrégeno obtenidas en ambos aceros. Se puede observar
que en el acero de grano fino se introdujo una
concentracion de hidrégeno de ~1.7 wt ppm mientras
que, en el de grano grueso, la concentracion inicial
medida fue de ~0.9 wt ppm.

B 2,0
g = Grano fino - TDA
E 16 " — — Grano fino - MEF
5 e  Grano grueso - TDA
s \ — — Grano grueso - MEF
> \
.9 1’2 4
° \
< \
8 g ] =\"
c 0,
S N
8 \ ~—_
E 0,4 \e TSm0/ -1
3 AN
c ~e__
s | |
© 00 : : : ‘
0 5 10 15 20 25

Tiempo (h)
Figura 4. Analisis de desorcion a TA. Muestras
precargadas en IM HSO4 + 0.25 g/l de As,03

Las curvas de desorcion de hidrogeno fueron ajustadas
mediante el mencionado modelo de elementos finitos
(MEF) con el objetivo de determinar el coeficiente de

M8 Aosca a izquierdas
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difusion (Dapp), la densidad de trampas (Nt) y la energia
de activacion (Ep) de las trampas de hidrogeno. Los
resultados obtenidos se recogen en la Tabla 3. Se ha
determinado una mayor densidad de trampas (5-10%
sitios/m?) en el acero de grano fino lo que se explica en
virtud de la mayor densidad de fronteras de grano que
presenta este acero. Como consecuencia, también se ha
obtenido un coeficiente de difusion aparente mas bajo
(3-10'' m%/s). La energia de interaccion determinada se
asocia principalmente con el hidrégeno atrapado en las
fronteras de grano de alto angulo [5]. Zhang et al. [6]
también reportaron que la solubilidad del hidrogeno
aumenta como consecuencia del refinamiento de grano
mientras que, el coeficiente de difusion disminuye.

Tabla 3. Interaccion hidrogeno-microestructura

Acero Dapp Nr Ep
(m?/s) (1/m%) (kJ/mol)

Grano grueso 7-107! 2-10% 48

Grano fino 3-10°!! 5-10% 45

En el caso del acero de grano fino, también se determind
el coeficiente de difusion aparente mediante ensayos de
permeacion, obteniéndose un Dg,p, muy similar al
determinado en los ensayos de desorcion a TA.

Permeacion electroquimica de hidrégeno - Grano fino

4

Dapp = 4.6-10"11m2/s

Capp =1 wt ppm

N
L

Flujo de hidrogeno (uA/cmz)
N

— 3.5% NaCl solution

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Tiempo (s)

Figura 5. Ensayo de permeacion electroquimico de
hidrogeno en 3.5% NaCl realizado en el grado de
acero de grano fino (PAGS~20um)

4.2 Ensayos de Fractura hidraulica

En la Figura 6, Figura 7 y Figura 8, se muestran los
resultados obtenidos en los ensayos de fractura hidraulica
sobre los depdsitos miniatura precargados en los
electrolitos mencionados. En la Tabla 4, se muestra la
presion de rotura obtenida en los ensayos realizados sin
hidrégeno, mientras que, en la Tabla 5, se muestran las
presiones de rotura obtenidas en los depdsitos miniatura
precargados y ensayados a diferentes velocidades: 200,
80, 60 y 30 MPa/h, respectivamente.
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Figura 6. 42CrMo4 grano grueso en IM H,SO4 + 0.25g/L
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Figura 7. 42CrMo4 grano fino en IM H>SO4 + 0.25g/L
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Figura 8. 42CrMo4 grano fino en 3.5% NaCl

Tabla 4. Ensayos de fractura hidraulica realizados a
220 MPa/h (sin hidrogeno) sobre el acero 42CrMo4

Grado de acero Presion de rotura (MPa)
Grano grueso (PAGS=150pm) 115+ 10
Grano fino (PAGS=20um) 134+ 7
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Tabla 5. Ensayos de fractura hidraulica sobre probetas
precargadas de hidrogeno y ensayadas a diferentes
velocidades

Grano grueso en 1M H2SO4 + 0.25g/L As203

Rampa de presion (MPa/h) | Presion de rotura (MPa)
220 108
80 99
60 88
30 100

Grano fino en 1M H2S04 + 0.25g/L As203

Rampa de presion (MPa/h) | Presion de rotura (MPa)
220 132
80 118
60 110
30 128

Grano fino en 3.5% NacCl

Rampa de presion (MPa/h) | Presion de rotura (MPa)

220 132
80 130
60 120
30 131

En base a los resultados obtenidos, en la Figura 9, se
representan los indices de fragilizacion (IF) calculados
para cada caso.

25
g
w 20
:§ 15 %
= . 8
® N N
P 3 N
3 B B
£ . N
E « R Kl K
220 80 60 30

Velocidad de ensayo (MPa/h)

M Grano grueso - 1M H2S04 + 0.25g/L As203
% Grano fino - 1M H2504 + 0.25g/L As203
® Grano Fino - 3.5% NaCl

Figura 9. Indices de fragilizacion (IF) por hidrégeno.
IF(%) = Zre=i=H. 1009
Pno-H

Se puede apreciar que la susceptibilidad a la FPH
aumenta conforme disminuye la velocidad de ensayo.
Cabe destacar que los mayores indices de fragilizacion se
han obtenido en los ensayos realizados a una velocidad
de 60 MPa/h (Figura 9), lo que corresponde a un tiempo
aproximado de ensayo de 1.5 horas. Se puede observar
también que, en el caso de los ensayos realizados a la
velocidad mas baja, 30 MPa/h, la susceptibilidad al
efecto del hidrogeno ha sido menor. En este caso, tras
aproximadamente 4 horas de ensayo, la mayor parte del
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hidrogeno difusible habria difundido ya fuera de las
muestras (Figura 4) en virtud del coeficiente de difusion
aparente determinado en ambos grados de acero, lo que
contribuye a justificar la disminucion de los IF
determinados para tiempos de ensayos superiores a 4
horas (30 MPa/h). En cuanto al efecto del tamafio de
grano en la susceptibilidad a la fragilizacion por
hidrégeno, se puede apreciar que los indices de
fragilizacion han sido menores en el acero de grano fino
(PAGS~20pm). Debido al refinamiento de grano,
disminuye la movilidad del hidrogeno en Ila
microestructura del acero. La mayor densidad de trampas
(N1=5-10?* sitios/m*) homogeneamente distribuidas en la
microestructura del acero de grano fino contribuye a
mejorar el comportamiento frente al fenomeno de FPH.
Cabe recordar que en este grado de acero el porcentaje de
hidrogeno fuertemente atrapado es del 30% mientras que
en el acero de grano grueso ese porcentaje disminuye al
18%. Por otro lado, Dadfarnia et al. [7] han reportado que
en base a la densidad y movimiento de dislocaciones se
puede alcanzar una mayor concentraciéon de hidrogeno en
punta de grieta. Sin embargo, reduciendo el tamafio de
grano de 150 a 20 pm también se reduce la longitud
efectiva para el deslizamiento de las dislocaciones. La
mayor densidad de fronteras de grano, que posee el acero
de grano fino, contribuye a bloquear el movimiento de
dislocaciones, mitigando asi el transporte de hidrégeno a
través de estas. De esta manera, podemos evitar que se
alcance una mayor concentracion de hidrogeno en la zona
entallada, lo que también contribuye a explicar el mejor
comportamiento encontrado en el acero de grano fino. En
la Figura 10, se muestra la superficie de fractura
analizada en el acero de grano fino (sin hidrégeno)
caracterizada por la nucleacion, coalescencia y
crecimiento de microhuecos (CMH) tipicos de un
proceso de fractura dictil. En la Figura 11, se muestra la
superficie de fractura del mismo grado de acero
observada bajo la maxima condicion de fragilizacion (60
MPa/h) en la que se observa un mecanismo de rotura mas
fragil, principalmente, en la zona mas préxima a la
entalla (Figura 11b). Finalmente, en la Tabla 6, se
recogen los micromecanismos de fractura observados
para las diferentes condiciones de ensayo.

)

Figura 10. 42CrMo4 mno fino. Sin hidrogeno
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Figura 11. 42CrMo4 grano fino. Probeta precargada
con hidrogeno y ensayada a 60 MPa/h. (a) Zona final
de rotura. (b) Zona proxima a la entalla.
IF=17% (Figura 9)

Tabla 6. Micromecanismos de fragilizacion por
hidrogeno observados por orden de importancia.
CMH:  coalescencia de microhuecos. CMD:
descohesiones carburo-matriz. QC: Quasi-cleavage

Grano grueso en 1M H>SO4 + 0.25g/L As203 [2]

Rampa de presion (MPa/h) Micormecanismos
220 CMH
80 CMH + CMD + QC
60 CMH + QC + CMD
30 CMH + CMD
Grano fino en 1M H2SO4 + 0.25g/L As203
Rampa de presion (MPa/h) Micromecanismos
220 CMH
80 CMH + CMD
60 CMH + CMD + QC
30 MVC + CMD
Grano fino en 3.5% NaCl
Rampa de presion (MPa/h) Micromecanismos
220 CMH
80 CMH
60 CMH
30 CMH

Como se ha comentado, en la Figura 11(a) se puede
apreciar un micromecanismo de cuasi-clivaje en la
zona mas proxima a la entalla, en la que también se
han observado huecos muy pequefios originados por
las descohesiones provocadas a lo largo de las
intercaras carburo-matriz por el efecto del hidrogeno.
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Estos micromecanismos contribuyen a explicar la
disminucién observada en la presion de rotura (17%)
en este grado de acero. En la zona mas alejada de la
entalla, se ha apreciado un mecanismo de fractura
ductil caracterizado por la coalescencia de
microhuecos. Por ultimo, cabe destacar también que el
acero de grano fino ensayado en agua de mar (3.5% de
NaCl) mostr6é una menor susceptibilidad al efecto del
hidroégeno lo que se explicaria en virtud del menor
contenido de hidrogeno introducido en este acero
(~Capp/2=0.5 wt ppm) en comparacion con los ensayos
realizados en el medio acido [8]. En los ensayos
realizados en agua de mar el micromecanismo de
fractura operativo a las diferentes velocidades no se
vié modificado por el efecto del hidrogeno bajo los
niveles de observacion realizados.
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RESUMEN

La eliminacion de los recubrimientos de Cd por normativa plantea la necesidad de utilizar recubrimientos alternativos
como los base Zn-Ni. Las condiciones de electrodeposicion de estos materiales provocan en los aceros de alta resistencia
fendmenos de absorcion de hidrogeno y, en consecuencia, riesgo de fragilizacion del acero base. El empleo de electrodos
rotativos para el estudio de las condiciones de recubrimiento limita la posibilidad de utilizar ensayos mecanicos
convencionales para la evaluacion de la fragilizacion. En este trabajo se presenta el estudio simultaneo de la captacion de
hidrogeno y la fragilizacion asociada durante el recubrimiento de Zn-Ni sobre el acero 300M, utilizando los discos de
electrodo rotativo directamente como probeta de Small Punch Testing. Los resultados indican que la mayor parte del
hidrégeno incorporado a las muestras se encuentra en el recubrimiento y que la estimacion de la resistencia mecanica a
partir de los resultados del Small Punch Testing es el parametro mas afectado por la presencia de hidrogeno.

PALABRAS CLAVE: Small Punch Testing, Recubrimiento Zn-Ni, 300M, Fragilizacion por hidrogeno, electrodo
rotativo.

ABSTRACT

The elimination of Cd coatings by regulation raises the need to use alternative coatings such as Zn-Ni. The electroplating
conditions of these materials cause hydrogen absorption phenomena in high-strength steels and, consequently, risk of
embrittlement of the base steel. The use of rotating electrodes for the study of coating conditions limits the possibility of
using conventional mechanical test for the evaluation of embrittlement. This paper presents the simultaneous study of
hydrogen uptake and associated embrittlement during Zn-Ni coating on 300M steel, using rotary electrode discs directly
as a small punch testing specimen. The results indicate that most of the hydrogen incorporated into the samples is found
in the coating and that the estimation of tensile strength from the results of small punch testing from the results of Small
Punch Testing is the parameter most affected by the presence of hydrogen.

KEYWORDS: Small Punch Testing, Zn-Ni coating, 300M, Hydrogen embrittlement, rotating electrode.

1. INTRODUCCION Los recubrimientos Zn-Ni por electrodeposicion pueden

ser una opcion factible y no toxica. Estos revestimientos
Los aceros de ultra alta resistencia (UHSS) son aceros se realizan a menudo en bafios acidos que no son
martensiticos con una minima resistencia de 1380 MPa adecuados para aceros con alta resistencia debido a su
[1] que se utilizan en la industria de automocion, mayor susceptibilidad a la fragilizacion por hidrégeno
aeronautica y transporte por su extraordinaria resistencia. (FH). La fragilizacion por hidrégeno es un proceso en el
Para mejorar su resistencia a corrosion se utilizan con un que el hidrégeno atdmico generado en la superficie del
recubrimiento que normalmente contiene Cadmio. acero debido a reacciones catddicas se difunde dentro de
Aunque el recubrimiento de Cd es ampliamente utilizado la microestructura causando un efecto perjudicial en sus
para estos aceros es cancerigeno y toxico. Por ello, su uso propiedades mecénicas. A partir de ese momento, se
esta desaconsejado[2,3]. produce un fallo repentino e impredecible del
Con la estrategia de avanzar hacia un escenario mas componente. El hidrégeno atémico puede generarse
sostenible, el sector aerondutico estd trabajando en durante los procesos de galvanoplastia o cuando lo aceros
sustituir el Cd por recubrimientos mas innovadores que estdn expuestos en servicio a cualquier fluido acuoso;
respeten el medio ambiente. sobre todo en ambientes corrosivos como los ambientes

marinos [4,5].
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El acero 300M es un acero de ultra alta resistencia
comercial utilizado en diferentes aplicaciones
aeroespaciales. 300M pertenece a los aceros al carbono
medio aleado, que se modifican afadiendo los elementos
de aleacion de silicio y vanadio en el acero AISI 4340[1].
Estos elementos de aleacion afinan los granos y mejoran
la resistencia, dureza, y la resistencia a la corrosion bajo
tension [6].

La microestructura del acero 300M en estado de
templado y revenido esta formada por martensita, bainita
y austenita retenida. Estas fases tienen una gran
influencia en las propiedades mecénicas [7]. A su vez, el
acero 300M tiene una gran susceptibilidad a la fragilidad
por hidrogeno y a la corrosion bajo tension.

En el proceso de deposicion del recubrimiento el 300M
tiende a captar hidrogeno y evaluar el impacto en la
fragilizacion de la sustitucion del Cd por Zn-Ni en los
recubrimientos es, por tanto, un ambito de interés

El objetivo de este trabajo consiste en estudiar la
influencia de la captacion de hidrogeno debido la
electrodeposicion de Zn-Ni y su impacto en las
propiedades mecanicas mediante Small Punch Test
(SPT).

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1 Material y tratamiento térmico

El material estudiado fue el acero de alta ultra resistencia
300M Clase A y condicion 1 de la especificacion LAT1-
9042, cuya composicion quimica de las muestras
utilizadas en el estudio se recoge en la tabla 1.

Tabla 1. Composicion quimica (% en peso) del acero 300M.

C Si Mn P Cr Mo Ni \% Cu

0,41 | 1,70 { 0,70 | 0,010 | 0,78 | 0,40 | 1,73 | 0,065 | 0,052

Este acero fue austenizado a 870°C durante 45 minutos y
templado en agua. Después, el acero fue revenido dos
veces, mediante la repeticion de un tratamiento a 300°C
durante dos horas de mantenimiento y enfriamiento al
aire.

Posteriormente, se mecanizaron cupones cilindricos,
mostrados en la Figura 1. Para recubrir con Zn-Ni
mediante electrodeposicion.
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Figura 1. Dimensiones de los cupones cilindricos.
2.2 Deposicion del recubrimiento Zn-Ni

El proceso de galvanoplastia se ha realizado en base a las
normas SAE/AMS 2401 y SAE/AMS 2417.

En primer lugar, para eliminar las tensiones residuales en
los cupones de 300M se ha realizado un tratamiento
térmico a 191° C £ 14° C durante 4 horas. Después, una
activacion de granallado con alumina (90Mesh) en
condiciones de 3 bares y una distancia entre muestra y
boquilla de 10-20 cm. A continuacion, los cupones se han
sometido a un primer desengrase para garantizar la
eliminacion de los residuos de granallado.
Posteriormente, las muestras se han sometido a un
segundo desengrase alcalino por inmersion a 50-60°C
con una solucion desengrasante multimetal para piezas
aeronauticas.

La siguiente etapa previa al recubrimiento ha sido la
etapa de activacion, consistente en 30 segundos de
inmersion en un bafio de H,SO4 al 5%.

Las muestras para realizar el recubrimiento se han
montado en el soporte mostrado en la Figura 2,
delimitando una zona circular catédica a recubrir con un
didmetro 12 mm. La parte metalica de soporte se fijo al
electro de disco giratorio.

Figura 2. Soporte adaptador para el electrodo
rotatorio.

El montaje para realizar el recubrimiento se muestra en
la Figura 3. Los anodos consistian en Ni y Zn,
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respectivamente, embebidos en resina metalografica de

montaje en frio con un cable de contacto. El ensayo de SPT se ha realizado en base a la norma
\ ASTM E3205-20 [8] de los ensayos convencionales. Las
dimensiones de probeta utilizadas han sido; = 15 + 0,01
mm, espesor 0,5 mm + 0.005 y Ra< 0,25 um. El utillaje
utilizado para el ensayo se puede observar en la Figura 4.

L st

-,

-

4

Figura 3. Montaje del recubrimiento de Zn-Ni en los
cupones.

Tras el revestimiento, las muestras electrodepositadas de

Zn-Ni se han pasivado en una disolucién comercial de Cr Figura 4. Utillaje del ensayo SPT.
(IIT) (GC Multipass ZnNi de Hillebrand Chemicals) en
las siguientes condiciones; 40°C, pH 2,5, a 300 rpm Para iniciar el ensayo, se introduce la matriz en el tubo
durante 40s. posicionador. A continuacion, se coloca la probeta en la
Finalmente, se ha aplicado una limpieza con agua ranura de la matriz y se introduce la abrazadera en el tubo
desionizada a 65°C durante 1 minuto. posicionador y se fija a la matriz con 4 tornillos. El par
de apriete de los tornillos debe estar comprendido entre 5
La deposicion del Zn-Ni se ha realizado en rango de y 15 kN, para garantizar una correcta sujecion. Una vez
densidades de corriente entre 0,5-8 A/dm2, en tres finalizado el montaje, se introduce la bola de 2,5 mm de
velocidades de rotacion (100 rpm,400rpm y 1200rpm) diametro en el orificio central y a continuacion el punzon.
para obtener una morfologia objetivo. Se coloca el util en el equipo, se ajustan los parametros
necesarios y se realiza el ensayo SPT aplicando una
2.3 Medidas de contenido de hidrogeno fuerza de compresion al punzén en sentido axial.
El equipo empleado para medir el contenido de Por regla general, el ensayo finaliza cuando se registra un
hidrogeno de las probetas fue el analizador de hidrogeno salto de fuerza del 20% con respecto a la fuerza maxima
LECO RH 402 y mediante el procedimiento interno (Fm), momento en el que se retira la carga. Al final del
establecido P-327. Para asegurar la completa extraccion ensayo, se obtiene la curva de ensayo F-v, que contiene
del hidrogeno, la muestra se calienta en las siguientes informacion sobre la deformacion de la zona
condiciones, 65% de potencia y 100 segundos. clastoplastica y las propiedades de resistencia del
Monitorizando la efusion hidrogeno de las muestras se material ensayado, como se muestra esquematicamente
determinan las curvas de desorcion. Estas curvas en la Figura 5.
muestran como varia la concentracion de hidrogeno en el Load (N)
3000

acero (ppm) en funciéon del tiempo de permanencia. La

1iom I IV

integral bajo la curva constituye el contenido total de : [ J— (I P
hidrogeno de la muestra o 5 i Plastic
& ’ i i plastic instability
e i 8 i deformation =
2000 S - H
2.4 Proceso de deshidrogenado 5 22
Ei g8
s0 | 5 ; BE
Con objeto de poder comparar las propiedades mecanicas 5=
de las muestras con el material habiendo incorporado o0 | 32

hidrogeno de la electrodeposicion y habiéndolo extraido

térmicamente, las muestras electrodepositadas se han 00

sometido a tratamientos térmicos de deshidrogenado. Se Dl lacaiea (i)
han utilizado dos temperaturas distintas, 190° C y 230°C, T o W Y 8 . % b

y a dos tiempos, 12 horas y 24 horas. Figura 5. Curva tedrica del ensayo SPT [9].

2.5 Ensayos experimentales de SPT
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La formula para calcular la estimacion del Rm se
presenta la norma ASTM E3205-20. En este trabajo se ha
considerado el parametro =1, ya que solo se valoraran
las ratios de R st para distintos contenidos de hidrégeno.

En

Rm,g =
hy *u
0 *Un

3. RESULTADOS
3.1 Microestructura y propiedades mecanicas
En la Figura 6 se muestra la microestructura del acero

300M tras temple y revenido. La microestructura es
martensita revenida.

10 pm EHT =20.00kV Signal A= InLens Aperture Size = 30.00
! perture Size = 30.00 pm
— Mag= 300KX WD= 85mm High Current = Off @ ZTERLADR

Figura 6. Microestructura del 300M.

Las propiedades mecanicas se pueden observar en la
Tabla 2.

Tabla 2. Propiedades mecanicas del acero 300M.

0ys (MPa) | oys (MPa) | A (Lo=5d)(%) | Z (%) | HRC

1664 1986 10 42 54

3.2 Definicion de los parametros de electrodeposicion

Tras la caracterizacion de los recubrimientos realizados
en todas las condiciones de electrodeposicion probadas.
Se  han  seleccionado tres  condiciones de
electrodeposicion dptimas para el acero 300M:

e  Morfologia “Closed layer”: 2 A/dm?, 1200 rpm

e Morfologia “Semi-open layer”: 2,5 A/dm?, 100
rpm

e  Morfologia “Open layer”: 4/dm?, 100 rpm

La morfologia “Closed layer” mostraba una estructura
compacta que solo se mostraba altera en los bordes de los
nédulos coalescentes que producian trayectorias
estrechas a través del espesor. A su vez, presenta una

superficie ondulada en la parte superior redondeada de
los nédulos de revestimiento.

La morfologia “Semi-Open layer” se caracteriza por una
superficie super lisa perturbada por la aparicion de
nédulos y poros, que corresponden a canales anchos (5-
10pm) que casi alcanzaban la interfaz entre el
revestimiento y el sustrato.

La superficie del espécimen de estructura “Open layer”
estaba formada por nddulos esféricos en contacto, que
crecian de forma paralela a una distancia variable dando
lugar a la formacion de canales hacia la interfaz.

3.3 Contenido de hidrogeno
Los resultados del contenido de hidrégeno en funcion de

la morfologia del recubrimiento se pueden observar en la
Figura 7 sin ningln tratamiento de desgasificacion.

Contenidode H 300M en estado de suministro

H ppm

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45
Intensidad aplicada en el recubrimiento A/dm2

0A/dm? - As received 2 A/dm? - Closed layer 2.5 A/dm? - Semi open layer 4 A/dm? - Open layer

Figura 7. Influencia del recubrimiento en el contenido
de H en el acero 300M.

Tras realizar los tratamientos de deshidrogenado los
contenidos de hidrégeno se pueden observar en las
Figuras 8-9.

En las figuras se marca con una banda verde el intervalo
de contenidos de hidrogeno medido en el acero antes de
ser sometido a las electrodeposiciones. Los resultados
confirman la tendencia a la disminucion del contenido de
H debido al deshidrogenado en todos los casos. Se
observa que tiene una influencia muy relevante en el caso
de los recubrimientos “Open layer”, en términos de la
cantidad e hidrégeno extraido. Sin embargo, solo las
muestras “Closed” y “Semi-open” han llegado a niveles
cercanos al contenido de hidroégeno inicial. Estos
materiales deberian comportarse mecanicamente de
forma similar al acero previo al recubrimiento, aunque su
contenido en hidrogeno es ligeramente mayor.
Asimismo, se observa que no hay diferencias relevantes
entre las temperaturas de deshidrogenacion escogidas, y
que el tiempo, sin embargo, ha sido critico para las
muestras de mayor contenido en hidrégeno.
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300M - Efecto de la densidad de corriente en contenido H ppm en 191°C
30

25

Hppm

0 12 24
Tiempo (h)
X T:191°C ¢ T:191°C T:191°C
Closed layer Semi-open layer Open layer

—Sand - blasted

Figura 8. Efecto en el contenido de hidrogeno del
tiempo de tratamiento a 191°C para distintas

densidades de corriente.
300M - Efecto de la densidad de corriente en el contenido de H ppm a 230°C

0 12 24
Tiempo (h)
T:230°C <© T:230°C T:230°C —Sand - blasted
Closed layer Semi-open layer Open layer

Figura 9. Efecto en el contenido de hidrogeno del
tiempo de tratamiento a 230°C para distintas
densidades de corriente.

3.4 Resultados SPT

En cuanto a los resultados de SPT y a la vista de la
evolucion de los contenidos de hidrégeno, las figuras 10
y11 muestran que la deshidrogenacion provoca, en la
mayoria de los casos, un incremento de Rm est. Esto se
atribuye a la reduccion en la fragilizacion del material,
que se entiende que supera el incremento de propiedades
mecanicas provocado por la solucion solida de H.
300M - Efecto de la densidad de corriente en Rm a 191°C

3900 ¥ A
3700 <
43500 Q I é
g
E 3300 | 8 0
o]
3100 %
2900
2700 |
2500
0 12 %
Tiempo (h)

X T=191°C- Closed layer ~ © T=191°C- Semi open layer ~ ©T=191°C- Open layer

Figura 10. Efecto en Rm est del tiempo de tratamiento a
191°C para distintas densidades de corriente.

Llama la atencion el comportamiento de las muestras
“Open”, ya que estimados de resistencia cae con la
reduccion del contenido en hidrégeno. Esto se interpreta
como un efecto debido a que la mayor parte del
hidrogeno se concentra en el recubrimiento y el proceso
de deshidrogenado ha provocado una rehidrogenacion
del sustrato. Esta hipdtesis no ha podido ser verificada
aun.

300M - Efecto de la densidad de corriente en Rm a 230°C
4500

4300
4100

3900 * - L]
: 3
§ 3700 ¥ &
£ X 3
€ 3500 Q > ©
3300 - o A
¢ & 2
3100 % C a
2900
2700
2500
0 12 2
Tiempo (h)

X T=230°C - Closed layer © T=230°C - Semi open layer © T=230°C - Open layer

Figura 11. Efecto en Rm est del tiempo de tratamiento a
230°C para distintas densidades de corriente.

Para hacer mas visual el efecto de fragilizacion y
tomando como referencia la forma de trabajo de la
ASTM G129 [10] con el parametro RNTS, se ha
graficado a continuacion la Ratio de Fragilizacion (RF)
definida a partir de los valores medios de Rm est como:

mest

RF = ——
Rref
Donde R, se calcula como el promedio de los valores
de R, .5+ obtenido con SPT sobre muestras previas al
recubrimiento y R,, . s el valor medio de los valores
de R, .5+ obtenidos en cada condicion estudiada.

Las figuras 12 y 13 muestran los valores de RF obtenidos.
Para 191°C, se observa que el material “Closed” es el
menos fragilizado, mientras que el “Open” es el
deteriorado.

191°C

1,00

0,90
[N
o

0,80 I I

0,70

As coated 12h 24h

B Closed m'semi Hopen

Figura 12. RF para el tratamiento a 191°C.
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En lo que respecta al deshidrogenado a 230°C se observa
un comportamiento anormal para la muestra “Open”, que
como ya se ha mencionado, se hipotetiza que es debido a
que el hidrogeno se acumula sobre todo en el
recubrimiento en un principio.

230°C
1,00
0,90
L
o
0,80 I I I
0,70
As coated 12h 24h

H Closed Esemi Hopen

Figura 13. RF para el tratamiento a 230°C.

4. CONCLUSIONES

La condicion de recubrimiento es un factor critico para la
proteccion con Zn-Ni sobre 300M. En funcion de los
parametros empleados en la electrodeposicion, el
contenido y en el deshidrogenado posterior, se puede
regular la captacion de hidrégeno en el material y su
influencia en la fragilizacion del mismo. Se han
identificado como procesos deseables los recubrimientos
“Closed” y “Semi-open”, que ofrecen factores de
fragilizacion similares tras deshidrogenados de 24h.

La condiciéon “Open” ha demostrado presentar riesgos
asociados a un deterioro inesperado de propiedades, que
se asocia en primera aproximacién a una migracion del
hidrogeno desde el recubrimiento hacia el acero 300M.
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CALIBRACION DEL CRITERIO SED PARA LA ESTIMACION DE CARGAS DE ROTURA DEL ACERO
ESTRUCTURAL S275JR CON COMPORTAMIENTO NO-LINEAL
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RESUMEN

En este trabajo se presenta la aplicacion del criterio de Densidad de Energia de Deformacion (SED, Strain Energy Density)
para la estimacion de las cargas de rotura en materiales con comportamiento no lineal que contienen entallas en U. El
criterio SED fue originalmente definido para predecir la rotura en presencia de entallas en materiales con comportamiento
elastico-lineal. Sin embargo, la mayoria de los materiales estructurales (ej. aceros ferritico-perliticos) son capaces de
desarrollar comportamiento no-lineal (¢j., elasto-plastico). En este sentido, este trabajo propone extender el uso del criterio
SED en materiales que desarrollen plasticidad mediante una adecuada calibracion de sus parametros caracteristicos. Para
validar esta metodologia se ha empleado el acero estructural S275JR operando tanto en la zona de transicion ductil fragil
como en la region fragil y con 6 radios de entalla diferentes (0 mm, 0.15 mm, 0.25 mm, 0.50 mm, 1.0 mm y 2.0 mm).
Los resultados obtenidos demuestran que la calibracion propuesta del criterio SED permite predecir con precision las
cargas de rotura. Por lo tanto, se demuestra que es posible extrapolar el criterio SED para obtener estimaciones de carga
de rotura en materiales con entallas en U que presenten un comportamiento ductil.

PALABRAS CLAVE: Fractura, Entalla, Densidad de Energia de Deformacion, Aceros Estructurales

ABSTRACT

This paper presents the application of the Strain Energy Density (SED) criterion for the estimation of critical loads in U-
notched materials with non-linear behavior. The SED criterion was originally defined to predict failure in the presence of
notches in materials with linear-elastic behavior. However, most structural materials (e.g. ferritic-pearlitic steels) are able
to develop non-linear behavior (e.g., elastic-plastic). In this sense, this work proposes to extend the use of the SED
criterion in materials that develop some plasticity by calibrating adequately their characteristic parameters. To validate
this methodology, structural steel S275JR operating both in the brittle ductile transition zone and the lower shelf has been
used, containing 6 different notch radii (0 mm, 0.15 mm, 0.25 mm, 0.50 mm, 1.0 mm and 2.0 mm). The results obtained
show that the proposed calibration of the SED criterion allows accurate predictions of the critical loads to be obtained.
Therefore, it has been shown that it is possible to extrapolate the SED criterion to provide estimates of critical loads in
U-notch materials that show ductile behavior.

KEYWORDS: Fracture, Notch, Strain Energy Density, Structural Steels

1. INTRODUCCION fenomeno. No obstante, la fractura fragil sigue siendo

motivo de preocupacion en diversas situaciones
Los componentes entallados presentan una mayor practicas. Por ejemplo, la fractura por clivaje de las
resistencia a la fractura en comparacion con los vasijas de los reactores es uno de aspectos mas
componentes fisurados, tal como demuestra la literatura preocupantes debido a que supone la primera barrera de
[1-3]. Este fendmeno afecta directamente a la capacidad seguridad que poseen las centrales nucleares [4]. La
de carga de los componentes estructurales. El desarrollo fractura por clivaje puede producirse en los aceros
de metodologias adecuadas para la evaluacion de la estructurales cuando, por ejemplo, operan a bajas
integridad estructural de elementos con este tipo de temperaturas ya sean propias del régimen fragil (lower
defectos o detalles reduciria en gran medida el shelf, LS) o en la Zona de Transicion Ductil-Fragil
conservadurismo propio de este tipo de procedimientos (DBTZ). Aunque los componentes estructurales
de evaluacion, donde se suelen asimilar las entallas a fabricados con aceros estructurales se disefian
defectos tipo fisura. generalmente para trabajar a temperaturas pertenecientes

al régimen ductil (upper shelf, US), garantizando un
La comunidad cientifica ha desarrollado teorias y comportamiento ductil del material antes del fallo, bajas
herramientas para comprender y analizar mejor este temperaturas de trabajo inesperadas o fragilizacion del
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material pueden forzar al material a operar en la DBTZ o
en el LS. En ambos casos, pero sobre todo en este ultimo,
la tenacidad a la fractura del material y la correspondiente
capacidad de carga del componente estructural pueden
reducirse significativamente. Con todo ello, es crucial
desde el punto de vista de la integridad estructural el
estudio de aceros que operan a bajas temperaturas.

Por otro lado, para analizar el comportamiento a fractura
de materiales entalladas se pueden emplear distintos
criterios. Dentro de los criterios locales pueden
destacarse serian la Teoria de las Distancias Criticas
(TDC) [1] y el criterio de densidad de energia de
deformacion (SED) [5], por ser de los mas aceptados y
aplicados.

El potencial del criterio SED para abordar problemas de
ingenieria estd ampliamente explicado y validado [6].
Sin embargo, el criterio SED estd basado en un analisis
elastico-lineal, por lo que no es posible su aplicacion
directa en materiales con comportamiento no-lineal. Este
propone una calibracion del criterio SED que permita
predecir la capacidad de carga de materiales con entallas
en U que desarrollen plasticidad, incluso a bajas
temperaturas.

Con todo ello, la Seccion 2 ofrece un breve resumen del
criterio de la densidad de energia de deformacion (SED),
la Seccion 3 describe los materiales y métodos, la
Seccion 4 proporciona las predicciones de carga de
fractura obtenidas mediante el uso tanto del criterio SED
como del SED calibrado con su correspondiente
discusion, y finalmente la Seccion 5 recoge las
principales conclusiones.

2. EL CRITERIO SED

De acuerdo con el criterio SED [5] las condiciones de
rotura se establecen cuando la densidad de energia de
deformacion media (W) en un determinado volumen de
control (Q) en el frente de la entalla alcanza un valor
critico (W.):

W=w, (M

El parametro de resistencia (W.) propiedad de cada
material siempre y cuando su comportamiento sea
elastico lineal. Por lo tanto, W, puede ser simplemente
evaluado a través de la tension de rotura del material (oy)
y el médulo de Young (E), ya que se corresponde con el
area bajo la curva de un ensayo de traccion:
_ot @

WC_ZE

Por otro lado, el volumen de control tiene dos longitudes
caracteristicas (véase Figura 1): r., que depende de la

22

geometria de la entalla y toma el valor p/2 en el caso de
entallas en U; y R, que es propiedad del material.

20 =0

Volumen de control

Figura 1. Volumen de control para entallas en U definido
para cargas en modo 1.

En condiciones de deformacion plana, el valor del radio
de control, R., puede ser derivado a partir del coeficiente
de poisson, v, la resistencia a fractura del material (K)
(obtenida mediante probetas fisuradas) y la tension de
rotura:

R = (14 v)(5—8v) (&)2 3

¢ 4 oy

Cuando dominan las condiciones de tension plana, la
ecuacion que define R es [7]:

R = G ;T3u) (5_:)2 4

Las condiciones de deformacion plana son dominantes
siempre que la resistencia a fractura sea menor que la
definida por la ecuacion [1]:

B
K=oy (E)

mientras que las condiciones de tension plana se alcanzan
cuando la resistencia a fractura es mayor que el valor
definido por la ecuacion [1]:

1 )

K. =o, (T[B)% ©)

donde oy es el limite elastico del material y B es el
espesor de la probeta. Aquellas situaciones comprendidas
entre las condiciones de tension y deformacion planas
requieren una interpolacion entre las ecuaciones (3) y (4)
para definir R.. Finalmente, la densidad de energia de
deformacion media (comprendida dentro de R.) puede
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ser evaluada directamente a través de la siguiente
expresion analitica:
Q)

_ Rq\ o2
W = F(2a) - H (20(,_6) . Omax
p E

donde F(2a) depende del angulo de apertura y toma el
valor de 0.785 para entallas en U, H (2a, R¢/p) depende
del angulo de apertura y de la relacion entre R, y el radio
de entalla p, y omax €s la maxima tension elastica en el
fondo de la entalla. En la Tabla 1 se recogen valores
tabulados de H para diferentes geometrias de entalla que
fueron obtenidos originalmente mediante analisis
numérico.

Tabla 1. Valores de H para entallas en U (2a=0) [6].

Re/p v=0.25 v=0.30 v=0.35 v=0.40
0.01 0.5813 0.5638 0.5432 0.5194
0.05 0.5258 0.5086 0.4884 0.4652
0.1 0.4687 0.4518 0.4322 0.4099
0.3 0.3216 0.3069 0.2902 0.2713
0.5 0.2401 0.2276 0.2135 0.1976
1 0.1399 0.1314 0.1217 0.1110

3. MATERIALES Y METODOS

La validacion del SED mediante la calibracion de sus
parametros caracteristicos (W, y R¢), ha sido
particularizada al acero estructural S275JR. Este acero
ferritico-perlitico, que fue suministrado en forma de
chapa laminada, ha sido previamente estudiado en
distintos trabajos [2], [3], en los cuales se llevo a cabo un
extenso programa experimental en donde se
caracterizaron tanto las propiedades a traccion y a
fractura (0 mm, 0.15 mm, 0.25 mm, 0.50 mm, 1.0 mm y
2.0 mm) a cinco temperaturas distintas, cubriendo tanto
la DBTZ como el LS del material. La Tabla 2 resume las
principales propiedades mecanicas para las diferentes
temperaturas consideradas. en la Figura 2 se muestran
ejemplos de ensayos de traccion de las cinco
temperaturas estudiadas. Como se puede observar, pese a
las bajas temperaturas el acero S275JR sigue
manteniendo un comportamiento ductil a traccion.

Tabla 2. Principales propiedades mecanicas del acero
estudiado [2], [3].

Temp. E (GPa) oy (MPa) ou (MPa) Ke

(°C) (MPavm)
-10 207 337 536 123
-30 208 344 548 101
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-50 209 349 564 81
-90 211 380 597 63
-120 213 398 614 49
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00 ¢ \
©
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Deformacion (%)
Figura 2. Ejemplos de curvas tension-deformacion
obtenidas en las distintas temperaturas estudiadas.

3.1. Aplicacion directa del criterio SED

Una vez determinadas las propiedades mecanicas basicas
a partir de los resultados de traccion y fractura de cada
material, se predijeron las cargas de rotura mediante la
aplicacion del criterio SED segun su formulacion
original, es decir, asumiendo un comportamiento elastico
lineal del material. El procedimiento seguido fue el
siguiente, a partir del criterio de fallo establecido por el
SED y siguiendo las ecuaciones (1), (2) y (7), la tension
maxima en el frente de la entalla puede derivarse
sencillamente a partir de los valores tabulados de la
funcién H y las propiedades mecanicas del material:

®)

En este punto es necesario tener en cuenta que los valores
de H presentados en la tabla 1 han sido tabulados para un
rango de R¢/p determinado (de 0.01 hasta 1). Sin
embargo, hay materiales donde la relacion R./p alcanza
valores mucho mayores, por ejemplo, el acero S275JR
empleado en este trabajo supera el valor de 100 a -10°C.
Por lo tanto, para cada material analizado, los valores
tabulados de H deberian ser extrapolados para cada valor
de poisson. En este trabajo se ha usado el ajuste mostrado
en la ecuacion (9), propuesto en [8].

a ©
Re
D +b

H=

donde los valores de a 'y b son los parametros necesarios
para el ajuste de la curva. En el caso del acero de este
estudio, se ajustod la curva por el método de minimos
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cuadrados para un coeficiente de poisson de 0.3,
resultando en unos parametros de ajuste de 0.1896 y
0.3258 para a y b, respectivamente, como que se muestra
en la Figura 3.

Figura 3. Valores tabulados de H extrapolados para
v=0.3.

A continuacion, considerando que 6max (en el modo 1) se
alcanza en el fondo de la entalla (r = 0), y aplicando la
distribucion de tensiones de la entalla en U propuesta por
Creager-Paris, el factor de intensidad de la tension (Ki)
puede derivarse directamente de la siguiente ecuacion:

2K,

T

(10)

o(r=0)= Omax =

Finalmente, pueden utilizarse alguna de las soluciones
analiticas de K; para probetas comunes que pueden
encontrarse en bibliografia para derivar los valores
criticos de carga predichas siguiendo el criterio SED
(Psep). Para este trabajo se ha utilizado la ecuacion (11)
para probetas de fractura de tensién compacta (CT).

Psip ay os [ 199-(y) (1) (215-393()+27(; 2 (11)
- () o (2) (2L ot

b CRIE

siendo a, la longitud del defecto (25 mm para las probetas
entalladas), B, el espesor de la probeta (25 mm) y W, la
anchura de la probeta (50 mm).

3.2. Calibracion del criterio SED

Como se ha mencionado anteriormente, el SED es un
criterio local basado en principios eléstico-lineales. En
materiales que desarrollan plasticidad establecer como
valor critico de rotura el area bajo la curva de un material
perfectamente elastico lineal (W.) puede conllevar a
predicciones excesivamente conservadoras. Hasta ahora,
se han llevado a cabo distintos intentos para extender la
aplicabilidad del criterio SED a materiales con
comportamiento no-lineal mediante la combinaciéon con
otras herramientas, como, por ejemplo, el concepto del
material equivalente (EMC) [9].
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En el presente trabajo se propone realizar una calibracion
de los parametros caracteristicos del SED de manera
similar a la utilizada en el método del punto (PM), propia
de la TDC [1].

El PM permite calibrar los parametros de la TDC
mediante la interseccion de dos perfiles tensionales
calculados en el fondo de dos entallas de distinto radio.
Extrapolandolo al criterio SED, se pueden obtener un
perfil de densidad de energia de deformacion (W) en
funcion de la distancia al fondo de entalla (R). De esta
manera obteniendo dos perfiles W para dos radios de
entalla distintos se pueden calibrar los valores Wea y Real,
tal como se muestra en la Figura 4. Una vez definido los
parametros calibrados, las predicciones de carga de
fractura (Psgp calibrado) para cualquier otro radio de
entalla puede derivarse facilmente siguiendo el
procedimiento SED convencional expuesto en el
apartado 3.1. Por lo tanto, con tan solo dos probetas de
dos radios de entalla distintos seria posible predecir las
cargas de rotura para entallas en U de distinto radio.

Para este trabajo, la calibracion se ha llevado a cabo a
partir de los datos experimentales de probetas con el
menor y el mayor radio de entalla, es decir 0.15 y 2 mm,
para las cinco temperaturas estudiadas. La curva W se ha
calculado en funcion de R a partir de las cargas de rotura
experimentales. Para ello, se calcula K; con la ecuacion
(11) y se obtiene la omax mediante Creager-Paris,
ecuacion (10). Finalmente se calcula W para utilizando la
ecuacion (7). Con todo ello se obtienen las curvas W para
los dos radios de entalla utilizados, como por ejemplo se
muestra en la Figura 2. Como se puede observar en el
ejemplo de la figura, el valor calibrado W dista del valor
constante utilizado por el procedimiento original, la linea
gris.

Figura 4. Calibracion de los parametros Wy R.para la
temperatura -10°C.

4. RESULTADOS Y DISCUSION

Las cargas de rotura han sido estimadas utilizando el
criterio SED directamente y con la calibracion propuesta
en el apartado con el fin de comparar los resultados
obtenidos con cada uno y las diferencias entre ellos.
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Los parametros calibrados para cada temperatura se
recogen en la Tabla 3, mientras la Tabla 4 recoge las
cargas de rotura medias para cada radio de entalla y
temperatura junto a las predicciones de carga del criterio
SED y SED calibrado.

Tabla 2. Parametros SED calibrados para cada
temperatura.

Temperatura (°C)
-10 -30 -50 -90 -120
Wea (MPa) 6.52 9.19 11.47 11.31 10.80
Real (mm) 1.722 1.151 0.857 0.695 0.548

Tabla 3. Promedio de cargas de rotura obtenidas tanto
experimentalmente como calculados mediante el criterio
SED y el SED calibrado.

o Pexp Psep PSED, calibrado

Temp. (O) (i gy ) (kN)
0.15 65.04 65.04 65.04

0.25 65.80 65.63 65.10

-10 0.50 69.85 67.10 65.25
1.00 72.63 69.94 65.56

2.00 75.30 75.30 66.17

0.15 63.73 63.74 63.73

0.25 61.98 64.60 63.82

=30 0.50 68.52 66.70 64.05
1.00 72.50 70.71 64.52

2.00 78.11 78.12 65.44

0.15 62.00 62.02 62.00

0.25 56.52 63.13 62.14

-50 0.50 65.48 65.81 62.51
1.00 65.53 70.87 63.23

2.00 80.02 80.04 64.66

0.15 56.05 56.06 72.74

0.25 57.00 57.28 72.80

-90 0.50 59.93 60.21 72.96
1.00 69-63 65.67 73.26

2.00 75.43 75.43 73.86

0.15 4928 49.30 73.99

0.25 50.96 50.63 74.07

-120 0.50 59.17 53.80 74.26
1.00 64.38 59.65 74.64

2.00 69.88 69.89 75.41

En la Figuras 5 y 6 se muestran las estimaciones de la
carga de rotura obtenidas usando el criterio SED y el SED
calibrado, respectivamente. Se puede observar que las
predicciones de las cargas de rotura obtenidas con el
criterio SED son, en general, menores que las cargas de
rotura experimentales, obteniendo resultados claramente
conservadores. Estos resultados estan relacionados con el
uso de una formulacion elastico-lineal en una situacion
real claramente elasto-plastica. Por tanto, las
estimaciones de los valores criticos de W, no son valores
representativos para materiales que exhiben grandes
deformaciones plasticas antes del fallo.

Por otro lado, se puede observar como utilizando los
valores calibrados del SED las predicciones de carga
mejoran significativamente, encontrandose todas dentro
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de un margen de error del £ 20%. El maximo error es del
12% para la temperatura -30°C y radio 0.25 mm, siendo
el promedio de error de todas las predicciones inferior al
3%. Por lo que queda demostrado la capacidad de
predecir de forma precisa con esta calibracion
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Figura 5. Comparacion entre las predicciones de las
cargas de rotura (criterio SED) y las cargas de rotura
experimentales.
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Figura 6. Comparacion entre las predicciones de las
cargas de rotura (criterio SED calibrado) y las cargas
de rotura experimentales.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se evalua la posibilidad de extrapolar el
criterio SED para el célculo de cargas de rotura en
materiales entallados que presentan una plasticidad
importante. Para ello, se ha analizado el acero estructural
S275JR a cinco temperaturas (-10, -30, -50, -90 y -120°C)
y con seis radios de entalla diferentes (0, 0.15, 0.25, 0.50,
1.0 y 2.0 mm).

En vez de predecir los valores de carga a través del SED
directamente, es decir, utilizando su parametro
caracteristico W, y asumiendo un comportamiento
elastico-lineal, se han calibrado los parametros
caracteristicos Wea y Real, a partir de dos radios de entalla
distintos (0.15 y 2 mm en este caso). Los resultados
obtenidos demuestran que con una sencilla calibracion
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del criterio SED se consiguen predicciones de cargas de
rotura precisas para materiales que claramente presentan
un desarrollo ductil antes del fallo.
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RESUMEN

Este trabajo presenta un montaje experimental flexible para estudiar la fragmentacion dindmica de materiales metalicos
fabricados por impresion 3D utilizando dos configuraciones diferentes: (i) penetracion axial rapida de tubos de pared
delgada, y (ii) expansion radial rapida de anillos. En el primer enfoque, el experimento consiste en un cafiéon de gas ligero
que dispara un proyectil cilindrico de nariz cénica que impacta axialmente en un tubo cilindrico de pared delgada
fabricado mediante impresion 3D. El diametro de la parte cilindrica del proyectil es aproximadamente dos veces mayor
que el diametro interior de la probeta cilindrica, que se expande a medida que el proyectil avanza, hasta producirse
multiples fracturas. En el segundo enfoque, utilizando una técnica similar, se inserta un anillo sobre un tubo de alta
ductilidad, que se expande tras la penetracion del proyectil conico, empujando el anillo metalico radialmente hacia fuera,
que se fractura finalmente originando multiples fragmentos. Los experimentos se han realizado para velocidades de
impacto comprendidas entre 180 m/s y 390 m/s. Una caracteristica destacada de este trabajo es que hemos caracterizado
mediante tomografia de rayos X la microestructura porosa de las muestras seleccionadas antes y después del ensayo.
Ademas, se han utilizado dos camaras de alta velocidad para filmar los experimentos y obtener asi informacion temporal
sobre la mecanica de formacion y propagacion de las fracturas.

PALABRAS CLAVE: impacto a alta velocidad, fragmentacion dinamica, metales impresos, tomografia de rayos X.

ABSTRACT

This work presents a flexible experimental setup to study dynamic fragmentation of additively-manufactured metallic
materials using two different configurations: (i) rapid axial penetration of thin-walled tubes, and (ii) rapid radial expansion
of rings. In the first approach, the experiment consists of a light-gas gun that fires a conical nosed cylindrical projectile
that impacts axially on a thin-walled cylindrical tube fabricated by 3D printing. The diameter of the cylindrical part of
the projectile is approximately twice greater than the inner diameter of the cylindrical target, which is expanded as the
projectile moves forward, eventually breaking into fragments. In the second approach, using a similar technique, a ring
is inserted over a high-ductility tube, which expands after penetration by the conical projectile, pushing the metallic ring
radially outwards, ultimately breaking into multiple fragments. The experiments have been performed for impact
velocities ranging from 180 m/s to 390 m/s. A salient feature of this work is that we have characterized by X-ray
tomography the porous microstructure of selected specimens before and after testing. Moreover, two high-speed cameras
have been used to film the experiments and thus to obtain time-resolved information on the mechanics of formation and
propagation of fractures.

KEYWORDS: high-velocity impact, dynamic fragmentation, additively-manufactured metals, X-ray tomography

1. INTRODUCCION El ensayo consiste en la descarga eléctrica de un

condensador en una bobina, sobre la cual se inserta la
El test experimental de expansion de anillos desarrollado probeta en forma de anillo. La corriente inducida por el
por Niordson en 1965 [1] fue un punto de inflexion en campo electromagnético en el anillo interacciona con la
cuanto a la realizacion de ensayos dindmicos a alta corriente de la bobina, generandose fuerzas repulsivas
velocidad. En este ensayo se expande una probeta en entre estos que conducen a la rapida expansion del anillo.
forma de anillo circular a altas velocidades, hasta ~400 Esta técnica es especialmente apropiada para materiales
m/s, mediante la aplicacion de cargas electromagnéticas. que poseen una buena conduccion eléctrica. Como
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desventaja cabe destacar el calentamiento que se produce
en la probeta debido al efecto Joule (comentar que Cliche
and Ravi-Chandar [2] estimaron que este incremento de
temperatura en anillos de AZ31B-O expandidos
radialmente puede superar los 200 K). Una caracteristica
destacada del esquema de carga electromagnética es que
la velocidad de carga se controla facilmente mediante la
variacion de la frecuencia y la intensidad del pulso de
corriente primaria. Ademas, la simetria radial tanto de la
probeta como de la carga minimiza la intervencion de las
ondas de tension a lo largo de la direccion circunferencial
de la probeta, de modo que el anillo muestra un campo
de deformacion practicamente uniforme hasta que la
deformacion deja de ser homogénea a grandes
deformaciones, lo que conduce a la localizacion plastica
y a multiples fracturas.

Grady y Benson [3] implementaron experimentos
similares a los de Niordson [1], ensayando anillos de
cobre OFHC y aluminio 1100-O a velocidades radiales
de hasta 200 m/s. La velocidad de deformacion
circunferencial maxima alcanzada en los anillos fue de
aproximadamente 10* s (aproximadamente el doble que
en el montaje de Niordson, al tener las muestras
ensayadas un didmetro menor). Mediante la utilizacion
de camaras de alta velocidad se pudo verificar que el
proceso de expansion del anillo era uniforme y estable,
con una region de aceleracion inicial seguida de un
intervalo de velocidad casi constante, momento en que la
nucleacion de multiples localizaciones y grietas conducia
a la fragmentacion de las muestras.

Una alternativa al uso de cargas electromagnéticas se
presenta unos afios después del trabajo de Niordson por
Rajendran y Fyfe, en 1982 [4]. Aqui, se hace estallar un
hilo detonante a lo largo de un cilindro hueco. La
propagacion de ondas a consecuencia de la vaporizacion
del hilo induce una onda de tensidon en direccidn radial,
deformando el anillo de manera uniforme. La
fragmentacion de materiales metalicos también se ha
investigado por medio de expansion a alta velocidad de
membranas cilindricas ([5], [6]) o0 membranas esféricas
[7], donde la fragmentacion de las muestras es precedida
por la formacién de bandas de localizacion (en materiales
ductiles) que normalmente se alinean con la direccion de
elongacion nula. Entre otros, Mercier et al. [7] utilizaron
cargas explosivas para expandir membranas esféricas y,
mediante el uso de camaras de alta velocidad, observaron
la formaciéon de multiples bandas de localizaciéon y
posterior fragmentacion de las muestras.

Sin embrago, la gran complejidad de realizar ensayos de
fragmentacion con anillos, cilindros o esferas, tanto con
cargas electromagnéticas como con cargas explosivas, ha
dado lugar recientemente al desarrollo de técnicas
alternativas utilizando cafiones de gas / aire. Por
ejemplo, Rao et al. [8] estudiaron la fragmentacion de
membranas cilindricas haciendo impactar un proyectil —
acelerado mediante un cafion de gas — de policarbonato
en una ojiva metdlica, colocada dentro del cilindro,
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causando la expansion y fragmentacion del mismo. Neel
et al. [9] desarrollaron el llamado “conical impact
fragmentation test, CIFT”, en el que se hace impactar un
proyectil conico, acelerado mediante cafion de gas, en
una probeta con geometria cénica y hueca, con
velocidades de hasta 2 km/s.

En el presente trabajo, motivado por Rao et al. [8] y Neel
et al. [9], se desarrolla un experimento novedoso — en dos
distintas configuraciones — que utiliza un cafién de gas
ligero de una etapa, para acelerar un proyectil conico que
impacta axialmente en un tubo de pared delgada. En la
primera de las configuraciones, el tubo es esencialmente
la probeta de ensayo. Al ser penetrado por el proyectil, el
tubo se expande hasta producirse multiples fracturas. En
la segunda de las configuraciones, se utiliza un tubo
ductil para “empujar” un anillo (probeta de ensayo), que
se coloca de manera concéntrica en la superficie exterior
del tubo. La expansion del tubo de pared delgada empuja
radialmente el anillo hasta producir su fractura en
multiples fragmentos.

2. TECNICA EXPERIMENTAL

Las probetas ensayadas, tanto tubos como anillos, han
sido fabricadas mediante impresion 3D de AlSil0Mg,
utilizando la técnica Selective Laser Melting (SLM). El
material se ha caracterizado previamente mediante
tomografia computerizada de rayos X, determinando la
fraccion volumétrica de poros, asi como su distribucion
espacial y de tamafio. Asimismo, también se han
realizado tomografias post mortem de fragmentos
seleccionados.

El ensayo de impacto se realiza mediante un caion de gas
ligero (helio) de una etapa, con un diametro interior de
25 mm, que acelera un proyectil conico de acero de alta
resistencia a velocidades axiales en el rango de 180 y 390
m/s. Para asegurar una trayectoria recta del proyectil
durante la aceleracion del mismo, este se introduce en un
sabot cilindrico de PLA, suficientemente largo para
evitar el vuelo libre del proyectil antes del impacto. Los
ensayos se filman con dos camaras de alta velocidad (200
kfps) para obtener informacion espacial y temporal
durante el impacto (i.e, velocidad de impacto,
mecanismos de fractura / deformacion, etc.).

2.1. Penetracion axial de tubos

Las probetas cilindricas (tubos) de AlSil0OMg impreso
tienen una longitud de 40 mm, y se fabrican en didmetros
de 12 y 14 mm, con espesores de 1 y 2 mm. Para la
correcta sujecion de la probeta se utiliza un soporte
piramidal fabricado mediante PLA impreso, en el cual se
introduce un extremo del tubo, mientras el otro — el
extremo impactado por el proyectil — se dispone en
voladizo, ver Figura 1. El conjunto soporte-probeta se
sitia sobre una mesa de precision con ajuste en XYZ,
para un correcto alineamiento del tubo con respecto al eje
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longitudinal del cafién. En el momento del impacto, el
cilindro hueco estacionario es penetrado axialmente por
el proyectil, expandiéndolo simétricamente hasta que la
formacion y propagacion de multiples grietas conduce a
la fragmentacion del espécimen (el didametro de la parte
cilindrica del proyectil es aproximadamente dos veces
mayor que el diametro interior del tubo cilindrico).

Figura 1 - Probeta cilindrica de AISi10Mg montada en
el soporte de PLA antes del ensayo.

Bajo la suposicion de que la pared del tubo se mueve
perpendicular a la superficie conica del proyectil, la
velocidad de deformacion alcanzada en el material varia
entre 9000 s y 23500 s*!, dependiendo de la velocidad
axial de impacto. La mayor parte de los fragmentos
originados son recogidos por medio de una cortina de
neopreno situada a la salida del cafion, para después
realizar mediciones de peso y tamaio, y poder estudiar
los efectos de: la velocidad de impacto, la porosidad del
material, y las dimensiones de la probeta, en la
fragmentacion de este tipo de materiales.

2.2. Expansion radial de anillos

Tomando como referencia la configuracion experimental
para el ensayo de penetracion axial de tubos, se propone
sustituir el cilindro hueco objeto de ensayo por uno de un
material metalico de alta ductilidad, i.e., acero inoxidable
316L, de diametro 14 mm y espesor 2 mm, que servira
como transmisor de carga para la probeta en forma de
anillo circular. El anillo, de diametro interior 14 mm y
seccion transversal cuadrada de 2x2 mm?, se coloca
concéntricamente al tubo, en su superficie exterior, como
se puede observar en la Figura 2 (etiqueta no. 5 para el
tubo y no. 6 para el anillo). Una fina capa de grasa
disminuye los efectos de friccion entre ambos. El
extremo opuesto del tubo estd sujeto por el soporte de
PLA en forma piramidal mostrado en la Figura 2
(etiqueta 1), el cual dispone de ocho pétalos que abrazan
el cilindro y evitan que el anillo se desplace antes del
impacto debido a la gran masa de aire que expulsa el
cafién. Al igual que en la configuracion presentada en la
Seccion 2.1, en el momento del impacto el proyectil
avanza expandiendo el tubo metalico — cuyo diametro es
la mitad de aquel — y empujando el anillo, expandiéndolo
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radialmente hasta que se fractura en maultiples
fragmentos. Espumas colocadas alrededor del soporte
piramidal, dentro de un marco con forma de tinel (ver
etiqueta 2 en la Figura 2), permiten la suave recuperacion
de los fragmentos eyectados durante el impacto.

Figura 2 - Soporte y ensamblaje para ensayos de
expansion de anillos. Imagen adaptada de [10].

2.3. Medicion de la porosidad

Las probetas de AISi10Mg se fabricaron en dos calidades
de impresion distintas que, segin nomenclatura y
porosidades  proporcionadas por el fabricante
(Materialise, Belgium), son: standard (3% porosidad), y
performance (0.5% porosidad).

Cuatro de las probetas tubulares (y sus fragmentos) de
AlSilOMg se sometieron a andlisis microestructural
mediante micro-tomografia computerizada de rayos X.
En la Figura 3 se puede observar una imagen de la
seccion transversal (a 1 mm del extremo posteriormente
impactado) de una probeta de AISiMg en calidad
standard, de diametro exterior 12 mm y espesor 1 mm.
Los poros aparecen visualizados como puntos oscuros,
con una forma aproximadamente esférica. Se puede
apreciar que la porosidad se encuentra concentrada cerca
de los bordes libres de la probeta — este hecho se repite
para las muestras impresas en calidad performance

2000um

Figura 3 - Imagen extraida mediante tomografia de
rayos X, de una seccion perpendicular al eje principal de
la probeta tubular Alu-S-D12-t1-3.

Las porosidades medidas por tomografia de rayos X, en
contraste con las proporcionadas por el fabricante, se
sithlan en aproximadamente un 6% para las probetas
standard, y en un 2% para las probetas performance. En
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cuanto al tamafio de poros observados, el didmetro
equivalente maximo de los 10 poros mas grandes en el
caso de las probetas con calidad standard es igual a 216
um, y se reduce a 143 um para la calidad performance.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

La campana de fragmentacion dindmica en tubos
(penetracion axial) y anillos (expansion radial) consta de
68 experimentos, 34 para cada una de las dos
configuraciones. Mencionar que aquellos ensayos en los
que la trayectoria del proyectil se desvia mas de 0.2 mm
de una trayectoria recta ideal, no son considerados como
validos. Tanto en los experimentos de penetracion axial
como en los de expansion radial se consideraron 4 rangos
de velocidades, i.e.: =200 m/s, =260 m/s, =320 m/s, y
~380 m/s. Los fragmentos recuperados se midieron en
direccion radial (espesor), circunferencial y axial, y se
pesaron individualmente para su posterior analisis
estadistico.

Cam1 | -50us Cam1 | 85 us

‘g

arrested crack .
7
7
B e .
\

N

projectile

| specimen

Figura 4 — Secuencia de imdgenes del ensayo de una
probeta tubular de 14 mm de diametro exterior y I mm
de espesor, fabricada mediante impresion 3D de
AlSilOMg: a) 50 us antes del impacto, b) 85 us después
del impacto. La velocidad axial de impacto es de 386 m/s.
Imagen adaptada de [11].

En la Figura 4 se muestra la secuencia de imagenes
correspondiente a la muestra tubular Alu-S-D14-t1-4,
i.e., un cilindro hueco de 14 mm de diametro exterior y 1
mm de espesor. La probeta fue impactada a una velocidad
axial de 386 m/s. En instantes previos al impacto se
observa el alineamiento del proyectil respecto al eje de la
probeta tubular cilindrica. Después de producirse el
contacto uniforme entre el proyectil y la circunferencia
interna de la probeta (esencial para asegurar una
deformacion homogénea de direccidon circunferencial).
La penetracion axial provoca la expansion radial y la
flexion axial del tubo, que desarrolla una forma de
trompeta, seguida de la formacion de multiples grietas en
el extremo libre de la probeta, que se propagan en la
direccion axial de la misma — ver Figura 4b. Los
fragmentos generados tienen diferentes geometrias y
tamafios, en funcion de las caracteristicas geométricas de
la probeta y de la velocidad de ensayo (en este tipo de
ensayos aun no se ha demostrado el efecto que la
porosidad del material pueda tener en las caracteristicas
de los fragmentos). Especificamente, si se dibuja el
tamafio medio de fragmento frente a la velocidad de
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impacto para todos los ensayos realizados,
indiferentemente de las caracteristicas geométricas de la
probeta, se puede comprobar como la dispersion y el
tamafio de los fragmentos disminuye a medida que se
aumenta la velocidad de impacto — estos resultados
estando en linea con aquellos mostrados en la literatura
desde el trabajo original de Niordson [1].
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Figura 5 - Variacion de la anchura media de fragmento
con la velocidad axial de impacto. Resultados para todos
los ensayos de penetracion axial de tubos. Los circulos
color violeta corresponden a probetas de calidad
“standard”, mientras que los cuadrados color verde a

probetas de calidad “performance’.

En cuanto a los ensayos dindmicos de expansion de
anillos, la Figura 6a muestra el momento en el que el
proyectil hace contacto con el tubo ductil o transmisor de
la carga. A partir de este instante, la carga comienza a
distribuirse de manera (cuasi) homogénea a lo largo de la
direccion circunferencial del anillo, empujandolo y
expandiéndolo radialmente hasta que, instantes después
(t=50 ps), aparecen numerosas fracturas a lo largo del
perimetro del anillo (Figura 6b). Tras el analisis
estadistico que sigue a la recuperacion de los fragmentos
eyectados de cada experimento, se observaron tendencias
similares a las mostradas en la Figura 5 para los ensayos
de penetracion axial de tubos, i.e., se obtienen un nimero
mayor de fragmentos a medida que se aumenta la
velocidad de impacto — resultados en linea con el de
muchos otros autores, e.g., ver Zhang y Ravi-Chandar
[12].

Cam1 | Opus Cam1 | 50 us

Figura 6 - Secuencia de imdgenes del ensayo de una
probeta anular de 18 mm de didmetro exterior y 2x2 mm?
de seccion transversal, fabricada mediante impresion 3D
de AlSilOMg: a) antes del impacto, b) durante el
impacto. La velocidad axial de impacto es de 205.5 m/s.
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4. CONCLUSIONES

Se han presentado dos configuraciones experimentales
originales y de gran potencial para estudiar la
fragmentacion dinamica de probetas anulares y tubulares
fabricadas mediante impresion 3D. En comparacion con
otras técnicas disponibles en las que la expansion de la
probeta se impulsa mediante explosivos o cargas
electromagnéticas, las técnicas aqui mostradas destacan
por su sencillez, rapidez de funcionamiento y montaje, lo
que facilita la realizacion de extensas campafias
experimentales. Las muestras se han fabricado con dos
calidades de impresion distintas: standard 'y
performance. Segun los analisis realizados mediante
tomografia computerizada de rayos X, las porosidades
totales de ambas calidades se sitian en un 6% para las
muestras de calidad standard, mientras que las muestras
performance disminuyen su porosidad a un 2%. Se ha
observado que los patrones de fragmentacion dependen
de las caracteristicas geométricas de la probeta, asi de
como la velocidad de impacto. Por otro lado, el aumento
de la velocidad de carga favorece la formacion de
fragmentos mas pequeflos que muestran una menor
dispersion de tamafios. Aunque las diferencias en la
fraccion volumétrica de poros entre las muestras
standard y las performance son importantes, no se ha
observado ninguna influencia notable de la calidad de
impresion ni en el patréon de fragmentacion ni en la
distribucion del tamafio de los fragmentos.

AGRADECIMIENTOS

La investigacion que ha conducido a estos resultados ha
recibido financiacion del Consejo Europeo de
Investigacion (ERC) en el marco del programa de
investigacion e innovacion Horizonte 2020 de la Union
Europea (Proyecto PURPOSE), acuerdo de subvencion
n® 758056. Ademas, se agradece el apoyo del programa
CONEX-Plus financiado por la Universidad Carlos I1I de
Madrid y el programa de investigacion e innovacion
Horizonte 2020 de la Unién Europea, bajo el acuerdo de
subvencion Marie Sklodowska-Curie n® 801538.

Por otro lado, se agradece la colaboracion de Dir.
Federico Sket, Dr. Nicolas Jacques, Dr. José¢ A.
Rodriguez-Martinez, Mr. Jonathan Espinoza, y Mr.
Thomas Virazels, en la elaboracion de los resultados.

REFERENCIAS
[11 F.I. Niordson, “A unit for testing materials at high
strain rates,” Exp Mech, vol. 5, no. 1, pp. 29-32,
1965, doi: 10.1007/b102320901.

N. Cliche and K. Ravi-Chandar, “Dynamic strain
localization in magnesium alloy AZ31B-O,”
Mechanics of Materials, vol. 116, pp. 189-201,
Jan. 2018, doi: 10.1016/j.mechmat.2017.09.008.

D. E. Grady and D. A. Benson, “Fragmentation of
metal rings by electromagnetic loading,” Exp

(2]

(3]

31

(3]

(7]

(8]

[11]

[12]

Mech, vol. 23, no. 4, pp. 393—400, 1983, doi:
10.1007/b102330054.

A. M. Rajendran and 1. M. Fyfe, “Inertia effects on
the ductile failure of thin rings,” Journal of Applied
Mechanics, Transactions ASME, vol. 49, no. 1, pp.
31-36, 1982, doi: 10.1115/1.3162066.

T. Hiroe, K. Fujiwara, H. Hata, and H. Takahashi,
“Deformation and fragmentation behaviour of
exploded metal cylinders and the effects of wall
materials, configuration, explosive energy and
initiated locations,” Int J Impact Eng, vol. 35, no.
12, pp. 1578-1586, 2008, doi:
10.1016/j.ijimpeng.2008.07.002.

H. Zhang and K. Ravi-Chandar, “On the dynamics
of localization and fragmentation-IV. Expansion
of Al 6061-O tubes,” Int J Fract, vol. 163, no. 1-2,
pp. 41-65, 2010, doi: 10.1007/s10704-009-9441-
S.

S. Mercier, N. Granier, A. Molinari, F. Llorca, and
F. Buy, “Multiple necking during the dynamic
expansion of hemispherical metallic shells, from
experiments to modelling,” J Mech Phys Solids,
vol. 58, no. 7, pp. 955-982, 2010, doi:
10.1016/j.jmps.2010.05.001.

P. Rao et al., “Fragmentation studies by non-
explosive cylinder expansion technique,” Int J
Impact Eng, vol. 146, no. September, p. 103714,
2020, doi: 10.1016/j.ijimpeng.2020.103714.

C. Neel, P. Sable, P. Flater, and D. Lacina,
“Conical impact fragmentation test (CIFT),” Int J
Impact Eng, p. 103540, Feb. 2020, doi:
10.1016/j.ijimpeng.2020.103540.

J. C. Nieto-Fuentes, T. Virazels, N. Jacques, and J.
A. Rodriguez-Martinez, “Gas gun driven dynamic
expansion of 3D-printed AIlSilOMg rings.”
Accessed: Feb. 22, 2023. [Online]. Available:
https://engrxiv.org/preprint/view/2823

J. C. Nieto-Fuentes, J. Espinoza, F. Sket, and J. A.
Rodriguez-Martinez,  “High-velocity ~ impact
fragmentation of additively-manufactured metallic
tubes,” J Mech Phys Solids, p. 105248, Feb. 2023,
doi: 10.1016/j.jmps.2023.105248.

H. Zhang and K. Ravi-Chandar, “On the dynamics
of necking and fragmentation — I. Real-time and
post-mortem observations in Al 6061-0,” Int J
Fract, vol. 142, no. 34, pp. 183-217, Jan. 2007,
doi: 10.1007/s10704-006-9024-7.



Revista de Mecanica de la Fractura Vol.6 (2023)

32



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT AND NOTCH PRESENCE ON FATIGUE BEHAVIOUR OF
AlSi10Mg ALUMINIUM ALLOY SUBMITTED TO LASER POWDER BED FUSION

R. Fernandes', J.S. Jesus'%, L. P. Borrego", J.LA.M. Ferreira', J.D.M. Costa’

!'Univ Coimbra, CEMMPRE, Department of Mechanical Engineering.
P-3004 516 Coimbra, Portugal
" Persona de contacto: ruifvfernandes@gmail.com
2 Department of Mechanical Engineering, Lisbon Polytechnic — ISEL.
R. Conselheiro Emidio Navarro 1, 1959-007 Lisboa, Portugal
3 Department of Mechanical Engineering, Coimbra Polytechnic — ISEC.
Rua Pedro Nunes, 3030-199 Coimbra, Portugal

RESUMEN

El comportamiento a la fatiga de la aleacion de aluminio AlISi10Mg fabricada por fusion de lecho de polvo con rayo laser
sera estudiada em este trabajo para diferentes condiciones como: probetas sim tratamiento, con tratamiento térmico de
alivio de tensiones y con prensado isostatico en caliente, incluyendo diferentes accidentes geométricos. Las pruebas de
fatiga (R=0) se realizaron a la temperatura ambiente e en modo de control de fuerza. Los principales resultados muestran
que el tratamiento aplicado para alivio de tensiones tuvo una influencia em la vida de fatiga aumentando la misma. La
presencia de diferentes entalladuras disminuyd la vida a la fatiga cuando se compara con las probetas sin entalladuras.
También, se verifico que el pardmetro Smith-Watson-Topper fue aplicado con suceso para hacer la prediccion de la vida
a la fatiga.

PALABRAS CLAVE: Aleacién de aluminio AlSilOMg, Fusion de lecho de polvo, Fatiga, Tratamiento Térmico,
Entalladura, Predicciones em Fatiga

ABSTRACT

The fatigue behavior of the aluminum alloy AlSil0Mg manufactured by laser powder bed fusion for as-build, residual
stress relief and hot isostatic pressing conditions with different notch geometries were studied in this work. The fatigue
tests (R=0) are carried out at ambient temperature and in load control mode. The main results showed that the heat
treatment applied for stress relieved led to a fatigue strength improvement. The presence of different notches decreased
the fatigue life when compared to the specimens without notches. Also, the Smith-Watson-Topper parameter was
successfully applied to predict fatigue life.

KEYWORDS: Fatigue; Notches; LPBF, Aluminium alloy, Fatigue Life predictions.

1. INTRODUCTION
The possibility of using aluminum alloys based on the

In the last years, the effort done in the field of additive LPBF process opens new alternatives within design area,
manufacturing allowed a generalized improvement in the favoring the weight reduction of the components. Based
AM processes. In this sense, Metal additive on the suitable properties, as excellent fusion weldability,
manufacturing processes allows the production of high strength, low density, and excellent corrosion
complex shapes that are unsuitable to achieve by the resistance, the AlSil0Mg alloy it is a good option for
conventional methods [1]. LPBF process. These are advantages that make the
application of the alloy processed by LPBF interesting
The most widely study metal AM process is Laser for industries such as aerospace and automobile [3].
Powder Bed Fusion (LPBF) which it is based on the
layer-by-layer philosophy, using a laser beam that melts It is important to note that the LPBF process is
the powder that was earlier spread, ensuring a good responsible to introduce some defects, as pores,
quality, in terms of the densification of the component inclusions, lack of fusion, and to generate residual
[2]. stresses due to the high thermal gradients that occur
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during the melting of the material that are unfavorable in
terms of mechanical and fatigue behavior [4].

Considering the possible applications of the alloy, it is
necessary to understand the behavior of the alloy under
such exigent loads, i.e., it is important to understand the
fatigue behavior of the material processed by LPBF.

Fiocchi et al. [5] have described the microstructure of
AlSi10Mg, characterized by a fine Al-Si network, which
is influenced by different heat treatments and the massive
impact of high temperatures (above 260°C) on the
mechanical properties of the material, since it contributes
to the precipitation of Si and disappearance of the Al-Si
network.

Combining the different arguments introduced in the last
work [5], the authors wanted to study the fatigue behavior
of an optimized heat treatment that shows a balanced
behavior between strength and ductility [6], without
compromising the Si-network. In this sense, the authors
choose the application of a stress relief with temperature
(250°C) bellow 260°C.

Regarding this, Chen et al. [7] developed a work with the
goal of finding a heat treatment that has a balanced
behavior between strength and ductility. They conclude
that annealing at 280°C for 2 hours has the better
strength-ductility synergy, due to the effective stress
relief done by the heat treatment.

Besides that, most of the components have stress
concentrations zones, which need to be deeply
understood, as it has impact in the fatigue lifetime of
components. Regarding this, Nicoletto [8] has studied the
fatigue behavior of notch components in AISilOMg
processed by LPBF with different building orientations
and found that fatigue strength is very sensitive to the
building direction and that residual stress affect all
specimens.

Besides that, Maleki et al. [9] have studied the influence
of heat and surface treatments on notch components. The
hybrid treatment of heat treatment (T6) and Laser shock
peening had highest influence on pore closure and
combined with electro-chemical polishing are the best
treatment to improve the fatigue life.

Based on this, there were selected two different heat
treatment, and the purpose of this work is to understand
how two different notches combined with these heat
treatments will affect the fatigue behavior. Furthermore,
it was applied the SWT method to predict the lifetime of
notched components.

2. EXPRIMENTAL PROCEDURE
In order to produce the “dog bone” round specimens, a

Renishaw machine model “AM 400 was used applying
the Laser Powder Bed Fusion process, with a maximum
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laser powder of 350 W, a scan speed of 1.8 m/seg, and a
layer thickness of 30 um. The used feedstock has a
chemical composition in agreement with the DIN 1706
standard [10].

The specimens were produced in the vertical direction,
wherein the layers were deposited perpendicular to the
loading direction, as it is represented in Figure 1. This
geometry followed the ASTM E466 recommendation, as
well as fatigue test that were done at room temperature,
in load control mode for R=0. In a way of understanding
the notch sensitivity of the material, there were introduce
two different notches: D, with a semicircular geometry
around the surface, and O, with a through-hole in the
center of the specimen which are represented in Figure
1b) and 1c¢), respectively.

a)

Vo

Figure 1. a) Smooth specimen, b) D — Semicircular and
¢) O — Hole. (mm)

Besides that, the work has covered the study of different
heat treatments and the comparison with the As-built
(AB) condition. In this way, it was applied two different
heat treatment: Stress Relief (SR) with a temperature of
250 °C for 2 hours, followed by water quenching and Hot
Isostatic Pressing (HIP) at 250 °C followed by cooling to
room temperature in air.

3. Results and discussion

It was made a preliminary study of residual stresses for
each condition, heat treated and non-treated specimens.
For the As-built material, the residual stresses have a
value of 138 MPa for a depth of 500 pm. For the same
depth, the HIP and Stress Relief series have a value of
44.5 and 51 MPa, respectively. It is ongoing a detailed
study on this subject. From this point of view, it is
possible to conclude that the application of the heat
treatments has done a homogenization of residual
stresses, where the SR shows the best result. These
results agree with the obtained by Chen et al [7].

Regarding the fatigue results, Figure 2a) displays the
fatigue results of smooth specimens, for the As-built
(AB), Stress relief (SR) and Hot Isostatic Pressing (HIP)
series.
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Observing the results, it is possible to understand that the
SR and HIP series follow similar behavior, with trend
lines close to each other. The AB series has a lower
fatigue strength than the heat treated series. Comparing
the results for a life of 10° cycles, it is possible to
conclude that the heat treated series have a increase in the
fatigue strength of 11%, aproximately. If it is considered
higher lifes, the improvement could reach the 15%.
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Figure 2. S-N curves for: a) smooth specimens; b) “D”
notch specimens and c) “O” notch specimens
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Futhermore, the SR series evidences the higher fatigue
limite, with a value of 100 MPa. For the AB and HIP
series, they have close fatigue limit of 85 and 80 MPa,
respectively.

For this case, it is possible to be noted that the application
of heat treatments has a good influence on the fatigue
strength. This could be justified by the reduction of the
residual stresses, introduced by the application of the heat
treatments.

Then, Figure 2b) shows the fatigue behavior of
specimens with notch “D”. First of all, it is important to
note some scaterring, higher than for the other study
cases. For shorter fatigue lifes (<10°), all the series have
similar performance, with the trend lines starting from
the same point.

For higher fatigue lifes (>10°), the heat treated samples
show improved fatigue strength with HIP showing higher
improvement. Take into consideration the 103 cycles, and
comparing the AB with HIP series, the improvement on
the HIP series reach 10%. When it is compared the SR
with AB series, the improvement is 7%. The AB series
show lower fatigue strenght, however, AB and HIP series
have similar fatigue limite of 115 and 110 MPa. Morover,
the SR series shows lower fatigue limit of 90 MPa.

In this case, the improvement its only noticeble for higher
fatigue lifes. This is also related with the residual stresses
but the influence of subsurface and internal deffects
should be study, to a better interpretation of the results.
The lower fatigue lifes show an influence of the plasticity
that reset the residual stresses, reducing its influence on
fatigue.

Figure 2c) represents the fatigue results of “O” notch
specimens. In this case, there is a difference in the fatigue
behavior, because for shorter fatigue lifes, the AB series
has lower fatigue strenght. In the other hand, SR has the
higher fatigue strenght.

When it is framed the higher lifes (>10%) there is an
aproximation of the fatigue behavior of all series.
Comparing the results of SR and AB for 10° cycles, the
improvement is 10%. This improvement is not verified
for higher lifes. Nevertheless, AB has the higher fatigue
limit (85 MPa), while SR and HIP have similar fatigue
limit of 70 and 65 MPa, respectively.

The residual stresses seems to have a beneficial influence
in the results, however, the influence of the pores affected
by the stress concentration generated by the notch seems
to rule for higher life, it will be analised in other work.

To a better understanding of the results, the notch effect
is outlined in Figure 3, for each treated and non-treated
specimen. In a general way, it is possible to observe that
the notches represent a decrease in the fatigue strength
for each case.
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Comparing the three cases, it is possible to understand a)

that the “O” notch has a higher impact in the fatigue
strenght, having the lower fatigue strength. For the “D” 200
notch, it has a better fatigue strength than “O” notch, 175 F A ody
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will have on fatigue strenght, as it will have a higher
stress concentration. This results are in agreement with
the preliminar numerical simulation of the work. ek
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the subsurface region, as characterized by Yang et al [4],
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contributing for its increase in the fatigue limit. However, -
this should be deeply study, so as to establish a good =l o
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stresses on the fatigue limit.

i ar

100 - i

A [MPa]
n

A important archivement in the fatigue is the ability of 10 10 10F
obtain useful fatigue life preditions, that sastify a good
quality relationship between the experimental results of
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sense, some preditions were done, based on a modified Stress Relief specimens and c) HIP specimens
version of SWT parameter:
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SWT = Ueff " &q (1)
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Figure 4. Predicted life vs Experimental life of each
condition: a) As-built; b) Stress Relief; and c) HIP.

where, o5 represents the effective stress, and g,
deformation amplitude. The use of the effective stress in
this work allow better quality in the predictions and its
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value is based on the nominal stresses amplified by the
dynamic stress concentration factor (Ky).

The following equation, (2), was used to correlate the
SWT parameter, calucated based on the experimental
results and the predicted number of cycles:
SWT =C-N} )
where, N, is the predicted number of cycles to failure, C
and b are parameters of the linear regression for the
smooth specimens. After determining the predicted
number of cycles to failure (N,,), it was compared to the

experimental life (N,). This comparison is presented in
Figure 4.

Analyzing in detail, Figure 4a) shows the values for the
As-built series, in which the “O” notch predictions have
100% of the values between the confidence band and
with the values near to the middle line that represents the
same life (predited equal to experimental).

If it is focused on the “D” notch, 78% of the predicted
values are inside the confidence band and more than 70%
are near to the middle line. Then, 88% of the As built
values are consider good predictions, and the rest tend to
be to the conservative zone.

For the HIP case, the “D” notch and “O” notch has 90%
and 100% of the predicted values inside the confidence
band, respectively. This predicted values are near to the
middle line or tend to the conservative zone.

Following, the stress relief have similar results to the HIP
case, with 90% of the values of both notches inside the
confidence band and near to the experimental life. So, the
SWT method seems to have a good aplicability to predict
the life of notched specimen in the AlSil0Mg alloy for
the different conditions.

4. Conclusions

This work has focused on the experimental study of
fatigue behavior of notched specimens fabricated with
AlSi10Mg alloy processed by LPBF. From the outcomes
it is possible to conclude that:

- The aplication of the heat treatments result in a
decrease of the residual stresses;

- From the application of the heat treatments (SR
and HIP) also results in higher fatigue strenght,
when compared to As-built condition in the
smooth specimens, and also notched specimens.

- For the “D” notch specimens, the application of
the heat treatments seems to have more impact
for the high cycle life;

- For the “O” notch specimens, the application of
the heat treatments have less influence for high
cycle fatigue;

- Sharper notches had higher impact on fatigue
strenght, with 14-17% and 26-30% of fatigue
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life reduction for the “D” notch and “O” notch [7]
specimen, respectively.

The modified SWT parameter was used to

predict the of notched specimens and it shows

good relation when compared to the
experimental results.
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RESUMEN

Muchos componentes mecanicos estan sometidos a cargas ciclicas que pueden deteriorar y, en el peor de los casos, llegar
a provocar la fractura del material. Esta problematica se encuentra principalmente en componentes dindmicos de
vehiculos, aviones, ferrocarriles o generadores de energia, englobando asi a las principales industrias. En consecuencia,
dichos componentes deben estar dimensionados contra la fatiga, para lo que se requiere de datos experimentales y
conocimientos sobre su resistencia a la fatiga. Pero la obtencion de esos datos requiere de mucho tiempo dedicado a los
ensayos, lo que generalmente dificulta el desarrollo de nuevos materiales y componentes. Para solventar esta
problematica, se ha desarrollado un método de ensayo basado en la mecanica del dafio que vence las limitaciones de
tiempo y costo de los métodos actuales. Con el nuevo método es posible determinar el comportamiento a fatiga de un
material en poco tiempo y utilizando solo unas pocas muestras. Este desarrollo reduce drasticamente el proceso de disefio
del componente mecanico, ya que es factible analizar rapidamente numerosos materiales y también evaluar el efecto de
diferentes aspectos que podrian influir en su comportamiento a fatiga, tales como las condiciones superficiales. Este
trabajo aborda el conocimiento detrds del nuevo método de ensayo, probando multiples materiales metalicos y
comparando los resultados con los de ensayos de fatiga convencionales. Destaca la aplicacion principal del método para
el cribado de materiales y la optimizacion de pardmetros para mejorar el rendimiento frente a la fatiga.

PALABRAS CLAVE: Fractura, Fatiga, Ensayo rapido, Dafio por fatiga.

ABSTRACT

Many mechanical components are subjected to cyclic loads that can deteriorate and fracture the material in the worst-case
scenario. This behaviour is mainly found in dynamic components of vehicles, aeroplanes, railways, or energy generators,
encompassing the main industries. Such components must be fatigue dimensioned and require a broad comprehension of
the fatigue strength of the material, which is time-consuming to obtain and often hampers the development of new
materials and components. Therefore, a testing method based on damage mechanics has been developed to defeat the
time and cost limitations of current testing methods. By using the new method, it is possible to determine the fatigue
behaviour of a material in a short time and by only using a few specimens. This development dramatically reduces the
designing process of the mechanic component since it is feasible to quickly analyse multiple materials and consider the
effect of different aspects that could influence fatigue behaviour, such as surface conditions. This work addresses the
knowledge behind the method by testing multiple metallic materials and comparing the results to conventional tests. It
highlights the main application of the method for material screening and parameter optimisation for enhanced fatigue
performance.

KEYWORDS: Fracture, Fatigue, Rapid test, Fatigue damage

1. INTRODUCCION reemplazo, lo que lleva a la adopcion de una estrategia de

disefio seguro. Este enfoque se basa en las curvas de
El deterioro debido a las cargas ciclicas de un esfuerzo frente al nimero de ciclos (S-N), para cuya
componente o material, conocido como fatiga, sigue obtencion se requiere de una gran cantidad de probetas y
siendo una preocupacion en el disefio de componentes. de ensayos que consumen mucho tiempo. De este modo,
En muchas aplicaciones existen piezas cargadas a fatiga la caracterizacion a fatiga de materiales y componentes
que deben resistir toda la vida 1til del producto sin se convierte en un proceso largo, lo que dificulta el
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desarrollo de nuevos materiales y la optimizacidon contra
la fatiga. Por esta razén, el desarrollo de enfoques
alternativos y métodos mas rapidos esta despertando el
interés de los desarrolladores de materiales y de los
disefiadores de piezas.

En una etapa inicial, la fatiga en materiales metalicos
ocurre como una acumulaciéon de microdeformaciones
localizadas causadas por las cargas ciclicas. Esto da
como resultado una gran densidad de dislocaciones,
significativamente mayor que en la carga monotonica,
formandose estructuras de dislocaciones como las bandas
de deslizamiento persistente (PSB). En estos lugares es
donde las microgrietas generalmente se nuclean, para
después crecer, coalescer y, finalmente, dar lugar a una
macrogrieta que se propaga hasta la fractura. Asi, las
metodologias destinadas a cuantificar el dafio en fatiga
pueden dividirse en monitoreo del dafio y monitoreo de
grietas [1]. El primer caso incluye la etapa previa a que
se inicie la macrogrieta, mientras que en el segundo se
sigue el crecimiento de la macrogrieta. La propagacion
de macrogrietas es sencilla de detectar y monitorear con
técnicas Opticas avanzadas; en cambio, monitorear la
etapa de dafio por fatiga incipiente es complejo debido a
la naturaleza inherente del fendmeno que ocurre a escala
microscopica. Sin embargo, el dafio por fatiga genera
calor, deforma heterogéneamente la microestructura y
aumenta la dureza de la superficie, lo que permite evaluar
el dafio por fatiga midiendo parametros mecénicos y
propiedades fisicas, como la temperatura y la
deformacion. Este enfoque fue utilizado por primera vez
en 1914, para evaluar en poco tiempo el comportamiento
a fatiga de materiales metalicos mediante el seguimiento
de la evolucién térmica de la probeta durante un ensayo
de fatiga [2]. Es cominmente aceptado que la curva
temperatura-ciclos tiene tres regimenes: aumento,
estabilizacion y crecimiento exponencial (fractura). De
modo que la monitorizacion de la energia disipada como
energia térmica se puede utilizar para determinar la
amplitud de la tension en el punto de inflexion, es decir,
el limite de fatiga y la curva de fatiga. La temperatura se
puede monitorear usando camaras infrarrojas o
termopares conectados a la probeta. La mayoria de los
investigadores que han utilizado dicho método han
reportado resultados exitosos en la determinacion del
limite de fatiga de los materiales metalicos mediante el
uso de un ntimero reducido de probetas y tiempo. Sin
embargo, los resultados obtenidos al medir la
temperatura de la superficie a menudo dan lugar a una
gran dispersion de datos, la cual depende de factores
como la frecuencia de carga, la geometria de la muestra
y las condiciones de contorno térmico. Aunque las
mediciones térmicas y de emision acustica (EA) son
adecuadas para el monitoreo de dafio por fatiga, existen
algunas limitaciones para su implementacion,
principalmente debido al equipo disponible en un
laboratorio y a la experiencia requerida para procesar los
datos después de la prueba, especialmente cuando se
utilizan mediciones EA. Por lo tanto, se requieren
métodos de prueba nuevos, robustos, flexibles y
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facilmente implementables para determinar el
comportamiento a fatiga de una manera rapida y
experimentalmente facil. Recientemente, los autores del
presente trabajo presentaron el método de rigidez, con
resultados convincentes para un acero TWIP [3]. El
método de rigidez monitorea la evolucion del dafio
durante una prueba de fatiga a través de mediciones de
deformacion. Es simple y facil de ejecutar
experimentalmente 'y  supera los  principales
inconvenientes de los métodos térmicos y ultrasonicos.

Este trabajo evalua la aplicabilidad del método de la
rigidez para determinar la resistencia a la fatiga de diez
materiales metalicos con marcadas diferencias en sus
propiedades mecanicas. El presente articulo se divide en
tres partes. Primero se presentan las aleaciones
investigadas. En la segunda parte, se describe el
desarrollo de los ensayos de rigidez aplicables a cada
material, considerando sus propiedades mecanicas. Y en
la tercera parte se comparan los resultados obtenidos con
los de los ensayos de fatiga convencionales y se discute
la aplicabilidad del método de rigidez, considerando los
parametros de prueba, tales como la definicion del inicio
de la macrogrieta.

2. MATERIALES

Se han seleccionado cinco materiales metalicos, en
formato plano, con diferentes composiciones quimicas y
microestructuras. Se pueden clasificar en dos familias
diferentes:

* Aceros de alta resistencia: Cuatro grados de acero, que
abarcan desde el rango de baja hasta el de alta resistencia,
ampliamente utilizados en automocion. E1 SSOOMC es un
acero laminado en caliente de alta resistencia y baja
aleacion (HSLA) con una microestructura ferritico-
perlitica que contiene una dispersion muy fina de
carburos. Los otros dos grados pertenecen a la familia de
aceros avanzados de alta resistencia (AHSS). Los aceros
complex pase (CP) y dual phase (DP) pertenecen a la
primera generacion de AHSS mientras que el acero de
plasticidad inducida por maclado (TWIP) pertenece a la
segunda generacion. El HR CP800SF es un acero
laminado en caliente disefiado para altas prestaciones,
con  matriz  bainitico-ferritica e  islas  de
martensita/austenita. El DP1000 es un acero laminado en
frio con una microestructura ferritico-martensitica. Esta
combinacion de fases blandas y duras proporciona un
excelente endurecimiento por deformacion y elongacion
a rotura. El acero TWIP presenta una microestructura
austenitica propensa a la deformacién por maclado, lo
que resulta en un mayor endurecimiento por deformacién
y alargamiento que los aceros DP para una resistencia a
la traccion similar. Ambos muestran muy buena
conformabilidad global.

* Aceros inoxidables. Un acero inoxidable perteneciente
a la familia martensitica. El AISI 410S es una
modificacion del AISI 410, con menos contenido de
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carbono y una pequeia adicion de Nb o Ti. Este acero se
endurecio después de la austenizacion y templado al aire,
exhibiendo una microestructura de ferritico-martensita
después de este tratamiento térmico. El proceso de
estampacion en caliente mejora la conformabilidad de
estos aceros permitiendo obtener componentes con
geometrias complejas y altas prestaciones mecanicas.
Las propiedades mecanicas que se muestran en la Tabla
1 se determinaron a temperatura ambiente en ensayos de
traccion de acuerdo con la norma ISO 6892. Las familias
seleccionadas de materiales metalicos ofrecen una
amplia gama de resistencias maximas a la traccion, que
van desde 330 hasta 1060 MPa.

Tabla 1. Espesor del material (1), limite elastico (oys),
resistencia maxima (ours) y alargamiento (Asy).

. ‘ A
Material = [hgly)sa] [f/llg;] [(in
S500MC 30 583 651 270

HR CPROOSF 34 778 835 165

TWIP 15 567 930 440
DP1000 19 798 1059 5.9
AISI410S 38 807 99 9.6

3. METODOLOGIA

3.1. Condiciones de ensayo

La geometria de la probeta de fatiga se muestra en la
Figura 1. La probeta se diseiid de acuerdo con las
recomendaciones dadas en la norma ISO 1099 para
materiales planos asegurando que la fractura se produzca
dentro de la zona calibrada de 2 mm de longitud. El area
investigada es lo suficientemente grande como para
considerar que el volumen ensayado es un volumen
elemental representativo, ya que las dimensiones
microestructurales son lo suficientemente pequefias.
Gracias a sus dimensiones reducidas, puede ser
observada en el microscopio electronico de barrido
(SEM) después del ensayo. Las probetas se mecanizaron
con corte por laser, transversalmente a la direccion de
laminacion de la chapa. Los bordes cortados con laser se
rectificaron para eliminar la zona afectada térmicamente
y se pulieron hasta obtener una rugosidad Ra < 0.2 um.

Figura 1. Geometria de la probeta de fatiga (K/=1.15).
Las dimensiones se expresan en mm.
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La resistencia a la fatiga se evalu6 en términos de
resistencia a la fatiga (o) a 10° ciclos, que es un valor
comunmente utilizado en muchas estructuras metalicas.
Las probetas se ensayaron a temperatura ambiente en un
equipo servohidraulico MTS 322 Test Frame controlado
por tension, utilizando una relacion de tension positiva (R
= Omin/Omax) de 0.1 para evitar el pandeo de la probeta. La
frecuencia de carga se fijo en 30 Hz con una onda
sinusoidal. El ensayo de rigidez consta en aplicar bloques
de carga sucesivos de 6000 ciclos cada uno y un
incremento de tensidn maxima (omq) entre cada bloque
de 25 MPa. Se describe esquematicamente en la Figura
2. El rango de deformacion total (4g) se midio al
comienzo de la prueba, cuando el material no estaba
dafiado por fatiga, y después de cada bloque con una
tension eldstica nominal de oys/2 utilizando una tasa de
carga-descarga de 5 MPa/s. El ensayo comienza con un
Omax de 50 MPa, muy por debajo del or esperado, y
finaliza con la fractura total de la probeta. El método se
describe en la referencia [3].

»
E‘A

bg

2 athvAvAa IR
N

N [ciclos]

Figura 2. Representacion esquematica del
procedimiento de carga paso a paso y mediciones de
deformacion para el esfuerzo nominal entre cada
bloque de fatiga.

La deformacion se midi6é utilizando un sistema 3D
Digital Image Correlation (DIC) con un equipo GOM
Aramis SRX. Las camaras se montaron en un soporte
rigido unido a la maquina de prueba. La calibraciéon 3D
se realizo antes de la sesion de prueba utilizando un panel
codificado de 150 mm por 120 mm. Se utiliz6 luz LED
azul externa para iluminar la muestra y equilibrar el
efecto de la luz ambiental del laboratorio. El tiempo de
exposicion se fijo en menos de 5 ms y la velocidad de
fotogramas fue de 25 Hz. Se utiliz6 un tamaiio de faceta
de 11 x 11 pixeles. La longitud inicial (Ly) del
extensometro virtual colocado sobre la probeta de fatiga
era de 9 mm.

3.2. Dario por fatiga

El proceso de fatiga se puede describir como Ia
generacion y acumulacion de dafio. Dicho daiio por fatiga
induce cambios en la respuesta mecanica del material,
como esfuerzo o deformacion, dureza, respuesta elastica
y energia plastica o de deformacion total. Por lo tanto,
estas propiedades pueden usarse como variables de dafio
en el monitoreo de dafio por fatiga acumulada [1]. En este
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trabajo, A& se usa para evaluar el dafio por fatiga ya que
es relativamente facil de monitorear en una probeta. Ag;
se puede separar en deformacion elastica (4e.) y plastica
o ineléstica (4s,). Esta aceptado que Ae, es reversible,
mientras que Ag, es irreversible y esta relacionado con el
dafio por fatiga permanente. Aunque en el régimen
elastico, un material elastico-plastico no muestra
deformacion plastica, algunas deformaciones inelasticas
ocurren a escala microscopica. Esto se atribuye a
fricciones internas que pueden nuclear microgrietas, que
actian como concentradores de tensiones, lo que lleva al
desarrollo de una zona plastica en la punta de la fisura.
Tal fenémeno de deformacion local y evolucion de la
microestructura, como por e¢jemplo deslizamiento,
multiplicaciéon y acumulacion de dislocaciones y
creacion de PSB, se puede observar a escala
macroscopica como un cambio en la deformacion
inelastica que modifica el ancho y la posicion del bucle
de histéresis tension-deformacion. La evolucion de As,
frente al nimero de ciclos permite identificar tres zonas
caracterizadas por diferentes tasas de progreso de la
deformacion ligadas al proceso de dafio: (i)
comportamiento  eldstico tension-deformacion  del
material no dafiado identificado por un despreciable Agy;
(i) iniciacion y crecimiento de grietas pequefias que se
muestran como un aumento de 4g,; y (iii) coalescencia y
formacion de una macrogrieta dominante identificada
por un aumento repentino de Ag,. La relacion de
deformacion plastica acumulada relacionada con el dafio
por fatiga (D) desde la nucleacion de microgrietas (D =
0) hasta la coalescencia de grietas (D = 1) puede
cuantificarse de acuerdo con:

-1/c
D> Ag, — Agyg
Agpf - Ang

(1

4

donde Adgp y Adgr son los Ag, inicial y final,
respectivamente, y ¢ es una constante. En esta definicion,
la evaluacion del dafio es relativa al material no dafiado.
En consecuencia, el concepto de tasa de progreso del
dafio (dD/dN) se define como:

dD

W = f(Omax) 2

donde N es el nimero de ciclos del bloque y f{Gia) S€
puede encontrar en el andlisis de datos.

4. RESULTADOS Y DISCUSION

Los valores de A4g medidos para los materiales
investigados se trazan en una escala doble logaritmica en
funcion del numero de ciclos de carga como se muestra
en la Figura 3 para el acero SSO0MC y el AISI 410S. La
forma de todas las curvas es similar a la presentada en un
trabajo anterior para un acero DP500 [4]. En estos
graficos se observan los tres regimenes ligados al dafio
por fatiga mencionado en el apartado anterior, desde el
dafio por fatiga incipiente hasta la propagaciéon de
macrogrietas. Estos regimenes se identificaron
evaluando la tasa de progreso de la deformacion
(dAe&/dN). Para el andlisis del dafio, en este trabajo, solo
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se consideraron los primeros rangos (i) y (ii), en cuanto
al inicio y crecimiento del dafio por fatiga. El tercer rango
(iif) corresponde a la propagacion de una fisura
macroscopica y debe ser analizado en el marco de la
Mecanica de la Fractura Elastica Lineal (MFEL), y esta
fuera del alcance de este articulo.

S500MC
1E-01 g~—
E \\\ \\\ o
1 AN \\\ (@)
R ) NG\ © (i)
I R
~ 1 N AN
1E-03 1° °° U\
1E-04 SN N -
1E+04 1E+05 1E+06
N [ciclos]
(a)
AISI 4108
1E-01 3
_\\ \\\
_ ] \\\\ \\\\
‘ZN‘ 1E-02 ; (@) \\(\”) \\\ (iif)
N ] AN AN
] NN
lo oooocmﬂzﬁi@\
1E-03 S N
1E+04 1E+05 1E+06
N [ciclos]
(b)

Figura 3. Rango de deformacion total contra el numero
de ciclos después de los bloques de fatiga de la prueba
de rigidez para a) S500MC y b) AISI 410S. Las lineas
discontinuas separan los tres rangos (i), (ii) y (iii) del

desarrollo del dario por fatiga (la pendiente de las
lineas discontinuas es arbitraria).

El As, obtenido de las mediciones de deformacion se
represent6 en funcion del o.qx aplicado para cada bloque
de carga de fatiga (Figura 4). Los valores de Ag, muestran
una clara transicion desde un valor constante cercano a
cero hasta una tendencia alcista después de alcanzar un
valor de tension maximo determinado. Tal punto de
inflexion se define aqui como el umbral de dafio por
fatiga (ow). El significado fisico de este umbral puede
explicarse mediante el modelo de dislocacion de
Granato-Liicke y la teoria de la multiplicacién de
dislocaciones de Frank-Read. Se supone que los
materiales tienen muchos defectos a microescala, como
inclusiones, vacantes, limites de grano y lineas de
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dislocacion. Estas dislocaciones se fijan a la red cristalina
en puntos de fijacion débiles o fuertes. Si se aplica una
tension muy por debajo del umbral, las lineas de
dislocacién comienzan a soltarse de los puntos débiles y
se deslizan reversiblemente entre los puntos fuertes. Este
comportamiento se denomina efecto no plastico y
corresponde al micromecanismo reversible sin
acumulacién de dafio por fatiga. Sin embargo, cuando la
tension aplicada estd por encima de dicho umbral, las
lineas de dislocacion se sueltan de algunos puntos
fuertes, lo que da como resultado fuentes de dislocacion
que generan nuevas lineas de dislocacion. Una vez que la
tension aplicada es lo suficientemente alta, se supone que
las microgrietas se iniciaran en los PSB formados, las
inclusiones internas o los defectos superficiales y se
observaran mediante mediciones de Ag,. A pesar de que
om puede definir el inicio de la microgrieta, no describe
el limite de fatiga, oy, cominmente evaluado a 10° o 107
ciclos. Es aceptado que oy se define como el valor de
tension por debajo del cual el dafio generado, es decir,
defectos como microgrietas, no se propagan durante un
numero determinado de ciclos. La diferencia entre oy y
oresta relacionada con la capacidad de tolerancia al dafio
por fatiga de la microestructura.

En consecuencia, el método de rigidez se centra en la
identificacion del final del rango (i) cuando las
microgrietas se convierten en una macrogrieta. Se
requiere este valor de deformacion para obtener el dafio
del material utilizando la ecuacion (1), donde se denota
como Agy. El valor inicial del rango de deformacion
inelastica A&, se calcula como el valor promedio de los
puntos hasta oyy2, y el valor actual de Ag, se mide
después de cada bloque de fatiga.

El daio calculado se analiz6 utilizando el concepto de
tasa de progreso del dafio definido en la ecuacion. 2. Esta
evolucion del dafio por fatiga esta descrita por un dD/dN
de 107 ciclo™! para todos los materiales. Esta etapa de
dafio pertenece al rango (i7) identificado en la Figura 3,
que contiene principalmente el crecimiento de
microgrietas. Entonces, la interseccion de la linea de
regresion de estos puntos con el eje x define el valor de
tensidn por debajo del cual las microgrietas no se
propagarén, es decir, el or La Figura 4 representa una
curva representativa para cada familia de materiales
metalicos investigada, mostrando el ajuste lineal de los
puntos asociados con la propagacion de microgrietas y su
intercepcion en el eje x. Cabe sefialar que el dafio por
fatiga incipiente definido por una tasa de progreso en el
régimen 10%-1077 ciclo™! no se utiliza para determinar el
orya que esta relacionado con la microplasticidad y las
microgrietas incipientes.

S500MC
2E-03
<o
"= 1E-03 -
~
0E+00
0 250 500 750 1000
anlax [MPa]
(a)
AISI 4108
2B-03
"= 1E-03 -
0E+00
0 250 500 750 1000
O—max [MPa]
(b)

Figura 4. Curva del rango de deformacion ineldstica
versus tension mdxima del método de rigidez para
varios materiales: a) SS00MC y b) AISI 410S. El

marcador negro solido resalta el valor de oy.

Los resultados se resumen en la Tabla 2, donde los
valores de oy se comparan con los valores obtenidos de
los ensayos convencionales. Los valores obtenidos
presentan una buena concordancia con los del método
convencional, mostrando un error relativo por debajo del
10 %.

Tabla 2. Umbral de dario por fatiga (ow), limite de
fatiga con el método de la rigidez (opsy), resistencia a
fatiga con el método de la desviacion (om-¢s) y método

convencional (orsc).

Material [Iv?lt;la] [KEZ] [1\%;] [ﬁf'ﬁi]
SS500MC 481 537 509 560 +48
HR CPR00 SF 456 613 484 (2249
TWIP 485 588 514 590+23
DP1000 630 800 630  786+3
AISI410S 543 552 543 55349

Los datos de fatiga obtenidos en las pruebas del método
de rigidez también se evaluaron utilizando el método
propuesto por De Finis et al. [5] para determinar la
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resistencia a la fatiga. El andlisis consiste en evaluar la
desviacion estandar de los primeros cinco valores
pertenecientes al rango (i) de cada muestra y establecer
el valor umbral en seis veces la desviacion estandar. La
resistencia a la fatiga corresponde a la tension del primer
bloque que supera este umbral. Tal resistencia a la fatiga
(or60) concuerda con el oy relacionado con el inicio o
crecimiento muy lento de microgrietas por fatiga al
principio del rango (i7). Al comparar el oy con el oy se
observa que los valores son diferentes para la mayoria de
los aceros y aceros inoxidables. Este comportamiento
puede explicarse por la sensibilidad a la muesca de fatiga
de los diferentes materiales. Los materiales resistentes o
tolerantes a dafios, como los aceros y los aceros
inoxidables, pueden lidiar con pequefas grietas o
defectos. Sin embargo, los materiales de baja tolerancia
no pueden hacer frente a las microgrietas o los defectos,
ya que se propagan rapidamente. Por lo tanto, los
materiales con alta sensibilidad a la muesca de fatiga
muestran el mismo valor para microgrietas de iniciacion
y no propagacion.

Figura 5. Microgrietas observadas en las muestras de
fatiga interrumpidas del acero TWIP.

Para validar que las mediciones de Ag, en el rango (if)
estan relacionadas con la propagacion de microgrietas, se
interrumpieron algunas pruebas de fatiga en este rango
antes de que las microgrietas se unieran y crecieran. Las
probetas se cargaron ciclicamente en las mismas
condiciones establecidas en el apartado 3.1. y se
detuvieron en un nivel de esfuerzo de 650 MPa para el
TWIP segun el analisis de deformacion realizado en la
Figura 3. Las probetas se inspeccionaron en el SEM para
detectar el dafio generado. La Figura 5 muestra algunas
microgrietas distribuidas en la probeta y orientadas
perpendicularmente a la direccién de la carga. En este
caso nucleadas en las inclusiones de AIN. Estas
microgrietas son pequefias, alrededor de menos de 8 um.
Se demuestra que el 4¢g, medido en el régimen (ii) estd
relacionado con el desarrollo de microgrietas y puede
usarse para predecir el limite de fatiga como microgrietas
que no se propagan.

5. CONCLUSIONES

En base al trabajo experimental desarrollado, se pueden
extraer las siguientes conclusiones:

- La deformacion inelastica es un buen parametro para
monitorear el dafio por fatiga. La evolucion de la
deformacion a través de los ciclos de fatiga permite
identificar las diferentes etapas de la fatiga, desde el
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material no dafado hasta la fractura final, pasando por la
iniciacion de microgrietas y su coalescencia a
macrogrietas.

- Mediante el método de la rigidez se pueden determinar
dos valores de resistencia a la fatiga: el limite de fatiga
convencional, oy a 10° ciclos, relacionado con
microgrietas que no se propagan, y el umbral de dafio por
fatiga, ou, relacionado con el umbral de microplasticidad
y la iniciacion de microgrietas.

- La inspeccion de probetas del ensayo de fatiga
interrumpido permiti6 discernir el dafio incipiente, como
pequefias microgrietas superficiales, al final del rango
(ii). Estas microgrietas crecerdn y se fusionaran en una
macrogrieta que propagara en el rango de fatiga (iif).

AGRADECIMIENTOS

La investigacion que condujo a estos resultados ha
recibido financiacion del programa de accion de
innovacion Horizon 2020 de la Unién Europea en virtud
del acuerdo de subvencion n.° 101006844
correspondiente al proyecto Fatigue4Light. Los autores
agradecen a la Direccid6 General de Recerca del
Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat
de Catalunya el reconocimiento de CIEFMA como Grup
Consolidat de Recercap (2021SGR01053).

REFERENCIAS

F. Bjerheim, S.C. Siriwardane, D. Pavlou, A
review of fatigue damage detection and
measurement techniques, Int. J. Fatigue. 154
(2022) 106556.
https://doi.org/10.1016/J.1IJFATIGUE.2021.106
556.

C.E. Stromeyer, The determination of fatigue
limits under alternating stress conditions, Proc.
R. Soc. London. Ser. A, Contain. Pap. a Math.
Phys. Character. 90 (1914) 411-425.
https://doi.org/10.1098/rspa.1914.0066.

S. Parareda, D. Casellas, A. Lara, A. Mateo,
Fatigue resistance evaluation of high Mn-TWIP
steel through damage mechanics: A new method
based on stiffness evolution, Int. J. Fatigue. 156
(2022) 106643.
https://doi.org/10.1016/J.1IJFATIGUE.2021.106
643.

W. Mocko, P. Grzywna, Z.L. Kowalewski, J.
Radziejewska, An influence of cyclic loading
on the form of constitutive relationship for
DP500 steel, Mater. Des. 103 (2016) 183—-193.
https://doi.org/10.1016/J.MATDES.2016.04.075

(2]

(4]

R. De Finis, D. Palumbo, F. Ancona, U.
Galietti, Fatigue limit evaluation of various
martensitic stainless steels with new robust
thermographic data analysis, Int. J. Fatigue. 74
(2015) 88-96.
https://doi.org/10.1016/J.1JFATIGUE.2014.12.0
10.



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

ENFOQUE SEGUN LA MECANICA DE FRACTURA DEL MICRO-DANO ASISTIDO POR HIDROGENO
EN ALAMBRES DE ACERO PERLITICO DE ALTA RESISTENCIA LAMINADO EN CALIENTE:
RECORDANDO LA TEXTURA DE LA ESCULTURA EN PIEDRA DE MICHELANGELO (TEPM)

Jesus Toribio
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RESUMEN

Se presenta un enfoque seglin la mecénica de fractura del micro-dafio asistido por hidrégeno y el analisis de fallo en
acero perlitico de alta resistencia laminado en caliente. El andlisis fractografico revel6 efectos micromecénicos en forma
de superficie con topografia de desgarro (STD) o, en inglés, tearing topography surface (TTS). El progreso del micro-
dafio se puede representar como una fisura macroscopica que prolonga la pre-fisura de fatiga original e involucra de
este modo principios de Mecénica de Fractura Elastico-Lineal (MFEL). En este caso, la transicion desde micro-dafio
asistido por hidrogeno (MDAH) en forma de STD, o en inglés TTS (modo sub-critico) a la topografia microscopica
fragil en modo clivaje (régimen critico ligado al fallo catastrofico) tiene lugar cuando se alcanza un factor de intensidad
de tensiones (FIT) critico (Ku), y dicho valor depende de la cantidad de hidréogeno que ha penetrado en las proximidades
de la fisura actual (la pre-fisura de fatiga mas la extension STD (o TTS). Se muestra que el crecimiento de fisura
mediante STD (o TTS) corresponde a la parte horizontal (meseta) de la curva de cinética de crecimiento de fisuras
(CCF) da/dt-K hasta alcanzar el nivel critico Ku.

PALABRAS CLAVE: acero perlitico de alta resistencia; fragilizacion por hidrégeno (FH); fisuracién asistida por
hidrégeno (FAH); fractura asistida por hidréogeno (FAH); micro-dafio asistido por hidréogeno (MDAH); tearing
topography surface (TTS); factor de intensidad de tensiones critico (Ku); curva de cinética de crecimiento de fisuras
(CCF); Textura de la Escultura en Piedra de Michelangelo (TEPM).

ABSTRACT

A fracture mechanics approach to hydrogen-assisted microdamage and failure analysis of high-strength pearlitic steel
wires is presented. Fractographic analysis revealed micromechanical effects of hydrogen in the form of tearing
topography surface (TTS). The progress of this microdamage is modelled as a macroscopic crack that extends the
original fatigue precrack and involves linear elastic fracture mechanics (LEFM) principles. In this case, the transition
from hydrogen-assisted microdamage (HAMD) in the form of TTS (subcritical mode) to cleavage-like topography
(critical regime associated with catastrophic failure) takes place when a critical stress intensity factor (Ku) is reached,
and this value depends on the amount of hydrogen which penetrated the vicinity of the actual crack tip (the fatigue
precrack plus the TTS extension). It is seen that the crack growth by TTS corresponds to the horizontal part (plateau) in
the crack growth kinetics (CGK) curve da/d#-K until reaching the critical level K.

KEYWORDS: high-strength pearlitic steel; hydrogen embrittlement (HE); hydrogen assisted cracking (HAC);
hydrogen assisted fracture (HAF); hydrogen assisted microdamage (HAMD); tearing topography surface (TTS); critical
stress intesity factor (Kun); crack growth kinetics (CGK) curve, Michelangelo Stone Sculpture Texture (MSST).

1. INTRODUCCION cientifico acuflado por Thompson & Chesnutt [1] y por
Costa &Thompson [2].
El fenomeno de micro-daiio asistido por hidréogeno

(MDAH) se manifiesta en forma de la denominada El articulo revisa investigaciones previas del autor sobre
superficie con topografia de desgarro (STD) o, en inglés, fragilizacion por hidrogeno (FH) en acero eutectoide de
tearing topography surface (TTS), término fractografico alta resistencia con microestructuras perliticas.
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2. EFECTOS DEL HIDROGENO EN MICRO-
ESTRUCTURAS PERLITICAS

Investigaciones previas de Toribio ef al. [3,4] sobre FH
de acero eutectoide de alta resistencia revelaron que la
degradacion al nivel de la micro-escala (MDAH) en el
caso de microestructuras perliticas se manifiesta en
forma de un modo fractografico no convencional: la
llamada superficie con topografia de desgarro (STD) o,
en inglés, tearing topography surface (TTS), cf. [1,2],
consistente, sobre todo, en micro-desgarros (Fig. 1).

Toribio & Vasseur [5] fueron mas alld en el estudio y
analizaron la evolucion del MDAH, describiendo otro
sub-modo de fisuracién/dafio potenciado por el propio
hidrégeno que recuerda mucho a la coalescencia de
micro-huecos (CMH), pero que no alcanza tal condicion
debido a un insuficiente nivel de hidrogenacion.

Toribio [6] propuso un enfoque del fenomeno segiun
la Mecanica de Fractura Elastico-Lineal (MFEL),
demostrando que la extension (progreso) del micro-
dafio en muestras fisuradas puede modelizarse como
una fisura macroscopica que prolonga la pre-fisura
original de fatiga e involucra principios de MFEL. En
este caso, la transiciéon desde micro-dafio asistido por
hidrogeno (MDAH) en forma de STD, o en inglés TTS
(modo sub-critico) a la topografia microscépica fragil en
modo clivaje (régimen critico ligado al fallo catastrofico)
tiene lugar cuando se alcanza en factor de intensidad de
tensiones critico (Ku), y dicho valor depende de la
cantidad de hidrogeno que ha penetrado en las
proximidades de la fisura actual (la pre-fisura de fatiga
mas la extensiéon STD (o TTS).

Mas tarde, Toribio [7] re-formuld andlisis previos y
denominod a la zona de transicion entre STD (o TTS)
puro y el clivaje fragil como cuasi-CMH o CMH?*,
candidato a STD (o TTS) (STD o TTS en potencia) que
no alcanza tal condicion consolidada (es decir, la
condicion de STD o TTS en acto) por el hecho de una
relativamente baja concentracion de hidrégeno en dicha
zona de transicion. La secuencia de MDAH es, pues la
siguiente: (i) STD (o TTS); (ii) cuasi-CMH (o CMH?*) ;
(iii) fractura final catastrofica (fragil) por clivaje.

Fig. 1. Micro-dafio asistido por hidrogeno (MDAH) en perlita: la
topografia de daiio por hidrégeno (TDH) es la denominada en
espafiol superficie con topografia de desgarro (STD) o, en inglés,
tearing topography surface (TTS).
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3. ASPECTOS FENOMENOLOGICOS

La zona STD (o TTS) no es debida so6lo al hidrégeno,
sino que requiere también la combinacion de estados
tenso-deformacionales, de modo que la fractura tiene
lugar cuando se alcanza una cierta concentracion critica
de hidrogeno unida a dicho nivel tenso-deformacional.
No obstante, existen claras evidencias experimentales de
la asociacion entre STD (o TTS) y la presencia de
hidrégeno en perlita [3,4], como se describe en los
siguientes parrafos:

* La apariencia microscopica de la zona STD (TTS)
es de micro-dafio o micro-degradacion por hidrogeno.

* El modo STD (TTS) se produce en el estadio II
(meseta) de la curva da/dt-K.

* El modo STD (TTS) aparece s6lo en régimen
catodico de fisuracion asistida por el ambiente.

* La extension STD (TTS) aumenta a medida que el
potencial electro-quimico es mas negativo.

* La extension STD (TTS) aumenta a medida que el
pH desciende (i.e., es mas acido).

 El efecto anterior es débil debido a la acidificacion
local en el entorno del extremo de la fisura.

* La extension STD (TTS) decrece a medida que la
intensidad de la fisuracién por fatiga aumenta (en el
caso de muestras pre-fisuradas por fatiga).

* Existe una tendencia creciente entre el tamafio STD
(TTS) a medida que la velocidad de solicitacion
decrece, a consecuencia de un mecanismo de transporte
de hidrégeno por difusion asistida por la tension.

* La profundidad asintética de la zona STD (TTS) en
ensayos cuasi-estaticos (estado estacionario) alcanza la
del punto de maxima tensiéon hidrostatica, lo cual
confirma que el hidrégeno se difunde hacia dicho punto.

4. ANALISIS DE LA CURVA DE CINETICA DE
CRECIMIENTO DE FISURAS (CCF) da/dt-K;

Toribio y Lancha [8] analizaron la curva de cinética de
crecimiento de fisuras (CCF) da/dt-K; (Fig. 2) para el
caso de ambiente catodico (generado mediante potencial
electro-quimico E = -1200 mV ECS) que promueve la
FH de acero perlitico eutectoide de alta resistencia.

El factor de intensidad de tensiones (FIT) umbral de
fisuracion asistida por hidrogeno es Kih = 0.35 K¢ (K¢
es el FIT critico en aire). Para niveles mayores de K;
existe una meseta (con da/dt = 1.5x1077 m/s), después
un incremento brusco hasta unos 10~ m/s, una fase de
pendiente suave y, finalmente, la fractura final. La
meseta corresponde al estadio I (sub-critico), seguida
por una suerte de pseudo-meseta (estadio III) que puede
considerarse cuasi-critica.
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Mientras la primera meseta puede asumirse que es de
caracter sub-critico y esta gobernada por el ambiente
(FH), la segunda pseudo-meseta es mas bien de
naturaleza mecénica y critica (cercana a la fractura
final), aunque un efecto combinado de la presencia del
hidrogeno y de la concentracion tensional podria existir.
Sin embargo, dada lea elevada tasa de fisuraciéon en
dicho estadio, se trata mas bien de fractura mecanica
que de un proceso relacionado con la corrosion.

Una importante cuestion es elucidar el significado de
los niveles caracteristicos del FIT en la curva de CCF
(Fig. 2). Se comprueba que realmente existe un FIT
critico Ky = 0.55 K, para el cual se produce un subito
incremento de la velocidad de fisuracion acompafiada
de un cambio en modo microscépico de STD (TTS) a
clivaje (tras el estadio II o meseta en la curva de CCF).

=
S,
T

pH=12.5
E=-1200mV SCE -
3l |© Kmax= 25% Kic

¢ NO PROPAGATION

CRACK GROWTH RATE (m/s)
1
T

-10 | i ' L 1 i L
20 30 40 S0 60 70 80 S0 100

STRESS INTENSITY FACTOR (%Kic)

Fig. 2. Curva de cinética de crecimiento de fisuras (da/d¢-K) para un acero
peritico eutectoide de alta resistencia [8].

5. CONCLUSION

El parametro de fractura Ky es el factor de intensidad de
tensiones (FIT) de transicion en la curva de cinética de
crecimiento de fisuras (CCF) (da/dt-K) para el cual la
velocidad de fisuracion progresa desde el régimen sub-
critico al critico y el modo microscépico de fractura
cambia de superficie con topografia de desgarro (STD)
0, en inglés, fearing topography surface (TTS) a la
propagacion critica por clivaje.
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6. Epilogo: Recordando la Textura de la Escultura en
Piedra de Michelangelo (TEPM)

La topografia de daiio por hidrogeno (TDH) en forma
de superficie con topografia de desgarro (STD) o, en
inglés, tearing topography surface (TTS) en aceros
perliticos eutectoides de alta resistencia, cf. Fig. 1, en
cierto sentido puede asociarse con la textura de la
escultura en piedra de Michelangelo (TEPM) mostrada
en la Fig. 2 (Pieta di Firenze & Pieta Rondanini.)

Fig. 3. Esculturas de Michelangelo: Pieta di Firenze & Pieta
Rondanini.
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RECORDANDO LA TEXTURA DE LA ESCULTURA EN MADERA DE DONATELLO (TEMD) &
LA PERSPECTIVA DEL “CRISTO MUERTO” DE MANTEGNA (PCMM)

Jesus Toribio

Grupo de Investigacion en Fractura e Integridad Estructural (GIFIE), Universidad de Salamanca (USAL)
Campus Viriato, Avda. Requejo 33, 49022 Zamora, Espana
Correo-e: toribio@usal.es

RESUMEN

El trefilado progresivo de aceros eutectoides produce una orientacion preferencial de las colonias perliticas y de las laminas de
ferrita/cementita, induciendo asi anisotropia resistente en al acero y propagacion en modo mixto. Mientras en el acero
perlitico laminado en caliente (no trefilado en absoluto) la microestructura perlitica es encuentra orientada al azar y la fisura
avanza en ambiente de hidrogeno rompiendo las ldminas de ferrita/cementita, en los aceros mas fuertemente trefilados la
microestructura perlitica estd fuertemente orientada y el mecanismo predominante de fisuracion es la delaminacion (o
decohesion) en la interfaz ferrita/cementita.

PALABRAS CLAVE: acero perlitico; trefilado; orientaciéon microestructural; fragilizacion por hidrogeno; micro-dafio
asistido por hidrégeno; PLPH; DEPH.

ABSTRACT

Progressive cold drawing in eutectoid steel produces a preferential orientation of pearlitic colonies and ferrite/cementite
lamellae, thus inducing strength anisotropy in the steel and mixed mode propagation. While in the hot rolled steel (not cold
drawn) the pearlitic microstructure is randomly oriented and the crack advances in hydrogen by breaking the ferrite/cementite
lamellae, in the most heavily drawn steels the pearlitic microstructure is fully oriented and the predominant mechanism of
hydrogen assisted cracking is the delamination (or decohesion) at the ferrite/cementite interface.

KEYWORDS: pearlitic steel; cold drawing; microstructural orientation; hydrogen embrittlement; hydrogen-assisted micro-
damage; HELP; HEDE.

1. INTRODUCCION 2. TREFILADO PROGRESIVO (MULTI-PASO)
DE ACEROS PERLITICOS

La microestructura del material condiciona el camino de

fisuracion. En aceros perliticos trefilados, la orientacion La fabricacion de acero de pretensado comercial se
microsestructural de colonias y laminas perliticas juega realiza mediante trefilado progresivo (multi-paso) de un
un papel relevante. alambréon de acero peritico laminado en caliente, tal

como se muestra en la Fig. 1. Dicha figura muestra dos
fotografias distintas de la cadena real de fabricacion en
la trefileria, asi como el esquema de un proceso de
trefilado convencional consistente en seis pasos a través
de las sucesivas hileras de trefilado.

Este articulo ofrece un enfoque macro- y microscopico
del problema de la fragilizacion por hidrogeno (FH), o
fisuracion asistida por hidrogeno (FAH), de alambres de
acero perlitico eutectoide.

La reduccion progresiva de diametro activa en el acero
un mecanismo de endurecimiento por deformacion
progresiva, con el resultado final de un acero muy
resistente utilizable como componente principal en
estructuras de hormigoén pretensado.

Se estudia el micro-dario asistido por hidrégeno (MDAH)
y el camino de fisuracion asistida por hidrogeno (CFAH),
sobre todo en microestructuras perliticas muy orientadas
(aceros fuertemente trefilados).
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Fig. 1. Fabricacién de acero de pretensado comercial mediante
trefilado progresivo (multi-paso): (a) dos fotografias de un proceso
real de trefilado (in situ) en la fabrica; (b) esquema de un proceso
tipico de trefilado en seis pasos con reduccion progresiva de diametro.

3. CAMBIOS MICROESTRUCTURALES EN LA
PERLITA DURANTE EL TREFILADO

Los cambios microestructurales en la perlita durante el
trefilado (en los niveles de colonias y laminas perliticas)
fueron analizados por Toribio & Ovejero [1-4], y se
observaron las siguientes tendencias: (i) esbeltizacion de
colonias [1]; (ii) reduccion del espaciado interlaminar
[2]; (iii) orientacion en la direccion del trefilado (eje del
alambre) de las colonias [3] y de las laminas [4].

La Fig. 2 muestra la microestructuras de un alambron
perlitico laminado en caleinte y de un acero perlitico
fuertemente trefilado.
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Fig. 2. Microestructuras de un alambron perlitico laminado en caliente
(foto superior) y de un acero perlitico fuertemente trefilado o acero de
pretensado comercial (fofo inferior) en secciones longitudinales. El
lado vertical de las micrografias es siempre paralelo al eje del alambre
o direccion de trefilado, mientras que el lado horizontal se asocia con
la direccion radial en los cilindros.

4. PROGRAMA EXPERIMENTAL

Se realizaron ensayos a velocidad de solicitacion
constante en ambiente agresivo en alambres previamente
fisurados por fatiga. Se utilizé una soluciéon acuosa de
1g/l Ca(OH); + 0.1g/l NaCl (pH=12.5). El dispositivo
experimental consisti6 en un potenciostato y tres
electrodos: muestra metalica (electrodo de trabajo),
contra-electrodo de platino y electrodo de calomelanos
saturado (ECS). Los ensayos se realizaron a un potencial
electro-quimico catdédico de —1200 mV ECS con el fin
de establecer condiciones de firagilizacion por hidrogeno
(FH) o fisuracion asistida por hidrégeno (FAH).

5. CONSECUENCIAS DEL TREFILADO EN LOS
CAMINOS DE FISURACION

La Fig. 3 muestra la evoluciéon del camino de fisuracion
con el grado de trefilado en condiciones de FAH, donde
se observa un deflexion progresiva en funcion del nivel
de endurecimiento por deformaciéon, deflexion que
alcanza un angulo de 90° (escalon de propagacion) en
los aceros fuertemente trefilados.
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Fig. 3. Evolucion de los caminos de fisuracion asistida por hidrégeno
(CFAH): (a) apariencia general de las superficies de fractura; (b)
parametros geométricos que describen al CFAH; (c) evolucion de los
perfiles de fractura; f: fatiga; I: modo I; II: modo mixto; F: fractura.

6. ANALISIS FRACTOGRAFICO

La Fig. 4 muestra los modos microscopicos de fractura
en el alambrén perlitico laminado en caliente (i.e., antes
del trefilado). Tras la fisura de fatiga (Fig. 4a), aparece
una topografia de dafio por hidrogeno (TDH) en forma
de un modo no convencional asociado en los efectos del
hidrégeno en microestructuras perliticas: la denominada
superficie con topografia de desgarro (STD) o, en inglés,
tearing topography surface (TTS), como describen
Thompson & Chesnutt [5] y Costa & Thompson [6].
Dicha topografia consiste en micro-desgarros con cierto
nivel de plasticidad, cf. Fig. 4b, y fractura final por
clivaje (Fig. 4c). Asi pues, el MDAH es una suerte de
STD (o TTS) y el CFAH se desarrolla en modo I sin
deflexion macroscopica respecto a la fisura de fatiga.

La Fig. 5 muestra los modos microscopicos de fractura
en el acero perlitico fuertemente trefilado. Tras la fisura
de fatiga (Fig. 5a), en el CFAH aparece una deflexion
muy marcada (dangulo de desviacion cercano a 90°, i.e.,
se trata de un auténtico escalon de propagacion) y la
TDH que refleja el MDAH es una suerte de STD (o
TTS) orientado y alargado (en la direccion del trefilado
o ¢je del alambre), que podria denominarse, en espaifiol,
STD orientado y alargado (STDOA) y, en inglés,
enlarged and oriented TTS (EOTTS) siguiendo el
CFAH deflectado, cf. Fig. 5b, y fractura final en el
modo I original, a base de coalescencia de micro-huecos
(CMH) y clivaje (Fig. 5c). Asi pues, el CFAH se
desarrolla en modo mixto (con una fisura marcadamente
deflectada), un fuerte componente de modo II y
evidencia de cizalladura y desgarro ( Fig. 5b).
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Fig. 4. Modos microscopicos de fractura en el acero 0: (a) fisura de fatiga;
(b) topografia de dafio por hidrogeno (TDH); (¢) clivaje.

Fig. 5. Modos microscopicos de fractura en el acero 6: (a) fisura de fatiga;
(b) topografia de daflo por hidrégeno (TDH); (c) CMH + clivaje.



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

7. ENTRE DONATELLO Y MICHELANGELO

La seccion previa (analisis fractografico) mostrd que el
MDAH en la microestructura perlitica (orientada o no)
se produce a un nivel microscopico mediante un modo
de desgarro micro-plastico en forma de TDH (general)
con diferentes aspectos particulares en funcion del grado
de trefilado especifico.

A modo de sumario, dicha TDH evoluciona desde la
denominada STD (o TTS) en acero perlitico laminado
(no trefilado) hasta una suerte de STDOA (o EOTTS) en
acero perlitico fuertemente trefilado (siendo el marcado
alargamiento y la orientacion en la direccion del
trefilado o eje del alambre).

Las siguientes secciones discuten los dos casos extremos
de nivel de trefilado nulo (alambrén laminado en caliente)
y maximo (acero de pretensado comercial), a saber:

(i) isotropia microestructural (microestructuras perliticas
no orientadas u orientadas al azar, asociadas con nivel de
trefilado bajo o nulo).

(ii) anisotropia microestructural (microestructuras perliticas
marcadamente orientadas, asociadas con nivel de trefilado
muy alto).

7.1. Perlita no orientada (orientada al azar) que posee
isotropia microestructural en acero perlitico laminado:
Recordando la Textura de la Escultura en Piedra de
Michelangelo (TEPM)

En microestructuras perliticas no orientadas (orientadas
al azar) el MDAH es de tipo STD (o TTS), como se
muestra en Fig. 6, cf. Fig. 4b, recordando la Textura de
la Escultura en Piedra de Michelangelo (TEPM), cf. Fig. 7.

Fig. 6. Micro-daio asistido por hidrogeno (MDAH) en perlita no
orientada: superficie con topografia de desgarro (STD), cf. Fig. 4b.
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Fig. 7. Obras de Michelangelo: Pieta di Firenze & Pieta Rondanini.

7.2. Perlita orientada con anisotropia microestructural
en acero perlitico fuertemente trefilado: Recordando la
Textura de la Escultura en Madera de Donatello
(TEMD)

En microestructuras perliticas orientadas el MDAH
toma la forma de STDOA (o EOTTS), como se muestra
en la Fig. 8, cf. Fig. 5b, donde la micrografia de la Fig. 8
aparece en disposicion vertical y con la propagacion del
MDAH (fisuraciéon) de abajo hacia arriba, i.e., con una
rotacion de 90° respecto a la Fig. 5b. Asi pues, el modo
microscopico de fractura por STDOA (o EOTTS)
muestra evidencia de MDAH en perlita orientada y se
desarrolla en un plano cuasi-vertical (ver Fig. 8, izqda.),
i.e., en una suerte de escalon de propagacion deflectado
(o desviado) casi 90° con respecto a la direccion de
propagacion original en modo I (transversal al eje del
alambre o direccion de trefilado). El modo fractografico
de la Fig. 8 recuerda la Textura de la Escultura en
Madera de Donatello (DWST), cf. Fig. 9.
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Fig. 8. Micro-daio asistido por hidrogeno (MDAH) en perlita
orientada: STD orientada y alargada (STDOA) cf. Fig. 4b.

Fig. 9. Obras de Donatello: Magdalena Penitente & San Juan Bautista.
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8. CAMINOS DE FISURACION ASISTIDA POR
HIDROGENO: PLPH vs. DEPH

8.1. Perlita no orientada (isotropia microestructural) en
acero perlitico laminado o bien débilmente trefilado:
Plasticidad Localizada Potenciada por Hidrégeno (PLPH)

Se realizé un andlisis fracto-metalografico para elucidar
el CFAH. La Fig. 10 muestra el CFAH en un acero
perlitico laminado en caliente (sin trefilado en frio) con
isotropia microestructural, mostrando que las laminas de
cementita se rompen a medida que la fisura progresa en
modo STD (o TTS) potenciada por el ambiente de
hidrégeno. Es un micro-dafio causado por plasticidad a
escala microscopica, y por tanto un mecanismo de
plasticidad localizada potenciada por hidrégeno (PLPH)
podria ser el operativo en este caso, recordado la TEPM.

Fig. 10. Caminos de fisuracion asistida por hidrogeno (CFAH) en
acero perlitico laminado (sin trefilado) con isotropia microestructural.

8.2. Perlita orientada (anisotropia microestructural) en
acero perlitico moderada- o fuertemente trefilado:
Delaminacion Potenciada por Hidrogeno (DEPH)

La Fig. 11 muestra el CFAH en un alambre de acero
perlitico fuertemente trefilado que desarrolla anisotropia
microestructural, mostrando fractura por delaminacion a
medida que la fisura progresa por STDOA (o EOTTS)
potenciada por el ambiente de hidrégeno. Es una suerte
de micro-dafio por exfoliacién, y un mecanismo de
delaminacion potenciada por hidrogeno (DEPH) podria
ser el operativo en este caso, recordado la TEMD.

Fig. 11. Caminos de fisuracion asistida por hidrogeno (CFAH) en
acero perlitico fuertemente trefilado con anisotropia microestructural.
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9. RECORDANDO LA PERSPECTIVA DEL
“CRISTO MUERTO” DE MANTEGNA (PCMM)

Los aceros perlaticos fuertemente trefilados exhiben en
su CFAH evidencia de comportamiento anisdtropo con
un angulo de deflexion/desviacion de 90°. Ello recuerda
la Perspectiva del “Cristo Muerto” de Mantegna (PCMM)
en pintura, cuadro que contiene un relevante e innovador
cambio de punto de vista en la imagen de Jesucristo que
se muestra rotado 90* con respecto al propio plano del
cuadro (perspectiva en escorzo).

Fig. 12. Andrea Mantegna: Cristo Muerto.

10. CONCLUSIONES

En acero perlitico laminado en caliente o débilmente
trefilado en frio (material con isotropia microestructural
conteniendo laminas y colonias perliticas no orientadas),
el micro-dafio asistido por hidrogeno (MDAH) se da
mediante superficie con topografia de desgarro (STD) —
en inglés tearing topography surface (TTS)- con un
micro-mecanismo de avance de la fisura consistente en
plasticidad localizada potenciada por hidrégeno (PLPH),
pudiendo establecer una correlacion de aspecto con la
Textura de la Escultura en Piedra de Michelangelo (TEPM).

En acero perlitico fuertemente trefilado en frio (material
con anisotropia microestructural conteniendo laminas y
colonias perliticas orientadas), el micro-dafio asistido por
hidrogeno (MDAH) se produce mediante superficie con
topografia de desgarro orientada y alargada (STDOA) —
en inglés enlarged and oriented tearing topography surface
(EOTTS)- con un mecanismo de fisuracidon consistente
en delaminacion potenciada por hidrogeno (DEPH),
pudiendo establecer una correlacion de aspecto con la
Textura de la Escultura en Madera de Donatello (TEMD).
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El camino de fisuracion asistida por hidrogeno (CFAH)
es consecuencia de las peculiaridades microestructurales
del material: se desarrolla en modo I en el caso de acero
perlitico laminado en caliente o débilmente trefilado,
mientras que en acero perlitico fuertemente trefilado se
desarrolla en modo mixto (como consecuencia de la
anisotropia microestructural y resistente) con la fisura
deflectada (o desviada) un angulo de 90°, recordando la
Perspectiva del Cristo Muerto de Mantegna (PCMM).
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RESUMEN

En este trabajo se analiza el comportamiento en ambiente de hidrogeno de las zonas caracteristicas (material de aporte,
zona afectada térmicamente y material base) de una union soldada de acero CrMoV antes y después de un tratamiento
térmico post-soldadura (PWHT) que consistié en un recocido a 705°C durante 10 horas. Para dicho andlisis se
han utilizado tanto ensayos de permeacién como ensayos miniatura de punzonado (small punch test, SPT) en
ambiente de hidrégeno (ensayos “in-situ”). La carga de hidrégeno se ha realizado mediante métodos electroquimicos,
utilizando como electrolito una disolucién 1 M H,SO4 + 0.25 g/L As;Os, y una densidad de corriente de 1 mA/cm?. El
efecto del hidrogeno sobre los distintos materiales se ha evaluado a través de la definicion de indices de
fragilizacion por hidrogeno (HEI) basados en varios parametros caracteristicos del ensayo SPT. Los resultados
obtenidos vuelven a demostrar la aplicabilidad del ensayo SPT en la caracterizacion mecénica de uniones
soldadas, y en la cuantificacion del efecto fragilizador del hidrogeno cuando los ensayos se realizan en presencia
de este elemento, ensayos con carga in-situ. El PWHT consigue homogeneizar el comportamiento mecéanico de
todas las zonas de la unién soldada, consiguiendo, ademas, mejorar su comportamiento frente al hidrogeno.

PALABRAS CLAVE: Fragilizacion por hidrogeno, union soldada, ensayo miniatura SPT, PWHT.
ABSTRACT

This paper analyses the behavior in hydrogen environment of the characteristic zones (weld metal, heat affected zone
and base metal) of a welded CrMoV joint before and after a post-welding heat treatment (PWHT) that consisted
of an annealing at 705 °C for 10 hours. For this analysis, both permeation tests and miniature punch tests (small
punch test, SPT) in hydrogen environment (in-situ tests) have been used. The hydrogen charge has been carried out in
both cases by electrochemical methods, using as an electrolyte a solution 1 M H,SO4 + 0.25 g/l As;O3, and a
current density of 1 mA/cm? The effect of hydrogen on the different materials was evaluated through the
definition of hydrogen embrittlement indices (HEI) based on two characteristic parameters of the SPT test. The
results obtained once again demonstrate the applicability of the SPT test in the mechanical characterization of welded
joints, and in the quantification of the embrittlement effect of hydrogen when tests are carried out in the presence of
this element (in-situ H-charging tests). The PWHT is able to homogenize the mechanical behaviour of all the regions
of the welded joint, also managing to improve its behaviour in the presence of hydrogen.

KEYWORDS: Hydrogen embrittlement, weld joint, small punch test SPT, PWHT.

1. INTRODUCCION comportamiento de aquellas familias susceptibles de ser
utilizadas en la fabricacion de dichas infraestructuras.
Este es el caso de los aceros CrMoV, cuya
microestructura les hace candidatos para la fabricacion
de recipientes a presion que deban trabajar en
condiciones muy severas y necesiten un fuerte espesor de
pared. Ademas, uno de los puntos criticos de estos
recipientes de fuerte espesor se encuentra en las uniones
soldadas, que incluso bajo los mas estrictos controles de
fabricacion se caracterizan por presentar una elevada
fragilidad, lo que requiere en muchos casos el uso de
tratamientos térmicos post-soldadura (PWHT) e incluso
tratamientos intermedios (ITT) en el curso de la
fabricacion [3].

El desarrollo de fuentes de energia limpias es uno de los
principales retos de la sociedad actual, frente a la gran
problematica mundial que engloba el cambio climatico y
sus efectos. En este contexto, el hidrogeno se sitiia como
uno de los vectores energéticos que estd despertando
mayor interés [1]. Pero el uso de este elemento como
fuente de energia conlleva el desarrollo de la
infraestructura necesaria para su transporte (redes de
tuberias) y almacenamiento (depdsitos a presion), que en
su mayor parte seran de acero [2] y se construirdn
utilizando la soldadura como técnica de union. En este
contexto, y dado el efecto fragilizador que el hidrogeno
ejerce sobre algunos aceros, sera necesario analizar el
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El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de un
ambiente rico en hidréogeno en el comportamiento
mecanico de las diferentes zonas caracteristicas de una
union soldada de acero CrMoV, metal base (BM), metal
fundido (WM) y zona afectada térmicamente (HAZ),
utilizando para ello el ensayo Small Punch. Esta
evaluacion, ademas, se realizara sobre estas zonas
inmediatamente después de la soldadura (as-welded:
AW) y tras el tratamiento térmico post-soldadura
(PWHT).

2. MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales objeto de estudio eran los representativos
de una unién soldada de un acero CrMoV (metal base,
metal fundido y zona afectada térmicamente), tanto
inmediatamente después de realizada la soldadura
(BM_AW, WM AW y HAZ AW) como tras la
realizacion de un tratamiento térmico post-soldadura
(BM_PWHT, WM_PWHT y HAZ PWHT)
normalmente utilizado en este tipo de acero y que
consistié en un recocido a 705°C mantenido durante 10
horas. En la investigacién llevada a cabo por G. Alvarez
et al. [4] se pueden encontrar mas detalles tanto sobre la
composicion quimica de estos aceros como de los
parametros caracteristicos con los que se realizo la
soldadura. La figura 1 muestra una imagen representativa
de las diferentes zonas de la soldadura analizada en
condicion AW.

}“ s

Weld Metal

@

ay Base Metal

¥ T A ()
Figura 1. Micrografia de las diferentes zonas de la
union soldada (as-welded, AW) [4]

En ese mismo trabajo [4] también se obtuvieron las
principales propiedades mecanicas a traccion (limite
elastico, oy, y resistencia mecanica, o,,) y la tenacidad a
fractura (Jic) del BM y WM antes y después del PWHT,
que a su vez se recogen en la Tabla 1. Obviamente, el
reducido tamafo de la HAZ hace imposible la realizacion
de este tipo de ensayos, por lo que no se dispone de estas
propiedades para esa zona.

Tabla 1. Dureza HVI y propiedades mecdnicas a
traccion y a fractura de las diferentes zonas de la union.

CrMoV | HVI [z\%a . []\Z;’ta ] [kf/’fnz .
BM AW 228%2 597 710 622
BM_PWHT | 2062 550 695 649
WM AW | 38111 1019 1120 22
WM _PWHT | 22242 533 631 630
HAZ AW | 405¢7 - - -
HAZ PWHT | 2476 - - -
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Por su parte, la Figura 2 recoge la variacion de dureza
Vickers (HV1) en las diferentes zonas de la union soldada
en ambas condiciones analizadas. Como puede
observarse, antes del PWHT la dureza del BM sufre un
incremento progresivo conforme nos desplazamos a
través de HAZ hacia la linea de fusion, llegando
practicamente a duplicarse en la zona de grano grueso de
la HAZ y estos altos valores de dureza practicamente se
mantienen en el WM. Tras el PWHT la dureza disminuye
ligeramente en el MB, pero de forma drastica en las otras
dos zonas, pudiendo decirse que el PWHT consigue
homogeneizar la dureza en toda la union. Los valores
medios de la dureza en las distintas zonas se recogen en
la tabla 1.

450 4 i
HAZ i BM

400 .
e CrMoV_AW

CrMoV_PWHT
350 4

= 300

250 i 52

200 +

150 ! R e ! —— T
-2000 -1000 0 1000 2000 3000
Distancia a linea de fusion [um]

Figura 2. Perfiles de dureza de la union soldada.

4000 5000

Para analizar mas profundamente la interaccion del
hidrégeno en las diferentes microestructuras generadas
durante la soldadura, se llevaron a cabo ensayos de
permeacion electroquimica obteniéndose el coeficiente
de difusion efectivo (D.y) en las diferentes zonas. El
electrolito utilizado en este ensayo ha sido una disolucion
1 M H,SO4 + 0.25 g/l AS,03y se ha realizado con el
dispositivo y procedimiento explicado con mas detalle en
el trabajo de A. Zafra et al. [S]. Haciendo uso de los
resultados obtenidos del mismo ensayo de permeacion
electroquimica, también es posible estimar a
concentracion aparente de hidrogeno, Cyqyp (ppm), es
decir, el hidrogeno generado en la superficie de carga de
la muestra bajo las condiciones analizadas.

La Tabla 3 muestra, conjuntamente, los valores de ambos
parametros, Deyy Coqpp, Obtenidos para cada una de las
zonas de la soldadura antes y después del tratamiento
térmico post-soldadura. Se puede observar una clara
relacion entre la dureza en cada zona y el
comportamiento del material en presencia de hidrogeno.
Conforme aumenta la dureza del material, menor es el
coeficiente de difusion obtenido y mayor la
concentracion aparente de hidrogeno. De este modo, las
grandes diferencias observadas entre el MB y el resto de
zonas en el estado bruto de soldeo, practicamente se
anulan una vez aplicado el tratamiento térmico post-
soldadura, consiguiéndose disminuir en mas del 50% la
cantidad de hidrogeno difusible en el WM y en la HAZ
tras la aplicacion del PWHT.
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Tabla 3. Coeficientes de difusion efectivos y
concentracion aparente de hidrogeno en los materiales.

Degy [m/5] Coapp [ppm]

Material AW PWHT AW PWHT
BM 2.63E-11 4.13E-11 5.5 34
HAZ 8.08E-12 3.47E-11 14.7 6.5
WM 1.25E-12  2.26E-11 11.0 4.7

3. CARACTERIZACION MECANICA
MEDIANTE EL SPT

3.1. Procedimiento experimental

Tras la preparacion macrografica de la union soldada
(Figura 3.1), que permitié identificar nitidamente las
diferentes zonas caracteristicas, se extrajeron lajas de 0.5
mm de espesor de las tres zonas de interés (WM, HAZ y
BM) intentando conseguir siempre muestras lo mas
homogeéneas posibles desde el punto de vista del material.
En la figura 3.b, se esquematiza la seccioén transversal de
las tres lajas (rectangulos azules), que se extendian
longitudinalmente a lo largo del cordon. Finalmente, de
las propias lajas se extrajeron, utilizando una cortadora
de precision, probetas SPT con unas dimensiones
nominales de 10x10x0.5 mm?®.

E3weld Metal

Figura 3. a) macrografia de la union soldada y b)
disposicion de las lajas.[4]

El ensayo SPT se ha realizado con un dispositivo SPT
fabricado en material ceramico y acoplado a una maquina
electromecanica INSTRON de 5 kN de capacidad de
carga. La medida del desplazamiento del punzon se
realizo6 a través de un extensometro tipo COD colocado
entre la parte fija y la movil. El dispositivo SPT utilizado
(Figura 4) cumple las recomendaciones de la norma UNE
EN 10371 [6], con una matriz de apoyo con agujero
central de 4 mm de didmetro y 0.2 mm de radio de
acuerdo y utilizando un punzoén con cabeza semiesférica
de 2.5 mm de diametro. Ademas, como puede verse en la
figura 4, su disefio especifico, permite introducir en la
cavidad superior (contraria al punzoén), el mismo
electrolito utilizado en los ensayos de permeacion (1 M
H>SO4 + 0.25 g/L As>O3) y que se encontrard en contacto
directo con la cara de la probeta sometida a traccion
durante todo el ensayo. Gracias a un electrodo de Pt
introducido en la cavidad del electrolito, se hace circular
la corriente catddica a través de la probeta. Por su parte,
y en base a resultados previos con materiales similares
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[7], se ha utilizado en esta ocasion una densidad de
corriente de ImA/cm? yuna velocidad de ensayo de 0.02
mm/min, es decir, diez veces mas lenta que la establecida
en la norma [6], dado que el uso de estas condiciones
producia comportamientos mas fragiles en presencia de
hidrogeno (ensayos con carga in-situ).

Electrolyte
IM H,SO, + 0.25 g/l As,0,

Counter electrode
(Pt wire)

Sample
(10x10x0.5mm’)

AlOr
Experimental device

Punch
(d=2.5mm)

Figura 4. Dispositivo SPT con carga de hidrogeno [4]

Una vez finalizados los ensayos, se analizan las curvas
carga-desplazamiento del punzoén, obteniéndose los
valores de carga y desplazamiento normalmente
utilizados en el calculo de los parametros mecéanicos a
traccion mediante el uso de las ecuaciones|[8]:

oys = 0.346 - = [MPa] (1)

Oue = 0277 - == [MPq] )
Donde P, es la carga correspondiente al método de la
pendiente elastica desplazada un valor igual al espesor de
la probeta, ¢, dividido por 10 [8], P y du los valores de
carga y desplazamiento correspondientes al punto de
carga maxima del ensayo y los valores de las constantes
son los propuestos por T.E. Garcia et al. [8]. No obstante,
y segun la propuesta recogida en [8], cuando el
comportamiento del material es muy poco ductil
(comportamiento elastico-lineal), la expresion que mejor
representa la relacion entre la resistencia a la traccion y
la carga P, es semejante a la utilizada para el limite
elastico, es decir:

Oy = 0346 -2 [MPa] 3)
Por su parte, una vez ensayadas, y utilizando técnicas de
microscopia electrénica de barrido, todas las probetas
fueron sometidas a un analisis fractografico que ademas
del aspecto general del fallo exhibido por las mismas, nos
permite analizar los diferentes micromecanismos de
fallo. Por tltimo, y utilizando una cortadora de precision,
las probetas fueron seccionadas por la zona de rotura, con
objeto de medir con precision su espesor final, #; en dicha
zona, como queda reflejado en la figura 5.
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Figura 5. Seccion transversal de probeta SPT tras el
ensayo. Zonas de medida de espesor inicial, t y final t;

Larelacion entre el espesor inicial de la probeta y el final
en la zona de rotura permite calcular la deformacion
biaxial equivalente, g, (ecuacion 4), parametro que a su
vez esta estrechamente relacionado con la tenacidad a la
fractura del material (ecuacion 5) cuando el
comportamiento de éste es suficientemente tenaz [8].

¢
& = ln; “)

k
Jie = 1695 £, — 1320 [ 2] 5)

Pero ademas de la deformacion biaxial equivalente, otro
parametro que ha demostrado tener interés en el analisis
del comportamiento a fractura de los materiales y mas
concretamente en la fragilizacion por hidrogeno a través
del SPT, es la energia de fractura, definida como el area
bajo la curva hasta la carga maxima, dividida por el
espesor de la probeta al cuadrado (W/t?) [4].

No obstante, sea cual sea el parametro mecéanico
utilizado, la cuantificacion del efecto del hidrogeno en el
comportamiento de los materiales, se realiza a través de
los denominados indices de fragilizacion por hidrogeno
(Hydrogen Embrittlement Index, HEI), a través del
analisis de la variacidbn que experimenta cualquier
propiedad mecanica, X, cuando se mide en presencia de
hidrogeno, Xu, 0 en ausencia de él, Xair:

HEL = =% 100 [%] (6)

at

De este modo, hablaremos de HEIw, si el parametro
utilizado en la cuantificacion de la fragilizacion es la
energia de fractura o de HEIyssi es la deformacion
biaxial equivalente.

3.2. Comportamiento mecénico de la union en ausencia
de hidrégeno: Efecto del PWHT

La figura 6 recoge conjuntamente, las curvas
carga-desplazamiento representativas de las tres zonas
caracteristicas de la unién tanto en la condicion AW
como PWHT. En todos los casos los materiales
mostraron un comportamiento predominantemente
dictil, con una rotura caracteristica en forma de
“sonrisa”. Las curvas ya indican los mayores valores de
resistencia mostrados por el WM y la HAZ antes del
tratamiento térmico. Sin embargo, cuando se aplica el
PWHT las curvas representativas de todos los materiales

se igualan, con un comportamiento similar al exhibido
por el metal base de partida. En la Tabla 4 se recogen los
parametros SPT mas relevantes.

3500 4
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Figura 6. Curvas SPT de las zonas de la soldadura AW
y tras el PWHT.

Tabla 4. Parametros SPT de los materiales analizados.

Material P,/ Pu/tdn g  Wa/f
BM 1404 2204 1.23 7641

AW WM 2686 3690 0.77 10478
HAZ 2406 3755 0.94 12447

BM 1418 1993 .15 7155

PWHT WM 1526 2001 1.12 7246
HAZ 1651 2159 1.18 7356

Por su parte, en la Tabla 5 se presentan las propiedades
mecanicas a traccion y a fractura calculadas utilizando las
ecuaciones (1), (2) y (5). Sefialar, en primer lugar, los
buenos resultados obtenidos cuando se comparan estas
propiedades con las obtenidas mediante los ensayos
convencionales en el caso del BM y WM (Tabla 1). Esto
vuelve a confirmar la aplicabilidad del ensayo SPT y
permite aceptar como totalmente validas las propiedades
obtenidas en el caso de la HAZ, si bien su tenacidad no
puede ser estimada con precision al mostrar un valor de
deformacion biaxial por debajo del umbral estimado para
la aplicacion de la expresion (5) [8]. Los resultados
obtenidos para las tres zonas tras el PWHT muestran una
homogeneizacion de las propiedades.

Tabla 5. Propiedades mecanicas generales obtenidas por
ensayos SPT.

oys [MPa]

6u[MPa]  Jic [kJ/m?]

AW PWHT AW PWHT AW PWHT

BM 486 490 610 552 773 637
WM 929 528 1022 554 <40*% 580
HAZ 950 571 1040 598 280 683

*Deformacion biaxial inferior al umbral.
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3.2. Fragilizacion por hidrégeno de la union (AW)

La Figura 7 muestra las curvas SPT representativas de las
diferentes zonas de la soldadura antes del tratamiento
térmico cuando son ensayadas en condiciones de carga
de hidrogeno in-situ. A modo de comparacion, también
se han vuelto a representar las correspondientes a estos
materiales ensayados al aire (curvas a trazos). El efecto
del ambiente de hidrégeno queda patente en todas las
zonas de la soldadura, que presentan curvas SPT mucho
mas cortas, con valores de carga y desplazamiento
maximo mucho menores que las originales. Por su parte,
como se aprecia en la Figura 8, el aspecto de las fracturas
de las probetas ensayadas en ambiente de hidrogeno
(Figura 8.b), con signos evidentes de fragilidad, es
también, muy diferente al original (Figura 8.a).
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Figura 7. Curvas SPT soldadura AW.

Zaky
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Figura 8. Superficies de fractura de probetas SPT en
condicion AW: (a) WM-Aire; (b) WM- H>.

Calculados los parametros Py/t? y Pu/(t-dm) necesarios
para el calculo del limite elastico y la resistencia a la
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traccion a partir de las expresiones (1) y (2), se obtiene
que, tal como ocurre en los ensayos de traccion, estos
parametros no se ven afectados por la presencia de
hidrégeno. No ocurre lo mismo con la deformacion
biaxial equivalente, &;, y la energia de fractura, W, /£.
En la Tabla 6 se recogen los valores medios de dichos
parametros en los ensayos in-situ, asi como el indice de
fragilizacion obtenido cuando se utiliza cada uno de
ellos. Como puede observarse, antes del tratamiento
térmico, e independientemente del parametro elegido, el
efecto fragilizador del hidrogeno es superior en el WM y
sobre todo en la HAZ que en el BM.

Tabla 6. Indices de fragilizacion por hidrégeno de los
materiales en condicion As Welded (AW).

Material & H[F;/{)‘]c"ﬂ' W, /22 Hﬁz/m
BM AW | 0.33 73 1362 6
WM _AW | 0.17 77 3644 68
HAZ AW | 0.20 79 3282 74

3.3. Fragilizacion por hidrogeno de la union tras el
PWHT.

La Figura 9 muestra las curvas SPT representativas de las
diferentes zonas de la soldadura tras el PWHT cuando
son ensayadas en condiciones de carga de hidrogeno
in-situ. A modo de comparacion, también se han vuelto a
representar las correspondientes a estos materiales
ensayados al aire (curvas a trazos). También en este caso
el efecto fragilizador del hidrogeno queda claramente
patente en todos los materiales evaluados, si bien ahora
todas las zonas de la soldadura muestran un
comportamiento muy similar en presencia de hidrogeno,
que se constata a partir de unos indices de fragilizacion
por hidrégeno practicamente idénticos para las tres zonas
de la soldadura (Tabla 7).
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Figura 9. Curvas SPT soldadura tras PWHT.

Por su parte, la figura 10 recoge el aspecto de la
superficie de fractura del BM_PWHT ensayado al aire
(Figura 10.a) y en presencia de hidrogeno (Figura 10.b).
Como puede observarse, los signos de fragilizacion son
claramente visibles, con roturas que pueden describirse
como una mezcla de comportamientos, entre la
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tipicamente ductil (grieta semicircular) y las grietas
radiales en forma de estrella, representativas de un
comportamiento fragil.

Tabla 7. Indices de fragilizacién por hidrégeno de los
materiales tras el PWHT

Material & H[F;/Ijqf W2 Hﬁjo"]v“‘
BM PWHT | 032 73 | 2464 64
WM PWHT |029 74 | 2423 65
HAZ PWHT | 031 73 | 2897 61

20kU

(h)

Figura 10. Superficies de fractura de probetas SPT tras
PWHT: (a) BM-Aire; (b) BM-H..

Comparando, por ultimo, los indices de fragilizacion de
los materiales antes (tabla 6) y después (tabla 7) del
PWHT, se aprecia como este tratamiento consigue
mejorar, aunque de manera muy ligera, el
comportamiento de los mismos frente al hidrogeno.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha realizado un estudio de la influencia
del hidrégeno en las diferentes zonas de una unién
soldada antes y después de un tratamiento térmico post-
soldadura, obteniéndose las siguientes conclusiones:

- El ensayo SPT ha permitido obtener las propiedades
mecanicas de las diferentes zonas de la union soldada,
incluida la zona afectada térmicamente, de la cual no se
pueden extraer probetas normalizadas.

- Para las condiciones electroquimicas de carga de
hidrégeno utilizadas, el ensayo SPT ha conseguido
detectar el fenomeno de fragilizacion en todas las zonas
de la unién soldada, antes y después del PWHT.
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- Se han definido unos indices de fragilizacion, basados
tanto en la deformacion biaxial equivalente, HElg,
como en la energia de fractura, HEIwm, que permiten
estimar, cuantitativamente, el efecto del hidrogeno en los
diferentes materiales

- El PWHT consigue homogeneizar el comportamiento
mecanico de las diferentes zonas de la union soldada,
cuya respuesta pasa a ser muy similar tanto en presencia
de hidrégeno como en ausencia de este elemento. Con
este tratamiento, ademas, mejora ligeramente el
comportamiento frente al hidrégeno de la zona fundida y
de la HAZ.
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RESUMEN

Los aceros maraging son aceros martensiticos sin C. Sus principales aleantes son Ni, Co, Mo, Ti y Al. Estos aceros son
sometidos a un tratamiento de disolucion y posterior envejecimiento a temperaturas en el rango de 450°C a 600°C. Las
reacciones de envejecimiento producen un fuerte endurecimiento atribuido a la precipitacion de Ni3(Ti, Mo) y Fe:-Mo. La
presencia de austenita retenida y de fases de Laves resulta desfavorable para la resistencia a traccion. La formacion de
austenita inversa, o revertida, se debe al enriquecimiento en elementos estabilizadores de la austenita. El proceso Selective
Laser Melting (SLM) puede caracterizarse en términos de densidad de energia y un defecto importante que puede
perjudicar la union entre capas, afectando a su fractura, es el “balling”. En este trabajo, se analiza la cinética de
envejecimiento de un acero maraging, fabricado mediante SLM, sin Co, sin Mo y con contenidos reducidos en Ni. Para
ello se sometid el material a diferentes temperaturas de envejecimiento, entre 460 y 580 °C, y a diferentes tiempos de
permanencia. Se realizaron ensayos de dureza, traccion, Charpy y se analizé la facies de fractura. Se detectaron fallos en

la parametrizacion del proceso de fabricacion.

PALABRAS CLAVE: aceros maraging, envejecimiento, selective laser melting, balling.

ABSTRACT

Maraging steels are martensitic steels without C. Their main alloy elements are Ni, Co, Mo, Ti and Al. These steels
undergo solution treatments and subsequent ageing at temperatures in the range of 450°C to 600°C. The ageing
reactions cause a strong hardening attributed to the precipitation of Ni3(Ti, Mo) and Fe;Mo. The presence of retained
austenite and Laves phases is unfavourable for tensile strength. The formation of reverse austenite is due to the
enrichment of austenite stabilising elements. The Selective Laser Melting (SLM) process can be characterised in terms
of energy density and an important defect that can impair the interlayer bonding, affecting its fracture, which is
“balling”. In this work, the ageing kinetics of a maraging steel, manufactured by SLM, without Co, without Mo and
reduced Ni content, is analysed. For this purpose, the material undergoes different ageing temperatures, between 460
and 580 °C, and different holding times. Hardness, tensile and charpy tests were carried out and the fracture facies were
analysed. Faults were detected in the process parameters that caused bonding defects in the specimens.

KEYWORDS: maraging steel, aging, selective laser melting, balling.

1. INTRODUCCION

Los aceros maraging son aceros martensiticos reforzados
por la precipitacion de compuestos intermetalicos
durante un tratamiento de envejecimiento [1-4]. Estos
aceros son ampliamente utilizados en aplicaciones que
requieren alta resistencia y buena tenacidad, por ejemplo,
en piezas de aeronaves o componentes de reactores
nucleares [1]. Son aleaciones de Fe con Ni, Co, Mo y Ti.
En el estado templado su microestructura es martensitica.
Esta martensita no contiene C y presenta alto contenido
de Ni. El efecto de endurecimiento se produce por la
precipitacion de particulas finas de Niz(Ti,Mo) y Fe:Mo
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en el rango de 450-650°C [2,5,6]. El Ti es el agente
fortalecedor mas efectivo en estos aceros. El contenido
de C debe evitarse, para eludir la formacion de carburos
de Ti [7]. Si la composiciéon quimica de la austenita
permanece heterogénea por encima de ACs, la austenita
localmente enriquecida en elementos de aleacion no se
transforma en martensita durante el enfriamiento rapido
y permanece estable hasta la temperatura ambiente [8].
Un aumento de la cantidad de austenita retenida implica,
generalmente, un aumento de la ductilidad y de la
tenacidad al impacto, a costa de una disminucion en la
resistencia a traccion [8]. Si la temperatura de
austenizacion es inferior a 900 °C pudiera no producirse
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la disolucién de las fases de Laves. Estos compuestos
presentan estequiometria AB,, del tipo (Ti, Mo) (Fe, Cr,
Ni);, y permanecen integradas en las lajas de la
martensita tras el enfriamiento [7]. La presencia de
austenita retenida y de fases de Laves resulta
desfavorable para la resistencia mecanica [4]. La
formacion de austenita inversa, o revertida, se debe al
enriquecimiento en elementos estabilizadores de la
austenita [8]. La austenita formada en el envejecimiento
se denomina inversa. El porcentaje de esta austenita
aumenta al incrementarse la temperatura y el tiempo de
envejecimiento [9]. Li y Yin [10] sugieren que la
austenita inversa resulta de la disolucion parcial de
Ni3(Ti,Mo) y la formacioén de Fe:Mo. Esta austenita se
encuentra enriquecida en Ni, por lo que resulta muy
estable y no se transforma al enfriarse a temperatura
ambiente [4,11-14]. El proceso de fabricacion “Selective
Laser Melting” (SLM) se engloba dentro de los procesos
“Powder Bed Fusion” (PBD) de la fabricacion aditiva
(AM). Mediante este proceso las particulas de polvo
metalico se funden completamente. En consecuencia, el
proceso de fusion por laser va acompaiiado del desarrollo
de tensiones residuales, que surgen de los altos gradientes
térmicos presentes en el material. El proceso SLM puede
caracterizarse en términos de densidad de energia [15].
Ademads de los defectos inherentes a las tensiones
térmicas, el “balling” es el defecto mas importante que
perjudica la unioén entre capas. Este fenomeno ocurre
cuando el material fundido no humedece el sustrato
subyacente debido a la tension superficial, que tiende a
esferoidizar el liquido [16]. Para eliminar este defecto se
recomienda elevar la densidad de energia. Es decir,
elevar la potencia del laser, reducir la velocidad de
escaneo y la distancia entre lineas de escaneo. También
es recomendable reducir el espesor de la capa de fusion
y eliminar el oxigeno presente durante el proceso [15-
20]. En este trabajo, se pretende analizar la cinética de
envejecimiento de un acero maraging, fabricado
mediante el proceso Selective Laser Melting (SLM), sin
Co, sin Mo y reduciendo el contenido en Ni lo cual
permite disminuir considerablemente el coste. Para ello
se sometio el material a diferentes temperaturas de
envejecimiento, entre 460 y 580 °C, y a diferentes
tiempos de permanencia. Se realizaron ensayos de
dureza, traccion y charpy y se analizd la facies de
fractura.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Se analiz6 la cinética de envejecimiento de un acero
maraging, sin Co, sin Mo y con reducido contenido en
Ni. La Tabla 1 muestra la composicion quimica.
Previamente, mediante analisis dilatométrico se
determiné la temperatura de austenizacion. A su vez,
Mediante Difraccion de Rayos X se determinod el
porcentaje y tipos de fases cristalinas precipitadas. El
difractometro empleado fue el PANalytical X Pert Pro
MPD, con fuente emisora de Mo. La determinacion del
porcentaje de fases cristalinas se ha realizado utilizando
el método de afinamiento estructural de Rietveld. Para
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ello, a partir del registro de las graficas de difraccion, se
realiz6 un afinamiento estructural empleando los ficheros
de informacion cristalografica presentes en la base de
datos de estructuras inorganicas ICSD (version 2016)
pertenecientes a las fases que, segun la literatura técnica,
podrian encontrarse precipitadas tras los diversos
tratamientos térmicos. Se realizaron ensayos de dureza
sobre muestras envejecidas a partir de muestras en estado
de suministro (“as print”) y a partir de muestras
austenizadas. El tratamiento de austenizacion se realizo a
1000 °C, con tiempos de permanencia de 30 minutos y
enfriamiento en agua. Los tratamientos de
envejecimiento se realizaron entre 460 y 580 °C, y a
diferentes tiempos de permanencia, hasta un maximo de
10 horas. Se ensayaron a traccion e impacto probetas
envejecidas a estas mismas temperaturas, con los tiempos
de maduracion mas cortos una vez alcanzada la “meseta”
de dureza. Para revelar la microestructura del material y
la facies de fractura se emplearon el microscopio
electrénico de barrido (SEM) JEOL JSM-5600, equipado
con el sistema de microanalisis por dispersion de rayos X
caracteristicos (SEM-EDX), el estereomicroscopio de
fluorescencia Leica M205FA y el microscopio laser
confocal espectral leica TCS-SP8X. Todos estos equipos
pertenecen a los Servicios Cientifico Técnicos de la
Universidad de Oviedo.

Tabla 1. Composicion quimica del acero (wt.%)

Cr Ni Si Ti Cu Fe
8 7 1 1 1 resto

3. RESULTADOS

La Figura 1 muestra los resultados del anélisis
dilatométrico. Puede observarse que la transformacion de
ferrita en austenita ocurre en el intervalo 700-800 °C,
resultando un poco mas retrasada, en su comienzo, en la
muestra austenizada. A partir de los 800 °C, en ambos
casos, la microestructura se encuentra plenamente
austenizada.

Muestras SLM

— S AUStERIZAY

— austenizada

o W00 . 200 . 300 00 o SO0 600

oA TR SARES TORRT YOBI - ARG LA XARAT SREET WA

00 e 800 900w 1000 °C

T00 i

Figura 1. Curvas dilatométricas.

La Tabla 2 muestra los porcentajes en peso y el parametro
de red de la tnica fase cristalina detectada por Difraccion
de Rayos X en las muestras sin austenizar y tras
austenizacion.

Las Figuras 2 y 3 muestran los perfiles de dureza de las
muestras austenizadas y no austenizadas a diferentes
temperaturas de envejecimiento. En todos los casos los
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picos de dureza se encuentran por encima de los 600 HV,
aunque resultan algo mas elevados en las muestras
austenizadas. Parece constatarse que estos picos se
alcanzan antes a temperaturas mas altas, aunque una vez
alcanzado, la pendiente de ablandamiento es mucho mas
pronunciada.

Tabla 2. Resultados del andlisis DRX

Ajuste de o
Muestra Rictveld Fase a(d) wt%
Sin Ruwp=11.8 .
austenizar ~ Chi’>=1.82 Ferrita  2.874 100
. Ryp=11.8 .
Austenizada Chi2=2 36 Ferrita  2.874 100

La dureza mas alta que se alcanz6 fue 642 HV sobre la
muestra austenizada y envejecida a 460 °C durante 4
horas. Entre las muestras no austenizadas, la mayor
dureza alcanzada fue 616 HV sobre la muestra
envejecida a 460 °C durante 2 horas. La dureza en el
estado “as print” fue de 366 HV vy tras el tratamiento de
austenizacion bajo ligeramente hasta un promedio de
323 HV.

SLM SIN AUSTENIZAR

700

6350

00
550

£

& 500

450

o 1 2 3 4
tiempo de envejecimiento (b)

Figura 2. Perfil de durezas en muestras no
austenizadas.

SLMAUSTENIZADAS

——460°C ——480°C ——500°C 520°C —e—540°C

0 1 2 3 4
tiempo de envejecimiento (h)

Figura 3. Perfil de durezas en muestras austenizadas.

Las Figuras 4 y 5 muestran las tensiones de rotura
nominales obtenidas tras los tratamientos de
envejecimiento en las muestras no austenizadas y
austenizadas. Los tiempos de envejecimiento
coincidieron con los tiempos en los que se alcanzaron
los picos de dureza. Se observa una gran variabilidad
resulta imposible correlacionar los resultados de dureza
con los de traccion. Posteriormente se comprobd, que
esto se debe a defectos de unidn entre capas, que

otorgan una elevada variabilidad e incertidumbre a los
resultados. Todas las fracturas ocurrieron en el rango
elastico, salvo en las probetas envejecidas a 580°C.
Estas probetas presentaron una pequeiia deformacion
plastica antes de la fractura, lo que sugiere que a esta
temperatura ya ha comenzado a formarse la austenita
inversa. Todas las probetas sin envejecer sufrieron
deformacion plastica antes de la fractura. Las tensiones
de rotura promedio de las probetas as print” y
austenizadas fueron muy similares, alcanzando 936
MPa y 887 MPa respectivamente. La Figura 6 muestra
los resultados de los ensayos Charpy. Se constata que
las probetas envejecidas presentan una resistencia al
impacto muy baja (en el entorno de los 4 J/cm?) y muy
inferior a la medida en el estado “as print” y tras el
tratamiento de austenizacion, 140 y 200 J/cm?
respectivamente, a pesar de los defectos de union entre
capas.

Muestras no austenizadas

1000
MPa 800
600
400
200
o
450 475 500 525 550 575 600
Temp de envejecimiento ("C)
--k--Valoresminimos  ==g==Valorespromedio --m--Valoresmiximos

Figura 4. Perfil de resistencia a traccion en muestras
no austenizadas.

Muestras austenizadas

MPa

450 475 500 525 550 575 600
Temp de envejecimiento (°C)

-~&--Valoresminimos === Vapores promedio ~-#--Valoresmaximos

Figura 5. Perfil de resistencia a traccion en muestras
austenizadas.
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Figura 6. Resultados promedio de los ensayos Charpy
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La Figura 7 muestra la facies de fractura de una de las
probetas de traccion en estado “as print”. Puede
observarse que presenta una clara deformacion plastica.
Sin embargo, la fractura es absolutamente fragil tras los
tratamientos de envejecimiento, ver Figura 8.

(@

Figura 7. Facies de fractura de una probeta de traccion
en estado “as print”

(b)
Figura 9. Fenomeno de “balling” en una de las
probetas en estado “as print”

Figura 8. Facies de fractura de una probeta de traccion
tras un el envejecimiento a 540 °C

Las Figuras 9 y 10 muestran la microestructura de las
muestras en estado “as print” y tras el tratamiento de
austenizacion. Como se desprende del analisis DRX,
ambas microestructuras deberian presentar una
estructura monofasica (martensita). Sin embargo, las
Figuras 9(a) y 10(a) parecen presentar una estructura
bifasica. A mayores aumentos (15000x), Figuras 9(b) y
10(b), puede observarse que ambas muestras presentan
amplias areas con “balling”. En estas areas la union
entre capas es muy deficiente. Este defecto de
fabricacion justifica los bajos tenores de resistencia a
traccion y a impacto que presentaron las muestras. Se
observa un aumento de la resistencia a traccion y la
existencia de deformacion plastica en aquellas probetas
envejecidas a 580 °C (Figura 5). Esto sugiere la
formacion de austenita inversa. También se han
detectado otros defectos como la soldadura deficiente
polvo metélico atomizado. Un ejemplo se muestra en las
Figuras 11 y 12. Estas particulas tienen un tamafio
promedio de 30 micras. En la Figura 12 se muestra la
facies de fractura de probetas envejecidas rotas en el
ensayo Charpy. Puede observarse la presencia de
multiples “hoyuelos” que se encontraban ocupados por
particulas atomizadas sin soldar.

(b)
Figura 10. Fenémeno de “balling” en una de las
probetas austenizadas
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(b)
Figura 11. Huecos de particulas atomizadas sin soldar
en probeta de traccion

(@

(b)
Figura 12. Facies de fractura de probetas envejecidas,
en probetas Charpy

La Figura 13 muestra la microestructura de probetas
sobre envejecidas a 540 °C durante 72 horas. Puede
observarse la precipitacion de equilibrio y
engrosamiento, de la fase Nis(Ti, Mo).
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Figura 13. Precipitados de endurecimiento estructural
en muestras sobre envejecidas.

4. CONCLUSIONES

Se analiz6 la cinética de envejecimiento y la resistencia a
la fractura de un acero maraging, fabricado mediante el
proceso Selective Laser Melting, sin Co, sin Mo y con
contenidos reducidos en Ni. Las principales conclusiones
son:

1. La austenizacion completa se alcanza a 800 °C

2. En el estado “as print” la microestructura es
plenamente martensitica.

3. Se constata la formacion de austenita inversa a partir
de envejecimientos a 560 °C.

4. Tras los tratamientos de envejecimiento todos los
picos de dureza se encuentran por encima de los 600
HV, aunque resultan algo mas elevados en las
muestras austenizadas.

5. Lospicos de dureza se alcanzan antes a temperaturas
de envejecimiento mas altas, aunque las velocidades
de ablandamiento son después mas pronunciadas.

6. La dureza mas alta fue 642 HV sobre la muestra
austenizada y envejecida a 460 °C durante 4 horas.

7. Las fracturas de todas las probetas envejecidas
fueron fragiles. Unicamente se mostrd deformacion
plastica en aquellas probetas no envejecidas.

8. Se constatd una elevada densidad de “balling” y la
presencia de polvo metéalico atomizado sin soldar
por una deficiente unién entre capas.

9. Estos defectos disminuyen considerablemente la
resistencia mecédnica del material, generando
inconsistencia y variabilidad en la caracterizacion
estructural del material.
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MODELO DE ABLANDAMIENTO PARA MATERIALES METALICOS CON ANOMALIA TERMICA
A. Cardeial!,R. Sancho!, F. Galvez!

! Departamento de Ciencia de Materiales, ETSI Caminos, Canalesy Puertos, Universidad Politécnica de
Madrid, C/ Profesor Aranguren s/n, 28040 Madrid, Espafia

RESUMEN

Las aleaciones de alto rendimiento estan disefiadas para trabajar con un alto nivel de esfuerzo mecénico incluso a altas
temperaturas, las cuales pueden sobrepasar los 1000°C. Podemos englobar en este grupo aleaciones de Niquel, Cobalto o
incluso aceros reforzados especificamente para estas condiciones tan exigentes.

Este tipo de aleaciones tiene como caracteristica general que su comportamiento no puede describirse por un modelo
tradicional como el Johnson-Cook en todo el intervalo de temperaturas. Es posible ajustarlo en un intervalo térmico
limitado, pero no en todo el tramo desde temperatura ambiente hasta temperatura maxima de uso.

En este trabajo se propone un modelo nuevo, basado en el modelo constitutivo de Johnson-Cook, incorporando multiples
tramos de ajuste. El modelo se ha calibrado mediante distintos materiales. Su funcién es predecir la tension de
deformacion plastica de diversos materiales en todo el intervalo de temperaturas de uso, teniendo en cuenta las diferentes
fases de endurecimiento o ablandamiento que presentan.

PALABRAS CLAVE: Fractura, Impacto, Modelo constitutivo, Materiales metalicos, Anomalia térmica.

ABSTRACT

High performance alloys are designed to work with high mechanical stress, even at high temperatures, which can exceed
1000°C. We can include in this group Nickel, Cobaltalloys or even high-performance steels.

The general characteristic of this type of alloys is that its behavior cannot be described by a traditional model such as the
Johnson-Cook in the entire temperature range. It is possible to adjustit in a limited thermal range, but not in the whole
range from room temperature to maximum in-service temperature.

In this paper, a new model is proposed based on the Johnson-Cook constitutive model, incorporating multiple adjusted
parts. The model hasbeencalibratedusing different materials. Its function is predicting the flow stress of several materials
in the entire range of in-service temperatures, taking into account the different phases of hardening or softening that they
present.

KEYWORDS: Fracture, Impact, Constitutive model, Metallic materials, Yield Strength Anomaly.

1. INTRODUCCION mencionadas a la vez que influyen en el endurecimiento
por precipitacion o cambios de fase [2].
Las aleaciones de alto rendimiento incluyen un amplio

rango de materiales entre cuyas caracteristicas comunes Un estudio comiin de estas aleaciones destinadas a
se encuentran un excelente comportamiento mecanico condiciones extremas es el ensayo a impacto, simulando
hasta altas temperaturas, buenaresistencia a la fluenciay situaciones reales que se pueden dar en servicio.

a la corrosion u oxidacion y alta estabilidad estructural.

El desarrollo de estas superaleaciones ha estado El modelo mas utilizado para describir el
fuertemente ligado a la industria aeroespacial, una de las comportamiento mecanico de materiales mecanicos es
industrias mas exigentes que existen debido a sus bajas Johnson-Cook, el cual tiene en cuenta factores como la
tolerancias y condiciones extremas como las que deformacion, la velocidad de deformacion o el
encontramos en los compresores, en las camaras de ablandamiento térmico y su correspondiente variacion en
combustion o en las turbinas de los motores areaccionde la tension de deformacion [3].

las aeronaves[1].
El problema que presenta es que suablandamiento cacde

En este grupo podemos encontrar principalmente forma constante y no tienen en cuenta un factor frecuente
superaleaciones con base niquel, cobalto o hierro. Suelen en las superaleaciones llamado anomalia en la tension de
tener un amplio contenido de aleantes que les deformacion (YSA son las siglas en inglés), de aquien
proporcionan distintas de las propiedades anteriormente adelante llamada anomalia térmica.
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Se llama anomalia térmica al aumento de la tension de
deformacion a media-alta temperaturay puede ocurrir en
uno o varios tramos segun el material. Esta subidade la
tension de deformacion es un valor afiadido en sus
propiedades mecénicas y estd atribuidaal movimientoy
bloqueo de dislocaciones, a la difusion y/o el
endurecimiento por cambio de fases [4].

En la Figura 1 se puede apreciar el ablandamiento
correspondiente al modelo Johnson-Cook frente a una
aleacion de alto rendimiento con tramos de
endurecimiento, en este caso un Inconel. Es evidente que
presenta varios tramos que provocan que se aleje del
modelo constitutivo original.

@ Johnson-Cook s .

e Experimental

Figura 1. Comparacion delmodelo Johnson-Cook con
el comportamiento experimental del Inconel.

En este articulose presentaun modelo de ablandamiento-
endurecimiento basado en Johnson-Cook que permite
describir diferentes tramos de comportamiento a impacto
de un grupo reducido pero representativo de varias
superaleaciones, en un rango de temperaturas desde
ambiente hasta maxima de servicio en cada caso. Este
modelo permite estudiar el limite eldstico en aleaciones
que presentan un aumento de la tension de deformacion
con la temperatura y predecirlo en un futuro sin
necesidad de llevar a cabo mas ensayos experimentales.

2. ENSAYOS EXPERIMENTALES

El presente documento incluye los ensayos
experimentales propios y referenciados de seis
aleaciones de alto rendimiento. En todos los estudios se
obtiene la variacion de la tension de deformacion segin
la temperatura. Las aleaciones incluidas en el ajuste del
modelo propuesto son:

2.1. Inconel

Es una superaleacion base Ni-Cr disefiada tanto para
aplicaciones criogénicas como para altas temperaturas
que impliquen una alta fraccion de su temperatura de
fusion en el uso en servicio.

Aunque la composicion de la aleacion ensayada estd
protegida, es de conocimiento publico que los
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componentes principales del Inconel sonNi, Co, Cr y Mo
junto con Al y Ti para facilitar el endurecimiento por
precipitacion.

Este material ha sido ensayado en el rango de
temperaturas entre 26°Cy 850°C en barra Hopkinson a
velocidades de deformacion en torno a 1500 s! a
compresion.

2.2. Aleacion base Co-Al-W

Las aleaciones de base Co son una alternativa
competitiva frente a las superaleaciones en base Ni por
su superior estabilidad y altas propiedades en
condiciones extremas. Se han considerado los ensayos
realizados por Casas et al. [5] de una aleacién ternaria
Co-Al-W y una aleacion quinaria en la que se afiaden Ti
y Ta. Estos dos ultimos elementos aumentan la
temperatura de solvus de la ¢y’ y facilitan el
endurecimiento por precipitacion [6], por lo que cabe
esperar que la quinaria tenga mejores propiedades.

Los ensayos de impacto a compresion son hechos en un
rango de 26°C a 850°C en barra Hopkinson a velocidades
de deformacionde 2500 s-!. Las probetas cuentan con un
tratamiento térmico que les permite alcanzar una
microestructura bifase y-(FCC)/y'-(L12) més resistente.

2.3. Vascomax C250

Este material usado en la industria acroespacial forma
parte del grupo de los aceros maraging. Su
microestructura es martensitica y esta endurecido por
precipitacion. Sus aleantes principales son Ni, que se
encarga de formar una estructura martensitica mas tenaz
que la del diagrama Fe-C, Co y Mo, ambos para formar
precipitados y aumentar la estabilidad.

En este estudio se utilizan los resultados de los ensayos
experimentales llevados a cabo por Sancho etal. [7], los
cuales fueron hechos en barra Hopkinson a velocidades
de deformacion de 2000 s*! con temperaturas entre 26°C
y 694°C.

2.4. Acero FV535

Este material esuno de los materiales mas utilizados para
las carcasas de turbinas de avion. Es un acero
martensitico inoxidable de altas propiedades mecéanicas
con alto contenido en Cr para una mayor resistenciaa la
oxidacion [8].

Se han utilizado los resultados publicados por Galvez et
al. [9] y Erice [10]. Debido a la confluencia de los
ensayos dindmicos de Galvez y los cuasi-estaticos de
Erice apartirde 800°C, se ha extendido la curvadinamica
desde 25°C hasta los 1200°C asumiendo dicha
confluencia. La velocidad de deformacién es de 1500
Las probetas cuentan con tratamiento térmico para
conseguir una microestructura martensitica templada.
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3. MODELO PREDICTIVO DE LA TENSION DE
DEFORMACION

El modelo que se presenta es una modificacion del
modelo original de Johnson-Cook, representado en la
expresion (1):

o, = (A+Bel)(1+ Clogé’)(1—-T"") (1)
Dentro de esta expresion encontramos los pardmetros
propios de cada material A, B, n referentes al
comportamiento  cuasi-estatico, C  para el
comportamiento a alta velocidad de deformacion y m,
que influye en el comportamiento térmico. También se
encuentran la deformacion plastica gp, la velocidad de
deformacion adimensionalizada €* respecto a una de
referencia €0 (2) y el término del ablandamiento donde se

encuentra la temperatura relativa del material
T*expresadaen (3):

o E

&= (2)
T* — T—Tyr00m (3)

Trmeit—Troom

La expresion de Johnson-Cook es usada ampliamente
para describir el comportamiento de los materiales
metalicos, ya que tiene en cuenta todos los factores
anteriormente mencionados de forma independiente y
representa los condicionantes que se pueden encontrar
durante su vida en servicio.

Si tenemos en cuenta que durante ningin ensayo del
punto 2 se ha variado la velocidad de deformacion
durante el estudio de cada material, la variacion de
velocidad de deformacion es nula en todos ellos, por lo
que el término referente a £ no forma parte de la
ecuacion constitutiva en este caso.

La modificacion propuesta afecta al término del
ablandamiento térmico, haciendo posible adaptar el
comportamiento de este tipo de aleaciones que presenta
un endurecimiento por tramos y no una caida constante
como describe Johnson-Cook original (ver Figura I).

De esta forma, se puede sustituir el término de la
temperatura por una funcioén a tramos que va a ser
nombrada como p(T) a partir de ahora.

El concepto que sigue el desarrollo de la funcion p(T) se
basa en una serie de funciones polindmicas que definan
cadatramo de comportamiento, ya sea de endurecimiento
o ablandamiento, como se muestra en la Figura 2 de
forma esquematica.
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s T

To T, T, T

Figura 2. Modelo esquemadtico de la funcion de
ablandamiento a tramos u(T).

Cada curva es un tramo que representa un cambio de la
tensionde deformacion en la superaleacion. La funcion
w(T) ha sido ajustada hasta en cinco areas o tramos para
describir la tension de deformacion de las cinco
aleaciones estudiadas en el presente documento.

Para llegar hasta la expresion deseada, la aproximacion

matematica empieza por adaptar la expresionde unarecta
en el primer tramo, como se representa en la Figura 3.

My '\
Hy 11

Hy i ° .

Figura 3. Primera aproximacion a la expresionde u(T)
poruna recta.

De estamanera, podemos definir tramo Icomo se expresa
en (4).

h

= to + (g — Ko) (Tl_TO) C))
Antes de afnadir curvatura, para que esta expresion sea
valida, se deberia cumplir en todos los tramos. Al final
del tramo II (siendo pu = p2), vemos que la igualdad (5)
no es cierta cuando T = T2 ya que T1 no es cero, por lo
que se debe redefinir el factor dependiente de la
temperatura.

TZ
TZ - Tl

1 )

Basandonos en la definicion del modelo de JC, podemos
apreciar que el término de la temperatura de la expresion
(3) define un tanto por uno en el que se intuye lo cerca
que estamos de la maxima temperatura en un rango entre
esay una de referencia o inicial. Utilizando este mismo
razonamiento ¢ incluyendo esta definicion del término
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térmico, encontramos que ahora si se cumple la igualdad
(5) cuando T = T» y estamos en el tramo 2, como
podemosver en (6).

T,-T,
Wy = py+ (pp — ul)(Tj_Ti) =l (6)
El siguiente paso es afiadir la curvatura a la expresion
para adaptarlo al comportamiento polindomico del
ablandamiento. Para ello, se aflade un exponente al
término térmico que se ajustara mas tarde dependiendo
del tramo en el que nos encontremos.

El modelo final queda detallado en la expresion (7),
donde N es el tramo de comportamiento en el que nos
encontramos, cuyos limites estan marcados por las
temperaturas minimas y maximas de cada uno. En estos
tramos el material se endurece o ablanda debido a alguna
variacion microestructural.

T—Ty _
W(T) = puy_q + (uy — HN—I)[|¢

Tn=Ty-1

" @

Esta expresion se aplica a cada tramo y ha sido ajustado
hasta N=5 (5 tramos) para las superaleaciones que
forman parte de este estudio. Cuantos mas tramos se
incluyanen la curva final, mayor sera la precision, pero
mayor el nimero de parametros a incluir, por lo que se
debe encontrar un equilibrio. En cada tramo N se tomara
en cuenta unica y exclusivamente la curva
correspondiente a ese tramo entre Tn-1y Tn.

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y AJUSTE
DEL MODELO

4.1. Inconel

El Inconel es una aleacion muy resistente cuyas
propiedades caen lentamente hastaun 15% en sumaxima
temperatura de servicio, alrededor de 800°C, para luego
caer de forma exponencial a partir de ese limite, como se
puede apreciar en la Figura 4. En cuanto al ajuste del
modelo, los parametros se pueden encontraren la Tabla
1.

Tabla 1. Parametros del modelo para Inconel en 5
tramos.

Tramos T (°O) [X] uN[Y] m
0 25 1,000
1 440 0,905 2
2 590 0,880
3 610 0,900 0,3
4 720 0,870 1,5
5 900 0,400 4

En los parametros correspondientes a los cinco tramos se
puede encontrar: bajada de tension de deformacion hasta
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440°C, seguido de una breve estabilizacion con caida
posterior hasta 590°C. Tras este tramo, el material
presenta unaleve subida hasta los 610°C seguida de otra
nueva caida mas pronunciada hasta los 720°C para
terminar estabilizandose brevemente de nuevo y caer de
forma casi vertical a los 800°C.
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Figura 4. Ajuste del modelo de ablandamiento a la
curva experimental del Inconel.

4.2. Aleacion base Co-Al-W

Para la aleacion ternaria de base Co, el modelo ajustado
se muestra en la Figura 5, donde se puede apreciar que la
tension de deformacion tiene fases de estabilizacion a
temperaturas de 400°Cy de 600°C con una caida mas
pronunciada a partir de 700°C, donde baja hasta menos
de la mitad de su valornominal. En la Tabla 2 se pueden
encontrar los parametros correspondientes al ajuste de
este material.

1.00 ~@
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@ Experimental
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Temperatura(2C)

Figura 5. Ajuste del modelo de ablandamiento a la
curva experimental de la aleacion Co-Al-W (ternaria).
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Tabla 2. Parametros del modelo para la aleacion
ternaria Co-Al-Wen 5 tramos.

Tramos T (°O) [X] pun[Y] m
0 25 1.000
1 400 0.770 1.5
2 600 0.690 4
3 700 0.685
4 800 0.470 1.2
5 860 0.460 4

La aleacion quinaria, ajustada en la Figura 6, presenta
unas propiedades mecdnicas muy superiores y una
tensionde deformacion con una pérdida mucho mas lenta
a medida que aumenta la temperatura, como era de
esperar. Es interesante destacar que su comportamiento
presenta una anomalia térmica a partir de los 700°C,
donde la tension de deformacion aumenta alrededor de
un 5% hasta los 800°C para luego caer en picado a partir

de esa temperatura. Este comportamiento estd
representado en el ajuste con los parametros
correspondientes a la Tabla 3.
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0.80 o o
E 0.60 Q
8
3
5
"
= 040
=

Modelo

© Experimental

o] 200 400 600 800 1000

Temperatura(2C)

Figura 6. Ajuste delmodelo de ablandamiento a la
curva experimental de la aleacion Co-Al-W (quinaria).

Tabla 3. Parametros del modelo para la aleacion

quinaria base Co-Al-W en 5 tramos.

Tramos T (°C) [X] pun[Y] m
0 25 1.000
1 400 0.850 3
2 600 0.800 3
3 700 0.770 3
4 810 0.830 2
5 900 0.300 1.2
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4.3. Vascomax C250

Este material, como se ve en la Figura 7, es el que tiene
el comportamiento mas caracteristico: a partir de los
300°Cpresentavarias anomalias térmicas con tres tramos
de endurecimiento de diferentes pendientes,
manteniendo una tension de deformaciéon muy alta con
pérdidas entre el 5 y 20% a temperaturas de hastamas de
600°C.
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Figura 7. Ajuste delmodelo de ablandamiento a la
curva experimental de la aleacion Vascomax C250.

En cuanto al ajuste del modelo, los parametros
correspondientes son los indicados en la Tabla 4.

Tabla 4. Parametros del modelo para la aleacion
quinaria base Co-Al-Wen 5 tramos.

Tramos T (°C) [X] pun[Y] m
0 25 1.000
1 300 0.750 1.2
2 380 0.790 0.5
3 470 0.870 0.05
4 625 0.930 0.3
5 850 0.300 1.2

Cabe destacar que la subida de la tension de deformacion
mas pronunciada es del 8% entre 375°Cy 425°C. A los
625°C alcanza su maximo endurecimiento, recuperando
hasta un 93% de su valor a temperatura ambiente. A
partir de esa temperatura, las propiedades se degradany
la tension de deformacion cae definitivamente.

4.4. Acero FV535

Elacero FV535 esel que presentauna caidamas continua
con breves estabilizaciones que marcan los diferentes
tramos de comportamiento, representados en la Figura 8.
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Figura 8. Ajuste delmodelo de ablandamiento a la
curva experimental del acero FV535.

Este acero no presenta tramos de endurecimiento, pero si
presenta pequeilos escalones de bajada que muestran
breves estabilizaciones de la tension de deformacion.
También es interesante destacar que la tension de
deformacion en tanto por uno supera el 100% hasta
aproximadamente los 400°C, lo que hace pensar que las
propiedades a impacto son superiores comparadas con el
comportamiento cuasi-estatico. Los parametros del
modelo correspondientes de encuentran en la Tabla 5.

Tabla 5. Pardametros del modelo para la aleacion
quinaria base Co-AI-W en 5 tramos.

Tramos T (°C) [X] pun[Y] m
0 25 1,100
1 600 0,900 4
2 739 0,500
3 875 0,200 3
4 1000 0,098 1,5
5 1200 0,005 0,5

5. CONCLUSIONES

El comportamiento de las superaleaciones a alta
temperatura no puede ser descrito por los modelos
constitutivos tradicionales como Johnson-Cook, los
cuales muestranuna caida continua de propiedades segin
aumenta la temperatura. Las aleaciones de alto
rendimiento pueden presentar anomalias térmicas que
incluyan tramos de endurecimiento y/o ablandamiento a
medida que aumenta la temperatura. El modelo
propuesto ha conseguido representar el comportamiento
de todas las aleaciones de este estudio, incluso habiendo
presentado cada una un comportamiento caracteristico
diferente de las demas.

Es un modelo sencillo, lo que permite un manejo mas
rapido y simple por el usuario para poder ajustarlo a
cualquier material que presente anomalias térmicas, ya

1200
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sean tramos de endurecimiento o ablandamiento en el
rango de temperaturas estudiadas.

El niimero de tramos que se afiadan hacen que aumenten
los parametros necesarios para describir los materiales,
porlo que es importante llegar aun equilibro que permita
describir el comportamiento experimental del material
sin necesidad de afladir demasiados parametros. En este
estudio se ha propuestoun ajuste por cincotramos queha
dado muy buenas aproximaciones en todos los casos.
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RESUMEN

Los criterios de sostenibilidad y resiliencia estan experimentando un fuerte impulso en ingenieria estructural, pero su apli-
cacion requiere a menudo elementos estructurales de precision en cuanto a configuracion geométrica y control de carga me-
canica. En el caso particular de los tendones destinados al pretensado o postensado estructural, las limitaciones que los cor-
dones de acero eutectoide trefilado presentan a este respecto son muy superiores a las de las barras de acero de alta re-
sistencia para construccion, pero este potencial resulta inaprovechable en gran medida debido a la fragilidad y la sensibi-
lidad a la fisuracion ambientalmente asistida de las barras. Los aceros con estructura martensitica de bajo carbono reciente-
mente desarrollados para elevar la temperatura de transicion ductil-fragil y aumentar la tenacidad se han incorporado a la
fabricacion de barras de construccion de alta resistencia y su tolerancia al dafio por fisuracion asistida es caracterizada en
este trabajo analizando mediante diagramas de fallo el comportamiento del acero en ensayos de carga lenta realizados con
probetas pre-dafiadas en un medio fuertemente agresivo.

PALABRAS CLAVE: Martensita de bajo carbono, tolerancia al dafio, fisuracion asistida, barras de acero de alta resis-
tencia para construccion

ABSTRACT

The incorporation of sustainability and resilience criteria in structural engineering for design, construction and
maintenance often requires very accurate structural members concerning geometrical configuration and loading control.
The high strength steel bars intended for use in prestressed concrete construction meet these conditions, but their
brittleness and sensitivity to environmentally assisted cracking entail a serious risk for structural integrity. However,
high strength steels with lath martensitic microstructure that rises toughness and lowers the transition temperature are
currently being developed and bars made from these steels have been commercialized for use in construction. The
damage tolerance of these bars when precracked and tensile loaded up to failure in an environment that strongly charges
the steel with hydrogen is assessed by comparing the recorded experimental behavior with different limit conditions in a
failure assessment diagram.

KEYWORDS: Lath martensite, damage tolerance, assisted cracking, high strength steel bars for construction

1. INTRODUCCION querida dan lugar a aceros de microestructura perliticas o
martensiticas. La sensibilidad de ambos tipos de barra a la
Las barras de acero de alta resistencia para construccion corrosion bajo tension en agua de mar y en medio FIP [3]
son un producto de gran utilidad en la ingenieria estructu- ha sido investigada previamente [4, 5], con resultados po-
ral avanzada que se requiere en edificacion y obra civil co satisfactorios como base para disefio resiliente por la
cuando los criterios de disefio incluyen los de versatilidad, elevada fragilidad o la baja resistencia a la fisuracion asis-
sostenibilidad y resiliencia. Seglin la normativa [1, 2], la tida de las barras estudiadas. Sin embargo, las barras
resistencia a traccion de estas barras tiene que superar estructurales martensiticas han experimentado recientes
1GPa para ser empleadas como armaduras activas en innovaciones tendentes a mejorar su comportamiento
hormigoén pretensado, y este requisito condiciona en gran frente a la fragilidad, incorporando al proceso de
medida el proceso de fabricacion, reduciendo su fabricacion tratamientos térmicos para producir aceros
tolerancia al dafio y a la fisuracién asistida por el martensiticos de alta resistencia con microestructuras que
ambiente hasta limites dificilmente compatibles con los mejoran su tenacidad y temperatura de transicion ductil—
criterios indicados. fragil [6].
Los tratamientos térmicos de fabricacion que proporcio- Los micromecanismos de resistencia a la fisuracion asis-
nan a las barras comerciales la resistencia a traccion re- tida de estas barras fueron objeto de estudio por parte de
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los autores en un nimero anterior de esta revista [7],
llegandose a la conclusion de que la singular
microestructura del acero, con tres niveles de agregacion
de sus componentes [8], no daba lugar a que las mejoras
alcanzadas en cuanto a temperatura de transicion no se
extendian necesariamente a fisuracion asistida, toda vez
que los micromecanismos de dafio determinantes de los
comportamientos respectivos diferian significativamente
por trasladarse de un nivel de agregacion a otro.

En este trabajo se estudia el comportamiento macroscopi-
co de las mismas barras frente a la fisuracion asistida, me-
diante metodologias ingenieriles de evaluacion de toleran-
cia al dafio. Para ello se han realizado ensayos de traccion
lenta del acero con probetas pre-dafiadas en el ambiente
altamente agresivo y fragilizante del medio FIP [3]. Los
resultados son analizados con el apoyo fractografico de la
microscopia electronica de barrido en términos del pro-
greso de la fisuracion en relacion con las condiciones de
carga y de la capacidad del acero fragilizado para oponer-
se al mismo.

2. MATERIALES Y EXPERIMENTACION
2.1. Material

El material utilizado para llevar cabo la investigacion es
acero de alta resistencia y estructura martensitica, con la
composicion quimica dada en la tabla 1. Fue suministra-
do por el fabricante en barras lisas de 23 mm de diametro
por ser su forma final como producto comercial de cons-
truccion, principalmente para su uso en tendones estructu-
rales y armaduras activas. Estas barras se conforman por
laminado en caliente y adquieren sus caracteristicas defi-
nitivas mediante un tratamiento térmico final de temple y
revenido.

Tabla 1. Composicion quimica del acero estudiado

Cu| Ni | Cr | Fe

0,02

C |Mn|Si| P S
0,72|1,68(0,0110,002

0,47 0,01 0,48| bal

Tabla 2. Propiedades mecdnicas del acero estudiado
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Las propiedades mecanicas que indican el comportamien-
to del acero figuran en la tabla 2 y se han determinado me-
diante ensayos de traccion simple realizados con probetas
cilindricas de 5 mm de diametro y cabezas roscadas que
fueron extraidas de las barras haciendo coincidir las direc-

74

ciones longitudinales respectivas. Una caracteristica desta-
cada del acero que ponen de manifiesto estos ensayos de
traccion simple es su baja capacidad de endurecimiento
por deformacion

La microestructura martensitica del acero, determinada por
medio de analisis metalografico y microscopia electronica
de barrido, puede observarse en [7].

2.2. Ensayos de traccion lenta

La figura 1 muestra las probetas empleadas para los ensa-
yos de traccion lenta. La configuracion elegida parte de un
cuerpo cilindrico de 5,5 mm de diametro con cabezas ros-
cadas de M5 y fuste coaxial de seccion transversal rectan-
gular de 2,5x5,3 mm?. El fuste abarcaba 23 de los 60 mm
comprendidos entre los arranques de las cabezas roscadas
con las transiciones correspondientes. La direccion del eje
de las probetas era la direccion longitudinal de las barras.
En el centro de una las dos caras estrechas del fuste se
practico una entalla en V por electroerosion, con profun-
didad entre 0,1 y 0,5 mm.

Figura 1. Geometria e instrumentacion de las probetas
SENT empleadas en los ensayos de traccion lenta
(B=2,5 mm, W=5,3 mm)

Los ensayos realizados consistieron en someter las probe-
tas a carga creciente de traccion con el fuste rectangular
sumergida en la solucion acuosa de tiocianato amonico al
20% y a 50°C que la Federacion Internacional del Preten-
sado (FIP) prescribe para evaluar la sensibilidad de los
aceros de pretensado a la corrosion bajo tension [3]. La so-
lucion FIP genera un medio fuertemente agresivo que fra-
giliza localmente el acero a partir de un concentrador de
tensiones y el area fragilizada se fisura; la concentracion
de tensiones se traslada al nuevo frente de fisura y el pro-
ceso se repite hasta que el tamafio de fisura es suficiente
para acelerarlo inestablemente o para provocar el colapso
por sobrecarga. La velocidad de carga aplicada ha sido
propia de un ensayo de traccion lenta, con el actuador de
la maquina de ensayos desplazandose a 0,0005 mm/min.
Algunos ensayos se han instrumentado con el sistema di-
gital computerizado de medida de deformaciones VIC-2D,
recubriendo con pintura moteada la superficie de la boca
de la entalla. Las motas se desplazan solidariamente con
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la probeta y son fotografiadas digitalmente a la frecuencia
programada por una camara digital de alta resolucion. El
post-procesador del video-extensémetro analiza la serie
de imagenes digitales para identificar en cada una las po-
siciones que las motas de la base de medida elegida ocu-
pan sobre la matriz de pixeles de la camara. Con esta in-
formacion basica, el post-procesador calcula los desplaza-
mientos relativos de interés a lo largo del ensayo, cuyos
valores se transforman posteriormente en absolutos a tra-
vés de la escala de las imagenes y se sincronizan con los
de carga y desplazamiento del actuador registrados por la
maquina de ensayos. En los ensayos instrumentados, la
extensometia VIC permitié medir el COD o apertura de
la fisura en la superficie de la probeta, tal como indica la
figura 1.

En medio FIP se realizaron 4 ensayos de traccion lenta
con probetas entalladas y otros 6 con probetas entalladas
y posteriormente prefisuradas por fatiga hasta alcanzar
profundidades de fisura (dimension a de la figura 1) com-
prendidas entre 0,9 y 2,3 mm. Ademas, se realizaron
otros 4 ensayos con probetas entalladas y prefisuradas por
fatiga en medio inerte, con la velocidad de carga propia
de los ensayos de traccion simple (0,05 mm/min). Los 4
ensayos realizados en medio FIP con probetas entalladas
y uno de los realizados con probeta entallada y prefisurada
fueron interrumpidos y llevados hasta rotura en aire, tras
someter las probetas al tratamiento térmico descrito en [7]
para tintado de las superficies fisuradas y deshidrogena-
cion. Los 9 ensayos restantes realizados con probetas enta-
lladas y prefisuradas, 4 en aire y 5 en medio FIP, fueron
prolongados hasta rotura.

En todos los ensayos la observacion de la superficie de
rotura en el microscopio electronico de barrido permitio
medir las profundidades de la entalla, de la fisura de
fatiga y de la fisura generada en su caso por el medio FIP

F (kN)

0 100

200

durante el ensayo. En tres de estos ultimos se pudo
estimar ademas el tamafio de fisura en distintas fases del
proceso de carga mediante las imagenes de una cara
lateral de las probetas tomadas con una segunda camara de
alta resolucion. Tales imdgenes permitieron medir la
profundidad exterior de las fisuras y estimar la profundidad
media aplicando la correlacion previamente establecida
entre ambas a partir de los diferentes frentes de fisura
observados directamente en las superficies de fractura de
las probetas.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES
3.1. Resultados de los ensayos

En la figura 2 puede verse el registro carga-COD
obtenido en el ensayo realizado en medio FIP sin llegar a
la rotura con una probeta entallada y prefisurada por
fatiga. El registro incluye la descarga de interrupcion del
ensayo de traccion lenta y la posterior recarga hasta
rotura en aire. Los valores de la carga y del COD,
medidos mediante la video-extensometria VIC, propor-
cionan las pendientes de las rectas de carga inicial y de
descarga, univocamente relacionadas [9] con el tamafio a
de fisura para la probeta de la figura 1 mientras el
comportamiento dominante sea elastico-lineal.

146 +342 (1—cos7‘5) .

( n5)2 : E'B W
COS—H—
2

COD=4a

donde & = a/W es la profundidad relativa de la fisura y E”
es el modulo de elasticidad generalizado para tension o
deformacion plana.

= Rotura

Prefisuracion
asistida

Prefisuracion
b, v por fatiga

CODS5 (um)

300 400

Figura 2. Superficie de rotura y registro carga-COD del ensayo de una probeta entallada y prefisurada por fatiga:
traccion lenta en medio FIP, descarga y traccion hasta rotura en aire

Los valores del tamafio de fisura a, que se deducen de las
pendientes de la figura 2 coinciden plenamente con los
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observados en la superficie de fractura incluida en la
misma figura, una vez promediados a lo largo del frente
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para asimilar éste al de la fisura de la figura 2.

En probetas planas como las empleadas en los ensayos, la
zona plastica del frente de la fisura se mantiene confinada
sin que la concentracion de tensiones elastico-lineal deje
de ser dominante (régimen SSY: small scale yielding)
hasta que el factor de intensidad de tensiones K supera el
valor limite [10]:
K£R,,04B )
que para las propiedades del acero y el espesor de las pro-
betas es de 31 MPam”2. En régimen SSY, el COD, la car-
ga F y la profundidad a de fisura verifican la ecuacion (1),
de modo que los valores medidos de COD y F permiten

determinar a. Para la probeta de la figura 1, el factor de in-
tensidad de tensiones es [9]:
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Figura 3. Tamaiio de fisura y factor de intensidad de
tensiones frente al COD en un ensayo de traccion lenta
en medio FIP de una probeta entallada y prefisurada

por fatiga.

La ecuacion (2) determina el valor de la profundidad de
fisura a para valores dados de la carga F y del COD, y la
ecuacion (3) el de K. Los valores aggy asi hallados so6lo
son predicciones validas si K verifica la desigualdad (2).
La figura 3 muestra el resultado que se obtiene realizando
estas predicciones para los valores F y COD de la figura 2
correspondientes a la fase de carga en medio FIP. En
términos de K el limite del régimen SSY es de 31 MPam”2
y determina el de la profundidad de fisura aggy por encima
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del cual estos valores dejan de ser predicciones validas
del tamaio de fisura.
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Figura 4. Morfologia fractogrdfica general y de detalle
de la fisuracion asistida por el medio FIP en ensayos de
traccion lenta.

Los valores de la profundidad de fisura medidos directa-
mente, tanto en la superficie de fractura como en la cara
lateral de la probeta, se han representado también en la fi-
gura 3 e indican que la transicion de la fisura de fatiga a la
fisuracion asistida se produce en régimen SSY, y que al ter-
minar éste, la capacidad de carga de la probeta cede hasta
estabilizarse (figura 2). La fisuracion asistida progresa du-
rante la fase de transicion a un ritmo superior al que man-
tiene mientras la capacidad de carga cede, pero muy infe-
rior al de la fase de carga estable. Este proceso es consis-
tente con las caracteristicas fractograficas de la superficie
de fisuracién asistida, que pueden verse en la figura 4. La
irregular morfologia de la zona de transicion difumina sus
limites y dificulta la asignacion de un tamafo de fisura di-
ferenciado del de prefisuracion por fatiga.
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El tamafio de los componentes microestructurales cuya se-
paracion da lugar al avance de la fisuracion en las fases
de cedencia y de carga estable es analogo al observado
para el mismo acero en probetas entalladas y sometidas a
traccion lenta hasta rotura en medio FIP [7]. La separacion
se produce a través de las fronteras entre los paquetes
martensiticos, que constituyen el ultimo nivel de
agregacion de la cadena microestructural. La accion del
hidrégeno las debilita y confiere a los paquetes la
condicion de eslabon mas débil, detentada en ambiente
inerte por los bloques de listones que componen los
paquetes [7].

La morfologia de fractura permite apreciar una diferencia
relevante de las fronteras entre paquetes a través de las cua-
les se propaga la fisura en las fases de cedencia de la carga
y de carga estable. Los entrantes y salientes que llenan las
superficies de la fisura son huellas de los bloques de listo-
nes arrancados al separarse los paquetes, y la mayor frag-
mentacion que presentan los generados en la fase de ce-
dencia indica que los paquetes y/o conjuntos de paquetes
separados proceden de distintos granos austeniticos
previos, es decir la frontera entre paquetes a través de la
cual la fisura se ha propagado fue también frontera de
dichos granos. Las singularidades que contienen estas
fronteras incrementan su capacidad como sumideros para
el hidrogeno que el frente de fisura atrae por su caracter
de concentrador de tensiones, y consecuentemente resultan
mas debilitadas que el resto. No obstante, esta diferencia
de comportamiento entre las fronteras de los paquetes
martensiticos deja de ser determinante en la captacion de
hidrégeno cuando la afluencia de éste al frente de fisura se
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multiplica al intensificarse la concentracion de tensiones
con el crecimiento de la fisura. La fase de carga estable se
produce cuando la velocidad de fisuracion asistida es
suficiente para que la probeta aumente de longitud a la
velocidad impuesta por el actuador de la maquina sin
necesidad de incrementar la carga.

4. ANALISIS DE TOLERANCIA AL DANO

Los resultados de los ensayos de fisuracion asistida y de
rotura realizados en medio FIP y en medio inerte con pro-
betas en diferentes estados de dafio inicial se han repre-
sentado en el diagrama de tolerancia al daflo de la figura
5, cuyas ordenadas F/F, y abscisas Ay/A, son valores rela-
tivos de la carga de fisuracion y/o rotura, F, aplicada a las
probetas y del area fisurada A;. Los valores de referencia
correspondientes Fy = R, BW y Aj = BW son la capacidad
resistente y la seccion transversal de la probeta de la
figura 1 en ausencia de fisura, para la resistencia a
traccion R, del acero dada en la tabla 1.

Las dos curvas incorporadas al grafico corresponden a la
condicion limite de régimen SSY y a la condicion de ago-
tamiento plastico, respectivamente determinadas por la
ecuacion (3) para el valor limite (2) de K, y por la carga
de agotamiento plastico Fy resultante de las tensiones in-
dicadas en la figura 5:
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Figura 5. Diagrama de tolerancia al dafio con los resultados de los ensayos realizados.

Los resultados experimentales de rotura representados en
la figura 5 proceden de tres tipos de ensayos: a) carga
hasta rotura sin fisuracién asistida simultanea y con
fisuracion previa por fatiga (tridngulos rojos); b) carga

7

hasta rotura por traccién lenta en medio FIP y fisuracion
previa por fatiga (circulos rojos); ¢) carga hasta rotura sin
fisuracion asistida simultanea y con fisuracion previa por
traccion lenta en medio FIP (circulos blancos). En todos
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los casos la carga de rotura considerada ha sido la carga
maxima registrada en el ensayo. Los resultados de
fisuracion asistida de la figura 5 (circulos azules) proceden
de los ensayos de traccion lenta en medio FIP durante los
cuales se realizaron también medidas del tamafio de
fisura sincronizadas con las de la carga aplicada y del
COD. Dos de ellos se prolongaron hasta el colapso de la
probeta y en el tercero (figura 2) la probeta fue
descargada en la fase de carga estable para ser
deshidrogenada y cargada de nuevo en ambiente inerte
hasta rotura.

Las cargas de rotura medidas en los ensayos indican que
el colapso de las probetas se produce tras el agotamiento
plastico del ligamento resistente, tanto en medio FIP
como en ambiente inerte, ¢ independientemente de que la
fisura inicial haya sido generada por fatiga o mediante
traccion lenta asistida por hidrégeno. El efecto de la
fisuracion asistida, previa o simultanea al proceso de carga
hasta colapso, se limita a reducir el margen que separa la
carga de rotura de la de agotamiento plastico en ausencia
de fisuracion asistida. Estas tltimas condiciones se dan en
los ensayos con prefisuracion asistida o por fatiga y
traccion hasta rotura en ambiente inerte.

En términos del factor de intensidad de tensiones, el um-
bral de fisuracion asistida por hidrégeno en medio FIP es
inferior al valor limite de régimen SSY (31 MPam"2) para
las probetas empleadas en los ensayos. El crecimiento de
la fisura inicial en este régimen es muy reducido, pero una
vez superado, el crecimiento de la fisura se acelera fuer-
temente y la fisuracion asistida progresa sin aumento de
carga hasta que el ligamento resistente se agota plastica-
mente y se produce el colapso de la probeta. Asi pues, la
accion del hidrogeno suministrado por el medio FIP da lu-
gar a un severo proceso de fisuracion asistida que no pro-
duce el fallo del acero antes del agotamiento plastico.

5. CONCLUSIONES

El acero con estructura martensitica de bajo carbono em-
pleado en la fabricacion de barras de alta resistencia para
construccion no experimenta pérdidas drasticas de toleran-
cia al dafio a causa de la fisuracion asistida por hidrogeno.

Los ensayos de traccion lenta realizados en un medio con
alta capacidad de fragilizacion sobre probetas previamen-
te dafiadas ponen de manifiesto la sensibilidad del acero
al hidrogeno, cuya accion consiste en extender el dafio pre—
existente como fisuracion asistida en una fase de iniciacion
y otra de propagacion. El paso de una fase a otra se pro-
duce al concluir el régimen SSY y la resistencia que el ace-
ro opone a la fisuracion se reduce fuertemente en la fase
de propagacion. Sin embargo, la fragilizacion del acero por
la accion del hidrogeno se mantiene localizada en el
frente de fisura y es insuficiente para provocar la rotura
fragil de la probeta antes del agotamiento plastico del liga-
mento resistente. El micromecanismo de dafio causante de
este comportamiento es la separacion de los paquetes
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martensiticos a través de sus fronteras, limitada en la fase
de iniciacion a las pertenecientes a granos austeniticos
previos.
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RESUMEN

La norma de ensayo para el analisis de la tension residual por difraccion de rayos X propone el empleo de patrones con
un valor conocido de tensiones residuales normales para la validacion del método. Tal como los autores han explicado en
estudios anteriores, seria necesario disponer también de patrones con tensiones residuales tangenciales conocidas, de
modo que pudiera validarse el método de ensayo de manera independiente para cada una de las componentes de la tension
residual. Mediante el ensayo de torsion se pueden generar tensiones residuales tangenciales si se controlan de forma
precisa los parametros del mismo, como por ejemplo el angulo maximo de giro aplicado o el nimero de ciclos de carga
y descarga del momento torsor aplicado. En el presente estudio se va a someter un alambron eutectoide (microestructura
perlitica) a ensayos de torsion, con el fin de generar tensiones residuales tangenciales en la superficie de las muestras de
forma controlada. Las tensiones residuales se mediran por difraccion de rayos X, con el fin de establecer un procedimiento
para la fabricacion de muestras patron con tensiones residuales tangenciales conocidas.

PALABRAS CLAVE: Tensiones residuales, tensiones tangenciales, difraccion de rayos X, torsion.

ABSTRACT

The standard for residual stress analysis by X-ray diffraction proposes the use of standards with a known value of normal
residual stresses for the validation of the method. As the authors have explained in previous studies, it would be very
interesting to also have standards with known shear residual stresses, thus enabling the test method to be validated
independently for each of the residual stress components. The torsion test can generate shear residual stresses if the test
parameters, such as the maximum applied rotation angle or the number of loading and unloading cycles of the applied
torsional moment, are carefully controlled. In the present study, a eutectoid wire rod (pearlitic microstructure) will be
subjected to torsional tests in order to generate shear residual stresses on the surface of the specimens in a controlled
manner. The residual stresses will be measured by X-ray diffraction, in order to establish a procedure for the fabrication
of standard samples with known tangential residual stresses.

KEYWORDS: Residual stresses, shear stresses, X-ray diffraction, torsion.

1. INTRODUCCION La técnica mas extendida para la determinacion de las

tensiones residuales es la difraccion de rayos-X. La
Las tensiones residuales son aquellas que permanecen en norma de ensayo UNE-EN 15305 [1] establece la
los materiales o componentes en ausencia de cargas metodologia para llevar a cabo este analisis. Para validar
externas. Estas tensiones son a menudo desconocidas ya el método de ensayo, la norma establece que es necesario
que son independientes de las tensiones aplicadas, las realizar medidas en muestras de referencia patron de
cuales suelen conocerse por calculo o especificaciones de tensiones residuales conocidas provenientes de
disefo y producto. Eso hace que las tensiones a las que programas de intercomparacion entre laboratorios [2] y
estd realmente sometido el componente tengan una cumplir ciertos criterios tanto para los valores de tension
indeterminacion que puede condicionar su durabilidad. normal como tension tangencial en dichas muestras de
Por ello, resulta de gran importancia determinar con referencia. Tal como los autores han explicado en
precision las tensiones residuales y establecer controles estudios anteriores [3], la técnica del shot peening no
de fabricacion y de calidad en aquellos componentes que resulta valida para la fabricacion de muestras patron con
puedan resultar criticos. tensiones residuales tangenciales, dado que con esta

técnica Unicamente se obtiene una distribucion

79



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

homogénea de tensiones residuales de compresion en la
region superficial del material.

El principal objetivo de este trabajo es establecer un
método de fabricacion de muestras patron con tensiones
residuales de cortadura conocidas. Para ello se han
realizado ensayos de torsion en muestras de alambron
eutectoide (acero perlitico). Las tensiones residuales se
han medido mediante difraccion de rayos X para
diferentes condiciones de descarga del material.

2. MATERIAL

Para la realizacion de los ensayos experimentales se han
fabricado muestras provenientes de un alambron
eutectoide (microestructura perlitica).

Tal y como describen los autores en estudios anteriores
[3], con el fin de minimizar la magnitud de las tensiones
generadas durante el mecanizado de las probetas de
ensayo se ha realizado un tratamiento térmico de alivio
de tensiones a una temperatura de 650°C durante un
tiempo de 3,5 horas. Para las probetas del ensayo de
torsion, este tratamiento se ha hecho en condiciones de
ultra alto vacio para evitar la oxidacion superficial del
material.

3. ENSAYOS MECANICOS
3.1. Ensayo de traccion

El comportamiento mecéanico del material se ha
caracterizado mediante ensayos de traccion simple en
probetas cilindricas cuyo perfil se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Perfil de las probetas de ensayo de traccion
simple (medidas en mm).

Con el fin de comprobar si el comportamiento mecanico
del material cambia debido al tratamiento térmico de
alivio de tensiones, se han ensayado a traccion simple
hasta rotura tres muestras sin el tratamiento térmico
(MO01, MO02 y MO03) y otras tres muestras con el
tratamiento térmico (TTO1, TT02 y TT03). En la figura 2
se muestran las curvas tension-deformacion para todas
las muestras y puede observarse un decrecimiento en el
valor del limite elastico, lo que supone un ligero
ablandamiento del material.
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Figura 2. Curvas tension-deformacion verdadera de los
ensayos de traccion simple paras las muestras sin
tratamiento térmico (M) y con tratamiento térmico (TT).

Por tanto, para la caracterizacion mecanica del material
se han escogido los valores de una de las muestras con el
tratamiento térmico de alivio de tensiones, en particular
de la muestra TTO03: valor del modulo elastico de 232GPa
y limite elastico de 650MPa.

3.1. Ensayo de torsion

Para la realizacion de los ensayos de torsion se han
preparado probetas cilindricas cuyo perfil se muestra en
la figura 3.

20

Figura 3. Perfil de las probetas de ensayo de torsion
(medidas en mm).

Para caracterizar el limite de rotura del material a torsién
se han ensayado dos probetas (T03 y T04), alcanzandose
un angulo de torsion en el momento de la rotura de 434°
y 367°, respectivamente.

Para el posterior estudio de las tensiones residuales
superficiales del material, se ha ensayado la probeta T06
hasta un angulo de giro de 340° y posteriormente se ha
descargado.

Se han realizado también ensayos de torsion con ciclos
de carga-descarga (sobre las probetas T07 y T08). En la
primera de ellas, se descarg6 la muestra para un valor del
angulo de giro igual a 100° hasta que la muestra alcanza
el equilibrio, y se volvio a aplicar un momento torsor
sobre la muestra en el mismo sentido hasta 180°. Como
se puede observar en la figura 4, la pendiente de la
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descarga no cambia en los ciclos realizados, lo que indica
que no se produce dafo. En la muestra TO8 se realizé un
ciclo de carga y descarga a +100°, posteriormente se
aplico un segundo ciclo en sentido opuesto hasta -100°, y
por ultimo se repitié un ultimo ciclo hasta un valor de
giro de +100°. En la Figura 5 se representa el ciclo de
histéresis de este proceso. Se puede observar que el valor
absoluto del momento torsor al final de cada ciclo
practicamente no cambia, lo que parece indicar que el
material no ha sufrido dafio por deformacion.
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Figura 4. Ensayo de torsion en la muestra T07 (ciclo de
carga y descarga a +180°)
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Figura 5. Ensayo de torsion en la muestra T08 (tres
ciclos de carga y descarga: +100°, -100°, +100°).

4. MEDIDA DE TENSIONES RESIDUALES

Las medidas se han realizado en el Laboratorio de
Medida de Tensiones Residuales (LMTR) de Ila
Universidad Politécnica de Madrid. El laboratorio se
encuentra acreditado por ENAC como laboratorio de
ensayos (1308/LE2435). El equipo que se ha empleado
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es un difractometro X-Raybot y se han realizado ensayos
triaxiales para obtener el tensor de tensiones residuales
completo (medidas a lo largo de tres direcciones). Los

parametros empleados en las medidas se muestran en la
Tabla 1:

Tabla 1. Parametros empleados en las medidas de
tensiones residuales por difraccion de rayos X.

Material Ferrita
Familia de planos {211}
Angulo de difraccion 20 | 156°
Radiacion Cr-Kq: 2.291A
Colimador diametro=2mm
Tiempo de exposicion 20s
Dir. axial = 0°
o Dir. circunferencial = 90°
Bisectriz = 45°
7 x13 [-40° hasta 40°]
1 — 106 1
S
Correccion LPA Si
Ajuste de 20 Pseudo Voigt

En la muestra T0O6 (muestra descargada a 340°), se han
medido las tensiones residuales sobre cinco puntos
diferentes localizados en el centro de la probeta. Los
resultados de estas medidas se muestran en la Tabla 2,
donde pueden observarse valores altos de tensiones
residuales de cizalla, del orden de -250 MPa.

Tabla 2. Valor de las tensiones residuales en la superficie
de la muestra de ensayo T06 (descargada a 340°).

T06
Descarga = 340°, [MPa]
12 —-238 10 19 17 4
Punto 1 o=|(-238 -2 —6|+x(17 19 4
10 -6 0 4 4 14
—26 —236 12 16 14 3
Punto 2 o= (—236 -9 —9) + (14 16 3 )
12 -9 0 3 3 11
-6 —257 16 19 17 4
Punto 3 o=|-256 13 -8 |x(17 19 4
16 -8 0 4 4 14
13 —258 21 17 15 3
Punto 4 oc=|-258 21 -7])£(15 17 3
21 -7 0 3 3 12
12 —250 12 19 17 4
Punto 5 o=|(-250 -2 —6|x(17 19 4
12 -6 0 4 4 14

En la muestra TO7 se han medido las tensiones residuales
sobre un punto central de la superficie después de cada
ciclo de carga y descarga: +100° y +180°,
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respectivamente. En la Tabla 3 se muestran los resultados
obtenidos. Se puede observar que el valor de la tension
residual de cizalla tras la descarga a 180° (-240 MPa
aproximadamente) es muy similar a los valores obtenidos
en la muestra T06 tras la descarga a 340°. Esto significa
que no es necesario someter al material a un momento
torsor cercano al limite de rotura para inducir tensiones
residuales elevadas sobre el material.

Tabla 3. Valor de las tensiones residuales en el mismo
punto de la superficie de la muestra de ensayo T07
después de los ciclos de carga y descarga a 100°y 180°.

TO7
[MPa]

3 —227 17\ /15 13 3
Dislcg(;%a o= (—227 -8 —8) + (13 15 3 )

17 -8 0 3 3 11

-7  —242 22\ /18 16 4
Dislcga(;?a o= (—242 0 —7) + (16 18 4 )

22 -7 0 4 4 13

En la muestra TO8 se han medido las tensiones residuales
sobre un punto central de la superficie después de cada
ciclo de carga y descarga: +100°, -100° y +100° de nuevo.
En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos. Los
valores de tensiones residuales tras finalizar el primer
ciclo y el tercer ciclo de carga y descarga (+100°) no
presentan diferencias significativas. Es bastante
significativa la inversion del signo de las tensiones
residuales después de la descarga a -100°, con valores de
unos 250 MPa.

Tabla 4. Valor de las tensiones residuales en el mismo
punto de la superficie de la muestra de ensayo TO8
después de los ciclos de carga y descarga.

TO08
[MPa]
14 211 5 15 13 3
Dislcgé‘ga o= <_211 -5 —1) + (13 15 3 )
5 -1 0 3 3 11
—20 248 -—14 19 17 4
Deii)%roga o= (248 32 -9 ) + (17 19 4 )
= —14 -9 0 4 4 14
0 —-206 -2 15 14 3
Descilrga o=|-206 -9 -—-1|+(14 15 3
+100° (2) -2 -1 0 3 3 11

Para la fabricacion de muestras patrén de tensiones
residuales tangenciales conocidas a partir de las probetas
ensayadas a torsion, unicamente es necesaria la seccion
reducida de las probetas. Los autores han demostrado que
pueden cortarse las probetas mediante electroerosion
(EDM) sin modificar el estado tensional del material [3].
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5. CONCLUSIONES

e Mediante el ensayo de torsion se han generado
tensiones tangenciales residuales de manera
controlada y reproducible en una muestra de
alambroén eutectoide.

e Los ciclos de carga y descarga en torsion realizados
no parecen causar dafio al material y el nivel de
tensiones residuales tangenciales se mantiene
aproximadamente constante para un determinado
valor del angulo de giro, independientemente del
numero de ciclos de carga y descarga realizados.
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RESUMEN

En el presente articulo, se analiza la influencia del proceso de fabricacion sobre el comportamiento en fractura a nivel
microscopico de probetas cilindricas entalladas axisimétricas de acero perlitico con distintos grados de trefilado. Para
ello, se tomaron muestras de los diferentes escalones de la cadena real de fabricacion. Concretamente, ademas del
alambron inicial y del alambre de pretensado fuertemente trefilado, se han utilizado dos aceros con grado de trefilado
intermedio. El estudio se ha llevado a cabo con técnicas de microscopia electronica de barrido (MEB) y de analisis de
imagen para conseguir medir y establecer la zona de proceso de fractura (ZPF) en cada caso.

PALABRAS CLAVE: acero perlitico trefilado, entalla, micromecanismos de fractura.

ABSTRACT

This paper deals with the influence of the manufacturing process on the microscopic fracture behaviour of
axisymmetric notched specimens of pearlitic steels with different degrees of cold drawing. To this end, samples from
different steps of the manufacturing chain were obtained. Specifically, in addition to the initial hot rolled material and
the heavily cold drawn prestressing steel, two steels with intermediate cold drawing degrees have been used. The study
was made through scanning electronic microscopy (SEM) and image analysis techniques in order to measure and
define the fracture process zone (FPZ) in each case.

KEYWORDS: cold drawn pearlitic steel, notch, fracture micromechanisms.

1. INTRODUCCION Las entallas son consideradas como defectos y, por lo
tanto, actian como concentradores de tensiones en el
Dentro del campo de la ingenieria civil, uno de los usos fondo de las mismas [4] y generan una distribucion
mas comunes del acero perlitico trefilado es en forma de tensional triaxial en sus proximidades, que condiciona
alambres o cables de pretensado, disefiados para soportar tanto el comportamiento elastoplastico como el proceso
altos esfuerzos tensionales y medios agresivos. Estos de fractura [5, 6].
aceros se fabrican mediante el trefilado de un alambron
inicial de acero previamente laminado en caliente. En este articulo, se analizan las superficies de fractura de
probetas axisimétricas entalladas de acero perlitico
El trefilado consiste en someter al alambron a diferentes pertenecientes a diferentes pasos de la cadena real de
etapas de deformacion en frio con la finalidad de trefilado y con diferentes geometrias de entallas en “V”.
aumentar, debido al fenémeno de endurecimiento por
deformacion, el limite elastico del material. Deben Para ello, se hizo uso de la microscopia electronica de
tenerse en consideracion los apreciables cambios que barrido (MEB), que permiti6 elaborar mapas de fractura
sufre la microestructura de los citados aceros debido al microscopica (MFM) que fueron examinados con un
trefilado [1-3] y que condicionan su comportamiento software de andlisis de imagen. A partir de dicho
frente a la fractura y la fatiga en los diferentes ambientes analisis, se pudo elaborar un estudio para relacionar la
en los que se emplean, pudiéndose ver comprometida la ductilidad y el grado de trefilado y se delimitaron los
integridad estructural de los elementos y estructuras de diversos micromecanismos de fractura para las distintas
hormigoén pretensado en los que se usan. geometrias de entalla y pasos de trefilado.
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2. PROCEDIMIENTO
2.1. Material empleado y geometrias

Se realizaron ensayos de fractura bajo solicitacion de
traccion en probetas de acero perlitico obtenidas de la
cadena real del proceso de trefilado, facilitadas por la
empresa Trefilerias Quijano S. A.

Se han utilizado probetas de acero perlitico de
composicion eutectoide, con distinto limite elastico y
varios niveles de endurecimiento por deformacion.
Ademas del alambron inicial (EO) y del alambre de
pretensado fuertemente trefilado (E7), se han incluido
dos aceros con grado de trefilado intermedio (E3 y E4).
La Tabla 1 contiene el diametro (D) de los alambres, el
limite elastico (oy) y la resistencia a traccion (omax) de
los aceros. La Fig. 1 muestra la microestructura [7].

Tabla 1. Parametros mecanicos del acero E [7]

Acero EO E3 E4 E7
D (mm) 11.03 8.21 7.49 5.04
oy (GPa) 0.72 0.93 1.02 1.49

Omax (GPa) 1.23 1.41 1.50 1.83
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Fig. 1. Microestructura de la seccion transversal del
acero EO y E7 [7]

Las probetas empleadas son de seccion cilindrica y
poseen una entalla mecanizada en forma de “V” con
diferentes geometrias (Fig. 2). Los pardmetros que
gobiernan la geometria de la entalla son: el angulo de
abertura entre flancos de la entalla (6), que puede ser de
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30 0 90°, y el radio de curvatura en el fondo de entalla
(p), que toma tres valores distintos para cada angulo. El
parametro C hace alusion a la profundidad de la entalla.

D2

oz
Fig. 2. Esquema de las probetas y de la entalla, donde se
muestran los parametros que la definen

En la Tabla 2 se recogen las medidas ideales de las
entallas mecanizadas. Estas medidas practicamente no
difieren de las reales, excepto en algin caso. La
nomenclatura de las probetas es la siguiente: una
primera letra (E), que hace referencia a la composicion
quimica del acero, seguida del nimero correspondiente
al paso de trefilado. A continuacién, un nimero romano
(I, 11, IIT) indica cada uno de los radios de curvatura en
el fondo de la entalla (siendo I > II > III) y, por ultimo,
un subindice que hace alusion al angulo de abertura de
la entalla (30 o0 90°).

Tabla 2. Medidas ideales de las entallas en mm

(valores de 8 de 30 y 90°)
Entalla
Acero Tipo [ Tipo II Tipo 111
P C p C p C
EO | 033 { 1.65 | 0.17 | 1.65 {=0.00! 1.65
E3 025§ 1.23 { 0.12 | 1.23 {=0.00 | 1.23
E4 {022 { 1.12 { 0.11 { 1.12 {=0.00{ 1.12
E7 0.15 | 0.76 | 0.08 | 0.76 | =0.00| 0.76

2.2. Ensayos de fractura

Las probetas se sometieron a ensayos de fractura en aire
bajo solicitacion de traccion. Se realizaron, excepto en
casos en los que se necesitd un ensayo complementario,
dos ensayos para cada geometria (6 en total) y grado de
trefilado (4 en total).

3. ANALISIS FRACTOGRAFICO

Una vez realizados los ensayos, se analizaron las
superficies de fractura de cada una de las probetas,
haciendo uso del microscopio electronico de barrido
(MEB). A partir de las fractografias, se elaboraron los
mapas de fractura microscopica (MFM), que se estudiaron
mediante un software de analisis de imagen.
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Fig. 4. Fractografias (E313, superior, y E3IIlg, inferior) Fig. 6. Fractografias (E71s, superior, y E71113, inferior)
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El comportamiento en fractura para el alambron (EO) es
isotropo, comenzando a observarse anisotropia en el
acero débilmente trefilado (E3). El comportamiento es
anisotropo en los aceros fuertemente trefilados (E4 y E7),
apareciendo deflexiones en el camino de fractura. Se
identifican tres regiones de fractura en las probetas
ensayadas: (a) corona exterior, creada por coalescencia
de microhuecos (CMH), (b) zona de proceso de fractura
(ZPF), en la que hay una transicion de CMH a CMH* (en
ocasiones, se distingue con dificultad), y (c) zona interna,
dominada por el clivaje (C).
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Fig. 8. Evolucion de xn, con el trefilado

Los MFM han sido estudiados con detalle gracias al
empleo de un software para el analisis de imagenes, con
el que se midieron las superficies finales (Sr) y las
superficies de la corona exterior, asi como las
profundidades maxima (¥max), minima (Xmin) y media (xm)
de ésta. Con los datos de superficie inicial (S) y final de
las probetas, se calculd la reduccion de area que éstas
experimentan (Z) mediante la expresion (1).

Z=(100-(S-S))/ S (1)

En la Fig. 7, se observa, en general, que los valores mas
elevados de Z pertenecen a las entallas con un mayor
angulo de abertura (90°). Los valores minimos de
reduccion de area corresponden a las probetas del acero E7
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(mayor trefilado). Los puntos anomalos que se pueden ver
(E4lllz y E7IIl3) son debidos a un defecto en el
mecanizado de las entallas (poseen una profundidad menor
de la debida). Por tanto, las probetas con un mayor angulo
de abertura presentan mayor ductilidad.

El analisis de la evolucion de xm con el trefilado (Fig. 8.)
muestra que, en general, salvo algun caso, la profundidad
media de la corona exterior disminuye con el trefilado.

4. CONCLUSIONES

Al analizar los micromecanismos de fractura de las
probetas entalladas descritas en este articulo, se llegd a la
conclusion de que predomina el mecanismo dictil
denominado coalescencia de microhuecos (CMH) y la
fractura por clivaje (C), que es un mecanismo fragil. Se
elaboraron mapas de fractura microscopica (MFM) de las
superficies de fractura de todas las probetas ensayadas. Esto
permiti6 estudiar las fractografias con un software de
analisis de imagenes, observandose que el acero se
comporta de forma similar en los primeros pasos de
trefilado, haciéndose mas fragil en el ultimo paso de la
cadena debido a la anisotropia resistente.
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RESUMEN

En el presente articulo, se analiza la influencia del proceso de fabricaciéon sobre el comportamiento en fractura de
probetas cilindricas entalladas axisimétricas de acero perlitico con distintos grados de trefilado. Para ello, se tomaron
muestras de los diferentes escalones de la cadena real de fabricacion. Concretamente, ademas del alambron inicial y del
alambre de pretensado fuertemente trefilado, se han utilizado dos aceros con grado de trefilado intermedio. El limite
elastico del acero (funcion del grado de trefilado) se considera la variable fundamental para esclarecer las consecuencias
del proceso de fabricacion en el comportamiento en servicio en presencia de defectos geométricos superficiales de tipo
entalla. Ademas, el efecto de la triaxialidad tensional en el proceso de fractura también puede analizarse, ya que se han
utilizado diferentes geometrias de entalla en el programa experimental llevado a cabo.

PALABRAS CLAVE: acero perlitico trefilado, entalla, comportamiento en fractura, triaxialidad tensional.

ABSTRACT

This paper deals with the influence of the manufacturing process on the fracture behaviour of axisymmetric notched
specimens of pearlitic steels with different degrees of cold drawing. To this end, samples from different steps of the
manufacturing chain were obtained. Specifically, in addition to the initial hot rolled material and the heavily cold drawn
prestressing steel, two steels with intermediate cold drawing degrees have been used. The yield strength of the steel
(which is a function of the cold drawing degree) is considered as the fundamental variable to elucidate the consequences
of the manufacturing process on the posterior service behaviour in the presence of geometric defects such as notches. In
addition, since very different notched geometries are used in the experimental programme, the effect of the stress
triaxiality on the fracture process can also be analyzed.

KEYWORDS: cold drawn pearlitic steel, notch, fracture behaviour, stress triaxiality.

1. INTRODUCCION resistencia con diferente limite elastico originado por
el trefilado progresivo del proceso de fabricacion.

Los defectos de tipo entalla producen una concentracion

de tensiones en el fondo de la misma [1] y una

distribucion triaxial en sus proximidades que influyen 2. PROCEDIMIENTO

significativamente en el comportamiento elastoplastico

y en el proceso de fractura [2,3]. Tales imperfecciones 2.1. Material empleado y geometrias

suelen aparecer debido a defectos previos o bien a

condiciones especificas de trabajo. Se han empleado probetas de acero perlitico de
composicion eutectoide. Este acero fue facilitado por la

En este articulo, se ha modelizado numéricamente, a empresa Trefilerias Quijano S. A. y pertenece a la cadena

través del método de los elementos finitos (MEF) en real de fabricacion del mismo. Son probetas con distinto

régimen elastoplastico y con grandes deformaciones, limite elastico y varios niveles de endurecimiento por

el proceso de fractura bajo solicitacion de traccidon en deformacion. En concreto, ademas del alambron inicial

probetas entalladas axisimétricas de acero perlitico con (E0) y del alambre de pretensado fuertemente trefilado

distintos grados de trefilado. Se han obtenido (E7), han sido considerados otros dos aceros con grado de

diferentes variables internas que han sido estudiadas. trefilado intermedio (E3 y E4). La Tabla 1 refleja el

Ademas, se lleva a cabo un andlisis del proceso de diametro (D) de estos alambres, el limite elastico (oy) y

fractura en alambres entallados de acero de alta la resistencia a traccion (omsx) de los mismos.
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Tabla 1. Parametros mecanicos del acero E [4]

Acero EO E3 E4 E7
D (mm) 11.03 8.21 7.49 5.04
oy (GPa) 0.72 0.93 1.02 1.49

omix (GPa) 1.23 1.41 1.50 1.83

Las probetas usadas en el presente estudio son
cilindricas y poseen entallas en forma de “V” con
distintas geometrias (Fig. 1). Estas entallas cuentan
con dos angulos de abertura entre flancos (6)
diferentes (30 y 90°). Hay tres radios de curvatura (p)
distintos en el fondo de la entalla, para cada uno de los
dos angulos anteriores. La profundidad de la entalla
viene determinada por el parametro C.

r

101

i
el o i
xl P D2

1
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Fig. 1. Esquema de la porcion de probeta entallada
empleada para el calculo

Las medidas ideales de las entallas que se enviaron a
mecanizar a un taller externo se pueden observar en la
Tabla 2. Estas difieren muy poco de las reales, salvo en
algun caso. Con el fin de facilitar la identificacion de las
probetas, se utiliza una nomenclatura que comienza con
la letra que representa la composicion quimica del acero
(E) seguida de los numeros 0, 3, 4 6 7, que indican los
pasos de trefilado que ha sufrido la probeta entallada
considerada. Después, se han usado los ntimeros
romanos I, II y III para designar los tres radios de
curvatura diferentes en el fondo de la entalla, de tal
forma que las probetas de tipo I tienen el mayor radio
de curvatura, las de tipo II poseen un radio de
curvatura intermedio y las de tipo III son las que
tienen el menor radio de curvatura. Por ultimo, y
mediante un subindice, se indica el angulo de abertura
entre flancos que tiene la entalla correspondiente a la
probeta en cuestion.

Tabla 2. Medidas ideales de las entallas en mm

(valores de 6 de 30 y 90°)
Entalla
Acero Tipo I Tipo II Tipo III
p C p C p C
EO | 033 | 1.65 | 0.17 | 1.65 {=0.00| 1.65
E3 025 {123 { 0.12 { 1.23 {=0.00{ 1.23
E4 | 022 { 1.12 { 0.11 | 1.12 {=0.00{ 1.12
E7 0.15 | 0.76 | 0.08 | 0.76 | =0.00| 0.76
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2.2. Condiciones de calculo

Para llevar a cabo el calculo numérico mediante el
programa informatico MSC. Marc Mentat 2013, se han
modelizado las probetas representativas de cada acero y
geometria de entalla, a partir de las medidas reales de
las mismas, es decir, incorporando las variaciones
producidas en el mecanizado. De esta manera, se han
llevado a cabo un total de 24 simulaciones. Debido a la
doble simetria que tienen dichas probetas, basta con
modelizar 1/4 de la fraccion situada entre las dos
cuchillas del extensometro. Estas fracciones se han
representado mediante mallas bidimensionales (Fig. 2).

La ley de comportamiento del material se ha definido en
el programa de célculo (MEF) a través de la curva
tension-deformacion plastica verdadera propia de cada
acero [4]. Ademas, se ha introducido el médulo de Young
(E) para cada alambre, asi como el coeficiente de Poisson
(v) del acero. El criterio de plastificacion utilizado en
todos los casos ha sido el de von Mises. Para poder
realizar el calculo para grandes deformaciones, se ha
prolongado [5] la curva correspondiente a cada acero (EO,
E3 y E4), utilizando la hipotesis de conservacion del
volumen, hasta el valor de la deformacion necesaria para
obtener mediante estirado en frio el E7 (producto final del
trefilado). Se ha considerado un limite eléstico (oy) para
éste de 1.55 GPa, un poco superior al suyo (Tabla 1), para
tener en cuenta el efecto de la histéresis del material.

Por otra parte, se han aplicado unas condiciones de
contorno a las mallas. Se ha impedido el movimiento en
la direccion del eje de abscisas de los nodos de la malla
situados en el fondo de la entalla. Los nodos que se
encuentran en el eje de simetria axial tienen impedido el
movimiento en la direccion del eje de ordenadas. Por
ultimo, se ha impuesto un desplazamiento al extremo
libre de la malla, que representa uno de los extremos de
la porcion de probeta modelizada en contacto con una
cuchilla del extensometro, igual a la mitad del
desplazamiento correspondiente a la carga de rotura con
separacion total de ambas superficies (desplazamiento
maximo registrado por el extensoémetro en el ensayo de
fractura bajo solicitacion de traccion).

El nimero de elementos que conforman la malla de
célculo se ha determinado a partir de un estudio de
convergencia de malla. También se ha llevado a cabo un
estudio de convergencia numérica para establecer el
numero de incrementos utilizado por el programa para
realizar el calculo. Se han empleado -elementos
cuadrilateros de 4 nodos. Debido a las peculiaridades de
las geometrias modelizadas, las mallas cambian
ligeramente conforme el radio de curvatura en el fondo
de la entalla decrece. Asimismo, las mallas también
varian entre los aceros correspondientes a los diferentes
pasos de trefilado con objeto de mantener
aproximadamente el aspecto de los elementos.
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Fig. 2. Parte de la malla de la probeta E311I3
Las variables internas analizadas son las siguientes:

e Tension hidrostatica (o). Es la tercera parte de la traza
del tensor de tensiones (o).

e Tension equivalente de von Mises (ocq). Se define a
partir del tensor desviador de tensiones (¢') mediante
la expresion:

o, =(30e0/2)" 1)

donde el simbolo e representa un producto interno.

e Triaxialidad (). Es una medida del grado de
constrefiimiento al que estd sometido el material de
estudio como consecuencia de la presencia de
entallas. Se trata de una magnitud adimensional que
se obtiene al dividir la tension hidrostatica (o) entre la
tension equivalente de von Mises (oeq).

2.3. Ensayos experimentales

Se ha empleado la maquina de ensayo universal
servomecanica MTS, modelo Alliance RT/100, para
la realizaciéon de los ensayos de fractura bajo
solicitacion de traccion en aire. Se colocd un
extensometro  dinamico axial MTS, modelo
634.25F-24, con base de medida de 50 mm, en las
proximidades de la entalla de cada probeta. Antes del
inicio, se aplico una pequefia precarga, considerando
en todo momento la extension provocada, para evitar
errores debidos al ajuste de las mordazas. La maquina
registrd continuamente las lecturas correspondientes
al valor de la carga y del desplazamiento medido por
el extensdmetro, una vez comenzados los ensayos. La
variable de control de los ensayos fue la velocidad de
solicitaciéon, comun para todas las probetas y de un
valor de 0.005 mm/s [5]. El ensayo se dio por
finalizado cuando se produjo la rotura del material
con separacion total de ambas superficies. Los datos
obtenidos se trataron posteriormente para generar las
curvas carga-desplazamiento (F-u), cf. Fig. 3.
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3. RESULTADOS

Se ha comprobado la semejanza (Fig. 4) entre la curva
F-u obtenida para cada una de las probetas entalladas
elegidas como representativas (curvas numéricas) y la
lograda con los ensayos de fractura bajo solicitacion de
traccion (curvas experimentales) ejecutados en el
laboratorio [6]. Se puede observar el buen ajuste que
existe, sintoma de que la metodologia de calculo y las
mallas empleadas han sido acertadas.

70

60 - f

50 - f

40 | i

F (kN)

30 5

20 B
7E3III3O exper.

o A =
E3III3O numer.

10

oL | | | | | | |
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 05 06 07 08

u (mm)

Fig. 4. Curvas F-u (experimental y numérica) de la
probeta E31113o

Para llevar a cabo el estudio objeto del presente
articulo, se han hecho unos graficos en los que se han
representado los valores de la variable analizada en
funciéon del radio neto de la probeta medido en el
fondo de la entalla (magnitud x) en el instante final
(Fig. 1). Esta magnitud toma su valor minimo (0) en el
propio fondo de la entalla y su valor maximo en el eje
de la probeta. En las Figs. 5 a 7 se presentan los
resultados obtenidos para las probetas pertenecientes
al acero E3, con sus diferentes geometrias de entalla.
El analisis posterior se ha realizado considerando los
datos de todos los aceros.
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4. DISCUSION

Los resultados se dan en las Figs. 8-11. Se cumple
siempre que el valor maximo de la tension equivalente
de von Mises se alcanza en el fondo de la entalla. En el
caso de los aceros EO, E3 y E4, las probetas con entallas
de tipo I y II (mayor radio de curvatura y radio de

curvatura intermedio, respectivamente) presentan un
primer tramo de descenso moderado para pasar después a
una zona de mayor pendiente y, por ultimo, a un tramo
mas horizontal hasta el eje. Las probetas de menor radio
de curvatura en el fondo de la entalla y las pertenecientes
al acero E7 exhiben un descenso mas fuerte desde el
primer momento. Se puede concluir que, para los dos
angulos de abertura, los tramos iniciales son mas
abruptos conforme disminuye el radio de curvatura.

En cuanto al valor maximo alcanzado, para las probetas
con entallas de tipo [ y II de los aceros EO, E3 y E4 las
cuantias son practicamente iguales (para un mismo
acero). Las probetas con entallas de tipo III poseen
valores maximos ligeramente mayores (en el caso del
acero E4 el aumento es casi inexistente). En el acero E7,
las diferencias son mayores, sobre todo de las probetas
con entallas de tipo [ y I con respecto a las de tipo III, y
se cumple que, conforme disminuye el radio de
curvatura, el valor maximo de la tension equivalente de
von Mises aumenta. Para un mismo radio de curvatura,
las probetas tienen valores maximos similares.

Independientemente del grado de trefilado, cuanto mas
pequeiio es el radio de curvatura en el fondo de la
entalla, menores son los valores de la tension
equivalente, con alguna excepcion. Ademads, las
probetas con angulo de entalla de 90° poseen mayores
valores de esta variable que las de 30° si se comparan
para un mismo radio de curvatura. Los descensos suelen
ser mas fuertes en las probetas de menor angulosidad.
Es importante mencionar que las probetas E4Ill3 y
E711I3 tienen un defecto geométrico: la profundidad de
la entalla es menor. Este hecho puede ser la causa de
que las curvas sean notablemente diferentes a las demas.

Finalmente, a medida que el grado de trefilado crece, el
valor de la tension equivalente en el fondo de la entalla
también aumenta para una misma geometria de entalla.
Las curvas de las probetas con entallas de tipo I y II de
los aceros EO, E3 y E4 experimentan un cambio de
forma en el acero E7.
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A lo largo del radio neto de las diferentes probetas
entalladas, las distribuciones de la triaxialidad son
muy similares para todos los pasos de trefilado:
partiendo del fondo de la entalla, esta variable aumenta
progresivamente hasta alcanzar un valor maximo vy,
posteriormente, presenta un descenso continuo hasta el
eje.

De forma general, se cumple que, para un mismo angulo
de abertura de la entalla, el valor maximo alcanzado se
incrementa a medida que disminuye el radio de
curvatura en el fondo de la misma. Dicho valor maximo
tiene lugar mas cerca del fondo de la entalla conforme el
radio de curvatura decrece.

Para un mismo radio de curvatura, se observa que el
valor maximo es superior para las probetas provistas de
entallas con menor angulo de abertura. En el fondo de la
entalla, los valores de la triaxialidad no muestran
grandes variaciones.

En las zonas de descenso, las probetas se pueden
separar, para un mismo acero, en dos grupos segln el
angulo de abertura de la entalla. Las probetas con menor
angulosidad muestran mayores valores de triaxialidad.
Hay que tener en cuenta de nuevo el defecto geométrico
de las probetas E411130 y E711I3.

Por tltimo, en cuanto a la evolucion con el trefilado, se
observa que los valores practicamente no varian en el
fondo de la entalla para una misma geometria. Los
valores maximos permanecen mas o menos invariables
en algunos casos y en otros presentan pequefias
disminuciones puntuales entre determinados pasos o
incluso progresivas a medida que el grado de trefilado
aumenta. Esto provoca que la diferencia entre el valor
maximo superior y el valor maximo mas pequefio sea
menor, es decir, que disminuya la dispersion entre ellos
conforme avanza el trefilado.

El factor de triaxialidad (7) se define como el maximo
valor de la triaxialidad sobre la seccién neta de la
probeta (S). En la Fig. 12, se representa la evolucion del
factor de triaxialidad con el trefilado. Para un mismo
radio de curvatura en el fondo de la entalla, se observa
que el valor es superior para las probetas provistas de
entallas con menor angulo de abertura.

De la misma manera, el valor alcanzado se incrementa a
medida que disminuye el radio de curvatura en el fondo
de la misma, para un mismo angulo de abertura. El
comportamiento exhibido estd en concordancia con la
geometria de las entallas: el menor radio y el angulo
mas pequeilo presentan los mayores valores del factor
de triaxiladidad, mientras que los valores minimos se
corresponden con las entallas de mayor angulo y radio
de curvatura.
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5. CONCLUSIONES

Se ha analizado el comportamiento mecénico de
distintas probetas cilindricas entalladas axisimétricas
(con simetria de revolucion) de acero perlitico con
distinto grado de trefilado mediante la realizacion de
ensayos de fractura bajo solicitacion de traccion en aire.

Se observa que las diferentes geometrias de entalla
generan unas curvas F-u crecientes hasta la fractura
final. Por lo tanto, dichas entallas promueven un
comportamiento macroscopicamente fragil. Esto se
traduce en una disminuciéon de la capacidad de las
probetas para soportar deformaciones plasticas.

Se ha llevado a cabo una modelizacion numérica del
proceso de fractura bajo solicitacion de traccion de
probetas entalladas axisimétricas de acero perlitico con
distintos grados de trefilado, utilizando el MEF en
régimen elastoplastico y con grandes deformaciones, con
objeto de analizar diferentes variables internas. También
se ha realizado un estudio de convergencia utilizando
diferentes mallas de elementos finitos que ha permitido
disefiar la malla optima. El parecido entre las curvas F-u
calculadas mediante el programa y las obtenidas
mediante los ensayos resulta muy bueno.

La tension hidrostatica y la triaxialidad alcanzan su
valor maximo en las proximidades del fondo de la
entalla. En el caso de la tension equivalente de von
Mises, el valor maximo se encuentra en el fondo de la
entalla. En cuanto al determinante factor de triaxialidad
(maximo valor de la triaxialidad tensional en la
probeta), los valores mas altos son alcanzados por las
geometrias de entalla con menor radio de curvatura en
el fondo de la misma y menor angulo de abertura.
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RESUMEN

La fabricacion aditiva esta teniendo un gran auge en la ultima década debido a la capacidad de crear piezas con geometrias
muy complejas. Sin embargo, conseguir materiales homogéneos y sin practicamente defectos, como por métodos
convencionales, sigue siendo una tarea pendiente y que se encuentra en permanente estudio.

En este trabajo se estudia la influencia de diferentes tratamientos en las propiedades mecanicas del material, asi como en
la microestructura. En este caso se ha comparado el comportamiento de un acero 316L fabricado por métodos
convencionales (CM) y de impresion 3D (AM). En este ultimo caso la fabricacion del material se ha realizado por la
técnica de Laser Powder Bed Fusion (LPBF). Los tratamientos aplicados al material impreso fueron: tratamiento térmico
de recocido (1100°C durante 60 minutos), Hot Isostatic Pressing (1100°C a 103MPa durante 200 minutos) y este Gltimo
tratamiento, pero con una deformacion en frio del 30%.

El comportamiento del material se ha analizado mediante ensayos de traccion uniaxiales (en ambas diferentes direcciones
de impresion) a temperatura ambiente. Ademas, se han realizado ensayos en ambientes de -50°C con el fin de analizar el
efecto de la temperatura en los diferentes materiales obtenidos.

PALABRAS CLAVE: Laser Powder Bed Fusion (LPBF), 316L, fabricacion aditiva, Hot Isostatic Pressing (HIP),
fragilizacion por hidrogeno.

ABSTRACT

Additive manufacturing has been booming in the last decade due to its ability to create parts with highly complex
geometries. However, achieving homogeneous materials with practically no defects, as with conventional methods, is
still a pending task that is constantly being studied.

In this work, the influence of different treatments on the mechanical properties of the material, as well as on the
microstructure, is studied. In this case, the behaviour of a 316L steel manufactured by conventional methods (CM) and
3D printing (AM) has been compared. In the latter case, the material was manufactured using the Laser Powder Bed
Fusion (LPBF) technique. The treatments applied to the printed material were annealing heat treatment (1100°C for 60
minutes), Hot Isostatic Pressing (1100°C at 103MPa for 200 minutes) and this last treatment, but with a cold deformation
of 30%.

The behaviour of the material has been analysed by uniaxial tensile tests (in both different printing directions) at room
temperature. In addition, tests have been carried out in -50°C environments in order to analyse the effect of temperature
on the different materials obtained.

KEYWORDS: Laser Powder Bed Fusion (LPBF), 316L, additive manufacturing, Hot Isostatic Pressing (HIP).

1. INTRODUCCION su impresion actualmente se considera sencilla. Por
otro lado, uno de los principales inconvenientes de esta

La fabricacion aditiva es un procedimiento novedoso fabricacion es la generacion de defectos internos en el

que permite la creacion de elementos enormemente material como pueden ser poros, grietas etc.

complejos. Esto permite eliminar procesos de

mecanizado posteriores, asi como la reduccion de la Ademas, al tratarse de un procedimiento de adiccion

perdida de material [1]. de capas una encima de otra el material acaba siendo
heterogéneo, es decir, tiene diferentes

Sin embargo, este tipo de método tiene grandes ventajas propiedades en funcién de la direccion.

cuando son necesarias piezas especificas y no realizar

una produccion en cadena. Uno de los materiales sobre Para intentar reducir esta heterogeneidad y conjunto

de defectos se estan aplicando cada vez mas
tratamientos. El mas simple de todos seria un
tratamiento  térmico, aunque uno de los mas
convencionales actualmente es el denominado Hot

el cual se han realizado diversos estudios es el acero
inoxidable autentico 316L. Este material tiene muy
buenas propiedades frente ciertos ambientes y ademas
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Isostatic Press (HIP) [2], el cual consiste en mantener la
muestra impresa a una temperatura y presion
determinada.

En este trabajo se van a analizar las diferencias
existenciales entre un material 316L, fabricado por
procedimientos convenciones como por fabricacion
aditiva. Ademas, se les aplicaran diferentes tratamientos
térmicos al material impreso con el fin de observar cual
es el cambio de comportamiento producido en mismo.
También se vera las diferencias en la direccion de
impresion para los diferentes tratamientos realizados.
Por ultimo, se analizara lo descrito anteriormente, pero
en un medio a -50°C.

2. MATERIALES Y
EXPERIMENTAL

PROCEDIMIENTO

2.1 Materiales

El material utilizado en este trabajo es un acero
inoxidable austenitico 316L. En general se dispone de
dos aceros de este tipo: uno fabricado de manera
convencional (CM) y otro por fabricacion aditiva (AM).
El acero CM se comprd como chapa de 25 mm de espesor
con un temple previo. Por otro lado, el acero AM fue
impreso en forma de prisma rectangular con unas
dimensiones de 20mmx20mmx75mm utilizando una
impresora de laser powder bed fusion (LBPF) tipo
Renishaw AM400. Los prismas fueron impresos tanto
perpendiculares a la direccion de impresion (direccion X)
como paralelos (direccion Z).

Una vez impresos los prismas fueron cortados por corte
por hilo identificando la direccién de fabricacion. Una
cuarta parte de los mismos se mantuvieron en dicho
estado (AB), a otra parte se les realizo un temple en una
atmosfera en vacio a 1100°C durante una hora con un
enfriamiento de 100°C/min (estas muestras se las
identifico como ANN). A los dos lotes restantes se les
realizo un tratamiento de Hot Issostatic Press (HIP) a una
temperatura de 1100°C a 103.5MPa durante 200 minutos
seguida de un enfriamiento a 10°C/min y 0.76 Mpa/min
de presion. Una vez finalizados los tratamientos se
mecanizaron probetas de traccion de cada uno de ellos
para las diferentes direcciones. Por ultimo, a la mitad de
las muestras HIP se les realiz6 una deformacion hasta el
30% pasando a denominarse a las mismas (CW).

Con el fin de verificar las composiciones quimicas de
cada uno de los materiales (CM y AM) se medi6

la composicion quimica con un dispositivo
Optical Emission Spectroscopy (OES). El material CM
muestra la siguiente composicion quimica en %

en masa: 69.49Fe, 0.022C, 0.282Si, 1.80Mn,

16.6Cr, 2.02Mo, 9.08Ni, 0.003N. Mientras que el
material AM muestra el siguiente: 67.99Fe, 0.018C,
0.604Si, 0.57Mn, 16.3Cr, 2.40Mo, 11.7Ni, 0.003N.

2.3 Analisis microestructural

La caracterizacion de la microestructura se ha analizado
mediante el uso de un electron backscatter diffraction
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(EBSD) instalado en un SEM Zeiss Gemini. Las
muestras fueron preparadas con un proceso de lijado y
pulido hasta 0.05um. Los datos obtenidos fueron
analizados con un paquete de uso libre para Matlab
denominado MTEX. Ademas, se realizaron diferentes
imagenes con el SEM para detectar defectos en el
material como grietas o poros.

2.2 Ensayo mecanico

Los ensayos de traccion se llevaron a cabo a temperatura
ambiente y ademas a -50°C. Para ello se utiliz6 una
maquina MTS servohidraulica equipada con una célula
de carga de 100 kN y un extensometro axial con una
longitud inicial de 10 mm. En ambos casos los ensayos
se realizaron a baja velocidad de deformacion (4E-4
s-1). Para lograr las condiciones de -50°C se utilizd
nitrogeno liquido controlado por una camara ambiental
MTS 651. Con el fin de comenzar el ensayo con una
temperatura apropiada en la muestra, esta se mantenia
en el interior de la camara a -50°C durante minimo una
hora.

Con el fin de comparar los diferentes materiales se ha
decidido obtener parametros mecéanicos como son el
limite elastico, y, el limite altimo, u, la elongacion
uniforme maxima, eu y finalmente la reduccion de area,
Z.

Es conocido que durante la deformacion de estos
materiales se puede generar martensita. Para la medicion
de la misma se utilizé un equipo Feritscope FMP30 de
Fischer. Las medidas de las mismas se realizaron en las
muestras rotas en varios puntos alejados de la zona de
estriccion estimando este punto como la deformacion
uniforme maxima, eu. Ademas, también se realizaron
ensayos interrumpidos para observar la evolucion de la
misma a lo largo del ensayo.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 Microestructural

La Figura 1 muestra la estructura del grano de cada uno
de los materiales analizados. El material CM316L
(Figura 1.a) esta compuesto por una estructura equiaxial
de granos con un tamafio aproximado de 25 m. Sin
embargo, en la Figura 1.b se puede ver el material AB
donde se aprecia una direccion predilecta de los granos.
Una vez aplicado el tratamiento térmico (ANN) se
consigue la estructura mostrada en la Figura 1.c donde
aunque se puede observar una posible mejora del grano,
el tiempo aplicado no es suficiente como para conseguir
una estructura equiaxial. Sin embargo, la aplicacion del
tratamiento HIP da lugar a una estructura equiaxial con
un tamafio de grano aproximado de 75 m (Figura 1.d).
Como era lo esperado en el caso del material CW, es
decir, el anterior, pero con una pre-deformacion, se
observa una estructura similar, pero con variaciones en
la orientacion interna de los granos debida a la
deformacion plastica [3].
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Figura 1. Resultados EBSD de los diferentes materiales.
a) CM; b) AB; ¢c) ANN; d) HIP; e) CW.

Los materiales obtenidos por fabricacion aditiva suelen
mostrar un mayor numero de defectos que por procesos
de fabricacion convencional no se producen. Por ello en
este estudio se ha realizado un analisis micrografico de
la superficie. De los diferentes materiales con el fin de
observar como de influyentes pueden ser en las
propiedades del material. En la Figura 2 se puede
observar las imdagenes de los diferentes defectos
encontrados en todos los materiales. Como se puede
apreciar el material CM (Figura 2.a), los defectos y el
tamafio de los mismos son minimos. Sin embargo, en el
material AB (Figura 2.b) se pueden encontrar tanto
poros como grietas a lo largo de la superficie. Estos
defectos pueden dar lugar a una concentracion de
tensiones que provoque una rotura inesperada en el
material. En el caso del material ANN (Figura 2.c) los
defectos son un poco menores como se muestra en la
Tabla comprendida en la Figura 2. Esta reduccion
permitira tener un mejor comportamiento en el material,
sin embargo, la cantidad y tamafio de los defectos
continta siendo considerablemente grande. Por ultimo,
la ejecucion del tratamiento HIP consigue practicamente
eliminar los defectos como se puede apreciar tanto en la
Figura 2.d y Figura 2.e. De acuerdo con investigaciones
de [4] estos pequefios defectos que persisten en el
material son debido a gas atrapado durante el proceso de
fabricacion. En este sentido como se observa en la Tabla
el niimero de defectos, asi como su tamaifio se igualan al
dado en el material fabricado por técnicas
convencionales. En este caso se muestra un unico plano
de impresion (XY) ya que los otros planos contintian
siendo similares. Por tanto, se puede concluir que el
tratamiento HIP elimina practicamente los defectos del
material y ademas proporciona una estructura equiaxial.
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(@A Material  Defects (%) Size (um)

™ 0.011=0.010 5.25=2.00

AB 0414=0.191 6333+6.20
ANN 0.139=0.067 3457=485
HIP 0.009 =0.007 1.16=0.55
cw 0.030=0.003 0.87=0.55

Figura 2. Andlisis de defectos (indicados con flechas
blancas) en los diferentes materiales mediante SEM. a)
CM; b) AB; ¢c) ANN; d) HIP; ¢) CW.

3.2 Ensayo mecanico

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos de los
ensayos mecanicos de traccion para los diferentes
materiales, en funcion de su direccion de impresion y
temperatura de ensayo. Ademas, se han afiadido simbolos
para identificar la maxima deformacion uniforme cada
uno de los ensayos. En el caso de el material CM, bajo
una temperatura ambiente, se observa sus buenas
propiedades dtctiles con una deformacion superior a la
dada en los materiales AM. Sin embargo, para
temperaturas mas bajas el material AM parece
comportarse de manera similar mientras que el CM
disminuye sus propiedades ductiles y se podria equiparar
a los obtenidos en los materiales AM. Dentro de los
materiales AM se puede ver como al aplicar los
tratamientos térmicos posteriores mejora claramente la
ductilidad siendo el HIP el que mayor ductilidad
proporciona de ellos. Estas diferencias de ductilidad
pueden venir dadas por el nimero de defectos presentes
en la muestra.

Desde el punto de vista de las propiedades mecanicas del
material es posible observar como los materiales AM
tienen un comportamiento bastante proximo al CM. En
todas las condiciones sucede algo similar: el material
recién impreso AB supera notablemente al material CM
en limite elastico. Posteriormente al aplicar el
tratamiento de revenido se observa que los valores se
igualan bastante, aunque el ANN sigue siendo un poco
superior. En el caso del HIP el limite elastico cae
levemente por debajo del material CM. Por ultimo, el
material CW ve incrementado notablemente su limite
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Figura 3. Curvas tension — deformacion de ensayos mecdnicos sobre muestras de traccion en diferentes
direcciones y temperaturas

elastico debido al endurecimiento inducido por la
deformacion plastica inicial. En el caso de la tension
ultima los materiales siguen la misma tendencia. En el
caso de los ensayos a -50°C en todos los casos estos
valores se ven aumentados debido a un mayor
endurecimiento por la baja temperatura.

Ademas, también es posible comparar las diferentes
direcciones de impresion. Se puede observar, como
independientemente de la temperatura, las propiedades
mecanicas en la direccion X son mayores que en

Temperatura ambiente

direccion Z, sin embargo, en ductilidad la direccion Z es
mayor. Con el fin de representar de manera grafica y
mucho mas intuitiva esta informacion se han realizado
las graficas dispuestas en la Figura 4 con todas las
propiedades mecanicas mencionadas, para ambas
direcciones y temperaturas.  Estas caracteristicas
coinciden con lo dispuesto en la literatura [5]. Como se
puede observar existen unas claras tendencias como se
mencionaba anteriormente. Es interesante observar como
los errores obtenidos son mayores cuando se mide la
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Figura 4. Resultados de ensayos mecdnicos sobre muestras de traccion en diferentes direcciones y temperaturas
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reduccion del drea debida a la gran variabilidad inherente
en los materiales impresos en 3D y mas con gran
ductilidad como es un acero austenitico 316L.

A continuacion, se analiz6 la superficie de fractura de las
distintas muestras ensayadas (Figura 5). En este sentido
no se observo gran diferencia entre las superficies de los
materiales impresos en una direccion u otra. Por tanto,
unicamente se muestran las superficies de la direccion X.

Figura 5. Superficies de fractura de probetas de
traccion. a,b) CM; c,d) AB; e,f) ANN; g,h) HIP; i,j) CW.
La columna de la izquierda son probetas a temperatura

ambiente y la derecha a -50°C.

Las muestras ensayadas del material CM muestran una
clara fractura dictil con microhuecos a lo largo de toda
la superficie independientemente de si la temperatura de
ensayo ha sido ambiente (Figura 5.a) o -50°C (Figura
5.b). En el caso de las muestras impresas sin ningun tipo
de tratamiento, AB, se observa una superficiec menos
ductil que en el caso anterior, sin embargo, al ampliar se
observa un micromecanismo completamente ductil con
microhuecos. Lo mismo sucede en el caso de las muestras
AB ensayadas a -50°C donde se pude ver una rotura mas
fragil incluso con clivajes, pero al aumentar la
magnificacion se siguen observando microhuecos. Un
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caso similar es lo que sucede en el material ANN como
se puede apreciar en la Figura 5.e,f. Por otro lado, los
materiales con tratamiento HIP muestran roturas muy
diferentes con una gran cantidad de microhuecos por toda
la superficie. En este caso es independiente que el
material sea HIP o CW.

25 pm

Figura 6. Detalles de ductilidad en probetas de traccion
AM. a) AB; b) ANN, c) HIP; d) CW.

Por ultimo, como se menciond anteriormente, existe un
efecto de la deformacion en este tipo de material. Este
efecto consiste en que la deformacion provoca la
transformacion martensitica dentro del material. Esta
transformacion puede ser peligrosa en cuando se utiliza
en ambientes agresivos por tanto la caracterizacion de la
misma es extremadamente importante. La Figura 7
muestra la evolucion de dicha transformacion
martensitica para todos los materiales, direcciones y
temperaturas ensayadas. Se puede observar claramente
como el acero impreso muestra una menor
transformacion que el CM. En otras palabras, el acero
AM tiene una mayor estabilidad que el acero CM. Por
otro lado, la direccién de impresion (cuadrados frente a
circulos) no parece tener una gran influencia en la mayor
o menor transformacion martensitica. Sin embargo, el
cambio de temperatura (reduciéndola hasta -50°C) si
queda lugar a un incremento de esta transformacion ya
sea en el material CM como en el AM [6]. Este efecto se
atribuye a la disminucion del movimiento de
dislocaciones y un mayor twinning.

102 ; 1:
—\CM ¢ © Direccion X

= O Direccion Z
g 1p! :
g 10 AM o mCM mAB
I o | mANN @ HIP
2 o | BCW
g ]00 ® oem © g
g [ ] o } Temperatura
=] 5’50 Lk ambiente

10" W -50°

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Deformacion uniforme (mm/mm)
Figura 7. Resultados de transformacion martensitica
obtenidos del ferritoscopio.
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Finalmente analizado la Figura 6 también destacan unos
puntos rosas (CW) para una baja deformacion con un
gran contenido en martensita en comparacion con el resto
de materiales AM.

4. CONCLUSIONES

A lo largo de este articulo se han ido viendo las
diferencias existentes entre un acero 316L fabricado de
manera convencional como otro fabricado por métodos
de impresion 3D a través de ensayos de traccion en
temperatura ambiente y -50°C. Ademas, también se han
podido correlacionar los resultados con la transformacion
martensitica. A continuacidén, se enumeran las
conclusiones mas importantes de este trabajo:

e La direccion de impresion ha mostrado una
influencia clara en las propiedades mecanicas
del material. En el caso del limite elastico y
tension ultima la direccion X tiene unos valores
mas altos, mientras que la direccion Z muestra
unos mayores indices de ductilidad. Sin
embargo, la diferencia existente entre estas dos
direcciones no se ha visto ni incrementada ni
disminuida al realizar los ensayos a -50°C.

e Los postratamientos aplicados muestran una
clara variacion de las microestructuras y de las
propiedades mecanicas. El tratamiento de
annealing consigue reducir levemente los
defectos y aumentar la ductilidad del mismo,
pero disminuye las propiedades mecénicas. Por
ultimo, el HIP consigue practicamente eliminar
los defectos de fabricacion y aumenta en gran
medida la ductilidad. Sin embargo, como con el
annealing las propiedades mecénicas se ven
reducidas incluso por debajo del acero
convencional.

e La fabricacion desde el punto de vista de
estabilidad del material es mucho mejor la del
acero AM. Se ha observado una menor
transformacion martensitica.

e La temperatura de -50°C aumenta la
tranformacion martensitica tanto en el material
CM como AM debido a la menor movilidad de
las dislocaciones y aumento del efecto twinning.
Sin embargo, parece que para materiales AM la
temperatura ha afectado menos.

e El tratamiento HIP parece ser el idoneo desde el
punto de vista del material sin defectos,
estabilidad ante la transformacién martensitica
y gran ductilidad. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta el descenso de las propiedades
mecanicas.
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RESUMEN

La fabricacion aditiva permite la fabricacion de componentes complejos o con caracteristicas geométricas novedosas.
Ademas, este proceso consigue la realizacion de las piezas con una cantidad minima de material, reduciendo los pasos de
mecanizado y por tanto los costes de produccion. Debido al propésito de utilizar este procedimiento de fabricacion en la
industria es probable que estas piezas estén sometidas a condiciones y ambientes agresivos.

En este trabajo se estudiara la respuesta de este proceso de fabricacion frente al fenomeno de fragilizacion por hidrogeno
a temperatura ambiente y -50°C. Se ha comparado el comportamiento de un acero 316L fabricado por métodos
convencionales (CM) y fabricacion aditiva (AM). Los tratamientos aplicados al material impreso fueron: tratamiento
térmico de recocido (1100°C durante 60 minutos), Hot Isostatic Pressing (1100°C a 103 MPa durante 200 minutos) y este
ultimo tratamiento, pero con una deformacion en frio del 30%. El hidrégeno fue introducido en el interior de los materiales
con un autoclave en el Instituto de Fukuoka en Japon (100 MPa a 270°C durante 400 horas). El comportamiento de los
materiales se ha analizado mediante ensayos de traccion uniaxiales realizados a baja velocidad de deformacion, en
probetas con hidrogeno interno en ambas temperaturas. Estos resultados fueron comparados con los obtenidos en muestras
sin hidrogeno interno.

PALABRAS CLAVE: Laser Powder Bed Fusion (LPBF), 316L, fabricacion aditiva, Hot Isostatic Pressing (HIP),
fragilizacion por hidrogeno.

ABSTRACT

Metal additive manufacturing allows for geometrically complex components, such as those containing internal passages
or novel geometric features, to be manufactured at near-net shape, thereby lowering the number of required machining
steps, reducing material wastage, and decreasing production costs. Due to their increased use in industry, these parts will
be probably exposed to extreme conditions and environments.

In this work, the behaviour of this manufacturing process to the phenomenon of hydrogen embrittlement at room
temperature and -50°C has been studied. The behaviour of a 316L steel manufactured by conventional methods (CM) and
additive manufacturing (AM) has been compared. The treatments applied to the printed material were thermal annealing
treatment (1100°C for 60 minutes), Hot Isostatic Pressing (1100°C at 103 MPa for 200 minutes) and this last treatment,
but with a cold deformation of 30%. Hydrogen was introduced inside the materials with an autoclave at the Fukuoka
Institute in Japan (100 MPa at 270°C for 400 hours). The behaviour of the materials has been analysed by means of
uniaxial tensile tests carried out at low strain rate, in specimens with internal hydrogen at both temperatures. These results
were compared with those obtained in samples without internal hydrogen.

KEYWORDS: Laser Powder Bed Fusion (LPBF), 316L, additive manufacturing, Hot Isostatic Pressing (HIP), Hydrogen
embrittlement

1. INTRODUCCION frente a la corrosion es también conocido por sus buenas

propiedades frente a ambientes agresivos de hidrogeno.
Actualmente la fabricacion aditiva esta siendo uno de los Estos ambientes favorecen el conocido fenémeno de
procedimientos mas estudiados debido a su gran fragilizacion por hidréogeno dando lugar a un deterioro
capacidad de fabricar piezas complejas reduciendo del material produciendo su rotura antes de los esperado
gastos y pérdidas de material. Uno de los materiales [1]. Sin embargo, segun varios estudios, este material ha
metalicos en el que mas se ha desarrollado el proceso de mostrado un comportamiento similar tanto en
impresion, estos ultimos afios, es el acero inoxidable condiciones al aire como en ambiente de hidrégeno. Por
316L. Este acero ademds de tener buenas propiedades tanto poder utilizar este acero en ciertos componentes con

99



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

geometrias complejas en estos ambientes daria lugar a un
gran avance. No obstante, es necesario conseguir que el
comportamiento del material conseguido por fabricacion
aditiva sea similar al fabricado por técnicas
convencionales. Por tanto, en este trabajo se van a
analizar las diferencias del acero 316L, fabricado por
procedimientos convenciones y por fabricacion aditiva
frente al fendémeno de fragilizacion por hidrégeno.
Ademas, se analizard el efecto de dos temperaturas de
trabajo (ambiente y -50°C), diferentes tratamientos
térmicos en el material impreso y la posible influencia de
la direccion de impresion.

2. MATERIALES Y
EXPERIMENTAL

PROCEDIMIENTO

2.1 Materiales

En este trabajo se ha utilizado un acero inoxidable
austenitico 316L fabricado con dos procedimientos:
manera convencional (CM) y fabricacion aditiva (AM).
El acero CM se dispuso en un inicio como una chapa de
25 mm de espesor con un temple ya realizado por la
empresa suministradora. El acero AM fue impreso en
forma de prisma rectangular con las siguientes
dimensiones 20x20x75mm?> utilizando una impresora
tipo laser powder bed fusion (LBPF) modelo Renishaw
AMA400. Se imprimieron prismas tanto perpendiculares a
la direccion de impresion (direccion X) como paralelos
(direccion Z). Una vez impresos se utilizo el corte por
hilo para separarlos de la base de impresion. Una cuarta
parte de los mismos se mantuvieron en dicho estado
(AB), a otra parte se les realizd un revenido en una
atmosfera en vacio a 1100°C durante una hora con un
enfriamiento de 100°C/min (estas muestras se las
identific6 como ANN). A los dos lotes restantes se les
realiz6 un tratamiento de Hot Isostatic Press (HIP) a una
temperatura de 1100°C a 103.5MPa durante 200 minutos
seguida de un enfriamiento a 10°C/min y 0.76 MPa/min.
Una vez finalizados los tratamientos se mecanizaron
probetas de traccion de cada uno de ellos en las diferentes
direcciones de impresion. Por ultimo, a la mitad de las
muestras HIP se les realiz6 una deformacion hasta el 30%
pasando a denominarse a las mismas, CW.

La composicion quimica tiene una gran relevancia en este
tipo de materiales permitiendo tener una mayor
estabilidad al mismo. Por ello se decidid realizar medidas
de las composiciones quimicas de ambos materiales (CM
y AM). Para ello se utiliz6 un equipo Optical Emission
Spectroscopy (OES). El material CM muestra la
siguiente composicion quimica en % en masa: 69.49Fe,
0.022C, 0.282Si, 1.80Mn, 16.6Cr, 2.02Mo, 9.08Ni,
0.003N. Mientras que el material AM muestra el
siguiente: 67.99Fe, 0.018C, 0.604Si, 0.57Mn, 16.3Cr,
2.40Mo, 11.7Ni, 0.003N.

2.3 Carga de hidrogeno

La mitad de las muestras de cada tipologia se precargaron
con hidrégeno por medio de carga gaseosa utilizando un
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autoclave del National Institute of Advanced Industrial
Sicence Technoloty (AIST). Debido a la baja difusion de
estos materiales se tuvieron que exponer a 100 MPa H; a
270°C durante 400 horas. En estas condiciones y
aplicando los calculos propuestos por Cranck et al. [2] se
puede asegurar que este tiempo es suficiente como para
introducir una carga homogénea de hidrogeno a lo largo
del espesor de las muestras. Una vez se extrajeron las
muestras del autoclave se mantuvieron en temperatura
criogénicas en LN, antes de realizar los ensayos de
traccion en la Universidad de Oviedo.

El hidrégeno introducido se midié utilizando un equipo
Thermal Desortion Spectroscopy (TDS) con muestras de
espesor similar a las de traccion. En este caso se elevo la
temperatura hasta 800°C a una velocidad de 100°C/h en
condiciones de ultravacio. La salida de hidrogeno del
interior de la muestra se midio utilizando un
espectrometro de masas obteniendo unas medidas de
hidroégeno en torno a 94+6 ppm para todos los materiales.

2.3 Analisis microestructural

En primer lugar, las muestras fueron preparadas con un
proceso de lijado y pulido hasta 0.05pum. Posteriormente
se analizd la superficie de todos los materiales en las
diferentes direcciones de impresion con el fin de detectar
defectos en el material como grietas o poros. Para ello se
utilizdé un SEM Zeiss Gemini del Imperial College
London. Ademas, se realizd una caracterizacion
microestructural con el uso de un Electron BackScatter
Diffraction (EBSD) instalado en el SEM mencionado
previamente. Los datos obtenidos fueron analizados con
el paquete de uso libre para Matlab, MTEX.

2.2 Ensayo mecanico

Los ensayos meanicos de traccion se llevaron a cabo a
temperatura ambiente y -50°C. Para ello se utilizé una
maquina MTS servohidraulica equipada con una célula
de carga de 100 kN y un extensometro axial con una
longitud inicial de 10 mm. Para los ensayos llevados a
cabo a temperatura ambiente las muestras precargadas
con hidroégeno se sacaron del nitrogeno liquido y se
mantuvieron a temperatura ambiente durante 1 hora antes
de comenzar el ensayo para permitir la redistribucion del
hidrégeno [3]. Los ensayos realizados a temperatura
ambiente (RT) se llevaron a cabo a baja velocidad de
deformacion (4E-4 s™). En el caso de los ensayos a -50°C
se utilizo nitrégeno liquido controlado por una camara
ambiental MTS 651 para mantener la temperatura estable
durante la realizacion del mismo. Con el fin de comenzar
el ensayo con una temperatura apropiada en la muestra
como en el caso de las muestras RT esta se mantuvo al
aire durante 1 hora y posteriormente en el interior de la
camara a -50°C durante 30 minutos.

Con el fin de comparar los diferentes materiales se ha
decidido obtener parametros mecanicos como son el
limite elastico, o, el limite ultimo, oy, la elongacion
uniforme maxima, e, y finalmente la reduccion final de
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area, Z. Esta Gltima propiedad se utilizara para determinar
el Indice de Fragilizacion por Hidrogeno (HEI):

Zy— 12
HEI (%) = 2"~

100
Za

(1)

donde el subindice A hace referencia a probetas
ensayadas sin hidrégeno y H con hidrégeno.

Por otro lado, se conoce la capacidad de estos materiales
a generar martensita durante su deformacion. Para la
medicion de esta se utiliz6 un método magnético
indirecto haciendo uso de un Feritscope FMP30 de la
marca Fischer. Estas medidas fueron realizadas sobre las
muestras rotas. Debido a la gran ductilidad de este
material en la zona de estriccion puede existir una gran
dispersion de resultados. Por ello se ha decidido realizar
las medidas para el punto donde se alcanza la maxima
carga, en otras palabras, donde la deformacion es
uniforme. Para ello sobre las muestras rotas se asume que
esta deformacion se da en puntos alejados de la zona de
estriccion en la zona calibrada de la muestra. Ademas,
también se realizaron ensayos interrumpidos previos a la
estriccion para observar la evolucion de la misma a lo
largo del ensayo.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 Microestructura

El material CM316L esta compuesto por una estructura
equiaxial de granos con un tamafio aproximado de 25
pm. Sin embargo, en el material AB se aprecia una
direccion predilecta de los granos como se espera de un
material fabricado por AM. Tras el tratamiento de
revenido, material ANN, se consigue una mejora de la de
la microestructura. Por otro lado, se puedo ver que el
tiempo aplicado no fue suficiente como para conseguir
una estructura equiaxial. Al aplicar el tratamiento HIP da
lugar a una estructura perfectamente equiaxial con un
tamafio de grano aproximado de 75 pum. Por ultimo, en el
material CW se observa una estructura similar, pero con
variaciones en la orientacion interna de los granos debida
a la deformacion plastica [3].

El siguiente paso fue el analisis de la superficie en busca
de defectos. En el caso procedimientos de fabricacion
convencional el numero y tamafio de los mismo es muy
pequetio, sin embargo, en el proceso de AM estos suelen
abundar. Estos defectos pueden influir claramente en el
comportamiento del material sobre todo cuando se
encuentra en ambientes agresivos como puede ser de
hidrégeno debido a la concentracion de tensiones que
estos generan y por tanto la cantidad de hidrogeno que se
acumula en las cercanias de los mismo. Todos estos
resultados se encuentran recogidos en la Tabla 1. Como
se puede ver para el material CM el numero de defectos
y el tamafio de los mismos es muy bajo. Sin embargo, en
el material AB se detectaron una gran cantidad de
defectos como poros y grietas a lo largo de la superficie
con tamafios considerables (Tabla 1). En el caso del
material ANN los defectos disminuyen levemente
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permitiendo tener un mejor comportamiento en el
material, sin embargo, la cantidad y tamafio de los
defectos continiia siendo considerablemente grande. Por
ultimo, tras la aplicacion del tratamiento HIP se eliminan
practicamente los defectos. Como se observa en la Tabla
1 el nimero de defectos, asi como su tamafio se igualan
al dado en el material fabricado por técnicas
convencionales. En el caso del CW se siguen con valores
similares a los mencionados para el HIP.

Tabla 1. Cantidad y tamario de defectos encontrados.

Material Defectos (%) Tamafio (um)
CM 0.011+£0.010 5.25+2.00
AB 0.414 +0.191 63.33+6.20

ANN 0.139 + 0.067 34.57 +4.85
HIP 0.009 + 0.007 1.16 £0.55
CW 0.030 + 0.003 0.87 £0.55

3.2 Ensayo mecanico

La Figura 1 muestra los resultados obtenidos de los
ensayos mecanicos de traccion para el material CM a RT
y -50°C. Indicar que las curvas han sido truncadas en el
punto de méxima deformacion uniforme. Examinando la
Figura 1 se puede observar como tanto a RT como a -
50°C el hidrogeno aumenta el limite elastico del material,
pero, sin embargo, reduce la deformacion uniforme
maxima. Estos resultados estdn en linea con lo
especificado en la literatura [4]. Por otro lado, la
temperatura también provoca un aumento del limite
elastico y tension ultima, pero reduce la ductilidad del
material.

CM - Fabricacion convencional

a - Sin direccion / No H, / RT
b - Sin direccion / H, / RT

¢ - Sin direccion / No H, / -50°C
d - Sin direccion / H, / -50°C

|

7
S
S

-50°C

1000

5007,

— Sin hidrégeno
=== Con hidrégeno

Tension verdadera [MPa

0
0 0.2 0.4 0.6
Deformacion verdadera [mm/mm]
Figura 1. Curvas tension verdadera — deformacion
verdadera del material CM.

La Figura 2 muestra las curvas resultantes del ensayo de
traccion sobre el material AB para las diferentes
condiciones, incluyendo las dos direcciones de
impresion. Como en el caso anterior el hidrégeno y la
baja temperatura dan lugar a un incremento del limite
elastico y tension ultima, pero en una reduccion de la
ductilidad. También se puede observar como la direccion
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Z tiene unas propiedades mecénicas menores en
comparacion con la direccion Z, sin embargo, si se
observa una mayor ductilidad.

AM - As - Built (AB)

a - Direccion Z / No H, / RT
b - Direccion Z / H, / RT
¢ - Direccién X / No H, / RT
d - Direccion X / H, / RT

e - Direccion Z / No H, / -50°C
f - Direccion Z / H, / -50°C
g - Direccién X / No H, / -50°C
h - Direccion X / H, / -50°C

1500

1000t

— Direccion X
— Direccion Z
— Sin hidrogeno
--- Con hidrégeno

500

Tension verdadera [MPa]

0 s s
0 0.2 0.4 0.6
Deformacion verdadera [mm/mm)]

Figura 2. Curvas tension verdadera — deformacion
verdadera del material AB.

Tras la realizacion del tratamiento de recocido se puede
observar en la Figura 3 como el limite elastico disminuye
frente al AB. De igual manera el efecto del hidrégeno y
la temperatura a -50°C también parece ser menos
influyente en las propiedades finales del material. Como
en el caso anterior la direccion de impresion Z muestra
mayores valores de ductilidad y menores de resistencia.

AM - Vacuum Annealing (ANN)

a - Direccion Z /No H, /RT |e - Direccion Z / No H, / -50°C
b - Direccion Z /H, / RT f- Direccion Z / H, / -50°C
¢ - Direccion X /No H, /RT | g - Direccion X / No H, / -50°C
d - Direccion X / H, / RT h - Direccién X / H, / -50°C

— Direccion Z
— Sin hidrégeno
=== Con hidrégeno

= 1500 .

P RT
£ 1000} 1
L

o a,b
(5~}

ue

o

> 500 — Direccion X

o

=

v

5

H

0 L i
0 0.2 0.4 0.6
Deformacion verdadera [mm/mm)]

Figura 3. Curvas tension verdadera — deformacion
verdadera del material ANN.

Una vez realizado el tratamiento HIP los resultados si
tienen un gran cambio. El limite elastico y la tension

ultima se ven reducidos considerablemente respecto a los
casos anteriores. Sin embargo se lograron obtener
mejores propiedades de ductilidad sobre todo en
condiciones de -50°C. El hidrégeno también parece que
reduce su influencia sobre el material respecto a los casos
anteriores.

AM - Hot Isostatic Pressing (HIP)

a - Direccion Z / No H, / RT | e - Direccion Z / No H, / -50°C
b - Direccion Z / H, / RT f - Direccion Z / H, / -50°C
¢ - Direccion X/ No H, / RT | g - Direccion X / No H, / -50°C
d - Direccion X / H, / RT h - Direcciéon X / H, / -50°C

1500

—
o]
]
(=}

— Direccion X
— Direccién Z
— Sin hidrégeno
--- Con hidrogeno

500¢

Tension verdadera [MPa

0 I L
0 0.2 04 0.6
Deformacion verdadera [mm/mm]

Figura 4. Curvas tension verdadera — deformacion
verdadera del material HIP.

Por ultimo, se ha analizado el material CW. Este material
al estar predeformado se encuentra endurecido.
Obviamente el limite elastico y tension ultima estan muy
por encima del resto de materiales y las propiedades
ductiles disminuyen. En este caso parece observarse de
nuevo un mayor efecto de la temperatura y del hidrégeno
sobre los resultados.

AM - Cold Worked (CW)

a - Direccion Z /No H, /RT |e - Direccion Z / No H, / -50°C
b - Direccion Z / H, / RT f- Direccion Z / H, /-50°C
¢ - Direccion X /No H,/RT | g - Direccion X / No H, / -50°C
d - Direccion X / H, / RT h - Direccion X / H, / -50°C

— 1500 ‘g,h _'SOOC
RT

,_.
o]
S
o

500 — Direccion X
— Direccion Z
— Sin hidrégeno
--- Con hidrogeno

Tension verdadera [MPa

0
0 02 04 0.6
Deformacion verdadera [mm/mm)]

Figura 5. Curvas tension verdadera — deformacion
verdadera del material CW.
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4. DISCUSION

En este trabajo se puede observar como el hidrogeno
interno y la baja temperatura incrementa el limite elastico
de los materiales. La carga gaseosa realizada ha
conseguido generar de manera conocida y reproducible
una cantidad de hidrogeno aproximada de 94 wppm. En
todos los casos el hidrogeno ha aumentado el limite
elastico de los materiales. Este comportamiento se debe
a que el hidrégeno interno puede funcionar como
endurecedor del material [4]. El hidrogeno permanece
inmo6vil frente al movimiento de las dislocaciones y por
tanto reduce dicho movimiento. Aunque el efecto del
hidrégeno en el incremento del limite elastico es claro,
no existe una gran diferencia entre los valores. Este
efecto se ve mucho mas influenciado en el caso de la baja
temperatura. Para observar mejor estos resultados se ha
elaborado la Figura 6. Comunmente el hidrogeno en este
tipo de material no afecta practicamente a la resistencia
del mismo, si no que se ve mas influenciada la ductilidad
del material. Por tanto también se han representado en la
Figura 6 los valores de deformacion uniforme méaxima y
la reduccion de area. Cabe destacar como la tendencia de
las propiedades en todos los materiales es similar tras la
realizacion de los tratamientos con una disminucion de la
resistencia y aumento de la ductilidad (menos en el caso
del material CW debido a su pre-endurecimiento). Si se
analiza la direccion de impresion y el efecto tanto del
tratamiento como de la temperatura vemos como la
tendencia mencionada sigue siendo similar y, como se
comentaba previamente, la direcciéon Z muestra menor
resistencia, pero mayor ductilidad que la direccion X. De
igual manera se puede comparar el efecto del hidrogeno,
viendo que en las graficas de resistencia los simbolos
rellenos (con hidrégeno) se encuentran por encima de los
vacios (sin hidrégeno) sin embargo, en las graficas

correspondientes a la ductilidad esto se ve cambiado.
Aunque se pueda apreciar este incremento, conseguir
apreciar el porcentaje de variacion frente a las probetas
al aire y por tanto el efecto del hidrégeno para cada
condicion es complicado. Por ello, la Figura 7 muestra el
HEI obtenido mediante el uso de la ecuacion 1.

60 ‘
Bl at RT
Il at -50°C

50+ 1

Figura 7. Valores de HEI para diferentes materiales y
condiciones.

En la Figura 7 es posible observar como existe una mayor
fragilizacion en el material fabricado de manera
convencional frente a los obtenidos por fabricacion
aditiva. Por otro lado, en este caso no se puede ver una
clara tendencia en la afeccion del hidrogeno en funcion
de la direccion de impresion. Por ultimo, esta grafica

ODireccion X O Sin hidrogeno
Temperatura Ambiente ODireccion Z M Con hidrégeno
1000 - E 17 - 1007
o = = o
£ 800 g | g 08 = 80
2 LA iy % g
e ® g " S 60 d o o
g 600 g$ 2 E os +é 2 o 00 guael,
& » ° ) = . b9 5] L]
S 400 o Sreur 2 04 . 7 W
g ® L] $ 3 ome £ . ¥ :
=i A 2 5
£ 200 S0y g 02 $ 3 2
0 500 - % 7 ol _
CM AB ANN HIP CW CM AB ANN HIP CW a CM AB ANN HIP CW CM  AB ANN HIF CW
-50°C
1000 1000 E 1t 1007
. £ -
£ 800 o n £ 900 E os S s g
= . ) - . g
& <
5 600 . £ 800 % £ 06 + B + g e .t
Z & o ! = Te £ TETR L
S 400 = 700 5 04 [ S 40 4 FEESE
o $e S = L] 8 e ! °
£ £ | = @ ot 2 ,
£ 200 B 600 g 02 2 2
ot— 1 500 | < 0 0
CM  AB ANN HIP CW CM AB ANN HIP CW a CM AB ANN HIP CW CM AB ANN HIP CW

Figura 6. Propiedades mecanicas para diferentes condiciones.
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© Direccion X | O Sin Hidrégeno HECM E AB EANN
U Direccion Z | ® Con Hidrogeno @ HIP mCW
RT -50°C
10° 107 ‘ ,
c\? O\? 0 CM |
3 CM 3 f '
£ 10 g 10" ®
s ® [ ] O < AM
= o O
£ ol L 450l ‘® m]
g 10 AM £ 107 o =
& g 8" oo 7m0
3 - 3 s =
107! .'Egj = 8L ot (89 !
0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8

Deformacion uniforme [mm/mm]

Deformacion uniforme [mm/mm)]

Figura 8. Resultados del Ferritoscopio frente a la deformacion uniforme en la muestra.

también revela de manera clara como el hidroégeno tiene
una mayor influencia en el material cuando este se
encuentra a -50°C. De acuerdo con la literatura una de las
posibles causas de una mayor fragilizacion en este tipo
de materiales es la transformacion martensitica por
deformacion. Esta transformacion depende de la
estabilidad del material. Para poder analizar esta variable
se ha eclaborado la Figura 8 donde se observa la
transformacion martensitica para diferentes
deformaciones en distintas condiciones. Claramente se
puede apreciar como el material CM tiene una mayor
cantidad de martensita que el AM. De igual manera
cuando se encuentra a -50°C la cantidad de martensita
aumenta con la deformacion. Esta transformacion podria
explicar por qué el hidrégeno afecta mas al material CM
y a las muestras ensayadas a -50°C.

4. CONCLUSIONES

Se ha estudiado el efecto del hidrégeno en un acero
inoxidable 316L obtenido por fabricacion aditiva. Para
ello se han utilizado ensayos de traccion uniaxial. Los
resultados obtenidos se compararon con los dados por un
acero similar obtenido por métodos convencionales y los
resultados fueron justificados con las medidas obtenidas
de martensita. De este trabajo se han podido extraer las
siguientes conclusiones:
e La direccion de impresion tiene un claro efecto
en las propiedades del material. Sin embargo, no
se ha observado ninguna influencia en el efecto

del hidrégeno.
e Los tratamientos térmicos aplicados han
mejorado la microestructura del material

disminuyendo los defectos en el caso del
revenido y practicamente eliminandolos en el
caso del HIP.
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e El hidrégeno interno produce un aumento del
limite elastico y de la tension ultima en todas las

condiciones.
e El hidrégeno provoca una mayor fragilizacion
en el material obtenido por técnicas

convencionales que por fabricacion aditiva. Una
de las posibles razones es la transformacion
martensitica por deformacion.

e La baja temperatura disminuye la movilidad de
las dislocaciones y esto hace que aumente la
cantidad de martensita en el material.
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EFFECT OF IN-SITU HYDROGEN CHARGING ON THE TENSILE BEHAVIOUR OF A 42CRMO0O4
STEEL SUBMITTED TO DIFFERENT HEAT TREATMENTS
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RESUMEN

Se aplicaron diferentes tratamientos térmicos (recocido, normalizado y temple y revenido) a un acero 42CrMo4 para
generar distintas microestructuras. Se realizaron ensayos de traccion sobre probetas entalladas, al aire y bajo carga
electroquimica in-situ de hidrogeno, utilizando dos condiciones de hidrogenacion diferentes. La fragilizacion por
hidrégeno aumento6 con la dureza (resistencia) del acero. También se constatd que para optimizar las propiedades del
acero en presencia de hidrogeno es necesario reducir progresivamente su resistencia conforme aumenta el contenido de
hidrégeno presente. Las microestructuras de martensita revenida se comportan mejor que las ferrito-perliticas y
bainiticas de similar dureza.

PALABRAS CLAVE: Fragilizacion por hidrogeno, carga in-situ, tratamientos térmicos, aceros estructurales.

ABSTRACT

A 42CrMo4 steel was submitted to different heat treatments (annealing, normalizing and quenching and tempering) in
order to obtain different microstructures. Tensile tests on notched specimens were then performed in air and also under
in-situ electrochemical hydrogen charging using two different hydrogenated conditions. Hydrogen embrittlement
increases as the hardness (strength) of the steel does and, in order to optimize the steel properties in presence of
hydrogen, it is necessary to progressively decrease the strength of the steel as its internal hydrogen content increases.
Otherwise, quenched and tempered martensite microstructures always behave better than ferrito-pearlitic and bainitic
ones with similar hardness.

KEYWORDS: Hydrogen embrittlement, in-situ hydrogen charging, heat treatments, structural steels.

1. INTRODUCTION

Hydrogen, as an energy vector, is thought to be an Although the impact of hydrogen on metallic materials
excellent option for future energy systems due to its has been thoroughly investigated, the underlying
adaptability and absence of CO, emissions [1]. As a mechanics are still not fully understood. The mechanism
result, research on novel materials able to store and of hydrogen induced failure has also been described by
transport hydrogen has gained widespread interest in different possible theories. The most well-known are
recent years [2]. Numerous studies have been performed hydrogen-induced decohesion (HEDE) and hydrogen-
on medium and high-strength steels to understand how induced localized plasticity (HELP) [5,6]. In this context,
hydrogen affects the mechanical properties of these it is recognized that the absorption of hydrogen, its
materials [3,4]. diffusion, and the microstructure of the steel are key

aspects in these processes.
The process of hydrogen embrittlement (HE) involves

the accumulation of hydrogen in particular It is well known that hydrogen embrittlement, measured
microstructural regions, such as grain boundaries and as the relative reduction of area of smooth specimens in
other internal interfaces. This process lowers the monotonic tensile testing, increases as the strength of the
cohesive resistance of the aforementioned interfaces and steel does [7]. When a stress concentrator is present, both

ductility and strength related parameters decrease
drastically. A larger stress concentration factor results in
a higher hydrostatic stress just ahead of the notch,
allowing hydrogen atoms to accumulate there, raising the

promotes their failure at a lower mechanical load than
would be necessary in the absence of hydrogen.
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local hydrogen content and lowering the stress required
to break the specimen [8]. Moreover, under in-situ
hydrogen charging, high levels of plastic deformation can
occur in the notch tip region, which causes a considerably
larger accumulation of hydrogen in the process zone of
the notched tensile specimen, resulting in a significant
loss of strength.

2. MATERIALS AND EXPERIMENTAL
PROCEDURE

2.1. Steel and heat treatments

A commercial 42CrMo4 steel was the material employed
in this work, and table 1 shows its chemical composition.
This steel is used in high-pressure hydrogen situations
due to its strength, toughness, and high fatigue resistance

[9].

Table 1. Chemical composition of 42CrMo4 steel

Mo
0.22

Mn
0.62

C Cr
0.42 | 0.98

P% S
0.008 | 0.002

The steel was supplied by the manufacturer in the form
of hot rolled plates. Their dimensions were 250 mm long,
250 mm width, with a thickness of 12 mm. The steel was
submitted to the heat treatments shown in table 2 to
produce ferrite-pearlite (FC), bainite (AC) and tempered
martensite  microstructures (Q+T). Two different
austenitization temperatures were employed, 845°C and
1050°C, as to modify the prior austenite grain size in the
annealed and normalized grades. In the case of Q+T
treatments, tempering time at 600°C was modified from
a very short time (3 minutes) to a very large time (24
hours) and, finally, a fully tempered microstructure was
prepared (725°C for 4 hours).

Vickers hardness tests were conducted using a load of 32
kg for 15 s. The obtained hardness results along with the
tensile properties measured at RT are presented in table
3 [10]. The grade tempered for the shortest time (only
3 min. at 600°C), due to the extremely short duration
of tempering, was barely tempered and a high hardness
and strength were measured on it.
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Table 2. Heat treatments: FC = Furnace cooled, AC =
Air cooled, Q = Water quenched and T = Tempered

Steel grade Heat treatment
845-FC 845°C/40min + FC
Annealed
1050-FC 1050°C/40min + FC
845-AC 845°C/40min + AC
Normalized
1050-AC 1050°C/40min + AC
845°C/40min + WQ +
QT600-3m 600°C/3m tempered
845°C/40min + WQ +
QT600-30m 600°C/ 30m tempered
Quenchand | 845°C/40min + WQ +
QT600-2h | = pered 600°C/2h tempered
845°C/40min + WQ +
QT600-24h 600°C/24h tempered
845°C/40min + WQ +
QT725-4h 725°C/4h tempered

Table 3. Hardness, HV, yield strength, oy, ultimate
tensile strength, ous and tensile elongation, e, at RT

Steel Oys Cuts €
grade HV-30 (MPa) | (MPa) | (%)
845-FC 183 336 664 20
1050-FC 210 344 740 13
845-AC 301 677 1008 13
1050-AC 285 708 961 13

QT600-3m 484 1585 | 1770 7

QT600-30m 332 1119 | 1204 9
QT600-2h 307 910 1002 15
QT600-24h 280 796 884 13
QT725-4h 206 526 607 22

2.2. Tensile tests

According to ISO 6892-1:2017 [11], tensile tests were
carried out using an Instron 5582 tensile testing machine
on circumferentially notched specimens, whose
geometry and dimensions are presented in Figure 1. The
notch depth and radius were respectively 2 mm and 0.15
mm, and the notch cross-section radius was 2.5 mm. The
stress concentration factor of the notched specimen, kt,
was 4.25.




Revista de Mecanica de la Fractura Vol.6 (2023)

4%’
8¢

@10
"

Figure 1. Geometry and dimensions of specimens

2.3.1 Testing conditions

Three testing conditions were always employed. The first
tests were always performed in a hydrogen free
environment (in air) at a conventional displacement rate
of 04 mm/min and the other two conditions
corresponded to in-situ electrochemical hydrogen
charging tests. An acidic 1M H>SOs4 solution under a
current density of 1 mA/cm? was used to reproduce a
relatively low hydrogenated condition and the same
acidic solution with an addition of 0.25g/1 of As>Os;under
a current density of 0.5 mA/cm® reproduces a high
hydrogenated condition, as As,Os; prevents the
recombination of hydrogen atoms on the steel surface,
increasing hydrogen entrance. All the in-situ hydrogen
charged tests were performed under a very low
displacement rate of 0.01 mm/min, to give enough time
for hydrogen diffusion and accumulation in the process
zone, as to facilitate hydrogen embrittlement.

The applied load against the specimen elongation was
continually recorded in these tests and the ultimate
strength at failure, ou, was calculated dividing the
maximum tensile load by the initial cross-sectional area
of the notch region.

The degree of hydrogen embrittlement was quantified by
means of the hydrogen embrittlement index (HEI). HEI
varies from 0% (no embrittlement at all) to 100%.
(highest possible hydrogen embrittlement, Xy = 0).

— Xy

X
HEI % = .100
Where Xy and X are the measured steel property (in this

case, ouwN) respectively obtained with and without
hydrogen.
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3. RESULTS

3.1. Quenched and tempered grade

Table 4 shows the results obtained with the quenched and
tempered grades.

Table 4. Notched tensile tests results (QT steels)

Steel Test Time CuN HEI
grades condition | (min) | (MPa) | (%)
air 7 2055 -
QT600-3m low H 116 476 77
high H 156 457 78
air 8 1870 -
QT600-30m low H 340 930 50
high H 245 792 58
air 7 1701 -—
QT600-2h low H 292 1299 31
high H 357 891 48
air 8 1455 -—
QT600-24h low H 340 1183 19
high H 395 1083 26
air 8 1053 -—
QT725-4h low H 274 961 9
high H 212 851 19

The grade with the highest hardness and strength shows
extraordinarily high embrittlement indexes in both
hydrogenated conditions. HEI was also high for the rest
of grades, but decreased gradually with the increase of
tempering time and temperature. It is also worth noting
that HEI was always higher in the solution with arsenic
oxide (high H), as more hydrogen is provided under this
condition. Two examples of stress-strain curves can be
seen in Figure 2. Failure in presence of hydrogen took
place in the elastic region in the QT600-30m grade and
after a low plastic deformation in the case of the QT600-
24h steel.
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=
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& 800
600
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Figure 2. Stress-strain curves of notched tensile tests
performed on a) QT600-30m and b) QT600-24h grade

The failure micromechanism observed in all notched
tensile tests performed in air was always microvoids
coalescence, MVC, whereas intergranular failure (IG)
and quasi-cleavage (QC) were observed in all tests
performed under hydrogenated conditions. IG appeared
when the embrittlement index was larger than 50% and
QC in the rest of cases. Figure 3 shows some examples
of such micromechanisms.

®
Figure 3. Failed surfaces, (a) QT600-3m (low H),(b)
QT1725-4h (low H)

3.2. Annealed and normalized grades

Table 5 shows the results for the tensile tests performed
on annealed and normalized grades. As expected, higher
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HEIs were always found under the high hydrogenated
medium.

Table 5. Notched tensile tests results (FC and AC steels)

Steel Test Time GuN HEI
grades condition | (min) | (MPa) | (%)
air 9 940 ---
845-FC low H 223 758 19

high H 166 610 35

air 7 1021 -—

1050-FC low H 221 763 25
high H 157 656 34

air 9 1585 -

845-AC low H 154 1077 32
high H 114 605 62

air 7 1348 -—
1050-AC low H 271 1048 22
high H 174 694 48

The stress-strain curve obtained in the notched tensile test
performed on 845-FC, the grade with the lowest hardness
(183HV), can be seen in Figure 4. It shows a significant
reduction of the notched tensile strength under both
hydrogenated conditions.

1000

Hydrogen-free, tested in air
200 In situ H-Charged (1IMH,SO,, 1mA/cm?)
100 s |11 situ H-Charged (1IMH,SO,+0.25gAs,0;, 0.5mA/cm?)

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
Elongation (mm/mm)

Figure 4. Stress-strain curves of notched tensile tests
performed on the 845-FC steel grade

Quasi-cleavage (QC) was the predominant failure
micromechanism observed in all these tests performed in
the presence of hydrogen (high and low H). Figure 5
shows the failed surface of the 845-FC grade tested under
low hydrogenated conditions.
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Figure 5. Failed surface of 845-FC grade (low H)

4. DISCUSSION

Hydrogen embrittlement is always better appreciated in
presence of stress concentrators, as hydrogen diffuses
and accumulates in the region located just ahead of the
notch submitted to high hydrostatic stresses.

Figures 6 and 7 plot the evolution of the notched tensile
strength measured on the different tested microstructures
in air and under both hydrogenated conditions against the
hardness of the steel. The maximum notched tensile
strength in air corresponds to the grade with the highest
hardness (484 HV, QT600-3m), but the highest notched
tensile strength under low and high hydrogenation
conditions correspond to the QT600 grades respectively
tempered for 2 hours (307 HV) and 24 hours (280 HV).
The dramatic decrease of the notched tensile strength
under both hydrogenating conditions experimented by
the grade with the highest hardness is also worth noting.

2250

W Q4T (Air)

W Q+T (Low H.)
* AC (Air)

* AC (Low H.)
A FC (Air)

A FC (low H.)

i
1
'
'
1
'
1
'
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'
'
'
'
1
'
'

oNT (MPa)

L " N | QT600-3m

QT600-24h e
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3 350
HV30

400 450 500 550

Figure 6. Notched tensile strength versus steel hardness
of OT, AC and FC grades tested in air and under low H
conditions.

The lower notched tensile strength of the normalized and
annealed grades measured in both hydrogenated media in
comparison with the quenched and tempered ones for the
same hardness is also noted.

oNT (MPa)
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Figure 7. Notched tensile strength versus steel hardness
of OT, AC and FC grades tested in air and under high
hydrogenated conditions.

Important decreases of the notched tensile strength took
place in steels with hardness respectively higher than 300
and 275 HV wunder low and high hydrogenated
conditions.

Figure 8 shows the hydrogen embrittlement indexes
obtained with all these grades under low and high
hydrogenated conditions plotted versus the yield strength
of steels. A clear linear increase of these indices with the
yield strength of the steel is appreciated on the quenched
and tempered grades. The modification of the failure
micromechanism, from quasi-cleavage (QC) to
intergranular failure (IG) helps to explain such
behaviour. This figure also enhances the fact that bainitic
and ferrito-pearlitic microstructures are more susceptible
to hydrogen embrittlement than quenched and tempered
ones with the same hardness.

Quenching and tempering treatments always give rise to
the best combination of mechanical properties, strength
and toughness, and also provide an optimal answer in
presence of hydrogen.

100
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Figure 8. HEI related to notched strength vs steel yield
strength (oys) of OT, AC and FC grades tested in low
and high hydrogenated conditions.
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4. CONCLUSIONS

Hydrogen uptake takes place in the course of the in-situ
electrochemical hydrogen charged tests performed using
notched tensile specimens while these are mechanically
loaded, and the steel surface is being plastically
deformed. The notch tip region experiences very high
levels of plastic deformation, which causes a very high
build-up of hydrogen in the process zone submitted to
high hydrostatic stresses present ahead of the notch in
these tensile specimens.

Notched tensile strength dramatically decreases due to
the entrance of hydrogen in steels with hardness above
300 HV tested in the low hydrogenated medium and in
steels with hardness above 275 HV when the high
hydrogenated medium was used. QT600-2h and QT600-
24 grades are respectively the grades that have the
highest notch tensile strengths under the low and high
hydrogenated conditioned used in this work.

Lower notched tensile strength in presence of hydrogen
and higher embrittlement indices were measured in the
normalized and annealed grades in comparison with the
quenched and tempered ones for the same hardness.
Bainitic and ferrito-pearlitic microstructures are then
more susceptible to hydrogen embrittlement than
tempered martensite ones.
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RESUMEN

Determinar las relaciones entre la resistencia a compresion en probetas cilindricas y ctbicas de diferentes tamafios y de
un mismo hormigén es un tema de interés en la tecnologia del este material. Sin embargo, aiin existen discrepancias en
los coeficientes de paso propuestos, apareciendo valores aproximados en los codigos de disefio que, en la mayoria de los
casos, no se ajustan a la realidad. El desarrollo de una zona de proceso de fractura en el hormigon solicitado a compresion
es la causa de estos efectos de escala y de geometria, por lo que el uso de la Mecanica de la Fractura es una herramienta
esencial para abordar el problema. Asi, en este articulo presentamos los resultados del analisis realizado en varias series
de hormigones (obtenidos de la literatura cientifica) sobre dichas relaciones a compresion, realizado por medio de un
modelo de fractura. Con ellos obtenemos buenas aproximaciones a las relaciones de resistencia a compresion entre
diferentes geometrias y tamafios de probeta.

PALABRAS CLAVE: Efecto del tamafio y de la geometria, Hormigén, Mecanica de la Fractura, Relacion cilindro-cubo,
Resistencia a compresion.

ABSTRACT

Deriving the relationships between the compressive strength in cylindrical and cubic specimens of different sizes and of
the same concrete is a topic of interest in the technology of this material. However, there are still discrepancies in the
proposed pitch coefficients, appearing as approximate values in the design codes that, in most cases, do not conform to
reality. The development of a fracture process zone in concrete stressed in compression is the cause of these scale and
geometry effects, so the use of Fracture Mechanics is an essential tool to address the problem. Thus, in this article, we
present the results of the analysis carried out on several series of concretes (obtained from the scientific literature) on said
compression ratios, carried out by means of a fracture model. With them, we obtain good approximations of the
compressive strength relationships between different geometries and sizes of specimens.

KEYWORDS: Effect of size and geometry, Concrete, Fracture Mechanics, Cylinder-cube relationship, Compressive
strength.

1. INTRODUCCION tener en cuenta otras consideraciones, como son las ca-
racteristicas del ensayo llevado a cabo [3,6,7], la clase
Debido a que no existe una unica geometria y tamafio de resistente del hormigoén (normal, si es menor o igual de
probeta recomendada por los diferentes documentos nor- 50 MPa; alta, si es mayor de 50 MPa) [3,8], o su con-
mativos estructurales internacionales, conocer la relacion sistencia (vibrado o autocompactante).
entre las resistencias a compresion en probetas cilindricas
y cubicas es de sumo interés para la tecnologia del hor- Asi pues, el motivo de esta investigacion se fundamenta
migo6n. Tanto el Codigo Modelo 2010 [1] como el Euro- en la observacion de las diferencias encontradas (tanto en
codigo 2 [2] incluyen equivalencias entre las resistencias la literatura cientifica como en los codigos de disefio
a compresion de probetas consideradas como estandar estructural mencionados) entre las relaciones de las
(cilindricas 150 x 300 mm?, didmetro x altura, y ctibicas resistencias a compresion en probetas de diferente
de 150 mm de lado). Sin embargo, la resistencia a geometria y tamafio de hormigones de caracteristicas
compresion del hormigon no es una propiedad intrinseca variadas. Para ello, se han estudiado un conjunto de resul-
del material, pues depende del tamafio y de la forma de tados experimentales procedentes de la literatura cien-

la probeta como resultado de sus propiedades de fractura
[3-5]. Pero para analizar dicha relacion también hay que
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Fig. 1: Comparacion de la relacion de resistencia a compresion entre la probeta cilindrica y cubica estandar en
funcion de la relacion agua/cemento (w/c): resultados experimentales para hormigones autocompactantes (a) y
vibrados (b), y resistencias previstas por el Codigo Modelo 2010.

tifica [3,9], a los que se les ha aplicado el modelo de com-
portamiento a compresion del hormigén desarrollado por
Del Viso et al. [10], basado en la Mecanica de la Fractura.

2. EFECTO DE LA GEOMETRIA Y DEL TAMANO
EN LA RESISTENCIA A COMPRESION DEL
HORMIGON

La Plasticidad indica que estructuras geométricamente
semejantes se comportan de la misma forma debido a que
la liberacion de la energia de deformacion tiene lugar en
todo el volumen. Pero para explicar el comportamiento
dependiente del tamafio hay que utilizar la Mecanica de
Fractura, mediante el concepto de disipacion de energia
en las superficies de fractura [11]. La dependencia de la
densidad de energia disipada en el ensayo de compresion
uniaxial respecto del tamafio de la probeta es el
fundamento del fallo energético [12].

Del Viso et al. [10] proponen un modelo que permite
relacionar las resistencias a compresion entre la probeta
cilindrica de dimensiones 150 x 300 mm? (didmetro x
altura) y probetas cubicas de cualquier tamafio, basado en
la ley de efecto de escala de Bazant (Ec. (1)) [13]:

1

Oy = 0o (1 +i)F

B (1)

Ow: resistencia a compresion tedrica para una probeta de
tamafio infinito (ow = & ov)

ov: resistencia a compresion de referencia

B, k: constantes empiricas dependientes de la forma de la
probetay de las propiedades de fractura del material, pero
no del tamafio estructural

Pa: numero de fragilidad de Hillerborg (=D / lcx)

D: tamaio representativo de la probeta (didmetro en
probetas cilindricas y lado en probetas ctbicas)

len: longitud caracteristica del hormigon (In= Gr E / f?)
Gr: energia de fractura del hormigén

E: modulo de elasticidad del hormigon
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fr: resistencia a traccion del hormigon
r: exponente cuyo valor esta entre 1y 2

El modelo considera el efecto del tamafio (a nivel interno
y externo) y la forma de la probeta, mostrando muy buena
capacidad predictiva si se mantienen las condiciones de
contorno en los ensayos y el patrén de fisuracion exhibi-
do por las probetas es similar (Ec. (2)):

L
L+Lg

fe = 0cu ()
fe: resistencia a compresion en probeta cilindrica

O TESistencia a compresion en probeta cubica (= fou)

L: longitud del lado de la probeta cubica

Lo: constante empirica para cada tipologia de hormigon

(LO =B lch)

La Ec. (2) es un factor de conversion, basado en la
Mecanica de la Fractura, que permite obtener la relacion
entre resistencias a compresion en probetas de hormigon
de diferente geometria y tamaiio.

3. MATERIALES Y METODOS

Para este trabajo se han utilizado los resultados expe-
rimentales de las investigaciones publicadas por Yi et
al. [3] y Nikbin et al. [9], realizadas en hormigo6n vibrado
y hormigén autocompactante, respectivamente. En el
caso del hormigén vibrado se han cubierto los rangos de
resistencia normal y alta, mientras que solo se han
disefiado resistencias normales para los hormigones auto-
compactantes. Ademas, se ha estudiado la respuesta a
compresion segun diferentes direcciones de vertido
(paralela y normal a la direccion de carga).

4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Relaciones incluidas en los codigos de diseno
estructural
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Fig. 2: Ley de efecto de escala (a) y relacion entre resistencias a compresion en probeta cilindrica estandar y
cubicas de diferentes tamaiios (b). Caso de un hormigon vibrado, con relacion w/c = 0.67 y direccion de aplicacion
de la carga normal a la direccion de vertido del hormigon [3].

Tanto el Codigo Modelo 2010 como el Eurocodigo 2 cla-
sifican al hormigon en clases resistentes a compresion a
28 dias de edad, conforme a ensayos realizados en pro-
betas cilindricas 150 x 300 mm? (didmetro x altura) y
ctbicas de 150 mm de lado. En la Fig. 1 se representan
los resultados experimentales de resistencia a com-
presion caracteristica calculados por Yi ef al. [3] y Nikbin
et al. [9], asi como los valores previstos por el Codigo
Modelo 2010. Se pueden apreciar claras diferencias entre
los resultados experimentales y los recogidos en la nor-
mativa, tanto para hormigén autocompactante (Fig. 1 (a))
como para hormigon vibrado (Fig. 1 (b)), en ambas direc-
ciones de vertido y ensayo (normal y paralela). Esto
también ha sido verificado por otros investigadores
respecto a los valores dados por el Eurocodigo 2 [14].
Es interesante destacar que las direcciones de vertido y
de ensayo tienen mayor efecto en el hormigén auto-
compactante que en el hormigén vibrado. Una posible
explicacion es el menor grado de isotropia de los prime-
ros, aunque esta suposicion debe explorarse mas a fondo
en futuras investigaciones.

4.2. Efecto del tamario y de la geometria en la resistencia
a compresion

Los resultados experimentales de Yi et al. [3] y Nikbin et
al. [9] se han analizado siguiendo el procedimiento pro-
puesto por Del Viso ef al. [10] en su modelo. El calculo
de I» se ha hecho utilizando las ecuaciones que el Codigo
Modelo 2010 incluye para estimar los valores de Gr, E'y
fr. La Fig. 2 incluye un ejemplo de aplicacion de dicho
modelo [10] (ley de efecto de escala y relacion entre
resistencias a compresion en probeta cilindrica estandar
y cubicas de diferentes tamafios).

4.3. Factor de conversion de la relacion entre resis-
tencias a compresion en probetas cilindricas y cubicas
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En este subapartado se presenta la Ec. (3), similar a la
desarrollada por Ruiz ef al. [15] para el modelo de Del
Viso et al. [10], que permite obtener el factor de conver-
sion de la relacion entre resistencias a compresion en
probetas cilindricas y cubicas en funciéon de la clase
resistente del hormigon. El célculo de los parametros 4 y
C se lleva a cabo por medio del ajuste de los resultados
experimentales utilizados en esta investigacion para cada
una de las tipologias de hormigon:

L

)

)

La Fig. 3 muestra el ajuste de los resultados experimen-
tales de Yi et al. (Fig. 3 (a)) [3] y Nikbin ef al. (Fig. 3 (b))
[9] para el calculo de los parametros A y C de la Ec. (3),
asi como la comparacion con el modelo obtenido por
Ruiz et al. [15] para valores de resistencia a compresion
en probetas cubicas de diferentes tamafios respecto de la
probeta cilindrica estdndar. Se puede comprobar que, pa-
ra ambas tipologias de hormigén y direcciones de ver-
tido-carga del ensayo de compresion, el modelo de la
Ec. (3) capta correctamente comportamiento. Ademas, la
linea de ajuste experimental (discontinua) se aproxima al
modelo de Ruiz ef al. [15], tanto por encima como por
debajo, en funcion de las caracteristicas del material y de
las condiciones de ensayo.

5. CONCLUSIONES

Las relaciones entre las resistencias a compresion en
probetas de hormigon de distintos tamafios y geometrias
dependen de diversos factores, entre ellos las carac-
teristicas del ensayo, la clase resistente del hormigoén y su
consistencia.

El estudio realizado muestra diferencias entre las pre-
visiones del Cddigo Modelo 2010 y los resultados
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Fig. 3: Modelo de Ruiz et al. [15] y ajuste experimental de los datos al mismo: (a) hormigon vibrado y cubo de
referencia de 100 mm de lado, (b) hormigon autocompactante y cubo de referencia de 50 mm de lado.

experimentales llevados a cabo en probetas cilindricas y
cubicas estandar, lo cual pone de manifiesto la conve-
niencia de utilizar modelos basados en Mecanica de la
Fractura para obtener dichas relaciones, como los
propuestos por Del Viso et al. o Ruiz et al., que formulan
el comportamiento a compresion en funcion de la
tipologia del material y de las caracteristicas del ensayo.
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RESUMEN

La resistencia nominal de un elemento estructural varia en funcion de su tamafio. Este fenomeno, denominado
precisamente efecto tamafio, no solamente se manifiesta a escala estructural sino que también estd presente cuando se
ensayan probetas a nivel de laboratorio. En el caso particular del ensayo de traccion directa de probetas de hormigoén, la
capacidad predictiva de los modelos desarrollados no ha demostrado ser lo suficientemente robusta, o ha presentado
ciertas limitaciones. Con el fin de abordar esta problematica, en este trabajo se ha implementado un modelo numérico
de dafio plastico con asignacion aleatoria de propiedades, aplicado al estudio del efecto tamafio en probetas de
hormigdén sometidas a traccion directa. Los resultados numéricos obtenidos se comparan con resultados experimentales
publicados por otros autores. Se presentan curvas de efecto tamafio que permiten cuantificar la influencia del tamafio de
la probeta sobre la resistencia a la traccion determinada en este tipo de ensayo, como asi también curvas que permiten
correlacionar los resultados de resistencia a la traccion en probetas con y sin entalla. Un aspecto importante del modelo
es que debido al algoritmo empelado es posible introducir una perspectiva probabilistica en el tratamiento de los
resultados.

PALABRAS CLAVE: Efecto tamafo, traccion directa, asignacion aleatoria de propiedades, modelos numéricos.

ABSTRACT

As it is well known, nominal resistance of a structural element varies according to its size. This phenomenon, so called
the size effect, is not only manifested on a structural scale but is also present when test specimens are tested at the
laboratory level. In the particular case of the direct tensile test of concrete specimens, the predictive capacity of the
models developed has not proven to be robust enough, or has presented certain limitations. In order to address this
problem, in this work a numerical model of plastic damage with random assignment of mechanical properties has been
developed, applied to the study of the size effect in concrete specimens subjected to tensile test. The numerical results
obtained are compared with experimental results published by other authors. Size effect curves are presented that allow
quantifying the influence of the size of the specimen on the tensile strength determined in this type of test, as well as
curves that allow the correlation of the tensile strength results in notched and unnotched specimens. An important
aspect of the model is that due to the algorithm used it is possible to introduce a probabilistic perspective in the
treatment of the results.

KEYWORDS: Size effect, direct tensile test, random assignment of properties, numerical models

1. INTRODUCCION
Tal comportamiento es diferente del que predicen las

Se puede definir al efecto tamafo como la dependencia teorias clasicas de resistencia de materiales para evaluar
de la resistencia nominal con el tamafio de la estructura la capacidad de carga en términos de tensiones o
analizada, considerando estructuras geométricamente deformaciones criticas [1].

similares de diferentes tamanos. En efecto, se ha podido

demostrar que en materiales con comportamiento Este fenomeno se manifiesta no solamente a escala
cuasifragil, como el hormigdén, las rocas, algunas estructural, sino también cuando se ensayan probetas a
ceramicas y las arcillas duras, entre otros, la resistencia nivel de laboratorio, constituyendo de esta manera un
intrinseca del material depende del tamafio de Ia factor importante a tener en cuenta en la determinacion
estructura. de la resistencia misma del material.
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Debido al efecto tamafio, al comparar dos estructuras
geométricamente similares la resistencia nominal de la
estructura grande es diferente (y en general menor) que
la de la mas pequefia. En el caso del hormigén, son
numerosos los modelos que han sido propuestos y
aplicados con éxito para describir la influencia del
tamafio de probeta en ensayos de rotura bajo distintos
tipos de solicitacion.

Las teorias clasicas de rotura basadas en tensiones
admisibles, tensiones ultimas u otro tipo de valores de
resistencia limite o superficie de fluencia definida en
términos de tensiones o deformaciones, consideran la
resistencia nominal constante, independientemente del
tamafio de la estructura. Sin embargo, aplicando la
mecanica de fractura se ha podio demostrar que esto no
es asi y se han desarrollado modelos que permiten tener
en cuenta dicho efecto [1].

En el caso particular del ensayo de traccion directa en
probetas de hormigdén, la capacidad predictiva de
muchos modelos, o bien ha demostrado no ser lo
suficientemente robusta o ha presentado ciertas
limitaciones. Usualmente, para determinar la resistencia
a la traccion en el hormigén se llevan a cabo ensayos de
traccion por compresion diametral debido a que son mas
convenientes desde el punto de vista de la ejecucion del
ensayo en comparacion con un ensayo de traccion
directa [2]. Por este motivo, en el caso del hormigon, no
se le otorga la atencion adecuada a este ultimo. Sin
embargo, si pudiera ser utilizado, el ensayo de traccion
directa permite obtener resultados mas racionales y
confiables [3].

Uno de los parametros mas importantes a considerar a la
hora de la determinacion de la resistencia nominal a
traccion en el hormigdén es precisamente el efecto
tamafio [4,5], siendo mayor su influencia en el caso de
los ensayos de traccion directa que en los de traccion
por compresion diametral [5]. A pesar de ello, no se han
llevado a cabo muchos estudios para analizar el efecto
tamafo bajo este tipo de solicitacion, dando lugar a que
las constantes de los distintos modelos desarrollados
para determinar las curvas de efecto tamafio no se hayan
establecido para el caso de traccion directa [6-8].

En el presente trabajo se presentan resultados de la
implementacion de un modelo numérico de dafo
plastico, considerando ademads asignacion aleatoria de
las propiedades mecanicas del hormigén, aplicado al
estudios del efecto tamafio en probetas de hormigdn
sometidas a traccion directa.

Para demostrar la capacidad predictiva del modelo se
han simulado numéricamente ensayos realizados sobre
probetas geométricamente semejantes y se han
comparado los resultados obtenidos con resultados
experimentales de ensayos de traccion directa de
probetas entalladas y sin entallar de distinto tamafio
disponibles en la bibliografia.
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Se presentan curvas de efecto tamaflo que permiten
cuantificar la influencia del tamafio de probeta sobre la
resistencia a la tracciéon determinada en este tipo de
ensayo, como asi también curvas que permiten
correlacionar los resultados de resistencia a la traccién
en probetas con y sin entalla.

Un aspecto importante del modelo es que debido al
algoritmo empelado para la asignacion aleatoria de las
propiedades es posible simular un mismo ensayo una
gran cantidad de veces lo que permite introducir una
perspectiva probabilistica en el tratamiento de los
resultados.

2. MODELO NUMERICO

Para simular el comportamiento mecanico del hormigéon
se utilizd6 un modelo constitutivo de dafio plastico,
disponible en el codigo de analisis por el Método de los
Elementos Finitos (MEF) Abaqus/Standard denominado
Concrete Damaged Plasticity (CDP). Este modelo
considera la existencia de dos mecanismos de rotura: (a)
fisuracion cuando el hormigén se encuentra sometido a
tensiones de traccion, y (b) aplastamiento cuando se
encuentra bajo la accion de tensiones de compresion [9].

La respuesta tension-deformacion bajo cargas uniaxiales
de traccion sigue una relacion elastica lineal hasta
alcanzar el valor de la tension de rotura, la cual se
corresponde con el inicio de la microfisuracion en el
hormigoén. Superada la tension de rotura, la formacion
de microfisuras se representa macroscOpicamente a
través de un ablandamiento en la respuesta tension-
deformacion que induce la localizacion de las
deformaciones.

Bajo la accion de compresion uniaxial la repuesta es de
tipo lineal hasta que se alcanza la tension de fluencia
inicial. Superado este valor la respuesta se encuentra
caracterizada por un endurecimiento de las tensiones
seguido por un ablandamiento en las deformaciones
luego de superada la tension ultima [9].

Es importante mencionar que, en general, en los
modelos numéricos se utiliza la resistencia media a
traccion en lugar de una distribucion probabilistica de la
misma. Ademas, en problemas de fractura en hormigén,
con propiedades mecanicas y estados tensionales
uniformes, no es posible localizar fisuras empleando un
modelo constitutivo continuo, como el presentado
anteriormente.

En este contexto se ha desarrollado un algoritmo en
Matlab que permite asignar a distintas regiones del
modelo numérico propiedades mecénicas diferentes, de
acuerdo con alguna funciéon de distribucion de
probabilidades [10].
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El algoritmo emplea como criterio la heterogeneidad del
hormigén, para determinar zonas de fisuracion
preferentes en estructuras inicialmente sin defectos y
sometidas estados tensionales uniformes.

En primer lugar, se calcula la posicion de los centroides
de cada uno de los elementos de la malla de elementos
finitos que definen la geometria en estudio y luego se
superpone la malla de elementos finitos con otra malla,
denominada malla de material, tal como puede
observarse en la figura 1.

@ FEM centroids

O Material mesh nodes
Region

dr : Region diameter

dc: Distance from centroid to
material mesh node

If dc < dr: centroid inside the region
If dc > dr: centroid outside the region

Figura 1. Superposicion de la malla de elementos
finitos con la malla de material

La malla de material estd formada por una seric de
nodos separados entre si una distancia que puede ser
definida por el usuario. Para evitar la superposicion de
elementos se determina la minima distancia entre los
centroides de la malla de elementos finitos y los nodos
de la malla de material.

Las regiones asi determinadas constituyen diferentes
sets de elementos finitos y a cada una de ellas se le
asigna un nimero aleatorio.
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A continuacion, el algoritmo realiza un sorteo de
nimeros aleatorios empleando el generador Mersenne
Twister. Los niimeros aleatorios obtenidos siguen una
distribucion uniforme, por lo que para lograr que sigan
otra distribucion (por ejemplo la de Gauss o la de
Weibull, dos de las mas utilizadas para representar el
comportamiento del hormigdn) se los debe evaluar en la
inversa de la funcion de probabilidad elegida. A cada
uno de los sets de elementos definidos previamente,
asociados a un determinado numero aleatorio, se le
asigna un valor de la propiedad obtenida de la funcion
de distribucion de probabilidad.

Finalmente, se genera un archivo de texto con las
propiedades asignadas a cada uno de los sets de
elementos que sera incluido en el archivo de entrada del
codigo de elementos finitos. Este procedimiento se
repite todas las veces que el wusuario lo desee,
obteniendo distribuciones aleatorias de las propiedades
mecanicas del hormigon para la funcion de distribucion
de probabilidades elegida.

Esta asignacion aleatoria de las propiedades del material
permite realizar un analisis mas riguroso y mucho mas
realista, ya que en la realidad la distribucion de
resistencia nunca es de tipo uniforme. Ademads, al
resolver el mismo problema empleando diferentes
configuraciones no uniformes de resistencia se puede
realizar un analisis estadistico de los resultados.

3. RESULTADOS
3.1. Resultados experimentales

Para poder contrastar los resultados obtenidos con el
modelo numérico se consideraron los resultados de
ensayos de traccion directa presentados en [2] y
reproducidos en la tabla 1. Estos resultados se
obtuvieron de ensayar a traccion directa cuatro tamafos
de probetas de seccion transversal rectangular de ancho
“d”, altura “h” y longitud “/”. Estas probetas presentan
dos entallas de 3 mm de espesor y con una profundidad
diferente en funcion del ancho de la probeta.

Las probetas fueron moldeadas empleando un hormigén

liviano con un tamafio maximo de agregado de 13 mm y
resistencia a compresion de 44,9 MPa.

Tabla 1. Resultados experimentales

d h 1 Entalla 't
[mm] | [mm] | [mm] | p [mm] |a[mm] | [MPa]
100 | 100 | 267 16,7 3 2,49
200 | 100 | 534 | 334 3 2,05
300 | 100 | 800 | 50,1 3 1,78
500 | 100 | 1334 | 83,5 3 1,48
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3.2. Resultados del modelo numérico

El modelo numérico empleado se encuentra
implementado en el codigo de analisis por el Método de
los Elementos Finitos (MEF) Abaqus/Standard. Para
reproducir numéricamente el ensayo de traccion directa
se modeld en el plano una probeta entallada y otra sin
entallar, considerando las dimensiones indicadas en la
tabla 1.

En el ensayo experimental es necesario entallar la
probeta para lograr la localizacion de la fisura en el
centro de esta. En el ensayo numérico, ademas de
considerar la probeta entallada, se modeld la probeta sin
entallar con el objetivo de demostrar que, en el caso de
incluir asignacion aleatoria de las propiedades
mecanicas, no es necesario contar con la existencia de
un defecto para lograr la localizacion de las fisuras.

Para  representar el estado de solicitacion
correspondiente al ensayo, en los extremos de la probeta
se aplicé un desplazamiento creciente hasta un valor
maximo igual a 0,1 mm.

En la figura 2(a) se observa la geometria y condiciones
de contorno de una de las probetas entalladas. Con
respecto al mallado, se emplearon elementos CPS4R
(elemento cuadrilatero bilineal de 4 nodos en tension
plana con integracion reducida).

En la figura 2(b) se muestra el mallado de una de las
probetas entalladas y en la tabla 2 se indica la cantidad
de elementos empleados en cada una de las probetas
modeladas, con y sin entalla.

Tabla 2. Numero de elementos en probetas con y sin
entalla

d | Cantidad de elementos | Cantidad de elementos
[mm] Probeta entallada Probeta sin entalla
100 708 1060
200 1351 1060
300 1329 1060
500 1374 1060

Para la implementacion del modelo numérico junto con
el algoritmo de asignacion aleatoria de las propiedades
mecéanicas se adoptd una funcién de distribucién de
probabilidades de la resistencia a traccion de tipo
gaussiana, con una desviacion estandar de 0.1 MPa.

Se consideré un moédulo de elasticidad de 18830.7 MPa
y un coeficiente de Poisson de 0.2. Ademads, se
incorpord una ley de ablandamiento lineal, en donde el
desplazamiento critico se calculd6 empleando una
energia de fractura de 0.092 Nmm/mm?2. La ley de dafio
adoptada también se considero de tipo lineal.
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(@) (b)

Figura 2. Probeta entallada. (a) Geometria y
condiciones de contorno. (b) Mallado.

En las tablas 3 y 4 se resumen los resultados numéricos
para probetas con entalla y sin entalla, respectivamente.
Los resultados presentados para cada una de las
probetas corresponden al promedio obtenido de treinta
simulaciones, informandose la desviacion estandar de
los mismos (o). Se indican asimismo los resultados
experimentales correspondientes a cada caso.

Tabla 3: Resultados para probetas entalladas

d 1 ftexp. | f't modelo c
[mm] | [mm] | [MPa] [MPa] [MPa]
100 267 2,49 2,44 0,050
200 534 2,05 1,98 0,035
300 800 1,78 1,71 0,030
500 1334 1,48 1,40 0,025

Tabla 4: Resultados para probetas sin entallar

d 1 ftexp. | ft modelo c
[mm] | [mm] | [MPa] [MPa] [MPa]
100 267 2,49 2,39 0,050
200 534 2,05 1,97 0,050
300 800 1,78 1,66 0,040
500 1334 1,48 1,35 0,020

Los ensayos numéricos reflejan claramente el efecto
tamafio y las diferencias porcentuales obtenidas con
respecto a los ensayos experimentales son aceptables
siendo mayores, como cabria esperar, al comparar los
resultados numéricos con los resultados experimentales
correspondientes a las probetas sin entallar. En las
figuras 3 y 4 se grafican los resultados presentados en
las tablas 3 y 4. Las curvas en linea de puntos
representan el entorno de la prediccion del modelo
correspondiente a +/- 3 veces el valor medio del desvio
estandar (+/- 30).
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——Modelo

O Ensayo

Tensién nominal maxima [MPa]

0 200 400
Tamafo [mm]

600

Figura 3. Curvas tension maxima — tamario de probeta
para probetas entalladas.

——Modelo

Tensién nominal maxima [MPa]

0,0 +— . . . . ' : } :
0 100 200 300 400
Tamafo [mm]

500

Figura 4. Curvas Tension mdxima — tamanio de probeta
para probetas sin entallar.

Puede observarse que los resultados experimentales se
encuentran en el entorno superior del rango que predice
el modelo. Por lo que en estas figuras se manifiesta de
manera contundente la correspondencia entre los
resultados experimentales y los obtenidos con el modelo
numérico.

En las figuras 5 y 6 se presentan las curvas tension
nominal — desplazamiento relativo para cada tamaiio de
probeta entallada y sin entallar. El desplazamiento
relativo se obtuvo como la relacion entre el
desplazamiento y el desplazamiento correspondiente a
la tensién nominal maxima.

Las curvas correspondientes a cada probeta representan
la curva promedio obtenida de las treinta curvas tension
nominal — desplazamiento relativo, obtenidas para cada
una de las pobretas simuladas numéricamente. En
ambas figuras se presenta claramente el efecto tamafio.
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Figura 5. Curvas carga — desplazamiento relativo para
probetas entallada.
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Figura 6. Curvas carga — desplazamiento relativo para
probetas sin entalla.

En la figura 7 se observan las zonas dafiadas obtenidas a
partir de la simulacion numérica del ensayo de traccion
directa. Se manifiesta claramente en la figura 7(a) la
localizaciéon de la zona dafiada sin la necesidad de
incluir una entalla, debido a la incorporacion de la
asignacion aleatoria de las propiedades mecanicas en el
modelo constitutivo del ensayo numérico.

4. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se implementd un modelo de
plasticidad con dafio con asignacién aleatoria de las
propiedades mecénicas para simular numéricamente el
efecto de tamafio de probeta en ensayos de traccion
directa.

De la aplicacion del modelo desarrollado se pueden
establecer las siguientes conclusiones:

e Los resultados numéricos obtenidos han sido
comparados con resultados experimentales
disponibles en la bibliografia considerando
cuatro tamafos de probeta.



(1]

(2]

(3]

(4]

(3]
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e Se observa que los resultados numéricos,
correspondientes al promedio de treinta
simulaciones para cada tamafio de probeta, se
aproximan a los resultados experimentales con
un error aceptable.

e Ademas, se llevo a cabo la simulacion
numérica del ensayo de traccion directa sin
considerar entallas en la probeta logrando
reproducir los patrones de dafio del ensayo
experimental.

e Puede concluirse que la implementacion del
modelo numérico fue exitosa.

(b)
Figura 7. Patrones de fisuracion. (a) Probeta sin
entalla. (b) Probeta entallada.

(@
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RESUMEN

El uso del hormigdn para fabricar torres de aerogeneradores es una de las aplicaciones estudiadas recientemente. Estas
estructuras tubulares estan expuestas a cargas ciclicas alternas. Este trabajo estudia el efecto de la adicion de diferentes
tipos de microfibras de carbono sobre el comportamiento en fractura de un hormigén de muy alta resistencia. Se han
realizado ensayos experimentales sobre probetas prismaticas entalladas utilizando tres tipos de microfibras de carbono y
diferentes contenidos (0-20 kg/m?). Todas las fibras tienen el mismo didmetro (7 um) y diferentes longitudes (0,1,3y 6
mm). La resistencia a traccion de las microfibras de carbono es de 4.200 MPa, lo que reduce significativamente la
probabilidad del mecanismo de fallo por rotura de la fibra. Los resultados mostraron que el uso de fibras de 6 mm con 20
kg/m? permitieron alcanzar una mayor resistencia a traccion y energia de fractura, con incrementos del 100% y 105%
respectivamente, en comparacion con el hormigoén de control. Las fibras mas largas y con mayor contenido actuaron como
barreras a la propagacion de las grietas de manera mas efectiva, pero la distribucion de estas en la matriz fue menos
uniforme y aumento la dispersion de los resultados.

PALABRAS CLAVE: fractura, fibras de carbono, hormigoén reforzado con fibras.

ABSTRACT

The use of concrete to manufacture wind turbine towers is one of the applications recently studied. These tubular
structures are exposed to fatigue cyclic loads. This work studies the effect of the addition of different types of carbon
microfibers on the fracture behavior of a very high strength concrete. Experimental tests have been carried out on notched
prismatic specimens using three types of carbon microfibers and different contents (0-20 kg/m?). All fibers have the same
diameter (7 um) and different lengths (0.1, 3 and 6 mm). The tensile strength of carbon microfibers is 4.200 MPa, which
significantly reduces the probability of fiber rupture failure mechanism. The results showed that the use of 6 mm fibers
with 20 kg/m® allowed achieving higher tensile strength and fracture energy, with increases of 100% and 105%,
respectively, compared to the control concrete. Longer fibers with higher fiber content acted as barriers to crack
propagation more effectively, but the distribution of fibers in the matrix was less uniform and increased the dispersion of
the results.

KEYWORDS: fracture, carbon fibers, fiber-reinforced concrete.

1. INTRODUCCION inferior a 0,2 asi como por constituirse a partir de

materiales y aridos caracterizados por tener un tamafio de
El hormigéon reforzado con fibras de ultra altas grano muy fino. Esto hace que se favorezca el proceso de
prestaciones se caracteriza fundamentalmente por poseer hidratacion y se consiga un hormigon de muy baja
una relacion agua/componentes activos normalmente porosidad [1-3]. De esta forma se consigue una matriz
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mucho mas densa, con menos imperfecciones que
podrian ser el origen de futuros defectos que se
propagaran durante la vida til del material. No obstante,
una mayor densidad de la matriz mejora la durabilidad,
pero también aumenta la fragilidad. Para mejorar la
ductilidad, la capacidad de absorcion de energia y la
resistencia a traccion de estos hormigones, es muy comun
la adicion de fibras que actian como barreras que
dificultan la propagacion de las fisuras y actuando como
elemento cohesivo entre las superficies fisuradas. Las
fibras de acero son posiblemente las mas utilizadas y que
han sido objeto de estudio debido a su elevado limite
elastico. Sin embargo, entre sus principales desventajas
se encuentran la corrosion interna, el agrietamiento de la
matriz debido a la expansion térmica [1], con la
consiguiente reduccion de la adherencia acero-hormigon,
y su elevado coste. De ahi que existan numerosos
estudios centrados en mejorar las prestaciones mecanicas
y de fractura del hormigén reforzado con fibras de acero
reduciendo el contenido en fibras [2].

En los ultimos afios, el uso de fibras de carbono (FC) se
ha convertido en una importante alternativa a las fibras
de acero debido a sus excelentes propiedades mecénicas
(mo6dulo de Young de 200-350 GPa, resistencia a la
traccion entre 3000-9000 MPa) [20-23], asi como a su
estabilidad a temperaturas elevadas y a la corrosion [3].
Ademas, la baja densidad de estas fibras (1,6-2,5 g/cm®)
hace que los contenidos de fibra de carbono normalmente
utilizados como refuerzo del hormigoén (entre 0,05-0,3%
en volumen) [3] sean muy inferiores a los utilizados en
los refuerzos de fibra de acero (0,5 y 2% en volumen) [4]
lo que deriva en estructuras de hormigéon mucho mas
ligeras y menos costosas. Para obtener un alto
rendimiento en propiedades mecénicas y de fractura es
imprescindible una buena dispersion de las fibras de
carbono en la matriz, por lo que es muy importante el
papel del proceso de fabricacion y determinar una
correcta distribucion de las fibras de carbono en la matriz.
Ademas, varios estudios muestran como la adicion de
fibras altera la morfologia y distribucion de los poros [5].
Como consecuencia, todo ello influye directamente en el
comportamiento mecanico y de fractura del hormigon.

En este trabajo se ha realizado un amplio estudio
experimental multiescala para determinar la influencia
del tipo de fibras de carbono utilizadas para reforzar el
hormigoén de ultra altas prestaciones (HMAR). Se ensayo
HMAR reforzado con diferentes fibras de carbono en
forma, longitud y resistencia a traccion para determinar
sus propiedades mecanicas y de fractura, asi como,
relacionar los resultados con las fibras utilizadas y con la
estructura porosa de la matriz. La influencia de Ia
morfologia de los poros y la distribucion de las fibras de
carbono en las propiedades mecanicas y de fractura se
midi6 mediante imdgenes de tomografia computarizada
de rayos X. Por ultimo, se estableci6 una conexion entre
los resultados de la tomografia computarizada y las
propiedades mecanicas y de fractura.

2. MATERIALES Y DOSIFICACIONES
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2.2. Composicion de las amasadas

Como materiales con actividad puzolanica se utilizaron
el cemento Portland tipo I de 52,5 R/SR, el humo de silice
(SF) con un tamaiio medio de particula esencialmente de
0,1 um y la escoria de alto horno (GGBS). También se
afiadieron dos aridos siliceos, el primero con un tamafio
de particula entre 800 y 80 um, y el segundo con un
tamafio de particula entre 315 y 40 um. En la figura 1 se
muestra la distribucion granulométrica de los materiales
con mayor rango de tamafios (cemento y GGBS). Se
utilizoé un superplastificante (SP) de alta eficacia a base
de éter policarboxilico modelo SIKA Viscocrete 20HE
para mejorar la trabajabilidad de las mezclas en estado
fresco.
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Figura 1: Distribucion del tamario de particula del
cemento y GGBS.

En este estudio se fabrican 31 amasadas diferentes de
HMAR, todas ellas compuestas por la misma matriz,
cinco tipos de fibras de carbono y seis contenidos
diferentes de fibras afiadidas en la matriz. Los materiales
y las proporciones de mezcla empleadas se muestran en
la Tabla 1. Se realizé una amasada sin refuerzo de fibras
utilizada como hormigén de referencia y designada como
RC.

Tabla 1. Dosificacién de la matriz de HMAR (kg/m’).

HMAR

Cemento 52,5 R/SR 540
GGBS 310
Humo de silice 210
Arido siliceo fino 470
Arido siliceo grueso 470
Superplastificante 42

Agua/cemento 0,38
Agua/binder 0,19

Se han utilizado cinco tipos de fibras de carbono. Las
principales diferencias en las propiedades de las fibras
son la longitud (entre 0,05 y 6 mm) y la resistencia a la
traccion (entre 3000 y 9000 MPa). Los rangos del modulo
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de Young son muy similares, entre 220 y 230 GPa, y los
diametros son los mismos para todas las fibras (7 um);
véanse los datos de la Tabla 2. La designacion de cada
tipo de fibra utilizada es FC-X seguida de una letra, de la
A, alaE, correspondiente al tipo de fibra que figura en la
Tabla 2.

Tabla 2. Propiedades y nomenclatura de las fibras de

carbono.
Nomenclatura | FC-A FC-B FC-C FC-D FC-E
Longitud 0,05-3 3 6 6 3
(mm)
Diametro 7 7 7 7 7
(mm)
Resis. 4200 4200 4200 9000 3000
Traccion
Moédulo de 230 230 230 220 220
Young
Relacion de 7-43 429 857 857 429
aspecto L/f

La nomenclatura utilizada para denominar las mezclas
analizadas es HMAR seguida del tipo de fibra (A, B, C,
D o E segln la Tabla 2) y del contenido de fibra (por
ejemplo, HMAR-A-6). Se utilizaron seis contenidos de
fibra para cada mezcla fabricada: 1,2; 3; 6; 9; 15 y 20
kg/m?®. En resumen, se analizaron 30 mezclas reforzadas
con fibra de carbono y se utilizé una mezcla no reforzada
como hormigon de referencia (HR).
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Figura 2: Distribucion de longitud de fibras para FC-A.

Las fibras mas cortas (FC-A) se han obtenido cortando
fibras mas largas, por lo que no presentan longitudes de
fibra constantes (Figura 1). Como puede observarse, FC-
A presenta un rango de longitudes de fibra entre 12y 310
pum, con una longitud media de fibra de 60 pm.

3. CAMPANA EXPERIMENTAL
3.1. Ensayos mecanicos y de energia de fractura

Se fabricaron probetas cubicas de 40 mm de lado y
probetas prismaticas de 40x40x160 mm?® para determinar

125

las propiedades mecénicas y de fractura de todas las
amasadas fabricadas. La resistencia a la compresion se
determind a partir de tres probetas cubicas para cada
amasada segun la norma EN 12390-3. Se realizaron
ensayos de flexion en tres puntos en tres probetas
prismaticas entalladas para medir el trabajo de fractura
de acuerdo con la norma RILEM TCM-85 v,
posteriormente, la energia de fractura. Todas las probetas
tenian una relacion de entalla 1/6. La flecha se midio
mediante un LVDT de 10 mm y la apertura del vértice de
la entalla, mediante un transductor de pinza.

3.2. Tomografia de rayos X

Se utilizé la técnica de tomografia computarizada de
rayos X para determinar la porosidad mayor a 40 um. Se
llevaron a cabo mediante el equipo de inspecciéon por
rayos X, modelo Xradi 610 Versa de la empresa Zeiss,
del Servicio de Caracterizacion por Rayos X de la
Universidad de Sevilla, Espafia. Consta de un tubo
multifoco y un blanco de wolframio que permite la
inspeccion en el rango comprendido entre 25-160 kV y
0,01 -1 mA de intensidad. El equipo genera imagenes 2D
y 3D con un aumento maximo de 2000x. El post-
procesado de reconstruccion y tratamiento de las
imagenes se realizo utilizando un software comercial.
Las muestras de TAC de rayos X analizadas fueron una
de las dos piezas fabricadas tras realizar los ensayos de
flexion en tres puntos. La zona analizada es un cubo de
aproximadamente 40 mm de lado elegido desde el
extremo del soporte para evitar la influencia de la zona
de fractura en los resultados de la TC de rayos X.

3.3. Porosimetria de mercurio

Se utilizd un porosimetro de intrusion de mercurio
(Micromeritics Autopore IV) para medir presiones que
oscilaban entre 1,02x10-2 y 2,04x102 MPa. Como el
angulo de contacto era de 141°, el tamafio de los poros
oscilaba entre 0,005 y 200 um. Las muestras utilizadas
tenian un tamafio de unos 5 mm de tamafio, y tuvieron
que secarse en un horno a 105°C durante 48 horas.

4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Tomografia de rayos X

En la Figura 3 se muestra la evolucion de la porosidad
acumulada y la distribucion diferencial del tamafo de
poro frente al didmetro de poro equivalente. Este analisis
se ha realizado en cuatro muestras. La primera muestra
es un hormigén sin reforzar, la segunda es una mezcla
reforzada con fibras FC-A, la tercera con fibras FC-B y
la altima esta reforzada con fibras FC-C, todas ellas con
el mismo contenido de fibra, 6 kg/m?.
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El hormigén sin refuerzo presenta la mayor porosidad
total acumulada, alcanzando el 3,98% V/V, con el mayor
tamafio de poro de 2,73 mm. El 75% de sus poros tienen
un didmetro equivalente inferior a 1,08 mm. Se puede
decir que la presencia de tamafios de poro superiores a
1,08 mm es escasa y no es representativa en la
distribucion diferencial del tamafio de poro de la matriz.
El tamafio de poro predominante (punto maximo de la
curva de distribucion diferencial del tamafio de poro) se
sittia en 0,51 mm. Cabe destacar que, para los tamafios de
poro comprendidos entre 0,51 y 1,4 mm, la curva de
distribucion diferencial del tamaiio de poro del hormigén
sin refuerzo siempre estd por encima de las mezclas
reforzadas con fibra de carbono. Esto muestra una mayor
presencia de poros en el rango de tamafios que tienen una
influencia directa en su comportamiento de fractura.

4.5

0.125 "y 4.0

___________

----HR
—— HMAR-A-6

, R 35
0.100 4 ! N .

L —— HMAR-B-6

3.0
0.075 2.5

2.0
0.050

Porosidad acumulada (% V/V)

0.025

0.000

Distribucion diferencial del tamafio de poros (% V/V)

T T T
1.0 1.5 2.0
Diametro de poro equivalente (mm)

T
0.5

Figura 3: Porosidad acumulada y distribucion
diferencial del tamario de poro.

4.2. Porosimetria de mercurio

En la Figura 4 se muestran los resultados de porosimetria
de intrusiéon de mercurio del hormigdn sin refuerzo y de
los tres HMAR reforzados con las fibras de carbono FC-
A, FC-B y FC-C. A partir de los resultados de la Figura
4, se observa que el hormigon sin refuerzo presenta tres
zonas de mayor concentraciéon de poros. Se observan
diferentes tipos de poros. El hormigén de referencia
presenta un alto volumen de macroporos (entre 5 y 260
pm) debido al aire atrapado. Se observa un bajo volumen
de poros capilares (entre 0,01 y 5 um), que son una de las
principales causas de la resistencia macroscopica [6]. El
HR muestra un mayor volumen de poros de gel (entre
0,005 y 0,01 um) que de poros capilares. Los poros de
gel se producen porque el espacio lleno de agua existente
entre los granos de cemento original es mayor [7]. Por un
lado, cuando se afiaden las diferentes fibras de carbono,
se observa una disminucion del volumen de los
macroporos, y cuando la longitud de la fibra es mayor,
esta disminucion aumenta. Por otro lado, el volumen de
poros capilares y microporos se incrementa cuando se
afiaden las diferentes fibras de carbono, y este incremento
es mayor para mayores longitudes. Esto significa que la
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presencia de fibras dentro de la matriz reduce su
porosidad, actuando como pequefias palas que ayudan a
la mezcla del hormigoén dentro de la hormigonera. Este
efecto ya fue observado por otros trabajos anteriores [5],
que obtuvieron una reduccion de la porosidad de la
matriz para hormigones reforzados con fibras de acero
con altas dosificaciones de fibras.
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Figura 4: Resistencia a compresion promedio.

4.3. Resistencia a traccion

A partir de los resultados de resistencia a traccion,
cuando se afiaden 1,2 kg/m® de fibras se observa un
incremento en la resistencia a traccion del HMAR-C (6
mm de longitud) del 14% sobre el HR debido a su mayor
relacion de aspecto y longitud de adherencia, resultando
en un aumento del area interfacial entre matriz y fibras
[8]. Por el contrario, las fibras HMAR-A (12-300 pm de
longitud) y HMAR-B (3 mm de longitud) no aumentan
notablemente la resistencia a traccion.

Para 3 kg/m?, se observa de nuevo un aumento de la
resistencia a traccion de las fibras HMAR-C mas largas
(22% respecto a las no reforzadas). Por el contrario, las
mezclas HMAR-A y HMAR-B no muestran mejoras. Las
mezclas FC-A y FC-B deben compensar su menor
relacion de aspecto con un mayor numero de fibras. A
mayor numero de barreras, se reducen las vias de
propagacion de grietas de menor energia.

Respecto a 6 kg/m?, lo mas destacable es que la mezcla
HMAR-B, por primera vez, aumenta la resistencia a
traccion en un 14% respecto al HR. El ntimero de
barreras en la matriz es significativo para dificultar la
propagacion de grietas. La mezcla HMAR-C sigue
aumentando la resistencia a traccion (36% respecto al
HR). Por otro lado, la mezcla HMAR-A sigue sin mejorar
la resistencia a la traccion respecto al HR. Ademas, los
macroporos se reducen por la presencia de fibras de
carbono de forma mas significativa para HMAR-B y
HMAR-C en el rango de tamafios de poro entre 0,61-1,48
mm y por debajo de 1,02 mm, respectivamente.
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Figura 5: Resistencia promedio a traccion.

4.4. Energia de fractura

En la Figura 6 se muestra la energia de fractura media
independiente del tamafio de todas las mezclas y
contenidos de fibra.

Para el HMAR-A, se observa una tendencia ascendente
hasta una concentracion de fibra de 9 kg/m®, con un
maximo promedio de 92,5 N/m. Esto representa un
incremento del 42% respecto al HR. Esta concentracion
de fibras es la que conduce a un ligero incremento de la
resistencia a traccion (Figura 5), pero la energia de
fractura depende de otros factores como el
desplazamiento de apertura de la boca de la fisura, que
esta esencialmente influenciado por la interfaz de union
matriz-fibra y la densidad de empaquetamiento de la
matriz [9]. Para las concentraciones de 15 y 20 kg/m® no
se observa una tendencia clara porque el numero de fibras
es tan elevado que se reduce la trabajabilidad y empeora
la distribucion de las fibras en la matriz.

En cuanto a la mezcla HMAR-B, la caracteristica mas
destacable es que sigue una tendencia creciente de la
energia de fractura hasta una concentracion de fibras de
20 kg/m3, con un valor de 192,4 N/m. Esto supone un
incremento del 195% respecto al HR. El mayor
incremento relativo se produce de 15 a 20 kg/m?, un
77,4%. Es normal que los parametros de fractura
aumenten al aumentar el contenido de fibra. Esto no
ocurre para el HMAR-A porque no todas las fibras tienen
la misma relacion de aspecto. Este tipo de fibra
proporciona mejores resultados porque el numero de
fibras y la relacion de aspecto estan equilibrados. Asi, la
mayor y mas uniforme relacion de aspecto de las fibras
que en el HMAR-A, mejora la union matriz-fibra,
uniendo fisuras de mayor tamafio y, un mayor nimero de
fibras en el HMAR-C hace que, el camino de energia
minima para la propagacion de la grieta sea mas tortuoso,
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es decir, que requiera una mayor energia de fractura. En
todas las muestras suele producirse un aumento
generalizado de la desviacion de los resultados al
aumentar la concentracion de fibras, como era de esperar.

Para HMAR-C, siempre muestra una tendencia creciente
de la energia de fractura alcanzando un maximo de 172,5
N/m para 20 kg/m*® (Figura 6). Esto representa un
incremento del 165% respecto al HR. El mayor
incremento relativo se produce de 9 a 15 kg/m? (88,2%).
El aumento del nimero de fibras mejora la tenacidad a la
fractura como HMAR-B. Sin embargo, este aumento de
fibras incrementa la desviacion estandar de los resultados
en un 6-14% para concentraciones superiores a 6 kg/m?.
Para concentraciones de fibras de hasta 9 kg/m?®, se
obtiene una mayor energia de fractura para fibras de 3
mm (HMAR-B). Sin embargo, en el caso de las fibras de
6 mm (HMAR-C) los resultados se aproximan mas entre
si.
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Figura 6: Energia de fractura promedio.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado en profundidad el efecto
de diferentes contenidos de fibras de carbono en la
microestructura de la matriz de HMAR mediante
tomografia y porosimetria de mercurio. Ademas, el
estudio relaciona las propiedades de fractura del HMAR
con los resultados microestructurales. De los resultados
se pueden extraer las siguientes conclusiones.

e Esnormal que los pardmetros de fractura aumenten
al aumentar el contenido de fibra. Aunque, esto no
ocurre para el HMAR-A porque no todas las fibras
tienen la misma relacion de aspecto.

e Cuando se anaden las diferentes fibras de carbono,
se observa una disminucion del volumen de los
macroporos, y cuando la longitud de la fibra es
mayor, esta disminucion es mas significativa.
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e En el HMAR-B, el aumento del nimero de fibras
mejora la tenacidad a la fractura. Sin embargo, este
aumento de fibras incrementa la desviacion estandar
de los resultados.

e El tamafio de poro predominante se sitia en 0,51
mm.

e Para los tamafos de poros comprendidos entre 0,51
y 1,4 mm, la curva de distribucion diferencial del
tamafio de poro del hormigén sin refuerzo siempre
esta por encima de las mezclas reforzadas con fibra
de carbono.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el efecto que la adicion de nano-silice, mezclado en solucion liquida durante el
proceso de amasado, provoca en las propiedades mecanicas de un hormigéon de muy alta resistencia. Para ello, se
analizaron diferentes mezclas, todas ellas con la misma composicion inicial y diferentes porcentajes de nano-silice (0,
1,5; 2,5; 3,5; 5y 7,5%). Se redujo el contenido de cemento, ya que cuando se aflade nano-silice en una cuantia mayor, la
capacidad de autocompactacion del hormigén disminuye. Los resultados mostraron una modificacion de la estructura
interna del material, los macroporos (entre 5 y 250 um) disminuyen, mientras que los mesoporos con un radio medio que
oscila entre 0,01 y 5 um aumentan con la adicion de nano-silice. Las propiedades mecanicas del hormigén con nano-
silice mejoraron hasta un 5% de sustitucion. La energia de fractura de los hormigones no se vio afectada por la adicion
de nano-silice. Por otro lado, la resistencia a la traccion aument6 ligeramente para el 1,5% de sustitucion de nano-silice.

PALABRAS CLAVE: Fractura, Nanosilice, Hormigon.

ABSTRACT

The objective of this work is to study the effect that the addition of nano-silica, mixed in liquid solution during the
manufactured process, has on the mechanical properties of a very high strength concrete. For this purpose, different
mixtures were analyzed, all of them with the same initial composition and different percentages of nano-silica (0, 1.5,
2.5,2.5,3.5,5, and 7.5%). The cement content was reduced since when nano-silica is added at a higher content, the self-
compaction capacity decreases. The results showed that macropores (between 5 and 250 um) decrease, while mesopores
with a mean radius ranging from 0.01 to 5 um increase with the addition of nano-silica. The mechanical properties of
concrete with nano-silica improved up to 5% substitution. The fracture energy of the concretes was not affected by the
addition of nano-silica. On the other hand, the tensile strength increased slightly for 1.5% nano-silica substitution.

KEYWORDS: Fracture, Nano-silica, Concrete.

1. INTRODUCCION el tamafio medio de particula del cemento. Su simple

composicion quimica y la alta superficie especifica del
El desarrollo de los nanomateriales en las ultimas NS [5] promueven y aceleran la nucleacion que favorece
décadas ha dado lugar a un aumento de las la hidratacion del cemento, aumentando las reacciones
investigaciones que estudian el efecto del uso de puzolanicas con la portlandita y, por lo tanto, generando
componentes con tamafo de particulas del orden una mayor cantidad de gel C-S-H [6]. Al reaccionar el
micrométrico [1] y nanométrico [2] sobre las propiedades nanosilice con el Ca(OH)., se obtiene una matriz de
mecanicas [3] y quimicas del hormigoén [4]. El nanosilice hormigébn mds densa y se reduce la cantidad de
(NS) es un componente con un tamafio medio de portlandita-Ca(OH)2 en el hormigén [7]. Por otro lado,
particula vitrea aproximadamente 1000 veces menor que aquellas particulas de NS que no reaccionan, completan
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parte de los huecos de la matriz, aumentando la densidad
de la misma y reduciendo la permeabilidad.

Algunos trabajos han demostrado que la sustitucion del
cemento por NS en el rango entre 0,5%-5% puede
mejorar el comportamiento mecanico de morteros de
cemento y hormigones convencionales [8]. Li et al. [9]
mostraron que la adicion de un 5% de NS en morteros de
cemento condujo a un incremento de la resistencia a
compresion a los 28 dias del 18%, debido a un efecto de
nucleacion del nanosilice que genera gel C-S-H extra en
la matriz y una reduccion de Ca(OH).. El gel C-S-H es
responsable, entre otras cosas, de proporcionar la
resistencia al hormigoén. Sin embargo, si la cantidad de
NS utilizada es excesiva, el contenido de aire del HMAR
aumenta. En consecuencia, existe un contenido éptimo
de NS en funcién del tipo de matriz de hormigon. Sin
duda, existe una influencia en la microestructura del
material por la adicién de nanosilice, de ahi que algunos
autores se hayan centrado en el estudio de la hidratacion
y porosidad de hormigones con adiciones de NS. Otros
autores se han centrado en la mejora de la zona de
transicion interfacial arido-cemento o fibra-cemento.
Muchos investigadores se han centrado en las
propiedades mecanicas y la durabilidad, pero en menor
medida en el comportamiento a fractura. Sin embargo,
pocos estudios se han centrado en las propiedades de
fractura de las mezclas de HMAR con nanosilice
afnadida, ni en establecer una relacion exhaustiva con las
propiedades quimicas y de porosidad con el
comportamiento mecanico.

2. MATERIALES Y DOSIFICACIONES
2.1. Materiales

Se utilizaron tres materiales activos: el cemento tipo I de
52,5 R/SR producido por Portland Valderribas. El humo
de silice (SF) S-92-D proporcionado por la empresa
SIKA, y la escoria granulada de alto horno (GGBS) de la
empresa Arcelor-Mittal. Como aridos se han usado dos
tipos de arena de cuarzo con diferentes granulometrias.
La arena mas fina con un tamafio de grano maximo de
0,315 mm, mientras que el arido grueso tenia un tamafio
de grano maximo inferior a 0,800 mm. Se utilizd6 un
superplastificante (SP), modelo Sika S-92D. El
nanosilice utilizado fue el modelo MasterRoc MS 685
proporcionado por Masterbuilders y se afiadid en una
solucion acuosa de 0,250 g/cm?®. La distribucion del
tamafio de las particulas de nanosilice puede verse en la
Figura 1. Como se muestra, el rango de tamafio de
particulas esta entre 0,040 y 0,398 pum.

4 100

O\O

5

£ H80 —

3 34 >

: .

[0]

= Leo 2

I =

5 2 B ST e e e R 3

= | o

2 ! £

= : 5

KON | &)

S 20 >

c I

o |

&)

©

o |

oo — T 0
0.01 0.1 1 10

Tamafio de particula (um)

Figura 1: Distribucion del tamario de particula del

nanosilice.

2.2. Composicion de las amasadas

Se fabricaron seis amasadas diferentes de hormigones de
muy alta resistencia (HMAR). Las composiciones de las
amasadas diferian en el contenido de particulas de
nanosilice afiadidas como refuerzo. La dosificacion de la
matriz fue la misma para todas las mezclas (Tabla 1) y
los diferentes porcentajes de cemento sustituido por
nanosilice fueron 0; 1,5; 2,5; 3,5; 5y 7,5%. Las seis
mezclas se designaron como NS-0 (hormigén de
referencia), NS-1,5, NS-2,5, NS-3,5, NS-5 y NS-7,5,
respectivamente (Tabla 1). Como el nanosilice se
suministraba en soluciéon acuosa, la cantidad de agua
afiadida se corrigio para que todas las mezclas tuvieran la
misma cantidad de agua.

Table 2. Amasadas fabricadas de HMAR (kg/m?).

NS-0 NS-1.5 | NS-2.5 | NS-3.5 | NS-5.0 | NS-7.5
cemento 540 531.9 526.5 521.1 513 499.5
SF 210 210 210 210 210 210
GGBS 310 310 310 310 310 310
arido fino 470 470 470 470 470 470
Arido 470 470 470 470 470 470
grueso
agua 204.25 | 204.25 | 204.25 | 204.25 | 204.25 | 204.25
a/binder 0.193 0.194 0.195 0.196 0.198 0.200
SP 42 42 42 42 42 42
NS - 8.1 13.5 18.9 27 40.5

130

En primer lugar, los materiales solidos (cemento, humo
de silice, escoria de alto horno, aridos finos y gruesos) se
afladieron a la mezcladora vertical y se mezclaron
durante 4 minutos. En segundo lugar, el
superplastificante y la solucion de nanosilice se
afiadieron al agua y se mezclaron durante 1 minuto para
conseguir una mezcla homogenea. Por ultimo, todos los
componentes (solidos y liquidos) se mezclaron durante
30 minutos para obtener la consistencia correcta de la
mezcla. Con cada una de las mezclas se fabricaron tres
cubos de 40 mm de lado. Después de 24 h, las probetas
se desmoldaron y se curaron en agua a temperatura
ambiente durante 28 dias.
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3. CAMPANA EXPERIMENTAL
3.1. Cono de Abrams

Se ha desarrollado un ensayo de consistencia en
miniatura para evaluar la trabajabilidad del hormigén
fresco.

Figura 2: Cono de Abrams de tamario reducido.

El procedimiento para su realizacion experimental y la
interpretacion de los resultados se ha basado en la norma
EN 12350-2:2020 [10].

Como se ilustra en la Figura 2, la disposicion de la prueba
de consistencia empleada en esta investigacion es una
geometria de cono de Abrams reducido [45] con
dimensiones de 50 mm en la parte superior, 100 mm en
la parte inferior y 150 mm de altura. Cada prueba se
realizd sobre una lamina plana del mismo material
utilizando un mini cono de acero.

3.2. Porosimetria de mercurio

La porosidad y la distribucion del tamafio de los poros en
el intervalo de 1 a 10000 nm se evalué mediante
porosimetria de intrusién de mercurio a alta presion
(MIP). La tension superficial fue de 480 mN/m, el d&ngulo
de contacto de 140° y la presion maxima aplicada fue de
413 MPa. La parte superior de las probetas prismaticas
también se utilizd para extraer las muestras para las
pruebas de MIP.
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3.3. Resistencia a compresion

Se fabricaron probetas cubicas con 40 mm de lado para
evaluar la resistencia a compresion. Se realizaron
ensayos sobre tres probetas cubicas para cada tipo de
hormigoén de acuerdo con la norma EN 12390-3 y se
analizaron sus resultados promedios y desviacion.

4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Cono de Abrams

En la Figura 3 se muestran los resultados de los ensayos
de consistencia del hormigén en estado fresco de cada
dosificacion para cada contenido de nanosilice. Como se
observa, los valores de didmetro de torta de hormigén
fresco, tras su asentamiento, siguen una tendencia
decreciente a medida que aumenta el contenido de
nanosilice. Aunque todas las mezclas de HMAR
presentaron un comportamiento autocompactante, la
adicion de NS caus6 una disminucion de la trabajabilidad
como muestran los valores de asentamiento (Figura 4).
La adicion de 1,5% de NS dio lugar a una reduccion del
diametro de torta en un 6,7% en comparaciéon con el
hormigoén de referencia (NS-0). Es curioso observar que
para incrementos iguales en términos relativos
(incremento relativo del 1%), es decir, NS-2,5 y NS-3,5,
la disminucién es casi directamente proporcional (6%
aproximadamente), alcanzando valores del 13,3% y
18,3%, respectivamente.

Figura 3: Resultados de los ensayos de consistencia del
hormigon fresco.

Sin embargo, cuando se produce un aumento del 1,5%,
NS-5, la disminucion alcanza el 20,8%, lo que supone un
2,5% con respecto a NS-3,5. Esto demuestra que el
contenido 6ptimo de NS en términos de trabajabilidad se
situa entre el 3,5 y el 5,0%. Con respecto a NS-7.5, se
produce la mayor disminucion, alcanzando el 43.3% con
respecto a NS-0. Esto demuestra que la cantidad de NS
es excesiva ya que reduce drasticamente la
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trabajabilidad. La importante disminuciéon de la
trabajabilidad del hormigon fresco cuando se afiaden NS
se debe a la elevada superficie especifica de las NS.
Cuando se sustituye el cemento por un componente con
una mayor superficie especifica, aumenta la absorcion de
agua libre, para un volumen constante de componentes
solidos. Como consecuencia, se presenta una menor
cantidad de agua que actia como lubricante, impidiendo
que las particulas se muevan libremente y reduciendo el
asentamiento de la pasta. Por el contrario, la mayor
facilidad de contacto con el agua dard lugar a una mayor
actividad puzolédnica. Los valores de didmetro de torta de
los HMAR tipicos con el mini cono estuvieron entre 25
y34cm|[11].

4.2. Porosimetria de mercurio

Se analiz¢ la distribucion del tamafio de los poros de los
NS-0, NS-5 y NS-7.5, que se muestra en la Figura 4. Se
midieron los tamafios de los poros en el intervalo
comprendido entre 0,01 y 200 pm. El sistema de poros
en este rango de tamafios de poro en el hormigoén consiste
en dos tipos de poros, poros capilares y macroporos. Los
poros capilares son mesoporos con un radio medio entre
0,01 y 5 um y constituyen esencialmente el espacio
ocupado por el agua existente entre las particulas de
cemento. Los macroporos son poros de tamafio
comprendido entre 5 'y 200 pum  debidos
predominantemente al aire arrastrado deliberadamente
durante la mezcla. Para diferenciar los dos tipos de poros,
en la Figura 4 se ha trazado una linea verde vertical que
separa las dos regiones.
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——NS-5.0
——NS-7.5

0.045 -

0.040

poros capilares macro poros
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Figura 4: Distribucion del tamaiio de particula del
nanosilice.
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4.3. Resistencia a compresion

En esta seccion se presenta la resistencia a la compresion
de todas las mezclas. Los resultados se basan en la media
de tres probetas ensayadas para cada mezcla.

La media de la resistencia a la compresion se presenta en
la Figura 5. Como puede observarse, a medida que
aumenta el contenido de NS en la matriz, aumenta la
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resistencia a la compresion, alcanzando el valor mas alto
para un 5% de NS, con un incremento del 13% en
comparacion con NS-0. El aumento de la resistencia a la
compresion se debe a que la adicion de NS en la matriz
promueve la mayor generacion de gel C-S-H. La mayor
cantidad de gel C-S-H conduce a una reduccion de los
huecos y a una matriz mas densa que mejora la resistencia
a la compresion de los materiales del hormigon [11]. Por
encima del 5% de NS (NS-7.5), se produce una
disminucion significativa de la resistencia a la
compresion alcanzando un resultado similar al de NS-
1,5. En esta situacion, la fluidez del hormigén es muy
complicada. Esto se debe a que la excesiva cantidad de
NS empeora la distribucion en la matriz, lo que provoca
que no se lleven a cabo todas las reacciones puzolanicas
posibles y parte de la NS quede sin reaccionar.

Figura 5: Resistencia a compresion para cada contenido
de NS.

4.4. Energia de fractura

Para la determinacion de la energia de fractura se
realizaron ensayos sobre probetas prismaticas de
160x40x40 mm® de acuerdo con la recomendacion
RILEM TCM-8 [12]. Se ensayaron tres muestras de cada
dosificacion (Tabla 2).

En la Figura 6 se muestra la energia de fractura media
experimental independiente del tamafio de todas las
mezclas con adicion de NS. A partir de los resultados, se
observa una disminucion de la energia necesaria para
fracturar la matriz de HMAR. Las concentraciones de
2,5% y 5% de NS conducen a niveles de energia de
fractura muy similares entre si, en torno a un 11% de
disminucion respecto a NS-0. La adicion de NS genera
una matriz mas densa debido principalmente a la mayor
generacion de gel C-S-H [13]. Una matriz con menor
nimero de macroporos y poros capilares (Figura 4)
conduce a una matriz mas fragil. Este efecto se
incrementa en los HMAR, que se caracterizan por tener
una alta densidad de empaquetamiento. Por esta razon, la
adicion de fibras, normalmente fibras de acero, se aplica
comunmente para disminuir la fragilidad y aumentar la
energia de fractura de la matriz.
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Figura 6: Energia de fractura para cada contenido de
NS.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado en profundidad el efecto
de diferentes contenidos de nanosilice en la
microestructura de la matriz de HMAR mediante
porosimetria de mercurio. Ademas, el estudio relaciona
la resistencia a compresion del HMAR con los resultados
microestructurales. De los resultados se pueden extraer
las siguientes conclusiones.

Con la adicion e incremento del contenido de NS, la
resistencia a compresion de la matriz de HMAR aumenta,
13,0% ya que las particulas de NS actian como activador
de reacciones puzolanicas adicionales, lo que derivo en
una reduccion de los poros capilares y parte de los
macroporos. Sin embargo, la matriz de HMAR es
significativamente mas fragil. El contenido 6ptimo de NS
para las mezclas de HMAR en relacion con la resistencia
a la compresion fue del 5% en este trabajo. Para
cantidades mayores, la pérdida de fluidez es
significativamente alta (43,3%) y provoca que la
distribucion de NS en la matriz no sea homogénea, lo que
empeora la efectividad de las reacciones puzolanicas
producidas y las propiedades de fractura.
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RESUMEN

El hormigén reforzado con fibras (HRF) ha demostrado su capacidad para ser considerado una opcion viable en el calculo
estructural y permitir la reduccion de la armadura de acero a flexion e incluso llegar a eliminar totalmente la armadura de
cortante. Esto ha sido posible debido a la mejora lograda con la adicion de ciertos contenidos de fibras de acero, fibras
poliméricas o combinaciones de ellas. Sin embargo, la integridad estructural de elementos de HRF puede estar en
entredicho al estar sometidos a eventos excepcionales tales como explosiones o altas temperaturas por lo que es de gran
interés conocer el comportamiento del material en estas situaciones. Por ello, se llevd a cabo una campaiia experimental
en la que se ha comparado el comportamiento a fractura en Modo I del hormigén reforzado con fibras de poliolefina
(HRFP) sometido a diferentes temperaturas que simulan posibles situaciones a las que el material se enfrentaria en
incendios. El analisis de los resultados obtenidos ha permitido determinar la variacién de propiedades y la reduccion de
la capacidad resistente causada por el aumento de la temperatura.

PALABRAS CLAVE: Hormigén reforzado con fibras, Poliolefina, Abertura de fisura, Integridad estructural.

ABSTRACT

Fiber reinforced concrete (FRC) has demonstrated its ability to be considered a viable option in structural design and
allows the reduction of flexural steel reinforcement and even, completely eliminating shear reinforcement. This has been
possible due to the improvement achieved with the addition of certain contents of steel fibers, polymeric fibers or a
combination of them. Nonetheless, some elements of the material mechanical behavior must be studied in order to
comprehend extraordinary occurrences such as explosions and fires. Therefore, an experimental campaign was conducted
to compare the Mode I fracture behavior of polyolefin fiber-reinforced concrete (PFRC) subjected to various
temperatures. The analysis of the obtained results has enabled the determination of the change in properties caused by an
increase in temperature and the reduction in resistance to an increase in temperature.

KEYWORDS: Fiber reinforced concrete, Polyolefin, Crack opening, Structural integrity.

1. INTRODUCCION Este aspecto debe tomarse en cuenta cuando una
estructura es afectada por altas temperaturas, ya que
Hoy en dia el hormigdn es el material de construccion podrian tener influencia no solo en el hormigoén, sino
mas utilizado en todo el mundo [1]. En los tltimos afios también en el comportamiento del refuerzo [8].
el tipo de hormigén que se emplea depende de varios
aspectos, como el tipo de la estructura, el coste por metro En el caso de producirse un incremento de temperatura
cubico, ciclo de vida y durabilidad, entre otros [2]. Entre en el interior del hormigén se produce un aumento de la
la gran variedad de hormigones cuyas propiedades presion interna debida a la presion de vapor generado por
suponen un cambio de paradigma en el disefio estructural el cambio de estado del agua, a la deshidratacion que se
se pueden destacar el hormigon autocompactante [3,4] y generay al estrés térmico por el gradiente de temperatura,
el hormigon reforzado con fibras. provocando el efecto denominado “spalling” [8,9].
Una de las ventajas mas sobresalientes del hormigon Los hormigones reforzados con fibra (HRF) segiin el
frente a otros materiales empleados para la construccion, Codigo Estructural [10] se definen como aquellos
como el acero o la madera, es el comportamiento a hormigones que incluyen en su composicion fibras
elevadas temperaturas. En la década de los 70 del siglo cortas, discretas y aleatoriamente distribuidas en su masa.
pasado se produjo un gran avance en el conocimiento del Estas fibras se agregan al hormigén para mejorar el
comportamiento del hormigén frente a temperaturas comportamiento mecanico del material, especialmente su
elevadas motivado por el uso del hormigon en la industria comportamiento a la traccion y a la flexion. En la
nuclear, tanto para confinar los reactores como para actualidad, existe una gran variedad de fibras utilizadas
torres de refrigeracion [5-7]. Como bien es sabido el para la fabricacion del hormigoén reforzado con fibras: se
hormigon es un material de limitada resistencia a traccion suelen usar fibras de acero, de poliolefinas y también
por lo que debe ser combinado con otros elementos como fibras de vidrio resistentes a los alcalis [11].

el acero en las zonas en las que aparezcan estas tensiones.
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En general, se puede afirmar que las fibras que tienen un
caracter estructural mejoran la ductilidad, la energia de
fractura y permiten un mejor control de la fisuracion del
hormigdn, ademés de mejorar el comportamiento del
hormigon en aplicaciones sometidas a abrasion, impacto
o flexién, entre otras. Sin embargo, todavia faltan
estudios que traten el comportamiento del HRF sometido
a alta temperatura o expuesto al fuego [12,13].

El uso de fibras poliméricas es cada vez mas comun por
su mejora de propiedades mecanicas y los tratamientos
superficiales, potenciando asi los mecanismos de
absorcidon de energia en el material compuesto. Estos
aspectos permiten obtener resultados analogos a los
mostrados por las fibras de acero y, ademas, tienen la
ventaja de ser quimicamente estables en una gran
variedad de entornos y multitud de sustancias agresivas
[5,12].

También se ha demostrado que las fibras de poliolefina
cumplen con las resistencias residuales a traccion por
flexion que se requieren en el diseflo estructural para el
reemplazo parcial o total de las barras de acero de
refuerzo [4, 8, 11].

En este trabajo se presenta el comportamiento a
flexotraccion de un hormigén autocompactante reforzado
con fibras de poliolefina a temperaturas que llegan hasta
200°C. Para lograrlo se ha optimizado el procedimiento
que permite ensayar el HRFP minimizando el efecto de
la conveccion entre la probeta y el ambiente del
laboratorio durante el ensayo de flexotraccion.

2. CAMPANA EXPERIMENTAL

Para la campafia experimental se empled un hormigon
autocompactante reforzado con fibras de poliolefina con
10 kg/m? de fibras (P10). Se realizaron ensayos en estado
fresco y de caracterizacion mecanica. Con respecto a los
ensayos a altas temperaturas se llevaron a cabo pruebas
de calentamiento a diferentes temperaturas (20, 165 y
200°C) y después de los periodos de calentamiento se
realizaron ensayos a flexotraccion en tres puntos
conforme la norma UNE EN: 14651:2007 [14].

2.1 Dosificacion y caracterizacion en estado fresco.

El hormigdon que se utilizd6 en la presente campaiia
experimental, denominado P10, es el mismo desarrollado
y utilizado en [11] con 2 variaciones, el superplastificante
de alto rendimiento Sika Viscocrete — 20 HE y la
dosificacion y tipo de fibras de poliolefina. En la Tabla 1
se pueden observar las caracteristicas de las fibras
empleadas.

Tabla 1: Propiedades de SikaFiber® Force-48.

Densidad (kg/cm?®) 0,901
Didmetro equivalente (mm) 0,84
Longitud (mm) 48

Punto de fusién (°C) 164
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465
7,5

Resistencia a traccion (MPa)
Moédulo de Elasticidad a Traccion (GPa)

En la Tabla 2 se presenta la dosificacion utilizada que
fue optimizada con los mencionados cambios [15]. Las
probetas fueron hormigonadas a temperatura de
laboratorio, empleando una hormigonera de eje vertical
de 100 litros de capacidad.

Tabla 2: Dosificacion de hormigoén P10 por m’.

Relacién (a/c) 0,5
Agua (kg/m?) 187,5
Cemento (kg/m?) 375,0
Filler calizo (kg/m®) 200,0
Arena (kg/m®) 918;0
Grava (kg/m?) 367,0
Gravilla (kg/m®) 245,0
Fibra de poliolefina(kg/m?) 10,0
Superplastificante (1,35% peso cemento) 5,1

Para caracterizar el hormigoén en estado fresco se realizd
un ensayo de escurrimiento segin lo establecido en la
norma UNE-EN: 12350-8 [16] con la cual se obtuvieron
los resultados que se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Resultados de hormigon estado fresco.

Parametro medido P10
T 50 (S) 6
dr (mm) 590

Los resultados obtenidos del hormigén en estado fresco
cumplen con los requisitos de autocompactibilidad que
se menciona en [16]. A pesar de que el hormigon
contenia 10 kg/m?® de fibras de poliolefina el ensayo de
escurrimiento no se vio afectado. La Figura 1, muestra la
geometria de la torta donde se aprecia una forma casi
circular y una distribucion de fibras homogénea.

Figura 1: Aspecto visual de ensayo escurrimiento P10.

Una vez finalizados los ensayos en estado fresco se
procedio a llenar los moldes cilindricos, que tienen una
altura de 300 mm y 150 mm de diametro, y los moldes
prismaticos de dimension 150x150x600 mm?. Antes de
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finalizar el llenado se embebid un termopar tipo K a una
profundidad de 115 mm la cual permite controlar la
temperatura dentro del hormigén. En la Figura 2 se indica
la ubicacion del termopar dentro de la probeta.

Entalla para ensayo

Entalla para control de temperatura

Figura 2: Posicion de termopar en probeta
(600x150x150) m°.

Asi, se fabricaron 2 probetas cilindricas para ensayos a
compresion y 8 probetas prismaticas con termopares tipo
K embebidos. Todas las probetas se mantuvieron en los
moldes 24 horas a temperatura de laboratorio cubiertas
por un plastico. Posteriormente se desmoldaron y se
depositaron dentro de una camara de curado a 20+2°C y
a una humedad relativa mayor al 95%.

2.2 Caracterizacion de las propiedades mecanicas

Con las probetas cilindricas se determind la resistencia a
compresion a 28 dias siguiendo la norma UNE- EN
12390-3[17]. En la Tabla 4 se pueden ver los resultados
obtenidos en este ensayo para cada una de las amasadas
realizadas (1 y 2). Se puede observar en la Tabla 4 que
las propiedades obtenidas en ambas amasadas no
mostraron apenas dispersion.

Tabla 4. Resultados resistencia a compresion.

P 10 (1) (MPa) 61,15
P 10 (2) (MPa) 61,72
Promedio (MPa) 61,44
Coef. Variacion (%) 0,17

2.3 Metodologia de los ensayos a altas temperatura

Para controlar la temperatura en la zona del ligamento,
por encima de la entalla, se realizo una entalla analoga en
una zona proxima a los apoyos, pero en la cara contraria
para no alterar el comportamiento del material durante el
ensayo. Su posicion se puede observar en la Figura 2.

Los ensayos a flexotraccion [14] para probetas
prismaticas (150x150x600) mm?® tienen habitualmente
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una duracién aproximada de 50 minutos cuando se
realizan en hormigones con fibras con capacidad
estructural. Debido a esto, hay que minimizar la pérdida
de calor por conveccion durante el ensayo.

Para calentar las probetas se usé un horno de mufla
Hobersal, modelo XB7/115 “DS PAD” con una
capacidad de calentamiento de hasta 1150°C vy
controlado por el programa iTools para crear un perfil de
calentamiento adecuado. Los datos en cada instante del
estudio se grabaron gracias al termopar conectado a un
equipo de adquisicion de datos de HBM que utiliza el
programa Catman Easy para la adquisicion de datos. El
calentamiento de las probetas se realiz6 durante 24 horas
y una vez que las probetas alcanzaron la temperatura
objetivo, fueron retiradas del horno y se enfriaron fuera
del mismo con los diferentes sistemas de aislamiento. Se
obtuvo la curva de enfriamiento para cada uno de los
aislamientos que se pueden ver en la Tabla 5.

Tabla 5: Ensayos con diferentes recubrimientos.

Sin recubrimiento P1
Manta térmica P2
Envuelta 25 % con lana de roca P3
Lana de roca y manta térmica P4
Lana de roca y 2 capas de manta térmica P5
Envuelta 75 % con lana de roca P6
Envuelta 75 % con lana de roca tipo 2 P7

En la Figura 3 se pueden ver las curvas de enfriamiento
por conveccidn con los sistemas de aislamiento recogidos
en la Tabla 5. El aislamiento mas eficaz fue el realizado
con lana de roca y dos capas de manta térmica. Aunque
este recubrimiento proporciona los mejores resultados no
se utiliza ya que la manta térmica al estar expuesta por 24
horas a temperaturas superiores a 165°C se deshace en
pequefias  particulas  haciendo  imposible  su
manipulacion. Por otro lado, con los aislamientos
realizados con los dos tipos de lana de roca cubriendo la
probeta al 75% de su superficie (P6 y P7) se obtienen
resultados similares no habiendo problemas en el manejo
de las probetas una vez sacadas del horno.

La pérdida de calor debido a la conveccion con la
temperatura del laboratorio fue de 0,9°C/min sin ningtn
recubrimiento. Gracias al recubrimiento utilizado
finalmente (P7) se puede minimizar la velocidad de
enfriamiento hasta 0,44°C/min.
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Figura 3: Curvas experimentales del enfriamiento del
hormigon al ser extraido del horno.

2.4 Ensayos de fractura

Las probetas prismaticas tanto a temperatura ambiente
como a altas temperaturas se ensayaron siguiendo lo
establecido en la norma UNE — EN 14651: 2007 [14]. En
todas aquellas que fueron calentadas se controlo la
temperatura en el ligamento realizando una entalla igual
en una zona analoga de la probeta como se puede apreciar
en la Figura 2. Se rellen6 la entalla con lana mineral de
roca para evitar la pérdida de calor. Posteriormente, se
aisl6 con lana de roca, se ubicaron asas de sujecion en la
misma y se calentd a la temperatura de ensayo durante 24
horas. Una vez pasado este tiempo la probeta se ensayo
segun el procedimiento anteriormente indicado [14].

Durante el ensayo se midi6 la evolucion de la abertura de
los labios de la entalla y la flecha. En el primer caso se
us6 un extensometro tipo clip (CMOD) y en el segundo
se emplearon dos transductores de desplazamiento lineal
variables (LVDT) que se colocaron verticalmente a cada
uno de los lados de la probeta. En la Figura 4 se puede
observar el montaje de la probeta a ensayar.

Figura 4: Montaje para ensayo a flexion a tres puntos
de acuerdo a UNE-EN 14651, a elevada temperatura.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 Evolucion de la temperatura

En la Figura 5 se puede observar la variacion de
temperatura durante la realizacion de los ensayos en las
probetas calentadas a 165°C y 200°C. Se puede apreciar
que la temperatura durante los mismos varia ligeramente
pudiéndose considerar como validos. También hay que
resaltar que los ensayos redujeron su duracion al
aumentar la temperatura debido a la variacién de
propiedades que sufren las fibras de poliolefina. Los
ensayos realizados a 200°C son aproximadamente 3
veces mas rapidos que los realizados a 165°C. Esto
muestra que la degradacion de las fibras con la
temperatura no es lineal y que por tanto se produce una
vez alcanzado una cierta temperatura.

200 o — A — ]
Q150 T ﬂl:' - _—i |
S : :
=
i
2
e L e S -
D
-3
E ‘

L : : :
j
50 ——Probetal a165°C
—=—Probeta2a 165°C
‘ ——Probetala200°C
0 ‘ i —=—Probeta 2 a 200°C
0 10 20 30 40 50 60

Tiempo (min)

Figura 5: Variacion de la temperatura en el hormigon
durante el ensayo.

Analizando los datos para cada uno de los ensayos se
puede sefialar que en las dos probetas ensayadas a 165 °C
la caida de temperatura es de 19°C en 55 minutos. En el
caso de la probeta nimero 1 ensayada a 200°C tuvo una
caida de temperatura de 7°C hasta finalizar el ensayo y la
probeta mimero 2 tuvo una pérdida de 3 grados en los 17
minutos de ensayo. Cabe destacar que la variacion de
tiempo de 55 a 17 minutos que se observa entre una y otra
temperatura de ensayo es por la ausencia de fibras en las
probetas ensayadas a 200°C, ya que las fibras de
poliolefina alcanzan su punto de fusion a los 165°C
aproximadamente y los mecanismos de absorcion de
energia no pueden actuar como en probetas que no han
sido afectadas térmicamente.

3.2. Resultados de los ensayos de fractura

En la Figura 6 se muestra la curva fuerza-flecha de las
probetas ensayadas. Se puede observar una notable
variacion de comportamiento con la temperatura si bien
hay que sefialar que dicha variaciéon no es lineal. La
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capacidad de absorcion de energia del material se ve muy
disminuida al aumentar la temperatura de 165°C a 200°C.

A esta temperatura parece que la capacidad resistente de
las fibras ha desaparecido casi en su totalidad. También
se puede sefalar que a 165°C el comportamiento del
hormigén designado P10 alin conserva parte de sus
caracteristicas originales (a 20°C) si bien se puede
apreciar que se produce una bajada de la carga a la cual
se estabiliza la caida de carga post-pico. Ademas, se ve
que la capacidad de recarga también se ha comprometido.
Para realizar una cuantificaciéon de dichos aspectos se
obtiene la energia de fractura hasta 6 mm de apertura de
CMOD que se presenta en la Tabla 6.

Tabla 6: Energia de fractura N/m.

P10 P10 P 10
(20°C) (165°C) (200°C)

Gr (1) 3457 1711 187

Gr (2) 4047 1549 149

En esta tabla se puede apreciar que al aumentar la
temperatura hasta los 165° se produce una reduccion de
la capacidad de absorcion de energia de al menos el 50%.
Si la temperatura aumenta hasta los 200°C los valores de
la energia de fractura obtenidos son analogos a los de un
hormigdn en masa. Asi pues, se puede deducir que a estas
temperaturas se ha producido una degradacion
practicamente total de las fibras.

Se ha realizado un analisis segtn lo establecido en [14]
por lo que fue necesario calcular los valores medios de
carga maxima F, carga minima post-fisuracion en el
cambio de la curvatura F., la carga remanente post
fisuracion Fien (carga maxima después de F.i,) para cada
una de las temperaturas. También fue necesario obtener
el valor de la carga correspondiente a 0,5 y 2,5 mm de
abertura de fisura para el calculo de las resistencias que
corresponden a fiop, fr,1 ¥ fr.3 segin la norma UNE 14651
[14].

20
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-—P10(2)a20°C
l —PI10(1)a 165°C
15 -— P10 (2)a 165 °C
—_ ——P 10(1) a200 °C
é -— P 10(2) a200 °C
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D
=
= —“\\:\_ﬁ
5 T
|
lx\"‘_ e,
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Flecha (mm)

Figura 6: Curvas Fuerza- flecha de los ensayos de
fractura a diferentes temperaturas.
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Los valores fr1 y fr3 son necesarios para determinar la
aptitud del hormigén como material estructural segin el
Anejo 7 del Codigo Estructural [10]. Para que las fibras
puedan ser consideradas como un material que
contribuya en el célculo estructural el valor de fr1 ¥ fr3
deben ser superior a 40 y 20 % respectivamente del valor
de fior. En la Tabla 7 se muestran los resultados de los
valores anteriormente descritos.

Se puede ver claramente que el aporte de las fibras de
poliolefina puede contribuir en el calculo estructural en
las probetas que se ensayaron a temperatura de
laboratorio, ya que las fibras de poliolefina evitaron el
colapso y absorbieron la carga que libera el hormigén al
fisurarse. Las probetas que se ensayaron a 165°C se
vieron afectadas posiblemente por la accion de la
temperatura o por la degradacion de las fibras, ya que la
fuerza maxima que puede soportar tiene una disminucion
del 40% aproximadamente frente a la fuerza que soportan
las que se ensayan a temperatura de laboratorio

Tabla 7: Resistencias medias obtenidas en el ensayo de

fractura.
P10 P10 P10
(20°C) (165°C) (200°C)

Frop
(MPa) 5,02 3,01 3,14
SR )
(MPa) 2,13 1,83

Jr3
(MPa) 3,22 1,08 -

4. CONCLUSIONES

Se ha realizado una campafia de ensayos de un hormigoén
autocompactante reforzado con 10 kg/m® de fibras de
poliolefina a altas temperaturas (20°C, 165°C y 200°C).

Las probetas ensayadas a 165°C muestran una moderada
reduccion de las propiedades aportadas por las fibras
viéndose una limitada capacidad de absorcion de la carga
pico y de recarga.

El hormigén ensayado a 200°C pierde notablemente su
resistencia no pudiendo determinar los valores de fri ya
que las fibras a esta temperatura han cambiado de estado
en su gran mayoria, por lo que no se podrian tomar en
cuenta para el calculo estructural. Este tipo de hormigon
se podria considerar como hormigon sin fibras.

El cambio de comportamiento del material observado
entre 165°C y 200°C sugiere que las fibras se han podido
fundir y por tanto a dichas temperaturas el
comportamiento de P10 es andlogo al observado en un
hormigdn en masa.
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RESUMEN

Esta investigacion propone una metodologia para la dosificacion de hormigones de cal que puede hacer que sean viables
en tecnologias de la construccion modernas y sostenibles. Tiene en cuenta el factor de empaquetamiento maximo de los
aridos, asi como un objetivo de consistencia para alcanzar determinadas resistencias y tenacidad a compresion. Para ello
se realizaron dos series de hormigones de cal, una con arido grueso siliceo de machaqueo y otra con arido grueso rodado
calizo-siliceo. Realizamos cuatro hormigones de cal de cada tipo, con varias relaciones agua-cal, para conseguir
consistencias secas, plasticas, blandas y fluidas. La resistencia a compresion de los hormigones de cal con el arido grueso
de machaqueo fue superior a la obtenida con el rodado. También fue mayor para proporciones bajas de agua-cal. Hicimos
dos hormigones de cal adicionales con arido grueso siliceo de machaqueo y otro calizo rodado, asi como relaciones agua-
cal muy bajas mediante la adicion de un aditivo superplastificante para lograr una consistencia fluida. Su resistencia a
compresion rondaba los 5 MPa, lo que duplica la resistencia de las series anteriores, que oscilaban entre 1.5 MPa y
3.5 MPa.

PALABRAS CLAVE: Dosificacion, Hormigén de cal, Consistencia, Resistencia y Tenacidad a compresion.
ABSTRACT

This research proposes a methodology for the dosage of lime concretes, which may introduce them to modern and
sustainable building technologies. It accounts for the maximum packing factor of the aggregates and a target consistency
to obtain specific compressive strength and toughness. For this purpose, we made two lime-concrete series, one with a
crushed siliceous coarse aggregate and another with a round calcite-siliceous coarse aggregate. We made four lime
concretes of each type, with several water-lime ratios, to get dry, plastic, soft, and fluid consistencies. The compressive
strength of the lime concretes with the crushed coarse aggregate was higher than the strength obtained with the rounded
one. It also was higher for low water-lime ratios. We made two additional lime concretes with coarse crushed siliceous
aggregates and round calcite-siliceous, as well as very low water-lime ratios by adding a superplasticizer to get fluid
consistency. Their compressive strength was around 5 MPa, which doubles the strength of lime concretes in the previous
series, which were between 1.5 MPa and 3.5 MPa.

KEYWORDS: Dosage, Lime concrete, Consistency, Compressive strength and toughness.

1. INTRODUCCION Concretamente, se caracterizan por su buena

trabajabilidad, estabilidad volumétrica que se traduce en
Los hormigones de cal se usaban ya desde la mas remota ausencia de retracciones, elasticidad que permite que se
antigiiedad; en época romana, se mezclaban aridos con acomode a las deformaciones, permeabilidad al vapor de
distintas granulometrias, cal y adiciones puzolanicas, agua y optima transpirabilidad, buen aislamiento térmico
como ceniza volcanica, o restos de ladrillos ceramicos. y acustico, asi como su capacidad desinfectante y
Con ellos se construian puentes, cimentaciones y otras fungicida. Ademas, no contiene sales disueltas lo que
obras de ingenieria civil que han perdurado a lo largo de evita la aparicion de eflorescencias [1]. Se dice de los
la historia. Recientemente, este material esta cobrando mismos que son ecologicamente mas sostenibles ya que
interés para su empleo en obras de restauracion, asi como se obtienen por la calcinacion de rocas calizas a
para construcciones de poca altura como viviendas temperaturas mas bajas que las empleadas con el cemento
unifamiliares. Los hormigones de cal presentan ciertas Portland, y, ademas, durante su carbonatacion absorben
ventajas frente a otros tipos de hormigones. dioxido de carbono, disminuyendo asi su huella
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ecologica. Existen cada vez mas estudios sobre morteros
de cal, pero la bibliografia sobre hormigones de cal es
aun escasa. Por ejemplo, Walker et al. [2-4] publicaron
tres articulos sobre bloques hechos a base de hormigéon
de cal y canamo. En el primero estudiaban las
propiedades mecanicas y la durabilidad de estos; en el
segundo la permeabilidad y su capacidad de aislamiento
térmico; por ultimo, su Optimo aislamiento acustico.
Obtuvieron resistencias a compresion en torno a
0.29 MPay 0.39 MPa al cabo de un afio, consiguiendo el
aumento de resistencia mas rapido entre los 5 y 28
primeros dias gracias al secado y la hidratacion de sus
componentes. Elfordy et al. [5] también estudiaron
bloques de hormigéon de cal y cafiamo, pero esta vez
proyectado sobre un sustrato vertical. Obtuvieron
resistencias a compresion entre 0.18 MPa y 0.80 MPa.
Por otra parte, Velosa y Cachim [6] estudiaron las
propiedades mecanicas y como estas se modificaban bajo
distintas condiciones de curado en hormigones a base de
cal NHL 5. Fabricaron un hormigén matriz con solo la
cal como conglomerante y también otros con cal
sustituida en un 20% y 30% por un residuo de arcilla.
Obtuvieron un rango aproximado de resistencia a
compresion entre 5.6 MPa en el hormigén sin adiciones
(solo la cal como conglomerante) y 11.1 MPa en el
hormigén con un 20% de residuo de arcilla y curado a
una humedad relativa de 95% y 20° de temperatura. De
forma similar, Cachim, Velosa and Rocha [7] estudiaron
hormigones con cal NHL 5 sustituidos en un 20% y 30%
por metakaolin. En este caso, el rango de resistencia a
compresion estaba entre 5.6 MPa a los 28 dias en el
hormigén matriz curado en agua y 17.5 MPa en el
hormigén con un 20% de metakaolin curado a 95% de
humedad relativa y 20° de temperatura. Por su parte, Grist
et al. [8] analizaron las propiedades estructurales y de
durabilidad de hormigones fabricados con cal NHL 5 y
distintos porcentajes y combinaciones de humo de silice,
metakaolin, escoria granulada de alto horno y ceniza
volante. Obtuvieron un rango de resistencias a
compresion a los 28 dias entre 6.5 MPa (en el hormigon
con un 70% de cal, 15% de ceniza volante y 15% de
metakolin curado en aire a una humedad relativa de 65%
y una temperatura de 20°) y 68 MPa (en el hormigon con
50% de cal, 25% de humo de silice y 25% de ceniza
volante y curado bajo ciclos alternos de aire y agua).
Finalmente, Adesina et al. [9] obtuvieron también
elevadas propiedades mecanicas al sustituir parcialmente
un hormigén de cemento por distintos porcentajes de cal
hidratada y ceniza de cascara de arroz (RHA).
Concretamente, a los 28 dias, se obtuvo el menor valor
de resistencia a compresion (23.3 MPa) para el caso del
hormigén con 25% de sustitucion RHA y 1:2 de RHA:cal
hidratada. El mayor valor de resistencia a compresion
(41 MPa) se correspondi6 con el hormigon matriz (Gnico
conglomerante de cemento).

La mayoria de los trabajos encontrados en la bibliografia
no detallan la metodologia ni los criterios de dosificacion
empleados. Probablemente porque seguiran reglas
heredadas de la tradicion constructiva. El objetivo de esta
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investigacion es, por tanto, proponer una metodologia de
dosificacion de hormigones de cal, basada en el factor de
empaquetamiento maximo de los aridos y un objetivo de
consistencia que se relacionara con la resistencia a
compresion obtenida a los 28 dias. En esta primera fase,
se emplearan unicamente los materiales originarios de los
hormigondes de cal; es decir, los aridos (finos y grueso),
la cal, en este caso NHL 3.5 de resistencia intermedia, y
agua. En trabajos futuros, ampliaremos dicha
metodologia para incorporar adiciones puzolanicas con
el objetivo de mejorar las prestaciones mecanicas del
material.

El resto del articulo se estructura de la siguiente manera:
el proximo apartado se corresponde con la descripcion de
los materiales empleados y la metodologia de
dosificacion, el tercero con el procedimiento
experimental, en el apartado cuarto se exponen los
resultados y andlisis, y finalmente, en el tltimo, las
conclusiones.

2. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES 'Y
METODOLOGIA DE DOSIFICACION

2.1. Descripcion de los materiales

Se empleo una cal hidraulica natural del tipo NHL 3.5,
con densidad aparente de 2580 kg/m®. El esqueleto
granular estaba formado por una arena silicea de rio, con
densidad aparente de 2600 kg/m®, y dos 4ridos gruesos
que daban lugar a dos tipos de hormigones de cal: uno
siliceo de machaqueo (densidad aparente de 2660 kg/m?),
y otro rodado siliceo-calcareo (densidad aparente de
2630 kg/m®).

Se fabricaron ocho tipos de hormigones distintos: cuatro
con el arido grueso siliceo de machaqueo, con
consistencias seca, plastica, blanda y fluida (obtenidas
modificando la relacidon agua-cal) y otros cuatro con
dichas consistencias, pero empleando el arido rodado
calizo-siliceo. Finalmente se fabricaron dos hormigones
mas, reduciendo la relacion agua-cal (0.46 y 0.41) y
anadiendo aditivo superplastificante (MasterEase 5025,
con densidad aparente de 1050 kg/m?).

En la Tabla 1 se indican las cantidades por m> de los
materiales empleados en los distintos tipos de
hormigones.

2.2. Metodologia de dosificacion

La metodologia de dosificacion propuesta se basa en un
doble criterio: el grado de deformabilidad en estado
fresco del material (medido por su consistencia mediante
el ensayo del Cono de Abrams), y su resistencia a
compresion  uniaxial (calculada empleando una
determinada relacion agua-cal).
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Se emplea el modelo de Toufar modificado [10-12] para
predecir la densidad de empaquetamiento de un sistema
granular binario (mezcla de arido fino y grueso). El
modelo asume que cada particula del arido fino se
dispone entre cuatro particulas de arido grueso (factor k)
[12-13]. La densidad de empaquetamiento, ¢, se calcula
mediante las Egs. (1,2,3,4) [11-12].

1
¢ = Y1y 1 (1)
-, (E—l)kdks
_ dx—dy
kg = ard, (2)
1+4x
ks =1- (1+x)* 3)
x = V1Q2 (4)
V211~ A2)

Donde y; es la parte de volumen de arido de clase i, y el
a; el empaquetamiento del arido de la clase .

El modelo modificado de Toufar propone el siguiente
cambio en el coeficiente k:

= 0634?78513" para x < 0.4753 (5)
kg=1— (i:’): para x > 0.4753 (6)

El didmetro medio caracteristico de particula, duvi puede
estimarse mediante la Eq. 7:

()

donde d; es el diametro de la fraccion de arido de
particula j; m;la masa del arido de esa fraccion o la masa
retenida en el menor tamiz.

Por su parte, las densidades aparentes de las fases
granulares, pp; ny Y Ppip» €0 estado suelto y vibrado, se
calculan mediante las Egs. 8 y 9:

Ppiny = % (8)
Poiy = % (9)

A continuacion, las densidades de empaquetamiento con
y sin vibracion, ppin, Y Ppiys respectivamente, se
calculan mediante las Egs.: 10y 11.

__ Pbi,
Apiny = p;riw (10)
— Pbi,
Apip = p;iv (11)

143

El siguiente paso consiste en calcular el factor de
empaquetamiento del esqueleto granular, ¢, por medio
de la Eq. 12:
¢ = (12)

mnv
Finalmente, la masa de los aridos fino y grueso se
obtienen a través de las Egs. 13y 14:

_ FA
Mg =0Pp ra T

(13)

Mey = GPpca (1 - %) (14)
donde mr4 es la masa del arido fino, mcu la del arido
grueso, FA/TA la relacion de volumen de arido fino con
respecto al volumen total de arido, p,r, la densidad
aparente del arido fino, p, ¢4 la del 4rido grueso y ¢ el
factor de empaquetamiento del esqueleto granular.

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
3.1. Ensayos en estado fresco

En primer lugar, se midié la consistencia de los
hormigones mediante el ensayo del cono de Abrams
siguiendo la normativa EN 12350-2:2002 [14].

3.2. Ensayos en estado endurecido

En estado endurecido se realiz6 el ensayo de compresion
en probetas cilindricas de 150 mm X 300 mm segun
normativa EN 12390-3-2020 [15].

4. RESULTADOS Y ANALISIS

Los resultados del asiento en el cono de Abrams y la
resistencia a compresion a los 28 dias se muestran en la
Tabla 2 para los distintos hormigones fabricados.

Se observa que la resistencia a compresion es mayor para
todos los hormigones compuestos por el arido grueso de
machaqueo si los comparamos con los hormigones con
arido grueso rodado. Esto se debe a la mejor trabazon que
ofrece el primero. Ademas, como era esperar, a medida
que disminuye la relacion agua-cal, aumenta la
resistencia a compresion. Asi, por ejemplo, la resistencia
aumenta alrededor de 1 MPa cuando pasamos de una
consistencia fluida a una seca en los hormigones con el
arido grueso de machaqueo; mientras que este aumento
es de 0.76 MPa en el caso de los hormigones con el arido
grueso rodado. También es de destacar que los
hormigones con muy baja relacion agua-cal alcanzan
una resistencia a compresion en torno a los 5 MPa;
considerablemente mayor que en los casos anteriores. En
la fabricacion de estos hormigones se empled también un
aditivo superplastificante para mantener una consistencia
fluida.
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Tabla 1. Dosificaciones por m’ de material de los distintos hormigones fabricados.

Hormigones con arido grueso de Hormigones con arido grueso
machaqueo rodado
Consistencia Materiales Cantidad Materiales Cantidad
(asientos en cm) (kg/m?) (kg/m?)
Agua-cal 0.73 Agua-cal 0.67
Agua 272.7 Agua 256.9
Cal 373.6 Cal 3834
Seca (0-24 1) Arena de rio 995.9 Arena de rio 963.7
Arido grueso 5970 Arido grueso 654.6
machaqueo rodado
Agua-cal 0.80 Agua-cal 0.73
Agua 281.2 Agua 264.8
- Cal 351.5 Cal 362.8
Plastica (2-6 £ 1) Arena de rio 995.9 Arena de rio 963.7
Arido grueso 5970 Arido grueso 654.6
machaqueo rodado
Agua-cal 0.87 Agua-cal 0.80
Agua 288.8 Agua 273.1
Cal 331.9 Cal 341.4
Blanda (5-10 £ 1) Arena de rio 995.9 Arena de rio 963.7
Arido grueso 5970 Arido grueso 654.6
machaqueo rodado
Agua-cal 0.94 Agua-cal 0.87
Agua 295.6 Agua 280.5
. Cal 314.5 Cal 322.4
Fluida (8-17 £ 2) Arena de rio 995.9 Arena de rio 963.7
Arido grueso 5970 Arido grueso 654.6
machaqueo ) rodado )
Agua-cal 0.46 Agua-cal 0.41
Agua 217.4 Agua 208.4
Fluida (8-17 £ 2) Cal 472.6 Cal 508.3
con Arena de rio 996.0 Arena de rio 963.7
Superplastificante Arido grueso 5970 Arido grueso 654.6
machaqueo ) rodado )
Superplastificante 2.0 Superplastificante 1.7

Tabla 2. Propiedades en estado fresco y endurecido a los 28 dias de los hormigones de cal.

Hormigones con arido grueso de Hormigones con arido grueso
machaqueo rodado
Descenso Descenso
Consistencia Cono de | Relacion | fc (SD) Cono de Relacion | fc (SD)
(asientos en cm) Abrams a-c (MPa) Abrams a-c (MPa)
(cm) (cm)

Seca (0-2 + 1) 2 0.73 | 3.17(0.14) 1 0.67  11.96 (0.12)
Plastica (2-6 + 1) 4.5 0.80 | 2.77(0.12) 3 0.73  |1.51(0.17)
Blanda (5-10 + 1) 6.5 0.87 | 2.43(0.09) 7.5 0.80  {1.47 (0.08)
Fluida (8-17 + 2) 10.5 0.94 | 2.10(0.05) 11 0.87  11.20(0.13)

Fluida con SP
(baja relacion a/c) 15 0.46 5.19 (0.15) 10 0.41 |4.98(0.20)
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Ademas, se ha representado en la Figura 1 la relacion
entre resistencia a compresion de los cuatro primeros
hormigones, tanto con el arido grueso de machaqueo
como con el rodado, frente a la relacion agua-cal. Los
resultados se han ajustado a una ecuacion tipo Abrams,
indicada en el grafico, con coeficientes de determinacion
bastante elevados (0.99 en el caso de los hormigones con
el arido grueso de machaqueo y 0.87 en el caso de los de
arido grueso rodado). Las formulas asi obtenidas serviran
para predecir, de manera aproximada, la resistencia a la
compresion una vez establecida la relacion agua/cal
deseada.

4.0

a) — £=1.92(akc) ™" R*=0.99

3.5
3.0
25

2.0

f (MPa)

1.5+
1.0+
0.5

0.0

T T T
0.80 0.85 0.90 0.95

Relacién agua/cal

T
0.70 0.75 1.00

b)
—£=0.95(ac)"" R’=0.87

25
2.0

c

f (MPa)

1.5 E

1.0+
0.5

0.0 ‘

T T T
0.65 0.70 0.756 0.80 0.90

Relacion agua/cal

0.85

Figura 1. Ajuste entre resistencia a compresion a los 28
dias y relacion agua/cal; a) para los hormigones con
arido grueso de machaqueo, y b) para los de arido
grueso rodado.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo de investigacion se ha propuesto una
metodologia de dosificacion de hormigones de cal. Nos
hemos basado en el factor de empaquetamiento maximo
de los aridos, asi como en una consistencia objetivo. Una
vez realizados los ensayos en estado endurecido, se ha
relacionado mediante ecuaciones las consistencias de los
distintos hormigones con la resistencia a compresion a
los 28 dias. Dichas formulas serviran para predecir, de
una forma aproximada, la resistencia que se conseguiria
para un hormigén partiendo de una determinada relacion
agua-cal o consistencia. La metodologia aqui propuesta
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contempla hormigones de cal fabricados unicamente con
dos granulometrias de aridos (normal y grueso) y un tipo
de cal NHL 3.5. En trabajos futuros se utilizara la cal tipo
NHL 5 y distintas adiciones como metakaolin, ceniza
volante, humo de silice, etc. con el fin de fabricar
hormigones con mayores prestaciones mecanicas.
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COMPORTAMIENTO EN COMPRESION DEL HORMIGON REFORZADO CON FIBRAS DE ACERO

G. Ruiz’, A. De La Rosa, E. Poveda

ETSI Caminos, C. y P. — Universidad de Castilla-La Mancha
Avda. Camilo José Cela, s/n. 13071 Ciudad Real, Espafia
“Persona de contacto: Gonzalo.Ruiz@uclm.es

RESUMEN

Este trabajo describe el nuevo modelo de tension-deformacion a compresion para el andlisis no lineal del hormigon
armado con fibras de acero (HRFA) del nuevo Eurocddigo 2, Anexo L (version 2022-05), desarrollado dentro del grupo
de trabajo CEN TC250/ SC2/WG1/ TG2 — Hormig6n reforzado con fibras. El nuevo modelo aprovecha el aumento
sustancial de la capacidad de deformacion que aportan las fibras de refuerzo a cualquier hormigén base. El modelo se
basa en un analisis multivariable que correlaciona una extensa base de datos de 197 ensayos de compresion de HRFA
bien documentadas y 484 ensayos de flexion. El modelo y los resultados de las correlaciones con la base de datos también
permiten vincular las clases de comportamiento a la flexion del Anexo L y la resistencia a la compresion del HRFA, lo
que facilita una clasificacion completa de cualquier material. Finalmente, damos un ejemplo de la aplicacion del modelo
que muestra la mejora en la ductilidad y la resistencia de una seccion de viga mixta de acero-HRFA.

PALABRAS CLAVE: Tenacidad en compresion; Hormigon reforzado con fibras de acero; Estructuras mixtas.

ABSTRACT

This work describes the new compressive stress-strain model for non-linear analysis of steel-fibre reinforced concrete
(SFRC) in the new Eurocode 2, Annex L (version 2022-05), developed within task group CEN TC250/ SC2/WG1/TG2
— Fibre reinforced concrete. The new model takes advantage of the substantial deformation capability increase given by
the fibres’ reinforcement to any base concrete. The model is grounded on a multivariate analysis that correlates an
extensive database of 197 well-documented SFRC compressive tests and 484 flexural tests. The model and the results of
the correlations with the database also allow us to link the flexural performance classes in Annex L and the SFRC
compressive strength, which permits a complete classification of any material. Finally, we give an example of the
application of the model that shows the enhancement in ductility and strength of a composite steel-SFRC beam section.

KEYWORDS: Toughness in compression; Steel fiber reinforced concrete; Composite structures.

1. INTRODUCCION coeficientes de la formula 5.6 para tener en cuenta la duc-
tilidad avanzada del HRFA debido a las fibras.
Este articulo describe un modelo para el comportamiento Posteriormente, explicamos exhaustivamente el modelo
tension-deformacion a compresion del hormigon refor- de forma cerrada. La seccion de discusion explica que las
zado con fibras de acero. Lo desarrollamos dentro del correlaciones con la base de datos nos permiten relacio-
grupo de trabajo para el Anexo L del nuevo Eurocodigo nar el comportamiento de flexion y compresion de
2 version 2022-11 [1] (EC2). El modelo surge de funcio- cualquier HRFA y permite una clasificacion combinada
nes obtenidas de correlaciones con una extensa base de de materiales basada en el rendimiento global. Final-
datos compuesta por 197 pruebas de compresion de mente, ilustramos los beneficios de usar HRFA en estruc-
HRFA bien documentadas y 484 pruebas de flexion [2— turas compuestas con un ejemplo de la respuesta meca-
22]. Las deducciones de estas funciones se detallan en nica de una seccion compuesta de HRFA-acero.
[23-25], mientras que las referencias [26, 27] describen )
el modelo de compresion en profundidad y muestran sus 2. COMPORTAMIENTO EN COMPRESION DEL
ventajas cuando se aplica a estructuras compuestas de HRFA EN EL ANEXO L
HRFA-acero.
La relacion tension-deformacion para el analisis estruc-
La siguiente seccion describe brevemente el modelo g-¢ tural no lineal en el Anexo L de EC2 [1], seccion L.5.5.2
tal como aparece en el Anexo L de EC2 [1]. En aras de la (2), dice lo siguiente:
brevedad, el nuevo modelo se basa en la ecuacion
tension-deformacion para hormigon simple en la formula Larelacién entre o y €. en compresion en la formula
5.6, propuesta originalmente por Sargin [28]. El nuevo 5.6 se puede usar para modelar la respuesta de HRFA
modelo solo cambia las expresiones de algunos de los a compresion uniaxial a corto plazo siempre que se
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Fig. 1. Distribuciones de tensiones en compresion: a) seccion transversal; b) perfil de deformacion (notese que el
Anexo L establece nuevos valores para las deformaciones en HRFA, €2 = 0.0025 y €cw = 0.006); c) perfil de tensiones
parabola-rectangulo; d) perfil de tensiones rectangular. (Figura 8.2, EC2 [1]).

realicen las siguientes modificaciones en los
parametros:

€ =T-107"f1/3 (1 4+ 0.03 fr.11) (1)

cm
Y, para €. < €; < €l
20

V82 =22 ruk

Téngase en cuenta que fem (resistencia a compresion me-
dia) y fr,1k (resistencia a la flexion residual caracteristica
para una apertura en la boca de la fisura de 0.5 mm) deben
insertarse en MPa en las Ecs. 1y 2.

=1+ and €1 =kea  (2)

3. DISTRIBUCI(:)N DE TENSIONES PARA HRFA
EN COMPRESION EN ELU

El Anexo L también permite tener en cuenta la gran
tenacidad y ductilidad del HRFA en Estado Limite
Ultimo (ELU) —en comparacion con el hormigén en
masa— al ampliar los parametros de deformacion que
definen la distribucion parabola-rectangulo. Esto esta en
la seccion L.8.1 (4), que dice lo siguiente:

La distribucion de tensiones segun la formula (8.4)
puede modificarse para HRFA aplicando &2 = 0.0025
y €cu = 0.006.

Estos parametros son 0.0020 y 0.0035, respectivamente,
para hormigon sin fibras. La Fig. 1 esboza el significado
de estos parametros de deformacion, ec2 y €cu, que definen
la ductilidad del material en ELU.

4. EXPLICACION DEL MODELO

La formula 5.6 del EC2 [1] es:

Oc _ kn_UQ
f{JWL_ 1+(k_2)77 (3)

donde:

fem (resistencia a compresion media en la Tabla 5.1)

Eem (modulo de elasticidad medio)
k=1.05 EclEan/fc'rrz
€ =T-1074f3 <2810

= Ec/ecl
€0 < e = [28 4+ 14(1 — fur/108)%] - 10* < 3.5-10~*

La curva tension-deformacion para hormigon en masa se
muestra en la Fig. 2.

La nueva relacion tension-deformacion para HRFA
utiliza la Ec. 3 pero modifica los valores de algunos
de los parametros para tener en cuenta la ductilidad
adicional proporcionada por las fibras. El modelo de
HRFA mantiene los valores de fcm y Ecm, Ya que esta
comprobado que las fibras tienen poca influencia
sobre ellos [21-23]. Sin embargo, la deformacion en
el pico de la curva aumenta como se expresa en la
Ec. 1. El incremento unitario de la deformacion para
la tensién maxima es 0.03fr ik (fr,1x en MPa), como
se describe en [23]. El resto de los parametros de la
curva de la Ec. 3 siguen siendo los mismos para la
parte ascendente de la curva tensién-deformacion,
es decir, para €. < €c1.

o A

fcm

0,4fcem

A Ecm

1

e, -

1 &l &

Fig. 2. Curva tension-deformacion para hormigon en
masa en compresion (Fig. 5.1, EC2 [1]).

El tramo descendente de la curva después de ec1 también
se puede representar usando la Ec. 3 siempre que se tome
un nuevo valor para el parametro k, segun la Ec. 2. Con
este nuevo valor para k, la curva tension-deformacion
tiene de nuevo un maximo en e = €c1, € intercepta el eje
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cm

€1 =T7-1071f3 (14 0.03fr1x)

1k = 1.05€c1 Eem/ fem

oo _ kn-1’
fcm_1+(k_2)77

20

2:k=1+ NI

de abscisas en e = €cul, punto en el que e = k ec1. Asi,
el nuevo valor de & en la Ec. 2 representa el aumento de
la deformacion tltima en relacion con ec1 [21, 23].

Es destacable que el pardmetro £ toma los siguientes
valores para los dos tramos —rama ascendente y
descendente— de la curva tension-deformacion:

for

1.05 €1 F € < €q

(4)

20

\/82=2.2fR 1k

La curva tension-deformacion para HRFA se
representa en la Fig. 3.

1+ for e, < €. < €cut

5. DISCUSION

El nuevo modelo y las correlaciones con la base de datos
también nos permiten vincular las clases de flexion del
Anexo L con la resistencia a la compresion del HRFA, lo
que permite una clasificacion completa de cualquier

n= ec/ecl

Fig. 3. Representacion esquematica de la relacion tension-deformacion para HRFA.

6(:ul/ecl

HRFA. En la Tabla 1 se muestran las clases de compor-
tamiento a flexion del HRFA en MPa definidas en la
Tabla L.2 del EC2 [1], junto con la resistencia minima a
compresion del HRFA necesaria —segun las corre-
laciones con la base de datos— para alcanzar cada clase.
Por ejemplo, para obtener una clase de flexion 4.0 b, que
corresponde a una resistencia residual a flexion f,1x entre
4.0 MPay 4.5 MPa, y una fr 3k entre 2.8 MPa'y 3.6 MPa,
necesitamos al menos una resistencia media a compre-
sion de 43 MPa (clase de compresion C35/45) o superior.
Por lo tanto, el modelo de compresion y los estudios de
correlacion multivariable permiten una clasificacion
completa de cualquier HRFA, ya que las clases de com-
presion y flexion estan relacionadas.

Finalmente, mostramos un ejemplo de aplicacién del
modelo que muestra la mejora en la ductilidad y la resis-
tencia de una seccion de viga mixta de acero- HRFA.
Consideramos el comportamiento seccional de una viga
compuesta por un perfil de acero HEM400 S440 conec-
tado a una cabeza de compresion de HRFA de 150 mm X
850 mm (profundidad x ancho) de clase C35/454.0b. La
Fig. 4 compara el grafico momento-curvatura de este

Tabla 1. Clases de resistencia a flexion para HRFA en relacion con la resistencia a compresion necesaria para
alcanzarlas, lo que permite una caracterizacion completa de cualquier HRFA.

Ductility Strength classes SC (frir > SC)
classes [ 1.01.5]120]25(30|35|40|45|50]6.0]|7.0] 80
ar frar |05[08[1.0[1.3][1.5[1.8]20[23[25[3.0][35] 4.0
Fem 22 125128 30| 32|35 |36 |37 |40 |43 | 46 | 48
b: frar |07 111418 [21[25[2832[35[42[49] 5.6
fem 31 | 34|36 |38 |40 |42 |43 |45 | 46 | 49 | 51 | 53
¢ frar 09 |14[1.8]23[27[32[36[41][45[54[63] 7.2
fom 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58
d: frar |11]1.7]22]28[33[39[44|50[55|66/[7.7]| 88
fem 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63
e frar | 1.3]20[26[33[39[46|52[59|65/(78[9.1]10.4
fem 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
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CARACTERIZACION DE REFRACTARIOS DE MgO-ALO3-GRAFITO MEDIANTE EL ENSAYO
BRASILENO
THE BRAZILIAN TEST FOR THE CHARACTERIZATION OF MgO-ALO3-GRAPHITE REFRACTORIES

Antonio H. de Aza', Sara Serena', Patricia Acosta?, Esther Quir6s?, Juan F. Almagro? Carmen Baudin'

"nstituto de Cerdmica y Vidrio, CSIC. Kelsen 5, 28049 Madrid
Technical Department, ACERINOX EUROPA, S.A.U. Poligono Industrial Palmones | 11379, Los Barrios (Cédiz)
* Persona de contacto: cbaudin@jicv.csic.es

RESUMEN

Los refractarios de 6xido-grafito son ejemplo del nuevo paradigma de materiales para aplicaciones extremas del ultimo
cuarto del siglo XX: materiales que resisten gracias a cambios microestructurales “in situ”’; experimentan reacciones a
alta temperatura entre las fases no compatibles, incluso sin estar en contacto con agentes agresivos. En estas reacciones
interviene la atmosfera y tienen gases como productos. Por ello, para analizar los procesos de corrosion es preciso
considerar todo el revestimiento, ademas de analizar la interaccidn directa del material con el metal fundido y la escoria.
Se ha establecido una metodologia para el analisis post-mortem de revestimientos de MgO-Al,Os-grafito consistente en
detectar las posibles diferencias entre las propiedades fisicas — densidad, porosidad — y la integridad estructural de las
distintas zonas del revestimiento e identificar las nuevas fases formadas y sus caracteristicas morfologicas. La
caracterizacion se realiza a partir de discos extraidos de distintas zonas. Para el analisis de la integridad estructural se ha
propuesto el ensayo brasilefio. Dado que la fractura ocurre por traccion uniaxial en el plano diametral de la probeta, las
superficies de fractura muestran la microestructura del material ensayado sin modificar. En este trabajo se describe la
metodologia propuesta y se discute la validez del ensayo mecanico propuesto a partir del analisis estadistico de los valores
de la tension de fractura. Se han analizado los efectos del tamaiio y de la orientacion de la carga aplicada.

PALABRAS CLAVE: Refractarios; Corrosion; Ensayo brasilefio; MgO; Grafito

ABSTRACT

Oxide-graphite refractories are an example of the new paradigm of materials for extreme applications in the last quarter
of the 20th century: materials that resist thanks to "in situ" microstructural changes; they undergo high-temperature
reactions between non-compatible phases, even without being in contact with aggressive agents. In these reactions, gases
are reactants and products. Therefore, to analyze corrosion it is necessary to consider the entire width of the remaining
lining, in addition to analyzing the direct interaction of the material with the molten metal and slag. A methodology for
the post-mortem analysis of MgO-Al,Os-graphite lining has been established. It consists of detecting the differences
between the physical properties — density, porosity — and the structural integrity of different zones of the post-mortem
lining and identifying the new phases their morphological characteristics. The characterization is made from discs
extracted from different zones. Structural integrity is characterized by means of the Brazilian test. As fracture occurs by
uniaxial tension from the central part of the diametral plane of the specimens, the fracture surfaces reveal the
microstructure of the tested material. In this work, the basics of the methodology are described and the validity of the
mechanical test proposed is discussed from statistical analyses of the strength values using the Weibull distribution. The
size and orientation effects have been analyzed.

KEYWORDS: Refractories; Corrosion; Brazilian test; MgO; Graphite

1. INTRODUCTION development of the steel melting shop practice since the
medium 70’s.

Oxide-graphite refractories are an example of the new The constituents of MgO-graphite based refractories

paradigm of materials for extreme applications in the last present a wide range of sizes and shapes. The size of

quarter of the 20th century: materials that resist thanks to MgO aggregates is in the range of mm while the matrix

"in situ" microstructural changes. In particular, MgO- is constituted by particles of less than 500 pm. Moreover,

graphite based bricks have been an essential part of the graphite flakes present high aspect ratios. Thus, they are

153



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

heterogeneous materials which properties might present
anisotropy due to graphite orientation during pressing of
the brick when fabrication, as observed for strength [1].

Regarding thermodynamic stability, the main
characteristic of MgO-graphite based refractories is their
mixed character oxide-non-oxide [2]. Therefore, under
the usual working conditions of the melting shop, the two
primary constituents are not thermodynamically stable.
The oxidation of the graphite at temperatures over 600°C
and the carbothermal reduction of magnesia are main
sources of brick instability.

As-fabricated MgO-graphite based bricks are unfired,
being the binding between the ceramic constituents of
Van der Waals type. Binding is reached by means of
organic binders, mostly phenolic resins. In the as-
fabricated state bricks present very low porosity (2—-5
vol%), determined by the characteristics of the raw
materials, the type of binder and the way it is added to
the mix, and the pressing efficiency.

The loss of volatile components of the binders, as well as
the inherent instability of the main constituents of the
bricks lead to porosity increase during the use. The
reduction of impurities is an added porosity source: SiO»,
Fe,0s, TiO,, and alkali oxides are the most prevalent
reducible species. Metal constituents, such as Al or Si,
were initially added on the basic premise that a metal
with greater tendency to oxidize via the corresponding
oxide formation will protect the carbon phase. However,
most investigations report the formation of new phases
through the brick (e.g: [3-4]). Nowadays, improved
materials also include other ceramics such as SiC, Al,O3;
and/or MgAl,O,4 that might also participate in reactions
occurring in the lining during use.

Most reactions involve the constituents of the bricks
together with those of the liquid metal and the slags, and
the atmosphere, thus, they have gases as reactants or
products. Therefore, gradients of the reaction products
through the lining are observed in the post-mortem
analyses.

Post-mortem corrosion studies are a basic tool to analyze
the material behavior. In the standard methodology used
for oxide linings (e.g: [5]), attention is first given to the
working layer, in which direct contact of the material
with the corrosive agents occurs. Then, slag penetration
and reaction in the more internal layers are analyzed until
the composition corresponds to the one of the “as
received” material, marking the end of the corrosion
extension. This classical approach has been applied to
MgO-graphite based bricks, attempting to understand the
chemistry of the working face interactions [6]. However,
such studies have the main drawback that the actual
microstructure of the hot face interacting with the
external agent is unknown. In reactions occurring in
MgO-graphite based linings, most reactants or products
are gases that might migrate through the lining, even to
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the cold face where reactions would also occur. It is
important to consider that MgO-graphite based materials
have high thermal conductivity thus, the temperatures
reached though the lining can be relatively high, even
reaching 1200-1400°C [1].

We have proposed a methodology for the analysis of
corrosion in MgO-graphite linings that accounts for the
potential changes through the whole lining. The
experimental campaign is based in the independent
characterization of different zones of the post-mortem
specimens. The characterization is made from discs
extracted from the different visually identified areas.
Structural integrity is characterized by means of the
Brazilian test. The modifications experienced by the
material are clearly identified in the central parts of the
fracture surfaces, since the latter occurs by uniaxial
traction in the diametral plane of the specimen.

In this work, the basics of the methodology are described
and the validity of the mechanical test proposed is
discussed from statistical analyses of the strength values
using the Weibull distribution.

2. PROPOSED METHODOLOGY

2.1. Visual inspection of the post-mortem pieces

Figure 1 shows the typical aspect of the post mortem
blocks received.

Figure 1: Typical macroscopic aspect of the post-mortem
blocks received. The zones of the brick in contact with the
liquid metal and slag (HOT) and the back of the brick in
contact with the security lining (COLD) are signaled.

Figure 2 shows a scan image of a section cut
perpendicular to the face in contact with the liquid metal
and/or slag during use (working face). The biggest
microstructural features in the brick are magnesia (MgO)
aggregates of diameters to 2-3 mm. In the post-mortem
sections three different zones were identified. A very thin
layer is observed in the part of the brick that was in direct
contact with the metal and slag during use. Two different
zones are identified at the interior of the block: a clear
one just behind the first thin layer (Hot), and a dark one
deeper inside the brick (Cold).
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Figure 2: Macroscopic aspect of |
the brick (scanner). Transverse
section of the central part of the
post-mortem block in which the
clearer (Hot) and the darker (Cold)
zones are observed. Circles show
the geometry of the specimens of
18 mm diameter extracted for
testing.

In the case shown in figure 2, the width of the post-
mortem section was about one third of that of the new
brick and the widths of the Hot and Cold parts were about
2/5 and 3/5 of the whole sections, respectively.

2.2. The Brazilian Test

The Brazilian test, also named Diametral Compression of
Discs Test (DCDT) is an indirect method of assessing the
tensile strength of brittle materials. It was independently
introduced for concretes by Carneiro [7] in Brazil, and
Akazawa [8], in Japan, in 1943. Since then, it has been
profusely used especially for testing rocks and concretes.
Figure 3 shows a schema of the test and the aspect of
tested specimens. A disc specimen is placed between two
loading plates and compressed (Fig. 3 a). Compression
induces tensile stresses normal to the diametral plane of
the disc/cylinder, which are essentially constant over a
region around the center (Fig. 3 b). In addition to the
tensile stresses, there are compressive ones that variate
from a minimum at the center of the disc to a maximum
just underneath the loading plates. Valid tests give as
result specimens split through the central plane, cracks
growth through the compression zone are observed at
both ends of the central crack (Fig. 3 c-d). This simple
stress distribution is accurate especially for brittle

F
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Figure 3: Schema of the Diametral Compression of Discs
Test a) and the stresses developed through the diametral
plane of the specimen b). Aspect of tested MgO-C-based
refractory specimens of 18 mm diameter from the New c)
and post-mortem d) bricks.

materials with relatively low Young’s modulus, such as
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refractories. There are three facts that make this method
especially adequate for brittle materials, as compared to
the common 3- or 4-points bending tests. First, results are
independent from the surface state of the specimen
because fracture occurs through the diametral plane.
Second, much bigger portion of the specimen
microstructure is tested than it is in bending. Thus, a
lower number of specimens is needed for a meaningful
characterization of the material. And, third, the
fabrication of disc shaped specimens is relatively easy as
compared to the bending bars.
The indirect tensile strength is calculated assuming that
failure occurs for maximum tensile stress, i.e., at the
center of the disc. For valid tests, the suggested formula
for calculating the splitting tensile strength or (MPa) is
given by Eq. (1) [9]:
or=2P/nDt (N
Discs with width/radius ratios from 0.5 to 1 are
recommended for testing.

2.3. Weibull analysis

Brittle fracture occurs due to the propagation of pre-
existent defects subjected to the applied stresses.
Consequently, the values of failure stress of components
with the same geometries and sizes and subjected to
nominally identical stresses are variable. Then, the
strength of ceramics is not an intrinsic property which
experimentally determined values fit well to a normal
distribution such as toughness.

The analysis of the distribution of strength values of
advanced ceramics is based on the weakest link
hypothesis: the material volume has a population of non-
interacting flaws and complete failure happens as soon as
one of these flaws, the critical defect, starts to grow. On
this basis, the probability distribution of strength is well
described by a two parameter Weibull function. The
probability, Py, that a ceramic component will fail under
an applied tensile stress, o, is given by the cumulative
distribution function expressed by Eq. (2) [10]:

Pr=1—exp [— (%)m]

Where oy and m are the characteristic strength and the
Weibull modulus, respectively.

)

The characteristic strength, oy, is the stress value for a
failure probability of 63.2%, and it depends on the
geometry and size of defects in the material and their
orientation versus the applied stresses. Thus, for one
material, oy is specific of the stress distribution and the
component size. Consequently, the experimental values
of oy are determined by the testing procedure.

The parameter m is the Weibull modulus, which was
initially considered as a material empirical parameter
with no relationship with the micro or macrostructure. It
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was later demonstrated by Jalatiyaka and Trustrum [11]
that m is determined by the flaw size distribution of the
material provided the number of flaws involved is
sufficiently large.

The Weibull analysis is used to establish the relationships
between the strength distributions for different stress
states and specimen sizes through the concept of effective
volume. For two series of specimens of the same material
tested under two different conditions, 1 and 2, the
Weibull analysis establishes the following relationship
between the characteristic strength values, o) and 6,:
(Vl/v2) 1m — 02/01 (3)

Where V; and V, are the effective volumes associated to
the stress conditions 1 and 2. The effective volume can
be interpreted as the size of an equivalent uniaxial tensile
specimen that has the same probability of failure as the
test specimen or component; it is determined by the
geometry of the component and the stress distribution
and it is a function of the Weibull modulus, m [10].

2.4. Mechanical testing

Considering the widths of the zones identified in the post-
mortem specimens (Fig. 2), testing of discs of diameter
of = 18 mm by DCDT was selected for the mechanical
characterization. Such specimens are relatively easily
drilled from the post-mortem sections. Moreover, as the
specimens are split in two parts with the central zone of
the fracture plane subjected to tensile stresses, the
microstructure in the fracture surfaces remains
practically unmodified, being relatively easy to
differentiate phases by morphology and shades in the
scanning microscope. The width of the discs was chosen
as = 8 mm, in order to be close to the maximum value to
keep the recommended ratio width/radius.

In order to have a meaningful characterization of
materials, it is necessary to assure that the tested volume
is representative of their microstructure. In this regard, it
has been necessary to assure the representativity of the
selected specimens, of widths about 3-4 times the size of
the biggest microstructural features (2-3 mm), and in
which the graphite flakes could be oriented during
pressing. In this paper the validity of the proposed
methodology is discussed on the basis of an experimental
campaign performed using specimens of new bricks.
Density measurements and Weibull distributions of
strength have been used as parameters.

3. EXPERIMENTAL

New bricks of two different qualities used for the slag
zones of linings of converters for stainless steel were
used to analyze the wvalidity of the proposed
methodology. Both were MgO-graphite based and they
had different secondary phases. The main difference was
the presence of Al,O3 and Al in one of them (QA) and
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presence of MgAl,Oj in the other (QAM). The sizes of
the biggest MgO aggregates were similar in both of them
(=2-3 mm). From QAM, two different bricks were
characterized while for QA all tests were performed with
specimens from one brick.

Disc specimens from different zones of the bricks were
diamond machined and the parallelism between the two
faces was carefully checked. Large (38 mm diameter and
~ 8 mm thickness) and small (18 mm diameter and = 8
mm thickness) specimens were machined from one brick
of QAM and small specimens were machined from both
bricks of QAM and the brick of QA. The geometrical
density of a total of 60 specimens from 10 different
sections of the new bricks was determined and values of
the different sections were compared to check potential
heterogeneities.

For all mechanical tests, specimens were placed between
two stainless steel loading plates using carton pads to
avoid friction. Load was applied using 0.5 mm/min rate
for the displacement of the loading frame in a universal
testing machine. The load-displacement curves were
recorded during the tests and the failure loads were
identified as those corresponding to the first load drop in
the curves. For a test to be valid failure should occur
through the diametral plane.

For each kind of specimens described above, two series
of tests were performed with the load parallel or
perpendicular to the pressing direction of the bricks when
fabricated. The strength values of specimens of different
sizes and tested using different load direction were
analyzed independently. The Weibull distributions of
strength values of a minimum of 23 valid tests for each
kind of specimens and loading direction were built
following the European Standard [12]. The 90%
confidence limits were used to assure the Weibull
parameters.

4. RESULTS AND DISUSSION

There were no differences between the values of the
geometrical densities as a function of the localization in
the bricks. The average of a total of 60 values for
specimens of 18 mm diameter was calculated for each
quality. Densities of 3.07 + 0.02 g/cm?® and 3.13 + 0.02
g/cm® were found for QAM and QA, respectively.

The Weibull parameters of the distributions of DCDT
strength values for the different series of tests are
summarized in table 1. There are no statistically
significant differences between brick 1 QAM and brick 2
QAM for nominally the same kind of specimens: small
perpendicular and small parallel. This fact, together with
the coincidence of the density values for specimens of
different zones/bricks, supports the homogeneity of the
material at the level of the sizes of the small specimens
proposed here.
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Considering the similarity of strength distributions for
the two bricks, new Weibull analyses were performed
using all the values (brick 1 and brick 2) for small
specimens tested with the load applied perpendicular and
parallel to the pressing directions of the bricks. The
Weibull parameters are also included in table 1. There are
no statistically significant differences between the
characteristic strength corresponding to specimens tested
with the load parallel and perpendicular to the pressing
direction of the bricks when fabricated. However, the
Weibull modulus of the distribution of the perpendicular
specimens is significantly lower than that of the parallel
ones. The characteristic strength values for QA follow
the same trend. For this quality, there are no statistically
significant differences between the Weibull modulus of
perpendicular and parallel specimens.

Table 1: Tests performed and Weibull parameters of the
corresponding strength distributions. Values of the
Weibull modulus (m) and characteristic strength (co) and
90% lower (LCL) and upper (UCL) limits. N is the
number of values used for the analysis. QAM: material
with MgO-C-AlL,MgOs4; QA: material with MgO-C-Al
Diameters 18 and 38 mm for small and large specimens,
respectively. Directions of application of the load:
perpendicular (Pe) and parallel (Pa) to the pressing
direction of the bricks when fabricated.

Quality | Size and Value | 90% | 90% | N
and direction LCL | UCL
brick
QAM Small |op| 5.8 5.6 6.1 |29
Brick 1 Pe m 7.2 5.7 9.1
Small |op| 6.2 6.0 6.4 |28
Pa m 9.9 8.1 12.2
QAM Small |oo| 5.7 5.5 6.0 | 37
Brick 2 Pe m 7.1 5.7 8.9
Small |op| 6.3 6.1 6.6 | 25
Pa m| 94 7.6 | 11.5
Large |[oo| 6.2 59 6.6 |23
Pe m| 7.6 6.2 9.2
Large [oo| 53 5.1 54 |27
Pa m| 104 | 7.8 | 13.8
QAM Small |oo| 5.8 5.6 6.0 | 66
Bricks Pe m 7.4 6.3 8.6
1 and 2 Small |op| 6.2 6.0 6.4 | 53
Pa m | 10.0 87 | 114
QA Small |op| 74 7.1 7.6 |29
Pe m| 8.0 6.8 | 10.1
Small |oo| 7.5 7.2 7.7 |29
Pa m| 89 7.2 | 11.0

In respect to the size of the specimens (QAM), for each
testing direction there are no significant differences
between the Weibull modulus of small (brick 1+2) and
large specimens (brick 1) (Table 1). The characteristic
strength is statistically significant lower for the large
parallel specimens than for the small parallel ones, while
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values for small and large specimens are coincident for
the perpendicular specimens.

Families of specimens of the same homogeneous and
isotropic material present similar defect populations.
Thus, specimens of homogeneous and isotropic materials
subjected to the same loading conditions should present
the same Weibull parameters. Series of specimens
presenting different Weibull modulus can be due to
specimens with different defect distributions, as might
occur for heterogeneous materials, or in which the
fracture processes are not the same. Considering the
similarity of the strength values of parallel and
perpendicular series of speciments, it is more probable the
second reason. In fact, aggregates are widely identified
as critical defects in refractories because they are the
largest microstructural features.

Figure 4 shows the aspect of the graphite flakes in the

T W/

20.0kV 10.8mm %500 SE(M)

Figure 4: Aspect of the graphite flakes in

the fracture surfaces. Graphite flakes
oriented with their basal direction parallel to
the loading direction a). Graphite flakes
oriented perpendicular to the loading
direction b).

fracture surfaces. Fracture of the graphite flakes oriented
with their basal direction parallel to the loading direction
occurs by separation of the different layers (Fig. 4 a)
while those oriented perpendicular to the load act as
bridges before being pulled out (Fig. 4 b). Such a long-
range toughening mechanism has been identified in other
MgO-graphite based bricks [13]. This later toughening
process leads to narrower strength distributions due to
defect size tolerance and, consequently, to higher values
of the Weibull modulus. The higher the proportion of
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reinforcing elements - i.e: of flakes perpendicular to the
loading direction -, the higher the Weibull modulus.

As observed and quantified in other MgO-graphite based
materials [1], graphite flakes orientate perpendicular to
the loading direction preferentially. Thus, a higher
number of flakes capable for toughening (Fig. 4 b) are
present in the fracture plane when the specimens are
tested with the load parallel to the pressing direction. This
is the case of the parallel small and large specimens tested
here, which present higher Weibull modulus.

The capability of graphite flakes to be oriented during
pressing would depend on their characteristics, in
particular, size, and the mixing process. The Weibull
parameters of specimens of quality QA do not present
statistically significant differences even though the
Weibull modulus for the parallel specimens is slightly
higher. This would mean a lower number of oriented
graphite flakes to be present in this material.

Summarizing, by keeping the orientation of the load
parallel or perpendicular to the pressing direction of the
bricks when fabricated, it is possible to avoid the effect
of material anisotropy on the variability of strength
results. In this way, testing of disc specimens of the same
width and diameters 18 and 38 mm, gives Weibull
distributions with the same modulus, m, which would
correspond to the same material. Thus, the smallest
diameter is adequate for the testing of MgO-graphite
based specimens. The parallel orientation is proposed
because of the higher reliability of the materials for this
orientation.

5. CONCLUSIONS

The validity of DCDT tests of specimens of 18 mm
diameter and 8 mm width to characterize the structural
integrity of MgO-graphite based bricks with MgO
aggregates of 3-4 mm of diameter has been
demonstrated. An anisotropy effect due to the toughening
effect of graphite flakes has been identified. Testing of
specimens applying the load in direction parallel to the
pressing direction is proposed to account for maximum
reliability of results.
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RESUMEN

La Mecdnica de la fractura es una disciplina ampliamente desarrollada para un variado rango de materiales utilizados en
aplicaciones cientificas e ingenieriles. Sin embargo, para el caso de materiales tipo suelo y roca, las herramientas y apli-
caciones necesarias para entender los procesos de fractura que pueden desarrollar son actualmente una labor en proceso.
Este trabajo supone un primer paso en un futuro proyecto de investigacién acerca de la caracterizacién y modelizacién del
comportamiento a fractura en suelos arcillosos, de 1a mano de la mecénica de suelos parcialmente saturada y la plasticidad,
las cuales tienen una alta influencia en este tipo de materiales. Como objetivo, se estudia el procedimiento para obtener
una relacion lineal especifica entre la tenacidad a la fractura en modo Iy la succién para la marga azul del Guadalquivir,
en un rango de comportamiento fragil. Para obtener dicha relacidn, se ha realizado una campafia experimental de ensayos
mediante una serie de probetas semicirculares con diferentes succiones sometidas a flexion en tres puntos. En cuanto a los
resultados, se obtienen las relaciones de comportamiento para el estudio cualitativo del comportamiento del material, y
se hace uso de la regresion lineal para obtener finalmente la relacién explicita. Los resultados muestran de forma general
que un aumento en la succién influye en un comportamiento mas fragil asociado a un incremento de K.

PALABRAS CLAVE: marga azul, succion, probeta semicircular, tenacidad a fractura, mecénica de la fractura

ABSTRACT

Fracture mechanics is a widely developed discipline for a wide range of materials used in scientific and engineering
applications. However, in the case of soil and rock-type materials, the tools and applications needed to understand the
development of fracture processes are currently a work in progress. Therefore, this work is a first step in a future research
project on the characterization and modelling of fracture behavior of clay soils, based on partially saturated soil mechanics
and plasticity, which have a high influence on this type of material. For this purpose, the procedure to obtain a linear
relationship between the mode I fracture toughness and a range of suction for the Guadalquivir blue marl is studied,
specifically for brittle behavior. In order to obtain this relationship, an experimental campaign was carried out using a
series of semi-circular specimens with different suctions, subjected to the three-point bending test. Regarding the results,
the loading curves are obtained for the qualitative study of the behaviour of this material and the linear regression technique
is used to finally obtain the desired relationship. The results show in general that an increase in suction influences a more
brittle behaviour associated with an increase in K.

KEYWORDS: blue marl, suction, semi-circular bend specimen, fracture toughness, fracture mechanics

Los procesos de fractura son fenémenos ineldsticos que estructuras de contencién o andlisis de excavaciones de
ocurren de forma comiin en materiales utilizados en apli- tineles. Por tanto, se hace necesario alcanzar un conoci-
caciones de ingenieria. Por esta razén, su andlisis ha es- miento profundo acerca de los mecanismos que producen
tado enfocado en tareas como el desarrollo de criterios la fractura en suelos y rocas, como por ejemplo el ligado
para su prevencion en la fase de disefio de estructuras o al proceso natural de cambios de humedad en el suelo,
la modelizacién del comportamiento de estos materiales que puede afectar a la cimentacién de estructuras y serd
en situaciones (estados de carga) que conduzcan al desa- objeto de este trabajo.

rrollo de grietas. En el campo de la Ingenieria Civil, los

materiales tipo suelo y roca no escapan de sufrir este ti- Mas enfocado al &mbito de este articulo, en el que se rea-
po de procesos mecdanicos. Asegurar la seguridad frente lizara un enfoque en suelos arcillosos, estos son materia-
a estados limite relacionados con los fendmenos de frac- les geotécnicos de gran importancia debido a su amplia
tura es esencial en situaciones como la construccién de distribucién en la corteza terrestre y su uso en aplicacio-
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Figura 1: Fotografia del desastre de la rotura de la presa de Aznalcollar en 1998 (Gerena, Sevilla) [1].

nes especificas, como la construccién de nicleos de pre-
sas y diques. En términos generales, el comportamien-
to mecdnico a fractura viene influenciado por numerosos
factores, entre los que se encuentran la mineralogia, el
contenido de agua en poros, el tamafio de grano, la estruc-
tura del suelo y la humedad [2]. Este dltimo factor tiene
una gran influencia en la aparicion de un rango variado de
comportamientos a fractura, y es objetivo de estudio de la
mecénica de suelos parcialmente saturados. Por ejemplo,
en un proceso de secado, la transicién desde un compor-
tamiento ductil a uno fragil puede observarse a medida
que el suelo pierde humedad. Una de las variables prima-
rias en la mecdnica de suelos saturados es la succion (),
que se correlaciona con la humedad a través de la curva
de retencidn, que es propia para cada tipologia de suelo.

Producto de este comportamiento variable, las estructu-
ras geotécnicas y los materiales parcialmente saturados
como las margas pueden presentar roturas rapidas y en
algun caso abruptas provocando dafios materiales y el ce-
se de las actividades (ejemplo de ello se muestra en la
Figura 1 con la rotura de la balsa de Anzalcéllar). Por
tanto, merece de importancia el hecho de caracterizar y
poder predecir el comportamiento a fractura de geomate-
riales, con vista a evitar este tipo de desastres [3].

En base a la problemética actual, en este trabajo se pro-
pone obtener una relacién entre la tenacidad a fractura
en modo I (Ky) y la succién (¥) para la marga azul del
Guadalquivir, arcilla de naturaleza sobreconsolidada ca-
racteristica de la provincia de Sevilla, con el fin de ca-
racterizar el comportamiento dependiente de la humedad
dentro de la mecanica de la fractura. Ademas, se mos-
trard la evolucién del comportamiento a fractura con la
succion, con el objetivo de poder marcar un umbral de
comportamiento ductil-fragil. Todo ello se ha obtenido
en base a una metodologia de ensayo novedosa dentro de
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una campafia experimental.

La organizacién de este articulo se estructura como si-
gue: En primer lugar, se describe el material a estudiar, la
descripcién del método experimental utilizado y el pro-
ceso de fabricacion de probetas (Sec. 1). Posteriormente
se aplica el método de ensayo utilizado para determinar
la tenacidad a fractura en modo I (Sec. 2). Finalmente,
se muestran y discuten los resultados obtenidos que con-
ducen a las conclusiones extraidas del trabajo realizado
(Secs. 3y 4).

1. METODO EXPERIMENTAL, DISENO DE LAS
PROBETAS Y PROCESO DE FABRICACION

Una de las principales problemadticas del estudio de la
mecdnica de la fractura en suelos es que no existen proce-
dimientos estdndares o normas especificas que permitan
obtener pardmetros de fractura en base a un procedimien-
to experimental. En este caso, en base a estudios para la
determinacién del pardmetro Ky, para otros tipo de arci-
llas [4-6] se ha optado por seguir un método sugerido
por la ISRM para su determinacion en rocas, a través del
ensayo en flexién de tres puntos utilizando probetas semi-
circulares tipo NSCB (“notched semi-circular bend spe-
cimen”) [7]. Al ser de aplicacién a rocas y con una base
puramente de la MFEL (Mecdnica de la fractura eléstica-
lineal), este pardmetro de tenacidad a fractura obtenido
esta limitado a comportamiento fragil, que es el tipo de
comportamiento que presentan. Es por ello que el alcan-
ce de este trabajo queda limitado a establecer una relacion
Ky — ¥ en el rango de comportamiento fragil.
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El método sugerido por la ISRM determina el valor de
Ky a partir de la siguiente relacién:

K :Y,Pmaxm
JRB
Y'=—1297+9516i—(047+16457i)@+
: PR T Y PIRIR
S ap 2
1,071 + 34,401ﬁ)(§)
(D

Donde Y’ es el factor de intensidad de tensiones adimen-
sional (FIT) correspondiente a la geometria de la probe-
ta. La Figura 2 muestra las dimensiones de las muestras
NSCB sugeridas por ISRM, donde R es el radio semi-
circular de la muestra, B es el espesor, ag es la longitud
inicial de la grieta, S es la distancia entre los puntos de
apoyo, d es el diamétro de los rodillos utilizados como
apoyos y Ppax corresponde a la carga mdxima alcanza-
da en el ensayo de flexién en tres puntos. Los autores
de [7] también recomiendan un rango de valores para di-
chos pardmetros, en base a los modelos con los que se ha
obtenido la relacién anterior. Tanto estas especificaciones
como los valores de los pardmetros finalmente empleados
se recogen en la Tabla 1.

Pardmetro Recomendaciéon Valor empleado
Radio (R) Mayor de 10x tamafio de 275 mm
grano o 38 mm

Espesor (B) Mayor de 0.2R 0 30 mm 25 mm
Longitud de entalla (ag) 0,4 <ay/R<0,6 15 mm
Distancia entre apoyos in-

. 0,5<S/2R<08 35 mm
feriores (S)
Didmetro de rodillos (d) Mayor de 5 mm o R/40 5 mm

Tabla 1: Determinacion de los pardmetros geométricos
de la probeta NSCB.

Con el objetivo de establecer una ley para la marga azul
del Guadalquivir en condiciones naturales, es necesario
caracterizar el material a utilizar en la campafa de ex-
perimentacién para que los resultados obtenidos puedan
corresponderse a una distribucién lo mas homogénea po-
sible. Dicho material ha sido seleccionado conforme a la
caracterizacion recogida en [8] y a ensayos basicos en
suelos [9], estableciendo un valor en torno al 50 % pa-
ra el limite liquido, 30 % para el indice de plasticidad y
30 % de contenido en peso de CACOj3. El material uti-
lizado en la campaiia experimental ha sido obtenido de
sondeos custodiados en portatestigos realizados en la de-
marcacién de Sevilla.

Por otro lado, el proceso de fabricacion de las probetas
hace necesario plantear una metodologia novedosa al tra-
bajar con suelo inalterado. En primer lugar, se obtienen
discos con un espesor de 25 mm mas una cierta holgura
para su posterior refrentado. Estos discos se cortan por la
mitad para obtener las probetas tipo SCB (“semi-circular
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Figura 2: Geometria de las probetas NSCB y configura-
cion de carga.

bend specimen”). Para inducir un valor de succién deter-
minado, es necesario someter a las probetas a un ciclo
de secado mediante la técnica de equilibrio de vapor [8].
Dicha técnica consiste en mantener las muestras en pre-
sencia de una atmdsfera a una determinada humedad re-
lativa creada por una disolucién (segiin la succién que se
requiera, las proporciones del soluto y disolvente vienen
determinadas por [10] para disoluciones acidas) un cier-
to tiempo hasta que se alcance el equilibrio de succidn.
Una vez pasado ese periodo se puede proceder a realizar
la entalla a las muestras mediante una maquina de corte.

2. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

Para determinar la relacién Ky, — ¥ se propone una cam-
paiia de ensayos para un cierto numero de probetas NSCB
agrupadas por ciertos valores de succidn, impuestas me-
diante la metodologia explicada anteriormente. Los valo-
res de succién elegidos y el nimero de probetas ensaya-
das vienen recogidos en la Tabla 2.

Y (MPa) | N° probetas NSCB ensayadas
26.5 12
40.1 11
50 8
100 6

Tabla 2: Relacion de succiones y niimero de probetas en-
sayadas.

En cuanto a la campafia de ensayos de flexién en tres pun-
tos se utilizé un sistema de ensayo INSTRON 4482 con
una célula de carga de 5 kN bajo condiciones de con-
trol en desplazamientos, siendo la velocidad de carga de
0,20 mm/min para asumir un estado cudsi-estatico para su
aplicacion. El presente programa experimental se ejecutd
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en una sala de ambiente controlado a 25 °C y humedad en
torno al 50 %.

En lo que concierne al criterio de validez del ensayo, se
establece como resultado invélido aquel en el que el plano
de la grieta de la probeta se desvie mas de 0.05D [7], en
este caso 2.25 mm. Para evitarlo, resulta esencial asegurar
la alineacién del plano de la entalla con el de la direccién
de la carga. En la Figura 3 se puede apreciar el tipo de
rotura de las probetas ensayadas, cumpliendo la mayoria
de ellas con el criterio establecido.

e -

Figura 3: Vista general de las probetas NSCB ensayadas
tras su rotura.

Por ultimo, con vista a comprobar la succién de cada pro-
beta NSCB en el momento del ensayo, se ha procedido a
su medida tras la rotura mediante la técnica de papel de
filtro [11] mediante el procedimiento recogido en [8].

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Como resultado directo de la realizacién del ensayo a fle-
xién de tres puntos, en la Figura 4 se pueden observar
las gréficas Fuerza-Desplazamiento asociados al punto de
aplicacidén de la carga vertical para cada succién estudia-
da. A priori, se puede comprobar que la distribucién de
curvas guarda una cierta dispersion, al ser un material de
ensayo que no es fabricado. Sin embargo, de forma cuali-
tativa si se puede observar un patrén de comportamiento,
en cuanto a la forma de la curva se refiere.

Con el objetivo de obtener una relacién Py,x — ¥, para
luego traducirla a Kj. — ¥ aplicando (1), de cada distri-
bucién de curvas se puede obtener un valor medio de la
carga maxima obtenida del ensayo, denominada P, (V).
El objetivo del célculo de valores medios es comprobar si
dicho valor puede ser representativo de cada distribucidn.
Para ello, los valores medios pueden ser comparados con
la mediana del conjunto Me(P.x)(¥), obteniéndose los
resultados en la Tabla 3.
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Figura 4: Diagramas Carga-Desplazamiento para las
succiones estudiadas.

¥ (MPa) | Prax (N) | Me(Pax) (N) | E.R. (%)
26.5 85.097 85.460 0.43
40.1 86.128 87.368 1.44
50 95.352 93.0969 237
100 215.460 208.120 3.41

Tabla 3: Comparativa de Puac y Me(P ) (el error rela-
tivo se calcula con respecto al valor de la media).

Observando dichos resultados, se puede comprobar co-
mo en todos los casos el error relativo se encuentra por
debajo del 4 %. Ello es indicativo de que las distribucio-
nes son notablemente homégeneas, por lo que se puede



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

adoptar el valor de la media o de la mediana del conjun-
to como representativo. Un incremento del error relativo
puede tener diversos origenes, como la naturaleza distin-
ta del material ensayado dentro de un mismo conjunto, la
presencia de ciertos granos heterogéneos dentro del ma-
terial que modifiquen la rigidez de la muestra ensayada o
un fallo de aplicacion de la metodologia del ensayo.

Utilizando los valores medios como representativos pa-
ra cada succién, se puede obtener una recta de regresion
mediante un ajuste por minimos cuadrados. Dicho ajuste
es representado en la Figura 5. La ecuacién de esta recta
puede tomarse como la relacién P, — P, que tiene la
expresion:

Prax = 1,9213¥ + 16,4729 2)

Siendo ¥ aplicada en (MPa) para obtener Py,,x en (N). El
estadistico R?, que ofrece una idea de cudn bien se ajusta
la serie de datos a una ley lineal, toma un valor aproxima-
do de 0,94, dando buena confianza del ajuste lineal para
el rango de succiones estudiado.
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250 1

2200 ! 1
o
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100 : ; ¥ =50 MPa ||
; i W = 100 MPa
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50 . L 1 | |
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Succién ¥ [MPa]

Figura 5: Py, vs. Y y ajuste lineal realizado.
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Figura 6: K. vs. ¥ y ajuste lineal realizado.
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Para obtener la relacién Ky, — P, tal y como se ha tratado
anteriormente, aplicamos la ec. (1) a la serie de valores
Prax- En la Figura 6 se puede observar la regresion lineal
efectuada a los valores representativos de Kj. obtenidos.
La expresion en este caso queda:

Kic = 1,7052% + 14,6254 3)

Siendo ¥ aplicada en (MPa) para obtener Kic en (KPa v/m).
Al ser la ec. (3) obtenida a través de la aplicacién lineal
de (1) en la ec. (2), el estadistico R? mantiene su valor.

4. CONCLUSIONES

El presente trabajo ha mostrado el procedimiento de ob-
tencion de una relacién lineal entre la tenacidad a fractura
en modo I y la succién especifica para la marga azul del
Guadalquivir. Dicha relacién es aplicable en un rango de
comportamiento fragil, debido a la naturaleza de la for-
mulacién empleada.

Comparativa de curvas modelo
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Figura 7: Comparacion de los diagramas Carga-
Desplazamiento para las curvas representativas de cada
succion.

Para obtener dicha relacion se ha realizado una campaiia
experimental de ensayos en base a un método recomen-
dado por la ISRM [7], donde se han agrupado las pro-
betas por valores de succién impuestos. La evolucion del
comportamiento de dichas probetas a medida que crece
la succién (disminuye la humedad) puede visualizarse en
la Figura 7. De forma cualitativa, a través de curvas re-
presentativas para cada succidn, puede observarse como
a medida que crece la succién: (i) la carga maxima y la ri-
gidez del material aumentan, (ii) el desplazamiento maxi-
mo disminuye y (iii) la caida, una vez alcanzada la carga
mdxima, es mas abrupta. Estos hechos son sintomas de
que un aumento de la succién influye en un comporta-
miento mas fragil de la probeta, con un crecimiento aso-
ciado de K. como puede resultar 16gico a priori (sin tener
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en cuenta otros efectos como la retraccion, que es objeto
de succiones mas altas que las estudiadas en este trabajo).

Por tanto, la relacién K. —'¥ es aplicable en primera apro-
ximacién al rango de succiones estudiado, siendo menos
segura para la succiones mas bajas, que presentan mayor
comportamiento ductil asociado al desarrollo de defor-
maciones plasticas. Para refutar este hecho se harfa ne-
cesario el estudio de otras succiones, para evidenciar y
caracterizar el comportamiento pléstico de la marga.

En cuanto a comparaciones con otros autores [4, 5], al
trabajar en un rango de humedad diferente y con un suelo
distinto, resulta dificil ofrecer un contraste de los resul-
tados obtenidos. A pesar de ello, dichos autores también
llegan a la conclusion de que Ky, crece de cierta manera
(lineal o exponencial en algunos casos) cuando la succién
aumenta. De todos modos, la baja dispersién obtenida en
los resultados y el alto valor del estadistico R? denotan
la fiabilidad de la relacién obtenida, teniendo siempre en
cuenta que el suelo de caricter inalterado muestra una
fuerte naturaleza heterogénea.

Finalmente, con vista a trabajos futuros, se propone me-
jorar los coeficientes de la relacion obtenida a partir del
estudio de succiones mds altas a partir de 100 MPa, donde
se espera un comportamiento fragil. Por otro lado, tam-
bién podria resultar interesante e innovador la formaliza-
ci6én de una formulacién més completa para la obtencién
de la relacion Kj. — ¥ para comportamiento ductil, aco-
plando el comportamiento altamente plastico de las arci-
llas para succiones bajas.
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RESUMEN

Investigaciones recientes indican que el 6xido de grafeno (OG) es un aditivo de tamafio nanométrico que mejorar el
rendimiento de los materiales cementicios. Para evaluar el efecto del OG en la durabilidad del hormigén, se prepararon
dos mezclas de hormigén utilizando OG (0,0005% y 0,005% en peso de cemento) y una de referencia (sin OG). La
durabilidad del hormigén se evalué6 mediante ensayos de permeabilidad a gases, resistividad eléctrica y difusion de
cloruros. Los resultados de los ensayos mostraron una mejora significativa del coeficiente de permeabilidad a gases del
hormigoén que contiene OG en comparacion con el hormigén de referencia. Ademas, se observo que una fraccion muy
pequeiia de OG (0,0005% y 0,005% respecto al peso de cemento) podria inhibir efectivamente el transporte de iones
cloruro dentro del hormigén. De acuerdo con los resultados, el coeficiente de difusion de iones cloruro disminuyd y
aumento la resistividad eléctrica por lo que se puede concluir que incorporar OG a materiales cementicios puede aumentar
significativamente su durabilidad.

PALABRAS CLAVE: Oxido de grafeno, hormigén, permeabilidad a gases, resistividad eléctrica, difusion de cloruros.
ABSTRACT

Recent researches indicate that graphene oxide (GO) is a nano-sized additive used to enhance the performance of
cementitious materials. To further evaluate the effect of GO on the durability of concrete, two concrete mixes were
prepared using GO (0.0005%, and 0.005% by weight of cement) and one of reference (without GO). The durability of
concrete was experimentally assessed by using gas permeability, electrical resistivity and chloride diffusion tests. The
experiment’s findings show a significant improvement in the gas permeability coefficient of the GO-containing concrete
compared with the reference concrete. Furthermore, it was shown that a very small fraction of GO (0.0005% and 0.005%)
can effectively inhibit the transport of chloride ions inside the concrete. The chloride ion diffusion coefficient decreases
with the increase of electrical resistivity, which the two have a good inverse function correlation. It can be concluded that
adding GO to cementitious materials can significantly increase their durability.

KEYWORDS: Graphene oxide; concrete; gas permeability; electrical resistivity; chloride diffusion

1. INTRODUCTION Concrete durability heavily depends on porosity factors,

such as size, distribution, and connectivity. Concrete
Concrete durability has attracted the interest of many with low porosity is generally considered more durable,
researchers since it has a decisive effect on the service as it has fewer voids and cracks that can allow water,
life of civil works and buildings. Concrete durability, chemicals, and other contaminants to penetrate and cause
which determines the service life of structures, refers to damage to the material. High porosity can lead to
the ability of reinforced concrete to resist physical, decrease strength and increase permeability, which can
chemical, and environmental factors that can cause shorten the service life of the concrete and make it more
damage or degradation over time. Durability is susceptible to degradation and failure [2].

influenced by factors such as the composition of the
concrete mixture, curing conditions, exposure to harsh
weather conditions, and the presence of contaminants
(chloride ions and carbon dioxide) [1].

To overcome the obstacle mentioned above, numerous
attempts have been undertaken to increase the service life
of reinforced concrete and prevent chemical attacks by
incorporating nanomaterials [2—4] for their ability to
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control pore sizes and their distribution at the nano level.
Nanomaterials can reduce the porosity of concrete by
acting as fillers, filling the gaps between cement particles
and aggregates. This results in a denser concrete
microstructure with better mechanical properties and
durability [5-7].

Nanomaterials, that are frequently incorporated into
cement materials recently can be classified according to
their dimensions into three types: Zero-dimensions
nanomaterials, such as nano-silica (SiO2) and nano-
titanium dioxide (TiO2), which numerous studies have
demonstrated their effectiveness in enhancing the
performance of cementitious materials such as durability
[3], however, due to their low aspect ratio, these
nanomaterials cannot withstand nanoscale micro-cracks.
One-dimensional nanomaterials, such as carbon
nanotubes (CNTs), are commonly employed [8,9], due to
their large reactivity at the nanoscale, even so, their
tendency to aggregate into fresh concrete diminishes
their influence. And two-dimensional nanomaterials,
such as graphene oxide (GO), are part of this type as a
novel class. Numerous studies [10-13] suggest that
owing to its extraordinary mechanical properties and
large aspect ratios, it can be as the most trustworthy
option for use as a durability enhancer of cementitious
composites.

The durability of concrete incorporating graphene oxide
(GO) has been extensively studied. Mohammed et al [12]
noticed through their study that adding GO to the cement
matrix improves the resistance to aggressive elements’
entry by forming a strong barrier that reduces the
movement of aggressive chemicals. Changjiang et al [14]
also found that adding 0.05 wt.% of GO into concrete
reduced the chloride depth penetration by 56.8%
compared with the reference concrete, and it was also
found that the freezing-thawing loss was the smallest
with GO. Devi et al [15], revealed, via permeability test,
that the addition of 0.08 wt.% GO in a concrete
composite treated for 90 days in a curing room reduced
the absorption rate by 90% compared with the reference
concrete. It was stated that the reason for the
improvements is related to the fact that GO behaves as a
filler nanomaterial in concrete, filling voids at the
nanoscale level and preventing the absorption of
additional water molecules. In the study by Yihong et al
[13] it was found that adding GO in varying amounts to
concrete increased electrical resistance and reduced
chloride ion diffusion. The optimum amount of GO was
determined to be 0.03 wt.%, and it was found that the
improvements were likely due to the shrinkage of the
pores in the concrete microstructure, resulting in a
reduction in conductivity.

To study the effect of GO, the durability of concrete
specimens with two different GO contents (0.0005% and
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0.005% by weight of cement), compared with a reference
concrete without GO, was evaluated in terms of electrical
resistivity, chloride diffusion, and water permeability. In
addition, scanning electron microscopy (SEM) was used
to see the modification of cement paste microstructure by
using GO.

2. MATERIALS

The concrete mixes used in this study featured Ordinary
Portland Cement (OPC) CEM I 52,5 R, and siliceous
aggregates consisting of sand with a particle size of 0-2
mm, two kinds of gravel with corresponding particle
sizes of 4-8 mm and 4-12 mm. Graphene oxide (GO),
which was purchased from Graphenea®, pre-dispersed in
water at a concentration of 2 mg/ml, was added in two
small doses of 0.0005% and 0.005% by weight of
cement. A polycarboxylate-based superplasticizer (PCs)
called Sika ViscoCrete-20 HE was also included to
enhance the workability of the concrete. The chemical
compositions of OPC and GO are detailed in Tables 1
and 2, respectively.

Table 1. Chemical composition of CEM I 52,5 R
Portland cement obtained by XRF (wt.%)

Element Wt. (%)
CaO 61.5
SiO2 20.5

AlQO; 5.03
Fe203 3.20
K20 1.05
MgO 1.45
Na20 0.15
TiO> 0.25
P20s 0.19
SOs 3.35
Lol 2.39

Tabla 2. Chemical composition of GO

Elements Value (%)
Carbon 49-56
Oxygen 41-50
Sulphur 0-2

Nitrogen 0-1

Hydrogen 0-1

3. EXPERIMENTAL CAMPAIGN

An assessment of the influence of GO on the durability
of concrete was conducted using three different mixes as
indicated in Table 3. The water-to-cement (w/c) ratio and
superplasticizer (PCs/c) were held constant at 0.45 and
0.40%, respectively, for all the concrete mixes. The
following paragraph provides the details of mixing the
ingredients and how long it takes.
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At first, 25% of the total water was taken, and a
superplasticizer (PCs) was mixed in and stirred manually
for one minute. Afterwards, GO was added and stirred
for two minutes. The water-PCs-GO suspension was then
set aside until it was added to the rest of the mixture.

An automatic concrete mixer was used to prepare
concrete. Firstly, the two types of gravel and sand were
mixed firstly for one minute. Afterward, cement was
added and blended with the pre-mixed materials (gravel
and sand) for 25 seconds. Subsequently, 75% of the total
water was poured into the mixer while it was in a rotating
state. The mixture was then supplemented by the
prepared water-PCs-GO suspension. To conclude, an
extra 30 seconds was applied to blend the ingredients
well together. The fresh concrete was then poured into
two types of cylindrical molds.

The ¢150x300 mm? cylindrical concrete specimens were
used for the electrical resistivity and water permeability
tests, while the @100x200 mm® cylindrical specimens
were used for the chloride diffusion tests.

Previously, samples of cement paste were obtained
alongside concrete specimens with the same GO doses,
while the water-to-cement (w/c) ratio was 0.5. This was
done in order to assess the impact of GO on the
microstructure and porosity of the cement paste, as these
are key factors in determining the durability of concrete.

Tabla 3. Mixture proportion of concrete (kg/m3).

Materials CGO CG0005 CGO005
Cement 385 385 385
Gravel 495 495 495

Grit 349 349 349
water 171.46 170.54 161.84
Sand 974 974 974

GO (%)™ 0 0.0005 0.005

SP (%)(*) 0.40 0.40 0.40

(*) relative to cement weight

4. CHARACTERIZATION TECHNIQUES
4.1. Electrical resistivity test

The two-electrode method was used by Giatec RCON™
equipment to measure the electrical resistivity of
©150x300 mm? cylindrical concrete specimens at 2, 7, 28
and 90 of age, in accordance with the Spanish standard
UNE 83988-1:2008 [16]. The electrical resistivity was
determined by using a two-pole that measured the
electrical resistance to the passage of a certain currency
with frequencies that ranged between 1 Hz and 30 kHz.

This is the process for assessing concrete's resistance:
After determining the sponge resistance (Rsp), the total
resistance (Rr), which includes the sponge resistance
(Rsp) and the concrete resistance (Rc), is measured. The
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concrete resistance (Rc) is calculated according to
equation (1).

Rc =Ry — Rgp 1)
To calculate the concrete's electrical resistivity (R),
Equation (2) was used.

A

R=() xR @
Where, A (m?) is the area of contact of the ends of the
concrete specimen, L (m) is the height of the specimen,
Rc (Q) is the concrete resistance.

4.2. Chloride diffusion test

The chloride diffusion test follows the Nordtest Method
NT BUILD 443 (Accelerated Chloride Penetration) [17].
The procedure for determining total chloride was done
following the ASTM C 1152 standard [18].

After completing the pouring of the concrete specimens
for 28 days in the curing room, cylindrical sub-specimens
©100x100 mm?* obtained by cutting ¢100x200 mm?
cylindrical specimens were used. The lower and lateral
surfaces of each specimen were protected with an epoxy
resin, leaving the upper circular face free to ensure that
CI diffusion occurred only through the upper face. The
concrete specimens were then exposed for 35 days to
water with sodium chloride (165+1g NaCl per dm?).
After that period, different slices of each sample were
extracted, obtained in the form of powder every mm of
depth (10 slices of I mm each, up to 10 mm of depth were
obtained) from the top. A suitable grinding wheel
adapted to a drilling machine (Bosch Professional CGS
28 LCE) was used. Next, the extracted powder was dried
at a temperature of 105 + 5 °C for 24h and, finally, it was
placed in a desiccator to prevent rehydration of the
powder until the time of the test. These powders were
then chemically analyzed for total chloride concentration
using a Metrohm model 916 Ti-Touch titrator. The
apparent diffusion coefficient was also estimated using
Life-365™ software.

4.3. Water permeability test

According to UNE-EN 12390-8:2009 [19], water
permeability was measured. After completing cylindrical
specimens (2150x300 mm?) a conditioning for 28 days in
curing room under condition 20 + 2 °C and 95% R.H.,
the concrete specimens were subjected to 5 bar water
pressure for 72 hours, taking into account the concrete
pouring direction. Subsequently, the specimens were
then split in two halves according to UNE-EN 12390-
6:2001 [20] and the penetration interface was marked
with ink to measure the average and maximum
penetration depth as indicators of permeability.

4.4. SEM analysis
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SEM morphology of cement pastes at 28 days of curing
was obtained. Samples were first immersed in
isopropanol to stop hydration and then cut into thick
slices.

5. RESULTS AND DISCUSSIONS
5.1. Electrical resistivity test

Figure 1 displays the electrical resistivity of all
specimens at different ages, where the taken results were
the average of three specimens.

Compared with the control (CGO0) concrete, the concretes
produced with GO yielded higher resistivities at all ages.
At 7 days, the electrical resistivity of specimens CG0005
and CG005 were 8.14% and 7.25% higher, respectively,
compared with the control specimen CGO0. At 28 and 90
days, the improvements were slight for both specimens
CGO0005 and CGOOS5 relative to the reference specimen
CGQO, as they were estimated at 3.05% and 3.66% on 28
days, and 7.21% and 1.68% on 90 days, respectively.

The improvements shown over time can be explained as
GO was combined with water in the mixing process. This
generates the potential to store a quantity of water in the
GO structure because the GO structure consists of
successive layers connected by oxygen functional
groups, with approximately 10 nm separating each layer,
over time, the water stored between the layers of GO is
eventually released and becomes available for hydration.
The hydration products gradually fill the porous,
resulting an increase in the resistivity. The connected
porosity has a direct effect on the electrical resistivity.
This is because more structural pores provide pathways
for electrical current to travel through, thus reducing the
resistance.
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Figure 1. The electrical resistivity average of
concrete at different ages.

5.2. Chloride diffusion profile
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The profile for the total chloride content measured at
each depth is shown in Figure 2, while Table 4 displays
the apparent diffusion coefficient values.

The total chloride content in CG0005 and CGO05
specimens was significantly lower than that of the CGO
specimens at almost all depths. Moreover, specimen
CGO005, which contains 0.005% of GO, exhibited greater
chloride penetration resistance than specimen CG0005. It
is also possible to observe a contrast in apparent diffusion
coefficient, as both specimens CGO0005 and CGO005
showed a 18.76% and 27.53%, respectively, decrease in
apparent diffusion coefficient in comparison with the
reference specimen CGO. It may be deduced that the
incorporation of GO provides better protection against
chloride diffusion.

There is a correlation between chloride penetration and
electrical resistivity in concrete. The increased electrical
resistance suggests that the penetration of chloride ions
is being resisted, as the electrical resistance increases
when the chloride pathway is blocked.

Mohammed and Zaid [21,22] reported that, the inter-
linked of GO layer’s structure, traps chloride ions and
prevents them from entering in the cement matrix.
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Figure 2. Total chloride profile at 35 days of
immersion in NaCl solution.

Table 4. Apparent chloride diffusion coefficient (Da)
obtained from the chloride content at 10 mm depth.

Specimens Da x10713 (m?/s)
CGO 82.1
CG0005 66.7
CG005 59.5

5.3. Resistance to water permeability

Concrete permeability has a considerable impact on the
long-term performance of concrete structures since it
controls water and other liquids from seeping into the
concrete structure, which could cause structural damage
over time. By controlling the permeability of concrete,
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engineers can improve the long-term performance of
concrete structures. An experiment was conducted
according to the Spanish Standard UNE-EN 12390-8 to
research the effect of GO on concrete permeability. The
penetration average depth results are plotted against the
specimens subjected to the test, in Figure 3.

From the results it can be seen that, incorporation a small
quantity of GO, concrete's resistance to water penetration
may be significantly enhanced. The improvement values
are higher than 35% with low GO concentration
(0.0005%) and increase up to 43% when the
concentration (0.005%) of GO is increased.

The remarkable improvements in the permeability of
concrete made with GO can be related to the porosity,
where it can be argued that GO can affect the concrete
microstructure via its filling effect, hence significantly
enhancing the service life of concrete structure.

Similar to the work done by Zaid [22], it was found that
GO improves the permeability of concrete. As he
suggested that the GO sheets interlock with each other to
form a protective cloak, which leads to improve the
concrete permeability. Besides, the shape factor of the
porous matrix is another key factor in controlling
permeability (which will be validated in the subsequent
outcomes).
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Figure 3. Effect of incorporation of GO to concrete
on water penetration depth test.

5.4. Cement microstructure by SEM analysis

To examine the microstructure of cement and the
influence of GO, as well as the porosity, which is directly
linked with concrete durability, a cement paste
containing the same amount of GO as that used in
concrete was made.

The emphasis of the SEM pictures shown was on the state
of the pores. In the reference cement matrix 0% without
GO, as Figure 4.a. shows, the shapes of the pores are
almost empty with cracks, as is the case with most pores
in this sample. The empty pores and their connectivity
are the pathways for water and chloride ions to permeate
the concrete system (see in Figure 4. a).
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However, in the samples containing 0.0005% and
0.005% GO (Figure 4.b and 4.c), the pores are partly
filled with hydration products such as portlandite and
ettringite. This may be owing to the nucleation effect of
GO, in which hydration products develop on top of the
GO sheets due its high superficial, causing pore filling.
The collected SEM picture findings may explain the
aforementioned outcomes. The reason for the
improvements in water permeability and chloride
penetration resistance is the contribution of GO in
compacting the microstructure by filling pores.

(c)
Figure 4. SEM image of 28-day cured cement paste,
a) 0% GO, b) 0.0005% GO, c) 0.005% GO

6. CONCLUSIONS

e  The incorporation of GO into concrete increases
its electrical resistivity, especially in advanced
age, potentially due to the formation of more
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hydrated  products that improve its
microstructure, hindering the movement of ions.

e Adding small amount of GO as 0.005% to
cement concrete can reduce its transport
properties, such as the chloride diffusion and
water permeability, by 27.53% and 43%
respectively.

e Due to the filling effect of GO, the addition of
GO refines the pore structure of cement paste,
leading to an improvement in transport
properties.
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un analisis numérico de las propiedades de atenuacién en Meta-Hormigones. Estos materiales
son un nuevo concepto de hormigoén, que muestran marcadas propiedades de atenuacion bajo cargas explosivas, donde
los aridos tradicionales son parcialmente reemplazados por inclusiones bimateriales resonantes. El objetivo de este trabajo
es el desarrollo de un modelo de elementos finitos a escala mesoscopica que permita estudiar y optimizar el disefio de
este tipo de materiales. El modelo se ha desarrollado mediante un cédigo en lenguaje Python, que permite distribuir en
forma aleatoria las inclusiones resonantes dentro de la matriz de mortero, diferenciando cada una de las fases que
constituyen el Meta-Hormigon. Para validar el modelo se simularon probetas cilindricas de Meta-Hormigon reforzadas
con dos tipos de inclusiones esféricas, compuestas por un nticleo de acero y un recubrimiento polimérico. Se ha calculado
el coeficiente de transmision, que consiste en medir la absorcion de la energia cuando una fuerza aplicada de frecuencia
conocida viaja a través del material. Los resultados de este trabajo muestran una buena relacién con resultados
experimentales presentados por otros autores, lo que deja en evidencia la capacidad de la herramienta numérica
desarrollada para el disefio de este tipo de materiales.

PALABRAS CLAVE: Meta-Hormigones, Modelos de Elementos Finitos, Modelo Mesoscopico, Analisis Dindmico,
Explosiones.

ABSTRACT

This paper presents a numerical analysis of the mitigation properties of metaconcretes. These materials are a new concept
of concrete, which show marked attenuation properties under explosive loads, where traditional aggregates are partially
replaced by resonant bimaterial inclusions. The objective of this work is the development of a mesoscopic scale finite
element model to study and optimize the design of this type of materials. The model has been developed by means of a
code in Python language, which allows the random incorporation of the inclusions within the mortar matrix,
differentiating each of the phases that constitute the metaconcrete. To validate the model, cylindrical specimens of Meta-
Concrete reinforced with two types of spherical inclusions, composed of a steel core and a polymeric coating, were
simulated. The transmission coefficient, which consists of measuring the energy absorption when an applied force of
known frequency travels through the material, has been calculated. The results of this work show a good relation with
experimental results presented by other authors, which makes evident the capacity of the numerical tool developed for
the design of this type of materials.

KEYWORDS: Metaconcrete, Finite Element Models, Mesoscopic Model, Dynamic Analysis, Blast.

1. INTRODUCCION un indice de refraccion negativo, un modulo de
cizallamiento negativo o masa efectiva negativa. Estas

Recientemente, el disefio y la construccion de meta- propiedades suelen tener interés en aplicaciones que

materiales con propiedades no convencionales se ha tratan con ondas electromagnéticas, actsticas o elasticas,

convertido en un darea de investigacidon con mucho que no son faciles de alcanzar con los materiales

pontencial. Los meta-materiales son compuestos tradicionales.

complejos formados por una microestructura disefiada

para manipular una onda o carga aplicada, lo que permite El meta-hormigén se propuso en [1] como un nuevo

a estos materiales mostrar propiedades inusuales como concepto de hormigon que presenta marcadas
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propiedades de atenuacion bajo cargas explosivas o de
impacto. En el meta-hormigon, los aridos tradicionales
(piedras trituradas y grava) se sustituyen parcialmente
por inclusiones esféricas compuestas de dos materiales,
un nucleo interno rigido y un revestimiento externo
flexible.

A diferencia de los meta-materiales mecanicos
convencionales, las inclusiones artificiales se dispersan
aleatoriamente en la matriz, en lugar de un arreglo
periodico. Convenientemente, este disefio permite el uso
de métodos convencionales de hormigonado. Cuando las
inclusiones resonantes se excitan dinamicamente
mediante ondas con frecuencias cercanas a sus
frecuencias naturales, sus nucleos oscilan en torno a su
posicioén de equilibrio, con lo que las inclusiones atrapan
parte de la energia mecanica del sistema y relajan las
tensiones en la matriz de mortero. El meta-hormigon es
un material prometedor para aplicaciones en ingenieria
civil, porque las inclusiones pueden adaptarse para
atenuar rangos frecuencias de interés [2-4].

Las potenciales aplicaciones de este tipo de materiales
muestran la importancia de estudiar la capacidad de
atenuacion del meta-hormigén en diferentes rangos de
frecuencias, asi como de combinar distintas inclusiones
resonantes. Por esto motivo, es importante desarrollar
herramientas numéricas que permitan optimizar el disefio
de los meta-hormigones.

Por este motivo, en este trabajo se propone el desarrollo
de un algoritmo en Python que permite generar un
modelo 3D de elementos finitos a escala mesoscopica del
meta-hormigoén. Para validar el modelo propuesto, se
simularon ensayos de transmisibilidad sobre probetas
cilindricas de meta-hormigén, moldeadas con dos tipos
de inclusiones dispuestas aleatoriamente en una matriz de
mortero. Para estudiar el espectro de atenuacion del
material se aplicaron barridos de frecuencia en el rango
sonico (1500-4500 Hz) en una de las probetas, y se
analizaron las ondas transmitidas en la cara opuesta. Los
resultados obtenidos fueron validados con resultados
experimentales presentados por otros autores.

2. DESCRIPCION DEL MODELO NUMERICO

En los modelos computacionales, el hormigon puede ser
representado de distintas maneras segin la escala
analizada. En una escala macroscopica el hormigon
puede ser representado como un material homogéneo,
mientras que en la escala mesoscopica se discretizan de
manera diferenciada todos sus componentes y las
interacciones entre los mismos.

En este trabajo se ha desarrollado un modelo en escala
mesoscopica, con el objetivo de estudiar la influencia de
la cantidad y distribucion de los aridos en la
transmisibilidad. Para el andlisis de elementos finitos se
empled el codigo comercial Abaqus/Standard.
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2.1. Distribucion de las inclusiones resonantes

El modelo propuesto en este trabajo consiste en la
discretizacion tridimensional de la matriz cementicea y
las inclusiones resonantes. En este caso, las inclusiones
resonantes esféricas.

Para reproducir la configuracion geométrica de los
distintos componentes, se ha implementado un algoritmo
en lenguaje Python. El algoritmo desarrollado en este
trabajo tiene en cuenta el porcentaje de aridos en el
volumen total del espécimen y su distribucion de
tamafios.

Definidos el didmetro y el porcentaje total de aridos, se
calcula el porcentaje acumulado para cada didmetro y
luego el porcentaje de volumen correspondiente a cada
fraccion.

Considerando la forma esférica de los aridos, se calcula
el nimero de particulas de cada tamafio de la fraccion, a
partir de la siguiente expresion:

5]

donde n(d;) es numero de particulas de la fraccion, V; es
el volumen de la fraccion, y d; es el didmetro de la
fraccion.

nd,) = @

La distancia minima permitida entre las particulas es
definida como el valor del radio de la fraccion
multiplicado por un coeficiente (1+Q). El valor de Q
indica cuan alejadas estaran las particulas unas de otras.
Cuanto menor es el valor de Q, el arreglo generado es
mas compacto.

Figura 1. Criterio de incorporacion de las inclusiones.
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La coordenada de cada una de las particulas (xi, yi, zi) se
genera de manera aleatoria dentro de la celda definida,
luego se verifica la distancia minima entre particulas. Si
el minimo valor calculado es mayor a la distancia minima
permitida, la particula con coordenada (xi, i, z) es
colocada dentro del dominio (ver figura 2).

En la figura 2 se presenta un ejemplo de la distribucion
de aridos obtenidos, con el algoritmo desarrollado, para
el caso en que se tienen 20 aridos de Tipo A.

2.2. Descripcion del modelo de elementos finitos

Para el analisis de transmisibilidad se ha aplicado un
desplazamiento sinusoidal en la direccion del eje de la
probeta, a una frecuencia prescrita, a todos los nodos de
la cara superior de la probeta, mientras que el resto de los
nodos no tienen restringido ningtin grado de libertad.

Para tener la misma energia de entrada para cada
frecuencia de onda armonica, se ha escalado la amplitud
del desplazamiento aplicado en relacion con un valor de
resonancia de referencia. Como es sabido, la energia de
una onda armoénica es proporcional al cuadrado tanto de
la frecuencia como de la amplitud de la onda:
E o« A*0? 3)
Para mantener la misma energia de entrada para una

frecuencia resonante distinta, se han elegido una
amplitud de acuerdo a la siguiente relacion:

a=al )
1

donde el subindice r corresponde al valor resonante de

referencia.

El inicio del calculo de la transmisibilidad se inicial en el
mayor del tiempo entre dos periodos de la funcion de
forzamiento armonico y el tiempo que tarda una onda en
atravesar dos veces la probeta [4].

Figura 2. Distribucion de las inclusiones.
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Figura 3. Ejemplo de la malla de elementos finitos
empleada para el caso de 20 inclusiones de Tipo A.

El intervalo de tiempo de andlisis adoptado es de 15
ciclos del desplazamiento aplicado. De este modo, se
dispone de tiempo suficiente para la activacion por
resonancia de los aridos, y a su vez se evita la
acumulacion de interferencias numéricas [4].

Comenzamos el calculo de la relacion de transmision tras
el mayor de los dos periodos de la funcion de forzamiento
armonico o el tiempo que tarda aproximadamente dos
transitos de una onda a través de una losa homogénea.

Para el mallado del modelo se han empleado elementos
de un tamafo medio de 1.5 mm, de tipo tetraédricos
(C3D10) disponibles en la libreria de Abaqus/Standard

[6].

En la figura 3 se presenta un ejemplo de la malla de
elementos finitos empleada para discretizar las probetas.

El tamaio de la malla (%) se ha fijado, teniendo en cuenta
la frecuencia maxima (fu«) admisible de acuerdo al
tamafio de la malla, a partir de la siguiente relacion:

frm = )

donde ¢; es la velocidad de propagacion de ondas
longitudinales del so6lido homogéneo. Si consideramos

las propiedades del mortero, entonces ¢, = 3551.8 m/s.

Para el tamafio de malla definido es posible medir
frecuencias de hasta 2367.87 kHz.
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3. PROBLEMA A ANALIZAR

En esta seccion se presenta una descripcion de la
geometria modelada, los materiales, y los casos
analizados en este trabajo.

3.1. Datos geométricos y materiales

Los ensayos dinamicos se realizan en probetas cilindricas
de meta-hormigén, de 100 mm de diametro y 200 mm de
alto, siguiendo los lineamientos del codigo ASTM
C192/C192M [5]. Estas probetas fueron moldeadas con
dos tipos de inclusiones esféricas, formadas por un
nucleo de acero y un revestimiento polimérico. Las dos
inclusiones difieren en cuanto a tamafio y material de
revestimiento: las inclusiones de tipo A (74) tienen un
diametro de 22 mm con un revestimiento de
polidimetilsiloxano (PDMS) de 1,35 mm,; las inclusiones
de tipo B (7B) tienen un didmetro de 24 mm con un
revestimiento de caucho natural de 2 mm de espesor.

Tabla 1. Datos de los materiales para los dos tipos de
inclusiones y para la matriz de mortero [2].

Material E n | 8 (kg/md)
Mortero 30 GPa 0.2 2378
Nucleo - T4 210 GPa 0.3 7571
Revestimiento - 74 0.61 MPa | 0.5 552
Nucleo - 7B 210 GPa 0.3 7878
Revestimiento - 7B 1.31 MPa | 0.5 984

En la tabla 1 se presentan el Mddulo de Young (E), el
coeficiente de Poisson (), y la densidad (8), de los
materiales, extraido del trabajo experimental presentado
por Briccola et al. (2021). Ademas, al mortero y al acero
se le ha asignado un amortiguamiento del 5 y 2%,
respectivamente [2, 7, 8].

Para las inclusiones resonantes consideradas es posible
estimar sus frecuencias propias. En [2] se presentan las
frecuencias propias calculadas a partir de un modelo de
elementos finitos. En la tabla 2 se muestran los valores
de frecuencias propia para los primeros 5 modos [2].
Estos rangos de frecuencias son en los que se espera que
se alcancen las mayores atenuaciones. En este trabajo se
trabaja en rango entre 1500 y 4500 Hz, por lo que las
frecuencias propias que son de interés se corresponden
con el modo 2.

Tabla 2. Cinco primeras frecuencias propias (en Hz)

para el meta-hormigon con diferentes tipos de
inclusiones [2].

Modo Tipo A Tipo B

1 563 Hz 592 Hz

2 2953-3432 Hz 2905-3142 Hz

3 7148-7170 Hz 5327-5332 Hz

4 7158-7078 Hz 5359-5363 Hz

5 7184-7210 Hz 5376-5386 Hz
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3.2. Casos analizados

El estudio de transmisibilidad se ha realizado
considerando distintos tipos de inclusiones. Se ha
analizado el caso testigo, de la probeta sin inclusiones, y
luego se han estudiado la probeta reforzada con 20
inclusiones resonantes. Para esta cantidad de inclusiones
se han evaluado tres escenarios: uno en que todas las
inclusiones son T4, otro en que son todas 7B, y por
ultimo el caso en que hay de ambos tipos en forma
equitativa. En la tabla 2 se presenta la nomenclatura
adoptada para cada caso, y la cantidad de inclusiones que
le corresponde.

Tabla 2. Cantidad de inclusiones de cada tipo, para
cada caso analizado.

Caso Tipo A Tipo B
1-0 0 0
2-TA 20 0
3-TB 0 20
4-TAB 10 10

4. RESULTADOS

En esta seccion se presentan los resultados de
transmisibilidad obtenidos a partir del modelo numérico,
con las dimensiones, materiales, y condiciones de
contorno, descriptos previamente.

La transmisibilidad ha sido calculada como la relacion
entre la amplitud de la funciéon de sinusoide impuesta
como condicion de contorno, y la amplitud de la onda
transmitida, calcula a partir de la Transformada Rapida
de Fourier, utilizando el software MatLab.

En la figuras 4 a 6 se muestra transmisibilidad en funcion
del rango de frecuencias analizados, para los tres casos
analizados, respectivamente. En todas las figuras se
presenta el caso de hormigon convencional, donde no se
tienen inclusiones resonantes, donde puede verse que
para este caso la transmisibilidad es independiente de la
frecuencia, al menos para el rango analizado.

Como puede observarse en las figuras 4 y 5, para los
casos 2-TA y 3-TB se produce un decaimiento de la
transmisibilidad en el rango de frecuencias
correspondiente al modo 2, de cada inclusion (ver tabla
2). La atenuacion maxima en el caso 2-TA se produce
para una frecuencia en torno a los 3500 Hz, mientras que
para el caso 3-TB se produce a los 3000 Hz.

Asi mismo, no se presenta una variaciéon importante en
cuanto a la transmisibilidad entre un tipo de inclusion y
otra. Esto puede deberse a que ambas inclusiones poseen
geometrias y propiedades mecanicas muy similares.
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Figura 4. Transmisibilidad en funcion de la frecuencia
para el caso de 20 inclusiones de Tipo A, y el caso sin
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Figura 5. Transmisibilidad en funcion de la frecuencia
para el caso de 20 inclusiones de Tipo B, y el caso sin
inclusiones.
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Figura 6. Transmisibilidad en funcion de la frecuencia

para el caso de 10 inclusiones de cada tipo, y el caso

sin inclusiones.

Para el caso de la figura 6, donde se tienen 10 inclusiones
de cada tipo, se puede ver que el efecto atenuador es mas
bajo que los casos anteriores.

Todas estas observaciones tienen buena relacion con los
resultados experimentales presentados por otros
investigadores [2, 3].

5. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se implement6 un modelo de
elementos finitos a escala mesoscopica aplicado al
estudio de las propiedades de atenuacion de probetas
cilindricas de meta-hormigon reforzados con inclusiones
resonantes. Las probetas fueron sometidas a ondas
mecanicas en el rango soénico (1500-4500 Hz), con el
objetivo de estudiar la capacidad atenuante de las
inclusiones.

Para la generacion del modelo de elementos finitos se
desarroll6 un algoritmo en lenguaje Python que permite
distribuir en forma aleatoria las inclusiones resonantes.

El estudio numérico se centré en el efecto de la
combinacion de dos tipos de inclusiones resonantes en
disposiciones aleatorias, como es de esperar en el
hormigdn utilizado en aplicaciones de ingenieria civil.

Para cuantificar las propiedades de atenuacion del meta-
hormigén se utilizd6 como métrica el factor de
transmisibilidad, calculado como la relacion entre la
amplitud impuesta y la amplitud transmitida.

Los resultados presentados permiten observar que el tipo
de inclusion no afecta significativamente en la magnitud
de la atenuacion.

Asi mismo, el modelo numérico es capaz de predecir el
efecto de atenuacion de las inclusiones resonantes se
potencia en el rango de frecuencias proximo al de sus
modos propios. Estos resultados tienen buena relacion
con los resultados experimentales reportados por otros
autores [1-4].

A partir de los resultados preliminares presentados en
este trabajo se ha podido ver el potencial de la
herramienta numérica desarrollada para el disefio y
optimizacion de meta-hormigones.

Como trabajos futuros se plantea continuar con el analisis
distintos factores que afectan a la capacidad de
atenuacion de ondas mecanicas como pueden ser la
cantidad, tamafios y disposicion de las inclusiones
resonantes. También es interesante poder analizar rangos
de frecuencias mas amplios, y distintos tipos y calidades
de hormigon.
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RESUMEN

Particulas submicrométricas presentes en el medio oral pueden ocasionar desconchado (chipping) en los materiales
estructurales empleados en protesis dentales modernas. El chipping, a su vez, puede degradar la resistencia a fractura de
la protesis y ocasionar desgaste en protesis y/o diente antagonista. En este trabajo se ha investigado el fendomeno de
chipping en los tipos principales de materiales dentales a base de ceramicos, a la escala microcontacto/particula,
empleando ensayos de indentacion (impresores de radio 200-20 um, en carga axial y lateral). Tanto la disminucion del
tamafio de particula como la incorporacion de una fuerza tangencial resultan en una disminucioén de la carga critica de
chipping por debajo de fuerzas de masticacion ordinarias. Los modos de dafio especificos observados son fractura fragil
en ceramicos a base de cristales equiaxiados de pequeiio tamafio, y cuasi-plasticidad en ceramicos con cristales elongados
de mayor tamafio y materiales compuestos (polimero-ceramico). Los resultados se analizan en el marco de la mecéanica
de la fractura. Se propone el indice de fragilidad (B/) como un indicador simple de la resistencia a chipping en materiales
dentales. Se presta una atencion especial al efecto de la microestructura de los materiales. Finalmente se discuten
brevemente las implicaciones practicas para la seleccion y mejora de materiales dentales que sean duraderos.

PALABRAS CLAVE: Fragilidad, Cuasi-Plasticidad, Chipping, Ceramicos Dentales, Microestructura.

ABSTRACT

Modern dental prostheses can undergo chipping by micrometric particles, which threatens their structural integrity by
degrading their fracture strength and enhancing wear of crowns and/or antagonist teeth. This work investigates surface
chipping of the main types of commercial ceramic-based dental materials at the microcontact/particle level. To that end,
indentation tests were conducted, using tips of different sizes (between 200-20 um), and both axial and sliding forces, to
simulate individual microcontacts. Both decreasing particle size and adding a lateral contact force decrease the chipping
load below typical bite forces. The damage mechanisms are brittle fracture in ceramics with small, equiaxed crystals, and
quasi-plastic damage in ceramics containing large, elongated crystals and composites. Experimental results are analyzed
within the framework of fracture mechanics. The brittleness index (BI) is proposed as a simple indicator of the resistance
to chipping of dental materials. Special attention is paid to the effect of the materials’ microstructure. Finally, practical
implications for the selection of current dental materials as well as for the development of novel materials with improved
durability are discussed.

KEYWORDS: Brittleness, Quasi-Plasticity, Chipping, Dental Ceramics, Microstructure.

1. INTRODUCCION materiales fragiles. Existen dos tipos basicos de

chipping: (i) en borde, y (ii) en superficie. El primer tipo
El fendmeno conocido como chipping consiste en el se debe a la propagacion de fisuras medianas durante el
desconchado en bloque de fragmentos de material (chips) ciclo de carga, que son atraidas hacia una superficie
por fractura, ocasionada por tensiones concentradas lateral libre. El segundo tipo se debe a la propagacion de
inducidas por objetos puntiagudos. El chipping fisuras laterales durante el ciclo de descarga, atraidas
representa una seria amenaza para la integridad hacia la superficie de contacto [1].

estructural de los ceramicos ingenieriles y otros
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El chipping tiene una importancia especial en el campo
de la odontologia, dado que las tensiones de contacto
entre piezas dentales pueden llegar a ser muy elevadas, y
muchos de los materiales artificiales empleados en
protesis dentales son, por motivos estéticos, ceramicos o
composites con fase ceramica, y por tanto son
inherentemente fragiles. El chipping en borde se observa
tipicamente a escala macroscopica, cuando las tensiones
de contacto en sobrecargas exceden la resistencia a
fractura del material, produciendo desconchones de gran
tamafio en la pared lateral del diente/prétesis (fallo
catastrofico). Este modo de dafio ha sido objeto de
numerosas investigaciones previas, e.g., [2]. El chipping
en superficie es mas comun a escala microscopica. Lo
originan contactos con particulas de tamafio
micrométrico, presentes frecuentemente en la cavidad
oral (e.g., fitolitos, cuarzo atmosférico) [3]. Si bien el
chipping microscopico en superficie no resulta en el fallo
inmediato de la pieza dental, el dafio que conlleva puede
degradar la resistencia a fractura y hacer de defecto
precursor de fallo catastrofico a escala macroscopica en
sucesivos contactos. Asimismo, los fragmentos de
material desconchado pueden causar chipping secundario
y abrasion. Por tltimo, el aumento de la rugosidad que
acarrea el chipping puede acelerar procesos de desgaste
en dientes antagonistas.

En base a lo anterior, el presente trabajo investiga el
fenémeno de chipping superficial en los tipos principales
de materiales dentales comerciales a base de ceramicos,
a la escala microcontacto/particula, empleando ensayos
de indentacion. Para simular microcontactos individuales
se han empleado impresores conicos de distintos tamafios
(radios 200-20 um), aplicando cargas axiales y laterales.
Los resultados se analizan en el marco de la mecanica de
la fractura, discutiéndose las implicaciones para el campo
de la odontologia protésica.

2. METODO EXPERIMENTAL

Los materiales investigados se obtuvieron a partir de
bloques comerciales CAD/CAM (computer-aided
design/computer-aided ~manufacturing), tratados en
hornos profesionales (VITA ZYRCOMAT6000 MS,
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG,Germany;
and Multimat Touch, Dentsply, PA, USA) en un
laboratorio protésico (LAB Dental, Badajoz, Spain),
siguiendo las indicaciones de los fabricantes. Se
procesaron materiales dentales comerciales de zirconia,
Z (VITA YZTranslucent Zirconia, VITA Zahnfabrik H.
Rauter GmbH& Co. KG, Germany); vitroceramicos de
dislicato de litio, LD (IPS e.max CAD HT, Ivoclar
Vivadent, NY, USA), silicato de litio reforzado con
zirconia, ZLS (Celtra Duo HT, Dentsply Sirona, NC,
USA), y ceramica feldespatica, F (Vitablocs Mark 11,
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG,
Germany); y un compuesto ceramico-polimero, E (VITA
Enamic,VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG,
Germany). Se emplearon muestras de esmalte humano,
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T, y vidrio comun, G, como referencia. A partir de todos
los materiales procesados, se mecanizaron probetas
plano-paralelas para ensayo, mediante procesos de corte
mecanico. Las superficies a ensayar se lijaron y pulieron
con suspensiones de diamante hasta 1 pm, empleando
métodos ceramograficos convencionales.

La microestructura de los materiales se examind
mediante microscopia electrénica de barrido, SEM (FE-
SEM; Quanta 3D FEG, FEI, the Netherlands), sin
metalizado previo de las probetas, si bien el material de
zirconia se ataco térmicamente a 1300 °C en aire para
revelar las fronteras de grano.

Las propiedades mecanicas de los materiales se
determinaron a partir de ensayos convencionales de
indentacion Vickers en condiciones ambientales (MV-1,
Matsuzawa, Japan), realizando 10 ensayos por cada
material a una carga maxima de 9.8 N. En cada caso, la
dureza (H) y la tenacidad a fractura (K;c) se calcularon
empleando formulas estandar [4] a partir de las
dimensiones de las indentaciones, medidas mediante
microscopia Optica (Epiphot 300, Nikon,Tokyo, Japan) y
un software de analisis de imagen.

Para simular procesos de chipping, se llevaron a cabo
ensayos de indentacion avanzados en condiciones
ambientales. Para ello se utilizé un equipo automatizado
y controlado por ordenador (Revetest RST3, Anton Paar,
Graz, Austria), capaz de aplicar una carga maxima de 200
N. Se emplearon impresores esfero-conicos Rockwell-C
de radios 200 pm and 20pm, para simular contactos con
particulas micrométricas de distinto tamafio. En primer
lugar, se realizaron ensayos en configuracion de carga
axial sobre las superficies pulidas, aplicando cargas
maximas progresivas (pasos entre IN y 5N), a velocidad
50 N/min. Para cada valor de carga maxima y material,
se realizaron 3 ensayos independientes. Las huellas de los
ensayos se observaron mediante microscopia optica a su
finalizacion. La carga critica de chipping en un material
se definid6 como la minima carga aplicada que resulta
claramente en el fenomeno de chipping en 3/3 ensayos
realizados a esa carga. Asimismo, se realizaron ensayos
en configuracion de carga lateral/deslizamiento
(scratch). Para cada material y tipo de punta, se llevaron
a cabo 3 ensayos de deslizamiento (velocidad 5 mm/min)
a carga normal progresiva, desde un valor inicial de 1 N
(velocidad de carga 100 N/min con la punta de 200 um;
25 N/min con la punta de 20 um), resultando en huellas
de longitud 5 mm. Las huellas fueron examinadas
mediante microscopia Optica, empleando las imagenes
para la determinacion de las cargas criticas conocidas las
velocidades de carga y deslizamiento. Una seleccion de
huellas/probetas fue asimismo observada en el SEM.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

La figura 1 muestra micrografias SEM representativas de
la microestructura de los materiales investigados. Como
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puede observarse, el material de zirconia tiene una
microestructura policristalina, con granos de tamafio
submicrométrico. Los vitro-ceramicos dentales (LD,
ZLS, F) tienen una microestructura bifasica, con una
matriz vitrea reforzada con cristales equiaxiados (F) o
alargados (LD, ZLS) de tamafio micrométrico. El
composite investigado (E) es una variante del material F,
cuya microestructura consiste en una red abierta de
ceramica feldespatica infiltrada por una resina
polimérica. Se muestra también la estructura del material
natural (esmalte humano (T)), que consiste en prismas
minerales muy alargados, con una seccion transversal de
aproximadamente 5 pm de didmetro, alineados

paralelamente entre si y perpendicularmente a la
superficie de contacto (oclusal).

Figura 1. Microestructuras representativas de los
materiales investigados: zirconia (Z), disilicato de litio
(LD), silicato de litio reforzado con zirconia (ZLS),
ceramica feldespatica (F), composite ceramico-polimero
(E), esmalte humano oclusal (T). Las unidades de
propiedades mecanicas son: modulo elastico y dureza
(GPa), tenacidad a fractura (MPam'?), e indice de
fragilidad (x10° (m™"?)).

Junto a cada microestructura, en la figura 1 se indican los
valores de dureza (H) y tenacidad a fractura (Kjc)
medidos en los ensayos de indentacion, el indice de
fragilidad calculado como cociente entre ambas
cantidades (BI=H/Kc) [5], y el mddulo eléstico (F)
obtenido de la literatura. Como puede observarse, la
zirconia es el material mas duro/rigido y tenaz. Entre los
materiales vitro-ceramicos, el material ZLS es el mas
duro, y el material LD el mas tenaz. El material
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compuesto (E) es el que presenta una menor
rigidez/dureza. La gran mayoria de los materiales
dentales presentan propiedades mecanicas comparables a
las del esmalte natural, con la excepcion de la zirconia,
que presenta valores notablemente superiores.

La figura 2 muestra micrografias opticas representativas
de las huellas obtenidas en los ensayos de chipping en
carga axial. En los ensayos con la punta de mayor tamafio
(=200 pm), simulando particulas gruesas, los materiales
ZLS y F muestran una respuesta tipicamente fragil
(comparable a la del vidrio, G). Por su parte, los
materiales Z, LD y E no experimentan chipping en el
intervalo de cargas ensayado (al igual que el esmalte), y
su respuesta es mas tipica de materiales ductiles, con
deformacion dominando sobre fractura. Es importante
resaltar que las cargas criticas de chipping son inferiores
a fuerzas de masticacion ordinarias. Las observaciones
de las zonas desconchadas a altos aumentos mediante
microscopia SEM revelan relieves caracteristicos en las
superficies de fractura, que indican modos de fractura
mixtos: predominantemente transgranular en fases
vitreas y predominantemente intergranular en los
materiales con mayor proporcion de fase cristalina.

r=20 pm

Figura 2. Micrografias opticas representativas del daiio
obtenido en ensayos axiles con puntas de 200 pm
(columna izquierda) y 20 um (columna derecha) en una
seleccion de materiales.

En el caso de contactos/particulas mas pequeios/as (=20
um), las mayores presiones de contacto disminuyen los
valores de carga critica y, en efecto, en este caso todos
los materiales comerciales estudiados experimentan
chipping en el intervalo de cargas ensayado (figura 2).



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

No obstante, los desconchados son apreciablemente mas
pequeiios que los ocasionados por la punta de mayor
tamafio. La excepcion es el esmalte natural, que debido a
su microestructura Unica es capaz de contener el dafio
perpendicularmente a la superficie de contacto [6],
siendo asi el unico de los materiales ensayados que no
experimenta chipping.

La figura 3 muestra una seleccion de las huellas
obtenidas tras los ensayos de chipping en modo
deslizante (scratch), con las puntas de 200 pm y 20 pm.
A diferencia del caso axial, todos los materiales
experimentan chipping en los ensayos con el impresor de
mayor tamafio, observandose en los ensayos a carga
progresiva una transicion deformacion—fractura. En los
materiales mas fragiles (ZLS, F), la fractura inicial
tipicamente ocurre en forma de fisuras conicas parciales,
al igual que en el vidrio (G), apareciendo a cargas
intermedias y altas fisuras radiales y chipping. Del
mismo modo que en el caso axial, las cargas criticas de
chipping disminuyen al disminuir el tamafio del
impresor/particula deslizante. En este caso no aparecen
fisuras conicas, y la fractura inicial ocurre en forma de
fisuras radiales.

J

Figura 3. Micrografias opticas representativas del daiio
obtenido en ensayos por contacto deslizante (scratch)
con puntas de 200 um y 20 pum en una seleccion de
materiales.

La comparacion entre ensayos axiales y laterales revela
que, para un tamafio de impresor/particula dado, las
cargas criticas de chipping son inferiores en el segundo
caso. Esto se debe a que la friccion asociada a los
contactos deslizantes intensifica el campo de tensiones de
contacto [7].

4. ANALISIS

De acuerdo con Lawn [1], el chipping en superficie se
debe a la extension de fisuras laterales sub-superficiales
(tamafio inicial ¢y) desde la zona plastica durante la
descarga, bajo la accion del campo de tensiones residual
elasto-plastico. El desconchado se obtiene debido a la
atraccion de las fisuras laterales (tamafio final ¢;) por la
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superficie libre. El analisis de la propagacion de fisuras
mediante la mecanica de la fractura proporciona la
siguiente expresion para la carga critica de chipping
(modo axial), Pcaxiar:

E\ (K,
C,axial H H3

, siendo a un coeficiente adimensional. La ecuacion (1)
predice una pendiente 1 en una grafica log—log de Pc avias
vs (E/H)(K*c/H?). Dicha grafica se muestra en la figura
4. Con la excepcion del material de zirconia,
efectivamente la ecuacion (1) captura la tendencia
general de los datos experimentales. La desviacion de la
zirconia se debe, probablemente a su comportamiento
cuasi-dactil, resultado de la transformacién tenaz
tetragonal > monoclinica.
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Figura 4. Grafica log-log de la carga critica de chipping
en contacto axial, Pc (experimental), vs (E/H)(K;c*/H’).
Los simbolos en el eje x superior indican los diferentes
materiales investigados. Las lineas discontinuas
corresponden a pendiente 1 (Ecuacion (1)).

La ecuacion (1) puede modificarse para tener en cuenta
el efecto de la fuerza lateral en modo deslizamiento,
obteniéndose:

_ B (E\ (Kic
Pe stiaing = 113 (E) (F)

, siendo [ un coeficiente adimensional y f el coeficiente

de friccion. La figura 5 muestra que la ecuacion (2)
predice  razonablemente bien los  resultados
experimentales, siendo nuevamente el material de
zirconia el que mas se desvia.

@

En base a las expresiones anteriores, es posible proponer
un indicador empirico sencillo para predecir la
resistencia a chipping en materiales dentales. En
particular, las ecuaciones (1) y (2) sugieren que la carga
critica de chipping es inversamente proporcional al
indice de fragilidad BI. La figura 6 muestra los datos
experimentales de carga critica de chipping frente al B/
de los distintos materiales. En efecto, la correlacion es
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razonablemente buena, tanto en modo axial como en
modo deslizamiento.
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Figura 5. Grdfica log-log de la carga critica de chipping
en contacto deslizante, Pc (experimental), vs (1/f*)
(E/H)(Kic*/H°). Los simbolos en el eje x superior indican
los diferentes materiales investigados. Las lineas
discontinuas corresponden a pendiente 1 (Ecuacion (2)).
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Figura 6. Carga critica de chipping, Pc (experimental),
vs indice de fragilidad (Bl). Los simbolos en el eje x
superior indican los diferentes materiales investigados.

Para finalizar, es importante resaltar el papel primordial
que la microestructura juega en el fenomeno de chipping
en materiales dentales. La figura 6 muestra que
materiales como la zirconia o el disilicato de litio tienen
un BI bajo, y son altamente resistentes al chipping. El
mayor grado de ductilidad en estos materiales es
resultado de mecanismos diferentes a escala
microestructural: transformacion tenaz en el caso de la
zirconia y cuasi-plasticidad en el caso del disilicato de
litio. La cuasi-plasticidad es tipica de microestructuras
bifasicas con interfase débiles (vitro-ceramicos y
composites), y es mas pronunciada en materiales con
cristales relativamente grandes y alargados [8]. A pesar
de ser beneficiosas para aumentar la resistencia al
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chipping, ambos tipos de microestructuras presentan
otros inconvenientes para aplicaciones dentales (excesiva
dureza en el caso de la zirconia, baja resistencia a
desgaste en el caso del disilicato), por lo que la seleccion
de materiales debe tener en cuenta los compromisos
necesarios.

5. CONCLUSIONES

- Los materiales dentales experimentan chipping por
contacto a escala micrométrica, a cargas inferiores a
fuerzas de masticacion ordinarias.

- La carga critica de chipping disminuye al disminuir
el tamafio de particula/microcontacto y al afiadir una
fuerza lateral.

- La mecéanica de la fractura proporciona una
descripcion razonablemente buena del fenomeno de
chipping en materiales dentales. El indice de
fragilidad puede utilizarse como un indicador
sencillo de la resistencia a chipping.
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RESUMEN

La técnica de fabricacion aditiva por sinterizado selectivo por laser (AM-SLS), es un proceso de fabricacion de
componentes capa a capa que ha ganado un interés cada vez mayor en diferentes sectores de la industria. Se pueden
obtener en poco tiempo componentes con geometrias complejas y buenas propiedades mecanicas empleando AM-SLS.
No obstante, la orientacion de las capas en la que se fabrican las piezas es un aspecto para tener en cuenta. En ingenieria
es necesario conocer en detalle el comportamiento mecanico de estas piezas, siendo el comportamiento viscoelastico un
aspecto significativo a la hora de estimar la durabilidad de los componentes obtenidos por este proceso de fabricacion.
En esta investigacion, se cuantifican y comparan las propiedades mecanicas viscoelasticas, dependientes de la velocidad
de deformacion, de probetas de compresion de poliamida 12 (PA-12) fabricadas mediante AM-SLS a dos orientaciones
de capa diferentes 0° y 90°. Para ello se ha caracterizado el material a tracciéon y se ha desarrollado un programa
experimental mediante ensayos de compresion a diferentes velocidades y a dos orientaciones de capa diferentes (0° y
90°). Adicionalmente, se ha realizado un analisis fractografico de las probetas de traccion material procesado mediante
AM-SLS. Los resultados experimentales de las probetas de compresion obtenidas con diferentes orientaciones se han
analizado empleando el modelo de flujo de Eyring. El material PA-12 ha manifestado un comportamiento
termorreologicamente complejo. Ademas, debido a la anisotropia asociada a las orientaciones de fabricacion, las
propiedades mecéanicas muestran diferencias, tanto en valores como en dependencia de la velocidad de deformacion.

PALABRAS CLAVE: Fabricacion Aditiva, SLS, PA-12, propiedades mecénicas, Eyring.

ABSTRACT

The additive manufacturing technique by selective laser sintering (AM-SLS), is a layer-by-layer manufacturing process
that is increasingly gaining more interest in different industrial sectors. Components with complex geometries and good
mechanical properties can be obtained in a relatively short time using AM-SLS. However, the orientation of the layers,
in which the parts are manufactured is something to consider. In engineering, it is necessary to know in detail the
mechanical behavior of these parts. Among others, the visco-elastic behavior is a significant aspect when estimating the
durability of the components obtained by this manufacturing process. In the present research, the visco-elastic mechanical
properties, which depend on the strain rate, of PA-12 compression specimens manufactured by AM-SLS at two different
layer orientations, 0° and 90°, are quantified and compared. For this, the material has been characterized with uniaxial
tensile tests and an experimental program has been developed for compression tests at different strain rates and at two
different layer orientations (0° and 90°). In addition, a fractographic analysis has been carried out using SEM images of
the tensile test specimens to understand the failure mode of the material processed by AM-SLS. The experimental results
of the compression specimens obtained with different orientations have been analyzed using the Eyring flow model. The
PA-12 material has manifested a thermorheologically complex behavior. In addition, due to the anisotropy associated
with the manufacturing layer orientations, the mechanical properties show differences, both in values and in strain rate
dependence.

KEYWORDS: Additive manufacturing, SLS, PA-12, mechanical properties, Eyring.

1. INTRODUCCION mediante un laser. En general destaca, comparado con

otras técnicas de fabricacién aditiva, por su
El sinterizado selectivo por laser (AM-SLS), es una productividad ya que se pueden fabricar a la vez muchas
técnica de fabricacion aditiva mediante la que se pueden piezas, no necesita soportes y se pueden obtener
obtener geometrias de piezas complejas en poco tiempo. diferentes acabados superficiales [1]. En ese sentido
Consiste en solidificar capa a capa de polvo de material presenta gran interés en la industria ya que se puede
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aplicar a diferentes materiales (PA12m, PAl1l, PP,
PEEK, PE, PA+FV, PA+FC, elastbmero, arena, metal)
como arena, metalicos y poliméricos. Respecto a los
materiales poliméricos, se pueden obtener propiedades
similares a la de los termoplasticos inyectados. La
poliamida PA-12 es uno de los mas empleados para
fabricar componentes debido a sus propiedades
mecanicas [2], incluso con temperatura y en contacto con
disolventes (hidrocarburos alcalinos). Ademas, es un
material biocomplatible y se mecaniza de forma facil. Por
ello se aplica tanto en ingenieria, fabricacion como en el
sector médico-sanitario. Sin embargo, al obtener
componentes mediante AM-SLS con PA-12, las
propiedades de estos pueden variar en funcion de la
orientacion de la solidificacion de las capas de polvo, asi
como en funcion de la rugosidad superficial. Por ello en
ocasiones se somete a las piezas obtenidas mediante AM-
SLS, a un granallado o pulido para obtener un acabado
de la superficie mas liso. Ademas, en ocasiones las
geometrias fabricadas con AM-SLS pueden presentar
deformaciones.

El proceso de fabricacion AM-SLS puede generar
diferentes distribuciones de propiedades mecanicas en un
componente. En consecuencia, se han encontrado
diferentes resultados en la literatura:

En la investigacion [3] estudiaron el efecto de las
superficies reticulares y observaron que las propiedades
mecanicas a compresion eran menos sensibles a los
defectos internos que a traccion y que con la orientacion
de las capas a 0° en compresion se obtenian mejores
propiedades que a 90°.

Respecto a la influencia de la velocidad de deformacion,
hay autores que estudiaron la viscoplasticidad de forma
experimental con probetas de traccién y dos modelos de
dafio (Chaboche y Bodner-Partom) mediante simulacion
[4]. También hay autores que estudiaron la dependencia
de la velocidad de deformacion en las propiedades
mecanicas mediante ensayos de compresion en PA-12 y
PA-12-reforzado con fibra de carbono bajo condiciones
de saturacion de agua [5].

Otros compararon PA-12 por moldeo y SLS mediante el
estudio de plasticidad (creep) aplicando el modelo de
flujo de Ree-Eyring y considerando el efecto de
absorcion de agua concluyendo que, aunque el PA-12 es
un material semicristalino, la parte amorfa del material
procesado por SLS hacia que las tensiones de fluencia
fueran inferiores a las obtenidas por moldeo [6].
Ademas, también hay investigadores que compararon las
propiedades en fatiga de PA-12 procesado por SLS y por
moldeo por inyeccion [7]. Por su parte, autores como [8]
estudiaron el efecto de % de polvo reciclado de PA-12 en
componentes SLS y su relacion con la microestructura,
asi como su efecto en la coalescencia de huecos,
concluyendo que la resistencia mecanica en traccion es
mayor en componentes con polvo nuevo, debido a su
elevada cristalinidad, si se compara con el porcentaje de
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parte amorfa de la fase interlaminar y la fase de
esferolitas fibrilar asociada al material envejecido.

Mientras que otros autores [9], realizaron una evaluacion
de las propiedades mecéanicas en componentes PA-12
obtenidos por SLS en funcion de la orientacion de las
capas de material solidificadas, siendo la orientacion a 0°
(paralela al plano de la cama en la que se deposita el
polvo) la que mejores propiedades en traccion
presentaba. Sin embargo, en compresion los
componentes no mostraban influencia en la orientacion.

En el caso de [10] compararon las propiedades mecanicas
de PA-12 procesado mediante dos técnicas de fabricacion
aditiva AM-SLS y AM-MIJF (fusion de agentes multiples
sin laser), concluyendo que en la orientacion Z
(perpendicular a la cama y correspondiente a la direccion
en la que se solidifica el polvo) la resistencia a traccion
era un 25% mayor en las probetas MJF que en las SLS.

La viscoelasticidad en polimeros se manifiesta mediante
el comportamiento de la tensidn-deformacion intrinseco
inicial hasta el limite de fluencia [11,12] y la dependencia
de la velocidad de deformacion con la tension de fluencia
[13-18]. Previamente, se ha demostrado que la
dependencia de la velocidad de deformacion con la
tension, a corto plazo tiene una relacion directa con el
comportamiento a largo plazo, como en creep y en fatiga
[19-23]. Por lo tanto, esta es informacion crucial para
predecir cuantitativamente el desempefio de fallas de los
productos AM-SLS mediante modelado y simulaciones.

Pocos autores han medido el efecto de la velocidad de
deformacion sobre propiedades mecéanicas de productos
AM-SLS. Por su parte, otros investigadores han
demostrado que el modelo de flujo de tipo Eyring
[13,14,16] describe con precision la dependencia
viscoelastica de la velocidad de deformacion de las
moléculas poliméricas, incorporandola en modelos
constitutivos precisos para materiales poliméricos.

El objetivo de esta investigacion es estudiar la cinética de
fluencia de piezas de PA-12 fabricadas mediante SLS y
en funcion las orientaciones de solidificacion de la capa
de polvo de material. Para ello se ha analizado la
dependencia de la tension de fluencia con el logaritmo de
la velocidad de deformacion obtenida del ensayo de
compresion uniaxial empleando los modelos de flujo de
Eyring y Ree-Eyring, para un rango de velocidades de
deformacion mas amplio de lo habitual.

Se cuantifican y comparan las propiedades mecénicas
viscoelasticas, dependientes de la velocidad de
deformacion, de probetas de compresion de poliamida 12
(PA-12) fabricadas mediante AM-SLS a dos
orientaciones de capa diferentes 0° y 90°.

Adicionalmente se ha caracterizado el material a traccion
y se ha realizado un analisis fractografico de las probetas
de traccion material procesado mediante AM-SLS.
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2. MATERIAL

El material empleado en esta investigacion ha sido la
poliamida PA-12 por ser un material muy empleado en el
sector industrial y ser biocompatible. Este es un material
semicristalino.

Se han obtenido probetas de traccion segiin ISO 527 [24]
y compresion de 10x10 mm basada en
ISO604 NEIS101_ES [25] mediante SLS en equipo de
SLS Formlabs Fuse 1 con los parametros de procesado
de la tabla 1.

Tabla 1. Parametros de fabricacion AM-SLS para PA-12

Parametros AM-SLS-PA12 Valor
Tamatfio polvo [micras] 75£5
Altura de capa de polvo [micras] 110
Temperatura de trabajo [°C] 180
Potencia laser fibra de iterbio [W] 10

El polvo empleado ha sido de Nylon-12 de Formlabs con
un tamafio de 75 +/- 5 micras. En la obtencion de las
probetas de compresion se ha empleado una mezcla de
polvo de 70% reciclado 30% nuevo.

3. METODOLOGIA

En primer lugar, se ha caracterizado el material a traccion
a temperatura ambiente y a dos orientaciones de capa
diferentes (0tor =0° y 90°), con 5 réplicas por ensayo.
Adicionalmente, se ha realizado un analisis fractografico
de las probetas de traccion del material procesado
mediante AM-SLS.

En segundo lugar, se ha desarrollado un amplio programa
experimental, ensayado a temperatura ambiente y a
diferentes velocidades de deformacion, probetas de
compresion PA-12 obtenidas mediante AM-SLS a las
diferentes orientaciones de solidificacion a,= 0°y 90°.
Se ha ensayado, al menos 3 réplicas/ensayo, a 5

velocidades £ =107,107,107,10" y 3,16-10" [1/5].

Los ensayos se han realizado en una maquina universal
de ensayos MTS-Criterion C43.104 10 kN. Se ha
empleado el extensémetro laser EPSILON modelo LE-
05. El estudio de la cinética de fluencia se ha realizado
mediante el modelo de flujo de Eyring y Ree-Eyring
[13,14] segun las expresiones (1) y (2).

LT
Y0

sinh™!

o, (¢)

Bk
V*
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. gj . [AU/f
sinh™! —\/.g.?e(R'T +—\/§.]i.T~sinh_l —ﬁ.g~e R
Yo,a Vg 70,5
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Donde, & es la velocidad de deformacion uniaxial, 7, es

una constante de velocidad, AU es la energia de
activacion, R es la constante universal de los gases

(8,314472 J/(mol-K), T la temperatura absoluta en K,
o, es la tension de fluencia, V* es el volumen de

activacion 'y k es
(1,38054 - 103 J/K).

la constante de Boltzmann

4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
4.1. TRACCION

En las tablas 2 y 3 se muestran los resultados de los
ensayos realizados a 0,=0° y 0,:=90° respectivamente de
orientacion de solidificacion la capa de polvo, para PA-
12 procesado mediante SLS-AM a una velocidad de
deformacion & =1.67 - 10™ [1/s]
muestran los resultados corregidos, teniendo en cuenta la
disminucion de la seccion efectiva a causa del efecto de
borde, de unas 145 micras aproximadamente, no soldado
como se puede ver en la figura 1.

. En este caso se

Por su parte en las figuras 2 y 3 se muestran las curvas de
los ensayos de traccion realizados a 0,=0° y 0,,=90° con
los valores corregidos.

En la figura 4 se muestra la diferencia entre los resultados
de los ensayos de traccion a las dos orientaciones,
obteniéndose mayor nivel de tension en las probetas
obtenidas a 0° que a 90°.

Tabla 2. Traccion probetas AM-SLS PA-12 0,=0°.

Valor uto
E [MPa] 2347+121
o-if;fzc [MPa] 58.3+£0.8
Emax [ 70] 8.5+0.8

Tabla 3. Traccion probetas AM-SLS PA-12 0,=90°.

Valor uto
E [MPa] 2090+ 209
ol [MPa] 46.8+0.8
Emax [%0] 42+03

)
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Figura 4. Curva de traccion PA-12 para 0,=0°y 90°

4.2. COMPRESION

En las figuras 5 y 6 se muestran los resultados de los
Figura 1. Fractura de probeta de traccion (arriba) y ensayos de compresion realizados a diferentes
detalle zona de borde no soldada (abajo). velocidades de deformacion. En este material, se

observan dos tensiones de fluencia (o-y 1Y 0y ) , ambos

60 T T T T T T —
PA12 @20°C; [0°]

\ T se calculan con la interseccion de las tangentes a la curva
del ensayo de compresion segun se indica en la figura 5.

Este efecto se ha observado también para otro polimero
semicristalino, en concreto un polictileno de alta
1 densidad (HDPE), ensayado a compresion [26].

w
&

Tensién ingenieril [MPa]
Now
&5 38

~
S

En general se observa que la tension de fluencia es mayor
T en las probetas con orientacion 0,~0° que a orientacion
—pe 0=90°, y también es mayor a velocidades de

———H3 corregido

——— Ha correido) 1 deformacion elevadas para las dos orientaciones. Al subir

HS corregido
0 L L L L L L L T 1

o ool ooz 003 o0 005 05 007 o6 oo o1 la velocidad de deformacién, aumenta la rigidez del
peformacion ingeniert 11 material y a su vez la tension de fluencia.

Figura 2. Curva de traccion PA-12 para 0.,=0°.

60 T T T T T T T T T 80 ’ T — T
55| PA12@20°C; [90°] PA12 @20°C; [0°] L
b | =t é
50 i E 77777 s
ast 1 S60f \ 1
T 40 F 4 @ / (ey 5 0,5)
5 (e 7y2) 5 50} j v.2' Ty.2 ]
=35f i °
5 . ] .
g3 (i 7ya) E '8 40 F \( o) E
£ = €y %y
S5k B
g L3t 1
220} 4 g
sk ] g 20} A& 316107 (1514
_ [} < 1107 [1/5]
or 2 coregido | ool o 1102018 ]
st ol © 110701/)
H5 corregid i V110 [1/s]
00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 00 01 02 03 04
O s o0 y
peformacion ingenteril (1 Deformacién real absoluta [-]
Figura 3. Curva de traccién PA-12 para 6,=90°. Figura 5. Curvas compresion AM-SLS PA-12 0,=0°.
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Figura 6. Curvas compresion AM-SLS PA-12 0,=90°.

Respecto a la cinética de fluencia (figuras 7 y 8) en
general se ha observado que PA-12 AM-SLS muestra la
dependencia de la tension de fluencia con el logaritmo de
la velocidad de deformacion para las orientaciones 0.,=0°
y 90° los cuales se ajustan y describen mediante el
modelo de flujo de Ree-Eyring segun la ecuacion (2),

para los dos valores de tension de fluencia (O'y,l y ay,z)

, asi como la diferencia entre ambos. Se observa
combinacion de dos procesos moleculares (a0 y PB)
asociado a cada una de las dos tensiones de fluencia.

El proceso (ay B) se asociaa o, y solo el proceso o a

o,, los cuales se pueden observar por las diferentes

pendientes de las rectas de las figuras 7 y 8. Por su parte,
este efecto de las dos tensiones de fluencia se observa
sobre todo en el ensayo de compresion y es menos
evidente en el de traccion. Comparando los resultados de

trac
urs

colmp oeomp

traccion o b2

y compresion o se observa que

coinciden los valores para la tension de fluencia %" .

5

(o]
o

PA12 @20°C; [0°]

©

o

270

©

5

3 60

]

Qo

® 50

©

240l 1
© n

S Modelo Ree-Eyring

S 30l g Dataexp.o, i
S & Data exp. %2

Y= & Data exp. diferencia

(] L 4
o 20

c

©

@

<

(0]

'_

|

o

10 1073 107 10! 10°
Velocidad de deformacién nominal de compresién [1/s]

Figura 7. Modelo de Ree-Eying AM-SLS PA-12 0,=0°.
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Figura 8. Modelo de Ree-Eying AM-SLS PA-12 0,=90°.

Ademas, se han tomado valores de
AU,, =1700[kJ / mol]y AU 5 = 230[kJ / mol][6]. Para

0o—=0° y se ha observado que el volumen de activacion
(V*) es menor, lo cual se traduce en una mayor
dependencia de oy, con la deformacion al presentar mayor
pendiente la recta [log ¢ - 6,]. Concretamente, como se
muestra en las figuras 7 y 8, se ha observado que la
constante del modelo de Eyring, V'* es dependiente la
deformacion (g).

Tabla 4. Constantes de Ree-Eyring AM-SLS PA-12 para
orientaciones 0.o= 0°y 90°.

Constantes 0o, =0° 0;=90°

V;[nm3] 5.92 8.50

Yo [1/5] 3.49-10%%¢ 7.70-10%

vy ] 5.50 6.37

Vo5 [1/5] 1.45-10% 1.16-10%8
5. CONCLUSIONES

Se han obtenido las siguientes conclusiones:

e Enlos ensayos de compresion se han observado dos
procesos moleculares a y (o + ) de deformacioén
asociados a las dos tensiones de fluencia 1 y 2.

e Comparando con los resultados de traccion, los

comp

niveles de tension GZT[;C coincide con los de o’

e Se ha observado que existe anisotropia con las
orientaciones de las capas solidificadas, tanto en
tension de fluencia como en dependencia de la
velocidad de deformacion.

e Se ha detectado, al procesar PA-12 mediante AM-
SLS, una capa externa de unas 145 micras no
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soldada, pudiendo afectar a las propiedades
mecanicas.

El modelo de Ree-Eyring describe de forma
adecuada la cinética de fluencia para el ensayo de
compresion, estando de acuerdo con [3] y [6]

Estos resultados iniciales pueden servir para
mejorar la simulacion de componentes fabricados
por AM-SLS con este material.
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RESUMEN

Este trabajo analiza, experimentalmente, el fendmeno de delaminacion, bajo solicitacion a fatiga y degradacion ambiental
en uniones adhesivas formadas por dos laminados de un mismo material compuesto de matriz epoxy y refuerzo de fibra
de carbono. Los ensayos se realizaron mediante el ensayo normalizado Double Cantilever Beam (DCB) bajo modo I de
fractura.

Con el objetivo de determinar los valores de referencia y definir la estategia de ensayos para la caracterizaciéon dinamica,
se realizo una previa caracterizacion estatica de las uniones desarrolladas, obteniendo los valores criticos de la tasa de
liberacion de energia bajo este modo de solicitacion. Bajo régimen dindmico se obtuvieron las curvas de inicio del
fenémeno de delaminacion a fatiga G-N y las curvas de crecimiento de grieta G-da/dN, para diferentes periodos de
exposicion (sin exposicion, una semana y doce semanas) y una relacion de niveles de R=0,1. Para una mejor interpretacion
de los resultados experimentales obtenidos han sido tratados mediante un modelo probabilistico basado en una
distribucion de Weibull.

Los resultados revelan que ante un ambiente salino el adhesivo tiene una pérdida relevante de su capacidad resistente en
su fase de iniciacion, no asi la fase de crecimiento posterior. Por otro lado, las tasas de crecimiento de grieta del material
sometido a diferentes periodos de exposicioén son similares y superiores a las obtenidas para el material sin exposicion.

PALABRAS CLAVE: Compuestos, ambiente salino, fractura, adhesivos, fatiga

ABSTRACT

This work experimentally analyses the fatigue delamination phenomenon and the fatigue behavior in adhesive joints
between two sheets of the same epoxy matrix composite material and carbon fiber reinforcement. The tests were
performed using the standardized Double Cantilever Beam (DCB) mode I test.

They were carried out in a static and dynamic regime. In a static regime to characterize the critical values of the energy
release rate and in a dynamic regime, the fatigue initiation curves G-N and the growth curves G-da/dN were obtained. In
addition, the exposure environments (hygrothermal environment and another saline environment) and the exposure
periods (without exposure, for one week and twelve weeks) and a relationship of fatigue stress levels of R = 0.1 were
determined. For a better interpretation of the experimental results obtained, the experimental data have been treated using
a probabilistic model based on a Weibull distribution.

The results reveal that in a saline environment the adhesive has a relevant loss of its resistance capacity in its initiation
phase, but not in later phases. On the other hand, the crack growth rates of the material subjected to different periods of

exposure to said environment are similar and higher than those obtained for the material without exposure.

KEYWORDS: Composites, saline environment, fracture, adhesive, fatigue.

1. INTRODUCCION consumo de combustible y emisiones de gases de efecto

invernadero sin que ello interfiera en la resiliencia del
Tanto la industria aeroespacial como la automovilistica material ademds de en su seguridad. Por lo tanto los
tienen un gran interes en diseflar y fabricar sus materiales compuestos se han utilizado cada vez mas para
componentes mas ligeros, con el fin de reducir costes, el la fabricacion en dichas industrias dejando a un lado los
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materiales metalicos usados tradicionalmente, también
debido a sus propiedades de alta resistencia mecanica,
resistencia a la corrosion, fatiga, impacto y estabilidad
térmica, pero como punto desfavorable de este tipo de
materiales es su baja resistencia a la delaminacion.
Ademas del propio material compuesto, las técnicas
alternativas de union también se ha convertido en un
tema de relevancia en la industria, reemplazando a los
convencionales tornillos y remaches.

El estudio de uniones adhesivas en compuestos
reforzados con fibras se ha incrementado y para ello hay
que tener en cuenta las propiedades tanto fisicas,
quimicas como mecanicas'~ del material que se va a
adherir y en especial un adecuado tratamiento de las
superficie que serviran de unién, sobre todo en polimeros
reforzados con fibras debido a la baja tension superficial
y mojabilidad que presentan, ademads, este tipo de
uniones provocan un aumento en la energia de disipacion
plastica en la fractura de la junta adhesiva’.

Otro parametro importante es la influencia del tipo y la
velocidad de la carga aplicada®. Ademas, existen lineas
de trabajo asociadas al comportamiento de uniones
adhesivas frente a procesos de iniciaciéon y crecimiento
de la delaminacion, en ellas se estudia las propiedades de
la union, el espesor del adhesivo” y lo referente a distintos
tipos de adhesivos empleados’. Abordada con diferentes
metodologias de ensayo: mediante ensayos a cortadura
pura’ o mediante distintos tipos de solicitaciones

Otras lineas de trabajo en este campo consisten en:
Analizar bajo diferentes orientaciones de fibra del
material compuesto'’ el comportamiento de las juntas
adhesivas a diferentes procesos de degradacion como la
humedad, exposicion a un ambiente salino'' congelacion
y descongelacion'”, los efectos de temperatura'’ y la
combinacion de los efectos de la humedad y la
temperatura

Médulo elastico ® Tension de rotura a Méduloa | Tension de
traccién * cortante® | cortadura ®
0, (MPa) | 0, (MPa) | Gy, (GPa) | T (MPa) |
1156 28 52 37

CV=12,5% Cv=11,8% CV=9,8% Cv=2%

material | Ey; (GPa) | Ej, (GPa)
MTC510- 122 8,5
UD300-HS CV=85% | CV=8%

*ASTM D 3039M 15
" ASTM D 3518M 16

Tabla 1. Propiedades mecdnicas de la fibra de carbono.

Como objetivo principal es evaluar el comportamiento en
uniones adhesivas formadas por dos laminados de un
mismo material compuesto de matriz epoxy y refuerzo de
fibra de carbono unidireccional frente al fendmeno de
delaminacion por fatiga cuando se someten a diferentes
periodos de exposicidon a un ambiente salino y la
influencia en su vida a fatiga, tanto en su fase de
iniciacién como de crecimiento de grietas por fatiga. Para
la caracterizacion de la resistencia de la junta frente a la
delaminacion, se ha tomado como parametro de estudio
la tasa de relajacion de energia alcanzada por la union
bajo modo 1.

2. MATERIALES UTILIZADOS

El material estd compuesto de una matriz epoxi y
refuerzo de fibra de carbono unidireccional con el
nombre comercial MTC510-UD300-HS-33% RW. La
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Tabla I muestra sus propiedades mecanicas. El proceso
de fabricacion del laminado ha sido producido por
moldeo al vacio, usando el ciclo de curado térmico
recomendado por el fabricante de las fibras que
componen el material. Dichas fibras se dispusieron en
una orientacion unidireccional de 0°.

Se utiliz6 un adhesivo con base epoxi, bajo el nombre
comercial Loctite® EA 9461, la superficie del material a
pegar ha sido previamente tratada. Una vez que se ha
completado el ciclo de curado del adhesivo, se mecaniza
para obtener las probetas con el acabado y las
dimensiones finales: ancho 20 mm y longitud 150 mm
con una longitud de inicio de grieta de 50 mm desde la
carga linea. El espesor total de cada probeta fue de 4,3 +
0,1 mm. Una pelicula de Teflon PTFE de 12 pm de
espesor se coloca entre los sustratos en uno de sus
extremos y actuara como iniciador del proceso de
delaminacion.

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Los aspectos mas relevantes del estudio se describen a
continuacion:

Preparacion de la superficie. El material compuesto
utilizado como sustrato se acondicion6 superficialmente
mediante abrasivo manual, lija de grano P220. Una vez
tratada la superficie, se procedid a su limpieza con
acetona, para el posterior proceso de encolado.

Procesos de degradacion ambiental. El proposito del
proceso de degradacion en ambiente salino fue evaluar la
calidad de la union adhesiva sometida al tiempo de
exposicion a diferentes agentes externos generados por el
propio proceso (humedad, temperatura y concentracion
de sales). Para ello se ha utilizado un entorno simulado
en una camara que acelera la accion de dichos agentes ya
que puede afectar tanto al adhesivo como al compuesto,
favoreciendo un fallo en su cohesiodn, interfase adhesivo-
sustrato, como también a sus componentes individuales.

Las pruebas han medido una difusividad en el adhesivo y
un tiempo de saturacion diferente que los datos obtenidos
en el compuesto; obteniéndose mayor difusividad en el
adhesivo, pero menor tiempo de saturacion, esto significa
que la penetracion de la humedad sera mucho mas rapida
por el lado de la muestra ocupada con el adhesivo que a
través del compuesto. Sin embargo, con las dimensiones
y la exposicion al ambiente, se puede asegurar que no se
ha logrado la saturacidon, excepto en una zona muy
pequeia del adhesivo.

Conocer el efecto que los factores externos tienen sobre
la junta permite predecir su comportamiento en servicio.
Los factores analizados en estas pruebas son: El tiempo
de exposicion, la temperatura, la humedad y la presencia
de un ambiente salino. La influencia de estos agentes esta
relacionada con el efecto sobre las propiedades
mecanicas de la junta adhesiva, aunque también depende
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de la naturaleza del propio adhesivo y del material
compuesto que forma el sustrato.

Proceso de envejecimiento en camara de niebla salina.
Para la simulacion acelerada del proceso de
envejecimiento en medio salino, se utilizé una camara de
niebla salina Koheler, modelo DCTC 1200P. Las
condiciones  ambientales  consideradas  fueron:
temperatura interna promedio de 35°C + 2°C, humedad
relativa del 89%, presion atmosférica de 1,2 bares y una
solucion salina preparada disolviendo cloruro de sodio
calidad "p.a." (reactivo para analisis), en agua destilada
desmineralizada con una concentracion de 50 g/l, una
densidad relativa entre 1,0255 y 1,04, un pH entre 6,5 y
7.2 y un caudal entre 1 y 2 ml/h. Al final del proceso, las
muestras se retiraron quitando la solucidn salina residual.
Los periodos seleccionados de exposicion en cdmara de
niebla salina fueron: 1, 2, 4, 12 y 24 semanas.

Caracterizacion del comportamiento del material frente
a delaminacion. Para estudiar la influencia que el proceso
de envejecimiento tiene sobre el fenomeno de
delaminacion, en condiciones estaticas y de fatiga, se ha
utilizado como parametro de estudio la tasa de liberacion
de energia bajo tension a fractura modo I muestras tipo
DCB y realizando los ensayos siguiendo la metodologia
de ensayo propuesta por la norma ASTM D5528-13"7,
utilizando bisagras de piano como elementos para la
aplicacion de carga a la probeta. De las diferentes
formulaciones propuestas por esta norma, para la
determinacion de la tasa de liberacion de energia bajo el
modo I (Gic, tension de fractura), se ha utilizado la teoria
de la viga modificada (MBT) cuya expresion es:

3P§

Gic = Gogarian M

donde b es el ancho de la probeta, P la carga aplicada, 6
el desplazamiento en el punto de aplicacion de la carga,
a la longitud de la delaminacion de la fisura y 4 un factor
de correccion obtenido en funcion de la flexibilidad y la
fisuracion largo. La figura 1 muestra la configuracion de
prueba. Todas las probetas se ensayaron utilizando una
maquina servohidraulica (MTS Mod. 810) equipada con
una célula de carga 5 kN. El avance de la fisura fue
monitorizado usando una camara de alta resolucion.

Caracterizacion de la fatiga. El objetivo fue determinar
el comportamiento a fatiga de la junta adhesiva ensayada
al ser sometida a un proceso de delaminaciéon bajo
fractura modo I y estrés dinamico, con el objetivo de
cuantificar la posible influencia de los tiempos de
exposicion en una cdmara de niebla salina tienen sobre
su comportamiento frente a este fendmeno. Analizando
tanto la fase de iniciacion de la delaminacion por fatiga y
la fase de crecimiento posterior. Respecto a la fase de
iniciacion, en este trabajo se ha considerado que la fatiga
ha producido fallo en el elemento cuando se inicia en €l
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la propagacion de una fisura interlaminar y dos millones
ciclos han sido considerados el limite de fatiga.

Para la caracterizacion del proceso de iniciacion. La
ejecucion de estas pruebas se llevo a cabo siguiendo los
Norma ASTM D 6115-9757'% a niveles de tension
constantes, en funcion de los valores obtenidos de la
caracterizacion estatica anterior del material para cada
uno de los periodos de exposicion a los que han sido
sometidos, combinados con pruebas aisladas. Los
resultados obtenidos de la caracterizacion estatica previa
del material se han tomado como referencia, calculando
estos niveles como porcentajes de la ERR critica, Gic.

Figura 1. Disposicion de la probeta en el banco de pruebas

Todos los ensayos de fatiga se realizaron con un
coeficiente de asimetria R = Guin/Gmax = 0,1 y control de
desplazamiento en el ensayo equipo.

Para el estudio del proceso de crecimiento de grietas se
ha seguido la metodologia propuesta por Stelzer et al.'?,
en que, una vez realizada la caracterizacion estatica, los
valores de carga y desplazamiento se definen para el
posterior ajuste del control en el equipo de ensayo.

Tiempo de envejecimiento  Gic [I/m’] [MBT) _ Gic [I/m?] (CC) G [I/m?] (MCC)
No expuesto 641 704 642
CV=4,8% CV=8,3% CV=6,5%
1 semana 710 9521 845
CV =7,6% CV=9,5% cv=3,3%
2 semanas 629 664 613
CV=5,6% Cv=11,3% CV=4,4%
4 semanas 579 612 603
CV=91% CvV=7,5% CV =6,4%
12 semanas 575 595 591
CV=6,3% CV =4,5% cV=11%
24 semanas 524 563 532
CV=10,3% CV=74% CV=72%
{MBT) modified beam theory.
[CC) compliance calibration method.
{MCC) madified compliance calibration method.

Tabla 2. Comportamiento a fractura, modo I, en funcion
del tiempo de exposicion camara de niebla salina.

3.  RESULTADOS
DISCUSSION

Régimen estatico. En la tabla 2 se muestran los resultados
obtenidos indicando la Gic calculada bajo diferentes
formulaciones frente a los diferentes periodos de
exposicion (sin exposicion, una semana y doce semanas)
en la camara de niebla salina a la que las muestras

EXPERIMENTALES Y
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analizadas han sido sometidas (cinco por periodo de
exposicion), ademas se presentan los periodos de 2, 4 y
24 semanas para justificar la eleccion de los periodos
considerados en la caracterizacion dinamica: dado que la
diferencia entre una y dos semanas es del orden del 11%,
se puede considerar que los resultados para una semana
también pueden ser representativos para las dos semanas.
Del mismo modo, los resultados de 12 semanas pueden
ser representativos de cuatro y doce semanas. En base a
los resultados obtenidos, presentados en la Tabla 2, se
observa la misma tendencia para todas las crianzas
consideradas, independientemente de la formulacion
utilizada para calcularlo, por lo que se considera
razonable utilizar como valores de referencia para
posterior caracterizacion a fatiga de los obtenidos
utilizando la formulacion MBT. También se observa que
la mayoria.

El periodo critico de exposicion corresponde al periodo
de una semana en el que se alcanzan mayores TRE, en el
orden de un 10% superior a las alcanzadas por el material
sin ningun tipo de exposicion, mientras que para periodos
de exposicion de 12 semanas hay una caida en la tasa de
liberacion de energia del orden del 10,3%. Por lo tanto,
los periodos de andlisis considerados los mas
representativos fueron: sin exposicion, 1 y 12 semanas de
exposicion en camara de niebla salina.

Fatiga de régimen dindmico. Inicio del proceso de
delaminacién por fatiga. Para mejorar la fiabilidad en la
evaluacion de los resultados se realizo un analisis
probabilistico de todo el campo de vida a fatiga para el
cual existen diferentes modelos. En este trabajo, se utilizo
como herramienta estadistica un modelo de regresion de
Weibull propuesto por Castillo et al °’, que permite
normalizacion de todo el campo de vida a fatiga y que ya
ha demostrado su eficacia en otros casos de materiales
compuestos.

450
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Figura 2. Curvas de iniciacion de fatiga del material
bajo fractura modo I, sin exposicion.
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Figura 3. Curvas de iniciacion de fatiga para 1 semana
de exposicion
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Figura 4. Curvas de iniciacion de fatiga para 12 semanas
de exposicion.

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran las curvas de iniciacion de
fatiga bajo esfuerzo de fractura modo I para diferentes
periodos de exposicion del material en una camara de
niebla salina: ninguna exposicion, una semana y doce
semanas respectivamente y una probabilidad de falla por
fatiga del 5%, la ERR maxima se ha representado contra
el nimero de ciclos soportados durante la prueba de

fatiga.
70

® Sin exposicién

W 1semana

4 12 semanas

1,E+08

1LE+09

o PR S
LE+03 1,E+04

1.E+D5 1E+06 1LE+07
Log N2 ciclos
Figura 5. Comportamiento a fatiga para los tres casos

estudiados en funcion del nivel de estrés

Se observa que el limite de fatiga estimado para vida
infinita por el modelo estadistico utilizado seria del orden
del 20% de la TRE obtenida de la caracterizacion estatica
realizada, considerando la media de los valores en los
diferentes periodos de exposicion analizados y seria de
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122 J/m?, valor estimado como la ERR en la que se
alcanzaria una vida infinita bajo tension de fatiga.
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Figura 6. Comportamiento  general a fatiga

considerando todos los ensayos
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Figura 7. Tasa de crecimiento de grietas por fatiga vs
ERR maxima normalizada para los diferentes periodos
de exposicion
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Figura 8. Tasa de crecimiento de grietas por fatiga frente
a la ERR maxima aplicada para los diferentes periodos
de exposicion estudiados.

Crecimiento del proceso de delaminacion por fatiga. La
Figura 7 muestra los resultados de la tasa de crecimiento
de grietas, bajo tension de fatiga, frente a la ERR total
maxima aplicada en los ensayos dinamicos con respecto
al total critico obtenido durante la caracterizacion estatica
previa del adhesivo estudiado y sometido a los diferentes
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periodos de exposicion al ambiente salino considerados
en este trabajo: Sin exposicion, 1 semana y 12 semanas.
Los datos experimentales obtenidos y su linea de
tendencia son presentado. A partir de los datos
experimentales, se puede deducir la misma tendencia
para los periodos de exposicion en ambiente de
degradacion de una y doce semanas con tasas de
crecimiento de delaminacion por fatiga similares y ERR
coincidente, en general, son mayores los valores
alcanzados en el material no expuesto para todo el campo
de crecimiento de grietas.

La Figura 8 muestra las curvas que representan la tasa de
crecimiento de grietas contra ERR maxima, aplicada a la
junta adhesiva, en la fase de crecimiento de grietas por
fatiga, durante una y doce semanas de exposicion a un
medio salino y sin exposicion. Se observa que cuando la
ERR maxima aplicada a las muestras analizadas se
considera un parametro de analisis, el crecimiento de la
delaminacién es mas rapida a medida que aumenta el
tiempo de exposicion al ambiente salino.

4. CONCLUSIONES

En este estudio se analizan ciertos factores que controlan
el proceso de delaminacion por fatiga debajo del modo 1
de fractura en las uniones adhesivas que usan una base de
resina epoxi y laminados de matriz epoxi reforzados con
carbono unidireccional. Se llevaron a cabo diferentes
experimentos en medio salino utilizando diferentes
periodos de exposicion de las muestras.

En cuanto a la iniciaciéon de grietas interlaminares en
régimen de tension estatica y la influencia de la
exposicion al ambiente salino, se evidencia el mejor
comportamiento de la unidén adhesiva para tiempos cortos
de exposicion, una semana, donde los ERR son mas altos
que los valores alcanzados por el material sin exposicion.
Por periodos mas largos de permanencia en la camara los
valores alcanzados son inferiores a los alcanzados por el
material sin exposicion.

- Enrégimen dinamico

Iniciacion: Las curvas de fatiga obtenidas en la fase de
iniciacion del proceso de delaminacion comienzan un
comportamiento similar en la union adhesiva para los dos
periodos de exposicion estudiados (1 semana y 12
semanas) en los que se obtienen limites de fatiga
similares, aunque no muy diferentes a los obtenidos para
el material sin exposicion. Cuando se consideran todos
los ensayos realizados como una Unica muestra
representativa del comportamiento del material expuesto
ocasionalmente a un ambiente salino se alcanzan limites
de fatiga para vida infinita del orden del 20% de la tasa
de relajacion de energia obtenida bajo solicitacion
estatica, sin considerar exposicion a ambiente salino el
limite de fatiga seria del 23.5%.

Crecimiento: La tasa de propagacion de grietas
interlaminares se ralentiza con el aumento de la longitud
de la delaminacidn, lo que puede atribuirse a la presencia
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de puentes de fibra y cambios de plano en la unién
adhesiva, la zona de delaminacion.

La tasa de crecimiento de la delaminacion aumenta con
el aumento de la tasa de liberacion de energia aplicada
siguiendo una tendencia similar a la ley de Paris. El
tiempo de exposicion de la junta adhesiva estudiada en
un medio salino no modifica sustancialmente el
comportamiento del material en su fase de crecimiento
de grietas por fatiga. El material sin exposicion tiene
mejor comportamiento en la zona de crecimiento de
grieta por fatiga que el material expuesto, es decir las
velocidades de crecimiento de grieta son mads altas
cuando el material es expuesto a un ambiente salino,
aumentando ademas con el tiempo de exposicion.
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RESUMEN

Los polimeros presentan excelentes propiedades especificas, elevada resistencia a la corrosion y son facilmente
procesables. No obstante, su uso esta restringido en determinadas aplicaciones donde se requiere elevada conductividad
eléctrica y térmica, alta resistencia al desgaste y a la radiacion ultravioleta, rendimiento a elevadas temperaturas o
proteccion contra rayos. La deposicion de una capa metalica en superficie supondria una solucion econdmica para superar
estas limitaciones y prolongar la vida util del componente polimérico. De todas las técnicas de deposicion de
recubrimientos metalicos, la mas adecuada para materiales sensibles a la temperatura es la técnica de proyeccion térmica
en frio. El proceso deposita sobre el sustrato polimérico particulas metalicas en estado sélido utilizando un gas portador
supersonico. El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de los parametros de la técnica de proyeccion térmica en frio
en la integridad estructural del termoplastico ingenieril copoliéster polietilentereftalato glicol (PETG), procesado por la
técnica aditiva de deposicion por filamento fundido. Para ello, se determinaran las cargas de rotura en probetas entalladas
sin y con recubrimiento metalico.

PALABRAS CLAVE: Fractura, PETG metalizado, proyeccion térmica en frio.

ABSTRACT

Polymers have excellent specific properties, high corrosion resistance and are easily processable. However, their use is
limited in certain applications where high electrical and thermal conductivity, high wear and UV resistance, high
temperature performance or lightning protection are required. The deposition of a metallic layer on the surface would
provide a cost-effective solution to overcome these limitations and extend the lifetime of the polymeric component. Of
all the metal coating deposition techniques, the most suitable for temperature-sensitive materials is the cold spray
technique. The process deposits solid state metal particles onto the polymer substrate using a supersonic carrier gas. The
aim of this work is to analyse the effect of the parameters of the cold thermal spray technique on the structural integrity
of the engineering thermoplastic copolyester polyethylene terephthalate glycol (PETG), processed by the additive
technique of fused filament deposition. For this purpose, loads of failure will be determined on notched specimens without
and with metallic coating.

KEYWORDS: Fracture, metallized PETG, cold spray.

1. INTRODUCCION termoestable o de aleaciones de aluminio, que supondria
una reduccion del peso de la aeronave del 20 y el 50%,
Uno de los retos que actualmente aborda la industria en respectivamente. La  motivaciéon del wuso de
general, y mas acusadamente la industria del transporte termoplasticos es su reciclabilidad, su bajo coste de
es la proteccion del medio ambiente. En el sector del produccién, la posibilidad de emplear técnicas de
transporte, la aviacion es responsable del mayor aumento fabricacion aditiva y sus excelentes propiedades
porcentual de las emisiones de gases de efecto mecanicas [1].
invernadero desde la década de 1990. Una de sus
principales lineas de actuacion es la introduccion de Uno de los problemas del uso extendido de
nuevas tecnologias para la produccion de materiales y termoplasticos en la aerondutica es que no presentan
componentes, avanzando en la descarbonizacion de la propiedades tales como conductividad eléctrica,
economia. Una de las soluciones es la exploracion de resistencia al desgaste o a la radiacion ultravioleta, lo que
polimeros termoplasticos y de compuestos de matriz representa un grave problema en algunas aplicaciones,
termopléstica para sustituir piezas de componentes como el fuselaje de aeronaves [2]. Estas limitaciones se
aeronduticos hechas de compuestos de resina resuelven aplicando un recubrimiento metalico a esas

piezas mediante diversas técnicas que abarcan desde la
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aplicacion de pintura conductora hasta las avanzadas
técnicas de proyeccion térmicas, teniendo todas ellas un
elevado coste de mantenimiento para la industria [1].

De todas las técnicas de proyeccion térmica, una de las
mas adecuadas para polimeros es la técnica de
proyeccion fria (Cold Spray, CS)[3]. Este proceso
(Figura 1) deposita sobre el sustrato polimérico
particulas metalicas en estado sélido utilizando un gas
portador  supersonico, habitualmente  nitrégeno,
hidrogeno o mezcla de gases. De esta manera las
particulas adquieren una energia cinética suficiente para
deformarse plasticamente al impactar contra el sustrato,
generando una union metal-polimero mediante anclaje
mecanico. Para facilitar ese anclaje y aumentar la
cantidad de energia cinética necesaria, el gas es calentado
a temperaturas que permitan mantener el polvo metalico
en estado sélido [4].

Alimentador
de polvo

) [
EURETTET TR

Calentador
de gas

Flujo de gas

Gas a baja
presion

Figura 1. Esquema del proceso de Cold Spray a baja
presion (p<l10 bar) [4].

El estudio de la generacion de recubrimientos por CS en
polimeros es muy reciente y todos estos trabajos estan
centrados en identificar el mecanismo de uniéon metal-
polimero. Sin embargo, no hay trabajos que estudien la
integridad estructural y mecanica de piezas masivas de
termoplasticos con recubrimientos metalicos generados
por CS [1-3,5-7]. Por tanto, el objetivo de este trabajo es
establecer el efecto de los parametros de la técnica de
proyeccion en frio sobre la integridad estructural del
polimero termoplastico PETG, el cual fue sintetizado
mediante la técnica de fabricacion aditiva de deposicion
por filamento fundido. Para ello, se determinaran las
cargas de rotura de probetas entalladas sin y con
recubrimiento metalico de aluminio.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El material polimérico termopléstico utilizado ha sido el
copoliéster Tereftalato Polietileno con Glicol (PETG) del
fabricante Smartfill, suministrado en forma de filamento
con un didmetro de 2.84 mm. Para la caracterizacion
mecanica, se emplearon probetas cilindricas entalladas
con dimensiones nominales de 100 mm de longitud y 8
mm de didmetro, con una entalla circunferencial de 1 mm
de radio (Figura 2).
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Figura 2. Probeta cilindrica empleada.

Las probetas fueron procesadas mediante la técnica de
fabricacion aditiva de deposicion de material fundido
(Fused Deposition Modelling, FDM) en un equipo
BCN3D Sigma R19 cuyos parametros de fabricacion se
muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Parametros de procesado del PETG Smartfill en
la BCN3D Sigma R19 empleados.

Altura de capa 0.2 mm
Velocidad de deposicion 45 mm/s
Temperatura de extrusor 240 °C
Temperatura de la cama 80 °C

En trabajos previos, los autores han caracterizado
mecéanicamente y a fractura el PETG procesado por
técnicas de fabricacion aditiva siendo las principales
propiedades las recogidas en la tabla 2 [8,9]:.

Tabla 2. Propiedades mecanicas, incluyendo la tension
maxima a rotura, la deformacion a rotura y el modulo
Elastico y a fractura (tenacidad a fractura) del PETG
obtenido por los autores en [8,9].

ot (MPa) 48 £1
er (%) 200
E (GPa) 1.8+0.1
Kic (MPaNm) 5.6+1.5
Sobre las probetas poliméricas, se generaron

recubrimientos metalicos mediante el proceso de
proyeccion térmica en frio. El polvo metalico utilizado
fue TITOMIC K-10-01 Al-Al,O3 compuesto por 40% Al
y 60% Al,O3 y un tamafio de particulas de 5-50 pm. Se
empled un equipo de baja presion DICOMET D523 con
una pistola de proyeccion DICOMET DM45 instalada
sobre un robot KUKA KR6 900. Con el fin de obtener un
recubrimiento continuo sobre toda la superficie de la
probeta cilindrica, ésta fue instalada en un torno cuya
velocidad de rotacion fue de 300 rpm.

Con el objetivo de analizar la influencia de los
parametros de proyeccion de un recubrimiento metalico
en las propiedades mecénicas del termoplastico PETG, se
ha realizado un disefio de experimentos Box-Behnken, en
el que se han variado 3 factores del proceso, con 3
alternativas en cada uno de ellos: la temperatura de
proyeccion, que fue de 200, 250 y 300 °C, la distancia de
proyeccion, con 20, 30 y 40 mm y finalmente la presion
del gas, de 4, 4.5 y 5 bares. Los rangos utilizados en esos
factores han sido obtenidos a partir de pruebas realizadas
en el equipo empleado y de la bibliografia existente sobre
la proyeccion térmica en frio en otros polimeros
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termoplasticos [3,6]. La ubicacion de los puntos en este
disefio de experimentos se esquematiza en la Figura 3,
constando del punto central de un cubo y los puntos
medios de sus lados, necesitando un total de 15 probetas.
Es importante mencionar que se empled como gas
portador aire y se mantuvo constante la velocidad de
proyeccion en 25 mm/s.

=
5 1
N | |
Presidn u &
(bar)
= 40
30
4 = 20 Distancia (mm
200 250 300 ( )

Temperatura (°C)

Figura 3. Localizacion de las ejecuciones experimentales
en el espacio definido por los factores en el diseiio Box-
Behnken.

Posteriormente, las probetas de PETG con el
recubrimiento se sometieron a un analisis dptico en una
lupa MOTIC SMZ-168TL y medidas de conductividad
mediante un multimetro Fluke 287.

Los ensayos mecéanicos en las probetas con y sin
recubrimiento metalico han sido realizados a 21 °C
siguiendo las directrices de la norma ASTM D638, en
una maquina universal electromecanica de ensayos
mecanicos MTS Alliance RF/100 y a una velocidad de
desplazamiento de puente de 5 mm/min. La fuerza se
midi6 con una célula de carga de = 5 kN, y la
deformacion axial con un extensometro de contacto MTS
634.12F-54.

3. RESULTADOS

3.1. Caracterizacion fisica.

La Tabla 3 muestra los parametros de proyeccion
empleados en cada probeta, apareciendo subrayadas y en
negrita las probetas en las que se ha observado un
recubrimiento continuo mediante el analisis 6ptico. Por
el contrario, los medios utilizados para la medida de
conductividad, realizadas en multiples puntos, no han
permitido obtener un valor numérico concreto. Esto
puede deberse a la utilizacion de un polvo metalico con
un alto contenido en particulas cerdmicas, las cuales,
pueden actuar como obstaculos que inhiban el paso de
corriente eléctrica.

Tabla 3. Probetas utilizadas junto con los parametros de
proyeccion termica en frio de temperatura y presion del
gas y distancia de proyeccion. Las condiciones
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subrayadas y en negrita indican que las probetas
obtenidas presentan recubrimiento continuo.

Probeta | Temperatura | Presion Distancia de
(°O) (bar) proyeccién(mm)
1 200 5 30
2 200 4.5 40
3 200 4.5 20
4 250 4 40
5 200 4 30
6 300 4 30
A 300 3 30
8 250 5 40
bl 230 4.5 30
10 250 4 20
1 250 5 20
12 250 4.5 30
13 300 4.5 20
14 300 4.5 40
15 250 4.5 30

3.2. Caracterizacion mecanica.

La caracterizacion mecanica llevada a cabo ha permitido
obtener los registros de fuerza frente al desplazamiento
para cada una de las probetas fabricadas (Figura 4). Las
probetas 3, 4, 5,9 y 11 han sido descartadas puesto que
la rotura ocurri6 por un defecto generado durante la etapa
de fabricacion de la probeta termoplastica.

800 T

Fuerza (N)

Probeta

0 0.05

0.1 0.15

Desplazamiento (mm)

Figura 4. Registros fuerza-desplazamiento para las
probetas ensayadas.

Independientemente de las condiciones de proyeccion
térmica empleadas para el crecimiento del recubrimiento
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metalico, todas las curvas presentaron un
comportamiento mecanico elastico y lineal hasta rotura.
Ademas, apenas se observaron diferencias en la rigidez
de las distintas probetas metalizadas.

A partir de los registros fuerza-desplazamiento, se
determiné la tensién nominal y la deformacién axial,
mostradas en la Figura 5. Como se observa, la tension
remota maxima tiene valores de entre 10 y 15.6 MPa,
mientras que la deformacién oscila entre el 0.6 y el 0.9
%. Los ensayos llevados a cabo en probetas sin
recubrimiento (incluido en trazo negro discontinuo en la
Figura 5) arrojaron valores de la una tension de rotura de
12.2 £ 0.5 MPa y una deformacion a rotura de 0.67 +
0.03%, lo que se encuentra dentro del rango obtenido en
las probetas con recubrimientos de Al-ALOs.

16

14

12

10 Probeta 7

Tensién (MPa)

......... Sin recubrimiento
I

0.008

0 0.002 0.004 0.006 0.01

Deformacién

Figura 5. Tension nominal frente a deformacion de las
probetas de PETG con recubrimiento metdlico obtenido
con distintas condiciones de proyeccion y de una probeta
sin recubrimiento.

Con el objetivo de establecer una relacion entre los
parametros de proyeccion térmica y las cargas de rotura,
la Figura 6 muestra los datos de la fuerza de rotura
obtenidos en funcidn de la temperatura y presion del gas
portador y la distancia de proyeccion. En primer lugar,
cuando se analiza el efecto de la presion del gas portador,
se observa que los mejores resultados se obtuvieron para
una presion de 4.5 bares, seguidos de los resultados a 5
bares, siendo las proyectadas con presion de 4 bares las
que presentaron los valores de la carga de rotura mas
bajos. Respecto al efecto de la distancia de proyeccion,
se observo que en general distancias mas pequefias de
proyeccion en combinacion con temperaturas elevadas
proporcionaban los valores mas elevados de la fuerza de
rotura.

200

900
800 r
A
— L .
z 700
© ]
2
e
o 600
° -
©
N ]
s
e |
-
500 | .
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Presion (bar) Distancia de proyeccion (mm)
H>5 W45 W4 €40 A 30 W20
400 L L | L L L | L L L |
200 250 300
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Figura 6. Fuerza de rotura de las probetas entalladas
frente a la temperatura del gas portador incluyendo las
presiones del gas portador (5 bares=azul, 4.5 bares=
verde y 4 bares=rojo), y las distancias de proyeccion
representando con marcadores rombicos 40 mm,
triangulares para 30 mm y cuadrados para 20 mm.

4. DISCUSION

Ante la falta de conductividad obtenida en todas las
probetas y la similitud entre las cargas maximas a rotura
obtenidas en los ensayos de caracterizacion mecéanica en
las diferentes probetas, no se han podido emplear esos
parametros para obtener una deseabilidad adecuada en
los parametros de proyeccion térmica en frio del
recubrimiento. Por tanto, se ha realizado una

categorizacion en 5 niveles basada en el analisis Optico
realizado, formando parte del primer nivel las probetas
con un recubrimiento casi inapreciable y las del quinto
nivel las probetas con un recubrimiento continuo y
homogéneo en apariencia, como se observa en la
fotografia de la Figura 7.

Figura 7. Fotografia de probetas de PETG con
recubrimiento representativas de cada una de las
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categorias en han los

recubrimientos.

las que se clasificado

Esta clasificacion se presenta en la Tabla 4, donde se
puede observar que los mejores resultados son los
obtenidos para la temperatura de 300 °C,
independientemente de la distancia y la presion, seguidos
de los proyectados a 250 °C.

Tabla 4. Clasificacion de probetas segun la calidad
visual de su recubrimiento.

Categoria Probetas
I. Recubrimiento escaso 1,4,5
II. Recubrimiento discontinuo 2,3.,8
II1. Recubrimiento continuo 9,10,12
IV. Recubrimiento continuo
. X 6,11,15
semihomogéneo
V. Recubrlmlen‘fo continuo y 7.13.14
homogéneo

Esta clasificacion también permite fijar como presion
optima 4.5 bares, pudiendo eliminar esa variable en el
disefio de experimentos. Como resultado se obtiene la
funcion de deseabilidad que se representa en la Figura 8.
Se puede observar que los ensayos mas favorables son
siempre los realizados a mayores temperaturas y ademas
existe una tendencia menos acusada a aumentar cuanto
menor sea la distancia hasta el sustrato.

Grafico de deseabilidad
Presion=4.51

Deseabilidad
. 0.0
. 0.1

Deseabilidad

» 250 280 300
28 3 240

Distancia Temperatura

36 49 200 2%°

Figura 8. Superficie de deseabilidad obtenida para una
presion de 4.51 bares en funcion de la distancia y
temperaturas empleadas en la proyeccion térmica en frio
de Al-A1,0;3 sobre PETG.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha abordado el efecto de los parametros
de la técnica de proyeccidn térmica en frio para generar
una capa metalica a partir de polvo Al-Al,Os3 en la
caracterizacion mecanica de probetas del polimero
termoplastico PETG procesado mediante la técnica de
fabricacion aditiva de deposicion por filamento fundido.
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Los parametros de proyeccion se modificaron siguiendo
un disefio de experimento Box-Behnen en los que la
temperatura se vari6 entre 200 y 300 °C, la distancia entre
20 y 40 mmy la presion entre 4 y 5 bares. Las principales
conclusiones que se han extraido del estudio son:

- Para las condiciones analizadas y a pesar de la
presencia de un recubrimiento continuo a nivel
visual, la falta de conductividad eléctrica indica que
las particulas ceramicas pueden impedir el paso de
corriente en los recubrimientos.

- Del rango de condiciones de proyeccion
analizadas, las cargas de rotura mas elevadas se
obtuvieron para la temperatura del gas portador mas
elevada, 300 °C, siendo la presion mas favorable la
de 4.5 bares. En cambio, las cargas de rotura mas
bajas se obtuvieron para la presion del gas portador
de 5 bares. Atendiendo al estudio realizado, no se
obtuvieron resultados concluyentes sobre el efecto
de la distancia de proyeccion.
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RESUMEN

Los hidrogeles de poliacrilamida-alginato son materiales bifasicos con una estructura polimérica y un porcentaje
considerable de agua en su interior. Presentan numerosas aplicaciones en el campo de la biomedicina y la bioingenieria
y exhiben un comportamiento mecanico complejo en el que se mezclan grandes deformaciones, no linealidad y
dependencia del tiempo. El comportamiento en fractura es menos conocido y en este trabajo se incluyen los resultados de
una primera aproximacion a la medida de la resistencia a la fractura de estos hidrogeles, en la que se comparan
metodologias propias de materiales elastico no lineales, como los elastomeros, con métodos mas generales de la mecanica
de fractura no lineal. Los resultados obtenidos permiten valorar la validez de las diferentes metodologias y extraer
conclusiones sobre el efecto de la adicion de alginato en la resistencia a la fractura.

PALABRAS CLAVE: fractura, hidrogeles de poliacrilamida-alginato.

ABSTRACT

Polyacrylamide-alginate hydrogels are biphasic materials with a polymeric structure and a considerable percentage of
water inside. They present numerous applications in the field of biomedicine and bioengineering and exhibit a complex
mechanical behavior in which finite deformations, non-linearity and time dependence are mixed. Fracture behavior is less
well known, and this work includes the results of a first approximation to the measurement of the fracture resistance of
these hydrogels, in which methodologies typical of non-linear elastic materials, such as elastomers, are compared with
more general methods of nonlinear fracture mechanics. The results obtained allow us to evaluate the validity of the
different methodologies and draw conclusions about the effect of the addition of alginate on the resistance to fracture of
polyacrylamide.

KEYWORDS: fracture, polyacrylamide-alginate hydrogels

1. INTRODUCCION describen parcialmente el comportamiento mecanico de
los hidrogeles [4], aunque ain es necesario trabajar,
Los hidrogeles son materiales bifasicos compuestos por especialmente en el terreno experimental, para disponer
una red polimérica con una gran cantidad de agua en su de modelos generales que describan adecuadamente el
interior. Esta capacidad de contener agua da lugar a una comportamiento en un amplio escenario de casos de
elevada biocompatibilidad y, en consecuencia, presentan carga, tamaflos y modos de solicitacion. En cuanto a la
numerosas aplicaciones en el campo de la bioingenieria resistencia a la fractura, el conocimiento generado es
y la biomedicina. Se han utilizado hidrogeles como mucho menor y la primera cuestion que se plantea es la
portadores de medicamentos, como andamios para la metodologia mas adecuada para determinar la resistencia
ingenieria de tejidos o como modelos de materiales a la fractura de estos materiales [5]. Este es precisamente
biologicos [1, 2]. Adicionalmente, la posibilidad de el objetivo principal de este trabajo: comparar los
combinar acciones mecanicas con estimulos quimicos, resultados de la energia de fractura obtenidos al aplicar
térmicos, eléctricos o magnéticos han permitido métodos especificos para elastdomeros (materiales
desarrollar actuadores blandos con aplicaciones en la elastico no lineales incompresibles) con los resultados
electronica y robotica flexible, con gran futuro en la provenientes de aplicar la mecanica de la fractura elastica
industria del cuidado de personas [3]. En muchas de estas no lineal.
aplicaciones  las  propiedades  mecéanicas  son
especialmente relevantes. Existe numerosa bibliografia El estudio se ha realizado sobre hidrogeles de base
sobre la utilizacion de modelos del continuo que poliacrilamida a los que se ha afadido alginato para
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incrementar su resistencia a la fractura. El estudio del
efecto de la adicion de alginato constituye el segundo
objetivo de la investigacion.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Materiales

Las muestras de hidrogel de alginato/poliacrilamida se
sintetizaron siguiendo el método de dos pasos descrito
por [6]. El entrecruzamiento covalente de las cadenas de
polimero de acrilamida y el entrecruzamiento idénico de
las cadenas de alginato se llevo a cabo en dos etapas. En
la primera etapa, se prepara una disolucion 1,98 M en
agua milli-Q de acrilamida a la que se afiadio acido
alginico en proporciones de 1:6 y 1:9 respecto al peso de
acrilamida, dando de este modo hidrogeles con diferentes
concentraciones de alginato (tabla 1). Una vez disuelto,
se afiade el reticulante covalente de la red de
poliacrilamida N, N'-Metilenobisacrilamida siguiendo
una composicion 15% T - 0,6% C segln las ecuaciones
descritas por Chirani et al. (2015) [7] y Denisin et al.
(2016) [8]. La solucion precursora se coloca en un
desgasificador durante 30 min a una presion de vacio de
alrededor de 732 mmHg para eliminar las burbujas de
aire introducidas durante la mezcla. A continuacion, se
afladen los iniciadores de la reaccion de entrecruzamiento
covalente de la red de poliacrilamida N, N, N’, N’-
Tetrametiletilendiamina y Persulfato de Amonio en una
proporcion de 0.0046 y 0.0045 el peso de acrilamida,
respectivamente. En este momento comienza la
polimerizacion y la solucion se vierte en un molde
cuadrado con bases de vidrio de 120x120x1 mm3.
Transcurridas 24 horas, se desmoldea las piezas
obteniendo de este modo peliculas de 1 mm de espesor.
Las  muestras son  consistentes debido al
entrecruzamiento covalente de la acrilamida, sin
embargo, el acido alginico atn no ha sido entrecruzado
fisicamente y es necesaria una segunda etapa de curado.
En la segunda etapa, se prepara una solucion 0,5 M de
Sulfato de Calcio de alta pureza en agua milli-Q. Las
peliculas se depositan en la soluciéon durante 24 horas,
permitiendo que los iones Ca*" se difundan en las
muestras, dando lugar al entrecruzamiento idnico del
acido alginico.

También se prepararon peliculas de hidrogel de
poliacrilamida sin adiccion de alginato. Se sigue una

alginato/poliacrilamida a excepcion de la adiccion de
acido alginico. No sera necesario realizar la segunda
etapa de curacion, pues no habra enlaces i6nicos.

2.2. Caracterizacion a fractura

La caracterizacion a fractura fue realizada en probetas
tipo “pure shear” (Figura 1) con las siguientes
dimensiones nominales: espesor, ¢, de 1 mm, anchura, [,
de 10 mm, y longitud, /, de 100 mm. Las grietas afiladas
fueron insertadas con una cuchilla siendo la longitud
nominal de la grieta inicial, a, de 25 mm.

<a—>|

| |
~ 7 ™

¢

Figura 1. Probeta “pure shear” para la
caracterizacion a fractura de hidrogeles.

Los ensayos fueron realizados en una maquina
electromecanica universal de ensayos mecanicos MTS
RF/100 en control de desplazamiento a una velocidad de
I mm/min. La fuerza se medi6 con célula de carga de +
100 N.

La energia de fractura de las probetas pure shear puede
ser determinada a partir de dos aproximaciones. Una de
ellas es la basada en la energia de desgarro propuesta por
Rivlin y Thomas [9-10]:

G = wl, (1)
siendo ® la densidad de energia de deformacion
correspondiente a la region de cortante puro de la probeta
de fractura, y que puede obtenerse a partir de un ensayo
en probetas tipo pure shear con a=0. En esta
aproximacion, la energia especifica de rotura es
independiente de la longitud de grieta pues al ser esta
mayor que l,, los efectos de borde pueden despreciarse,
y el problema puede aproximarse al de una placa de
anchura infinita [11]. La otra aproximacion es la basada
en la Mecanica de la Fractura [12]:

composicion base de 15% T - 0,6% C, dando lugar a un U 2
hidrogel puramente covalente. En este caso se sigue el G= t(l —a)
mismo proceso que en el caso de los hidrogeles de
Tabla 1. Materiales sintetizados en funcion de su red covalente e ionica.
Red covalente Red idnica
Material % de Polimero | % de entrecruzamiento Relacion Disolucion Ca**
(%T) (%C) alginato/acrilamida (M)
15T-06C 15 0,6 -
ALG-15T-06C-9 15 0,6 1:9 0,5
ALG-15T-06C-6 15 0,6 1:6 0,5
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donde U es la energia obtenida como el area bajo la curva
fuerza-desplazamiento en el momento del inicio de la
propagacion. Ademas, se obtuvieron las curvas G-R en
las que se represent6 el valor de G frente al crecimiento
estable de grieta Aa=a-ay, el cual fue medido en superficie
mediante medios Opticos. La curva G-R se ajusto a una
ley potencial del tipo

G = CAd" 3)

con N<I.
2.3. Caracterizacion del campo de deformaciones

El campo de deformaciones se obtuvo mediante la
técnica de la Correlacion Digital de Imagenes. Para ello,
se empled un video extensometro Correlated Solutions
VIC 2D. Las probetas a ensayar requirieron de una
preparacion superficial previa al ensayo. Se aplico una
neblina de pintura negra resistente al agua por medio de
un aerografo para generar un patrén de puntos
distribuidos al azar con un elevado contraste con respecto
del fondo.

4. RESULTADOS Y DISCUSION

La Figura 2 muestra las curvas fuerza-desplazamiento
obtenidas de los ensayos de fractura en los hidrogeles de
poliacrilamida, 15T-06C, y en los hidrogeles con una
relacion alginato/acrilamida de 1:6, ALG-15T-06C-6, y
de 1.9, ALG-15T-06C-9. Los hidrogeles de
poliacrilamida presentaron un comportamiento semi-
fragil altamente inestable, mientras que los hidrogeles de
poliacrilamida  con alginato ~ mostraron  un
comportamiento no lineal y una mayor estabilidad en la
rotura. Los materiales mas resistentes a la fractura fueron
los hidrogeles con una relacion alginato/acrilamida de
1:6, seguido de los hidrogeles con una relacion
alginato/acrilamida de 1:9 y, por tultimo, los hidrogeles
de poliacrilamida, confirmando que la presencia de
alginato es un factor que mejora el comportamiento a
fractura. En todos los materiales, el inicio de la
propagacion se produce claramente antes del méximo de
la curva fuerza desplazamiento. El instante preciso del
inicio de la propagacion se ha identificado a través de las
imagenes de videoextensometria, que también han
permitido determinar el grado de enromamiento de la

grieta inicial durante el proceso de fractura, recogidas en
la Figura 3.

—<—15T-06C -
—+&—15T-06C -
—<— 15T-06C -
—=—15T-06C -
3 [ —<—ALG-15T-06C-6 -
| —F—ALG-15T-06C-6 -
[ ——ALG-15T-06C-6 -
r —H—ALG-15T-06C-6 -
[ —e— ALG-15T-06C-9 -
r —®— ALG-15T-06C-9 -
2 [ ——ALG-15T-06C-9 -
[ —*— ALG-15T-06C-9 -

BWN =

BON-_2BON =
T 4
1

Fuerza (N)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Desplazamiento (mm)
Figura 2. Curvas fuerza-desplazamiento obtenidos de
los ensayos de fractura en los hidrogeles objeto de
estudio.

La Figura 4 muestra las curvas de resistencia a la fractura
G-R de los hidrogeles objeto de estudio y en la tabla 2 se
recogen los parametros de fractura obtenidos siguiendo
la metodologia de los elastomeros (ecuacion (1)) y la
metodologia de la Mecénica de la Fractura (ecuacion
(2)). Ademas de la energia especifica de fractura asociada
al inicio de la propagacion de la fisura, obtenida segtn la
ecuacion (1), GE, y la ecuacion (2), GMF, se muestran los
parametros C y N de la curva de resistencia a la fractura
(ecuacién (3)) y el radio, p, de la grieta en el instante
correspondiente al inicio de la propagacion de la fisura
(Figura 3). Asi mismo, se ha incluido el valor de la
deformacion en la direccion de la carga, medida en el
instante de la propagacion de la fisura en la zona de la
probeta que puede considerarse en un estado de cortante
puro (pure shear), €.

En primer lugar, se observa que cuanto mayor es la
proporcion de alginato/acrilamida, el radio de la grieta en
el instante del inicio de la propagacion de la fisura es
mayor (Figura 3), asi como la deformacion axial en la
zona de cortante puro. No obstante, las diferencias entre

Tabla 2. Parametros de fractura de los hidrogeles objeto de estudio: radio de la grieta en el instante de la propagacion

de la fisura, p, deformacion de la probeta pure shear con ap=0 en el instante del inicio de la propagacion de la fisura,

& energia especifica de fractura segun la metodologia de los elastomeros, G, (ecuacion (1)) energia especifica de
fractura segun la metodologia de la Mecdnica de la Fractura, GMF, (ecuacion (2)) pardmetros Cy N de la curva G-R

(ecuacion (3)).

Material p (mm) Método elastomeros Mecanica de la Fractura

e (%) G J/m?) | GYF (J/m?) C N
15T-06C 0.75+0.03 1741 47+0.8 45+1.0 | 0.005+0.001 | 0.041 +£0.015
ALG-15T-06C-6 1.0+0.2 28+2 56+9 49+6 0.060+0.007 | 0.20+0.03
ALG-15T-06C-9 0.6+0.2 2242 17+2 17+3 0.022+0.004 | 0.25+0.05
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los hidrogeles de poliacrilamida y de alginato/acrilamida
con la relacion 9:1 no es muy significativa.

En segundo lugar, los valores de las energias especificas
de fractura determinados segiin ambas metodologias (la
propia de los elastomeros y la mas general de la mecanica
de la fractura) son muy similares. Esto indica que la
hipotesis de incompresibilidad en la que se basa la
ecuacion (1) y la propia configuracion geométrica de la
probeta de pure shear, describe con bastante precision el
comportamiento de este tipo de materiales. Los autores
han determinado los coeficientes de Poisson de esta

15T-06C

5 mm
—

ALG-15T-06C-6 Instante inicial

5 mm
—

ALG-15T-06C-9

5 mm
—

Instante inicial

Instante inicial

familia de hidrogeles de poliacrilamida, confirmando la
cercania a la incompresibilidad [13].

La doble red de los hidrogeles de poliacrilamida alginato
es mas rigida y admite una mayor capacidad de
deformacion, por lo que necesita mayor energia para
alcanzar la condicion de iniciacion. Esto se traduce en los
valores mostrados en la tabla 2, donde se observa que
energia de fractura aumenta un orden de magnitud al
comparar los resultados de los hidrogeles de
poliacrilamida con los de poliacrilamida/alginato con
mayor concentracion de este componente (relacion 1:6).
La presencia de alginato transforma el proceso de rotura

15T-06C Inicio propagacion

5 mm
—

ALG-15T-06C-6 Inicio propagacion

5 mm
—

ALG-15T-06C-9 Inicio propagacion

5 mm
—

Figura 3. Evolucion del radio de la grieta, p, durante el ensayo de fractura desde el instante inicial al momento del
inicio de la propagacion de la fisura de los hidrogeles objeto de estudio.
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de inestable a estable con unos exponentes en el ajuste de
las curvas G-R que son mucho mayores (un factor de 5)
que en el caso de los hidrogeles de poliacrilamida.

140 ———— —r—T— — T
F —e— 15T-06C - 1
120 —+&=— 15T-06C - 2
r —— 15T-06C - 3
—=— 15T-06C - 4

—— ALG-15T-06C-6-
—+— ALG-15T-06C-6-
—— ALG-15T-06C-6-
—fH— ALG-15T-06C-6-
—e&— ALG-15T-06C-9-
—&— ALG-15T-06C-9-
—&— ALG-15T-06C-9-
—&— ALG-15T-06C-9-

100 |

80 |

G (I/m?)

PONDWN =

60

40

0 10 20 30 40
Aa (mm)

Figura 4. Curvas de resistencia a la fractura G-R de los

hidrogeles objeto de estudio.

5. CONCLUSIONES

Los ensayos realizados en los hidrogeles de
poliacrilamida con distintos contenidos de alginato
permiten extraer las siguientes conclusiones:

- Las metodologias especificas de los materiales
elastoméricos proporcionan valores de la energia
especifica de fractura similares a los obtenidos
siguiendo la metodologia de la mecanica de la
fractura no lineal.

- La presencia de alginato aumenta en un orden de
magnitud la energia especifica de rotura en la
iniciacion en los hidrogeles de poliacrilamida. Estos
valores son una consecuencia de la mayor rigidez y la
mayar capacidad de deformacion del material.

- El contenido de alginato favorece la estabilidad del
proceso de propagacion de grieta en el hidrogel.
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RESUMEN

Los propulsantes solidos de material compuesto son uno de los materiales energéticos mas comunes en la industria de la
propulsion de misiles y cohetes. Dados los largos periodos de almacenamiento de los motores es necesario evaluar su
envejecimiento. Para simular los efectos del envejecimiento natural en tiempos razonables, surge la necesidad de utilizar
envejecimientos acelerados. En este trabajo se ha evaluado la integridad estructural de propulsantes s6lidos de material
compuesto formados por una matriz de polibutadieno carboxiterminal (CTPB) cargado con un 54%wt de particulas
oxidantes de perclorato amoénico (AP) sometidos a diferentes tiempos de envejecimiento por 0zono, cuya propuesta como
agente de envejecimiento se muestra mas adecuado al proceso de exposicion al ambiente para estos materiales. Por ello,
se determinaron las propiedades viscoelasticas mediante ensayos de relajacion y las propiedades a fractura aplicando la
metodologia de la mecanica de la fractura viscoelastica.

PALABRAS CLAVE: fractura viscoelastica, envejecimiento por ozono, propulsante so6lido de material compuesto

ABSTRACT

Composite propellants are one of the most common energetic materials in the rocket and missile propulsion industry. Due
to the long periods of storage of motors, aging may affect their mechanical performance. To simulate the effects of natural
aging in reasonable times, the need to use accelerated aging arises. In this work, the structural integrity of solid composite
propellants formed by a matrix of carboxyterminal polybutadiene (CTPB) filled with 54%wt of ammonium perchlorate
(AP) oxidising particles subjected to different times of aging by ozone has been evaluated. Ozone is proposed as a suitable
aging agent as its effect is more comparable to that caused by exposition to the atmosphere for these materials. For this
reason, the viscoelastic properties were determined by means of relaxation tests and the fracture properties by applying
the methodology of viscoelastic fracture mechanics.

KEYWORDS: viscoelastic fracture, ozone ageing, solid composite propellants
1. INTRODUCCION oxigeno y humedad al grano en la camara de combustion,

produciendo una oxidacion del propulsante [4].
Los motores de propulsante solido de tipo compuesto

suponen una de las tecnologias de propulsion mas Tradicionalmente, los procesos de envejecimiento de
extendidas y maduras de las industrias militar y motores se han realizado térmicamente [5], pero este tipo
aeroespacial [1,2]. Durante la vida en servicio de los de envejecimiento no es capaz de simular todos los tipos
motores, estos se ven sometidos a largos periodos de de dafio que sufre el grano del motor durante su
almacenamiento, transportes y reubicaciones, por lo que almacenamiento y transporte.

se ven afectados por variaciones de temperatura entre

dias y noches, estaciones o climas, por vibraciones En el ambito mas genérico de los elastomeros, una de las
durante los transportes, por efectos de la gravedad y propiedades importantes respecto a la resistencia al
otros [2,3], de manera que se inducen defectos en el seno deterioro por exposicion al ambiente es la resistencia ante
del grano en forma de grietas. Ademas, esto puede el ozono [6], siendo relevante en el caso de los cauchos
producir que la carcasa del motor pierda estanqueidad y polibutadienos [7], el material mas empleado como
sea mas permeable al aire ambiente, exponiendo a ligante en la industria de la propulsion solida. Aunque la

exposicién ante 0zono no sea un envejecimiento habitual
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empleado con los propulsantes, existe una patente (y
otros modelos de utilidad) sobre el envejecimiento de
propulsantes con ozono [8]. Como alternativa para
simular los dafios producidos por los efectos de la
presencia de oxigeno en la camara de combustion, se ha
empleado en este trabajo la exposicion de propulsante
solido de tipo compuesto ante ozono.

Por otra parte, unas de las caracteristicas mas relevantes
del grano de propulsante es su integridad mecanica. La
presencia de defectos en el seno del grano produce
alteraciones de la superficie de combustion y, por tanto,
modifica la curva de empuje disefiada para el motor;
derivando en un comportamiento impredecible del misil
o cohete [3,9]. Debido a que los defectos principales
provocados durante la vida en servicio de los motores
producen grietas y huecos en el grano de propulsante
solido, es necesaria la evaluacion de la integridad
mecanica del grano a través de la Mecanica de la
Fractura. Este es un hecho de especial relevancia, ya que
el estudio de este tipo de materiales fue la motivacion
para el desarrollo de la rama de la Mecénica de la
Fractura Viscoelastica [9].

En este trabajo se analizan los efectos del envejecimiento
de propulsantes solidos de material compuesto de un
motor de aceleracion con ozono empleando la
metodologia de la Mecanica de la Fractura Viscoelastica
desarrollada por Schapery [10].

2. MARCO TEORICO

El propulsante solido de tipo compuesto es un material
con un comportamiento mecanico complejo. Esto se debe
a la naturaleza diversa de sus componentes: ligante
elastomérico, carga oxidante en forma de particulas
ceramicas, carga combustible en forma de particulas
metalicas (normalmente de menor tamafio) y otros
aditivos, como plastificantes, que modifican las
propiedades de la matriz y la union particula-matriz. Esta
complejidad deriva en un comportamiento no lineal del
propulsante, lo que hace necesario el empleo de la
integral J para la evaluacion a fractura. Sin embargo, otra
peculiaridad que presentan estos materiales es su
naturaleza viscosa, que proviene de la presencia de la
matriz elastomérica, la cual juega un papel importante en
la integridad estructural del propulsante. Este hecho hace
que la integral J, desarrollada para materiales que no
presentan dependencia del tiempo, deje de ser adecuada
para la evaluacién de la integridad estructural del
propulsante, siendo necesario el uso de la integral J
viscoelastica, J,,, desarrollada en el marco de la Mecanica
de la Fractura Viscoelastica, y definida por [10]

nU,

J =W —ag)

)

donde B es el espesor de la probeta, W su anchura, q, la
longitud inicial de la grieta, 1 el factor de constriccion
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dependiente de la geometria y material y U, es la energia
bajo la curva fuerza vs pseudodesplazamiento. Estos
pseudodesplazamientos se definen a través del principio
de correspondencia como el desplazamiento equivalente
elastico, u®, correspondiente a un desplazamiento real
viscoelastico, u, cuya relacion se da a través de las
integrales hereditarias

i@ tE(t —1)dt

et:
u’(t) Bt ),

2

donde Ey es el mddulo de referencia seleccionado como
el modulo instantaneo en este trabajo, E (t) es el modulo
de relajacion y t es el tiempo.

3. MATERIALES Y METODOS
3.1. Materiales

El propulsante de tipo compuesto empleado en este
trabajo procede de un motor de aceleracion. Se trata de
un motor gemelo al analizado previamente en otros
trabajos [11,12], por lo que se ha asumido que la
composicion del propulsante es la misma. Los
componentes son un oxidante en 54 wt% de perclorato
amoénico, 16 wt% de aluminio micronizado como
combustible, 3.6 wt% de plastificante pelargonato
isodecilo, empleando una matriz elastomérica de
polibutadieno carboxilo (CTPB, por sus siglas en inglés).

3.2. Envejecimiento con 0zono

El método de envejecimiento de las probetas ha
consistido en la exposicion de éstas a ozono en una
concentracion de 2.5-10° ppb. Para ello, se ha construido
una camara de ozonizacion con produccion de ozono por
descarga de corona de alto voltaje, sin control de
temperatura, por lo que el envejecimiento se ha llevado a
cabo a temperatura ambiente. Las probetas para un
determinado tiempo de exposicion, tanto de relajacion,
como de fractura, se han introducido juntas en la camara
de ozonizacion para disminuir al maximo posible las
diferencias en el envejecimiento. Los tiempos de
exposicion analizados han sido 0, 14, 21, 32 y 42 dias.

3.3. Densidad de entrecruzamiento

Se han llevado a cabo ensayos de densidad de
entrecruzamiento a muestras expuestas a ozono durante
7, 14 y 21 dias. También se han analizado muestras de
material virgen. El procedimiento de ensayo seguido ha
sido el STANAG 4581 [5]. La densidad de
entrecruzamiento, C, se ha determinado como

C_(1—5)(2—S—w5)
B S+S

3)
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donde S es la fraccion soluble determinada por la
variacion de masa relativa entre la muestra antes, W;, y
después, Ws, de la extraccion de la parte soluble, como
muestra la expresion

“

3.4. Ensayos de relajacion

Se han realizado ensayos de relajacion en una maquina
electromecanica universal de ensayos Instron 5967 en la
configuraciéon de traccion con una célula de carga de +
500 N. Para ello se han empleado probetas
paralelepipédicas de dimensiones nominales 10x10x45
mm?. Los ensayos se hicieron a temperatura ambiente,
imponiendo un 3% de deformacion durante 30 min, con
una rampa de carga de 50 mm/min. Las probetas
ensayadas fueron expuestas a ozono durante 14, 21,32y
42 dias. También se ensayaron probetas virgenes para su
comparacion. El numero de repeticiones por condicion
fue de 3.

Una vez obtenidas las curvas tension, o, vs tiempo, t, se
ha determinado la curva media para cada condicion. Esta
curva media se ha ajustado siguiendo la metodologia
propuesta por Xu et al. [13], siendo la expresion que
define la evolucion de la tension durante el ensayo de
relajacion

€ = _t
o(t) = t_z Eot — EiT; (1 —e Ti);
1

t—ty t

=
N
€0 _
o(t) = t_z Eot; — EiT; (e T
14
i=1

donde ¢, es la deformacion impuesta y t; es el tiempo
empleado en la rampa de carga, siendo ambas constantes
conocidas, y los parametros del ajuste son los modulos E;
y los tiempos de relajacion t;. De esta manera se obtiene
la funcién de relajacion, E(t), en términos de una serie
de Prony, determinada en este caso para un 4° orden (N =
4).

N
E(t) =E, + Z E;e t/T (6)
i=1

donde E,, es el valor de la funcion de relajacion a tiempo
infinito.

3.5. Ensayos de fractura

Los ensayos de fractura se llevaron a cabo en la misma
maquina Instron que la empleada en los ensayos de
relajacion, con la misma célula de carga. La
configuracion de ensayo elegida fue placa con defecto
lateral (SENT, por sus siglas en inglés) con dimensiones
nominales de 70x25x12.5 mm?® y una grieta de 10 mm
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(a/W =0.4). Los ensayos se llevaron a cabo a
temperatura ambiente y una velocidad de desplazamiento
del puente de 5 mm/min. Las probetas ensayadas fueron
probetas sin envejecer y envejecidas durante 14, 21,32y
42 dias, realizando 3 repeticiones por cada condicion.

Los ensayos fueron registrados mediante un equipo de
videoextensometria Correlated Solutions VIC2D. Las
imagenes fueron analizadas para obtener de forma
superficial el crecimiento de grieta, identificando
asimismo el inicio de la propagacion de la misma.

Por ultimo, las superficies de fractura fueron examinadas
mediante microscopia electronica de barrido con un
microscopio Hitachi S-3400 N.

4. RESULTADOS Y DISCUSION
4.1. Envejecimiento con 0zono

Tras la exposicion de las probetas de propulsante al
ozono, éste sufre una transformacion de su superficie,
volviéndose ésta pulverulenta y cambiando de color de
negro a gris claro (ver Figura 1), como consecuencia de
la exposicion ante oxigeno y/o humedad [4]. A partir del
dia 7 de exposicion, el color de la probeta se mantiene
inalterable. Como ejemplo, se han recogido fotografias
de la superficie para 0, 2, 4 y 15 dias de exposicion en la
Figura 1.

Figura 1. Evolucion de la superficie de las probetas de
propulsante con el tiempo de exposicion al ozono.

Ademas, se han registrado las medidas y el peso de las
probetas antes y después del envejecimiento (ver Tabla
1). Para los dias de exposicion analizados, las
dimensiones de las probetas se incrementan en 0.2 mm
aproximadamente, independientemente de los dias de
exposicion. Esto se puede relacionar con lo observado en
la morfologia mostrada en la Figura 1, puesto que, a partir
de los 7 dias de exposicion no se observan cambios en la
superficie. En cuanto a la variacion de masa, el
envejecimiento por ozono produce un aumento de la
misma. No obstante, esa variacion pasa por un maximo a
los 21 dias para volver a disminuir. Esto se puede
explicar por la competencia entre la absorcién de atomos
de oxigeno durante la oxidacién con el ozono y la
migracién de componentes del propulsante. Durante el
proceso de envejecimiento, las probetas se han soportado
sobre un papel blanco, observandose un exudado sobre el
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papel, tanto mayor cuanto mayor era el tiempo de
exposicion al ozono.

Tabla 1. Variacion de masa relativa, Am, y variacion
del espesor y anchura de las probetas, Ae, para los
distintos tiempos de exposicion en ozono.

e e
(1}
(dias) (%) (mm)
14 0.07 £0.01 0.20+0.02
21 0.12+0.01 0.24 £ 0.03
32 0.04 + 0.01 0.23 +0.02
42 0.01+0.01 0.21+0.02

4.2. Densidad de entrecruzamiento

En la Figura 2 se muestra la evolucion de la densidad de
entrecruzamiento con el tiempo de exposicion de las
muestras al ozono. Como se preveia, el ataque con 0zono
provoca una reduccion en la densidad de
entrecruzamiento. Ademas, la relacion entre la densidad
de entrecruzamiento y el envejecimiento se puede
establecer como una relacion lineal.

FT T T T
y=-0.079x + 4.53 ]
R?=0.999 3

@ w w w A~ A A A
N A ® ® o N A O
B ama B A A

Densidad de entrecruzamiento
w

°

—

N

®
T
1

0 7 14 21
Tiempo de exposicion (dias)

Figura 2. Evolucion de la densidad de entrecruzamiento
con el tiempo de exposicion al ozono.

4.3. Relajacion

Las curvas experimentales de relajacion, tension frente a
tiempo, se muestran en la Figura 3, donde la linea sélida
muestra la curva media para cada tiempo de exposicion y
la banda indica la desviacion estandar. Se puede observar
que el envejecimiento por ozono produce una reduccion
de larigidez de las probetas. Este resultado se muestra en
concordancia con los resultados obtenidos de la densidad
de entrecruzamiento, pues un menor nivel de densidad de
entrecruzamiento del elastdmero ligante se traduce en un
menor nimero de puntos de enlace de las cadenas
poliméricas, lo que deriva en un material mas flexible.
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De las funciones de relajacion obtenidas tras el ajuste a
las curvas medias tension vs tiempo mostradas en la
Figura 3, en la Tabla 2 se recogen el mddulo instantaneo,
E(t = 0) = E,, y el mddulo de equilibrio, E,. Ambos
modulos disminuyen tras el envejecimiento. No obstante,
s6lo el modulo instantaneo sufre un descenso continuo
con el grado de envejecimiento, ya que el médulo de
equilibrio parece llegar a un valor asintdtico tras ser
envejecido.

T T T T T T T T T T
0.16 |- Sin envejecer| 7]
— 14d
0.14 | 21d 4
—32d
012 L 42 d -
gf‘

\%0.10 - -

c

' 0.08 | 3

[%2]

5]

2 0.06 F ]
0.04 | ]
0.02 | 3
000 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Tiempo (s)

Figura 3. Curvas experimentales tension vs tiempo de
los ensayos de relajacion.

Tabla 2. Modulo instantaneo y de equilibrio del ajuste a
una serie de Prony de 4° orden de las curvas medias de
los ensayos de relajacion.

Grado de envejecimiento

Sin 14d 21d 32d 42d

envejecer
E, (MPa) 6.8 46 44 41 38
E., (MPa) 2.2 15 13 14 13

4.4. Fractura

Las curvas fuerza frente a pseudodesplazamiento de los
ensayos de fractura se muestran en la Figura 4, donde la
linea solida representa la curva media y la banda la
desviacion estandar. Se observa que la exposicion al
ozono produce una pérdida de la capacidad resistente de
las probetas. Ademas, esta pérdida aumenta con el tiempo
de exposicion al ozono, teniendo en cuenta la dispersion
que muestran las probetas envejecidas durante 32 dias.

En la Tabla 3 se recogen los valores de la integral J
viscoelastica para la iniciacion de la propagacion de la
grieta, [, .. Esta energia de fractura disminuye con el
tiempo de exposicion al ozono. Esta tendencia esta
alineada con la densidad de entrecruzamiento, pues un
menor numero de enlaces supone una menor cantidad de
energia necesaria para propagar la grieta a través de la
matriz.
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100 = LI L A través de la exploracion de las superficies de fractura
T ﬂ"de"vejecer (Figura 7) se ha determinado que el envejecimiento con
so L[ 214 ] ozono no modifica el mecanismo de propagacion de la
I 23 g grieta, el cual se produce por el desgarro de la matriz. No

obstante, cuanto mayor es el tiempo de exposicion, se
producen un mayor nimero de grietas y huecos (indicado
con flechas blancas en la Figura 7) dando lugar a una
mayor rugosidad de la superficie de fractura. Al mismo
- tiempo, se ha observado que la unidn entre particulas y
matriz se ha debilitado con la exposicion al agente
oxidante, puesto que se ha encontrado un mayor nimero
7 de particulas no recubiertas por matriz cuanto mayor es
el tiempo de exposicion, es decir, se induce dewetting al
romper esas uniones, tal y como se indica con flechas

60

Fuerza (N)

40}

20

0 1 5 3 4 5 5 blancas en la Figura 6. Esta ruptura de uniones particula-
matriz es una de las contribuciones a la disminucion de
la energia empleada en la propagacion de la grieta, tal y
como se ha mostrado en la Figura 5.

Pseudodesplazamiento (mm)

Figura 4. Curvas experimentales fuerza vs
pseudodesplazamiento de los ensayos de fractura.

Tabla 3. Integral J viscoelastica en la iniciacion de la
propagacion de la fisura.

Tiempo de exposicion Jve
(dias) (kJ/m?)
Sin envejecer 0.34+0.01
14 0.29+0.01
21 0.27+0.03
32 0.27+0.03
42 0.24 +0.02

En la Figura 5 se presentan las curvas de resistencia en
las que se representa la integral J viscoelastica, J,,, frente
al crecimiento de grieta, Aa, para cada una de las probetas
ensayadas. En consonancia con las curvas fuerza frente a
pseudodesplazamiento, las curvas de resistencia se
desplazan hacia la zona de menores energias a medida
que aumenta el tiempo de exposicion al ozono.

Figura 6. Detalle de una particula de perclorato
amonico que presenta una superficie limpia y
dewetting.

T T T T T 5. CONCLUSIONES

10} - o -
" ". ® En este trabajo se ha caracterizado la integridad de
u A °® R propulsante sélido de material compuesto envejecido con
08 . a® ", A _‘ . exposicion a ozono. Se ha determinado que durante el
— N .'OAA L envejecimiento con ozono se produce un aumento de la
[ ] . .y , . .y
£ e 'l A “ masa por la captacion del oxigeno durante la oxidacion
sy . . . .
206l % d' Le i de la matriz, mientras que al mismo tiempo se produce
-~ - A’-Af é B Noenvejecido-1 W 14 dias-1 una reduccion de la masa por la migracion de
l. ® Noenvejecido-2 ® 14dias-2
* A Noenvejecido-3 A 14 dias-3 componentes.
= 21dias-1
0.4 ® 21dias-2 ® 32dias-2| . . . .
A 21dias-3 A 32dias-3 Las propiedades densidad de entrecruzamiento, integral
. odes-) J viscoeléstica en la iniciacion de la propagacion, curvas
A 42dias-3 de resistencia y el modulo instantaneo disminuyen con el
02 1 1 1

5 3 4 tiempo de exposicion al ozono. Esta caida en las
propiedades se relaciona entre si debido a que un menor
grado de entrecruzamiento supone una menor necesidad
de energia para romper las cadenas poliméricas. Por
medio del analisis de las superficies de fractura se ha
corroborado este descenso ligado a la ruptura de la union
particula-matriz por la exposicion al ozono.

Aa (mm)

Figura 5. Curvas de resistencia integral J viscoeldstica,
Ju, vs crecimiento de grieta, Aa.
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Figura 7. Superficies de fractura de probetas a) sin
envejecer, y envejecidas b) 14 dias, c) 21 dias, d) 32
dias y e) 42 dias.
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TIPO LATTICE DE PA-12 FABRICADA MEDIANTE SLS
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RESUMEN

La optimizacion topoldgica para la reduccion de peso en piezas realizadas mediante fabricacion aditiva se consigue me-
diante la creacion de estructuras reticulares tipo lattice, generadas tipicamente con pilares de pequefia seccion. En el
presente trabajo se presenta una metodologia para la determinacion de las propiedades mecanicas del material impreso
PA-12 mediante la técnica de Sinterizado Selectivo por Laser (SLS) para diferentes secciones circulares de reducido
tamafio. Se estudia el efecto de los defectos de fabricacion en las propiedades macroscopicas y se analizan los mecanismos
que determinan dichas propiedades en el material impreso. Se propone una metodologia para la determinacion de estas
propiedades que incluye la correccion sucesiva de los diametros nominales impresos en base a dos aproximaciones, una
debida a la piel exterior de material no fundido y otra a los defectos internos de fusion. Una vez determinadas las propie-
dades del material, en funcion de la seccidon de los pilares de la reticula, se ha efectuado la simulacion numérica de
estructuras tipo lattice y se ha comprobado experimentalmente el grado de ajuste de la metodologia propuesta. Dicha
validacion metodologica permite disponer de un método fiable para la simulacion del comportamiento macroscopico de
estructuras tipo lattice con tamafos reducidos teniendo en cuenta los defectos intrinsecos generados durante el proceso
de impresion.

PALABRAS CLAVE: PA-12, Sinterizado Selectivo por Laser (SLS), Propiedades mecanicas, Defectos microestructu-
rales, Analisis por Elementos Finitos, Estructuras lattice

ABSTRACT

Topology optimization method for weight reduction of additive manufacturing parts is commonly achieved throughout
the creation of lattice structures, typically generated with beams of small size cross-section. In this paper, a methodology
for determining the mechanical properties of small size pillars printed in PA-12 material, using Selective Laser Sintering
(SLS) method is presented. The effect of manufacturing defects on these macroscopic properties is studied and the mech-
anisms that determine these properties in the printed material are analyzed. A methodology for the determination of these
properties is proposed, which includes the successive correction of the printed nominal diameters based on two approxi-
mations, one due to the outer skin of unmelted material and the other due to internal melting defects. Once the material
properties have been determined, depending on the cross-section of the lattice pillars, the numerical simulation of lattice-
type structures has been carried out and the degree of adjustment of the proposed methodology has been experimentally
verified, obtaining good results. This methodological validation provides a reliable method for the simulation of the mac-
roscopic behavior of lattice-type structures with reduced sizes, taking into account the intrinsic defects generated during
the printing process.

KEYWORDS: PA-12, Selective Laser Sintering, Mechanical properties, Microstructural defects, Finite Element Anal-
ysis, Lattice structure

1. INTRODUCCION (95%) es el Nylon-12 en polvo (o poliamida 12, PA-12)
[2].

La fabricacion aditiva (FA) mediante el sinterizado se-

lectivo por laser (SLS) es una técnica ampliamente usada Una de las ventajas del uso de esta tecnologia es la capa-
para la creacion de componentes con geometrias comple- cidad de generar estructuras complejas sin necesidad de
jas debido a la capacidad de reproducir mejor los detalles soportes que necesiten ser retirados en una etapa de post
de cada capa y su alta precision [1]. El material polimé- procesado, ya que el propio material es autoportante. Otra
rico mas ampliamente utilizado en el mercado para SLS de las ventajas es su alta eficiencia, ya que el proceso de
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SLS permite reciclar el polvo no utilizado en cada impre-
sion. Ademas, la pieza ya tiene su acabado final tras la
impresion, siendo necesario Unicamente la limpieza del
polvo que haya podido quedar adherido a su superficie.

Por otro lado, esta técnica de FA permite desarrollar geo-
metrias optimizadas (optimizacion topoldgica) consi-
guiendo una reduccioén de peso y manteniendo la integri-
dad estructural del componente impreso. Para ello, el uso
de estructuras tipo lattice o reticulares es una de las me-
jores opciones, por el control que se tiene sobre la celda
unidad para poder personalizar a medida las propiedades
de la estructura. Estas estructuras estan tipicamente for-
madas por pilares cilindricos de pequefio diametro, aun-
que se puede desarrollar cualquier otra forma para los pi-
lares [3-5].

Para el disefio de este tipo de estructuras reticulares, el
uso del método de los elementos finitos (FEM) consti-
tuye una herramienta fundamental [6]. Sin embargo, para
una adecuada simulacién de estructuras reticuladas com-
plejas es necesario conocer adecuadamente las propieda-
des mecanicas de los diferentes pilares. Uno de los pro-
blemas que presentan estos materiales impresos es su ele-
vada defectologia (faltas de fusion) que influyen consi-
derablemente en las propiedades del componente im-
preso [5]. Sin embargo, son pocos los trabajos enfocados
en el estudio de la variacion existente de las propiedades
a traccion en funcion del tamaiio de los pilares impresos
mediante SLS [3].

Este estudio se centra en proponer y validar una metodo-
logia para la correcta determinacion de las propiedades
mecanicas del material impreso en funcion del tamafio de
los pilares de las estructuras reticuladas, que permitan ser
utilizadas para una posterior simulaciéon numérica de
componentes mas complejos formados a partir de estruc-
turas reticuladas tipo lattice.

2. MATERIALES

El material utilizado en este estudio es un polimero de
nylon, Nylon 12 (PA-12), formado por monémeros con
12 carbonos cada uno. El polvo utilizado es de la casa
comercial Formlabs con un didmetro de particula entre
50 - 90 um.

Para el modelado de las probetas y las estructuras lattice
se utilizd el software nTopology, y el software de la
impresora PreForm, donde se produce el corte en capas
de las piezas o “slicing” para su fabricacion.

Las dimensiones de las probetas planas siguen la norma
UNE 116005 con una ligera modificacion respecto de la
probeta de traccion 1AV. Las principales dimensiones
aparecen recogidas en la Figura 1. El espesor de la pro-
beta es de 5 mm y la seccion transversal en la zona de
estudio es de 50 mm?. Se fabricaron 5 probetas para cada
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orientacion (vertical [V] y horizontal [H]), seglin se pre-
senta en el esquema de la Figura 2.

Para la fabricacion de las probetas planas y cilindricas y
posteriormente las reticulas se utilizo el equipo FUSE 1,
una impresora 3D con tecnologia SLS de Formlabs. El
laser es de fibra de iterbio con una potencia de 10 W, su
velocidad de pasada 6 m/s, el espesor de capa 110 um 'y
la temperatura de operaciéon 180°C.

. 120 o
O
&
! 7 . it i
= &
\ / 7 S '
58

[ -—

Figura 1: Dimensiones probeta plana traccion 1AV [mm]

I ] iser

__________ Direccion
de
impresion

Altura
de capa

Figura 2: Orientacion de probetas en cuba de impresion SLS

Los ensayos se llevaron a cabo con un equipo de traccion
MTS-Criterion modelo 43 con rango de fuerza hasta 10
KN. Se us6 un extensometro laser modelo Epsilon LE-
05, rango de medida entre 8 y 127 mm, resolucion de 0.01
mm, linealidad de £+ 0.01 mm y repetibilidad de + 0.005
mm.

Como se especifica en UNE-EN ISO 527-2:2012, los
ensayos a traccion se efectuaron con una velocidad de
deformacion € = 1% min™ entre mordazas. La distancia
inicial entre mordazas es de 85 mm como indica la
norma, y en consecuencia la velocidad de
desplazamiento del cabezal es 0.85 mm/min, segiin la
siguiente expresion (Ec. 1).

g=m (1)

donde C, es la velocidad de las mordazas y L la distancia
inicial entre mordazas.

En el caso de las probetas cilindricas no hay una norma
especifica en fabricacion aditiva. Se han adoptado como
dimensiones base las de las probetas las correspondientes
al Specimen 4 de la norma ASTM E8M, variando el
diametro de la probeta desde 8 mm (equivalente en
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seccion a la probeta plana) hasta 1 mm, pasando por 4 mm
y 2 mm (Figura 3). En este caso, también se fabricaron 3
probetas de cada una de las orientaciones vertical y
horizontal.
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Figura 3: Dimensiones probetas cilindricas [mm]

Para comparar los resultados con los ensayos de las pro-
betas planas se optd por realizar estos ensayos a la misma
velocidad de deformacion & = 1% min™ entre mordazas.
En este caso la distancia entre mordazas se fij6 en 45 mm,
obteniendo la velocidad de desplazamiento del cabezal
de 0.45 mm/min.

3.  METODOLOGIA
CORRECIONES

DE TRABAJO Y

3.1. Metodologia

La metodologia propuesta para determinar las propieda-
des mecanicas de los pilares impresos y su aplicacion
para la simulacion de estructuras reticuladas se basa en
una serie de pasos consecutivos. En primer lugar, se es-
tudian las propiedades elastoplasticas del material base
utilizando probetas normalizadas mediante ensayos de
traccion. Posteriormente se fabrican probetas circulares,
reduciendo el diametro hasta la capacidad minima de la
impresora, para estudiar el comportamiento a traccion de
pilares de diferentes tamaiios de seccion y el efecto de los
defectos en estas propiedades. Para poder comprender los
mecanismos de rotura, se efectiia también un estudio de
la defectologia, y de la zona de rotura en los ensayos de
traccion. Ese estudio permite establecer las zonas locales
de alargamiento plastico [2], las zonas de rotura fragil y
los defectos en el material.

Posteriormente se proponen 2 correcciones consecutivas
del didmetro: (a) una primera reduccion del tamafio es
debida a la presencia de una capa exterior no resistente
derivada de la tecnologia de fabricacion y (b) una se-
gunda correccion debida al efecto de los defectos inter-
nos de fusion los cuales son funcion del didmetro de im-
presion y afectan a la capacidad resistente del pilar fabri-
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cado. Por ultimo, se han fabricado unas probetas de com-
paracion con una estructura tipo lattice y se ha realizado
una comparacion numérico-experimental para determi-
nar el grado de aproximacion de la metodologia pro-
puesta.

3.2. Analisis microscopico de la rotura

Para determinar los modos de fallo de estas probetas y su
efecto en el comportamiento mecanico, se ha efectuado
un analisis de la zona de rotura de los ensayos de traccion.
El aspecto de las probetas analizada mediante
microscopia optica en su plano de rotura se muestra en la
figura 4.

En las probetas planas (Figura 4a y 4b), se observa una
zona blanquecina en el borde de la seccion, correspon-
diente a material no fundido debido a la tecnologia de fa-
bricacion. La primera capa que el laser funde provoca la
adhesion del polvo colindante, se aflade una segunda
capa de polvo que se adhiere ligeramente a la primera en
la zona ya fundida mientras se distribuye el polvo. Esta
vez, el laser, funde encima de una capa previamente fun-
dida provocando una mejor adhesion entre capas. Este
proceso continiia con una buena adhesion entre capas
hasta llegar a la ultima capa en la que sucede lo contrario,
se adhiere bien a la anterior, pero el polvo que posterior-
mente se deposite, se adherira a la pieza sin fundirse del
todo dando lugar a una capa exterior que no soporta los
mismos esfuerzos que la zona interna.

La fractografia (Figura 5b) presenta dos grandes zonas
diferenciadas. A traccion, la zona de la seccion donde se
concentran las tensiones se produce el denominado
crazing (Figura 5c), el cual comienza con la formacion
de pequefios huecos interconectados. Estas conexiones
entre huecos se alargan con el aumento de la tension y al
romper deja la apariencia de una estructura fibrosa. Este
fendmeno se debe a la tenacidad a la fractura del material
por la capacidad de absorber energia antes de romper.
Suele acompaiiarse de un blanqueamiento de la zona [7].
El aspecto de la rotura fragil (Figura 5a) son filones.

3.3. Primera correccion de la piel

En las figuras 4 y 5 se observa como el borde exterior de
las probetas planas presenta una falta de fusion en la
primera capay en el caso de las cilindricas se observa una
falta de adhesion del polvo en el borde. Esta zona posee
unas propiedades deterioradas comparadas con el resto
de la pieza y se denominar piel.

En consecuencia, la primera correccidon propuesta con-
siste en no tener en cuenta la piel a efectos de seccion
resistente, considerando una disminucion del area efec-
tiva de la pieza que afectara al calculo de la tension a la
que se encuentra sometida para una determinada carga
aplicada en los ensayos de traccion. El tamafio de esta
piel se ha medido mediante el analisis de imagenes con
microscopia Optica obteniendo de media c;= 144 um.
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En las probetas planas (PP) la nueva seccion es la
dimension original medida (D) con calibre menos el
doble de la piel (Ec. 2). Para las cilindricas (PC) se toma
el didmetro nominal menos el doble de la piel (Ec. 3).

2

AO, planas = b x h Aej]', planas

=(b-2¢,)(h-2¢))

nD?
AO,cil =

7(D-2¢ )
— Ae/f,cil = %

G3)

Para la obtencion de las propiedades a traccion del PA-
12 se toma como seccion efectiva la correspondiente
después de aplicar la primera correccion. En la Figura
6(a) se muestra una curva de traccion representativa de
cada una de las geometrias impresas en horizontal (plana
y cilindricas de 8, 4, 2 y 1 mm). En la Figura 6(b) se
presentan las curvas de los ensayos de traccion después
de efectuar la primera correccion debida a la piel de
material no fundido. Se puede observar ya un perfecto
ajuste de la zona inicial responsable del médulo eléstico
del material.

Tabla 1: Propiedades corregidas de PP

Orientacién E [MPa] or[MPa] Emax [%o]
H 2347 + 121 582+0.5 8.5+0.8
\4 2090 + 209 46.8 £0.8 42+0.3

Tabla 2: Propiedades corregidas de PC “horizontales

Orientacion H8 H4 H2 H1
E [MPa] |2198 £272|1966 +179| 2021 +£159 |1878 + 154
or [MPa] [57.0+£0.2|533+0.7 | 473+2.2 |40.8+0.6
€max [Yo] 95+1.0 | 9.5+0.3 75+0.7 42+0.6

Tabla 3: Propiedades corregidas de PC “verticales”

Orientacion V8 V4 V2 Vi
E [MPa] 1955+ 194| 2009 +93 | 2086 + 127 [1804 + 435
or[MPa] | 458+09 | 43.1+1.5 | 39.0+1.2 [33.7+14
emax [%] | 3.8£0.1 | 46£1.0 34+0.6 | 3.0+0.1
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3.4. Segunda correccion de poros y defectos

A pesar de la mejora del ajuste de la parte inicial de las
curvas de traccion después de la primera correccion
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(Figura 6b), se sigue observando una clara reduccion de
las propiedades plasticas y de la capacidad de
deformacion con el diametro de impresion. Esta
reduccion es atribuida a la presencia de defectos internos
y faltas de fusion, fundamentalmente encontradas entre
capa y capa, que afectan en gran medida a la calidad del
material impreso. Esos defectos de fusion son mas
criticos en las probetas de reducido espesor. En
consecuencia, para ajustar la zona plastica se propone
una segunda correccién basada en un analisis de la
defectologia interna.

Se puede estimar la porosidad (@) en el componente
mediante medidas de densidad relativa, suponer una
distribucion aleatoria o estimar un tamaiio en base a las
observaciones de las superficies de fractura (Figura 4).
Para conocer su efecto en la curva de traccion se ha
recurrido a una simulacion numérica mediante elementos
finitos en ANSYS APDL de los ensayos de traccion
incluyendo defectos (zonas internas sin mallado) (Figura
7) de los cuales se estima el porcentaje de porosidad.

Como ejemplo (Figura 7), para la probeta cilindrica de 1
mm se ha efectuado una simulaciéon numérica de 9 capas

considerando como variables la altura de capa 110 um, y
el ancho de la piel 144 um que se ~ —

restara al didmetro nominal. Se f/\
parametrizan los defectos y poros S——
modelizados como un defecto kﬂ)( /“\
cilindrico equivalente que da lugar a la ;J
misma  porosidad  volumétrica. P ;_;71\
También se parametriza el nimero de ¢~ \/
estos defectos y las capas que los - 7
separan para conseguir una Figura 7: Simula-

distribucién homogénea y aleatoria en cidn de defectos

el material.

Hay que destacar que en este trabajo solo se ha
considerado inicialmente el comportamiento del material
impreso en direccion H (Figura 2). Para el PA-12, se ha
considerado un modelo “multilinear isotropic hardening
plasticity” obtenido a partir de la probeta plana H4,
mejorada con la primera correccion (eliminacion de la
piel). Los elementos para el mallado de la geometria son
tetraedros de segundo orden (10 nodos) con un tamario
de elemento de 0.05 mm. Se usa este tipo de elemento
para después mallar la geometria compleja de las lattice.

Para simular se restringe el desplazamiento vertical en el
plano inferior de la probeta, pero se permite la
contraccion de este. Se establece como condicién de
carga un control del desplazamiento axial de las bases.
Este desplazamiento se hace en 15 pasos con incremento
lineal y se toma la tension media en la cara superior.

En la Figura 8 se presenta el grado de ajuste del
comportamiento del material entre el ensayo de traccion
obtenido experimentalmente y la simulacion del material
de referencia con defectos de diferente tamafio. Mediante
un proceso iterativo se obtiene que una porosidad (@) de
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5.51% ajusta adecuadamente las curvas experimentales
corregidas (sin la piel) para la probeta de 1 mm de
diametro. De forma andloga se obtiene una porosidad
similar para el resto de configuraciones, concluyendo que
aproximadamente un 5.50% de volumen de este material

cnn narno n dafantnco

60

50 - 1
40 1 ey (T ]

30 4

Stress [MPa]

20 /d ‘ )
! 1mmH3

— ¢=0.54%

— (=4.84%

— ¢=8.61%

0+ T T T T T

0,02 0,03 0,04 0,05

Strain [%]

Figura 8: Curvas reales frente a simulacion de porosidad

0,06

Por lo tanto, el segundo didmetro corregido (D,) se
obtiene del volumen equivalente al volumen corregido
una vez (D;) menos el volumen de los poros. Esos

defectos se traducen en una reduccién diametral
equivalente.
2
Zo=1-0 (4)
Dy

4. APLICACION A RETICULAS

Una vez caracterizado el material se han modelado y
fabricado 2 probetas planas en horizontal (como el
estudio realizado) con una estructura reticulada entre
mordazas. La reticula creada con el software nTopolgy
es del tipo “Octeto” y el didmetro de sus pilares para
impresion es de 2 mm.

Las simulaciones han sido llevadas a cabo en el entorno
de ANSYS APDL. Se ha tomado como material base el
mismo que para las simulaciones anteriores (probeta
plana H4 con primera correccion). El didmetro inicial que
se manda a la impresora es de 2 mm. Sin embargo, en la
simulacion este diametro inicial se le aplica una primera
correccion que consiste en reducir 2 veces el grosor de la
piel (2-0.144 mm) y al diametro resultante (1.712 mm) se
le aplica una segunda correccion debida a la porosidad
del proceso (considerada de 5.50 % segun se ha detallado
en el apartado 3), obteniendo finalmente un didmetro
efectivo de 1.66 mm.

El andlisis se ha dividido en 15 pasos y se ha monitori-
zado el distanciamiento entre dos nodos, simulando el
caso real en el que se mide la elongacion mediante exten-
sometro laser entre bandas reflectantes en los extremos
de la reticula (Figura 9). Se ha optado por obtener las
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fuerzas de reaccion en la superficie que se obliga a des-
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Figura 9: Comparacion de reticulas reales y simuladas.

De la simulacion (Figura 9) se ha obtenido también la
tensidn maxima equivalente de Von Mises en cada uno
de los pasos para comparar con las tensiones de la curva
base del material. La zona sombreada es el rango de ten-
sion de rotura del PA-12 (ogz = 58.2 + 0.5 MPa). Un
modelo de fractura basado en la tension de rotura (og)
permitiria simular con un buen grado de ajuste la rotura
del material de estructuras reticuladas en base a la meto-
dologia propuesta.

La simulacion da un buen resultado comparada con la
curva fuerza-alargamiento de los ensayos a traccion
realizados. El analisis grafico de la tension equivalente
de Von-Mises en ANSYS concuerda con la zona de
rotura de la probeta. La concentracion de tensiones
sucede en la union de varios pilares siendo la mayor en
el medio de la probeta.

5. CONCLUSIONES

Este estudio presenta un método para caracterizar el com-
portamiento del material impreso de pilares de diferente
tamafio. Esto permite utilizar las propiedades obtenidas
mediante ensayos de traccion para simular con un buen
grado de aproximacion piezas compuestas con estructu-
ras lattice impresas mediante tecnologia SLS.

La primera correccion propuesta elimina la capa de polvo
mal adherida, piel, que posee propiedades deterioradas en
comparacion con el material fundido, unificando los mo-
dulos elasticos de diferentes geometrias. La segunda co-
rreccion propuesta tiene en cuenta la porosidad del mate-
rial y la posible aparicion de defectos de fusion, obte-
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niendo un diametro equivalente final adecuado para si-
mular con el material base lo que computacionalmente es
menos exigente y sin necesidad de incluir complejos mo-
delos de defectos.

La microestructura muestra que alrededor de los defectos
que concentran tensiones aparece el conocido efecto
crazing, aparicion de huecos internos a nivel micro que
suele acompafiarse de un color blanquecino. Una vez
alcanzado el limite de traccion en la zona, se produce una
rotura fragil alrededor de la zona de crazing.
Caracteristica de esta rotura fragil son los filones que
genera debido a la tecnologia de fabricacion por adicion
de capas.
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RESUMEN

Este trabajo investiga la influencia de la adicion de polvo de vidrio, el didmetro de la boquilla y la densidad del relleno
en las propiedades mecanicas de las piezas de acido polilactico (PLA) impresas en 3D. Para el andlisis conjunto de los
tres parametros se realizo un disefio de experimentos (DoE) factorial, y las probetas impresas de cada caso del DoE se
ensayaron bajo condiciones de traccion y flexion. Los resultados permitieron un analisis estadistico mediante la obtencion
de las ecuaciones de regresion, diagramas de Pareto y efectos principales, obteniéndose, a grandes rasgos, que el factor
mas importante es la densidad de relleno seguida del tamafio de la boquilla. Adicionalmente, se realizd un analisis
multicriterio con el objetivo de elegir la mejor combinacion de los parametros anteriormente nombrados, utilizando como
criterios los costes de material e impresion, asi como el impacto ambiental. Todos ellos fueron normalizados con la tensién
maxima, debido a la clara finalidad resistente del material. Dependiendo de la resistencia seleccionada entre los ensayos
de traccidn o flexion, se encontr6é que dos alternativas diferentes eran la mejor solucion. Ambas se imprimieron con una
boquilla de 1,2 mm con un 100 % de relleno y diferentes porcentajes de vidrio.

PALABRAS CLAVE: Traccion, flexion, resistencia, economia circular, analisis multicriterio.

ABSTRACT

The mechanical properties of 3D-printed parts made of polylactic acid (PLA) are examined in this study in relation to the
addition of glass powder, the size of the nozzle, and the infill density. A factorial Design of Experiments was created to
accomplish this. Each case's 3D-printed specimens were subjected to tensile and bending tests. The maximal strength,
strain at maximal strength, and modulus were used to derive regression equations and principal effects were used to
evaluate the significance of the terms. The output variables are influenced by each of the studied factors, both on their
own and in combination. The nozzle size is second-most significant overall, being the infill density the most relevant
parameter. After that, a multicriteria decision-making analysis was carried out to select the optimal parameter
combination. Material and printing costs, as well as the impact on the environment, were taken into consideration and
normalized with maximum strength. The best option depends on the normalized strength chosen between tension or
bending tests results. The two optimal were printed with different glass percentages, and a common infill of 100 percent
and a diameter of the nozzle of 1.2 mm.

KEYWORDS: Tension, bending, strength, circular economy, multicriteria analysis

1. INTRODUCCION empleadas en la creacion de piezas de plastico. El

material utilizado se alimenta en forma de filamento, que
La fabricacion aditiva o impresion 3D es un proceso se funde cuando pasa a través de una boquilla calentada
mediante el cual se crean piezas afladiendo material por mediante una resistencia.

capas. El modelo en CAD de la pieza a fabricar se divide
horizontalmente en tantas capas como se considere
necesario mediante un software cominmente llamado
“slicer”, en el que ademas se incluyen otras opciones de
impresion, como velocidades, tamafios y patrones de
impresion. Este genera un codigo que la impresora puede
interpretar y ejecutar para conseguir la pieza deseada.

Este es un proceso de fabricacion que se encuentra en
pleno desarrollo, y cuya relevancia a nivel industrial ain
no estd totalmente explotado. Las mejoras en las
maquinas que llevan a cabo el proceso, asi como la
investigacion del mismo y de las caracteristicas de la
pieza resultante, estd dando lugar a que el nimero de
aplicaciones de los productos fabricados por este método
En concreto, la impresion 3D de tipo Fusion Deposition est¢ aumentando exponencialmente. Este trabajo
Modeling (FDM) [1] es una de las tecnologias mas pretende contribuir a un aumento del conocimiento del
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proceso mediante la evaluacion de parametros de
impresion y de composicion del material impreso.

Se persiguen principalmente tres objetivos, cada uno de
los cuales se traduce en el estudio de un factor a estudiar.
El primero de ellos es la minimizacion del material
plastico empleado, por dos motivos principales: la
conservacion del medio ambiente y la reduccion de
costes. El medio para conseguirlo es, entre otros, la
reduccion del porcentaje de relleno de la pieza. En
segundo lugar, se trata de promover la economia circular,
buscando plasticos que puedan ser reciclables y/o
degradables, asi como aditivos a incorporar a dichas
bases plasticas para reducir su consumo. En este caso se
plantea el uso de polvo de vidrio que se recibe como
residuo industrial y al que se busca darle una segunda
vida. Por ultimo, se pretende optimizar el tiempo de
impresion, con lo que se considera importante el estudio
de boquillas de impresion de diametros mayores a los de
la impresora original. El aumento del volumen de
material impreso por unidad de tiempo reduce
considerablemente el tiempo de impresion. Todos los
parametros mencionados (% relleno, % vidrio y tamafio
de boquilla) afectan a las propiedades mecanicas finales,
justificando asi la realizacion de este trabajo. Tanto la
densidad del relleno como el tamafio de la boquilla son
parametros de fabricacion, mientras que el contenido de
vidrio esta relacionado con la composicion del material.
El valor afiadido de este analisis radica en el estudio
simultaneo de los tres parametros para que los resultados
revelen no sélo su influencia de forma independiente sino
también la interaccion entre ellos. Para evitar un nimero
excesivo de ensayos se utiliza la técnica del Disefio de
Experimentos, que permitirda posteriormente la
realizacion de un analisis ANOVA vy la obtencion de las
ecuaciones de regresion en funcion de los parametros.

La eleccion de la mejor combinacion de parametros no
puede basarse Unicamente en su desempeilo mecénico,
sino que también debe considerar otros criterios
comerciales y ecologicos. Ademas, no todos los criterios
tienen la misma importancia. Tomando todo en
consideracion, se llevo a cabo el Analisis de Toma de
Decisiones MultiCriterio (MCDMA). Se utilizaron dos
técnicas diferentes: AHP para la ponderacion de los
criterios, y TOPSIS para la ponderacion de las
alternativas.

2. MATERIALES

El PLA se adquiere en forma de pellets, suministrado por
la empresa EOLAS Prints (Cantabria, Espaiia). El polvo
de vidrio proviene del triturado de lunas de coches, y
procede de la empresa FCC Ambito (Cantabria, Espaiia).
Las fracciones mas grandes tras el triturado de las lunas
se refunden y emplean en la fabricacion de nuevas piezas
de vidrio. Sin embargo, no se puede hacer lo mismo con
las fracciones mas pequeias, que en lugar de fundirse
durante su calentamiento se queman, dando lugar un
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vidrio de mala calidad. Por ello se utiliza para otros fines,
como industria ceramica, materiales de construccion o lo
que se pretende en este trabajo, que es el uso como
aditivo a una matriz polimérica promoviendo la
recircularidad de los materiales. El polvo de vidrio
recibido tiene un tamafio maximo de grano de 0,4 mm.
Sin embargo, para asegurar una mejor mezcla entre la
matriz polimérica y evitar posibles obstrucciones de la
extrusora de filamento o la impresora, se tamiza el polvo
y se limita el tamafio a un méximo de 0,18 mm.

3. CAMPANA EXPERIMENTAL

Se decide emplear la técnica de Disefio de Experimentos
(DoE), concretamente un disefio factorial completo de 3
factores, que corresponden a los tres parametros de
material y de impresion que se desean evaluar: porcentaje
de polvo de vidrio afiadido al PLA (%V), didmetro de la
boquilla (TB) y densidad de relleno (%R) (Figura 1). Se
analizan un total de nueve casos (Tabla 1), y para cada
uno se haran cinco ensayos de traccion y cinco de flexion.

Tamafo de
boquilla

v

Densidad

Contenido de relleno

de vidrio
Figura 1. Representacion de un diserio (DoE) factorial
de 3 factores.

Tabla 1. Casos del DoE correspondientes a un diserio
factorial completo.

CASO| %V | TB(mm) | %R
1 0 0,8 80
2 10 0,8 80
3 0 1,2 80
4 10 12 80
5 0 0,8 100
6 10 0,8 100
7 0 1,2 100
8 10 1,2 100
9 5 1 90

4. FABRICACION DE LAS PROBETAS

La fabricacion consta de dos pasos: extrusion del
filamento e impresion 3D de las probetas.

La extrusion del filamento se realiza con la extrusora
3devo Composer 450. Esta se alimenta a través de la
tolva con la proporcion de pellets de PLA y de polvo de
vidrio correspondiente en cada caso del DoE. Las
temperaturas de las cuatro resistencias que calientan el
tornillo de extrusion son, para todos los casos las mismas,
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170, 185, 190 y 170°C. Es importante eliminar la
humedad de los pellets de PLA para asegurar una mayor
regularidad en el diametro de la bobina resultante. Por
ello, se introducen en una estufa a 60°C durante 24 h.

La impresion de las probetas de traccion y flexion se lleva
a cabo con la impresora Artillery Sidewinder XI.
Previamente, los disefios de los dos tipos de probetas se
introducen en el sofware de pre-procesado Ultimaker
Cura, donde se especifican los parametros de impresion.

5. ENSAYOS

Los ensayos de traccion se realizan de acuerdo a la norma
UNE-EN ISO 527-2:2019. La geometria elegida es la de
tipo 1b. Por su parte, los ensayos de flexion se realizan
tomando como referencia la norma UNE-EN-ISO
178:2019. La maquina de ensayos empleada es una
Zwick Roell Z100.

Para las dos tipologias de ensayos se obtuvieron los
valores de resistencia maxima, moédulo elastico y
deformacion en el punto de resistencia maxima.

6. ANALISIS MULTICRITERIO

Una vez evaluado el comportamiento mecanico de las
probetas con las diferentes combinaciones de parametros,
se realiza un analisis multicriterio para decidir cudl es la
mejor alternativa entre todos los casos evaluados.

Esta debe ser combinacion de los siguientes criterios:

e Coste del filamento (€/kg)/MPa
e Coste de impresion (€/kg)/MPa
e Impacto ambiental (LCA/kg)/MPa

En este analisis multicriterio la resistencia maxima del
material tiene un papel protagonista. Como se observa en
las unidades, todos los criterios son normalizados
dividiéndolos entre la resistencia del material, ya que el
objetivo principal es minimizar costes e impacto en
relacion a su resistencia. De esa forma se tiene siempre
en cuenta la resistencia, puesto que se presupone un
objetivo estructural de las piezas fabricadas con la
alternativa ganadora.

Debido a que se han obtenido resultados mediante
ensayos de dos tipos, se han realizado dos MCDMA, uno
normalizando con la resistencia a la traccion y otro con
la resistencia a la flexion.

Los métodos empleados son AHP [4] para dar peso a los
criterios y TOPSIS [5] para dar peso a las alternativas.

7. RESULTADOS
7.1. Caracterizacion mecanica

La realizacion de los ensayos de traccion y flexion dio
lugar a 45 curvas de traccion y 45 de flexion, a través de
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las cuales se extrajeron los valores de resistencia maxima
(o), modulo elastico o modulo de Young (E) y de
deformacion en el punto de resistencia maxima (¢). En
las figuras 2 y 3 se muestran las curvas tension-
deformacion de las muestras mas representativas de cada
uno de los 9 casos.

ENSAYOS DE TRACCION
60
~ 50
£
= 40
Z 30
=
w20
4
=10
0
0 05 1 1,5 2 25 3 3,5
DEFORMACION (%)
Caso 1 Caso 2 Caso 3
— Cas0 4 Caso 5 Caso 6
Caso 7 e (Caso 8 Caso 9

Figura 2. Grdfica tension-deformacion de los casos 1 a
9 en traccion

ENSAYOS DE FLEXION
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Caso 7 e CaS0 8 Caso 9

Figura 3. Grafica tension-deformacion de los casos 1 a
9 en flexion

7.2. Evaluacion inicial

A continuacion, se muestra graficamente como afecta
cada uno de los tres pardmetros de forma independiente
a la curva de comportamiento (o — €) del material.
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En la figura 4 se evalta la influencia del vidrio en la
respuesta comparando los casos 1y 2, cuyo % de relleno
y tamafio de boquilla es igual, y solo se modifica el
porcentaje de vidrio afiadido a la mezcla. Esta
comparativa podria hacerse también entre los pares de
casos3y4,5y6,y7y8, obteniendo la misma tendencia.
Como se puede observar, la adicion de vidrio apenas
afecta negativamente al resultado, reduciéndose
minimamente la resistencia maxima y la deformacion en
dicho punto.

INFLUENCIA DEL INFLUENCIA
VIDRIO EN DEL VIDRIO EN
TRACCION FLEXION

Caso 1: Sin Vidrio
Caso 2: 10% Vidrio

Caso 1: Sin Vidrio
Caso 2:10% Vidrio
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Figura 4. Graficas tension-deformacion en traccion y
flexion de los casos 1y 2 para la evaluacion de la
influencia del % de vidrio

INFLUENCIA DEL INFLUENCIA DEL
RELLENO EN RELLENO EN
TRACCION FLEXION

Caso 1: 80% Relleno
Caso 5:100% Relleno

Caso 1: 80% Relleno
Caso 5:100% Relleno
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Figura 5. Grdficas tension-deformacion en traccion y
flexion de los casos 1y 5 para la evaluacion de la
influencia del % de relleno

En la figura 5 se realiza una comparativa del mismo tipo,
pero esta vez tratando de evidenciar la influencia del
porcentaje de relleno en la respuesta. Se representan los
casos 1 y 5, cuyo porcentaje de vidrio y tamafio de
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boquilla es idéntico, y solo se modifica el porcentaje de
relleno. Esta comparativa podria hacerse también entre
los pares de casos 2y 6,3y 7,y 4y 8, obteniendo la
misma tendencia. Esta comparacion evidencia la gran
influencia de este parametro, siendo este muy superior al
resto en el modulo y resistencia maxima.

INFLUENCIA DE LA BOQUILLA EN
TRACCION

Caso 1: Boquilla 0,8 mm
30

Caso 3: Boquilla 1,2 mm

20

10

TENSION (MPa)

0

0 1 , 2
DEFORMACION (%)

INFLUENCIA DE
LA BOQUILLA

EN FLEXION
(a) 80% DE RELLENO

INFLUENCIA DE
LA BOQUILLA

EN FLEXION
(b)100% DE RELLENO

Caso 1: Boquilla 0,8 mm

Caso 5:Boquilla 0,8 mm
Caso 3: Boquilla 1,2 mm
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Figura 6. Grdficas tension-deformacion en traccion y
flexion de los casos 1, 3, 5 y 7 para la evaluacion de la
influencia del tamario de boquilla

Por ultimo, se analiza la influencia del tamafio de
boquilla (figura 6). En este caso ocurre que, en traccion,
un mayor tamafio de boquilla se traduce en una mayor
resistencia de la pieza fabricada. Por otro lado, en flexion,
la afectacion positiva o negativa del tamaifio de boquilla
depende directamente del porcentaje de relleno del
material. Para un 80% de relleno, un aumento del tamafio
de boquilla afecta negativamente, mientras que con un
100% de relleno, una boquilla mas grande mejora los
resultados. El motivo de este cambio puede deberse a la
diferente adhesion entre capas y la porosidad de la pieza
impresa. Para un 100% de relleno, cuanto mayor es el
tamafio de boquilla, mas maciza resulta la pieza y, por
tanto, mayor resistencia. Ademas, los filamentos de una
misma capa se encuentran fisicamente unidos. Sin
embargo, con un 80% de relleno la pieza ya tiene huecos,
sea cual sea el tamafio de boquilla, y la adhesion entre
capas adquiere una mayor relevancia. Asi, cuanto menor
es el tamafio de boquilla, més filamentos existen por
capa, y por tanto habra mas puntos de contacto entre una
capa y la siguiente, dando lugar a una mayor resistencia.
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7.3. Analisis estadistico del DoE

El analisis estadistico se realiza empleando el software
Minitab. Para cada uno de los tres parametros de salida
evaluados se obtiene una ecuacion de regresion, que se
muestra en la tabla 2, donde V es el porcentaje de vidrio,
TB es el diametro de la boquilla (en mm) y R es el
porcentaje de relleno de la impresion.

Tabla 2. Ecuaciones de regresion de o, E'y € para ambos
ensayos.

. . . R%-
Ecuaciones de regresion en traccion PRED
0. (MPa) = —177,3 + 8,57 -V + 107,9- TB
+2,381-R—7,32-V-TB .
—0106-V-R—1,178-TB | 2507
R+ 0,0872-V-TB-R

& (%) = 3,633 + 0,1572 - V + 0,065 - TB
—0,01251-R—0,1576-V | 31,8%
-TB

E, (MPa) = —14592 + 954 - V + 10675 - TB
+193,3-R—989-V-TB .
~12,10-V-R—1265-TB | 514
‘R+12,60-V-TB-R
. . . R%-
Ecuaciones de regresion en flexion PRED
o¢ (MPa) = 158,6 + 2,094 - V — 236,5 - TB
—1,304-R—0,02474-V | 97.9%
R+ 2,696 TB-R

er (%) = 26,35 + 0,0453 -V — 20,11 - TB
—0,2198-R—0,0871-V | 90,5%
-TB +0,1910 - TB-R

Ef (MPa) = —1610 — 48,3 -V — 3145 - TB
+327-R+549-V-TB 97,5%
+46-TB R

Todos los modelos de regresion presentan una alta
bondad en el ajuste que se manifiesta mediante un R?
predictivo mayor al 87 %, excepto para la deformacion
en el punto de maxima resistencia a traccion, con un valor
del 31,8%. La razon de este bajo valor se achaca a que el
tramo de deformaciéon plastica en flexion es
significativamente mayor que en traccion, lo que asegura
que en flexion se alcance el valor maximo de forma mas
paulatina, y por ello, llegando al maximo real.

Tabla 3. Efectos principales de cada término de la
ecuacion de regresion para los ensayos de traccion.

TENSION

Términos E, & o

v 100,3 -0,0045 -4,429
TB 7,0 -0,2891 1,822
R 1387,9 -0,2502 22,177
V-TB 289,2 -0,3152 1,056
V-R 49,9 - -1,882
TB'R -253,8 - -2,967
V-TB-R 252,0 - 1,744
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Mediante los efectos principales (tablas 3 y 4) se
determina qué parametros, de los tres analizados (%G,
NS y %I) tienen mas influencia en los parametros
mecanicos (o, E y €), y si esta influencia es directa o
inversamente proporcional.

El efecto principal de cada factor indica la variacion
promedio de la respuesta cuando cambia ese factor. Se
calcula como la respuesta media cuando el factor estd en
el nivel alto menos la respuesta media cuando el factor
estd en el nivel bajo.

Tabla 4. Efectos principales de cada término de la
ecuacion de regresion para los ensayos de flexion.

FLEXION

Términos Ef &5 of
\% 90,5 -0,156 -0,0532
TB 10504 -30,1 60,7
R 5255 14,706 243
V-TB 109,8 -0,1741 -
V-R - - -0,099
TBR 4600 19,1 269,57
V-TB-R - - -

En el moédulo elastico y la resistencia a traccion, el
parametro mas influyente es el porcentaje de relleno.
Este, sin embargo, es el segundo mas influyente en el
mddulo elastico y resistencia en flexion. Mientras en
traccion todos los términos (7, considerando variables
independientes e interacciones) influyen en mddulo
elastico y la resistencia méaxima, solo se necesitan 5
términos para definir con mas del 97% de bondad de
ajuste la respuesta de resistencia, modulo y deformacion
en flexion. Aunque en traccion la influencia del tamafio
de boquilla es muy baja para las 3 respuestas, no ocurre
lo mismo en el modulo elastico a flexion, ya que la
magnitud del efecto principal es la mayor entre todos los
términos. Si se analiza el sentido (positivo o negativo) de
los términos en la respuesta, cabe resaltar que, en los
modulos elasticos a traccion y flexion, todos los términos
son positivos (es decir, si aumenta el valor del parametro
también es mayor el valor de la respuesta) exceptuando
la interaccion entre el tamafio de boquilla y el porcentaje
de relleno en traccion. Ademas, el porcentaje de polvo de
vidrio tiene muy poca influencia en las resistencias a
traccion y flexidon, aunque esta es negativa cuando se
encuentra como término independiente, por lo que a
mayor porcentaje de vidrio menor es la resistencia.

7.4. Evaluacion de la mejor alternativa via MCDMA

Los tres criterios (definidos en el apartado 5) empleados
para evaluar cual es la mejor alternativa no poseen la
misma importancia entre si, sino que poseen diferentes
pesos, que seran obtenidos a partir de la experiencia de
trabajadores e investigadores de esta area de
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conocimiento. Para ello, se realiza una encuesta a 10
personas expertas, reduciendo asi al minimo la
subjetividad en la ponderacion de los criterios.
Empleando la técnica AHP se obtienen los siguientes
pesos:

e  Coste de filamento normalizado: 0,155

e Coste de impresion normalizado: 0,378

e Impacto ambiental normalizado: 0,467

Posteriormente se estiman los costes del filamento y de
impresion normalizados por la resistencia para casa caso.
El impacto ambiental se evalua numéricamente a través
de un andlisis de ciclo de vida (LCA) en el que se
considera la produccion del PLA, asi como el transporte
entre el productor y el consumidor.

Tras aplicar la metodologia TOPSIS a las alternativas, se
obtienen los resultados que se muestran en la Figura 7.

12 AHP+TOPSIS

’ B Tension

1 Bending

0,8
a 0,6

0,4

0,2

o M .

1 2 3 4.5 6 7 8 9
Casos

Figura 7. Grdfica de desemperio de los casos 1 a 9
normalizados por la resistencia a traccion (azul) y a
flexion (naranja)

Dependiendo de la resistencia utilizada como factor de
normalizacion (tension o flexidon), cambia el orden de las
alternativas. Las mejores opciones se distribuyen entre
los casos 7 y 8, que tienen un relleno del 100% y un
tamafio de boquilla de 1,2 mm, y su diferencia radica en
el material, prevaleciendo PLA puro cuando se normaliza
la resistencia a la traccion, y un relleno de vidrio de 10 %
en peso agregado al PLA cuando se normaliza para la
resistencia a la flexion. En tercer lugar, se encuentra el
caso 5 en ambos analisis.

8. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha llevado a cabo un Disefio de
Experimentos para analizar la influencia de tres
parametros: el porcentaje de relleno, el tamafio de
boquilla y el porcentaje de polvo de vidrio a la base de
PLA, sobre las propiedades a traccion y flexion de piezas
impresas en 3D. Se ha comprobado que el porcentaje de
vidrio tiene una influencia muy baja, aunque ligeramente
negativa, sobre las propiedades mecanicas. Por el
contrario, el porcentaje de relleno de la pieza adquiere
una mayor importancia. Entre los casos analizados, cabe
resaltar que, en flexion, el tamafio de boquilla tendra un
efecto positivo o negativo en la resistencia en funcién del
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porcentaje de relleno del material. La magnitud y signo
de la influencia de los parametros, de forma
independiente y/o interactuando entre si, se cuantifico
mediante el analisis estadistico y la obtencion de las
ecuaciones de regresion de los parametros mecanicos.
En relacion a la determinacion del caso 6ptimo entre los
nueve analizados, se emplearon tres criterios para la toma
de decisiones, y todos ellos se normalizaron en primer
lugar con la maxima resistencia a traccion, y en segundo
lugar con la resistencia a flexion dando lugar a dos
analisis multicriterio. Pese a que lo deseable seria obtener
el mismo caso ganador para ambos andlisis, no ha
ocurrido asi, sino que para traccion se prefiere un PLA
sin vidrio y fabricado con boquilla de 1,2 mmy 100% de
relleno, mientras que, si se normaliza por la resistencia a
flexion, el resultado difiere del anterior en la adiccion de
un 10% de vidrio al PLA. Ademas, estos casos tampoco
coinciden con los casos ganadores si se utiliza como
criterio de seleccion inicamente la resistencia maxima
del material a ambos esfuerzos, quedando patente la
importancia de la consideracion de criterios econdmicos
y medioambientales y no tinicamente resistentes.
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RESUMEN

El fallo por delaminacion es uno de los mecanismos de fallo mas importantes de los materiales compuestos laminados.
Al plantear el modelado numérico de la delaminacion, es comin emplear elementos cohesivos. Estos elementos suelen
presentar problemas de convergencia al realizar un analisis implicito. Los andlisis explicitos no presentan los mismos
problemas de convergencia, aunque requieren otras consideraciones al modelar un fendémeno cuasiestatico. En este
trabajo, se ha realizado un ensayo Double Cantilever Beam (DCB) sobre un laminado unidireccional a partir del que se
ha estimado la energia de fractura en modo I del material, utilizada como dato en el modelo numérico. Se ha creado un
modelo de elementos finitos con el que se ha llevado a cabo un estudio paramétrico de los distintos factores que influyen
en el analisis explicito. La solucion obtenida por este método puede contener oscilaciones espurias si no se tienen
incrementos temporales y un tamafio de elemento suficientemente pequefios. Cumplir estos requisitos es frecuentemente
demasiado costoso, lo que dificulta que el analisis explicito sea la primera opcion al modelar fendmenos cuasiestaticos.

PALABRAS CLAVE: Modelos de zona cohesiva, Elementos finitos, Analisis explicito

ABSTRACT

Delamination failure is one of the most important failure mechanisms of laminated composite materials. When
considering numerical modeling of delamination, it is customary to use cohesive elements. These elements usually present
convergence problems when performing an implicit analysis. Explicit analyses do not present the same convergence
problems, although they require other considerations when modeling a quasistatic phenomenon. In this work, a Double
Cantilever Beam (DCB) test has been carried out on a unidirectional laminate from which the mode I fracture energy of
the material has been estimated, and used as input in the numerical model. A finite element model has been developed,
performing a parametric study of the different factors that influence the explicit analysis. The solution obtained using this
method can include spurious oscillations if time increment and element size are not small enough. Meeting these
requirements is often too costly to consider explicit analysis as the first choice to model quasistatic phenomena.

KEYWORDS: Cohesive zone model, Finite elements, Explicit analysis

1. INTRODUCCION laminas contiguas en un laminado y produce una acusada
pérdida de propiedades mecanicas.
En los ultimos afos, el uso de los materiales compuestos

se ha incrementado notoriamente en la industria El ensayo experimental del comportamiento de los
aeroespacial gracias a sus sobresalientes propiedades de materiales es costoso tanto econdémica como
rigidez y resistencia en relacion a su peso. Debido a los temporalmente. Por este motivo, se han desarrollado
altos estandares de seguridad de dicha industria, la numerosos modelos numéricos con el objetivo de
caracterizacion y prediccion del fallo de estos materiales abaratar costes y recortar plazos. Una de las técnicas que
debe estar cuidadosamente estudiado. La delaminacion se aplica habitualmente al estudiar la delaminacion es el
es un modo de fallo que consiste en la separacion de dos CZM [1-3] que permite simular el inicio y propagacion
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de grieta. Para simular procesos cuasi-estaticos suele
usarse la formulacion implicita del codigo de elementos
finitos, quedando la formulacion explicita relegada a
procesos de corta duracion y alta velocidad, como
impactos [4]. Sin embargo, la formulacion explicita
puede adaptarse a procesos cuasi-estaticos siempre que
no se introduzca una alta energia cinética en el modelo
[5]. Aprovechando este hecho, existen modelos de
ensayos de delaminacién en codigos explicitos de
elementos finitos [6-9].

El presente estudio tiene como objetivo determinar la
influencia sobre la respuesta obtenida al resolver un
modelo de una probeta DCB de los distintos parametros
y opciones disponibles en el codigo de elementos finitos
Abaqus/Explicit. Para ello, se toman los resultados de un
ensayo experimental y se parte de la base establecida por
un estudio realizado con la formulacion implicita
disponible en Abaqus/Standard [10]. Posteriormente, se
realiza el estudio paramétrico variando los valores de los
parametros de interés en el software explicito.

2. ENSAYO CODIGO
ABAQUS/STANDARD

DCB Y

Con el objetivo de obtener la tenacidad a fractura
interlaminar en modo I del material bajo estudio, se llevo
a cabo una campafia experimental siguiendo la norma
ASTM D5528-01 [11]. En estos ensayos se emplearon
probetas de fibra de carbono preimpregnada con matriz
epoxi constituidas por cuatro laminas que incluian un
inserto de teflon de 60mm entre las dos laminas centrales.
Las dimensiones de las probetas fueron de
250x25%2.4mm. Se empled una maquina
electromecanica MTS C42.503 de 5kN nominales para
realizar los ensayos. La tenacidad a fractura obtenida fue
de 0.361N/mm.

En el anterior estudio paramétrico realizado mediante
analisis implicito [10] se obtuvieron unos valores de las
propiedades cohesivas que modelaban adecuadamente el
problema. Estos valores se recogen en la tabla 1 y se
utilizaran como punto de partida en este nuevo estudio.
Los parametros de regularizacion viscosa 'y
estabilizacion automatica no estan disponibles en el
codigo explicito. En la formulacion explicita de Abaqus,
existe una forma de amortiguamiento para reducir las
oscilaciones de alta frecuencia denominada “bulk
viscosity”, pero no sera objeto de estudio en este trabajo
debido a que el manual de Abaqus [5] recomienda
eliminarla para los elementos cohesivos.

Tabla 1. Propiedades cohesivas obtenidas del estudio
paramétrico en Abaqus/Standard (andlisis implicito).
Ki (MPa/mm) o1 (MPa)

3-10° 20
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3. MODELO NUMERICO

Se ha desarrollado un modelo numérico en el software
ABAQUS v.6.12. Este estudio se ha limitado a un
modelo 2D debido al alto coste computacional del
modelo 3D. Se ha tomado un espesor de 0.001lmm para
los elementos cohesivos. Se han empleado elementos
CPE4R para modelar las capas de compuesto y
elementos COH2D4 para la interfaz cohesiva. Se

considera una anchura de 25mm para la probeta.
3

L 65 |
I 250

Figura 1. Dimensiones (mm) del modelo numérico.

Las propiedades mecanicas del material compuesto
empleado para modelar las ldminas se muestran en la
tabla 2. Las propiedades del material cohesivo se han
analizado en la seccién 4, manteniendo constante
unicamente la energia de delaminaciéon en modo I
extraida de los ensayos. La ley de traccion-
desplazamiento empleada es del tipo bilineal.

Tabla 2. Propiedades mecanicas del material compuesto.

Eun (MPa) 140000
E2 = E33 (MPa) 7900
Gi1z = Gi13 (MPa) 4900
Ga23 (MPa) 8600
VI2=V13=V23 0.79

Se han aplicado condiciones de contorno de velocidad en
el punto de aplicacion de las cargas. Tanto la velocidad
de aplicacion de la carga como el tamafio de elemento
adecuados para el modelo se han determinado en un
estudio paramétrico detallado en la seccion 4.

4. ESTUDIO PARAMETRICO

En esta seccion se lleva a cabo el estudio paramétrico de
los distintos factores correspondientes al modelo de zona
cohesiva y al solver explicito que afectan a la solucion
obtenida.

4.1. Tamario de elemento

Aumentar el numero de elementos empleados en el
mallado de un modelo de elementos finitos acarrea un
aumento del coste computacional necesario para
resolverlo, tanto en términos de memoria como
temporales. La formulacion explicita tiene el
inconveniente afadido de que, al disminuir el tamafio de
elemento, el incremento temporal estable minimo
empleado en la resolucion del problema también decrece

[5].

La figura 2 muestra la curva fuerza desplazamiento
obtenida al realizar la simulacion con distintos tamafios
de elemento. Como se aprecia, la evolucion de la zona
lineal anterior al inicio del fallo es idéntica en todos los
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casos. Sin embargo, se ven grandes diferencias durante la
propagacion de la grieta. Si no se tiene un tamafio de
elemento lo suficientemente pequefio (en este caso
0.25mm), apareceran oscilaciones espurias en la fuerza
obtenida tras el fallo de cada elemento. Para eliminar
esas oscilaciones en nuestro modelo es necesario emplear
un tamafio de elemento maximo de 0.25mm, que es el
que se utilizara en los siguientes estudios.

Tamariio de elemento (h)

70
—h=1mm
[0 N h=0.5mm
h=0.25mm
50
z
~40r
©
5 /
:jj 30 /
20t /
10' _/(
0 -
0 15

Dgsplazamiento (nllr?‘l)
Figura 2. Curva fuerza-desplazamiento para distintos
tamarios de elemento en el solver explicito.

Es conveniente mostrar el tiempo de calculo empleado en
resolver cada uno de los modelos con diferente tamafio
de malla (tabla 3). Para esta simulacion, se ha empleado
un escalado de masa para conseguir un incremento
temporal objetivo de 1077s y una velocidad de aplicacion
de la carga de 6mm/min. En este caso, se ha empleado
una velocidad de aplicacion de la carga menor que la
definitiva para reducir al maximo su influencia en los
resultados. El tiempo objetivo seleccionado a través del
escalado de masa es el maximo que no distorsiona la
forma de la respuesta obtenida. Cabe destacar que el
incremento temporal estimado por Abaqus sin aplicar
escalado de masa para este modelo es de 6.7-107!'s,
varios ordenes de magnitud por debajo del impuesto.

Tabla 3: Tiempo invertido en el cdlculo del modelo.

h (mm) t (h)
0.25 160
0.5 72

1 41

4.2. Escalado de masa y velocidad de carga

Debido a los largos tiempos de calculo mostrados en la
tabla 3, es necesario estudiar la influencia tanto del
escalado de masa aplicado al modelo como de la
velocidad de aplicacion de la carga. El objetivo de este
apartado es obtener la maxima velocidad de aplicacion
que, combinada con el maximo incremento temporal, dé
una respuesta sin grandes oscilaciones y similar a la
realidad.

La figura 3 muestra las curvas obtenidas al aplicar
distintos escalados de masa al modelo. Se aprecia como,
para un incremento temporal objetivo de 107s y 10-%s la
respuesta es practicamente idéntica, por lo que se ha
seleccionado 1077s como incremento temporal en las
simulaciones restantes. Estas curvas han sido tomadas al

utilizar una velocidad de aplicacion de la carga de
100mm/min.

Incgementu temporal objetivo con escalado de masa
5 T

Fuerza (N)

0 5 10 15
Desplazamiento (mm)

Figura 3. Curva fuerza-desplazamiento para distintos
escalados de masa.

La figura 4 muestra las curvas fuerza desplazamiento
obtenidas al aplicar la carga a distintas velocidades. La
carga real del ensayo fue de Imm/min, que es
excesivamente pequefia para aplicar la formulacion
explicita. Como muestra la figura 4, el modelo admite
una velocidad de aplicacion de la carga de 100mm/min
antes de producir oscilaciones espurias, visibles con la
velocidad de 1000mm/min. Por lo tanto, en los siguientes
apartados se conservara la velocidad de 100mm/min.

Velocidad de aplicacion de la carga

B
[==]
‘%‘T:

=t

Ea

i

Fuerza (N)
w
(=]

N
o
T

—— V =1000 mm/min
— V=100 mm/min
—— V=10 mm/min

5 10 15
Desplazamiento (mm)
Figura 4. Curva fuerza-desplazamiento para distintas

velocidades de aplicacion de la carga en el solver
explicito.

La seleccion de los valores adecuados en este apartado se
ha realizado de forma iterativa, ya que ambos estan
relacionados. La tabla 4 muestra algunos de los valores
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probados y el tiempo de simulaciéon necesario para
resolver el problema. Se puede apreciar la importancia de
establecer altas velocidades e incrementos temporales
cuando sea posible. Puede establecerse una relacion entre
ambos factores de forma que se oriente la seleccion de
ambos. En este trabajo, se ha observado que cuando el
producto entre el incremento temporal seleccionado y la
velocidad de aplicacion de la carga es menor o igual que
1.67-10mm, se produce un resultado aceptable y sin
grandes oscilaciones. Este producto representa la
distancia recorrida en un incremento temporal por los
nodos sobre los que se aplica la condicion de contorno de
velocidad.

Tabla 4. Tiempos de calculo para distintos escalados de
masa y velocidad de aplicacion de la carga.

Atescalado (S) \% (mm/ min) tealeulo
106 100 1h 15min
107 100 9h 40min
108 100 99h 12min
107 10 98h 38min
107 1000 1h

El escalado de masa consiste en un aumento de la masa
de los materiales implicados en el modelo. El incremento
temporal estable minimo para el analisis explicito esta
relacionado con la densidad de cada material a través de
la velocidad de propagacion de las perturbaciones en el
mismo, en concreto, el incremento temporal es
proporcional a la raiz cuadrada de la densidad del
material. Para incrementar un orden de magnitud el
incremento temporal, es necesario incrementar dos
ordenes de magnitud la masa (o densidad) del material.
Incrementar dos 6rdenes de magnitud la masa implica
que la energia cinética del sistema también aumenta en
esos dos oOrdenes (a igual velocidad de desplazamiento).
Incrementar un orden de magnitud la velocidad de
desplazamiento implica aumentar la energia cinética en
dos o6rdenes de magnitud por su relacion cuadratica. Se
llega, pues, a que distintas combinaciones de incremento
temporal minimo y velocidad de aplicacion de la carga
producen respuestas equiparables, como pueden ser los
casos mostrados en la primera y ultima fila de la tabla 4.

La solucion obtenida con los valores seleccionados
cumple la condiciéon de mantener una energia cinética
muy baja (menor del 5% de la energia interna del
sistema) necesaria para modelar un proceso cuasi-
estatico mediante la formulacion explicita.

4.3. Rigidez interfacial en modo 1

La rigidez interfacial ha de ser suficientemente alta para
no introducir flexibilidad artificial en el modelo y lo
suficientemente baja para no introducir oscilaciones
espurias en la solucion. Una primera estimacion del valor
de la rigidez interfacial viene dada por la ecuacion 1 [1],
donde o es un parametro mayor que 1, E3zes larigidez en
la direccién transversal del laminado y ¢ es la mitad del
espesor del laminado. A partir del valor estimado, se ha
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analizado el efecto de utilizar diferentes valores de dicha
rigidez mostrado en la figura 5.

akss
K> (1
t
a)
Rigidez interfacial
50 T 7 "I T “
_ g
£307 k- 510 MPa ' '
m ; / | amm
E '\“, / ——K, = 3MPaimm
E 20+ / K, = 310°MPaimm
¥ ——K, = 3-10°MPaimm
/’ ——K, = 3-10°MPa/mm
100 7 K,= 310" MPaimm
—— K, = 310°MPa/mm
D i i
0 5 10 15
Desplazamiento (mm)
b)
Rigidez interfacial
46 1
e .
45 7N
4 R‘“@, ~
- My
z M N
© e
N 43 g,
% _K‘ = 3MPa/mm “I"‘\'p
L2t K, = 310°MPaimm
——K, = 3-10°MPaimm
41 ——K, = 310°MPajmm
401 / K, = 310" MPaimm
5.5 6 6.5 7

Desplazamiento (mm)
Figura 5. Curva fuerza-desplazamiento para distintos
valores de la rigidez interfacial en el solver explicito.
Simulacion completa a); zoom en el fallo b).

Los resultados expuestos en la figura 5 muestran que hay
un amplio rango de valores de la rigidez interfacial
admisibles. Se ha tomado un valor de 0=50, obteniendo
K = 3-10°MPa/mm a través de (1). No obstante, se ha
decidido tomar valores que no cumplen (1) en varios
ordenes de magnitud, puesto que siguen proporcionando
una respuesta coherente. Los valores extremos del
estudio 3:10'MPa/mm y 3-10°MPa/mm presentan
oscilaciones no admisibles. Valores fuera de este rango
dan lugar a oscilaciones aun mayores, por lo que no se
han considerado. El valor de 3-10’MPa/mm muestra el
inicio de las oscilaciones espurias a pesar de no tener una
amplitud elevada, por lo que este ya marcaria un limite
superior de validez de K, mientras que el valor de K =
3MPa/mm ya comienza a introducir flexibilidad artificial
en el modelo, por lo tanto, se propone un rango de validez
de K entre 3-10°MPa/mm y 3-10°MPa/mm para este
modelo, que se traduce en un rango de validez de o entre
aproximadamente 0.5 y 500, admitiendo de esta forma
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valores inferiores a 1, lo que se opone a lo expuesto en

[1].
4.4. Resistencia interfacial en modo I

Laresistencia interfacial en modo I es utilizada, junto con
el criterio de dafo seleccionado para determinar en qué
punto debe comenzar a degradarse la rigidez del
elemento cohesivo. En este estudio, se ha seleccionado el
criterio cuadratico de tension nominal (QUADS)
implementado en Abaqus (ecuacion 2).

<0n) ? Os z O
—( + {—0} +i—¢ =1 (2)
Oon O lop:
a)
Resistencia interfacial
50 :
40+ v
/
<30t
]
N — o =100 MPa
[4F] w
320t — o =50 MPa
H / // o =25MPa
Vi —o=15MPa
10F / 0 =20MPa
o =10 MPa
—o=1MPa
0 L ! !
0 5 10 15
Desplazamiento (mm)
b)
Resistencia interfacial
—— o =50MPa
? o = 25MPa
y ——o = 15MPa
i / —— 7 =20MPa
— S o = 10MPa
£ |/
ﬁ _," //
G40/
=
[N
7 | i | 1| il
% PRI § ,‘.
351 e il .v“
//’ |
6 7 8 9

Desplazamiento (mm)
Figura 6. Curva fuerza-desplazamiento para distintos
valores de la resistencia interfacial en el solver
explicito. Simulacion completa a); zoom en el fallo b).

La tension maxima en modo I esta relacionada con la
longitud de zona cohesiva [1,7]. La zona cohesiva es la
longitud por delante del frente de grieta en la que los
elementos cohesivos han superado el criterio de fallo y
tienen su rigidez degradada, pero atn no han absorbido
toda la energia necesaria para perder toda su rigidez o ser
eliminados. Para modelar correctamente la delaminacion,
es necesario incluir un minimo niimero de elementos en
la zona cohesiva que capture el campo de tensiones
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producido en la misma. Normalmente, se recomienda
utilizar al menos 3 elementos en la zona cohesiva [7].
Para el caso de este trabajo, se ha estimado la longitud de
la zona cohesiva con un modelo resuelto en
Abaqus/Standard con una malla de 0.1mm, obteniendo
una longitud de la zona cohesiva de 2mm para una
resistencia de 20MPa. De acuerdo a este resultado, el
tamafio de elemento de 0.25mm es adecuado para el
problema. Este tamafio de elemento se ha mantenido
constante para todos los valores analizados.

La figura 6 muestra las curvas fuerza desplazamiento
para distintos valores de la resistencia interfacial en modo
I. El modelo se muestra muy sensible al valor de esta
resistencia. Por un lado, a mayor valor de resistencia
mayor es la fuerza maxima estimada por el modelo. Para
un valor extremo de 100MPa, el modelo no es capaz de
predecir adecuadamente la carga maxima soportada por
la probeta. Ademas, tras el fallo, aparecen oscilaciones
con una amplitud muy elevada, sugiriendo (junto con el
estudio del tamafio de elemento) que cuanto mayor es la
energia absorbida por un elemento antes del fallo, mayor
es el ruido numérico que produce posteriormente. Por
otro lado, una resistencia muy baja (caso de 1MPa)
produce una rapida degradacion de la rigidez de los
elementos cohesivos y, por tanto, del sistema, que se
traduce en una curva no lineal antes de llegar a la carga
maxima.

5. CONCLUSIONES

Se ha estudiado el efecto de variar el tamafio de elemento,
la velocidad de aplicacion de la carga, el escalado de
masa aplicado, la rigidez interfacial en modo I y la
resistencia interfacial en modo I en un modelo numérico
2D que simula la delaminacion de un laminado de fibra
de carbono y epoxi. El estudio ha sido desarrollado con
la implementacion de CZM existente en el software
comercial Abaqus/Explicit.

En primer lugar, se ha comprobado que el tamafio de
elemento tiene una gran influencia en la respuesta
obtenida cuando se comienza a propagar el dafio en los
elementos cohesivos. Un tamafio de elemento habitual en
la literatura para modelar este tipo de fallo (p.ej.
0.5mm)produce oscilaciones espurias cuando fallan los
elementos. Ha sido necesario reducir el tamafio de
elemento hasta 0.25mm para poder eliminar este
comportamiento y producir una curva suave mas cercana
a las soluciones analiticas.

En segundo lugar, las técnicas para reducir el tiempo de
célculo han resultado de gran utilidad. Por un lado, ha
sido posible aumentar la velocidad de aplicacion de la
carga en la simulacion hasta llegar a hacerla 100 veces
mas rapida que en el ensayo experimental sin alterar
excesivamente la respuesta obtenida. Este enfoque no
habria sido posible si la energia cinética del sistema
hubiera aumentado excesivamente o si se tratase de
materiales con propiedades viscoelasticas, donde la
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velocidad de deformacion afecta a la respuesta del
material. Por otro lado, se ha aplicado la técnica de
escalado de masa que permite aumentar el incremento
temporal minimo necesario para alcanzar una solucion
estable. Esta técnica ha permitido aumentar en 4 6rdenes
de magnitud este incremento temporal haciendo que,
aunque todavia se trate de un incremento pequefio, no
exija tiempos de calculo prohibitivos. De nuevo, esta
técnica no podria haberse aplicado si la energia cinética
del sistema hubiera crecido por encima del 10% de la
energia interna.

En cuanto a la rigidez cohesiva, se ha comprobado que
los valores predichos por la expresion propuesta en [1]
también son adecuados en la formulacion explicita.
Ademas, se ha puesto de manifiesto que existe un amplio
rango de valores admisibles para este parametro que
producen una respuesta adecuada del modelo antes de
introducir flexibilidad artificial (valores de rigidez muy
bajos) o de introducir oscilaciones espurias en la
respuesta (valores de rigidez muy altos).

De igual forma, se ha analizado el efecto de la resistencia
interfacial manteniendo constante el tamafio de elemento
empleado. La formulacion explicita es muy sensible al
valor de la maxima tensiéon en modo I que soportan los
elementos cohesivos. Valores demasiado altos o bajos de
la misma desvirtian completamente la forma de la
respuesta obtenida. En general, y para una malla de
tamafio fijo, es preferible mantener un valor bajo de esta
tension que extienda la longitud de la zona cohesiva y
aumente el niumero de elementos que se utilizan para
mallarla, pues altos valores de la tension maxima
producen mucho ruido numérico, tal y como se muestra
en la figura 6.

Finalmente, se ha constatado que los elementos
cohesivos requieren un tiempo de calculo muy alto al ser
utilizados junto con la formulacion explicita. Si bien
siguen siendo adecuados en el caso de problemas de
impacto donde los tiempos reales del proceso simulado
son del orden de milisegundos, el uso de elementos
cohesivos junto a la formulacion explicita aplicados a
fenomenos cuasi-estaticos deberia reservarse para
aquellos modelos complejos en los que no se consiga
alcanzar la convergencia utilizando la formulacion
implicita.
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RESUMEN

Los materiales compuestos estdn aumentando rapidamente en una amplia gama de aplicaciones estructurales, pero su
crecimiento estd limitado por su falta de ductilidad. La hibridacién de fibras es una estrategia prometedora para permitir
un fallo mas gradual de los materiales compuestos. El criterio acoplado de la mecdnica de fractura finita se aplica para
describir los mecanismos de dafio secuencial que ocurren en un compuesto hibrido bajo tensién. Las probetas estudi-
adas estdn formadas por una fina capa unidireccional reforzada con fibras largas de carbono, embebida entre dos capas
unidireccionales reforzadas con fibras de vidrio. Una vez que la primera grieta translaminar ha aparecido en la capa de
carbono/epoxi, incide en la interface y ambas puntas de grieta experimentan una fuerte singularidad, lo que juega un papel
importante en la prediccién de los mecanismos que siguen. La competencia entre los diferentes mecanismos se estudia
con la novedad de incluir el principio de maxima disipacion en el Criterio Acoplado. Las predicciones obtenidas por este
enfoque muestran un buen acuerdo con los resultados experimentales y computacionales encontrados en la literatura.

PALABRAS CLAVE: Compuestos hibridos, Capas ultradelgadas, Criterio Acoplado, Singularidad fuerte, Energia de
maxima disipacién

ABSTRACT

Composites are rapidly increasing in an extensive range of structural applications, but further growth is limited by their
lack of ductility. Fiber hybridization is a promising strategy to allow more gradual failure of composite materials. The
coupled criterion of the finite fracture mechanics is applied to describe the sequential damage mechanisms that occur in
a hybrid composite under tension. The studied specimens are made of a unidirectional thin layer reinforced with long
carbon fibers, embedded between two unidirectional layers reinforced with glass fibers. Once the first translaminar crack
has appeared into the carbon/epoxy layer, it impinges on the interface and the crack tips undergo a strong singularity, which
plays an important role in predicting the mechanisms that follow. The competition between the different mechanisms is
studied by the novelty of including the principle of maximum dissipation into the coupled criterion. The predictions
obtained by this approach show a good agreement with the experimental and computational results found in the literature.

KEYWORDS: Hybrid composites, Thin-ply layer, Coupled Criterion, Strong singularity, Maximum dissipation energy

1. INTRODUCCION Siguiendo esta idea, los materiales hibridos tienen un in-

terés excepcional y potencialmente podrian ofrecer un au-
El uso de materiales compuestos ofrece un enorme poten- mento notable en la tolerancia al dafio de los compuestos
cial en una amplia gama de aplicaciones estructurales. De [1]. Los materiales hibridos permiten la combinacion
hecho, estos materiales se aplican incluso en piezas es- de dos materiales de tal manera que se contrarrestan las
tructurales primarias en industrias donde la ligereza es un deficiencias de cada material y se optimizan las cuali-
aspecto clave del disefio, especialmente cuando se com- dades mecdnicas [2]. Ademds, la combinacion de difer-
bina con alta resistencia y rigidez. Sin embargo, la falta entes materiales en un mismo laminado permite potenciar
de ductilidad para algunas configuraciones compuestas otras propiedades no estructurales como la conductividad
puede contribuir a la fractura inestable de estas estruc- eléctrica o térmica y serd basico en el desarrollo de la
turas cuando se someten a cargas de servicio, requiriendo proxima generacion de materiales inteligentes.

altos factores de seguridad.
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El objetivo de este estudio es generar un modelo basado
en el Criterio Acoplado (CC) [3, 4] de la Mecanica de
Fractura Finita (FFM) para predecir qué mecanismo de
dafio aparece justo después de las primeras grietas transver-
sales: 1) penetracion de grieta a la siguiente capa, ii) de-
laminacién o iii) fragmentacion de carbono/epoxi en com-
puestos hibridos. Leguillon et al. [5] han destacado la
existencia de singularidades débiles (el exponente sin-
gular es mayor que 0,5) y fuertes (el exponente singu-
lar es menor que 0,5) en materiales heterogéneos. En
el presente caso, es una fuerte singularidad la que estd
involucrada en las puntas de la primera grieta translam-
inar que aparece en la capa de carbono/epoxi (material
rigido) y que incide en la interfaz con la capa de vidrio/e-
poxi (un material m4s flexible). Esta situacion rara vez ha
sido estudiada y requiere el uso del principio de mdxima
disipacién de Onsager [6] para discriminar entre varios
mecanismos que pueden ocurrir. Un objetivo secundario
de este trabajo es proponer y evaluar cémo el CC trata
las singularidades fuertes. Se observa que los dafios se
desarrollan a lo largo de todo el ancho de la muestra, por
lo que un modelo 2D en una seccidn transversal es una
simplificacién adecuada.

A continuacidn, la organizacién del articulo es la sigu-
iente. La seccién 2 describe los experimentos y simu-
laciones numéricas realizadas por [7, 8] para el caso de
compuestos hibridos que utilizan una capa ultradelgada
de carbono/epoxi. El CC se describe en la seccién 3,
explicando los principales postulados sobre los que se
establece. Posteriormente, en la seccion 4 se muestra
el modelo computacional basado en el CC y el andlisis
detallado de los resultados obtenidos, junto con la com-
paracién de los experimentos. Finalmente, las principales
conclusiones se resumen en la seccion 5.

2. EXPERIMENTOS DE CZEL, WISNOM Y JALAL-
VAND

Se considera un conjunto de probetas de vidrio/carbono
bajo carga de traccion. Las probetas hibridas estdn com-
puestas por tres capas unidireccionales (UD), dos capas
externas reforzadas con fibras de vidrio unidireccionales
y una capa interna reforzada con fibras de carbono uni-
direccionales, ver figura 1. Estas capas se han denom-
inado capas de vidrio/epoxi y carbono/epoxi y su espe-
sor se indica como f, y t., respectivamente. La direccion
de la fibra en las tres capas es paralela a la direccién de
carga. La probeta es rectangular con ancho w = 20 mm,
y largo L = 260 mm, 160 mm correspondiente al largo
libre (Lyjbre)-

En los experimentos de [7], se probaron diferentes com-
binaciones de carbono de capa delgada unidireccional y
preimpregnados de vidrio de espesor estandar: [G,/Cp,,/G3]
(m = 1-4) donde C y G indican, respectivamente, car-
bono SkyFlex USNO20A y preimpregnado Hexcel 913/E-
Glass, con un espesor medido aproximado de 7, = 0,030
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Glass/epoxy
layer
Fibre
Carbon/epoxy  direction

layer

(i) Glass/epoxy
failure

(ii) Delamination (iii) Carbon/epoxy

fragmentation

Figure 1: Croquis del diseio de la probeta hibrida estudi-
ada. Posibles mecanismos de dario después de la primera
grieta transversal.

mmy #, = 0,144 mm.

Jalalvand et al. [8] probé dos series de [G/C,,/G] (n=1, 2)
con los mismos materiales base, siendo ambas versiones
escaladas de los casos anteriores para cubrir toda la gama
de escenarios de dafio. En total, se probaron 6 series de
probetas hibridas de vidrio/carbono de capa delgada.

Cuando estas probetas se someten a carga de traccion,
antes de cualquier dafio en los hibridos, la deformacién
en las capas de carbono/epoxi y vidrio/epoxi es uniforme
en toda la probeta. Por lo tanto, no hay esfuerzo cor-
tante en la interfaz o variacion de tension a lo largo de la
muestra. Dado que la deformacion critica de la capa de
carbono/epoxi es menor que la de las capas de vidrio/e-
poxi, el primer dafio en todos los laminados hibridos es
la rotura de la capa de carbono/epoxi. Una vez que ha
aparecido una grieta transversal en la capa de carbono/e-
poxi, pueden aparecer diferentes mecanismos (figura 1):
(i) penetracién a la capa vidrio/epoxi, la grieta penetra
la capa de vidrio/epoxi y toda la probeta rompe; (ii) de-
laminacién, la grieta se desvia y crece a lo largo de la
interface; (iii) fragmentacién carbono/epoxi, no ocurre
ninguno de los mecanismos anteriores y aparece multi-
grietas transversales en la capa de carbono/epoxi. En al-
gunos de los laminados, especialmente con capas de car-
bono/epoxi més delgadas, el dafio es seguido por la frag-
mentacién de la capa de carbono/epoxi. Por el contrario,
para los laminados con 3 o més capas de carbono/epoxi,
las grietas transversales iniciales solo son seguidas por la
delaminacion en la interfaz.

En total, se analizaron 20 casos diferentes, variando el
espesor de la capa de carbono/epoxi, 7., entre 0,02 mm a
0, 12 mmy el espesor del vidrio entre 0,04 m y 0, 30 mm.
En ambos casos, las probetas serdn evaluadas y compara-
das con el modelo computacional basado en el CC.
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3. EL CRITERIO ACOPLADO (CC)

El CC tiene como objetivo predecir la nucleacién de nuevas
grietas en materiales fragiles y cuasi-fragiles [3, 9]. De
manera similar a los modelos de zona cohesiva, utiliza
dos pardmetros para hacer esta prediccion, a saber, la re-
sistencia a la traccién o y la energia de fractura G, (o
tenacidad K.), en contraste con la prediccién de la propa-
gacién de una fisura preexistente segun el criterio de Grif-
fith, que requiere un solo pardmetro G..

El CC se basa, primero, en un balance de energia muy
simple valido bajo suposicion eldstica:

SWP + WX+ Gl =0 (1)

donde 6WP es el cambio de energia potencial entre los
estados no fisurado y fisurado, SWX el cambio de energia
cinética y G (/) la energia disipada para crear una gri-
eta con una longitud de / (el CC se introduce en el anélisis
2D por motivos de simplicidad, siendo lo suficientemente
preciso, entonces esta ecuacion debe ser considerada por
unidad de espesor para tener las unidades correctas). Du-
rante una carga cuasiestitica no hay energia cinética ini-
cial, entonces WX > 0y por lo tanto (1) da lugar a la
condicion de energia:

SWeD)

Ginc(l) = _T > G (2)

El término del lado izquierdo se llama tasa de liberacién
de energia incremental (IERR), depende hasta ahora de
una longitud desconocida /. Noétese que considerar el
limite como / — O lleva a la definicién de la conocida
tasa de liberacién de energia (ERR) G, pero este término
en general no es tenido en cuenta, excepto precisamente
en la punta de una grieta preexistente en un cuerpo ho-
mogéneo o en el caso de fuerte singularidad en materiales
heterogéneos, como se verd a continuacion.

El CC también se basa en una segunda condicién que in-
volucra la tensién de traccion o, que debe exceder la re-
sistencia a la traccién o a lo largo de la ruta de fisura
supuesta antes del inicio de la grieta:

or)zo. for0<r<li

3)
La verificacion de las dos desigualdades (2) y (3) con-
stituye el CC. Estas dos desigualdades generalmente per-
miten determinar tanto la longitud de iniciacién /y como
la carga de rotura [3].

En cuanto a singularidades, se puede encontrar una fuerte
singularidad, por ejemplo, cuando una grieta en un ma-
terial rigido incide en una interfaz con un material mas
compatible. Este es el caso que nos interesa, cuando
la grieta en la capa de carbono/epoxi incide en la inter-
faz con la capa de vidrio. En el caso de una singulari-
dad fuerte (1 <0.5), ya no hay una funcién creciente (la
IERR) y una decreciente (la tensién) como en el caso de
una singularidad débil sino dos funciones decrecientes.
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4. MODELO NUMERICO Y RESULTADOS
4.1. Implementacion del CC mediante Elementos Finitos

Para implementar el CC, se genera una malla sin grietas
para calcular el campo de tensiones a lo largo del camino
de grieta supuesta. Si éste no se conoce, deben probarse
varias direcciones y luego compararse. Si r; denota la
distancia del nodo i al punto singular, entonces se conoce
la funcién o (r;). También se calcula la energia potencial
de la estructura no fisurada W(0). Luego, los nodos se
liberan uno tras otro a lo largo del camino de la grieta
supuesta para crear una grieta virtual con longitud r; (se
liberan los nodos del 1 al i). En cada paso, se calcula la
energia potencial de la estructura W(r;), lo que conduce a
laIERR y la ERR:

W) - W) Gry) = W(r) - W(ris1)

ri Figl = Ti

Gine(ri) = “4)
Luego, las dos desigualdades (2) y (3) se pueden resolver
para calcular / y la carga en el momento de la fractura.

Se gener6 un conjunto de modelos EF para estudiar la
influencia de la capa ultradelgada de carbono/epoxi en
compuestos hibridos. La malla estd compuesta por ele-
mentos triangulares con un total de 11.243 nodos y 21.335
elementos. Para poder capturar comportamientos singu-
lares, la malla debe refinarse en la vecindad del punto
singular. La longitud del elemento se establece en 0,5 um
alrededor del punto singular, aumentando a medida que
se aleja de ese punto. Debido a las simetrias, solo una
cuarta parte de la muestra estd mallada.

A continuacién, se estudian los pasos de los mecanismos
de dafio, comparando las predicciones generadas en el
presente estudio con las observaciones experimentales y
numéricas de la literatura.

4.2. Paso 1: Grieta transversal en la capa carbonofe-
poxy

En los experimentos, el primer mecanismo de dafio ob-
servado durante la carga de traccién monotoénica es una
fractura transversal en la capa de carbono/epoxi. Segin
[3], se puede analizar usando el CC de la misma manera
que los experimentos de [10] sobre la fractura transversal
en laminados cross-ply.

Antes de la fractura, el esfuerzo de traccion estimado es
constante dentro de cada capa, 102,2 GPa en la capa de
carbono y 40,14 GPa en la capa de vidrio para una de-
formacioén prescrita de 1%. Por lo tanto, la resistencia a
traccion de la capa de carbono, 0$=1957 MPa [11], se
alcanza para una deformacion critica €$=1,91%.

Entonces, la tension de traccidn en la capa de vidrio/epoxi
alcanza los 766,7 MPa, muy por debajo de su resistencia
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a traccion, a’§=1350 MPa [11], mientras que las compo-
nentes de los esfuerzos de traccién y de corte que actiian
alo largo de la interface son 0. De esta manera, durante la
etapa de iniciacion, la grieta no puede penetrar la capa de
vidrio, ni puede desviarse a lo largo de la interface ya que
la condicién de tensién no se cumple. El tnico mecan-
ismo a considerar es la aparicion de una grieta transversal
en la capa de carbono/epoxi.

Para completar el andlisis, se debe considerar la condicién
de energia entre dos estados: capa de carbono no fisurada
y totalmente fisurada. De hecho, dado que la tensién de
traccion es constante a través de la capa, la condicién de
tension no induce un limite superior a las longitudes de
iniciacién admisibles, por lo que el CC predice la frac-
tura completa de la capa de carbono. Sin embargo, existe
una gran dificultad: la energia de fractura de la capa de
carbono en la fractura translaminar G¢ no se conoce. Los
valores reportados en la literatura [12] son extremada-
mente altos, de 40 a 160 MPa mm (40 a 160 kJ m™2) e
incompatibles con las cargas observadas en los presentes
experimentos [7, 8] ya que implicarian sobrecargas muy
grandes.

Los valores compatibles que se conservardn estin muy
por debajo de los datos mencionados anteriormente. En
la fractura translaminar, se disipa una gran cantidad de
energia por la desunién de haces largos de fibras, pero
esto implica aberturas de grietas muy grandes. Sin em-
bargo, en este caso existen efectos restrictivos in situ de-
bido a las capas de vidrio exteriores que inhiben dicho
mecanismo, limitando la disipacion de energfa.

Un primer valor compatible con los resultados es GE=2,18
MPa mm. Con tal valor, el CC predice que la fractura de
la capa de carbono/epoxi estd gobernada por la condicién
de tension, ya que es la condicién mads restrictiva para el
espesor de las probetas estudiadas. Por lo tanto, dado que
el criterio de tension para este problema da una curva hor-
izontal en la figura 2, la primera grieta transversal ocurre
para una deformacion aplicada constante & = & para
los 20 casos ([8]). Tenga en cuenta que el CC se com-
pone de dos partes, una rama horizontal definida por la
condicion de tension para grandes espesores de carbono y
una rama ascendente para espesores mds pequefios sigu-
iendo la condicién de energia. Sin embargo, esta rama
ascendente no juega ningun papel en los 20 casos anal-
izados.

Se puede sefialar que los resultados son muy sensibles a
los datos, G¢ crece de 2, 18 a 6,9 MPa mm mientras que
la tension de rotura solo aumenta de 1,91 a 1,93%.
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Figure 2: Tension de rotura al inicio de una fisura en
la capa de carbonojepoxi para G:=2.18 MPa mm. Dia-
mantes: deformacion critica predicha en funcion de la
energia y la condicion de tension para la rotura de la
capa de carbono/epoxi en los 20 casos analizados.

4.3. Paso 2: Competicion entre penetracion, delaminacion
y fragmentacion de carbono/epoxi

4.3.1. Opcion 1: Penetracion en la capa vidriofepoxy

Para implementar el enfoque CC de la competencia en-
tre la penetracion y la delaminacién del vidrio/epoxi, es
necesario conocer los pardmetros de fractura. Jalalvand
et al. usé una resistencia a la traccién establecida en o5 =
1350 MPa para implementar su criterio de tensidn para
la rotura de las capas de vidrio oeq > 0%, donde oq €s

una potencia promedio especial de la tension de traccién a

través de las capas de vidrio/epoxi oy = 3 fv o(x1, x)"dV.

Este valor se mantendra en los presentes célculos.

La energia de fractura se identificard a partir del lami-
nado [G/C,/G], que es el tnico caso en los experimentos
donde la rotura del vidrio/epoxy ocurre casi inmediata-
mente después del inicio de la grieta en la capa de epox-
i/carbono (la deformacion es del 1,93 %, cerca del 1,91
% retenido para la rotura del epoxi/carbono). Segun el
CC, el valor seleccionado G5= 8,77 MPa mm es el valor
mds alto que permite que las capas de vidrio se rompan
por completo inmediatamente después del inicio de una
grieta en la capa de carbono/epoxi (figura3).

Con el valor seleccionado de G¢, la curva G, /GS es tan-
gente a la linea horizontal por lo que no hay longitud de
detencion [9]. Asi, como se observa en los experimen-
tos, la capa de vidrio se rompe por completo. Las dos
condiciones del CC se cumplen hasta el punto marcado
con una flecha. Ademads, se ve facilmente que si Giye
tiene una tangente horizontal, entonces G = Gi,c = GE
en este punto y G estd aumentando. Como consecuencia,
la fisura salta la longitud /) y sigue creciendo de forma
inestable, ya que G > G, hasta la rotura final de la pro-
beta. Esto sigue siendo cierto para valores mds pequefios
de G&, las curvas roja y verde se desplazan hacia arriba,
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Figure 3: El CC aplicado a la penetracion de la grieta
en la capa de vidrio en el lay-up [G/C»/G], para una de-
formacion prescrita € = €= 1,91 %.

pero no para valores mas grandes.

4.3.2. Opcion 2: Delaminacion de la interface

CC tiene que modificarse ligeramente ya que el mecan-
ismo dominante aqui es una rotura por cortante. G y 0
deben reemplazarse respectivamente por Gy y Te.

En la figura 4, correspondiente al lay-up [G,/C4/G>], las
dos condiciones del CC se cumplen hasta el punto mar-
cado con una flecha. La grieta salta la longitud / = [
y luego contintia creciendo de manera inestable desde
G > Gy, lo que lleva a una larga delaminacién. Esto estd
de acuerdo con los resultados experimentales de [7], ex-
cepto que queda por decidir entre los dos casos en compe-
tencia: delaminacién versus rotura de las capas de vidrio.
Noétese que el mismo procedimiento excluye los casos A
a M en las simulaciones de [8].

4

(G»/Ci/ G
—I

Delamination

0 0.25 0.5 0.75

[ [mm)]

Figure 4: El CC aplicado a la deflexion de la fisura a lo
largo de la interfase en el laminado [G»/C4/G> ] para una
cepa prescrita € = €.=1,91 %.
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4.3.3. Delaminacion vs. Penetracion en la capa vidrio/e-
poxy

En los apilados [G,/C3/G2] y [G2/C4/G3] de los experi-
mentos de [7], el CC muestra que tanto la delaminacién
(seccién 4.3.2) y la penetracién en las capas de vidrio
(seccion 4.3.1) son posibles mecanismos que siguen a la
grieta transversal de la capa de carbono/epoxi. Todavia
hay que inventar un criterio para discriminar entre estos
dos mecanismos. Hemos optado por aplicar el principio
de maxima disipacién (PMD). Este criterio consiste en
calcular y comparar las energfas disipadas WP durante la
primera etapa de los dos mecanismos anteriores, es decir,
durante el paso de iniciacién correspondiente al salto de
fisura. Este criterio da la preponderancia del mecanismo
de delaminacién en ambos casos, en perfecto acuerdo con
los resultados experimentales de [7].

4.4. Opcion 3: Fragmentacion de la capa de carbono/e-
poxy

Este mecanismo ocurre cuando se inhiben los dos mecan-
ismos anteriores y ocurre tipicamente para las capas mas
delgadas de carbono/epoxi. La fragmentacion de la capa
de carbono/epoxi se puede estudiar exactamente de la
misma manera que para una pelicula delgada depositada
sobre un sustrato flexible [13]. La geometria seleccionada
para llevar a cabo el cdlculo con una deformacién pre-
scrita de 1% en el borde superior es representativa de una
probeta bajo carga de traccién, pero también puede in-
terpretarse como un elemento de volumen representativo
(RVE) con condiciones de contorno periddicas, logrando
el dominio completo estudiado yuxtaponiendo los RVE.
En este caso, el ancho de la RVE es el espacio entre gri-
etas (figura 5), la longitud de la mitad de la RVE es la
mitad del espacio entre grietas).

En comparacién con el andlisis de pelicula delgada, in-
cluso se simplifica ya que no se puede producir flexién
debido a la simetria de las capas. Este enfoque supone
tedricamente que pueden aparecer varias grietas al mismo
tiempo, mientras que la variabilidad del material conduce
m4s bien a una aparicién progresiva de grietas. Sin em-
bargo, la suposicién de simultaneidad es aceptable en la
medida en que varias grietas que aparecen secuencial-
mente lo hacen en un corto periodo de tiempo y, por lo
tanto, por un pequeflo incremento en la carga remota.

En el caso [G/C/G], la pregunta es: ;puede aparecer una
nueva fisura tras la rotura de la primera capa de carbono/e-
poxi, sabiendo que los demds mecanismos estan inhibidos?
Para ello, se considera el cuarto de RVE con una fisura a
la izquierda y una segunda apareciendo en el lado dere-
cho (figura 5). Entonces la respuesta es si, para una sep-
aracion inicial entre grietas que varia de 50 a 10 mm (es
decir, L/2 varia de 25 a 5 mm), la tension de traccién que
actiia en la capa de carbono/epoxi a lo largo del eje de
simetria permanece casi sin cambios e igual a la resisten-
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cia a la traccién de 1957 MPa para €= 1,91 % y la IERR
estd muy por encima del valor retenido de G$=2,18 MPa
mm. Por lo tanto, mientras se inhiben la falla del vidrio y
la deslaminacidn, la fragmentacién de carbono/epoxi es
un mecanismo posible.

Carbon/epoxy layer

First crack — |

-

Glass/epoxy layer

Figure 5: El cuarto de la RVE con la primera grieta a
la izquierda y una segunda grieta apareciendo a lo largo
del eje de simetria.

5. CONCLUSIONES

El CC de la MFF se aplica para describir los mecanismos
de dafio secuencial que ocurren en un compuesto hibrido
bajo tension. Una fuerte singularidad estd involucrada en
este estudio. Esa situacion requiere un uso novedoso de
la PMD en CC para discriminar entre varios mecanismos
que pueden darse.

Los resultados presentados muestran una estrecha con-
cordancia entre las predicciones y los experimentos de
[7]; este acuerdo también se di6 para el resto de configu-
raciones de espesores de capa estudiadas numéricamente
por [8]. El efecto hibrido se observoé en capas delgadas de
carbono/epoxi debido a la falta de energia disponible. El
agrietamiento de la capa fina de carbono/epoxi no puede
evolucionar hacia la rotura del vidrio o la delaminacién
prolongada, solo puede ocurrir la fragmentacién del car-
bono/epoxi que conduce a un efecto de pseudoductilidad.

Desde el punto de vista del criterio acoplado de la mecénica
de fractura finita, la introduccién del PMD permite exten-
der el criterio acoplado a problemas donde fuertes sin-
gularidades de tensién gobiernan el problema y varios
mecanismos estdn compitiendo.
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COMPORTAMIENTO A GRACTURA DE PET OPACO RECICLADO MODIFICADO POR EXTRUSION
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RESUMEN

Se ha realizado un estudio comparativo de la integridad estructural en un Poli(Etilén Tereftalato) opaco reciclado (rPET-
0) con dos tipos de rPET-O modificado aplicando técnicas de extrusion reactiva: a) utilizando un agente reactivo
multiepoxido (REx-rPET-O ) y b) una mezcla rPET-O/policarbonato (PC) 90/10 (wt/wt). Para la cuantificacion de los
parametros de fractura se empled un equipo de impacto pendular instrumentado empleando probetas en configuracion
SENB. Las modificaciones estructurales generadas durante la extrusion reactiva promueven un aumento de entre 16
(REx-rPET-0) a 20% (rPET-O/PC) en el factor de intensidad de tensiones (Kq), respecto a rPET-O sin modificar. Las
diferencias mas significativas entre ambas modificaciones se registran en el “trabajo especifico de fractura” (wr)
(parametro alternativo a la resistencia al impacto estandarizado) donde se alcanza un incremento de un 61 % para el
caso del rPET-O/PC, siendo de tan s6lo un 11% para el REx-rPET-O. Esta tendencia se puede atribuir a la
tipologia de modificacion reactiva que se genera: ramificacion de cadenas (REx-rPET-O) vs. generacién de un
copolimero al azar “in situ” (rPET-O/PC). Este copolimero limita la capacidad de cristalizacion y grado de
perfeccion cristalina del rPET-O promoviendo un incremento de las condiciones de tension hidrostatica critica para la
generacion de crazes y propagacion de grieta.

PALABRAS CLAVE: PET opaco reciclado (rPET-O), extrusion reactiva, LEFM, impacto.

ABSTRACT

A comparative study of the structural integrity of an opaque recycled Poly(Ethylene Terephthalate) (rPET-O) has been
carried out with two types of modified rPET-O applying reactive extrusion techniques: a) using a multi-epoxide reactive
agent (REx-rPET-O ) and b) a 90/10 (wt/wt) rPET-O/polycarbonate (PC) blend. For the quantification of the fracture
parameters, an instrumented pendulum impact testing machine was used using specimens in SENB configuration. The
structural modifications generated during reactive extrusion promote an increase of between 16 (REx-rPET-O) to 20%
(rPET-O/PC) in the stress intensity factor (Kq), compared to unmodified rPET-O. The most significant differences
between both modifications are registered in the "specific work of fracture" (wr) (alternative parameter to the
standardized impact strength) where an increase of 61% is reached for the case of rPET-O/PC and being only 11% for
REx-rPET-O. This trend can be attributed to the type of reactive modification that is generated: chain branching
(REx-rPET-O) vs. generation of a random copolymer "in situ" (rPET-O/PC). This copolymer decreases the
crystallization capacity and degree of crystalline perfection of rPET-O, promoting an increase in the critical
hydrostatic stress conditions for the generation of crazes and crack propagation.

KEYWORDS: Recycled opaque PET (rPET-O), reactive extrusion, LEFM, fracture behavior.

1. INTRODUCCION menor permeabilidad al oxigeno, y proteccion del
alimento frente a la radiacion ultravioleta [1].
Una de las problematicas que se esta presentando en la

actualidad en el reciclaje y revalorizacion de residuos La adicion de un contenido superior al 5 % w/w de TiOz
post-consumo de Poli(Etilén Tereftalato) (rPET) en el PET, si bien ofrece un efecto de nucleante cristalino
proveniente de botellas para la produccion de fibras es la durante el enfriamiento, obstaculiza la cristalizacion
aparicion de formulaciones del mismo con un contenido inducida por deformacion durante la etapa de
de entre 10 a 20% en peso de didxido de titanio (TiO2). estiramiento, lo que ocasiona la produccion de fibras con
Estas ultimas se emplean para la fabricacion de botellas pobres propiedades mecanicas [2]. De ahi que hoy por
para el envasado de leche ya que le confiere al envase hoy los residuos de estas botellas “blancas” no se

incluyan dentro de la cadena bien establecida de PET
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“transparente”. Esto ha motivado la busqueda de nuevas
rutas de reciclaje/revalorizacion de estos residuos. No
obstante, sin considerar esta dificultad, se ha llegado a
demostrar que el reciclado post-consumo de este tipo de
formulaciones (rPET-O) presenta una mayor resistencia
al inicio de propagacion de grieta lenta respecto al rPET
transparente (rPET-T), gracias al efecto de alivio de
triaxilidad local que se promueve por la descohesion de
aglomerados de particulas de TiO: [3].

Entre las alternativas planteadas que se presenta es la
modificacion estructural mediante técnicas de extrusion
reactiva. Una de las rutas es el mezclado reactivo con
otras fases poliméricas susceptibles de llevar reacciones
de intercambio quimico con la consecuente formacion de
copolimeros “random” (al azar), como por ejemplo el
Policarbonato (PC). Trabajos previos llevados a cabo por
nuestro grupo de investigacion establecieron que la
adicion de un 10% en peso de PC al PET promueve un
incremento, respecto al PET, del 33 % en la resistencia al
impacto Charpy, 15% en el factor critico de intensidad de
tensiones (Kic) y 25% en la tasa critica de liberacion de
energia (Gic) determinados a altas velocidades de
solicitacion. En condiciones de propagacion lenta de
grieta se observo un 14% en el término relacionado con
el trabajo de inicio de propagacion de grieta, segun el
analisis de Trabajo Esencial de Fractura realizado. El
analisis morfologico del producto revelo la generacion de
una mezcla bifasica, con fase PC de tamafo nanométrico
compatibilizada gracias a la generacion de un copolimero
“random” PET-PC [4,-6].

Otra de las vias de modifiacion reactiva es el empleo de
agentes oligoméricos multiepoxidados durante el
procesamiento con la finalidad de “extender cadenas”
(recuperacion de masa molecular) y modificar su
arquitectura (generacion de ramificaciones). En trabajo
previo realizado en PET reciclado con un 5% en peso de
TiO2 (rPET-O) se lleg6 a establecer que la adicion de
hasta 1% en peso de este agente promueve la generacion
de estructuras ramificadas, mejorando la procesabilidad
y la componente elastica del fluido viscoelastico en
estado “fundido” [7]. Esto abre nuevas vias de
procesamiento como la fabricacion de estructura tipo
sandwich de piezas espumadas mediante procesos de
microespumacion fisica durante el moldeo por inyeccion
(MUCELL®).

En esta comunicacion se presenta, de forma comparativa,
un estudio del desempefio mecanico de dos
modificaciones reactivas de rPET-O: mezclas “reactivas”
con un 10% en peso de PC (rPET-O/PC) y modficacion
estructural mediante el uso de agente multiepoxidado
(REX-rPET-0). El estudio se centra en la evaluacion de
las propiedades a traccion (bajas velocidades de
solicitacion) y a impacto, combinado con un andlisis
fractografico (post-mortem) de los sistemas.
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1 Materiales

El material base de estudio es un Poli(Etilén Tereftalato)
reciclado con un contenido medio de 5% en peso de TiO»
proveniente de reciclado postconsumo suministrado por
SUEZ (Bayona, Francia) bajo el nombre comercial
FLOREAL.

Para la produccion de mezclas reactivas (rPET-O/PC) se
empled como fase minoritaria (10% en peso respecto al
rPET-O) un Policarbonato (PC) bajo la denominacion
comercial LEXAN 123R (SABIC Marketing Iberica SA,
Barcelona, Espana).

Para la preparacion del rPET-O modificado
reactivamente (REX-rPET-O) se utilizd como agente
reactivo un oligo-copolimero estireno-acrilico epoxido
multifuncional (SAmfE) con nombre comercial Joncryl®
ADR 4400 de la empresa BASF (Heerenveen, Paises
Bajos). Este fue adicionado en una proporcion del 1% en
peso.

2.2 Preparacion de las formulaciones y obtencion de
probetas

Para la preparacion de los sistemas base de estudio se
empled una extrusora doble husillo Collin KNETER
25x36D (Collin Lab & Pilot Solutions GmbH,
Maitenbeth, Alemania). Las condiciones empleadas en el
proceso de extrusion reactiva se recogen en la Tabla 1.

Tabla 1. Condiciones para procesamiento de extrusion
reactiva.

REX-rPET-O rPET-O/PC
f’e;lﬁl f;t s | 1802157235/ 180/215/235/
[3 C]pe u 240/240/245/245 | 260/260/270/270
Velocidad de
giro del 40 125
husillo [rpm]

A partir de la granza tanto de las formulaciones
preparadas, como del rPET-O y del PC se obtuvieron
probetas multiproposito tipo 1A segin la norma UNE-
EN ISO 527-2 mediante moldeo por inyeccion. La
maquina inyectora usada fue una Engel Victory 500/100
(GmbH, Alemania). Las condiciones de procesamiento
empleadas se presentan en la Tabla 2.

Previo a cada etapa de procesamiento, todos los
materiales fueron secados a 120 °C durante 4 h en una
deshumidificadora de tolva con punto de rocio a -40 °C
(DSNS506HE, Piovan, S.p.A, Santa Maria di Sala, Italia).
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Tabla 2. Condiciones principales de moldeo por
inyeccion para los materiales procesados mediante
extrusion reactiva.

REX-rPET-O rPET-O/PC
Perfil de | 265/270/270/ | 295/290/285/
temperaturas [°C] 270/260 280/260
'Velom.d’ad . de 60 60
inyeccion [cm’/s]
Presion de 780 520
inyeccion [bar]
Presion de mant. 650 450
[bar]

2.3 Calorimetria diferencial de barrido

Las consecuencias de las posibles modificaciones en la
fase rPET en las formulaciones preparadas fueron
estudiadas analizando las transiciones térmicas Yy
cambios en la capacidad calorifica mediante calorimetria
diferencial de barrido (DSC). El equipo DSC utilizado
fue un modelo Q2000 (TA instruments, New Castle, DE,
USA). 5 mg de muestras extraidas de las probetas de las
diferentes formulaciones fueron encapsulados y
sometidos a un barrido de calentamiento controlado a
10°C.min™! entre 30 y 270 °C. Para efectos de esta
comunicacion el analisis se centra en el calentamiento “as
received”, ya que aportara informacion sobre el estado de
agregacion de los materiales sometidos a los ensayos
mecanicos realizados.

2.4 Propiedades mecanicas a traccion

Empleando una maquina de ensayos universales Z100-
Retroline (ZwickRoell GmbH & Co. KG, Ulm,
Alemania) se evaluaron al menos 5 probetas por cada
material, a una velocidad de desplazamiento de mordazas
de 1 mm.min"! para la determinacién del modulo eléstico
y de 10 mm.min! para el resto de los parametros
estudiados.

2.5 Comportamiento a fractura a impacto

Los parametros de fractura en estas condiciones fueron
realizados en un equipo de impacto instrumentado
pendular en configuracion Charpy (Ceast Dartvis,
Instron, Norwood, MA, USA) siguiendo los lineamientos
de las normas ISO 13586 e ISO 17280 (metodologia
“monoprobeta”). La masa equivalente del martillo
empleado fue de 3,7 kg y la energia nominal de impacto
de 2J.

Las probetas prismaticas tipo SENB fueron mecanizadas
a partir de la central de las probetas ISO multipropdsito,
con dimensiones nominales 4 x 10 x 52 mm®. La pre-
entalla en configuracion V (45° de flanco) fue
mecanizada utilizando una entalladora manual modelo
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077097 (ZwickRoell, GmbH & Co. KG, Ulm,
Alemania). La longitud de la pre-entalla quedd
comprendida entre el 45 y 55% del ancho (W) nominal
de la probeta. La agudizacion de las mismas fue
efectuada aplicando la técnica de ablacion por
femtolaser. Esta técnica minimiza la deformacion
plastica y acumulacion de dafio en la region de interés,
efecto comunmente encontrado en las técnicas de
agudizacion por indentacion mediante hoja de afeitar.

Con la finalidad de minimizar los efectos dinamicos
debidos al equipo de impacto usado, se le colocoé una
cinta adhesiva elastomérica a la probeta en el punto de
contacto con el péndulo durante el ensayo de impacto. De
esta forma, el valor de carga maxima registrada durante
la propagacion de la gricta puede determinarse sin tanta
incertidumbre. Sin embargo, el tiempo de contacto se ve
incrementado debido al efecto de amortiguacion, lo que
impide, de forma precisa, determinar un parametro de
fractura basado en un criterio energético.

A partir de los trazos de fuerza vs. tiempo de contacto de
impactor obtenidos, se procedio a determinar el factor de
intensificacion de tensiones (Kq) al momento del inicio
de la propagacion de la grieta.

Para efectos comparativos, y asumiendo que el efecto
amortiguador de la banda elastomérica en cada probeta
tiene la misma contribucion (para cada probeta se empleo
una banda sin ser sometida impacto “nueva”), se
determind el trabajo especifico de fractura (wr) que puede
ser considerado como un parametro alternativo a la
resistencia al impacto Charpy, segln la ecuacion 1.

U,

ruptura

- M

Wf=

donde Unyptura €s la energia total en el punto de fractura
(en este caso donde se registra la fuerza de contacto
maxima) y Ls es el ligamento de la seccion resistente.

2.6 Analisis fractogrdfico.

Las superficies de fractura obtenidas en ambos grupos de
ensayos fueron observadas mediante Microscopia
Electronica de Barrido (MEB) (JSM-7001F, JEOL, Ltd.
Tokio, Japon). Previo a la observacion, las muestras
fueron cubiertas con oro con un espesor de 15 nm y
utilizando una corriente de 30 mA. La distancia de
trabajo fue de 60 mm.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 Verificacion de modificaciones estructurales.
La Figura 1 muestra los barridos de calentamiento

controlado obtenidos de las muestras de probetas
fabricadas a partir de las formulaciones preparadas y de
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los materiales pristinos. En la Tabla 3 se recogen los
parametros calorimétricos obtenidos. El andlisis se
centrara en las sefiales relacionadas con la fase cristalina
del sistema ya que las correspondientes a la fase amorfa
(relacionadas con Tg) no presentan variaciones
significativas apreciables debido a las caracteristicas de
la técnica empleada.

rPET-O

REx-rPET-O

rPET-O/PC

Flujo de calor (W/g)

24 FI_— PC

0 T
0 50

T T ‘I T
150 200 250 300

Temperatura (°C)

T
100 350

Figura 1 Barrido de calentamiento controlado a
10°C.min’" “as recieved” de los materiales en estudio.

Tabla 3. Parametros calorimétricos obtenidos: Tcc
(temperatura de maximo de cristalizacion en frio), Tm
(temperatura pico de fusion), Xc-m (% de cristalizacion
maxima generada), Xc (% de cristalinidad efectiva de la
muestra).

Propiedad
Material Tee T Xc-m Xe
[°Cl | [°C] | (%) | (%)
rPET-O 1262 | 2482 | 32 17
REx-rPET-O 123,7 | 2468 | 29 18
PET-O/PC 141,6 | 238,9 19 4

Se puede apreciar que los sistemas base rPET-O
(modificacion y mezcla) presentan el fenémeno de
cristalizacion en frio tipico de PET. Esto indica que, en
las condiciones de procesamiento empleadas para su
fabricacion, las probetas no desarrollan el maximo de
cristalinidad que es capaz de generar. Se observa
claramente que la temperatura méaxima de fusion se ve
apreciablemente afectada en el sistema rPET-O/PC
respecto a rPET-O y REx-rPET-O, lo que indica que los
cristales generados presentan menor perfeccion. Este
hecho es de esperar debido a la generacion de un
copolimero al azar que rompe la regularidad molecular
del rPET-O.

Este  copolimero, que actia como  agente
compatibilizante de la posible fase PC superviviente,
promueve que la habilidad de cristalizacion del sistema

242

se limite. La evidencia de este efecto se obtiene al
analizar el proceso de cristalizacion en frio: el sistema
requiere de mayor temperatura durante el calentamiento
para que pueda promoverse, por movilidad molecular, el
crecimiento de cristales preexistentes o a partir de
nucleos que no pudieron crecer durante el enfriamiento.

En el caso del REX-rPET-O, las modificaciones
estructurales en cuanto a arquitectura de cadena pareciera
traer menores consecuencias en la perfeccion de los
cristales generados e inclusive en la cristalinidad efectiva
desarrollada. Esto podria estar indicando que no ha
habido modificacion alguna, no obstante, ensayos
reologicos del fluido en condiciones oscilatorias
realizados (no mostrados aqui) permitieron corrobar que
hay un alto grado de modificacion de la arquitectura
molecular puesto que la viscosidad y el moddulo de
almacenamiento (elasticidad del fluido) sufrieron un
incremento en los valores de hasta un 40%.

3.2 Comportamiento mecanico a traccion

La Figura 2 muestra una seleccion de curvas tension vs
deformacion ingenieril - ¢ vs & (%) representativas
obtenidas. En la Tabla 4 se recogen los principales
parametros mecanicos a traccion obtenidos.

Todos los materiales presentan el comportamiento tipico
de un material polimérico dictil con la formacion de
cuello estable (cold-drawing). La propagacion del cuello
estable en materiales poliméricos es indicativa del
fenomeno de endurecimiento por deformacion. Se
aprecia que dicho “endurecimiento” (nivel de tensiones
alcanzado durante el cold-drawing, or) pareciera
incrementar en ambos sistemas (REX-rPET-O y rPET-
O/PC) con respecto al rPET-O. En esta etapa del
comportamiento (grandes deformaciones) es donde juega
un papel importante la densidad de enredos moleculares.
Ambos sistemas planteados promueven un incremento en
el numero de enredos moleculares, bien sea por la
generacion del copolimero o por la generacion de
ramificaciones.
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Tabla 4. Propiedades mecanicas a traccion de los
materiales ensayados.

Propiedad REx- rPET-
mecanica | TE1 O | ppr.0 | opc | PC
228+ | 242+ | 230+ | 229=
E (GPa) 0,06 0,2 0,04 0,02
549+ | 56,1+ | 515+ | 612+
oy (MPa) 0,9 0,4 1,1 0,5
39+ | 38+ | 33+ | 57+
0 b B > b}
&y (%) 0,1 0,1 0,1 0,01
250+ | 268+ | 264+ | 464+
or (MPa) 0,8 0,4 0,6 0,3
n 939+ | 953+ | 2451+ | 919+
Eb (%) 28,5 13,6 11,1 11,3

En cuanto al rango del comportamiento elastico y
considerando las desviaciones estandar obtenidas,
practicamente no se presentan variaciones. Donde mas se
aprecian variaciones es en los parametros relacionados
con grandes deformaciones, desde el inicio de la cedencia
hasta la ruptura.

Centrados en el inicio del comportamiento plastico
(tension a la cedencia, oy) se aprecia que el sistema rPET-
O/PC presenta una disminuciéon de oy (6%) y de la
deformacion registrada en ese momento & (15%)
respecto al rPET-O. Ambos valores permanecen
préacticamente iguales en el caso del REx-rPET-O.

En lo que respecta a la etapa final del comportamiento
plastico, se puede observar que la elongacion a la ruptura
(ev) del rPET-O/PC triplica el valor respecto al rPET-O.
Especial atencion merece el hecho de que la modificacion
reactiva de cambio de arquitectura molecular pareciera
no modificar este pardmetro. No obstante, se observa que
la dispersion o variabilidad en esta etapa del
comportamiento se ve bastante reducida (pasa de una
dispersion realtiva del 30% en el rPET-O al 14% en el
REx-rPET-O) disminuyendo al parecer, las posibles
heterogeneidades en el sistema.

Claves para interpretar lo observado en el rango de
comportamiento plastico se pueden obtener al analizar
las superficies de rotura de los sistemas. Micrografias
MEB de las mismas se presentan en la Figura 3. Se puede
apreciar que en el rPET-O, ademas de un desgarro de la
matriz se evidencia indicios de cavitacion. En trabajos
previos, esto ha sido relacionado con la cavitacion de
aglomerados de TiO: existentes, cuyo nimero parece
disminuir en el caso del REx-rPET-O, lo que en cierta
forma podria indicar que la proporcion de aglomerados
disminuya contribuyendo a una mejor estabilizacion del
desgarro final, incidiendo en la dispersion del resultado
obtenido. Para el caso del rPET-O/PC, aunado a la
cavitacion se evidencia un desgarro mas estable. En este
caso, dos fendmenos pueden estarse presentando con
resultados sinérgicos. Por un lado, una disminucion de la
particula de aglomerado y por otro, la apariciéon de una
particula adicional (gota de PC) de tamafio mucho menor
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que el aglomerado, ambas pueden estar cavitando y la
cavitacion puede estar resultando mas efectiva en el
alivio de la triaxialidad local, con lo que las condiciones
de campos de tensiones locales requeridos para la
cedencia del sistema se presentan a niveles de tensiones
remotas aplicadas menores. Aunado a esto, habria que
considerar la baja cristalinidad generada junto con la
menor perfeccion cristalina en este sistema.

Figura 3. Micrografias MEB de las superficies de
rotura de las probetas de traccion.

3.3 Comportamiento a fractura a alta velocidad de
deformacion

En la Figura 4 se presentan curvas representativas de
fuerza vs tiempo de contacto de impactor y en la Tabla 5
se recogen los valores del factor de intensidad de
tensiones (Kq) y trabajo especifico de fractura (wr) para
todos los materiales ensayados.

En todos los casos, las curvas revelan que los sistemas
presentan un trazo caracteristico de inicio y propagacion
de grieta en régimen elastico lineal. La Figura 4 también
muestra, una zona encerrada en un circulo segmentado de
color rojo que hace referencia al efecto del rebote final
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de la cinta elastomérica con el martillo por lo que en el
calculo comparativo de wr solo se tomo la determinacion
de trabajo efectuado hasta el registro de la fuerza
maxima.
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contacto del impactor para los sistemas ensayados.

Tabla 5. Valores del parametro de intensidad de

tensiones (Ko) y trabajo especifico de fractura (wy) para
los materiales ensayados.

Material Ko (MPa.m'?) | we(kJ/m?)

rPET-O 1,27+0,15 0,46 + 0,24
REx-rPET-O 1,47 +£0,20 0,51+0,17
rPET-O/PC 1,52+0,14 0,74 + 0,20
PC 1,55+0,12 0,61 +0,08

De la Tabla 5, se observa claramente que ambas
modificaciones propuestas promueven un incremento del
factor de intensificacion de tensiones locales al momento
del inicio de propagacion de grieta, siendo el mas
evidente el del rPET-O/PC donde se alcanza un 20% de
incremento. En términos energéticos (Wr), esto representa
un aumento del 61%, en linea con lo anteriormente
discutido a bajas velocidades de solicitacion.

El analisis de las superficies de fractura reveld que todas
las formulaciones presentan las caracteristicas tipicas de
fractura fragil por generacion de “crazes”. En todos los
casos se logra distinguir un patroén constituido por tres
etapas claramente distinguibles (véase Figura 5):

a) Region de desgarro inicial (1): Corresponde al inicio
de propagacion de la grieta dentro de la craze
previamente formada y ocasionada por la descohesion de
las fibrillas de la zona activa de la craze. En este caso, la
velocidad de avance de grieta (Vgrieta) €s inferior a la
velocidad de crecimiento longitudinal de formacion de
craze (Vcraze).
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b) Region de propagacion rapida dentro de la craze (2):
Este régimen se presenta cuando la Vgrieta S€ €quipara con
la Veraze, la ruptura pivota entre las caras superior e
inferior de la craze.

¢) Region de propagacion descontrolada (3): En esta
etapa la Vgrieta supera la Verze y esto desemboca en la
generacion del patron tipico de afluente de rio.

rPET-0/PC

REx-rPET-O

7

Figura 5. Micrografias MEB de las superficies de
fractura. F: agudizacion femtolaser. Los numeros
hacen referencia a las etapas de propagacion
descritas en el texto. Barra de escala = 100 pm.

Un analisis detallado de la region inicial (cerca de la pre-
entalla agudizada, véase Figura 5) revela que, para las
dos modificaciones planteadas, el tamafio de la region 1-
2 aumenta sensiblemente en longitud comparado al
rPET-O y siendo mayor en el rPET-O/PC. Esto
implicaria que para alcanzar el régimen 3 de
propagacion, se requiera una mayor intensificacion de
tensiones.

Es importante acotar que este patron de 3 regimenes, se
repite de forma ciclica a lo largo de la longitud de
ligamento como consecuencia de la desaceleracion por
consumo de energia cinética que sufre la grieta. En una
observacion a menores magnificaciones se aprecio que el
numero de ciclos de repeticion era en mayor proporcion
en el rPET-O/PC, lo que implicaria un mayor trabajo
mecanico para la fractura completa del ligamento, es
decir mayor wr.

4. CONCLUSIONES

De las propuestas para la revalorizacion de rPET-O
mediante técnicas de extrusion la que ofrece un mejor
balance en el desempefio mecanico y a fractura es la que
corresponde al mezclado con un 10% de PC. En este
caso, las reacciones de intercambio quimico promueven
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la generacion de un copolimero PET-PC al azar que actiia
como compatibilizante “in situ” de fases.

Esta modificacion limita la habilidad de cristalizacion del
sistema lo que promueve que el campo de tensiones
locales necesario para inicio de la cedencia del sistema se
alcance de forma prematura en condiciones de bajas
velocidades de solicitacion.

En condiciones de alta velocidades de solicitacion, dicha
modificacion ocasiona que las condiciones locales de
tension hidrostatica critica para el inicio, propagacion y
ruptura de crazes sean superiores, fomentando un
incremento de la tenacidad a fractura del sistema.
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RESUMEN

El presente articulo trata de avanzar hacia un nuevo concepto de camino de fisuracion, cubriendo diferentes escalas de analisis
(enfoque multi-escala), distintos puntos de vista (enfoque multi-perspectiva) y multi-dimensiones (enfoque 3D). Ademas, el
enfoque inverso (camino de la fisura versus fisura con camino) proporciona la idea de caminos en fisuras, o caminos
proximos a la fisura, en el marco conceptual de una integral independiente del camino proximo al extremo de la fisura (un
camino cerca de la fisura, y una integral cuyo valor es independiente del camino especifico), de forma tal que este articulo es
un sincero tributo a James R. Rice y su Integral J, y sigue la estela del poeta espaiiol Antonio Machado.

PALABRAS CLAYVE: nuevo concepto de camino de fisuracion; enfoque multi-escala; enfoque multi-perspectiva; enfoque
3D; enfoque inverso; James R. Rice; Antonio Machado.

ABSTRACT

This paper tries to advance towards a new concept of crack path covering different length scales (multi-scale approach),
distinct points of view (multi-perspective approach) and multi-dimensions (3D approach). In addition, the reverse approach
to the concept (crack paths versus paths near cracks) provides the idea of paths in cracks, or paths near cracks, in the
framework of the mathematical formulation of a path independent integral near a crack tip (a path near a crack, and an integral
whose value is independent of the particular path), so that this paper is a heartfelt tribute to James R. Rice and his J-Integral,
and follows the wake of the Spanish Poet Antonio Machado.

KEYWORDS: new concept of crack path; multi-scale approach, multi-perspective approach; reverse approach; 3D
approach; James R. Rice; Antonio Machado.

1. INTRODUCCION fisura, suponiendo la misma contenida en un plano
horizontal), dicho perfil de fisuraciéon puede obtenerse
En fractura, tolerancia al dafio e integridad estructural, la utilizando fracto-materialografia (o fracto-metalografia)
idea de camino de fisuracion juega un papel relevante. El con el fin de obtener el camino fisico de fisuracion que
articulo plantea una nueva idea de camino de fisuracion puede evaluarse a diferentes escalas (macro- & micro-),
a distintas escalas de andlisis (enfoque multi-escala), como se explica en las secciones siguientes del articulo.
distintos puntos de vista (enfoque multi-perspectiva) y
distintas dimensiones (enfoque 3D). El analisis fracto-metalografico, como el dios romano

Jano, tiene dos caras: (i) por una parte, analiza la
apariencia del camino (superficie) de fisuracion/fractura

2. ENFOQUE MULTI-ESCALA DEL CONCEPTO DE (fractografia); (ii) por otra parte, estudia la interaccion

CAMINO DE FISURACION. entre el camino especifico de fisuracion y la propia

microestructura del material, revelada mediante seccion,

Con respecto al perfil de fisuracion/fractura en un plano desbaste y pulido (metalografia), con énfasis en la
vertical de analisis (es decir, perpendicular al frente de la relacion entre microestructura y ruta de fisuracion.
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2.1. Perfil del camino de macro-fisuracion

La Fig. 1 muestra la evolucion de los caminos de
fractura en aceros perliticos bajo condiciones de
fisuracion asistida por hidrogeno (FAH), donde un
cambio progresivo aparece en el perfil de macro-
fisuracion a medida que el grado de trefilado aumenta
[1]. La Fig. 1a ofrece una vista 3D de las superficies de
fractura, mostrando que la deflexién del camino de
fractura aparece desde un cierto grado de trefilado
(fisuracion en modo mixto) comenzando justo en el
extremo de la fisura de fatiga, es decir, no existe
propagacion sub-critica por FAH en modo I. La Fig. 1b
muestra los parametros geométricos describiendo el
camino de fisuracién, mientras que la evolucion del
perfil de fractura a medida que el grado de trefilado
aumenta se da en la Fig. lc.

En los primeros pasos de trefilado (aceros débilmente
trefilados 0 y 1) el crecimiento de fisura se desarrolla en
modo I durante la FAH. En los aceros 2 y 3 existe una
deflexion brusca en la fisura asistida por hidrégeno
(mas pronunciada en el acero 3) generando una forma
de fisura ondulada. En los aceros mas fuertemente
trefilados (4 a 6) la deflexion de fisura tiene lugar
repentinamente tras la fisura de fatiga y el angulo de
desviacion es aun mayor. Se observa bifurcacion de la
fisura a partir del extremo de la fisura de fatiga, i.e.,
existen dos direcciones de pre-dafio (embriones de
fisura), s6lo uno de los cuales llega a convertirse en el
camino de fractura final.

La Fig. 2 muestra la evolucion de los caminos de
fractura en aceros perliticos bajo condiciones de
disolucion anddica localizada (LAD), donde un cambio
progresivo aparece en el perfil de macro-fisuracion a
medida que el grado de trefilado aumenta [1]. La Fig. 2a
ofrece una vista 3D de las superficies de fractura,
mostrando que la deflexion del camino de fractura
aparece desde un cierto grado de trefilado (fisuracion en
modo mixto) comenzando a una cierta distancia del
extremo de la fisura de fatiga, es decir, existe
propagacion sub-critica por DAL en modo 1. La Fig. 2b
muestra los parametros geomeétricos describiendo el
camino de fisuracion, mientras que la evolucion del
perfil de fractura a medida que el grado de trefilado
aumenta se da en la Fig. 2c.

En los primeros pasos de trefilado (aceros débilmente
trefilados 0, 1 y 2) el crecimiento de fisura se desarrolla
en modo I durante la DAL. En el acero 3 existe una
deflexion en la fisura asistida por el ambiente,
evolucionando asi desde el modo I hacia una
propagacion en modo mixto. En los aceros mas
fuertemente trefilados (4 a 6) la deflexion de fisura tiene
lugar tras una cierta propagacion por LAD en modo I xy

250

(pequeria pero no nula) tras la fisura de fatiga, el angulo
de desviacion es aun mayor, y la propagacién en modo
mixto cubre una distancia xy (proyeccion horizontal).

N

5 6

ml TﬁW/A

1 2

Fig. 1. Evoluciéon con el trefilado de los perfiles del
camino de macro-fisuracion en aceros perliticos progre-
sivamente trefilados (condiciones ambientales de FAH):
(a) apariencia general de las superficies de fractura; (b)
parametros geométricos que describen el camino de
fisuracion; (c) evolucion de los perfiles de fractura; f:
crecimiento de fisuras por fatiga; I: fisuracion en modo
I; II: fisuracion en modo mixto; F: fractura final por
clivaje en la situacion critica [1].

]
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Fig. 2. Evoluciéon con el trefilado de los perfiles del
camino de macro-fisuracion en aceros perliticos progre-
sivamente trefilados (condiciones ambientales de DAL):
(a) apariencia general de las superficies de fractura; (b)
parametros geométricos que describen el camino de
fisuracion; (c) evolucion de los perfiles de fractura; f:
crecimiento de fisuras por fatiga; I: fisuraciéon en modo
I; II: fisuracion en modo mixto; F: fractura final por
clivaje en la situacion critica [1].
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2.2. Perfil del camino de micro-fisuracion

Toribio [2] publicd recientemente una revision de trabajos
sobre perfiles del camino de micro-fisuracion (Fig. 3) en
acero perliticos progresivamente trefilados EO y E6, donde
el digito indica el numero de pasos de trefilado.

Fig. 3. Perfiles del camino de micro-fisuracion en
aceros perliticos progresivamente trefilados EO y E6,
donde el digito indica el nimero de pasos de trefilado.

Los perfiles (caminos) de micro-fisuracion por fatiga son
transcoloniales y translaminares, i.e., penetrando en las
colonias de perlita y fracturando las laminas perliticas, con
deflexiones locales que producen un camino tortuoso en
zig-zag con rugosidad microestructural. Por consiguiente,
los aceros perliticos progresivamente trefilados exhiben un
comportamiento en fatiga localmente multi-axial.

El alambre de acero perlitico trefilado exhibe un camino
de fisuracion por fatiga con mas micro-deflexiones que
el acero perlitico laminado en caliente (Fig. 4), siendo
las micro-deflexiones mas cortas y el angulo de micro-
deflexion mayor en el trefilado que en el alambroén, i.e.:

(1
2

Asi pues, la frecuencia de las deflexiones en el camino
de fisuracion por fatiga se incrementa con el grado de
trefilado, como se muestra en la Fig. 4.

9(0) < 0(7)

d9 s 47

Este camino de fisuracion tortuoso es una explicacion
de la mejora del comportamiento en fatiga del alambre
trefilado respecto al alambron [3-6]. Con respecto a los
perfiles de micro-fisuracion por fatiga en el entorno del
extremo de fisura, deflexiones y bifurcaciones son
fendmenos clave [7,8].
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Fig. 4. Esquema de los caminos de fisuracion por fatiga
(perfiles del camino de micro-fisuracion) en el acero
perlitico laminado en caliente EOQ (parte superior) y el
acero fuertemente trefilado E7 (parte inferior).

3. ENFOQUE MULTI-PERSPECTIVA DE LA IDEA
DE CAMINO DE FISURACION.

Con respecto a la evolucién del factor de aspecto de la
macro-fisura (analizada en el plano horizontal que la
contiene), este enfoque representa el analisis de la
evolucion del camino de fisuraciéon en lo relativo al
factor de aspecto (enfoque multi-perspectiva).

En lo que se refiere a la evolucion del factor de aspecto
de la macro-fisura en aceros perliticos progresivamente
trefilados, el problema fue abordado en [6]. En las
macrografias de fatiga, tanto el alambron perlitico
laminado en caliente como el alambre fuertemente
trefilado exhiben un frente eliptico de fisura (Fig. 5).

Fig. 5. Evolucién de la forma de la fisura en los
alambres EO (alambrén laminado en caliente) y E7
(alambre de acero perlitico fuertemente trefilado).

Los aceros con nivel intermedio de trefilado exhiben un
retardo en la zona central del frente de fisura (Fig. 6)
debido a las tensiones residuales compresivas en dicha
zona [9-11], produciendo asi un efecto gaviota.

Fig. 6. Evolucion de la forma de la fisura en los
alambres intermedios E2 (izquierda) y E4 (derecha).
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4. ENFOQUE TRIDIMENSIONAL (3D) DE LA
IDEA DE CAMINO DE FISURACION: UN
TRIBUTO AL CICLISTA LUIS OCANA Y AL
PINTOR CASPAR DAVID FRIEDRICH

Como se explica en publicaciones anteriores [12-15],
tras el trefilado de aceros perliticos, las consecuencias
del microdario translaminar por deformacion cortante
en la perlita sobre el camino de fisuracién/fractura se
reflejan en una ruta de fractura preferente atravesando la
zona dafiada (orientada en direccion cuasi-paralela al eje
del alambre o direccion de trefilado), y por tanto una
deflexion de unos 90° en el camino de fractura,
originando escalones/paredes de propagacion, tal como
se muestra en las Figs. 7 y 8 que incluyen mapa (planta)
y perfil (alzado) de fractura en probetas con entalla en V
a 30°y 90°, fracturadas bajo solicitacion axial.

(a) (V)
Fig. 7. Mapa (a) y perfil (b) de fractura en una muestra con
entalla en V (30°) de un acero fuertemente trefilado E7.

(a) (®
Fig. 8. Mapa (a) y perfil (b) de fractura en una muestra con
entalla en V (90°) de un acero fuertemente trefilado E7.

Las Figs. 7 y 8 representan un enfoque tridimensional (3D)
del propio camino de fisuracion (o camino de fractura 3D).
Realmente, cualquier fisura en un material representa
una discontinuidad 2D vy, por lo tanto, el camino de
fisuracion/fractura es 3D en el frecuente caso de
propagacion en modo mixto en el que la fisura se sale
de su plano original, motivada o bien por el tipo de
solicitacién multiaxial o bien por la presencia de
anisotropia microestructural con caminos de menor
resistencia, pudiendo acufiarse el concepto innovador
de camino de menor resistencia a la fisuracion, o ruta
de resistencia minima (weakest path, en inglés),

En cuanto a la Fig. 7b, su topografia tridimensional (3D) de
fractura recuerda al Monte Cervino (Cervin o Matterhorn) y
al Col du Galibier como se aprecia en la Fig. 9, siendo la
ultima una de las montafias miticas del Tour de Francia.
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Fig. 9. Perfil de fractura en una muestra con entalla en V
(30°) de un acero fuertemente trefilado E7 (foto superior),
Monte Cervino (Cervin o Matterhorn, foto intermedia) y
Col du Galibier (foto inferior).

En este punto del articulo, el autor desea glosar la figura del
grandisimo Luis Ocafia (Fig. 10), leyenda del ciclismo
espafiol y, probablemente, el mejor ciclista espafiol de todos
los tiempos debido a su extraordinaria clase (nadie como él
se sentaba en la bicicleta), aunque en este parrafo debe
citarse al impresionante trio formado por el conquense Luis
Ocana (genial con sus gestas en el Tour de Francia), el
navarro Miguel Indurain (imperial con sus cinco Tours de
Francia) y el madrilefio Alberto Contador (el primero en
cuanto a Grandes Vueltas ganadas, incluyendo varios Tours).

Asi mismo, debe mencionarse a todos los ganadores
espafioles del Tour de Francia. Asi pues, los siete ciclistas
espafioles ganadores del Tour de Francia son: Federico
Martin Bahamontes (1959), Luis Ocafa (1973), Pedro
Delgado (1988), Miguel Indurain (1991, 1992, 1993,
1994, 1995), Oscar Pereiro (2006), Carlos Sastre (2008)
y Alberto Contador (2007 y 2009).
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Mencion especial merece Luis Ocafia por sus dos gestas
miticas en la historia del Tour, dos escapadas antologicas en
1971 y 1973. La primera gesta tuvo lugar el caluroso dia del
8 de julio de 1971 (fecha inscrita en letras de oro en la
historia del deporte espafiol), etapa de Orci¢res-Merlette,
en la que Luis Ocafia conquistd el maillot amarillo en
dicha cima tras un ataque antoldgico nada mas salir de
Grenoble y una impresionante fuga de 117 kilometros
(60 de ellos en solitario).

Tras esta hazafia prodigiosa (realmente, se traté de una
exhibicion de leyenda), y con el Tour de Francia
virtualmente ganado por Luis Ocaifia, la coronaciéon en
Paris qued6 finalmente en el limbo, pues se la llevd un
destino inesperado tradgico y cruel: una tormenta en el
descenso del Col de Menté el infausto dia del 12 de julio
de 1971, como recuerda una placa en homenaje a Luis
Ocana (ganador moral de aquel Tour de 1971) en el
propio puerto de montaiia (Fig. 11).

La segunda gesta de leyenda la protagonizé Luis Ocafia
durante el Tour de 1973 que tan brillantemente gano, en
concreto el 10 de julio de 1973 en la brutal etapa con
final en la cima de Les Orres (el presente afio 2023 se
cumplen 50 afios de aquella gloriosa hazafia) en una
tremenda escapada coronando una serie legendaria de
puertos de montafia, a saber: (i) Col de la Madeleine;
(i1) Col du Telegraphe; (iii) Col du Galibier (Fig. 9);
(iv) Col d'Izoard para finalizar en la cima de Les Orres.

Fig. 11. Placa dedicada a Luis Ocafia (In Memoriam) tras
su accidente en el Col de Menté el 12 de julio de 1971.
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Por su parte, la Fig. 8b recuerda y evoca, teniendo en
cuenta su topografia tridimensional (3D), el cuadro del
pintor romantico aleman Caspar David Friedrich con el
titulo EI mar de hielo, tal como muestra la Fig. 12.

Fig. 12. Perfil de fractura en una muestra con entalla en V
(90°) de un acero fuertemente trefilado E7 (foto superior)
y cuadro EIl mar de hielo del pintor Caspar David Friedrich
(foto inferior).

5. OTROS CAMINOS: TRIBUTO ESPIRITUAL A
SANTA TERESA DE JESUS

En un articulo sobre caminos de fisuracion resulta tentador
pensar en caminos de desgarro personal, y evocar el
Camino de Perfeccion de Santa Teresa de Jests. La Fig.
13 ofrece el Extasis de Santa Teresa de Bernini.

Fig. 13. Extasis de Santa Teresa de Bernini.
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6. ENFOQUE INVERSO DE LA IDEA DE CAMINO
DE FISURACION: UN TRIBUTO CIENTIFICO A
JAMES R. RICE

El enfoque inverso al propio concepto de camino de
fiisuracion (camino de la fisura versus fisura con camino)
proporciona la idea de caminos en fisuras, o caminos
proximos a la fisura, en el propio marco conceptual de una
integral independiente del camino préximo al extremo de
fisura (un camino cerca de la fisura, y una integral cuyo
valor es independiente del camino especifico), de forma tal
que este articulo es un sincero tributo a James R. Rice y su
Integral J.

7. CONCLUSIONES

El articulo propone un nuevo concepto de camino de
fisuracion, con cuatro enfoque innovadores:

(i) Un enfoque multi-escala (macro- & micro-):
perfil del camino de fisuracion.

(ii)) Un enfoque multi-perspectiva: evolucion del
factor de aspecto.

(iii) Un enfoque multi-dimensional: evolucion del
frente de fisura en tres dimensiones (3D)

(iv) Un enfoque inverso: caminos de fisuracion
versus caminos proximos a la fisura.

EPILOGO: SIGUIENDO LA ESTELA DE ANTONIO
MACHADO

La idea fundamental de camino de fisuracion rememora
el famoso verso del poeta espafiol Antonio Machado:
“se hace camino al andar”, puesto que no existe un
camino previo, sino que el camino se construye paso a
paso, a medida que crece la fisura.

Los versos de Antonio Machado siguen a continuacion:

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar
Caminante, no hay camino
sino estelas en el mar.

Asi pues, este articulo pretende seguir la estela de
Antonio Machado, y la bella idea poética de las estelas
en el mar proporciona un sentido tributo a poetas y
marinos.

In Memoriam

El autor desea dedicar este articulo a su amigo Antonio
Paz Bernardez, marino y profesor, fallecido en 2022.
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RESUMEN

Este articulo ofrece un enfoque no convencional e innovador sobre la relacion entre pintura y mecanica de fractura sobre la
base de investigacion del autor sobre fractura e integridad estructural de aceros perliticos progresivamente trefilados,
fracturados en ambiente inerte y agresivo (como casos particulares importantes, se analizan los fendmenos de fisuracion
asistida por el ambiente, fisuracién por corrosién bajo tension, fisuracion asistida por hidrégeno, fractura asistida por
hidrégeno y fragilizacion por hidrégeno, asi como los caminos de fisuracién por fatiga & fractura en ambiente inerte y
agresivo) en el marco conceptual de las reflexiones del autor sobre la filosofia del arte y las humanidades, y su relacion con la
ciencia. En el presente articulo se establecen conexiones y enlaces novedosos entre fatiga, mecénica de fractura e integridad
estructural de barras y alambres de acero perlitico eutectoide (por un lado) y pintura (por otro lado).

KEYWORDS: pintura; mecanica de fractura; integridad estructural; fisuracion por fatiga; fisuracion asistida por el ambiente;
fisuracién por corrosion bajo tension, fisuracion asistida por hidrégeno; fractura asistida por hidrogeno, fragilizacion por
hidrégeno; caminos de fisuracion por fatiga; caminos de fisuracion por fractura; caminos de fisuracion asistida por el ambiente;
perlita; laminas de ferrita/cementita; pseudocolonias perliticas; acero de pretensado; acero perlitico trefilado.

ABSTRACT

This paper offers an innovative and unconventional approach to the relationship between painting and fracture mechanics on
the basis of previous research of the author in the field of fracture and structural integrity of cold drawn pearlitic steel in inert
and aggressive environments (environmentally assisted cracking, stress corrosion cracking, hydrogen assisted cracking,
hydrogen assisted fracture and hydrogen embrittlement being important specific cases, as well as the analyses in each
particular situation of fatigue & fracture crack paths in inert and corrosive media), in the conceptual framework of his
thoughts and reflections about the philosophy of arts and humanities and its relation with science. In the present paper, novel
connections and links are established between fatigue, fracture mechanics & structural integrity of progressively cold drawn
pearlitic eutectoid steel bars and wires (on one side) and painting (on the other side).

PALABRAS CLAVE: painting; fracture mechanics; structural integrity; fatigue cracking; environmentally assisted
cracking; stress corrosion cracking; hydrogen assisted cracking; hydrogen assisted fracture; hydrogen embrittlement; fatigue
crack paths; fracture crack paths; environmentally-assisted crack paths; pearlite; ferrite/cementite lamellae; pearlitic
pseudocolonies; pearlitic steel; prestressing steel; cold-drawn pearlitic steel.

1. INTRODUCCION recuerda la textura con lineas curvadas de la pintura del
holandés Vincent van Gogh, de modo que podria

Durante los ultimos afios, el autor del presente articulo denominarse textura de van Gogh (TVGQ), cf. los dos

ha desarrollado ciertas ideas con el animo de establecer cuadros de la Fig. 1.

una conexion innovadora entre arte y ciencia. Este

articulo se focaliza sobre una de las materias clave En el caso de los aceros débilmente trefilados, su

desarrolladas en el citado marco conceptual: la relacion microestructura es cuasi-plana, de modo que las

entre pintura y mecanica de fractura. secciones metalograficas estan constituidas por lineas

rectas asociadas con la perspectiva renacentista del
pintor Raffaello Sanzio, i.e., perspectiva de la pintura de

2. PINTURA Y MECANICA DE FRACTURA Raffaello o perspectiva de la pintura renacentista (PPR),

aunque dicha estructura visual (con el punto de fuga)
Como describe Toribio [1,2] la curvatura de las laminas aparece también en la pintura clasica del genio espafiol
de cementita en aceros perliticos fuertemente trefilados Velazquez, cf. Fig. 2.
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Fig. 1. Pinturas de Vincent van Gogh: Starry Night &
Noon Rest.

Fig. 2. Pinturas de Rafaello Sanzio (Scuola di Atene) &
Velazquez (Las Meninas).

Jesus Toribio [3] analizé el comportamiento de aceros
perliticos progresivamente trefilados frente al fendmeno
de fisuracion por corrosion bajo tension (FCT) en los
regimenes anddico y catodico de potencial electro-
quimico. El régimen anddico produce el fenémeno de
disolucion anddica localizada (DAL), mientras que en
el régimen catddico predomina el fendémeno particular
de fisuracion asistida por hidrogeno (FAH).
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El comportamiento frente a la FCT (FAH & DAL) de
acero perlitico laminado o débilmente trefilado tiene
lugar en modo I con camino de fisuracion recto, y puede
asociarse con la perspectiva lineal y el punto de fuga de
la pintura clésica de Tintoretto (Fig. 3; izqda).

Por otra parte, el comportamiento frente a la FCT (FAH
& DAL) es en modo mixto siguiendo un camino de
fisuracion bifurcado o deflectado, y de este modo puede
asociarse con el cambio de punto de vista caracteristico
de la pintura cubista de Picasso (Fig. 3; dcha).

Fig. 3. Pinturas de Tintoretto (La lavanda dei piedi)
& Picasso (Three musicians).

Con respecto a fractura inducida por entallas (que
causan un incremento de triaxialidad en la muestra),
Toribio [4] mostrd que los aceros fuertemente trefilados
exhiben, al fracturarse en presencia de entallas, un perfil
de fractura que recuerda el fondo montafioso del cuadro
El Tributo de Massacio (TM) representado en la Fig. 4.
Asi pues, el perfil de fractura anisétropa que aparece en
los aceros fuertemente trefilados puede denominarse
topografia del Tributo de Masaccio (TTM), y esta idea
representa un Tributo a Masaccio.

Fig. 4. Masaccio: El Tributo.
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Como describe Toribio [5], la fractura anisétropa de
acero perlitico progresivamente trefilado (que exhibe
fisuras poligonales deflectadas, lo cual se asocia con la
propagacion en modo mixto) recuerda la pintura cubista
de Pablo Picasso (Fig. 5), no sélo por la linea quebrada
(fracturada) tras la deflexion/desviacion de la fisura en
su camino de propagacion, sino también debido a una
modificacion cierta del punto de vista en la pintura.

Fig. 5. Pinturas de Picasso: Les Demoiselles
d’Avignon (detalle) & Woman in Hat and Fur Collar
(Marie-Thérése Walter).

Dicho comportamiento anisétropo en fractura se expresa
en forma de cambios bruscos en el camino de fisuracion
y muy diferentes lineas (rayos), también evoca la
pintura rayonista de Mijail Larionov (Fig. 6) en la cual
muchas lineas rectas (i.e., muchos rayos o direcciones)
definen el objeto pictorico.

Fig. 6. Pinturas de Mijail Larionov: Bull’s Head &
Rayonist Sausages and Mackerel.
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Las diferentes direcciones de propagacion definidas por
los caminos de fisuracion en acero perlitico trefilado
también evocan la pintura de Natalia Goncharova (Fig.
7), el otro miembro clave del movimiento artistico
(pictorico) denominado escolasticamente rayonismo, el
cual fue lanzado sobre la base de la Fisica moderna y el
descubrimiento de los Rayos X en el siglo XX.

Fig. 7. Pinturas de Natalia Goncharova: Cyclist &
Rayonist Sea.

Como reporta Toribio en investigaciones previas [6,7],
los aceros perliticos fuertemente trefilados exhiben en
su camino de fisuracion asistida por hidrogeno (CFAH)
evidencia de un comportamiento en fractura muy mar-
cadamente anisotropo que se manifiesta en la fisuracion
mediante un angulo de deflexion proximo a 90°, lo cual
permite evocar una de las obras maestras de la pintura
occidental: el Cristo Muerto de Mantegna (Fig. 8).

Fig. 8. Pintura de Mantegna: Cristo Muerto.
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Este cuadro exhibe poderosamente un relevante e
innovador (no convencional) punto de vista de la
imagen de Jesucristo en escorzo, es decir, rotado 90°
con respecto a las perspectivas tradicionales en la
iconografia de Cristo crucificado presente en la pintura
clésica, por lo cual puede hablarse, en este caso, de la
Perspectiva del Cristo Muerto de Mantegna (PCMM),
que se asocia con la deflexién/desviacion perpendicular
de la fisura en aceros perliticos fuertemente trefilados.

Con animo de finalizar la presente seccion del articulo,
se incluye la imponente imagen del Cristo Crucificado,
obra maestra de Velazquez en la que se adopta el punto
de vista tradicional con la imagen de Jesucristo en la
Cruz dispuesta verticalmente (Fig. 9), y el Soneto de
Miguel de Unamuno: La oracion del ateo.

Fig. 9. Pintura de Veldzquez: Cristo Crucificado.

Oye mi ruego Tu, Dios que no existes,

y en tu nada recoge estas mis quejas,

Tu que a los pobres hombres nunca dejas
sin consuelo de engaiio. No resistes

a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes.
Cuando Tu de mi mente mas te alejas,
mads recuerdo las pldacidas consejas

con que mi ama endulzome noches tristes.

jQué grande eres, mi Dios! Eres tan grande
que no eres sino Idea; es muy angosta
la realidad por mucho que se expande

para abarcarte. Sufro yo a tu costa,
Dios no existente, pues si Tu existieras

existiria yo también de veras.

Miguel de Unamuno: La oracion del ateo.
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3. CONCLUSIONES

En lo relativo a la relacion entre pintura y mecanica de
fractura, este articulo establece un vinculo conceptual
entre la curvatura de la cementita en aceros perliticos
trefilados (cementita curvada) y la pintura de Vincent
van Gogh, mientras que la cementita planar en aceros
perliticos laminados es asocia con la pintura clasica de
Raffaello, Tintoretto or Velazquez.

El comportamiento en fractura de aceros perliticos
fuertemente trefilados recuerda la pintura de Masaccio
si se usan muestras entalladas; si se usan muestras
fisuradas (que contienen fisuras poligonales deflectadas,
propagacion en modo mixto y cambios bruscos en el
camino de fisuracion), el perfil de fractura recuerda la
pintura cubista del espafiol Pablo Picasso, asi como la
pintura rayonista de Mijail Larionov, y también la de
Natalia Goncharova. Avanzando aiin mas en esta idea,
la deflexion perpendicular (90°) del camino de fractura
en aceros perliticos fuertemente trefilados remite a la
Perspectiva del Cristo Muerto de Mantegna (PCMM).
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Keith Miller y Dominique Francois, maestros y amigos,
cuya accion pionera y entusiasta permitié el desarrollo
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desarrollo de la mecanica de fractura y de la integridad
estructural en Italia y Rusia, respectivamente (Fig. 10).

Fig. 10. Keith Miller (Gran Bretaa), Dominique
Francois (Francia), Paulo Lazzarin (Italia) &
Robert Goldstein (Rusia).
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RESUMEN

La carbonatacion del hormigén es un fendmeno que se produce cuando el CO; presente en el ambiente ingresa en el
interior de su estructura porosa. Este deterioro puede producir una importante reduccion del pH del material y provocar
la despasivacion de las armaduras, ocasionando su corrosion. El objetivo del presente estudio es predecir el avance del
deterioro de la carbonatacion en el hormigén de los tuneles urbanos, que se encuentran sometidos a elevadas
concentraciones de CO, debido a las emisiones de gases de los vehiculos que circulan por sus calzadas. Para ello, se esta
desarrollando una herramienta basada en el modelo numérico formulado por Phung en 2016, mediante su adaptacion a
los condicionantes particulares propios de los tuneles urbanos. Asimismo, se ha incluido una modificacion en el calculo
del pH de este modelo siguiendo la formulacion desarrollada por Ishida y Maekawa en el afio 2000. La calibracion del
modelo se esta llevando a cabo mediante una campafia experimental con materiales fabricados en laboratorio y toma de
muestras y estudio de concentraciones de gases en los tineles de Calle 30 en Madrid. El modelo propuesto, en fase de
calibracion, reproduce razonablemente los resultados experimentales y aquellos publicados por otros autores.

PALABRAS CLAVE: carbonatacion; hormigoén; pH; tineles urbanos; modelo numérico.

ABSTRACT

Concrete carbonation is produced when CO; gas penetrates into the pore structure of the material. This phenomenon may
cause a significant pH reduction that can lead to steel reinforcement depassivation and may result in its corrosion. The
aim of the present study is to predict the progress of the concrete carbonation in urban tunnels, as concrete inside these
infrastructures is subjected to high concentrations of CO, due to the emissions of the circulating vehicles. For this purpose,
a numerical model is being developed, based on the one formulated by Phung in 2016 and performing its adaptation to
the particular conditions inside urban tunnels. Furthermore, a modification of the pH calculation has been included,
following the formulation developed by Ishida and Maekawa in 2000. The model calibration is being developed based
on an experimental campaign with laboratory manufactured materials and concrete cores extraction and concentration
studies inside the Calle 30 Madrid urban tunnels. The proposed model, currently under calibration, reasonably reproduces
the experimental results and the ones published by other authors.

KEYWORDS: carbonation; concrete; pH; urban tunnels; numerical model.

1. INTRODUCCION (2), particularizadas para la portlandita y el gel CSH,
respectivamente.

La carbonatacion del hormigén es un fendmeno que se

produce cuando el gas CO; del entorno es absorbido por Ca(OH), + C0, » CaCO5; + H,0 (1)
el material en presencia de humedad. Cuando este CO; se

introduce en el hormigén, se disuelve en la fase acuosa voCao - Si0,z, - H,0 + (y, — y)CO, = yCaO -

de los poros en forma de H,COs;, HCO3 y CO%™ [1]. Si0, - zH,0 + (y, — y)CaCO0;3 + (zy — z)H,0 2)
Ademas de estos iones, en la fase acuosa de los poros, se

encuentran también disueltos iones Ca* que proceden de Este proceso tiene como consecuencias fundamentales el
los compuestos de hidratacion del cemento, consumo del portlandita y el cambio de la estructura o la
fundamentalmente, de la portlandita, Ca(OH), y del gel composicion de otros compuestos, y el descenso del pH
CSH [2]. Cuando los iones carbonato reaccionan con los del hormigon desde el entorno de 12,6 (hormigon sano)
iones Ca?’, forman CaCOs, segun las ecuaciones (1) y a valores del orden de 8,3 [3]. Este descenso del pH

puede comprometer la durabilidad de las armaduras de
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refuerzo, dado que su capa pasiva se destruye cuando el
pH del entorno es igual o inferior a 9, por lo que puede
producirse su corrosion. Ademas de su relevancia
estructural, la corrosion tiene también una notable
importancia econdémica [4], y es por ello que resulta
fundamental poder conocer el estado de deterioro de las
estructuras de hormigén y la evolucion de este fendmeno
en el tiempo, de manera que sea posible llevar a cabo un
mantenimiento y unas reparaciones eficaces de las
infraestructuras.

En este contexto, los modelos de prediccion que permiten
conocer el avance del deterioro en el tiempo son una
herramienta fundamental. No obstante, el fenomeno de la
carbonatacion es complejo, dado que en él intervienen
una gran cantidad de variables que se encuentran
interrelacionadas [5]. En las ultimas décadas se han
desarrollado diversos modelos que predicen el avance de
la carbonatacion desde diferentes perspectivas [1, 6-10],
y entre ellos, los modelos numéricos, aunque su
resolucion es compleja y requieren el empleo de métodos
computacionales, cuentan con una gran precision. Estos
modelos permiten predecir el comportamiento de los
parametros fundamentales que intervienen en el proceso
de carbonataciéon. No obstante, la mayoria de estos
modelos se encuentran particularizados para casos
especificos y deben adaptarse y calibrarse para el uso
concreto para el que se requieran.

Concretamente, el presente estudio se esta desarrollando
en los tineles de Madrid Calle 30 (denominada M-30
previamente a su cesion al Ayuntamiento de Madrid en
2004 [11]). Calle 30 es una de las autovias que
circunvalan la ciudad de Madrid, con una Intensidad
Media Diaria (IMD) del orden de 200.000 veh/dia,
siendo una infraestructura de gran importancia para la
ciudad [12, 13]. Los tineles objeto del presente estudio
se construyeron durante la remodelacion que tuvo lugar
entre los afios 2004 y 2007, en los que se procedid al
soterramiento del sector suroeste del anillo.

En particular, la zona de estudio seleccionada es una
galeria de ventilacion (14XV) ubicada en el Nudo del
Puente de Praga (cruce de Calle 30 con la autovia A-42
que se dirige a Toledo). Esta galeria de ventilacion (de
aproximadamente 345 m de longitud y 15 m de anchura
media) absorbe los gases contaminantes que proceden de
las calzadas y, tras su filtrado, los expulsa al exterior
(Figura 1). Asimismo, como se observa en la Figura 2,
cuenta con dos conductos de inyeccion de aire limpio,
que se emplean para renovar el aire en las calzadas.

Para analizar el avance del deterioro de la carbonatacion
en esta zona, que se encuentra sometida a altas
concentraciones de gases procedentes de los vehiculos
que circulan por el tinel, se ha desarrollado un modelo
numérico basado en los modelos de Phung et al. [8] e
Ishida y Maekawa [1], adaptandolo a los condicionantes
particulares de un tinel urbano. Este modelo se encuentra
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F igura 1. Imagen tomada en el interior de la galeria de
ventilacion 14XV.
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Figura 2. Seccion transversal de la galeria de
ventilacion 14XV en los tuneles de Calle 30.

LOGA FFERIOR

en proceso de calibracion empleando los datos de la
campafia experimental realizada. Esta campafia
experimental se ha llevado a cabo empleando materiales
fabricados en el laboratorio y mediante toma de datos y
extraccion de testigos en la galeria de ventilacion.

El modelo, una vez calibrado, sera una herramienta con
la capacidad de analizar el comportamiento a largo plazo
del hormigoén del tinel, por lo que sera posible estimar la
vida util de estructura, asi como planificar
adecuadamente su mantenimiento o reparaciones sin
necesidad de afectar al trafico que circula por el interior
del tanel.

2. CAMPANA EXPERIMENTAL

La campafia experimental llevada a cabo para realizar la
calibracion del modelo numérico cuenta con dos fases
diferenciadas. La primera de ellas consistio en la
fabricacion de morteros y hormigones en laboratorio;
mientras que la segunda se llevo a cabo en el interior de
la galeria de ventilacion 14XV de los tuneles de Calle 30,
mediante medida de concentraciones de gases y
extraccion de testigos de hormigon.

La fase experimental realizada en laboratorio, consta de
6 dosificaciones de mortero y 3 de hormigén con
variacion de la relacidén agua/cemento (entre 0,45 y 0,60)
y del porcentaje de adicion de humo de silice (0%, 6% y
10%). Estos materiales se sometieron a carbonatacion
(Figura 3), acelerada en el caso de los morteros y
acelerada y natural en hormigones, y se midieron
diferentes parametros como la porosidad, permeabilidad
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Figura 3. Probetas en el interior de la camara de
carbonatacion acelerada.

a gases y pH de los materiales sanos y carbonatados, asi
como la profundidad de carbonatacién. De esta manera
fue posible contar con datos precisos de composicion del
material y de condiciones de exposicion, que estan
permitiendo la calibracion del modelo.

En cuanto a la campafia experimental llevada a cabo en
el interior de la galeria de ventilacion 14XV, se realizd
una toma de datos durante 15 dias de las concentraciones
de los principales gases contaminantes, asi como de las
particulas existentes en la galeria. Mediante esta toma de
datos se concluyo que el gas predominante es el CO», con
una concentracion media de 798 ppm y, mediante
estudios de correlacion con el trafico en calzadas, que es
posible determinar el valor de la concentracion de CO»
en la galeria a partir de datos de intensidad de trafico.
Esta conclusion es de gran relevancia, dado que permite,
por un lado, conocer las concentraciones totales de CO,
a las que se ha visto expuesto el hormigon de la galeria
desde la construccion de los tuneles; y, por otro, realizar
estimaciones de concentraciones futuras basadas en
prognosis de trafico y de evolucion del parque de
vehiculos. Estas estimaciones de concentraciones futuras
permitiran, mediante el empleo del modelo numérico,
predecir el estado de deterioro del hormigdn de la galeria
en el futuro y poder estimar su vida util.

Para completar esta campaia experimental, se llevo a
cabo una extraccion de testigos en diferentes zonas de la
galeria de ventilacion para su posterior analisis en
laboratorio (Figura 4). El objetivo de esta operacion fue,
por un lado, conocer el estado de deterioro del hormigon
de la galeria y, por otro, obtener parametros que
permitiesen alimentar y calibrar el modelo numérico.
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Figura 4. Medida de frentes de carbonatacion en
testigos extraidos de la galeria de ventilacion.

3. DESCRIPCION DEL MODELO NUMERICO

El objetivo del desarrollo de este modelo numérico es
poder simular el comportamiento del deterioro de la
carbonatacion en el interior de los tineles urbanos, de
manera que sea posible predecir el avance del deterioro.
Para ello, se ha tomado como base el modelo de Phung et
al. [8], que se trata de un modelo muy completo,
particularizado y calibrado para la carbonatacion de
materiales cementosos empleados en estructuras de
almacenaje de residuos radiactivos. Es por ello que tiene
en cuenta ciertas consideraciones como altas presiones
hidrostaticas y muy elevadas concentraciones de CO»,
que no son validas para el caso concreto del presente
estudio. Por tanto, ha sido necesario proceder a su
particularizacion y calibracion para adaptarlo a los
condicionantes propios de los tineles urbanos.

El modelo tomado como base es unidimensional y
predice el grado de carbonatacion del material, asi como
las variaciones de los principales parametros que
intervienen en el proceso de carbonatacion como la
porosidad, difusividad, permeabilidad o el contenido de
portlandita. Ademas, tiene en cuenta los mecanismos de
transporte por difusion y adveccion en el proceso, y
considera la contribucion a la carbonatacion tanto de la
portlandita como del gel CSH.

Las principales modificaciones que se han realizado para
adaptar este modelo a los condicionantes propios de los
tineles urbanos son los siguientes:

— Dado que el modelo existente se encontraba
particularizado y calibrado para ensayos
realizados a altas presiones y concentraciones
de CO,, se ha adaptado a condiciones de presion
atmosférica y concentraciones de CO, maés
reducidas.

— Los materiales empleados para calibrar el
modelo se fabricaron con cemento tipo I y
adiciones de humo de silice, por lo que ha sido
necesario realizar modificaciones para trabajar
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con dosificaciones que incluyesen humo de
silice.

— Se ha modificado el calculo del pH segin el
modelo propuesto por Ishida y Maeckawa [1].

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el modelo se
basa en dos ecuaciones de balance de masa: una que
analiza el comportamiento del CO, en fase gaseosa y
acuosa y otra correspondiente al ion calcio en fase
acuosa. En este caso, la saturacion del material se
considera constante durante el proceso. La estructura de
las ecuaciones de balance de masa es la que se indica en
la ecuacion (3), donde C [kg/m?] es la concentracion del
elemento de estudio en el interior de la muestra, J
[kg/m?-s] es el flujo que la atraviesa y Q [kg/m*-s] es el
término de reactividad quimica, seglin se esquematiza en
la Figura 5. Las ecuaciones de balance de masa son de
gran importancia para estudiar el fenémeno de la
carbonatacion, dado que permiten combinar los procesos
de transporte y reactividad quimica.

oc o _
at  ox

-Q

)

Figura 5. Esquema de ecuacion de balance de masa.
Flujo J que atraviesa una muestra.

De esta manera se plantean las ecuaciones de balance de
masa del CO, (gaseoso y acuoso) y del ion calcio en
medio acuoso. La expresion simplificada empleada para
el balance de masa del CO; es la que se indica en la
ecuacion (4).

d(p(1-S)cg+ pScy) _ g +Jw) _
ot ax

—¢prMco, 4)

Como se indicaba anteriormente, esta expresion sigue la
misma estructura que la recogida en la ecuacion (3),
donde el término de la concentracion incluye dos
sumandos: ¢ [kg/m?®] concentracion gaseosa de CO2 y ¢
[kg/m?] concentracién acuosa de CO; en los poros del
material. Estas dos concentraciones se relacionan a través
de la Ley de Henry. ¢ [-] es la porosidad y S [-] la
saturacion. El segundo término refleja la variacion del
flujo y cuenta, a su vez, con dos sumandos: J, y J
[kg/m?s] que son, respectivamente, los flujos en la fase
gaseosa y acuosa del CO,. Cada uno de estos flujos
consta de dos términos, seglin se indica en la ecuacion
(5), particularizada para la fase gaseosa. El primero de
ellos se corresponde con el flujo por adveccion regulado
por la Ley de Darcy y el segundo con el flujo por
difusion, asociado con la Ley de Fick. v, es la densidad
de flujo volumétrico [m/s] y Dese el coeficiente de
difusion efectivo [m?/s], ambos de la fase gaseosa.
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Bcg]

- [cgvg + Def,g E

]g = (%)
En cuanto al ultimo término, correspondiente a la
reactividad quimica, es funcién de r [mol/m*-s],
velocidad combinada de la reaccion quimica, que
contempla la variacion de concentracidon de portlandita y
la de CSH, como se indica en la ecuacion (6). Mo, es la

masa molar del CO; [kg/mol].

_ _0lcH] _ d[csH]
r= at at (6)

En cuanto a la ecuacion de conservacion de la masa del
ion calcio, sigue el mismo esquema mostrado en la
ecuacion (3) y es la indicada en la ecuacion (7), donde el
primer sumando se corresponde con la variacion de
concentracion, el segundo con el transporte por
adveccion y difusion y el ultimo con la reactividad
quimica, en el que se incluye el término 7, [kg/m?'s] que
tiene en cuenta la velocidad de disoluciéon de la
portlandita y la de descalcificacion del gel CSH. En esta
expresion, Cq, [mol/m?] es la concentracién de calcio en
la fase acuosa, Do, [m?%/s] es el coeficiente de difusion
efectivo del ion calcio y M, es la masa molar del calcio
[kg/mol].

ac
0(¢5Cca) _ 9(wCcatDea5%)

at ax

Mcq
Mco,

= —pr—Stry (1)

El calculo del pH se ha realizado mediante la formulacion
propuesta por Ishida y Maekawa [1], combinandola con
el modelo anteriormente descrito. El calculo del pH se ha
llevado a cabo mediante una ecuacion de balance de
cargas y la ecuacion del producto de solubilidad del
CaCO;. Una vez resuelto el sistema y calculada la
concentracion de protones, se obtiene el valor del pH.

En la ecuacion de balance de cargas se tiene en cuenta la
contribucion de todos los iones que participan en el
proceso de carbonatacion, segun las formulas indicadas
en (8), donde el calcio procede de la portlandita y del
CSH.

H,0 & H* + OH™

CO, + Hy0 & H,CO,
H,C0; & HCO5 + H*
HCO5 & CO2~ + HY
Ca** + C02~ & CaCoy

(®)

Por lo que la ecuacion de balance de cargas se expresa:

[H*] + 2[Ca?*] = [0H™] + [HCO3®] + 2[C027] )
En este modelo, con respecto al tomado como base, se
tiene en cuenta el producto de solubilidad del CaCO3, K,
mediante la formula de la ecuacion (10).

Kps = [Ca**][CO37] (10)
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Ademas, como aportacion propia, se han distinguido dos
fases en este proceso: una primera en la que el valor de la
concentracion de ion carbonato CO5~ procedente de la
disolucion de CO; en la fase acuosa de los poros es
reducida y, por tanto, no se alcanza el valor de K,; y otra
a partir de un valor tal de concentraciéon de CO%~ que
multiplicada por el valor de la concentracion de ion
calcio en la fase acuosa del poro alcanza el valor de K
y, por tanto, se inicia el proceso de precipitacion de
CaCO:s.

La geometria empleada en el desarrollo del modelo es
una pieza de hormigén unidimensional de 2 cm de
longitud, por la que el CO; accede a través de su extremo
izquierdo. Este modelo, en proceso de calibracion, se ha
implementado en el software COMSOL Multiphysics.

4. RESULTADOS

El modelo descrito en el apartado anterior se encuentra
en proceso de calibracion mediante los datos obtenidos a
partir de la campafia experimental indicada previamente.
No obstante, se han obtenido una serie de resultados
preliminares.

Por un lado, se ha comprobado que la tendencia de la
evolucion de las variables que gobiernan el proceso de
carbonatacion es correcta. Para ello, se ha contrastado el
comportamiento de las variables principales del modelo
con los datos publicados por otros autores.

A modo de ejemplo, en la Figura 6, se muestra la
influencia de la concentracion ambiente de CO; en el
avance del proceso de carbonatacion, de manera que el
aumento de concentracion de CO; en el exterior de la
probeta, a igualdad del resto de parametros, aumenta la
profundidad de penetracion del CO; en el material. Este
comportamiento se debe a que la difusion de este gas
hacia el interior del material se produce por una
diferencia de concentracion entre el interior y el exterior
del material [3].

Influencia de la concentracién de CO, (91 dias)
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Figura 6. Influencia de la concentracion de CO; en el
ambiente en el avance del proceso de carbonatacion.
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Ademas, como se indicaba anteriormente, se esta
llevando a cabo la calibracion del modelo a partir de los
datos obtenidos en la campaiia experimental. En la Figura
7 se muestra la evolucion de la porosidad en una de las
dosificaciones de hormigdén fabricadas en laboratorio
(relacion agua/cemento de 0,49 y sin adiciones de humo
de silice), cuya porosidad fue medida en material sano y
en el material carbonatado durante 70 dias segun las
especificaciones de la norma UNE-EN 12390-12 [14].
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Figura 7. Evolucion de la porosidad en una muestra de
hormigon carbonatada 70 dias (3% CO;).

Se observa como la porosidad de la muestra disminuye
con el avance de la carbonatacion, y esto se debe a que el
CaCOj; generado presenta un volumen molar superior al
de los productos consumidos en el proceso [15]. Se
aprecia también que el valor obtenido experimentalmente
se asemeja al calculado empleando el modelo numérico,
aunque el valor experimental es ligeramente inferior al
calculado. Esta particularidad se debe a que el modelo
considera un grado de hidratacion constante del material
durante el proceso de carbonatacién; sin embargo, la
hidratacion del hormigon evoluciona ligeramente durante
este proceso, produciendo una reduccion adicional de la
porosidad.

5. CONCLUSIONES

La carbonataciéon del hormigén es un deterioro que se
produce cuando el CO; se introduce en el material en
presencia de humedad, produciendo una reduccion en el
pH del material que puede comprometer la durabilidad
del acero de refuerzo. En particular, los tineles urbanos
son unas estructuras que se encuentran sometidas a
importantes concentraciones de CO; debido al trafico de
los vehiculos que circulan por su interior, por lo que es
necesario conocer el avance de este deterioro de manera
que sea posible determinar el instante en el que el frente
de carbonatacion puede llegar a alcanzar la armadura.

Con este objetivo, se ha desarrollado un modelo
numérico basado en modelos formulados por otros
autores, que se ha particularizado para los condicionantes
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propios de un tanel urbano y que se encuentra en fase de
calibracion a partir de una campafia experimental. Esta
campafia se ha llevado a cabo mediante materiales
fabricados en laboratorio y toma de datos y extraccion de
testigos en una galeria de ventilacion de los tuneles de
Madrid Calle 30.

Este modelo constituye una herramienta que, una vez
finalizada su calibracion, tendra la capacidad de analizar
el comportamiento a largo plazo frente a carbonatacion
del hormigén de tunel. De esta manera, serd posible
estimar la vida util de la estructura y planificar el
mantenimiento o reparaciones que sean precisos y que
deriven de este deterioro, sin afectar al trafico que circula
por el interior del tunel.
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RESUMEN

Con respecto a los métodos tradicionales, el uso de la fabricacion aditiva en componentes metalicos ofrece ventajas en
cuanto a geometrias realizables y ahorro de material, lo que la hace muy atractiva para el disefio y construccion de piezas.
Sin embargo, a dia de hoy esta técnica tiene dos importantes inconvenientes. En primer lugar, durante el proceso de
fabricacion en el interior de las piezas aparecen poros que dan lugar a una menor resistencia a fatiga en comparacion con
piezas fabricadas de la manera tradicional. Por otro lado, el comportamiento a fatiga de piezas realizadas mediante
fabricacion aditiva depende notablemente de los pardmetros seleccionados para su fabricacion, siendo el nimero de estos
parametros bastante alto y algunos de ellos inherentes al equipo de fabricacion utilizado. En relacion a esta variabilidad
en el comportamiento, este trabajo va a analizar una serie de probetas de Scalmalloy® hechas por tres fabricantes distintos,
pero que durante el proceso de fabricacion aplicaron el mismo espesor de capa y posterior tratamiento térmico. En este
analisis se compararan la resistencia a fatiga y a traccion, la microestructura resultante, forma y causa de la rotura en los
ensayos de fatiga, etc.

PALABRAS CLAVE: Fatiga, fabricacion aditiva, Scalmalloy®.

ABSTRACT

Compared with traditional methods, the use of additive manufacturing in metallic components offers advantages in terms
of achievable geometries and material savings, making this technique very attractive for the design and construction of
mechanical parts. However, nowadays this technique has two major drawbacks. First of all, during the manufacturing
process, internal pores appear in the components that give rise to a lower resistance to fatigue when compared with parts
manufactured with traditional process. On the other hand, the fatigue behaviour of parts made by additive manufacturing
strongly depends on the constructive parameters selected for their manufacturing, being the number of these parameters
high and some of them inherent to the used manufacturing equipment. In relation to this variability in the behaviour, the
present work analyses a series of Scalmalloy® specimens made by three different manufacturers. Is important to note that
during the manufacturing process these three manufactures used the same layer thickness and posterior heat treatment. In
this analysis, the fatigue and tensile strength, the resulting microstructure, the crack surface shape and cause of failure in
fatigue tests will be compared.

KEYWORDS: Fatigue, additive manufacturing, Scalmalloy®.

1. INTRODUCCION Uno de estos materiales es la aleacion de Aluminio

Scalmalloy®. Esta aleacion tiene un alto contenido en
La fabricacion aditiva (AM), denominada corrientemente Escandio (Sc) y Zirconio (Zr), valores que estan muy por
impresion 3D, es una tecnologia que se ha desarrollado encima del equilibrio, por lo que un procesamiento de
enormemente en los Uultimos afios. Su inicio fue este material mediante una tecnologia tradicional daria
principalmente para la fabricacion de elementos poco lugar a una precipitacion masiva y descontrolada de
resistentes, ya fueran prototipos, maquetas, moldes, compuestos. Este tipo de precipitacion resultaria muy
piezas ornamentales o repuestos de elementos singulares probablemente en ningun tipo de mejora en las
de bajos requisitos resistentes. Sin embargo, en los propiedades mecénicas del material aleado. Sin embargo,
ultimos afios se ha producido un gran avance en la este tipo de aleacion es muy adecuado cuando este se
tecnologia de la fabricacion aditiva con la capacidad de utiliza como material base en las denominas tecnologias
emplear muy diversos tipos de materiales, en especial de fabricacion aditiva. En este tipo de fabricacion el
metales. material fusionado sufre unos rapidos enfriamientos lo

que permiten mantener el material fuera del equilibrio,
conservando una importante cantidad de soluto en
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solucion solida. Esto permite que la pieza fabricada
mediante este tipo de tecnologias sea susceptible de
recibir un tratamiento de endurecimiento por
precipitacion [1], [2], [3].

Un aspecto muy destacable de la AM es la gran cantidad
de parametros que definen el proceso de fabricacion de
la pieza final. La variacion de estos parametros de
fabricacion de un fabricante a otro puede dar lugar a que
piezas similares, y fabricadas con el mismo material,
puedan tener un comportamiento final, y en especial a
fatiga, muy diferente. Por otra parte, las piezas fabricadas
mediante AM presentan en muchos casos problemas
importantes de resistencia y fiabilidad [4]. Estos
problemas son los que hacen que la industria acronautica
vaya mas despacio de lo deseable en la introduccion de
piezas hechas por AM en aeronaves donde viajen
personas. Existe un esfuerzo importante desde distintos
organismos para cualificar y certificar materiales,
procesos, piezas, etc. [5] y analizar el uso de maquinas de
impresion distintas [6].

En este contexto, este trabajo analiza el comportamiento
de especimenes de fatiga axial de Scalmalloy® fabricados
mediante AM, en concreto mediante la técnica SLM
(Selective Laser Melting), pero producidos por diferentes
fabricantes. En este caso los principales parametros de
fabricacion utilizados por todos los fabricantes fueron
similares, aunque nada se puede decir sobre la mayoria
de los parametros puesto que es una informacion que los
fabricantes no quieren proporcionar. Para este analisis se
realizaron pruebas de fatiga axial (R = -1) con
especimenes sin entalla en una maquina de fatiga
resonante RUMUL. En todas las probetas se analizaron
las superficies de fractura resultante mediante
microscopia Optica y con SEM, proporcionando
informacion importante sobre el lugar de inicio de las
grietas y su morfologia. También se analizdo la
microestructura del material.

2. MATERIAL Y ESPECIMENES

2.1 Material base y proceso de fabricacion

Tabla 1. Composicion quimica (% en peso) de la
aleacion Scalmalloy [7].

(%) Mg Sc Zr Mn Si Fe Zn Cu Ti O V

Min.| 4 060203 0 0 0 O O 0 O

Max.|4.9 0.8 0.5 0.8 0.4 0.4 0.25 0.1 0.15 0.05 0.05

El material de impresion utilizado en todos los casos es
la aleacion de Aluminio Scalmalloy® (Al-Mg-Sc),
desarrollada  especificamente  para procesos de
fabricacion aditiva. La composiciéon quimica de este
material se muestra en la Tabla 1. Todos los especimenes
se han fabricado mediante la tecnologia de fabricacion
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aditiva SLM. Tres diferentes empresas se seleccionaron
para la fabricacion de los especimenes. Estos fabricantes
utilizaron los siguientes equipos de fabricacion en el
proceso de construccion de los especimenes: Renishaw
AMS500E (RENI), EOS M2902 (EOS-1) y EOS" (EOS-
2). El Gltimo equipo se indica con un asterisco ya que el
fabricante no dio el modelo del equipo, s6lo la marca. En
el resto del articulo (texto, figuras y tablas) se van a
emplear las abreviaturas mostradas entre paréntesis.
Todas ellas utilizaron un espesor de capa de 30 micras,
imprimieron las probetas en direccion Z (vertical) y
recibieron un tratamiento térmico de envejecimiento
consistente en mantener las probetas a 320°C durante 4
horas. Posteriormente a este tratamiento todas ellas
recibieron lo que es un estandar en la fabricacion aditiva:
un chorreado de arena o “sand blasting”.

2.2 Especimenes

En la realizacion de este estudio dos tipos diferentes de
especimenes se utilizaron: de traccion y de fatiga axial.
En la Figura 1 se muestran las principales dimensiones
(en milimetros) de los dos tipos de probeta de este
estudio.

30

26 al e 26 s
- 250
b 212
a) Lez] b)
Figura 1. Especimenes utilizados: a) traccion, b) fatiga
axial

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES
3.1 Ensayos de traccion

Aunque todos los fabricantes han utilizado el mismo
material base y algunos parametros de fabricacion, es
posible que ligeras variaciones en el resto de los
parametros de fabricacion de los especimenes den lugar
a diferentes comportamientos mecanicos. En una primera
fase de caracterizacion de las piezas de cada uno de los
fabricantes, se ha analizado mediante dos ensayos de
traccion para cada fabricante el limite elastico y de
resistencia ultima a traccion en cada uno de los casos. En
la Figura 2 se muestra un ejemplo de las curvas tension-
deformacion -ambas magnitudes reales- obtenidas para
cada uno de los fabricantes. Adicionalmente, en la Tabla
2 se muestran los valores medios obtenidos para el
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moddulo de Young, E, el limite elastico, Ry, y tension
ultima de rotura, oys; en estas dos ultimas propiedades se
han tomado los valores reales. En cuanto a los valores
obtenidos, podemos ver que para todos los casos el
modulo elastico, £, estd en linea con los tipicos para
aleaciones de Al, aunque quizas algo bajo en el caso de
las probetas fabricadas por RENI.

Merece la pena destacar que el comportamiento
observado con el mddulo eléstico —en términos de mayor
a menor valor- también se reproduce con la tension
ultima de rotura, 6us. Por Glltimo, y en lo que respecta al
limite elastico, cabe destacar la diferencia entre el valor
arrojado por las probetas de EOS-1 y resto. La variacion
que se observa en estas tres propiedades respecto del
valor medio es del 4.7% para el médulo de Young, 11.5%
para el limite elastico y 5.9% para la tension de rotura.
Quizas esta variabilidad esta algo por encima de cuando
se comparan estas propiedades entre suministradores
distintos del mismo material fabricado de forma
convencional pero no es muy distinta. En cualquier caso,
habria que hacer decenas de ensayos para tener un valor
mas fiable.

%‘ -
g
@
& 4
e
b
—— RENI
100 —— EOS-1 _
——EO0S-2
0 1 1 Il Il Il 1
0 002 004 006 008 010 012 014
€ (real)
Figura 2. Ensayos de traccion para cada uno de los
fabricantes.

Tabla 2. Propiedades mecanicas: modulo de Young,
limite elastico y tension ultima de rotura para cada
fabricante.

Fabricante | £ (GPa) Rpo2 (MPa) ouws (MPa)
RENI 66.8 487.8 557.2
EOS-1 69.0 545.0 570.1
EOS-2 70.0 496.3 590.9

Para cada fabricante se ha medio la rugosidad de la
superficie después de la aplicacion del tratamiento de
Sand-blasting, caracterizandola con el parametro R, que
indica el valor medio de la rugosidad en micras a lo largo
de la zona de medida. Los valores obtenidos han sido:
7.99 para RENI, 10.72 para EOS-1 y 5.20 para EOS-2.
Parece contradictorio que en la zona de vidas por debajo
de 103 ciclos donde los fallos se inician principalmente
desde la superficie sean las probetas con mayor rugosidad
superficial las que produzcan una vida mas alta.

Probablemente el pardmetro R, no sea el indicado para
este analisis. No se han podido medir bien los otros
parametros de rugosidad dada la geometria de las
probetas, como trabajo futuro se intentara hacer usando
un microscopio confocal.

3.2 Ensayos de fatiga.

Para caracterizar el comportamiento a fatiga, se
realizaron 3 campaifias diferentes de ensayos de fatiga
simple o axial; una por cada fabricante. Estos ensayos se
realizaron con carga totalmente reversa (R = -1) y con
especimenes como los mostrados en la Figura 1b. Los
ensayos se realizaron en una maquina resonante
RUMUL, lo que permiti6 aplicar la carga a una
frecuencia de 110 Hz aproximadamente. Este nivel de
frecuencia nos ha permitido estudiar el comportamiento
a fatiga a muy alto nimero de ciclos al establecer 100
millones ciclos como nimero de ciclos de corte.

En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos en los
ensayos de fatiga en funcion de la tension alterna
aplicada. En primer lugar, podemos ver que para vidas de
menos de 10° ciclos aquellas probetas fabricadas por
EOS-1 tienen un comportamiento ligeramente mejor que
el resto de los fabricantes. Por el contrario, se podria decir
que las manufacturadas por EOS-2 son las que presentan,
de nuevo de forma ligera, un peor comportamiento.
También es importante notar que hasta esos niveles de
vida la dispersion en los resultados es pequefia. Una vez
que pasamos ese umbral de los 103 ciclos el
comportamiento cambia, y se observa que las probetas de
EOS-2 arrojan las mayores vidas a fatiga, y las de RENI
las que presentan vidas mas cortas. Es notable la
dispersion que se obtienen para niveles de tension alterna
por debajo de 175 MPa, y el cambio de tendencia en los
resultados con respecto a aquellos ensayos con mayores
niveles de tension. Esto tltimo podria indicar un cambio
en los mecanismos de fallo por fatiga en estos ensayos.
El limite de fatiga parece similar en todos ellos aunque
harian falta muchos mas ensayos en esa zona para
afirmarlo con seguridad.

350 T T T T
onm
300 | o .
‘om e RENI
250 [ o n = EOS-1| |
4 EOS-2
o

£ 200 - . s
2
b ® -
b:e L L

150 * ] =

B
100 Ll ol +a ol Ll T
10° 10* 10° 10° 107 10°

ciclos
Figura 3. Vidas a fatiga obtenidas en las camparias de
ensayos.
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Adicionalmente, en la Tabla 3 se muestran los datos de
cada uno de los ensayos de fatiga. Ademas, en esta tabla
también se indica el tipo de iniciacion de grieta
observado tras analizar las superficies de fractura. En
estos ensayos se han observado tres tipos de iniciacion de
grieta tras analizar en un microscopio las superficies de
fractura: en la superficie (Sup.), en un defecto cerca de la
superficie (D. Sup.) y en un defecto interior y que esta
alejado de la superficie (D. Int.). Para el caso de grietas
que se inician por defectos cerca de la superficie, se ha
tomado como criterio incluir en esta tipologia a aquellos
ensayos en donde el tamafio del defecto es mayor que el
ligamento restante entre el defecto y la superficie del
espécimen.

Para ver de una forma mas clara la tipologia de fallo en
los ensayos realizados, en la Figura 4 se muestra una
grafica similar a la mostrada en la Figura 3, pero
mostrando el tipo de iniciacion de grieta observado en las
superficies de fractura. En esta imagen podemos ver
como para alto nimero de ciclos, entre 10° y 10® ciclos,
las grietas se inician principalmente en defectos presentes
en el interior de los especimenes, mientras que para vidas
menores de 10° las grietas se inician o superficialmente o
por un defecto cerca de la superficie.

La porosidad es una de las principales caracteristicas que
los fabricantes tratan de minimizar cuando ajustan los
parametros de fabricacion dado que dan lugar a estos
defectos desde los que se inician las grietas en algunos
casos. De momento solo se ha caracterizado en dos de los
tres grupos aqui analizados asi que de momento se ha
preferido no mostrar estos resultados.

Tabla 3. Datos de los ensayos de fatiga y lugar de
iniciacion de la grieta.

Equipo | Test | o (MPa) Ciclos Inic.
RENI 1 300 11500 Sup.
RENI 2 250 19100 Sup.
RENI 3 200 738600 Sup.
RENI 4 225 56900 Sup.
RENI 5 175 2.15-10° D. Int.
RENI 6 150 2.96:10° D. Int.
RENI 7 325 8200 Sup.
RENI 8 125 >108 -
RENI 9 225 48800 D. Sup.
EOS-1 1 325 12100 Sup.
EOS-1 2 300 12200 Sup.
EOS-1 3 250 34900 Sup.
EOS-1 4 225 74700 D. Sup.
EOS-1 5 200 101500 D. Sup.
EOS-1 6 175 8.78-:10° | D. Sup.
EOS-1 7 275 28700 Sup.
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EOS-1 8 150 1.55-107 Sup.
EOS-1 9 125 8.70-107 D. Int.
EOS-1 10 200 95300 D. Sup.
EOS-1 11 175 87300 D. Sup.
EOS-1 12 175 576000 D. Sup.
EOS-2 1 250 21800 Sup.
EOS-2 2 200 58100 Sup.
EOS-2 3 150 5.53-107 D. Int.
EOS-2 4 180 67900 Sup.
EOS-2 5 165 1.73-107 D. Int.
EOS-2 6 275 17800 D. Sup.
EOS-2 7 225 41400 Sup.
EOS-2 8 300 11400 Sup.
EOS-2 9 165 92200 Sup.
EOS-2 10 165 2.95-107 D. Int.
EOS-2 11 180 3.06-107 D. Int.

Por ultimo y a modo de ejemplo, en las Figuras 5 a 8 se
muestra un detalle de como se observa cada tipo de fallo
en un microscopio electrénico de barrido (SEM por sus
siglas en inglés). La Figura 5 muestra un ejemplo de
iniciacion superficial, en el que tipicamente se observa
mas de una grieta creciendo desde el borde de la probeta
y no se observan defectos. La Figura 6 muestra una
imagen para el caso de fallo por un defecto interno, en el
que se observa un defecto lejos de la superficie de la
probeta y un crecimiento de grieta en forma radial, este
tipo de defecto es muy facilmente identificable. Por
ultimo, la Figuras 7 muestra lo que se ha considerado en
este trabajo un defecto superficial.

350

T
® Sup.

300 | o D. Sup. |
® D.Int. ||
250 .
«»0
g 200 - [ e} ° .
® - (o] ] o »
o )

107 10%

10°

Ciclos
Figura 4. Grafica o-N de todos los ensayos mostrando
la tipologia de la iniciacion de grieta.
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HFPW curr
5.59 mm_0.40 nA

Figura 5. Detalle probeta 7 EOS-1, ejemplo iniciacion
superficial.

1mm————

# wo mode  HV det m:wgil? HFW cur
X" 10.1mm SE_ 5.00kv ETD 50x 414 mm 0.40nA

Figura 6. Detalle probeta 9 EOS-1, ejemplo iniciacion
por defecto interno.

g=  HF

5.00 kv ETD 200 104 mm 040 nA

10.5 mm_SE

Figura 7. Detalle probeta 10 EOS-1, ejemplo iniciacion
por defecto superficial.

3.2 Analisis microestructura.

Tras los analisis mecanicos realizados, se utilizd6 una
probeta de cada fabricante para analizar la
microestructura de cada una de ellas. Para ello se
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empastillaron y pulieron debidamente las muestras y se
atacaron quimicamente con Keller para revelar la
microestructura.

Tras analizar las tres muestras en un microscopio optico,
Figuras 8§ a 10, se observaron tres métodos de fabricacion
distintos. En primer lugar, en la Figura 8 se muestra la
probeta fabricada por EOS-2 en la que se observa
claramente que la fabricacion se ha realizado creando una
corona circular entorno al borde de la probeta y
posteriormente rellenando la parte interna. En la Figura
9, probeta fabricada por RENI, no se observa esa corona
circular. Por ultimo, la muestra fabricada con EOS-1,
Figura 10, se encuentra a medio camino entre las
anteriores, hay zonas del perimetro en las que se observa
un borde claro y otras no. En cuanto a la zona interna,
todas muestran un patréon similar donde se alternan
“caminos” del laser alternandose con dos o tres angulos
distintos. Cuando el laser funde el material crea una
piscina de un ancho determinado que al desplazarse crea
dichos caminos.

A pesar de estas diferencias en la microestructura, en las
probetas ensayadas a fatiga no se observan diferencias
sustanciales, de hecho, no puede declararse que haya un
fabricante con calidad superior a los demds ya que
depende, como hemos visto anteriormente, del rango de
vida en el que se observe.

Sin bien si puede observarse una relacion con los ensayos
a traccion, viéndose que la probeta con la corona externa
(EOS-2) es la que arroja un mayor valor de tension ultima
y modulo de Young. Por el contrario, la probeta de RENI,
sin contorno, es la que menores valores de E y oy arroja,
estando de nuevo la probeta de EOS-1 a medio camino
entre las anteriores.

con EOS-2.
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“ Y,

Figura 9. Detalle microestructura probeta fabricada .
con RENI.

con EOS-1.

4. CONCLUSIONES

En este articulo se han mostrado las diferencias que hay
entre unos fabricantes y otros cuando se trata de la
fabricacion aditiva.

Aparecen diferencias en cuanto a modulo de Young,
limite elastico, tension de rotura, rugosidad, porosidad,
microestructura, resistencia a fatiga y limite de fatiga.
Posiblemente haya también diferencias en las tensiones
residuales que quedan después del tratamiento térmico y
del sand blasting. Sin embargo, lo que se ha observado es
que las diferencias no son tan grandes como cabria
esperar. Es cierto que no podemos comparar los
parametros de fabricacion seleccionados por cada
fabricante, pero si sabemos que cada fabricante hace un
esfuerzo por optimizar su proceso de forma que al final
las diferencias no son muy grandes.

Se ha mostrado la importancia de la porosidad para vidas
largas, en esta zona el fallo se produce por la iniciacion
de una grieta desde un defecto interno.
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Como trabajo futuro queda caracterizar la distribucion de
defectos en cuanto a tipo, posicion y tamaiio.
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RESUMEN

La caracterizacion de las propiedades de fatiga de componentes para la industria del automoévil es critica a la hora de
evaluar el rendimiento funcional de éstos. Aunque existen métodos normalizados para evaluar las propiedades mecanicas,
tanto estaticas como dinamicas, de materiales pulvimetalurgicos, dichos métodos consideran piezas con geometria
normalizada y no la caracterizacion del componente industrial. Ademas, dichas probetas normalizas de seccion cuadrada
presentan limitaciones a la hora de someterlas a tratamientos tras la sinterizacién, como por ejemplo el shot peening. En
este trabajo se presenta la posibilidad de fabricar probetas a partir de cubos sincronizadores para caracterizar la fatiga
rotativa, de acuerdo con procesos normalizados. De este modo se ha podido correlacionar los resultados de resistencia a
fatiga obtenidos a partir de probetas normalizadas con la caracterizacién a partir de probetas obtenidas de piezas
industriales. Por ultimo, el estudio de la fractura ha confirmado que el area abarcada por el mecanismo de fatiga aumenta
cuanto mayor es la durabilidad, y ésta esta directamente relacionada con la densidad.

PALABRAS CLAVE: Pulvimetalurgia, Aceros baja aleacion, Fractura, Fatiga, automovil.

ABSTRACT

The characterization of the fatigue properties of components for the automotive industry is critical when evaluating their
functional performance. Although there are standardized methods to evaluate the mechanical properties, both static and
dynamic, of powder metallurgical materials, these methods consider parts with standardized geometry and not the
characterization of the industrial component. In addition, said standard considers square section test samples and these
present limitations when subjecting them to treatments after sintering, such as shot peening. This paper presents the
possibility of manufacturing specimens from synchronizing hubs to characterize rotational fatigue, according to
standardized processes. In this way, it has been possible to correlate the results of fatigue strength obtained from
standardized specimens with the characterization from specimens obtained from industrial parts. Finally, the fracture
analysis has confirmed that the area covered by the fatigue mechanism increases with the durability, and this is directly
related to the density.

KEYWORDS: Powder metallurgy, low alloyed steels, fracture, fatigue, automotive.

1. INTRODUCCION porosidades mas bajas. Después de la compactacion y la

sinterizacion se pueden lograr densidades en el rango de
Las ventajas de la pulvimetarlugia, como su eficiencia (6.8-7.2) g/cm’, mientras que, si ademas se aplican
tanto energética como de uso de materias primas, asi operaciones post-sinterizado, como densificacion local o
como la facilidad de conformar piezas de alta procesos de shot peening, se pueden lograr densidades
complejidad geométrica, tienen que competir con ciertas cercanas a la densidad teérica y, por lo tanto, muy bajas
desventajas, como la presencia de poros, que afectan porosidades [1].

negativamente a las propiedades mecanicas.
Obviamente, conforme disminuye la porosidad de estos

Por este motivo, en el caso de piezas fabricadas con acero productos, su comportamiento a fatiga mejora
sinterizado que estan sometidas a altas tensiones, es considerablemente. También se consigue mejorar la
necesario llevar a cabo algunas operaciones tras la resistencia a la fatiga mediante el empleo de tratamientos
sinterizacion, con el fin de obtener mayores densidades y especificos, como el shot peening, que consiste en
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deformar plasticamente la superficie del material,
generando  tensiones residuales superficiales de
compresion que mejoran la resistencia a fatiga [2, 3].

El analisis del comportamiento a fatiga de los materiales
pulvimetaltrgicos, se rige por la norma UNE EN-ISO
3927 que define la geometria de las probetas de fatiga
para materiales sinterizados. Estas probetas, son
fabricadas exprofeso para la realizacion de estos ensayos,
a partir de los mismos polvos y siguiendo un proceso de
fabricacion igual al que posteriormente se aplicara al
producto industrial, sin embargo, su geometria dista
mucho de la del componente y, por tanto, su
comportamiento no sera nunca igual al del componente
industrial real. Ademas, las probetas normalizadas, de
seccion cuadrada y con aristas vivas, no son aptas para
ser tratadas superficialmente mediante shot peening, ya
que el impacto de los proyectiles contra las aristas, llegan
a producir defectos superficiales que afectaran al
comportamiento a fatiga de las probetas tratadas.

En base a lo anterior, y dado que el comportamiento de
un material obtenido por pulvimetalurgia de polvo, va a
depender mucho de la geometria del componente, parece
claro el interés de que el analisis se realice utilizando
probetas extraidas directamente del componente. Por
estos motivos, en el presente trabajo se utilizarén
probetas de fatiga con seccion circular mecanizadas a
partir de piezas industriales.

2. PROCESO EXPERIMENTAL

El polvo de partida es un material comercial con la
composicion quimica mostrada en la Tabla 1 a partir del
que se prensaron piezas industriales (cubos
sincronizadores) con una densidad nominal de 7.0 g/cm?
que, posteriormente, fueron sinterizados en un horno de
banda en condiciones estandar para aceros de baja
aleacion de altas prestaciones [4, 5].

Tabla 1 Composicion quimica del polvo de partida
Cr | Mo C Fe
30 | 0.5 | 04 | Bal

%

Concluido el proceso de fabricacion, los cubos fueron
caracterizados a nivel microestructural, siguiente el
proceso estandar de preparacion de muestras, empleando
Nital 2% como ataque quimico [6].

Ademas, y con objeto de conocer el porcentaje de
austenita retenida se empled un difractdmetro “Stresstech
Xstress 3000 G3R”. Los parametros utilizados fueron 30
kV de potencial maximo, 45 s de tiempo de exposicion,
Vanadio como filtro de radiacidn, 6.7 mA de intensidad
maxima, un colimador de 5 mm de didmetro, angulos de
130° (detector A) - 80° (detector B) para la deteccion de
austenita y angulos de 156.4° (detector A) — 106.1°
(detector B) para la deteccion de la ferrita. Estas mismas
muestras fueron utilizadas para la medida de la porosidad
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de los cubos, utilizando para ello técnicas de analisis de
imagen, a partir de un microscopio Optico ‘“Nikon
ECLIPSE MA200”

El comportamiento mecanico de los cubos bajo carga
estatica se analizd mediante ensayos de dureza y de
traccion. Para la medida de la dureza, se utilizdé un
durémetro “Hoytom” para la realizacion de la
indentacion (HB2.5) y un proyector de perfiles “Nikon
V-12” para la medida de las huellas, comprobando
también la microdureza (HV0.2) utilizando para ello un
equipo “Buehler Microdurémetro Serie 2100”. Para la
caracterizacion a traccion, se procedid a extraer de los
cubos pequefias probetas de traccion, de seccion
cuadrada (5x5mm?), que fueron ensayadas en una
maquina de ensayos “MTS” servohidraulica de 100 kN
de carga y a una velocidad de 0.5 mm/min.

También a partir de estos cubos se mecanizaron probetas
para los ensayos de fatiga, con la geometria mostrada en
la Figura 1. Las dimensiones de las mismas, aunque
inferiores a las estandar, al tener que adaptarlas a las
pequeiias dimensiones de los cubos, siguen las
recomendaciones de la norma ISO 1143 [7]. El diametro
de la zona calibrada es de 4 + 0.02 mm.

n2e 2353 Hak J

CORTE A-A

Figura 1 Geometria de la probeta de fatiga rotativa
mecanizada a partir de cubos sincronizadores

Una vez mecanizadas, las probetas fueron sometidas a un
proceso de desbaste y pulido para garantizar una
rugosidad superficial, R,, inferior a 0.2 micras. La
densidad de las probetas se obtuvo siguiendo las
recomendaciones de la norma UNE EN-ISO 2738.Los
ensayos de fatiga se llevaron a cabo a temperatura
ambiente utilizando una maquina “Microtest EFFR4P-
1007, especialmente disefiada para el ensayo de probetas
de reducidas dimensiones. Las probetas fueron ensayadas
aplicando valores de tension alterna, S, siempre
inferiores al limite elastico del acero. Los ensayos se
daban por finalizados cuando se producia la rotura de la
probeta o se superaban los 6 millones de ciclos sin fallo.
En el caso de que se produjese la rotura, la nueva probeta
se sometia a un valor de tension alterna un 10 % inferior.
Por su parte, cuando se superaban los 5 millones de ciclos
sin rotura (rum-ouf), la probeta era reutilizada,
sometiéndola a un valor de tension un 5% superior a la
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que habia sobrevivido. Este proceso de reutilizacién se
repetia hasta que se producia la rotura de la probeta,
sometiendo a la nueva probeta a una tension alterna un
10% inferior. Mediante este método se consiguid
determinar el limite de fatiga del material bajo
condiciones de flexion rotativa (R = -1 y tensién media =
0).

El estudio de las superficies de fractura se llevd a cabo
mediante microscopia electronica de barrido utilizando
un microscopio TESCAN VEGA XMH con filamento de
wolframio.

3. RESULTADOS
3.1. Microestructura y propiedades mecdnicas a traccion

Tal y como se muestra en la Figura 2 el material del cubo
tiene una microestructura mayoritariamente martensitica
con una cierta cantidad de austenita retenida 6.5 = 2.5 %.
Por su parte, los valores de porosidad, muy homogéneos
en las distintas zonas del cubo rondaban el 14.1 £ 0.7 %
en las probetas de seccion transversal y 10.2 £ 0.7 % en
las probetas de seccion radial/longitudinal.

[ ot .‘hx ; :v\_\ e i
Figura 2 Microestructura tras sinterizacion. Nital 3%
Las medidas de dureza, arrojaron unos valores de 550
HB2.5 en la superficie de las piezas y de 340 HB2.5 en

el interior.

Por su parte, la Figura 3 muestra las curvas tension-
deformacion obtenidas en los ensayos de traccion.

900

Stress (MPa)
200 -

700
600

500

—C1T1
400 - -

—C1.T2
300
—C1.13

200

100
Strain (mm/mm)

o
o 0.002 0.004

Figura 3 Curvas tension-deformacion a traccion de las
probetas del tipo de polvo analizado

0.006 0.008 0.01
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Los parametros caracteristicos (limite elastico, oys,
resistencia a la traccidon, oy, y deformacion a rotura, &,)
se recogen en la Tabla 2. Sefialar el comportamiento,
practicamente elastico-lineal, del material analizado.

Tabla 2 Propiedades de traccion de las probetas del tipo
de polvo analizado

Ensayo oys (MPa)  ou (MPa) &u (%)

Traccion 714 + 44 714 +44 0.65+0.11

3.2. Comportamiento a fatiga: Curvas S-N

Para determinar el limite a fatiga se ensayaron un total de
11 probetas y los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3 Resultados de los ensayos de fatiga rotativa

Probeta (MSIz;a) N (ciclos) N a(cc l:zlll‘:lsl;‘ do
1 429 4.035 4.000
2 284 41349 41300
3a N >5M
3b 256 >5M
3¢ 280 >5M =
3d 319 61.342
4 248 1.177.228 1.177.200
5a 207 >5M
5b 256 95.238 SEHIERALY
6 234 80.244 80200
Ta 215 ~5M
7b 232 >5M
Tc 252 ~5M
7d 268 >5M >30M
Te 284 ~5M
7f 304 77.954
8 270 64.132 64.100
9 250 1.648.812 1.648.800
10a 233 >5M
10b 252 117.782 3. 117.781
i 248 >5M
11b 268 >5M
s 288 82.029 >10.082.029

Estos resultados se han representado graficamente en la
figura 4, distinguiéndose entre los puntos representativos
de probetas que han sobrevivido mas de 5 millones de
ciclos (circulos vacios) y las que han roto en el curso del
ensayo de fatiga (circulos llenos). También se ha
representado la curva S-N obtenida, tomando los valores
de las probetas rotas para el ajuste. La expresion
obtenida, responde a una ley de Basquin (ecuacion 1),
con unos coeficientes o'y = 702MPay b -0.08.
Destacar el bajo valor del coeficiente de correlacion
obtenido, fruto, obviamente, de la elevadisima dispersion
de resultados obtenida

Se = 0's(2N)* ey



Revista de Mecanica de la Fractura Vol.6 (2023)

El limite de fatiga obtenido, Sy = 230 MPa, sefialado en
la figura 4 con una linea discontinua negra, corresponde,
aproximadamente, al 30% del limite elastico del acero.

Para un material similar al aqui analizado, en la literatura
[8] se encuentran valores del limite de fatiga en el rango
de 270 a 330 MPa, en funcién de los tratamientos
térmicos a los que se hubiesen sometido las probetas
normalizadas de acuerdo con la norma UNE EN-ISO
3927 [4,8] utilizadas en los ensayos. Sefialar que estas
probetas, se fabrican exprofeso para la realizacion de
ensayos de fatiga, partiendo del mismo tipo de polvo y
siguiendo una ruta de fabricacion idéntica a la de las
piezas finales, pero ni su geometria ni sus dimensiones
son iguales a las de las piezas y, por tanto, su
comportamiento mecanico no tiene porqué ser
exactamente el mismo. Puesto que en el caso de estudio
las probetas se obtuvieron directamente de piezas
industriales, cabe esperar que la distribucion de la
porosidad no sea tan homogénea como se espera en la
seccion de una probeta de fatiga normalizada. Este hecho
puede dar lugar a que algunas probetas hayan presentado
roturas prematuras y, consecuentemente, a la dispersion
de resultados que se ha obtenido.

500
Sa [MPa]
450
@
400
y =702.11x008
~. R?=0.5704
350
e
300 e @
e © e
@ T ) O—»
250 % . o0 EHF
o o
200
logN [Ciclos
150 gN [ 1
1.0E+03 1.0E+04 1.0E+05 1.0E+06 1.0E+07

Figura 4 Curva S-N experimental obtenida tras los
ensayos con probetas mecanizadas a partir de cubos
sincronizadores.

3.3. Analisis fractografico

En todos casos, los dos mecanismos que se observan en
los analisis de las superficies de fractura son los tipicos
tanto del dafio por fatiga como de una rotura final ductil,
caracterizada por la nucleacién, crecimiento 'y
coalescencia de microvacios. Estudiando las zonas en las
que aparece el mecanismo de fatiga se puede intuir el
recorrido del defecto inicial que ird creciendo hasta
desencadenar la rotura catastrofica final de la probeta,
que a su vez se identifica con la presencia de los
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microvacios. En definitiva, se podra estimar el recorrido
de la grieta identificando su inicio en aquella zona con
mayor concentracion de mecanismo de fatiga, y su
avance estara limitado por aquellas zonas donde se
observan los microvacios tipicos de la rotura final [9].

En la Figura 5 se muestra la superficie de fractura de una
de las probetas ensayadas (probeta 5).

— =
SEM HY: 20 00 kY WD 28,20 mm
Wiew field: 3.3 mm Det: SE
Dista(mitiy) 0228623

WEGAN TESCAN

SEMMAG: 84 »

W 1015 mm
Cet: SE
Diata(micly): 0228725

WEGAN T
Wiew fiald:
SEM MAG: 7.00 ke

c)

PMG Certral Lab
= -

e
WEGAN AN

PG Certral Lab ‘Q

Figura 5 Superficie de fractura de la probeta 5 a) vista
general, b) detalle zona fatiga y c) detalle zona
microvacio.
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Observando la imagen general de la superficie de fractura
(Figura 5.a), se pueden distinguir dos zonas, una mas
plana, sefialada mediante flechas, y otra con una
rugosidad mayor. Estudiando en detalle ambas zonas, se
puede observar que la zona mas plana se caracteriza por
mostrar el tipico mecanismo de crecimiento de grieta por
fatiga (Figura 5.b) con las tipicas marcas de playa,
mientras que el resto de la superficie de fractura
(Figura5.c) recoge el tipico mecanismo de fractura ductil
con una elevada presencia de microvacios en los cuellos
que se producen durante la rotura. De este modo se puede
intuir el recorrido de la grieta, tal y como se esquematiza
en la Figura 5.a.

Siguiendo este proceso identificativo, en la Figura 6, se
representan las zonas de inicio y la direccion de
propagacion de las grietas por fatiga en el resto de las
probetas analizadas.

Como era de esperar, las fracturas que mas ciclos han
soportado son las que tienen mas area de la superficie de
fractura con dominio del mecanismo de fatiga. En ningan
caso se han encontrado mecanismos de fractura fragil
como clivaje o intergranular.

4. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

e Es posible extraer probetas de piezas
industriales reales para hacer el ensayo de fatiga
rotativa.

e El limite de fatiga rotativa esta en torno a 230
MPa que entra dentro del rango de valores que
se encuentran en literatura para el material
seleccionado.

e En cuanto al mecanismo de fractura se observan
zonas de fatiga indicando el inicio y progreso de
grieta en todos los casos. Como era de esperar,
las probetas que soportaron un mayor nimero de
ciclos muestran areas mas extensas de fatiga. En
la parte de la seccion que rompid de manera
instantdnea se observa una fractura por
coalescencia de microvacios.

e Seria conveniente ampliar el nimero de ensayos
para tener un valor mas preciso de la dispersion
propia de los aceros PM, debido a la presencia
de porosidad, ya que se estin extrayendo las
probetas directamente de piezas reales.
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Figura 6 Superficies de fractura de las probetas a)l,

b)2, ¢)3, d)4, e)6, /)7, g)8, h)9, i)10 y j)11 indicando en

cada caso el posible inicio y direccion de propagacion
de la grieta.
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RESUMEN

En este trabajo se esclarecen las causas de los procesos de corrosion generalizados observados en unas tuberias de acero
inoxidable austenitico, grado 316L, para conduccion de agua corriente sanitaria instaladas en una zona portuaria. Durante
la prueba de carga de la instalacion, antes de su puesta en servicio, unos cuatro meses después de su construccion se
detectd una pérdida de presion por fuga del fluido contenido en su interior y la presencia de dafios por corrosion en la
pared de los tubos, en algunos casos incluso de naturaleza pasante. Se llevan a cabo analisis de composicion quimica del
material de los tubos, asi como analisis de composicion quimica semi-cuantitativa de los depdsitos en los defectos y un
cultivo de bacterias sulfato reductoras (BSR) en medio Kliguer de las aguas estancadas dentro de la instalacion. Todo ello
permite concluir que el proceso observado encaja dentro de la llamada corrosion inducida microbiolégicamente (MIC) y,
con una probabilidad elevada, puede afirmarse que este proceso es promovido por la presencia y proliferacion de bacterias
sulfato reductoras.

PALABRAS CLAVE: Acero inoxidable 316L, corrosion, picaduras, corrosion inducida microbiologicamente.

ABSTRACT

This paper clarifies the causes of the corrosion processes observed in austenitic stainless steel pipes, grade 316L, for
conducting water in a port area. During the pressure test of the installation, before it was put into service, about four
months after its construction, a loss of pressure was detected due to a leak of the fluid contained and the presence of
corrosion damage on the wall of the tubes, in some cases even passing through the thickness of the tube. Analysis of the
chemical composition of the pipe material is carried out, as well as semi-quantitative analysis of the chemical composition
of the deposits in the defects, and a culture of reducing sulfate bacteria (RSB) in Kliguer medium of the stagnant waters
within the facility. All this allows us to conclude that the observed process fits within the so-called microbiologically
induced corrosion (MIC) and, with a high probability, it can be affirmed that this process is promoted by the presence
and proliferation of reducing sulfate bacteria.

KEYWORDS: 316L stainless steel, corrosion, pitting, microbiologically induced corrosion.

1. INTRODUCCION durante las fases de construccion y/o explotacion; este
hecho ha provocado importantes pérdidas econémicas por
averias en servicio, o incluso durante la construccion, en
un numero no despreciable de casos.

Los aceros inoxidables se utilizan con mucha frecuencia
para aplicaciones en entornos marinos, que es uno de los
entornos naturales mas corrosivos del mundo. Ademas,
debido a la influencia de factores corrosivos como la
temperatura, el oxigeno disuelto, el CI" y el pH, los metales
(incluido el acero inoxidable) que operan en el medio
marino suelen sufrir procesos de corrosion por picaduras,
corrosion por grietas o corrosion por tension, entre otros.
Esto restringe la fiabilidad del rendimiento de SS en
aplicaciones reales [2,3]. Ademads, los microorganismos
que viven en ambientes marinos tienen un fuerte impacto
en el comportamiento frente a la corrosion de los

Hoy en dia, al construir o reacondicionar nuevas
instalaciones o infraestructuras expuestas a ambientes
agresivos, los disefiadores tienden a recomendar el uso de
aceros inoxidables para tales fines. Es cierto que estos,
principalmente (AISI) 304, 304L, 316 y 316L, son
conocidos por su excelente resistencia a la corrosion y
buenas propiedades mecanicas, por lo que han sido
ampliamente utilizados en un gran nimero de entornos y
aplicaciones agresivos [ 1], la mayoria de las veces con
buenos resultados y rendimiento. Pero también es cierto
que no estan libres de problemas de corrosion, como se
cree sin fundamento en la practica. De esta forma, en
muchos casos, no se considera necesario tomar
precauciones ni realizar un plan de mantenimiento de la
instalacion para luchar contra los problemas de corrosion
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materiales metalicos [4]. Las bacterias que se adhieren y se
multiplican en las superficies de los materiales pueden
cambiar significativamente las propiedades de interfaz del
material por medios fisicos y/o quimicos, lo que se conoce
como corrosion influenciada microbioldégicamente (MIC)
[5].

Por otro lado, la MIC puede tener lugar en ambientes y
condiciones de trabajo donde no se estan produciendo otros
procesos de corrosion, o puede aparecer en combinacion
con otros modos de corrosion. Mas importante aun, los
microorganismos pueden acelerar la cinética de las
reacciones de corrosion anddica/catddica, de tal manera
que pueden verse como entidades "cataliticas". Se sabe que
los microorganismos inducen un ataque localizado, que
incluyen picaduras, corrosion galvanica localizada y
agrietamiento por corrosion bajo tension [6].

Los costos econdmicos asociados con MIC en tuberias
enterradas marinas, petréleo y gas y otras plantas quimicas
son enormes. Los problemas inducidos por MIC en
tuberias/equipos enterrados han atraido mucha atencion en
todo el mundo [6]. Algunas de las principales
preocupaciones a la hora de enfrentarse a la MIC son que,
por un lado, es un tipo de corrosion muy rapida (hay
ejemplos de tuberias corroidas en lapsos de meses a un afio)
y, por otro lado, una vez ha comenzado es muy dificil
detenerlo y garantizar la integridad del sistema de tuberias
afectado.

A pesar de ser un problema conocido, los problemas antes
mencionados y las fallas prematuras de los sistemas de
tuberias aun ocurren en la actualidad. A modo de ejemplo,
en este trabajo se realiza el andlisis de fallo de un sistema
de tuberias de acero inoxidable grado 316L para
conduccion de agua dulce instalado en el Puerto de
Santander, en el norte de Espafia. La geometria de la
conduccion es: 10S Pipe 8 Inch (DN 200mm), que tiene
211,58 mm y 219,10 mm de didmetro interior y exterior, y
(por lo tanto) 3,76 mm de espesor de pared. Los diferentes
tubos empleados se unieron mediante soldadura. El fallo
del sistema se detectd antes de su puesta en marcha, cuando
surgieron dificultades durante la prueba de presion, unos
cinco meses después de su instalacion. Durante este tiempo
se supuso que el sistema estaba completamente vacio, sin
ningun tipo de agua en su interior, segun las indicaciones
de la constructora.

La semana siguiente a la prueba de presion, la empresa
encargada de la obra procedio a realizar una
videoinspeccion del interior de las tuberias. Se detect6 la
presencia de un dafio por corrosion generalizado en las
paredes de la tuberia, comprobandose un proceso de
corrosion por picadura que, en mayor o menor grado, se
extendido a practicamente todos los tramos de tuberia
inspeccionados. Curiosamente, algunos de los defectos
incluso tenian una naturaleza a través de la pared, lo que
producia fugas y pérdidas de presion durante la prueba de
presion.

De todo esto, la empresa encargada de las obras dedujo que
el proceso de corrosion observado debid haberse
desarrollado entre la instalacion y la fecha de la prueba de
presion (aproximadamente cinco meses), ya que no se
detectd corrosion justo después de la instalacion de
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tuberias, ni visualmente ni en las radiografias de las
soldaduras circunferenciales.

Este trabajo, por tanto, analiza la falla del sistema de
tuberias descrito. La Secciébn 2 proporciona una
descripcion general de la metodologia experimental, y la
Seccién 3 proporciona una descripcion detallada de los
resultados obtenidos y la discusion correspondiente.
Finalmente, la Seccion 4 recoge las principales
conclusiones.

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Con el fin de esclarecer las causas del fenémeno de
corrosion antes mencionado en la instalacion de tuberia del
puerto de acero inoxidable AISI 316L, se extrajo un tramo
de tuberia de 0,6 metros de largo, que se muestra en la
Figura 1. Esta seccion contiene evidencia clara de los
procesos comentados, incluyendo una picadura a través de
la pared. Asimismo, como se puede observar, para una
mejor proteccién, las tuberias se cubrieron con un
revestimiento de caucho de 0,3 mm de espesor pegado a la
superficie externa, el cual tuvo que ser retirado para el
analisis posterior.
Con el fin de determinar la causa raiz del deterioro
evidenciado en los tubos, se realizaron los siguientes
analisis:

- Analisis visual de la muestra.

- Analisis visual de la video-inspeccion realizada con una

camara robotica en el interior de las tuberias.

- Analisis de la composicion quimica del material.

- Andlisis de los defectos de picaduras de tuberias

mediante microscopia electronica de barrido (SEM).

- Cultivo bacteriano del agua estancada en el interior del

sistema de tuberias.

Figura 1. Muestra de tuberia extraida del sistema de
tuberias del puerto, en el centro se observa una picadura
a traves de la pared (flecha negra).

Para completar dichos analisis, se extrajeron algunas
submuestras del mencionado tubo mediante una
cortadora metalografica de precision refrigerada,
asegurando que no se generaran alteraciones en las
muestras.

La seccion 3 describe los resultados obtenidos y
proporciona una discusion sobre los diferentes hallazgos.

3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Inspeccion visual

En la seccion de la tuberia recibida en el laboratorio, se
destaco la presencia de una picadura a través de la pared,
como se muestra en la Figura 2. Esta picadura no sigue un
desarrollo radial desde la cara interna del tubo hacia la
externa, sino uno intrincado. En el area interior del tubo, en
la vecindad de la pared de picaduras, se pueden distinguir
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facilmente otros conjuntos de picaduras a simple vista,
como se presenta en la Figura 2b.

Estos defectos, como se muestra en la Figura 3, estan
presentes con diferentes niveles de extension a lo largo de
toda la pared interna de la muestra. Cabe sefialar que el
mismo patron parece observarse en todas estas iniciaciones
de picaduras: picaduras rodeadas de material "limpio" (es
decir, tono de acero inoxidable no corroido) que se
extiende hasta una corona superficial mas externa con
evidencia de oxidacion.

Asimismo, en la superficie interna del tubo se evidencian
los signos de productos de corrosion, caracterizados por un
tono rojizo. Estos productos de corrosion se depositan en
un sector de la tuberia, ver Figura 4, lo que puede ser
indicativo de un nivel de agua existente en el interior de la
tuberia durante algin periodo del proceso desde la
instalacion hasta la prueba de presion.

.

Figura 2. Picaduras en la pared de la muestra a) Cara
exterior; b) Picaduras a través de la pared y otros inicios
de picaduras, cara interna de la muestra.

Figura 4. Area (elipse roja) con depésitos de productos
de corrosion; cara interior del tubo.

3.2. Video-inspeccion del interior de los tubos

Tras la prueba de presion, y debido a los resultados
inesperados, se realizo6 una videograbacion del interior de
todo el sistema de tuberias mediante una camara
robotizada. La grabacion completa fue proporcionada a los
autores de este trabajo. En las varias horas de video que se

recogieron, se observa un deterioro generalizado por
corrosion, que es del mismo tipo que el observado en la
muestra durante el analisis visual.

La Figura 5 muestra ejemplos de los resultados de las
inspecciones realizadas. Estos registros permiten
comprobar que la corrosion fue un proceso muy
prolongado, con un nivel general de dafio que puede
calificarse de muy avanzado. Si bien se puede observar que
el nivel de dafio varia de una seccion a otra, no parece haber
ninguna seccion del sistema de tuberias que esté libre de
los procesos de corrosion. En muchos de los hoyos
observados (p. ¢j., Figura 5b), llama la atencién una marca
en forma de “hongo” alrededor del defecto. Estas marcas
pueden ser debidas a la generaciéon de gas durante el
proceso de corrosion, el cual se acumula en bolsas,
burbujas o tubérculos alrededor del defecto y finalmente
revienta (quizas durante la prueba de presion), dejando
impresa la mencionada marca “en forma de hongo” en la
pared del tubo.

Apoyando la observacion anterior, tal como se presenta en
la Figura 6, en algunas secuencias de los videos de
inspeccion se puede observar la presencia de burbujas de
gas adheridas a la superficie interna de la tuberia. Aqui, es
importante sefialar que la figura muestra imagenes de
partes del sistema de tuberias donde el nivel del agua en el
interior hizo que la camara se sumergiera. Una observacion
mas detallada de estas burbujas revela la existencia de un
pitting por corrosion en el centro de cada una de ellas,
como se presenta en la Figura 6b. Por otro lado, para que
exista una separacion entre gas y agua se debe considerar
la existencia de una pelicula 0 membrana que separe ambos
medios.

TECHNICAL PIPING
Ar >
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idable DN 200

-

b) ¢ 4
Figura 5. Imagen de video-inspeccion del interior del
sistema de tuberias. a) detalle de picaduras; b) detalle de
marcas “en forma de hongo” alrededor de dos picaduras.

«

v

Figura 6. Iage de video-inspeccion del interior del
sistema de tuberias. a) burbujas de gas; b) detalle de
burbujas de gas, justo encima de algunos defectos de

picaduras.
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3.3. Composicion quimica

Se extrajo una submuestra de la seccion del tubo
proporcionada, con el fin de determinar la composicion
quimica del material. Se determiné mediante la técnica de
espectrometria de emision Optica de chispa. Los resultados
de este analisis se resumen en la Tabla 1, donde, como
referencia, también se han incorporado los wvalores
esperados para un acero inoxidable 316L [7].

Como se puede observar, si se consideran las
incertidumbres de la técnica de ensayo, todos los elementos
presentan porcentajes que pueden considerarse dentro de
los rangos requeridos, aunque cabe sefialar que Cr, Niy Mo
se encuentran proximos a su correspondiente limite
inferior. del rango requerido. También se observa una
presencia de Cu en torno al 0,3%, que no se encuentra entre
los expresamente tipificados para un acero 316L, pero su
presencia no puede clasificar automaticamente la aleacion
como no conforme a la especificacion. En cualquier caso,
ni el hecho de que Cr, Ni y Mo se encuentren en el rango
bajo, ni la presencia de Cu en las cantidades reportadas,
pueden justificar el proceso de corrosion aqui observado.

Tabla 1. Composicion quimica de la muestra;, % en peso.

C | Si|Mn| P S |Cr|{Ni| N |Mo|Cu
0.022(0.450{1.507| 0.035 16.22|9.86(0.037(1.944(0.319
Tubo | = | + | £ + 0008 + | = | = | = | +
0.005]0.072]0.080| 0.005 0.4810.37]0.009]0.091/0.028
Norma| 16.0-|10.0- 2.0-
[7] <0.03|<1.00|<2.00(<0.045| <0.03 1801140 ~ 130 —

3.4. Analisis SEM de las picaduras

Del tramo de tuberia recibido en laboratorio se obtuvieron
dos submuestras para realizar un analisis por microscopia
electrénica de barrido (SEM) de los micromecanismos que
intervienen en el proceso de pitting aqui analizado. Una
submuestra contenia las picaduras de la pared del canal
principal (Figura 2a) y su area circundante, y otra muestra
contenia un area donde se podian observar picaduras
generalizadas en una etapa anterior del proceso (Figura 3).
La figura 7a muestra una imagen obtenida mediante SEM
del pitting a través de la pared de la muestra (cara interior).
En esta imagen se pueden distinguir claramente las zonas
en las que el proceso ha avanzado en profundidad,
conectando con la superficie exterior. Adicionalmente,
también se puede observar una segunda region adyacente a
las perforaciones (ver Figura 7b), donde la pérdida de
material era evidente a simple vista. En esta region el tubo
ha perdido parte del material superficial y se notan los
limites de grano, lo que demuestra que se trata de un
proceso que avanza preferentemente a lo largo de dichos
limites de grano. Finalmente, la Figura 7c muestra un area
unida a la picadura a través de la pared donde no se observo
pérdida de metal a simple vista, pero donde se puede ver
un nivel avanzado de dafio en los limites de grano a través
de la imagen SEM, lo que respalda la observacion anterior
sobre el Ataque preferencial en los limites de grano.

Por otro lado, la Figura 8a presenta otra picadura de la
segunda submuestra, que se encuentra en una etapa anterior
del proceso. Se puede observar que no se trata de una
picadura a través de la pared. En este caso, la observacion
a mayor aumento, mostrada en la Figura 8b, permite
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confirmar una vez mds la existencia del mismo tipo de
procesos que avanza preferentemente a través de los limites
de grano.

Seox oo SSEDICIM
Figura 7. a) imagen SEM de picadura a través de pared en
la cara interna de la muestra del tubo, b) drea circundante
con pérdida de metal a simple vista,; c¢) area circundante
sin pérdida de metal a simple vist,

e

Aperture Size = 100.0 pm

EHT = 20.00 kv

WD = 8.5 mm I Probe = 500 pA

b)

Figura 8. a) Imagen SEM de una picadura en una etapa
temprana del proceso en la cara interna de la muestra; b)
detalle de picaduras en una etapa temprana.

Como primera hipotesis para explicar los procesos de
corrosion que avanzan a lo largo de los limites de grano,
vale la pena considerar la existencia de precipitados de
carburos de cromo en el limite de grano. Sin embargo, el
bajo contenido de carbono del acero inoxidable de grado
316L hace que la formacion de estos precipitados sea muy
dificil en la practica (el analisis de composicion quimica
revel6 un contenido de C del 0,022 %).

En cualquier caso, para descartar esto, se realizé un barrido
de composicion quimica semicuantitativo mediante SEM,
mostrandose un ejemplo de los resultados encontrados en
la Figura 9 (barrido de composicion quimica en una zona
no dafiada) y la Figura 10 (barrido quimico composicion en
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un limite de grano particular dentro de un area dafiada). En
todos los casos no se observaron picos de Cr. Si estos
analisis  hubieran detectado porcentajes de Cr
anormalmente bajos, indirectamente habrian sido
indicativos de precipitacion de carburo de cromo en el
limite de grano (la zona cercana a los precipitados se
empobrece de Cr para alimentar los carburos). Con todo
ello, se puede descartar la sensibilizacion del acero
(precipitacion de carburos de cromo en el limite de grano)
como causa principal de los fendmenos de corrosion que se

analizan.
: | :
F “llsduk L s ! 1] !
Figura 9. Escaneo de  composicion  quimica

semicuantitativa de limite de grano mediante SEM; Cr en
rojo. Area no darnada.

Quantitative results

Weight%

Figurarl‘ 0. Andalisis puntual de la composicion quimica
semicuantitativa por medio de SEM ia limite de grano
darniado; El contenido de Cr es de alrededor del 16%.

Finalmente, se realizo un analisis SEM semicuantitativo
de la composicién quimica de los productos de corrosion
depositados en la muestra en el area presentada en la Figura
3, donde se puede observar la aparicion de picaduras y
depositos de corrosion. El resultado, que se presenta en la
Figura 11, muestra la presencia de azufre (S) en porcentajes
no despreciables, que no pueden provenir de la pequefia
cantidad de azufre existente en el acero (ver Tabla 1 con un
contenido de S <0,008 %). ). Asi, necesariamente, el azufre
ha sido aportado externamente, muy probablemente por el
agente corrosivo.

Quantitative results

Weight%

Figim} 11, Andlisis quimico (SEM) de productos de
corrosion en el tubo.

3.5. Cultivo bacteriano de agua en el interior de los tubos

Una vez estudiado el sistema de tuberias, se analizo el agua
estancada que se encontraba en su interior para profundizar
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en las causas de la corrosion. Se obtuvo una muestra de
agua estancada en una zona con abundancia de productos
de corrosion, y cercana a regiones con clara evidencia de
los procesos de corrosion descritos anteriormente.

La muestra se analizd cultivando la mezcla de
microorganismos presentes en medio Kliguer e inoculando
en pico de flauta a 25°C durante 1 semana. Los resultados
durante el tiempo de observacion no mostraron la presencia
de fermentadores, pero el cultivo arrojé un resultado
positivo en cuanto a la presencia de bacterias sulfato-
reductoras (SRB). Este positivo en SRB en el cultivo se
observa como consecuencia de la reduccion del tiosulfato
de sodio a sulfuro de hidrogeno, y su precipitacion como
S3Fe2, lo que genera bolsas de H2S que probablemente
correspondan a las bolsas de gas que se muestran en la
Figura 6. Este hidrogeno el sulfuro puede entonces ser
utilizado por bacterias quimiolitotrofas de azufre, que no
pueden ser detectadas con el medio de cultivo utilizado en
este caso, y que lo oxidan generando acidificacion del
medio.

A pesar de que la secuenciacion del ADN es necesaria para
la determinacion exacta del tipo de bacteria SRB, la
observacion de las muestras de agua al microscopio optico
permitié detectar organismos que muy probablemente
corresponden al tipo de bacteria que prolifer6 durante el
cultivo, como muestra la Figura 12.

Figura 12. Organismos (probablemente SRB) observados
en el cultivo.

3.6. Discusion

Las principales caracteristicas a destacar en los analisis
realizados son:

- el tipo de defectos de corrosion observados,

- la presencia de bolsas de gas detectadas en algunos

pozos,

- el desarrollo del proceso en pocos meses,

- la falta de circulacion de agua en este periodo,

- la presencia de azufre en los depdsitos de corrosion,

- la presencia de bacterias sulfato-reductoras (SRB), y

- la ausencia de otros signos evidentes de agresividad del

medio ambiente o defectos en el material.
Asi, tanto por la morfologia del dafio por corrosion
observado como por la evidencia de la presencia de
bacterias sulfato reductoras (SRB), la corrosion inducida
microbiolégicamente (MIC) por SRB parece ser la causa
fundamental del proceso que sufren las tuberias que se
estan instalando. analizado.
Las bacterias sulfatoreductoras (SRB) comprenden varios
grupos de bacterias que utilizan el sulfato (que en este caso
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debe estar presente en el agua) como agente oxidante,
reduciéndolo a sulfuro de hidrogeno H2S, que es un gas
con alta capacidad corrosiva. El proceso se desarrolla
generalmente en condiciones anaerobias, favorecidas por
la formaciéon de una ldmina de material bioldgico
propiamente dicho (biopelicula) u otros elementos del
sistema (lodos, recubrimientos, aceites). La acumulacion
de H»S da lugar a la formacion de bolsas [8], que justifican
la existencia de burbujas y también tubérculos como los
observados en la Figura 6.

Hay muchas referencias en la literatura que informan fallas
causadas por la corrosion MIC en diferentes tipos de aceros
inoxidables [9-14] y en particular en el grado 316L [15-
19]. Estas referencias comparten tipologia, caracteristicas
y rango de tiempo de falla con el proceso de deterioro aqui
analizado.

4. CONCLUSIONES

- Defectos similares a picaduras por corrosion han sido la
causa de las fallas encontradas en el sistema de tuberias.
Asimismo, el desarrollo del proceso de corrosion ha sido
muy rapido (5 meses).

La videoinspeccion robdtica confirmé que la corrosion
por picaduras generalizada con picaduras en las paredes
esta presente en toda la instalacion en un grado mayor o
menor. Se observan bolsas de gas asociadas a algunas de
las fosas, mientras que en otras marcas “en forma de
hongo” muestran la presencia previa de bolsas de gas.
La composiciéon quimica del material cumple con los
requisitos de un acero inoxidable grado 316L, por lo que
las deficiencias del material no son la causa de los
procesos de corrosion.

También se evidencia (marcas de nivel de productos de
corrosion) la presencia de agua estancada (productos de
corrosion caracterizados por una tonalidad rojiza bajo la
marca de nivel). El cultivo de los restos de las muestras
de agua estancada de la instalacion ha resultado positivo
en cuanto a la presencia de bacterias sulfato reductoras

(SRB).
- Durante el analisis SEM, en las picaduras mas
desarrolladas no se observd una direccion

preferentemente radial, como ocurriria en el caso de
picaduras por cloruros, descartandose este tipo de
proceso; los pozos siguen un camino intrincado desde la
cara interior a la exterior. Ademas, no reveld evidencia
de sensibilizacion en el acero (contenido de Cr mas o
menos constante en granos y limites), pero se detectd la
presencia de azufre en cantidades no despreciables en los
productos de corrosion.
En base a esto, se puede concluir que el proceso observado
se encuadra dentro de la denominada corrosion inducida
microbioldgicamente (MIC), y se puede afirmar que este
proceso es promovido por la presencia y proliferacion de
bacterias sulfato reductoras (SRB). Por otro lado, no se
encontraron signos de agresividad en el medio distintos a
los tipicos de las zonas portuarias. Finalmente, la tipologia
de los defectos detectados es similar a la de otros casos de
CIM reportados en la literatura, asi como el resto de
caracteristicas: tipo de picaduras, productos de corrosion,
tiempo hasta el fallo, etc., apoyando la conclusion anterior.
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RESUMEN

Las excelentes propiedades mecanicas de los alambres de acero eutectoide trefilados en frio estan relacionadas con las
particularidades de su microestructura perlitica. La anisotropia derivada de la evolucion microestructural de la perlita bajo
deformacion direccional, junto con los diferentes mecanismos de endurecimiento que actian sobre ella, hace que
modelizar su comportamiento sea todo un reto. Los modelos existentes no logran un compromiso entre una buena
descripcion de las caracteristicas microestructurales y su aplicabilidad a escalas por encima de la microscopica. Por otro
lado, el efecto del dafio sobre el comportamiento mecanico puede modelizarse aplicando la Mecanica del Dafio Continuo.
En este trabajo, se propone un modelo elasto-plastico de dafio que tiene en cuenta las caracteristicas especiales de la
microestructura perlitica en términos de acumulacion de dafio, comportamiento mecanico y evolucion microestructural.
El modelo se ha implementado en ABAQUS mediante subrutinas de usuario y su rendimiento se ha evaluado mediante
simulaciones de ensayos de traccion uniaxial en un Elemento de Volumen Representativo. La curva tension-deformacion
resultante coincide con los datos experimentales de una serie de trefilado de 13 pasadas, con una tasa de endurecimiento
muy similar. Ademas, al acoplar el efecto del dafio, se reproduce el efecto de ablandamiento en la respuesta mecanica.

PALABRAS CLAVE: Aceros eutectoides trefilados en frio; Perlita; Dafio
ABSTRACT

The excellent mechanical properties of cold-drawn eutectoid steel wires are related to the particular characteristics of
their pearlitic microstructure. The anisotropy arising from the microstructural evolution of pearlite under directional
deformation together with the different strengthening mechanisms acting on it, make modelling its behaviour a challenge.
Existing models do not reach a compromise between a good description of the microstructural features and their
applicability to scales larger than the microscopic level. On the other hand, the effect of damage on the mechanical
behaviour can be modelled by applying Continuum Damage Mechanics. In this work, a microstructure-based elasto-
plastic damage-coupled model is proposed in order to account for the special features of the pearlitic microstructure in
terms of damage accumulation, mechanical behaviour and microstructural evolution. The model has been implemented
in ABAQUS through user subroutines and its performance has been evaluated by uniaxial tensile test simulations on a
Representative Volume Element. The resulting stress-strain curve is in good agreement with experimental data from a
13-pass drawing series, yielding a very similar hardening rate. In addition, when coupling the effect of damage, the
softening effect on the mechanical response is captured.

KEYWORDS: Cold-drawn eutectoid steels; Pearlite; Damage

1. INTRODUCTION hard and brittle. A pearlitic microstructure is organised in

colonies in each of which the lamellae are oriented in a
Cold-drawn eutectoid steel wires can reach strengths up specific direction. In the undeformed state, the colonies
to 6 GPa, which makes them widely used in structural are arranged randomly, making the mechanical
applications such as cables for suspension bridges or properties isotropic at the macro-scale level. However,
steel cords for automobile tyres. These outstanding under directional deformation processes, like wire
mechanical properties are related to the special features drawing, the colonies tend to align in a preferential
of their microstructure, with pearlite as the main direction. This alignment is the main cause for
microconstituent. Pearlite is a two-phase aggregate development of anisotropy. Likewise, another
composed of alternating lamellae of ferrite and cementite consequence of a directional deformation is the decrease
(FesC). While ferrite is relatively ductile, cementite is of the interlamellar spacing, s (ILS). Langford [1]
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proposed the following relationship to describe this
refinement in wire drawing as a function of strain ¢,

s = soexp(—¢/2) (1)

This microstructural feature is closely related to the
strength by following a Hall-Petch type law. However,
this is not the only strengthening mechanism acting on
pearlite. Several alternatives have been proposed in
literature. Zhang et al. [2] studied the strengthening
contribution from the solid solution of carbon in ferritic
lamellae and the increasing dislocation density when
pearlite is subjected to deformation.

Due to the particularities of the pearlitic microstructure,
conventional plasticity models fail to fully capture the
mechanical behaviour of eutectoid steel wires. Zelin [3]
reported a model capable of accounting for all the above
mentioned microstructural features of pearlite. However,
the microscopical nature of the model makes impossible
its up-scaling for larger systems. On the other hand,
empirical models, like those proposed by Allain and
Bouaziz [4] or Hu et al. [5], provide larger-scale
descriptions, but they do not accurately capture the
internal evolution of pearlite. This fact makes them
strongly dependent on the experimental data used in their
calibration.

In addition to control the microstructural evolution and
the mechanical behaviour during the deformation of
eutectoid steel wires, the effect of damage accumulation
in the mechanical response is also of significant concern.
Continuum Damage Mechanics models allow the
coupling of damage with one of the internal constitutive
variables. Among these models, Lemaitre and
Desmorat’s formulation [6] have yielded positive results
under different loading conditions [7].

In this paper, a microstructure-based elasto-plastic model
for cold-drawn eutectoid steels is presented. This model
accounts for both the different strengthening mechanisms
and the microstructural evolution of pearlite under
deformation. Furthermore, the elasto-plastic behaviour
has been coupled with a Lemaitre-based model in order
to consider the effect of damage when undergoing
deformation. It is a mesoscopic model, as the description
of pearlite allows its application at scales intermediate
between the macroscopic and microscopic levels.

In the following section, a detailed description of the
model is given, pointing out all the considered
strengthening mechanisms as well as the microstructural
evolution. Then, the coupling of the damage model is
addressed. After this, the last section shows numerical
results from finite element simulations performed to test
the proposed model.
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2. ELASTO-PLASTIC MODEL FORMULATION
2.1. Modelling of ferrite

In the proposed model, the critical resolved shear stress
Tegss 1n ferrite is assumed to be composed of three
additive contributions as follows,

Terss = T T Tp + Thow

2)
where 7¢ corresponds to the true lattice friction stress as
well as to the solid solution strengthening, 7, is a

dislocation-dependent term and 7y, is associated with
the bowing of dislocation lines between lamellae.

For the dislocation-dependent term,
hardening relation has been adopted,

a Voce-type

3

where K is a constant, €P is the plastic strain and 7, and
Tgat are material parameters representing the strength at
zero plastic strain and a saturation stress, respectively.

Tp = Tsqr + (t0 — Tsar)exp(—KeP)

On the other hand, Tty is calculated by means of
Foreman’s relationship [8],

= 2% in (%2) + 5]

Zﬂseff (4)

Thow
with seg being the effective length of the dislocation
segment, 4 is a constant depending on the dislocation
character, G is the macroscopic shear modulus, b is the
modulus of the Burgers vector and B is a parameter
dependent on the presence of local stress fields, although
in this work it is considered as a fitting parameter. For
Seff, @ dependence on the stress components is assumed.
With the reference system of Figure 1, the effective
dislocation segment associated to 7, shear stresses is the
interlamellar spacing (s¢fr = S), whereas that associated
to 7,3 is the dislocation free segment length (sq¢s = ), as
illustrated in Figure 1.

Seff = 8

(b)Ty3

() Ty

Figure 1.Definition of Sesy for T1, and T,3.

The dislocation free segment length ¢ evolves with
plastic strain because of the formation of dislocation
boundaries and subgrain boundaries. In the model, the
evolution of ¢ is determined by the following
relationship,
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G

c(e?) = [CETAL)

(%)
where C;, C; and C; are three fitting parameters.

In this way, the intrinsic anisotropy of ferritic lamellae is
captured. However, the yield anisotropy is also
considered by using the anisotropic yield locus proposed
by Hill [9], that can be written as,

1
f= %0, —0oy= ’EO'TP(ZO' — oy

with a denoting the ferritic phase and oy being a
reference yield stress. The stress tensor ¢ is written in
Voigt’s notation as a six-component vector (¢ =
(011,022, 033, 012, 023,031)7); and P, is a 6x6 matrix
adapted for the transverse isotropic pearlite, assuming
planar isotropy in the lamellar plane, i.e., the 12 plane
(see reference system in Figure 1),

(6)

2 N-2 -N 0 O 0
/N—Z 2 -N 0 O 0\
| —N -N 2N 0 O 0 |
Pa=| 0 0 0 6 0 0I @
\ 0 0 0 0 oM 0/
0 0 0 0 0 oM

where M = G, /575 = 6, /G5 and N = 61, /533 = G5,/
723, with G; ; being the yield stresses in the corresponding
stress components. Setting the uniaxial yield stress ;, as
the reference yield stress oy, (6) becomes,

f= aaeq — 0y = ’%"'Tpao' — 011 (8)

This model assumes that slip may occur along any given
crystal direction and plane, as opposed to what the crystal
plasticity approach states; and that the critical shear stress
is minimum along the lamellar planes (673 = 0,3 < 7y5).

2.2. Modelling of cementite

An isotropic Von Mises law with an elastic perfectly
plastic behaviour is assumed for cementite. The
counterparts of (6) and (7) can be obtained by taking M =
N=1,i.e,

1
f= eaeq - Y, = ’EO'TPQO'— o0y )
with 8 denoting the cementite and
2 -1 -1 0 0 O
/—1 2 -1 00 0\
-1 -1 2 0 0 01
Po=10o 0o 0 6 0 0] (10)
\ 0 0 0 0 6 0/
0 0 0 0 0 6
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2.3. Microstructural evolution

The microstructural evolution is traced in terms of the
interlamellar spacing s and the lamellae orientation. For
this purpose, both microstructural features are directly
determined by the deformation gradient F as follows,

-T
F7'n, So

= ;s = (In
lF~"n|| det(F)|[F~"n,||

n

where n and n,, are the unit normal to lamella and the
initial normal to lamella, respectively; and s is the initial
interlamellar spacing. Note that det(F) = 1 if the elastic
change of volume is neglected.

3. DAMAGE MODEL FORMULATION

A Lemaitre-based damage model has been coupled to the
elasto-plastic model described above. To account for the
microdefect closure effect under compressive stresses,
the solution proposed in [10] is assumed. Here, the
microdefect closure parameter h of Lemaitre is redefined
as follows,

1

h = hioy) = 1+ exp(—Aoy)

12)
where oy is the hydrostatic stress and A a fitting
parameter. This parameter is introduced as an attenuating
factor of damage D in the definition of the effective stress
g,

0i

T (@-hD)

G; (13)
On the other hand, to account for the anisotropy of
pearlite, two different damage mechanisms are

considered:

1. Isotropic damage, due to void formation and
coalescence.

2. Anisotropic delamination contribution, due to
damage of the interface between cementite and
ferrite.

For each of these mechanisms, a Lemaitre’s damage
evolution law is defined,

(14)

where Sigo, Siso» Sdel and Sqe) are material parameters,
Yiso and Yg4e are the elastic energy density release rates
for each mechanism; and £[,, and &5 the equivalent
plastic strain rate for each mechanism. For further details
on the calculation of the elastic energy release rate, see

[6]. The quantities corresponding to the delamination



Revista de Mecénica de la Fractura Vol.6 (2023)

mechanism are calculated wusing only the stress corresponding to a patented state, i.e., initial unstressed
components associated with the third direction, i.e., the state and null initial equivalent plastic strains (in both
direction perpendicular to the lamellae (see Figure 1). In ferrite and cementite). The initial interlamellar spacing
this way, the equivalent plastic strain rate for each was set as a log-normal distribution with a mean value of
mechanism is obtained as follows, 120 nm and a standard deviation of 32 nm.
P
€iso
(15)
&l = E(ép &b, +2eb &P 4+ 2¢b &b
del = [3\*33%33 13%13 2323

Equivalently, for the definition of the damage tensor, D,
the damage variable calculated from the delamination
mechanism, Dg,;, is only acting on the components
involving the third direction (D3, D5 and D),

Dy =Dy3 = Dy

Dy =Dy = Dy
Figure 2. RVE of 30x30x30 elements with 500 randomly

3 3 5o del oriented pearlitic colonies.

Dy = D1y = Dy, (16)
Dy + D4 Doy Table 1. Material properties of pearlite.
Ds =Dz = 2 sty Property Value
Dy + D; Dyl E, Young’s modulus 200 GPa
D¢ =Dy = ——— = Diso v, Poisson’s ratio 0.3
This new formulation accounts for the features of the Z ’iitltécbe /fzr;tctlon of ferrite EggM I\I/I;anm

pearlitic microstructure, and it is able to capture the B 0.68
anisotropy in damage accumulation when the '

. . R Tsat, Saturation Voce stress 140 MPa
microstructure tends to align under directional T,, Voce stress at zero strain 120 MPa
deformation. K 34.48

%6y, Yield strength of cementite 4200 MPa
4. NUMERICAL RESULTS b, Burgers modulus 0.248 nm
wt%C, Carbon content 0.8
4.1. Hardening behaviour C, 86.905 nm
C, 1.6039¢-6
The model has been implemented in the finite element Cs -0.3925
software ABAQUS through user subroutines UMAT (for 5, Mean interlamellar spacing 120 nm
implicit simulations) and VUMAT (for explicit As, Std. deviation of the distribution 32 nm
simulations). The mechanical performance of the model of interlamellar spacings
has been tested by comparison with the experimental
results of tensile tests carried out on wires from a drawing Figure 3 shows the resulting stress-strain curve from the
series of 13 passes. For this purpose, a representative FEM simulation with the mesoscopic model and the
volume element (RVE) consisting of a cube of 30x30x30 experimental UTS values from a 13-pass drawing series.
elements has been used. A total of 500 randomly oriented A very good agreement between experimental and
colonies have been generated using Voronoi tessellation numerical results has been achieved. In addition, the
(see Figure 2). The initial randomness of the colony good correlation also applies to the evolution of the work
orientations results in the isotropy of the material in the hardening rates with drawing strains, as illustrated in
undeformed state. Figure 4. These results confirm the validity of the model

in capturing the mechanical behaviour of pearlite under a
directional deformation process, which induces a
microstructural  evolution in terms of lamellae
reorientation and reduction of interlamellar spacing.

Periodic boundary conditions (PBC) have been imposed
to the RVE and a uniaxial tensile test has been simulated
up to strain levels similar to those reached in the drawing
process (€. = 2.72). The material properties used in the
simulation are collected in Table 1. Regarding the state
variables, the initial values were selected as those
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Figure 3. Stress-Strain curve obtained with the model
and the experimental UTS from a drawing series of 13

passes.
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Figure 4. Work hardening rate with mesoscopic model
and from experimental data.

4.2. Damage effect

The damage model has been assessed by using the same
geometry of Figure 2. For this purpose, a uniaxial tensile
test has been simulated up to a strain of 0.18 both with
and without the effect of damage on the mechanical
response. The material damage parameters used in the
simulation are included in Table 2. These parameters
have been selected within the range of values usually
adopted in the literature. However, the specific
identification of such parameters should be performed by
experimental damage quantification tests on pearlitic
steels. The numerical results presented here are useful to
test the performance of the model in qualitative terms.

Table 2. Material damage parameters.

Damage Parameters Value
Siso 5 MPa
Siso 1
Sdel 2 MPa
Sdel 1
A 7.32e-03 MPa’!
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Figure 5 shows the stress-strain curves obtained from
both simulations. The effect of damage on material’s
behaviour is remarkable, resulting in the softening of the
pearlite’s strength. The softening effect becomes more
significant as damage accumulates in the material.

1200 g
_lhh
-.___.-
—y

1000 A ¥ -

800

600

o (MPa)

400 A

200 1 - No Damage

= = Damage-coupled model

0.100 0.125 0.150 0.175

£

Figure 5. Effect of damage on the mechanical response
in uniaxial tensile conditions.

0 T T T
0.000 0.025 0.050 0.075

5. CONCLUSIONS

A microstructure-based elasto-plastic damage-coupled
model for eutectoid steel has been presented. The
formulation involves the definition of the mechanical
behaviour of the pearlitic constituents, anisotropic ferrite
and isotropic cementite. For ferrite, three different
mechanisms for the strengthening law have been
considered: a friction-like resistance (both true lattice
friction and solid solution friction), the bowing of
dislocation lines between cementite lamellae and the
resistance offered by the presence of strain-dependent
dislocation density. Whereas for cementite, an elastic
perfectly-plastic behaviour following a von Mises law
has been used. Regarding the microstructural evolution,
the model assumes that both the interlamellar spacing
and the orientation of the lamellae are directly decribed
by the deformation gradient.

On the other hand, a damage model has been derived
based on Lemaitre’s formulation within the CDM
approach. The model includes the effect of microdefect
closure under compressive stresses by introducing the
redefined microdefect closure parameter h from [10], and
it has been adapted to the microstructural features of
pearlite by the definition of two different damage
mechanisms: the isotropic mechanism, due to void
formation and coalescence; and the delamination
mechanism, due to damage of the interface between
cementite and ferrite lamellae.

The model has been implemented in ABAQUS and the
numerical results show a very good correlation with
experimental data from a 13-pass drawing series in terms
of mechanical behaviour. In addition, when damage is
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coupled to the mechanical response, the softening effect
on material’s strength has been captured.
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